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RESUMO

O presente trabalho abordard ensaios de caracterizacdo tecnolégica nas areas de
extracdo de areia do Rio Grande do Norte. O presente projeto ter4 importancia de
mostrar a sociedade a importancia de se conhecer a qualidade das areias extraidas
no RN. Estes ensaios de caracterizacdo fisica foram feitos nos laboratorios de
Tratamento de Minérios com utilizacdo de moinhos de martelos, peneiras, separador
magnético, balancas e prensas hidraulicas do IFRN. Os resultados apresentados
atendem as exigéncias da norma NBR 7211 no que se refere a composi¢cdo
granulométrica (peneiras 9,5 mm, 6,3 mm, 4,8 mm, 2,4 mm, 1,2 mm e 0,6 mm) que
0s graos constituintes ndo interferem nas propriedades do concreto. Portanto diante
do exposto nos ensaios de laboratério mostram que 0s constituintes mineralégicos
presentes nao interferem nas propriedades do concreto, sendo que as jazidas de

areia do RN atendem as especificacdes para a construgao civil.
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1. INTRODUCAO

O presente trabalho ira abordar ensaios de caracterizacdo tecnoldgica nas
areas de extracdo de areia do Rio Grande do Norte. Serdo discutidos no projeto
ensaios de porosidade, permeabilidade, ensaios de retragdo, salinidade e calor
importantes para o mercado da construgdo civil. Sera realizada a coleta de amostras
de algumas areas de exploracdo de areia do RN. Estes ensaios de caracterizacao
serdo feitos nos laboratorios do IFRN com a geracdo minima de custos. O trabalho é
uma continuacdo dos estudos sobre a importancia da areia para o Rio Grande do
Norte.

A exploracdo desse recurso mineral também contribuira para a geracao de
emprego e impostos para 0s municipios e o Estado do RN gue dependem da
atividade da extracdo de areia. A definicdo da &rea de influéncia dos impactos
ambientais foi desenvolvida em funcdo de alguns aspectos como: distancia do
transporte do material em suspensao proveniente do processo de extracdo, fontes
de geracdo de emprego e viabilidade econdmica da extracao.

Pesquisa de mercado junto as empresas compradoras de areia nos revela
que o valor comercial do minério a ser lavrado apresenta uma Otima aceitacdo e
preco junto ao mercado consumidor. O projeto apresentado visa mostrar 0s ensaios
de caracterizacdo tecnoldgica como resisténcia a compresséao, salinidade, etc. para
construcdo civil tendo como resultado a aplicacdo da areia no setor de obras
importante para as obras de mobilidade social da COPA de 2014 tendo natal como

uma das sedes.

2. OBJETIVOS
O presente projeto tera importancia de mostrar a sociedade a importancia de
se conhecer a qualidade das areias extraidas no RN. Para a comunidade académica
este trabalho trard informacgfes pertinentes a pesquisa e incentivos do quadro de
discentes (alunos (as) ) e a insercdo dos mesmos em projetos de maior magnitude
académica e também oOrgaos de Mineracdo e ambiental como DNPM, IDEMA e
CREA-RN. Foram submetidas a ensaios quatro amostras de areia amostrada e
coletada pelo Interessado em 18/09/2012.
3. MATERIAIS
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1. Laboratorio de tratamento de minérios, contendo:
-Britador de mandibula e martelos;

-Peneiras da série Tyler;

-Separador magnético.

2. Laboratorio de processamento mineral e residuos, contendo:
-Moinhos de bolas e periquito;

-Peneiras da série Tyler;

-Balanca digital 5 kg e 10 kg

-Balanca de preciséo;

-Prensa hidraulica de 25 Mpa;

-Fornos de moderada a alta temperatura (estufa e mufla).

3. Salas com computadores para o desenvolvimento da pesquisa

4. METODOLOGIA

Neste item serd descrito os principais procedimentos e metodologias
adotados nesta pesquisa. Toda a parte de campo sera feita através de ensaios de
caracterizacdo tecnologica e mineralégica das areas de mineralizagcbes que ja
exploraram ou ainda estdo em atividade na exploracédo da areia, ou seja, 0 antes e
depois da exploracdo da areia. A sequéncia metodologica do trabalho é:

+ Identificacdo das empresas que exploram areia no RN, ou seja, através dos
estudos das potencialmente produtoras de areia no RN.

* Coleta de dados das mineralizacdes produtoras de areia do RN;

* Ensaios de caracterizagdo tecnologica e mineralégica a serem realizados nos
laboratorios dos cursos de Mineracgéo e construcdo civil do IFRN.

 Analise e interpretacdo dos resultados dos ensaios dos laboratérios;

» Adequacao dos resultados a industria da construcao Civil;

* Publicacao de artigos técnicos em revistas, peridédicos e congressos;

« Atividades de acompanhamento/ financeiro;

* Publicagao de artigos técnicos em revistas, periddicos e congressos.

4.1 - Metodologia de ensaio

- NBR 7211 - Agregado para concreto — Especificagédo
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- NBR 7810 - Agregado em estado compactado seco — Determinacdo da massa
unitaria

- NBR NM30 - Agregado miudo — Determinacéo da absorcéo de agua

- NBR NM46 - Agregados — Determinacdo do material fino que passa através da
peneira 75 micrdmetros, por lavagem

- NBR NM49 - Agregado fino — Determinacéo de impurezas organicas

- NBR NM52 - Agregado miudo — Determinacdo de massa especifica e massa
especifica aparente

- NBR NM248 - Agregados — Determinag¢do da composi¢ao granulométrica

- NBR 7218 - Determinacao do teor de argila em torrdes e materiais friaveis

-NBR 7251 - Agregado em estado solto — Determinacdo da massa unitéaria.

5. RESULTADOS

Os resultados parciais mostrardao a possibilidade da aplicacdo da areia para a
atividade da construcdo civil de onde se podera fazer um diagnostico da qualidade
da areia das regides analisadas no projeto.

O presente projeto tera importancia de mostrar a sociedade a importancia de
se conhecer a qualidade das areias extraidas no RN. Para a comunidade académica
este trabalho trara informacdes pertinentes a pesquisa e incentivos do quadro de
discentes (alunos (as) ) e a insercdo dos mesmos em projetos de maior magnitude
académica e também orgdos de Mineracdo e ambiental como DNPM, IDEMA e
CREA-RN.
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Figura 1: Dados sobre Areia Fina.
———UMITE INFERIOR = = ENSAIOLENC ——— LIMITE SUPERIOR
120
100 \\
¥ @
o % i 7
g 80 \“ ——
N N
2 40 | - AN
0 i \
< 5 X
~
E 0 ] .-
015 03 06 12 24 48 63 95 125 19
ABERTURADAS PENEIRAS (mm |

Figura 2: Dados sobre Areia Media-Mista
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Figura 3: Dados sobre Areia Media
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Figura 4: Dados sobre Areia de Cascalho.

6. ANALISES DOS RESULTADOS
Os resultados apresentados ndo atendem as exigéncias da norma NBR 7211
quanto a granulometria da areia fina. Quando o material fino que passa através da
peneira 75 um por lavagem (NBR NM 46) forem constituidos totalmente de graos
gerados durante a britagem de rocha, o teor de material pulverulento podem ter seus
limites alterados de 3% para 10% e de 5% para 12%, desde que seja possivel
comprovar, por apreciacdo petrografica (NBR 7389) que os gréos constituintes nao

interferem nas propriedades do concreto.

Os resultados apresentados ndo atendem as exigéncias da norma NBR 7211

no que se refere a composi¢cao granulométrica (peneiras 9,5 mm, 6,3 mm, 4,8 mm,
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2,4 mm, 1,2 mm e 0,6 mm). Quando o material fino que passa através da peneira 75
um por lavagem (NBR NM 46) forem constituidos totalmente de grdos gerados
durante a britagem de rocha, o teor de material pulverulento podem ter seus limites
alterados de 3% para 10% e de 5% para 12%, desde que seja possivel comprovar,
por apreciacdo petrogréfica (NBR 7389) que os graos constituintes ndo interferem
nas propriedades do concreto.

7.CONCLUSAO

A areia sempre foi uma questdo complexa aqui no Rio Grande do Norte,
devido a presenca de muitas dunas e areia de praia que ndo sdo de boa qualidade
para a construcdo civil, pois a salinidade prejudica a mistura com o cimento.
Portanto diante do exposto nos ensaios de laboratério das areias de cascalho e fina,
mostram que 0s constituintes mineralégicos presentes nao interferem nas
propriedades do concreto, sendo que as principais jazidas de areia do RN atendem
as especificagbes segundo as normas brasileiras regulamentadoras para a

construcao civil.
8.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
BIGARELLA, J. J. — Rochas do Brasil. Rio de Janeiro. Livros Técnicos e Cientificos,

1985.

COSTA, M. L. da — Minerais, Rochas, e Minérios, Riquezas Minerais do RN. Natal,
Editora Falangola, 1996. 309p.

ERNST, W. G. — Minerais e Rochas. Série de textos Basicos de Geociéncias. Sao
Paulo, Editora Ededard Blucher.

KLEIN, C. & HURLBUT, Jr. — Manual de Mineralogy. (After James D. Dana). New
York, John Wiley & Sons, 1985.

LEINZ, V. & AMARAL, S. E. — Geologia Geral. Sdo Paulo, Ed. Nacional.

1034



22° CBECiMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciéncia dos Materiais
06 a 10 de Novembro de 2016, Natal, RN, Brasil

TECHNOLOGICAL CHARACTERIZATION AND MINERALOGICAL OF RIO
GRANDE DO NORTE SAND MINERALIZATION

ABSTRACT

This paper will address technological characterization tests in the sand extraction
areas of Rio Grande do Norte. This project will be important to show society the
importance of knowing the quality of the sand extracted in RN. These physical
characterization tests were performed in laboratories mining treatment with the use of
hammer mills, screens, magnetic separator, scales and the hydraulic presses IFRN.
The results presented meet the requirements of ISO 7211 standard as regards the
particle size distribution (sieve 9.5 mm, 6.3 mm, 4.8 mm, 2.4 mm, 1.2 mm and 0.6
mm) which the constituent grains do not interfere with the properties of concrete. So
before the exposed in laboratory tests show that the mineralogical constituents
present do not interfere with the properties of concrete, and the RN sand deposits
meet the specifications for the construction.

Key-words: characterization, sand, construction
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