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22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 5

O CONGRESSO

Desde 1974, pesquisadores e instituições que atuam na área de Ciência e Engenharia de Materiais vêm organizando, bianual-
mente, o Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat. Esse importante e tradicional evento conta
com o apoio das três entidades que congregam os principais segmentos da comunidade envolvida: a Associação Brasileira de
Cerâmica (ABC), a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM) e a Associação Brasileira de Polímeros
(ABPol).

Para o ano de 2016, numa iniciativa de realizar o evento fora dos grandes centros de excelência da área de Materiais, o evento
será realizado em Natal (RN), organizado por um grupo de docentes da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA)
e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no período de 06 a 10/11/2016. Todas às áreas relacionadas à Ciência
dos Materiais e Engenharia de Materiais poderão contribuir para o conteúdo do mais importante fórum nacional sobre Pesquisa,
Desenvolvimento & Inovação na área de materiais. O evento pretende aproximar ciência e tecnologia para satisfazer interesses
acadêmicos e industriais.

Espera-se que esta reunião possa contribuir para uma maior aproximação entre pesquisadores, profissionais da indústria e edu-
cadores da área de Ciência e Engenharia de Materiais.
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MENSAGEM DE BOAS VINDAS

É com imenso prazer que, em nome da Comissão Executiva, dou as boas-vindas a todos os partici-
pantes do 22o Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais (CBECiMat). Com o forte
propósito de disseminar o saber num país de dimensões continentais, busca-se sair do eixo sul-sudes-
te, onde se encontram os grandes centros de excelência da área de materiais.  Esse ano a cidade esco-
lhida foi Natal. Uma cidade que já acolheu brilhantemente este congresso em 2002, com número
recorde de participação. Cidade turística, com lindas praias, povo alegre e acolhedor, além de exce-
lente gastronomia. 
Para o ano de 2016, pretendemos contar com um maior engajamento das três entidades que congre-
gam os principais segmentos da comunidade da área de materiais: Associação Brasileira de Cerâmica
(ABC), Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM) e Associação Brasileira

de Polímeros (ABPol), através da participação das suas diretorias na comissão executiva do congresso. Também estamos res-
gatando um vínculo histórico da revista Materials Research como o mais importante meio de divulgação de nossas pesquisas. 
Pretendemos ainda tornar o congresso uma grande reunião para debates de políticas de ensino de graduação e pós-graduação
na área de materiais, através de mesas redondas, onde serão discutidos temas como currículos de cursos de Graduação em
Engenharia de Materiais e Ferramentas de avaliação da produção científica da pós-graduação. 
Será dada importância especial para o desenvolvimento de setores específicos de interesse nacional, aproveitamento e agrega-
ção de valor a recursos naturais do país e o potencial representado pelo tema como área portadora de futuro. Nesse sentido esta-
mos felizes pelos quase 3000 trabalhos recebidos, onde a maioria indica os novos caminhos da pesquisa e preocupações nacio-
nais. Verificou-se que mais de 50% dos trabalhos focam em temas como nanomateriais, ecomateriais, reciclagem, biomateriais
e tecnologias portadoras de futuro. 
Serão oferecidos 5 minicursos de temas importantes, a saber: Técnicas de caracterização de materiais; Materiais com gradien-
tes funcionais; Microrreologia de polímeros termoplásticos; Introdução à análise de imagens e Processamento de materiais por
plasma. Estes minicursos, sob a coordenação dos nossos pesquisadores, contarão com a colaboração das empresas patrocina-
doras na apresentação dos seus produtos e serviços. 
Serão promovidos por intermédio de sessões plenárias, palestras científicas, palestras técnicas e apresentações de trabalhos em
sessões orais e de pôsteres. Seguindo a tradição das edições anteriores, nós preparamos alguns eventos sociais, que visam novas
amizades, com o aumento da rede de relações interpessoais que podem favorecer o desenvolvimento de projetos conjuntos e
troca de experiências entre os participantes do CBECiMat.
Gostaria de agradecer a Capes, CNPq e FAPESP pelo suporte financeiro, a todos os expositores, pelo apoio na realização deste
evento, aos membros da Comissão Científica pelo excelente trabalho de análise dos resumos e aos membros da Comissão
Executiva, pela confiança na realização deste evento.
Vocês chegaram até aqui e eu gostaria de agradecê-los, pessoalmente, pela decisão de participar desta vigésima-segunda edição
do CBECiMat. Espero que o congresso possa ser bastante útil para seu trabalho e negócios, bem como um fórum adequado para
a obtenção de novos conhecimentos.
É nesse ambiente que imaginamos e temos a certeza que será o 22° CBECIMAT. 
Temos uma comissão organizadora com o firme propósito de criar todas as facilidades para o sucesso desse evento. 
Temos vocês congressistas, os principais atores, com o imenso desejo de congraçamento, formação de amizades e de rede de
relacionamento interpessoal.
Assim não temos dúvidas que esse evento será um sucesso no atingimento de suas metas. 
Desejamos, portanto, a todos vocês, um excelente congresso. Obrigado.

Clodomiro Alves Junior
Comissão organizadora - Presidente
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INFORMAÇÕES GERAIS

Local do Evento:
O evento será realizado no Centro de Convenções do Hotel Holiday Inn em Natal – RN situado à Av. Sen. Salgado Filho, 1906,
Lagoa Nova, Natal, RN, Brasil. Fone: (084) 3344-7333

Salas do Congresso:
Pavilhão Atlântico – Secretaria, Feira de Exposição e Pôsteres;
Salão Pacífico – Apresentações Orais, Palestras e Minicursos;
Salão Indico – Apresentações Orais, Palestras e Plenárias;

Funcionamento da Secretaria:
06 nov. domingo – das 15:00h às 19:00h
07 nov. segunda – das 08:00h às 18:30h
08 nov. terça – das 08:00h às 18:30h
09 nov. quarta – das 08:00h às 18:30h
10 nov. quinta – das 08:00h às 16:00h

Crachás
É obrigatório o uso do crachá durante todo o evento.

Acompanhantes
A categoria de acompanhante dá direito a participar do coquetel de abertura e jantar de confraternização, durante às
apresentações não será permitido.

Abertura
Cerimônia de abertura será no Salão Pacífico dia 06/11 domingo às 19:30h

Coquetel de Boas Vindas
Será oferecido coquetel de boas vindas no dia 06/11 após a solenidade de abertura.

Coffee e Coffee Breaks
Nos dias 07/11, 08/11, 09/11 e 10/11 na parte da manhã será oferecido um coffee simples a partir das 09:30h, na parte da tarde
nos dias 07/11, 08/11 e 09/11 será servido um coffee break a partir das 16:30h e dia 13/11 às 14h30min e 10/11 na parte da tarde
será oferecido um coffee simples a partir das 14:00h

Jantar de Confraternização
Será oferecido um jantar por adesão no dia 09/11 quarta-feira às 19:30h, venda na secretaria do evento a partir do dia 08/11. 
Local: La Mouette Recepções - Rua Jaguarari, 2630 – Bairro Candelária.

Sessões de Pôsteres
Serão 8 sessões de apresentações no Pavilhão Atlântico, os espaços para fixação dos pôsteres medem 0,90m largura X 1,90m
altura, sugerimos um pôster 0,70m X 1,20m
Fixação: fixar uma hora antes do horário e dia designado;
Retirada: retirar uma hora depois do horário designado, não nos responsabilizaremos por pôsteres não retirados após a
apresentação.
DURANTE O EVENTO NÃO SERÁ PERMITIDO TROCA DE APRESENTAÇÕES

Prêmios
Durante o 22º. Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciências dos Materiais, todos os trabalhos apresentados por estudantes
(graduação, mestrado ou doutorado), estarão concorrendo ao prêmio de melhor trabalho apresentado no evento, nas
modalidades Oral e Poster, durante a sessão de encerramento do evento.

22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 9

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:26  Page 9



10 22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:27  Page 10



22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 11

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 11



12 22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais

LISTA DOS EXPOSITORES COM NÚMERO DOS STANDS
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PALESTRA DE ABERTURA

Alexander Fridman Ph.D., Dr.Sci., is a Nyheim Chair Professor and director of the A.J. Drexel
Plasma Institute, working on new plasma approaches to material treatment, fuel conversion, envi-
ronmental control and bio-medical applications. He is one the pioneers of Plasma Medicine, President
of the International Society on plasma Medicine. Dr. Fridman is author of six books and over 450
publications in scientific journals. He has received numerous awards, including Stanley Kaplan
Distinguished Professorship of University of Illinois and George Soros Distinguished Professorship
in Physics, the DuPont research award, Chernobyl award, University of Illinois and Drexel University
Outstanding Research awards, Kurchatov Gold Medal for Achievements in Science and Technology.

NON-EQUILIBRIUM GLIDING ARC DISCHARGE PLASMA-STIMULATED MATERIAL TREATMENT AND ITS
APPLICATIONS TO AGRICULTURE: PATHOGEN CONTROL, PLANT GROWTH ENHANCEMENT, AND
REDUCTION OF IRRIGATION WATER CONSUMPTION
Alexander Fridman
A.J Drexel Plasma Institute, Drexel University Philadelphia, USA

Resumo
This presentation reviews the latest results obtained at the A.J. Drexel Plasma Institute, Drexel University, USA, related to non-
equilibrium gliding arc discharge plasma-stimulated material treatment and ist applications to agriculture. In the last 10+ years,
the emerging field of Plasma Medicine produced startling new advancements in development of new medically-relevant thera-
peutic treatments, ranging from sterilization of medical instruments to treatment of cancers in human clinical trials. Every day
new scientists are joining this ever-expanding new field of plasma chemistry and plasma physics and, no doubt, will create
many new valuable medical solutions. However, the advances in Plasma Medicine have also led to some interesting develop-
ments in the closely-related fields, creating new satellite technological solutions based on atmospheric plasmas. One such exam-
ple we want to highlight is the recent developments in the field of plasmas in agriculture. Agricultural applications, similar to
medical applications, involve interaction of non-equilibrium discharges with living plant cells and tissues and with soil.
Developments of plasma treatment of liquids for medical applications initiated this field, leading to the use of plasma-treated
water for seed germination, plant growth enhancement, and others. Significant breakthrough in this direction happened during
the last 3-5 years with introduction of transitional non-equilibrium plasmas (like the non-equilibrium gliding arc discharges and
the non-equilibrium pulsed power plasma systems). This opened the possibility of generating cold atmospheric plasmas at rela-
tively high power levels, sufficient to treat large volume of liquid. This, in turn, triggered possibility of large-scale applications
of plasma-activated water (of sufficiently-high water volume) for sterilization, washing, seed germination, plant growth stimu-
lation, etc, which has an important impact in food safety and agricultural applications..

22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 13
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MINICURSOS

Serão realizados quatro minicursos no período de 7 a 10/11, sendo sequenciais e com carga horária total de 8 horas. Para par-
ticipar, os interessados deverão realizar a inscrição para o minicurso e efetuar o pagamento no valor de R$ 50,00. Ao término
do minicurso o participante receberá o certificado de participação.

I - Microrreologia de Polímeros Termoplásticos

Sala: Pacífico 3
Dias: 07/11; 08/11; 09/11 e 10/11
Horário: das 08:00h às 10:00h

II - Introdução à Análise de Imagens

Sala: Pacífico 2
Dias: 07/11; 08/11; 09/11 e 10/11
Horário: das 08:00h às 10:00h

III - Técnicas de Análise e Caracterização de Materiais

Sala: Pacífico 4
Dias: 07/11; 08/11; 09/11 e 10/11
Horário: das 08:00h às 10:00h

IV - Materiais com Gradiente Funcional

Sala: Indico
Dias: 07/11; 08/11; 09/11 e 10/11
Horário: das 8:00h às 10:00h

V - Processamento de Materiais por Plasma

Sala: Pacífico 1
Dias: 07/11; 08/11; 09/11 e 10/11
Horário: das 08:00h às 10:00h

I - MICRORREOLOGIA DE POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS

Coordenador: Prof. Dr. Edson Noriyuki Ito – UFRN 

Conteúdo programático

07/11/2016 (8h às 10h): Fundamentação teórica sobre polímeros, blendas poliméricas, compósitos e nanocompósitos polimé-
ricos. Fundamentação teórica sobre reologia de polímeros. Correlação entre técnicas de caracterização reológicas (reometria de
placas paralelas/cone-placa, reometria de torque e reometria capilar) e morfológicas de polímeros (MEV, MET, AFM).
(Ito/DEMat-UFRN)

08/11/2016 (8h às 10h): Reologia de termoplásticos. Metodologia de caracterização reológica. Aplicações das técnicas reoló-
gicas em polímeros, blendas poliméricas, compósitos e nanocompósitos poliméricos. (Ito/DEMat-UFRN) (Marcos/DPUnion)
(Wagner/Altmann)

09/11/2016 (8h às 10h): Preparação de amostras por microtomia e ultramicrotomia em estudos microrreológicos. (Ito/DEMat-
UFRN) (André/JEOL) (Outras empresas/outras técnicas de preparação de amostras);

10/11/2016 (8h às 10h): Morfologia de termoplásticos. Aplicações das técnicas de caracterização microestrutural em políme-
ros, blendas poliméricas, compósitos e nanocompósitos poliméricos. (Ito/DEMat-UFRN) (Tiago/Shimadzu)
(Wagner/Altmann) (André/JEOL) (Marcos/DPUnion). Conclusão dos estudos microrreológicos apresentados no minicurso.
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II - INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE IMAGENS

Coordenador:  Prof. Dr. Angelus Giuseppe Pereira da Silva – UENF

07/11/2016 (8h às 10h) Formação da imagem digital:  Sensores de imagens (Princípio de funcionamento e parâmetros asso-
ciados, Componentes de um sensor de imagens, Tecnologia CCD, Tecnologia CMOS); Sistemas de cores (A sensação de cores
pelo olho humano, Cores aditivas e subtrativas, Cores primárias e secundárias, Os sistemas RGB, CMY e HSV);  Arquivos de
imagens (A matriz de pixels, Imagens em tons de cinza, Imagens em cores, Transparência. Canal alfa) (Angelus - UENF)

08/11/2016 (8h às 10h) Processamento de imagens (O histograma, Brilho e contraste, Operações com imagens: soma, subtra-
ção, operações lógicas, Convolução, Filtros espaciais: média, mediano, Gauss, Filtros de frequência: passa baixa, passa alta,
passa banda, Operações morfológicas: dilatação, erosão, abertura e fechamento, Segmentação: Sobel, laplaciano, Canny,
Combinações: top hat, bottom hat, Esqueletonização, Water shed) (Angelus - UENF)

09/11/2016 (8h às 10h) Análise estereológica (O projeto de medição estereológica, Classificação das estruturas: homogêneas e
heterogêneas, Amostragem de imagens,  Caracterização estereológica manual, automática e semiautomática, Simbologia usada
na estereologia, Determinação da fração volumétrica, Determinação de área superficial, Determinação de área superficial espe-
cífica, Determinação de comprimento, Contiguidade, Livre caminho médio) (Angelus - UENF)

10/11/2016 (8h às 10h) Estereologia com o Goytacá, Estereologia com o QUANTO, Image J, (Angelus - UENF)

III - TÉCNICAS DE ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS

Coordenadores:  
Profa. Dra. Giovanna Machado – UFPE/CETENE
Prof. Dr. Herman Mansur - UFMG

07/11/2016 (8h às 10h) AFM-RAMAN e imagem por fluorescência (FLIM) 
Princípios Físicos sobre AFM, RAMAN E FLUORESCENCIA; AFM-Raman aplicado na medida dos modos vibracionais de

redes de supercondutores; modos acústicos de nanopolimeros (LAM), picos de bóson de estruturas vítreas, biomateriais, com-
posts farmacêuticos. Imagem por fluorescência (FLIM) para caracterização de biomateriais e nanomedicinais, monitoramento
in vivo de proteínas, etc. 
08/11/2016 (8h às 10h) Fundamentos da Microscopia Eletrônica e aplicações em Ciência e Engenharia dos Materiais:
Princípios Físicos sobre microscopia eletrônica de varredura (MEV) e transmissão (MET); Aplicações (Polímeros, metais, cerâ-
micos, compósitos, nanomateriais)

09/11/2016 (8h às 10h) Princípios Físicos da Fluorescência de raios-X; Instrumentação disponível no mercado (EDX versus
WDX); Preparação de amostras para pó, líquidos, sólidos, pastilhas prensadas e fundidas

10/11/2016 (8h às 10h) Preparação de amostras para MEV e MET; Técnicas de correlação com a microscopia eletrônica tais
como, imagem Raman, TOF-SIMS, integração com SPM, tecnologia FIB, 3D EDS e estado de oxidação, 3D EBSD e ensaios
in-situ, mostrando diferentes exemplos de aplicações na ciência dos materiais e na nanotecnologia

IV - MATERIAIS COM GRADIENTE FUNCIONAL

Coordenadora:  Profa. Dra. Vera Lucia Arantes  – EESC-USP

Participações especiais: Francisco S Regina, Wagner Vitalis, 
Carga horária: 7 horas
Objetivo: apresentar e discutir aspectos relacionados ao desenvolvimento, caracterização e aplicações de Materiais com
Gradiente Funcional.

07/11/2016 (8h às 10h): Introdução a Materiais com gradiente funcional (MGF): definições, evolução histórica, classificação,
principais aplicações; Preparação e caracterização de compósitos homogêneos. Influência do tamanho de partículas de pós e
propriedades de suspensões no planejamento e comportamento de peças com gradiente funcional. 
- Participação do Wagner Vitalis, gerente técnico da Altmann (40 minutos): técnicas de determinação de tamanhos de partícu-
la e de potencial zeta.
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08/11/2016 (8h às 10h): Processamento de MGFs: processos de conformação, técnicas de sinterização, desafios; Influência das
características dos pós cerâmicos no comportamento térmico de compósitos cerâmicos; Caracterização térmica e microestrutu-
ral de compósitos homogêneos e heterogêneos.
- Participação de  Francisco S Regina, Netzsch do Brasil Ind. Com. Ltda: Técnicas de dilatometria e calorimetria exploratória
diferencial aplicada a caracterização de compósitos homogêneos.
- Participação do André (Jeol): Microscopia, Line Scan analysis,  mapeamento de elementos químicos aplicados a caracteriza-
ção de MGFs.

09/11/2016 (8h às 10h): Materiais com gradiente funcional para aplicações estruturaise; Caracterização de MGFs:
Caracterização mecânica e termo-mecânica; Estudos de caso: ferramentas de corte, técnicas avançadas de caracterização.
- Participação de  Igor Carvalho,  diretor de vendas da Horiba para América Latina : técnicas avançadas de caracterização de
peças com gradiente de composição química.

V - PROCESSAMENTO DE MATERIAIS POR PLASMA

Coordenadores:  
Prof. Dr. Clodomiro Alves Junior – UFERSA
Prof. Dr. Francisco Odolberto de Araújo – UFERSA
Prof. Dr. Rômulo Ribeiro Magalhães Sousa - UFPI

07/11/2016 (8h às 10h)  Descarga elétrica em gases; Definições de plasma, terminologias; Arquitetura da descarga de corren-
te contínua; Manutenção da descarga; Região catódica; Região anódica; Região luminescentes; Lei de Paschen; Plasma térmi-
co X plasma frio; geradores de plasma: Corrente contínua; Corrente pulsada; Cátodo oco; corrente alternada; descarga em pres-
são atmosférica (Clodomiro- UFERSA )

08/11/2016 (8h às 10h) Diagnóstico de plasma (sonda de Langmuir, espectrometria de emissão óptica); Interação plasma-
superfície (sputtering, aquecimento, erosão, adsorção, difusão) (Odolberto-UFERSA); Tratamento termoquímico (nitretação,
carbonetação e oxidação) (Romulo – UFPI)

09/11/2016 (8h às 10h) Deposição de filmes finos por magnetron sputtering (Luciano/Edwards – 30 minutos); Deposição por
cátodo oco; Deposição por gaiola catódica (Romulo); 

10/11/2016 (8h às 10h)  Plasma atmosférico (Clodomiro – UFERSA); técnicas de caracterização e análise de superfícies modi-
ficadas por plasma (gota séssil; força atômica; espectrometria raman, microscopio Raman; elipsômetros;espectrômetros de
emissão óptica de descarga luminescente (GDOES)(Hugo/Instrutécnica; Clodomiro/UFERSA; Leandro/Panalytical)

MESA REDONDA 

Ensino de Engenharia de Materiais

Dia: 08/11
Horário: 11:15h - 12:30h
Sala: Indico

José de Anchieta Rodrigues – UFSCAR: Moderador
Daniel Leiva – UFSCAR: Expositor
Luiz Fernando Setz – UFABC: Expositor
Reginaldo Macedo – UFCG: Expositor

Qualis CAPES como ferramenta de avaliação da produção científica 

Dia: 09/11
Horário: 11:30h - 12:30h
Sala: Indico   

Clodomiro Alves Junior – UFERSA: Moderador
Antonio Eduardo Martinelli – UFRN: Expositor
Luiz Antonio Pessan – UFSCAR: Expositor
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PLENÁRIAS

Plenária 1 - Dia: 07/11– segunda-feira Hora: 11:45h às 12:30h – Sala Índico
TOWARDS THERMALLy STABLE NANOCRySTALLINE OXIDES
Plenarista: Castro, R.H. R.
Department of Materials Science & Engineering NEAT ORU, University of California, Davis, California

Plenária 2 - Dia: 07/11– segunda-feira Hora: 15:45h às 16:30h – Sala Índico
MATERIAIS AVANÇADOS E OS DESAFIOS ATUAIS
Plenarista: Fernando Rizzo
PUC/INT - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Plenária 3 - Dia: 08/11– terça-feira Hora: 15:45h às 16:30h – Sala Índico
Consulte programa na versão online e na secretaria do evento.

Plenária 4 - Dia: 09/11– quarta-feira Hora: 15:45h às 16:30h – Sala Índico
PROTECTIVE COATINGS AND SURFACE ENGINEERING FOR TRIBOLOGICAL APPLICATIONS IN THE
ELECTRIC POWER INDUSTRy 
Plenarista: R. Schulz
Materials Science Department, Hydro-Quebec Research Institute

Plenária 5 - Dia: 10/11– quinta-feira Hora: 11:45h às 12:30h – Sala Pacífico 4
PROTECTIVE COATINGS AND SURFACE ENGINEERING FOR TRIBOLOGICAL APPLICATIONS IN THE
ELECTRIC POWER INDUSTRy 
Plenarista: Walter Botta
DEMA – UFSCar
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PALESTRAS TÉCNICAS

P.T.1: 07/11 – Segunda-Feira das 10:30h às 11:00h – Sala Índico
A NOVA FONTE DE LUZ SÍNCROTRON SIRIUS E A LINHA EMA: ESTUDO DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES
EXTREMAS
Palestrante: Narcizo M. Souza-Neto
LNLS Campinas

P.T.2: 07/11 – Segunda-Feira das 10:30h às 11:00h – Sala Pacífico 1
CVD GRAPHENE CHARACTERIZATION ON PIPE LINE STEEL TO INDUSTRIAL APPLICATION
Palestrante: Suzana Bottega Peripolli
UERJ

P.T.3: 07/11 – Segunda-Feira das 11:15h às 11:45h – Sala Pacífico 3
TERMODINÂMICA COMPUTACIONAL - ESTABILIDADE E METAESTABILIDADE APLICADAS AO
DESENVOLVIMENTO DE LIGAS METÁLICAS
Palestrante: André Luiz V. da Costa e Silva
EEIMVR-UFF

P.T.4: 07/11 – Segunda-Feira das 14:30h às 15:00h – Sala Pacífico 4
STRUCTURAL AND PHOTOPHYSICAL PROPERTIES OF COODINATION POLYMERS
Palestrante: Célia M. Ronconi
UFF

P.T.5: 07/11 – Segunda-Feira das 14:30h às 15:00h – Sala Pacífico 1
RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
Palestrante: Denise Crocce Romano Espinosa
USP SP

P.T.6: 07/11 – Segunda-Feira das 15:15h às 15:45h – Sala Índico
INOVAÇÕES RECENTES NO MERCADO DE AÇOS INOXIDÁVEIS E AÇOS ELÉTRICOS PLANOS
Palestrante: Tarcísio Reis de Oliveira
Centro de pesquisa da APERAM

P.T.7: 07/11 – Segunda-Feira das 15:15h às 15:45h – Sala Pacífico 3
REOLOGIA DE SUSPENSÕES CERÂMICAS COLOIDAIS – ABORDAGEM VISCOELÁSTICA
Palestrante: Luiz Fernando Grespan Setz
UFABC

P.T.8: 07/11 – Segunda-Feira das 18:00h às 18:30h – Sala Índico
PRECIPITAÇÃO DE CARBONITRETOS EM AÇOS MICROLIGADOS: CARACTERIZAÇÃO POR DIFRAÇÃO DE
ELÉTRONS
Palestrante: Juno Gallego
UNESP Ilha Solteira

P.T.9: 07/11 – Segunda-Feira das 18:00h às 18:30h – Sala Pacífico 2
CERAMIC MATERIALS FOR HYDROGEN PRODUCTION WITH SIMULTANEOUS CO2 CAPTURE
Palestrante: Braulio Silva Barros
UFPE

P.T.10: 07/11 – Segunda-Feira das 18:00h às 18:30h – Sala Pacífico 1
DESEMPENHO FOTOCATALÍTICO DE FILMES DE TIO2
Palestrante: Marina F. Pillis
IPEN

P.T.11: 09/11 – Terça-Feira das 15:15h às 15:45h – Sala Índico
INTERAÇÃO DO HIDROGÊNIO COM A MICROESTRUTURA DE AÇOS MULTIFÁSICOS : DIFUSÃO E
FRAGILIZAÇÃO PELO HIDROGÊNIO
Palestrante: Dilson S dos Santos
COPPE/UFRJ

P.T.12: 08/11 – Terça-Feira das 14:30h às 15:00h – Sala Pacífico 1
DESENVOLVIMENTO DE COMPÓSITOS DE MATRIZES BIODEGRADÁVEIS
Palestrante: Laura Hecker
UFCG
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P.T.13: 08/11 – Terça-Feira das 15:15h às 15:45h – Sala Pacífico 2
NOVAS TECNOLOGIAS EM FILMES FINOS PARA MICROFABRICAÇÃO E NANOESTRUTURAÇÃO
Palestrante: Ernesto Rezende Souza
Quantum Design International

P.T.14: 08/11 – Terça-Feira das 17:30h as 18:00h – Sala Índico
NOVAS FERRAMENTAS AVANÇADAS PARA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS VIA XRF E XRD – ESTUDOS DE
CASOS DE APLICAÇÕES E AVANÇOS TECNOLÓGICOS
Palestrante: Danilo T. Bittar
BRUKER

P.T.15: 08/11 – Terça-Feira das 18:00h ás 18:30h – Sala Pacífico 2
AVANÇOS NO USO DE ETANOL DIRETO EM CELULAS A COMBUSTÍVEL DE OXIDOS SÓLIDOS DE ALTO
DESEMPENHO
Palestrante: Fabio Coral Fonseca
IPEN/CNEN-SP

P.T.16: 09/11 – Quarta-Feira das 10:30h às 11:00h – Sala Pacífico 1
DETERMINATION OF STEEL CARBURIZING PARAMETERS BY USING NEURAL NETWORK
Palestrante: Bozidar Matijevic
University of Zagreb - Croatia

P.T.17: 09/11 - Quarta-Feira das 10:30h as 11:00h - Sala Pacífico 3
DIFRATOMETRIA MULTIFUNCIONAL DE RAIOS X - ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO IN SITU
Palestrante: Leandro Fernandes de Almeida
PANalytical

P.T.18: 09/11 – Quarta-Feira das 11:00h às 11:30h – Sala Pacífico 2
MULTICAMADAS DE GRAFENO: OBTENÇÃO, FUNCIONALIZAÇÃO E APLICAÇÕES
Palestrante: Rogério Valentim Gelamo
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

P.T.19: 09/11 – Quarta-Feira das 14:30h às 15:00h – Sala Pacífico 2
AFM-RAMAN AND FLUORESCENCE IMAGING (FLIM) APPLIED ON ADVANCED OPTICAL SPECTROSCOPY TO
NANOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING CHARACTERIZATION
Palestrante: Igor A. S. Carvalho
Horiba Instruments Brasil

P.T.20: 08/11 – Quarta-Feira das 14:30h às 15:00h – Sala Índico
DECOMPOSIÇÃO DA FASE BETA EM LIGAS DE TI: APLICAÇÕES AERONÁUTICAS E BIOMÉDICAS
Palestrante: Rubens Caram
UNICAMP

P.T.21: 09/11 – Quarta-Feira das 15:15h às 15:45h – Sala Pacífico 3
LAMELLAR MATERIALS às CATALYST PRECURSORS
Palestrante: Sibele Pergher
UFRN - PPGCEM

P.T.22: 09/11 – Quarta-Feira das 17:30h às 18:00h – Sala Pacífico 2
NANOMATERIAIS: CONTRUINDO PONTES ENTRE CIÊNCIAS E ENGENHARIAS
Palestrante: Herman S. Mansur
UFMG

P.T.23: 09/11 – Quarta-Feira das 18:00h às 18:30h – Sala Índico
TRIBOLOGIA E NANOTRIBOLOGIA DE SUPERFÍCIES EM CONTATO
Palestrante: João Telésforo Nóbrega de Medeiros
GET-UFRN

P.T.24: 09/11 – Quarta-Feira das 18:00h às 18:30h – Sala Pacífico 3
SELEÇÃO SISTÊMICA DE FONTES ALTERNATIVAS MINERAIS COMO GUIA PARA A VALORIZAÇÃO DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Palestrante: Fabiano Raupp-Pereira
UFSC - PGMAT

P.T.25: 10/11 – Quinta-Feira das 10:30h às 11:00h – Sala Índico
PROPRIEDADES, MICROESTRUTURA E APLICAÇÕES DE NOVOS AÇOS INOXIDÁVEIS SUPERMARTENSÍTICOS
E SUPER-FERRÍTICO-MARTENSÍTICOS
Palestrante: Sérgio Souto Maior Tavares
DEM - UFF
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TEMAS DE TRABALHOS 

Áreas

1 - Materiais Cerâmicos
2 - Materiais Compósitos
3 - Materiais Metálicos
4 - Materiais Poliméricos
5 - Ensino de Materiais

Temas

01 - Ciência dos Materiais básica, incluindo modelagem
02 - Síntese
03 - Processamento
04 - Caracterização de Materiais
05 - Propriedades Mecânicas
06 - Degradação de Materiais
07 - Engenharia de Superfícies
08 - Biomateriais
09 - Cimentos
10 - Materiais Elétricos, Eletrônicos e Fotônicos
11 - Materiais Isolantes
12 - Materiais Magnéticos
13 - Materiais Nanoestruturados
14 - Materiais para Geração de Energia
15 – Ecomateriais - Materiais ambientalmente corretos
16 - Reciclagem de Materiais
17 - Equipamentos e Tecnologias
18 - Ensino de Graduação e de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais
19 - Outros 
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APRESENTAÇÕES TÉCNICAS ORAIS

DIA 07/11/2016

Sala Índico - Metais

10:30h às 11:00h - Palestra técnica 1
A NOVA FONTE DE LUZ SÍNCROTRON SIRIUS E A LINHA EMA: ESTUDO DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES
EXTREMAS
Palestrante: Narcizo M. Souza-Neto
LNLS Campinas

11:00h - 301-030 ESTUDO DA EVOLUÇÃO DE GRÃOS INDIVIDUAIS NA MICROESTRUTURA 3D GERADA POR
SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE TRANSFORMAÇÕES ENVOLVENDO DUAS FASES
Apresentador: André Luiz Moraes Alves
(1) UFF; 
Alves, A.L.M.(1); Fonseca, G.D.(1); Costa, M.F.B.(1); Assis, W.L.S.(1); Rios, P.R.(1); 

11:15h - 301-029 MODELAMENTO E SIMULAÇÃO DA NUCLEAÇÃO E CRESCIMENTO NOS CONTORNOS DE
GRÃO DE UM ORTOTETRACAIDECAEDRO
Apresentador: Guilherme Dias Fonseca
(1) UFF; 
Fonseca, G.d.(1); Braga Da Costa, M.F.(1); Alves, A.L.M.(1); Assis, W.L.S.(1); Rios, P.R.(1); Lyrio, M.S.(1); 

11:30h - 301-035 PRECIPITAÇÃO NÃO CLÁSSICA DA FASE ALFA EM LIGAS DO SISTEMA TI-NB-FE
Apresentador: Camilo Augusto Fernandes Salvador
(1) Unicamp; (2) UNICAMP; 
Salvador, C.A.F.(1); Caram, R.(1); Lopes, E.S.N.(2); 

14:30h - 303-095 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE LAMINAÇÃO CONVENCIONAL E LAMINAÇÃO
ASSIMÉTRICA NA LIGA AA6061: EFEITOS NA MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES MECÂNICAS
Apresentador: Danielle C Camilo Magalhães
(1) UFSCar; 
Magalhães, D.C.(1); Sordi, V.L.(1); Ferrante, M.(1); 

14:45h - 303-114 PROCESSAMENTO DO HIDRETO DE MAGNÉSIO POR LAMINAÇÃO A FRIO SOB ATMOS-
FERA INERTE
Apresentador: Tomaz Toshimi Ishikawa
(1) PPG-CEM/UFSCar; (2) UFSCar; (3) UNICAMP; (4) UNESP; 
Coavas, J.M.(1); Leiva, D.R.(2); Strozi, R.B.(2); Floriano, R.(3); Ishikawa, T.T.(2); Gallego, J.(4); Kiminami, C.S.(2); Botta,
W.J.(2); 

15:00h - 303-089 INFLUÊNCIA DO ATRITO NO GRADIENTE MICROESTRUTURAL DETERMINADO VIA MEF
DURANTE O RECALQUE A QUENTE DE UM CILINDRO DE AÇO
Apresentador: Antonio Lourenço Batista Souza
(1) UFSCar; 
Souza, A.L.B.(1); Balancin, O.(1); 

15:15h às 15:45h - Palestra técnica 6
INOVAÇÕES RECENTES NO MERCADO DE AÇOS INOXIDÁVEIS E AÇOS ELÉTRICOS PLANOS
Palestrante: Tarcísio Reis de Oliveira
Centro de pesquisa da APERAM

17:30h - 304-313 ESTUDO DE LIGAS DO SISTEMA CO-CR PROCESSADAS POR SINTERIZAÇÃO A LASER DE
METAL (DMLS)
Apresentador: Alex Matos Da Silva Costa
(1) CNPEM; 
Costa, a.m.s.(1); 

17:45h - 304-319 CHARACTERIZATION OF FRACTURE TOUGHNESS USING ASTM E399
Apresentador: Arlindo Pires Lopes
(1) PSU; (2) UFAM; (3) UFPA; 
Lopes, A.P.(1); Santos, A.A.(2); Lima Neto, A.F.(3); Silva Neto, G.C.(2); 
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18:00h às 18:30h - Palestra técnica 8
PRECIPITAÇÃO DE CARBONITRETOS EM AÇOS MICROLIGADOS: CARACTERIZAÇÃO POR DIFRAÇÃO DE
ELÉTRONS
Palestrante: Juno Gallego
UNESP Ilha Solteira

DIA 07/11/2016

Sala Pacífico 1 - Metais e Ensino 

10:30h às 11:00h - Palestra técnica 2
CVD GRAPHENE CHARACTERIZATION ON PIPE LINE STEEL TO INDUSTRIAL APPLICATION
Palestrante: Suzana Bottega Peripolli
UERJ

11:00h - 317-003 BUSCA-PITE, UMA MÁQUINA PARA CARACTERIZAÇÃO DE PITES EM CUPONS DE
CORROSÃO
Apresentador: Angelus Giuseppe Pereira Da Silva
(1) UENF; (2) IFF; (3) UCAM; 
Da Silva, A.P.(1); Pereira, E.C.(1); Manhaes, D.C.(2); Nogueira, I.L.(1); Acruche, R.M.(3); Gonçalves, M.R.(3); Matias,
I.O.(3); Silva, G.B.S.(1); 

11:15h - 317-004 CARACTERIZAÇÃO DA CORROSÃO PUNTIFORME EM CUPONS DE PERDA DE MASSA POR
MICROSCOPIA ÓTICA, CONFOCAL E A NOVA TECNOLOGIA BUSCA-PITES
Apresentador: Angelus Giuseppe Pereira Da Silva
(1) UENF; (2) IFF; 
Pereira, E.C.(1); Da Silva, A.P.(1); Silva, G.B.S.(1); Nogueira, I.L.(1); Manhaes, D.C.(2); 

11:30h - 317-005 ANALISE MICROESTRUTURAL DA ZTA SIMULADA NA GLEEBE DO AÇO DUPLEX SAF 2205
Apresentador: Lilia Olaya-luengas
(1) PUC-Rio; (2) UCLV; (3) SENAI; 
Olaya-luengas, L.(1); Pozo, J.A.(2); Costa Rezende, M.(3); Bott, I.S.(1); 

14:30h às 15:00h - Palestra técnica 5
RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
Palestrante: Denise Crocce Romano Espinosa
USP SP

15:00h - 314-001 SISTEMA GERADOR DE HIDROGÊNIO/OXIGÊNIO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
Apresentador: Cesar Augusto Duarte Rodríguez
(1) Hidroflex; (2) ; 
Tremiliosi Filho, G.(1); Duarte Rodríguez, C.A.(2); Mascarin, E.(2); Valente, F.(2); 

15:15h - 314-007 INTERMETÁLICOS ORDENADOS DE METAIS NOBRES NA PRODUÇÃO DE ENERGIA E
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS A PARTIR DA ELETROOXIDAÇÃO DO GLICEROL
Apresentador: Francielle Bortoloti
(1) UNESP; 
Angelo, A.C.(1); Bortoloti, F.(1); Barrezzi, K.(1); Scachetti, T.P.(1); Dellacosta, M.L.F.(1); 

15:30h - 314-006 PROPRIEDADES DE ARMAZENAGEM DE HIDROGÊNIO DA LIGA MG - 8% ZR PROCESSA-
DA POR MELT-SPINNING E LAMINAÇÃO A FRIO
Apresentador: Renato Belli Strozi
(1) UFSCar; 
Strozi, R.B.(1); Leiva, D.R.(1); Jorge Junior, A.M.(1); Ishikawa, T.T.(1); Botta, W.J.(1); 

17:30h - 302-013 ARMAZENAGEM DE HIDROGÊNIO NO SISTEMA MG-CO
Apresentador: Daniel Rodrigo Leiva
(1) UFSCar; (2) UNICAMP; (3) LNLS/CNPEM; 
Leiva, D.R.(1); Zepon, G.(1); Floriano, R.(2); Figueroa, S.J.A.(3); Terra, B.C.M.(1); Strozi, R.B.(1); Jorge Junior, A.M.(1);
Botta, W.J.(1); 

17:45h - 302-003 MECANO-SÍNTESE DA LIGA 25%FE-50%CU-25%NB
Apresentador: Marcello Filgueira
(1) UENF; 
Filgueira, M.(1); Souza, K.(1); Oliveira, M.P.(1); Guimarães, R.S.(1); Moreira Jr., V.(1); 
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18:00h às 18:30h - Palestra técnica 10
DESEMPENHO FOTOCATALÍTICO DE FILMES DE TIO2
Palestrante: Marina F. Pillis
IPEN

DIA 07/11/2016

Sala Pacífico 2 - Compósitos 

10:30h - 204-011 CARACTERIZAÇÃO DE AGLOMERANTE ECOLÓGICO PARA ARGAMASSAS OBTIDO A
PARTIR DA RECICLAGEM DE ESCÓRIA DE FORNO PANELA
Apresentador: José Maria Franco Carvalho
(1) UFOP; 
Marinho, A.B.(1); Carvalho, J.F.(1); Fontes, W.C.(1); Santos, C.M.(1); Peixoto, R.A.F.(1); Brigolini, G.J.(1); Matias, A.P.(1); 

10:45h - 204-115 AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO NATURAL DE DUAS ESPÉCIES DE EUCALIP-
TO PELA TÉCNICA DE EXCITAÇÃO POR IMPULSO
Apresentador: Elen Aparecida Martines Morales
(1) UNESP; 
Morales, E.A.M.(1); Silva, V.A.N.(1); Munis, R.A.(1); Lima Jr., M.P.(1); Biazzon, J.C.(1); Martins, J.C.(1); Araújo, A.T.(1); 

11:00h - 204-050 ESTUDO DO EFEITO DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA NA FORMAÇÃO DOS PÓS
COMPÓSITOS DE W- 15% CU A PARTIR DO PARATUNGSTATO DE AMÔNIA E COBRE.
Apresentador: Josileide Santos Medeiros
(1) UFRN; 
Medeiros, j.s.(1); Raimundo, R.A.(1); Coelho, R.A.(1); Costa, F.A.(1); Silva, B.H.N.(1); Gomes, U.U.(1); Lourenco, c.s.(1);
Oliveira, G.S.(1); 

11:15h - 204-085 CARACTERIZAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS DE ADESIVOS POLIMÉRICOS
Apresentador: Cibele Carneiro Pessan
(1) PPG-CEM/UFSCar; (2) UFSCar; 
Pessan, C.C.(1); Leite, E.R.(2);  

11:30h - 204-001 INFLUÊNCIA DA VISCOSIDADE E DISPERSÃO DAS ARGILAS NOS NANOCOMPÓSITOS
AMIDO/ARGILA
Apresentador: Lucas Dominguini
(1) IFSC; (2) UFSC; 
Dominguini, L.(1); Merlini, A.(2); Machado, R.A.(2); 

14:30h - 204-038 EFFECT OF SINTERING TIME ON PROPERTIES OF HIGH PRESSURE ASSISTED WC/CO
HARDMETAL COMPOSITE
Apresentador: Meysam Mashhadi Karimi
(1) UFRN; (2) UENF; 
Karimi, M.M.(1); Gomes, U.U.(1); Oliveira, M.P.(2); Filgueira, M.(2); 

14:45h - 204-097 CARACTERIZAÇÃO DE ARGILA ESMECTÍTICA NATURAL PARA OBTENÇÃO DE
NANOCOMPÓSITOS BASE BORRACHA
Apresentador: Guillermo Ruperto Martín Cortés
(1) USP; 
Cortés, G.M.(1); Díaz, F.V.(1); 

15:00h - 204-054 FRACTOGRAFIA DA DELAMINAÇÃO DE LAMINADOS COMPÓSITOS DE CARBONO/EPÓXI
COM ORIENTAÇÃO BIDIRECIONAL
Apresentador: Geraldo Maurício Candido
(1) UNIFES; (2) ; 
Candido, G.M.(1); Donadon, M.V.(2); Rezende, M.C.(2); 

15:15h - 204-027 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS LIGNOCELULÓSICOS DA CASTANHA DO BRASIL
(BERTHOLLETIA EXCELSA)
Apresentador: Gustavo Pinto Petrechen
(1) UFSCar; 
Petrechen, G.P.(1); Ambrósio, J.D.(1); 
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15:30h - 204-026 CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITO A BASE DE CIMENTO COM PARTÍCULAS DE AL2O3
PARA OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE TRIBOLÓGICA
Apresentador: Luis Fernando Chagas
(1) UFMG; (2) Magnesita; 
Chagas, L.F.(1); Neto, C.P.(2); Godoy, G.C.(1); 

17:30h - 202-004 SÍNTESE DE MATERIAIS HÍBRIDO ORGÂNICO-INORGÂNICO SILOXANO-POLIURETANO
PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO
Apresentador: álvaro Guimarães Braz
(1) UNESP; 
Braz, A.G.(1); Pulcinelli, S.H.(1); Santilli, C.V.(1); 

17:45h - 208-023 NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA MESOPOROSA DOPADO COM 5% DE ÍON EURÓPIO EU (III)
(NANOMCM48:EU3+) VISANDO A VETORIZAÇÃO DA CAFEÍNA E A NICOTINA FRENTE A DOENÇA DE
ALZHEIMER
Apresentador: Leandro Araújo De Azevedo
(1) UFPE; 
De Azevedo, L.A.(1); Da Luz, L.L.(1); Alves, I.B.V.(1); Junior, S.A.(1); 

18:00h às 18:30h - Palestra técnica 9
CERAMIC MATERIALS FOR HYDROGEN PRODUCTION WITH SIMULTANEOUS CO2 CAPTURE
Palestrante: Braulio Silva Barros
UFPE

DIA 07/11/2016

Sala Pacífico 3 - Polímeros 

10:30h - 404-111 MÉTODO DE CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS COM MATRIZ POLIMÉRICA.
Apresentador: Gustavo Trindade Valio
(1) UFSCar; 
Valio, G.T.(1); Ambrósio, J.D.(1); Agnelli, J.A.M.(1); 

10:45h - 404-055 CORRELAÇÃO DE ENSAIO DE TRAÇÃO CONSIDERANDO OS EFEITOS DA TAXA DE
DEFORMAÇÃO UTILIZANDO ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS
Apresentador: Ernesto Massaroppi Jr.
(1) ; (2) EESC - USP; 
Marangoni, A.L.(1); Massaroppi Jr., E.(2); 

11:00h - 405-045 PHOTOELASTIC MATERIALS : DETERMINING MODULUS OF ELASTICITy AND POISSON’S
RATIO IN TENSILE TESTING
Apresentador: Wellington Antonio Soares
(1) CNEN; (2) UFMG; 
Soares, W.A.(1); Silva, L.L.(1); Mansur, T.R.(1); Vilela, J.J.(1); Rocha, N.A.(1); Almeida, V.C.(1); Soares, G.C.(2); 

11:15h às 11:45h - Palestra técnica 3
TERMODINÂMICA COMPUTACIONAL- ESTABILIDADE E METAESTABILIDADE APLICADAS AO
DESENVOLVIMENTO DE LIGAS METÁLICAS
Palestrante: André Luiz V. da Costa e Silva
EEIMVR-UFF

14:30h - 405-026 AVALIAÇÃO DA SALINIDADE NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE IMPLANTES
MAMÁRIOS DE SILICONE
Apresentador: Janaina Dallas Silva
(1) INT; 
Silva, J.D.(1); Oliveira, F.S.(1); Calazans, R.M.(1); Abud, I.C.(1); 

14:45h - 405-038 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE COMPÓSITOS HÍBRIDOS DE POLIAMI-
DA 6 COM FIBRAS DE VIDRO E MICROESFERAS OCAS DE VIDRO.
Apresentador: Aline Bruna Da Silva
(1) FCA; (2) CEFET MG; 
Da Silva, A.B.(1); Ferreira, T.(1); Dias, F.L.(2); 
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15:00h - 405-040 PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE PLASTIFICANTES A BASE DE ÓLEO DE RÍCINO EPOXIDA-
DO EM FILMES DE POLI(HIDROXI BUTIRATO-CO HIDROXI VALERATO)- PHBV
Apresentador: Simone Adriane Da Silva
(1) UFPR; 
Lunelli, C.E.(1); Zawadzki, S.F.(1); Barbosa, R.V.(1); Da Silva, S.A.(1); Silva, T.A.(1); Myiasaki, D.Y.(1); Scremin, D.M.(1); 

15:15h às 15:45h - Palestra técnica 7
REOLOGIA DE SUSPENSÕES CERÂMICAS COLOIDAIS – ABORDAGEM VISCOELÁSTICA
Palestrante: Luiz Fernando Grespan Setz
UFABC

17:30h - 406-007 EFEITOS DA DEGRADAÇÃO TERMO OXIDATIVA DO POLIPROPILENO IRRADIADO COM GAMA
E DO POLIPROPILENO COM PRÓ DEGRADANTE
Apresentador: Washington Luiz Oliani
(1) IPEN; 
Grecco Romano, R.S.(1); Oliani, W.L.(1); Parra, D.F.(1); Lugão, A.B.(1); 

17:45h - 406-008 INFLUÊNCIA DE AGENTES PRÓ-DEGRADANTES NA FOTO E TERMOOXIDAÇÃO DE FIL-
MES DE PEAD
Apresentador: Sílvia Helena Prado Bettini
(1) FEI; (2) UFSCar; 
Babetto, A.S.(1); Agnelli, J.A.M.(2); Bettini, S.H.P.(2); 

18:00h - 406-011 EFEITO DA PHOTO-OXIDAÇÃO NAS PROPRIEDADES LUMINESCENTE DE MATERIAIS
HÍBRIDOS SILOXANO- PEO E SILOXANO- PPO DOPADOS COM EU3+.
Apresentador: Gustavo Palacio
(1) IQ-UNESP / ICCF; (2) UNESP; (3) ICCF; 
Palacio, G.(1); Pulcinelli, S.H.(2); Boyer, D.(3); Santilli, C.V.(2); 

18:15h - 404-003 ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE PLÁSTICOS COM ALTO ÍNDICE DE REFLEXÃO EM REFLE-
TORES AUTOMOTIVOS
Apresentador: Isabella Vieira Aquino Cassimiro
(1) UFMG; 
Aquino Cassimiro, i.V.(1); Aguilar, M.P.(1); 

DIA 07/11/2016

Sala Pacífico 4 - Cerâmica

14:30h às 15:00h - Palestra técnica 4
STRUCTURAL AND PHOTOPHYSICAL PROPERTIES OF COODINATION POLYMERS
Palestrante: Célia M. Ronconi
UFF

10:30h - 102-035 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE CU DISPERSAS EM MATRIZ
MESOPOROSA AL2O3
Apresentador: Franklin Kaic Dutra-pereira
(1) UFRN; 
Dutra-pereira, F.K.(1); Faccio, M.T.(1); Trajano, M.F.(1); Mello, V.S.(1); Guedes, A.E.D.S.(1); Alves, S.M.(1); 

10:45h - 102-037 OBTENÇÃO DO ALUMINATO DE ESTRÔNCIO DOPADO COM EURÓPIO PELA ROTA
SINTÉTICA DE EVAPORAÇÃO DO PVA
Apresentador: Sayonara Emmanuela Santos De Jesus Lima
(1) UESC; 
Lima, S.E.S.J.(1); Dos Santos, E.F.(1); Bello, M.E.R.B.(1); Dos Anjos, P.N.M.(1);

11:00h - 102-048 ESTUDO CORRELACIONAL ENTRE SORÇÃO E VISCOSIDADE APARENTE EM ARGILAS
ORGANOFÍLICAS
Apresentador: Darciely Lindalva Da Silva
(1) UFPB; 
Silva, D.L.(1); Silva, M.R.O.(1); Ferreira, H.S.(1); Brasileiro, C.T.(1); 

11:15h - 102-078 DIRECTING FACTORS AFFECTING THE SyNTHESIS OF A MFI-TyPE ZEOLITE.
Apresentador: Paloma Vinaches
(1) UFRN; (2) ITQ; (3) ICP; (4) URI; 
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Vinaches, P.(1); Lopes, C.W.(2); Gómez-hortigüela, L.(3); Finger, P.H.(4); Da Silva, B.A.(4); Dallago, R.M.(4); Mignoni,
M.L.(4); Pergher, S.B.C.(1); 

11:30h - 102-072 FORMAÇÃO DE SÍLICA GEL A PARTIR DE SÍLICA AMORFA
Apresentador: Henrique Augusto Chacon Da Silva
(1) UFPB; 
Gomes, K.C.(1); Silva, H.A.C.(1); Diniz Neto, J.G.(1); Almeida, T.S.(1); Torres, S.M.(1); 

15:00h - 104-209 INFLUENCE OF THE AUSTENITIZING TEMPERATURE ON THE MECHANICAL PROPER-
TIES OF MARAGING 300 AND SAE 4340 STEELS – COMPARATIVE STUDy
Apresentador: Sérgio Souto Maior Tavares
(1) UFF; (2) UFRJ; 
Tavares, S.S.M.(1); Pardal, J.M.(1); Martins, T.B.(1); Jorge Felipe Szlejf, J.(1); Areiza, M.C.L.(2); 

15:15h - 104-107 COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS PARA DETERMINAÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA EM
PLACAS CERÂMICAS DE REVESTIMENTO
Apresentador: Elidio Angioletto
(1) UNESC; (2) UNAERP; 
Angioletto, E.(1); Montedo, O.R.K.(1); Vieira, A.W.(1); Demarch, A.(1); Innocentini, M.D.M.(2); 

15:30h - 104-004 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E ANÁLISE DE COMPORTAMENTO TERMO -
MECÂNICO DA LIGA ZR-1NB-1SN-0,1FE UTILIZADA NA INDÚSTRIA NUCLEAR
Apresentador: Daniel De Carvalho Silva
(1) UFF; (2) COPPE/UFRJ; 
Baêta, D.A.(1); Costa, D.C.T.(1); Lopes, L.R.(1); Fonseca, G.S.(1); Medeiros, N.(1); Rezende, M.C.(1); Silva, D.C.(1); Araújo,
L.S.(2); 

17:30h - 103-013 DESENVOLVIMENTO DE PASTILHAS DENSAS DE SI3N4 VIA HPHT
Apresentador: Aguida Luzia Nery Nascimento
(1) UENF; 
Nascimento, A.N.(1); Filgueira, M.(1); Oliveira, M.P.(1); 

17:45h - 103-037 MATERIAIS COM GRADIENTE FUNCIONAL A BASE DE ALUMINA ZIRCÔNIA OBTIDOS
POR SINTERIZAÇÃO EM DOIS ESTÁGIOS
Apresentador: Vera Lúcia Arantes
(1) USP; 
Arantes, V.L.(1); Pereira Neto, A.L.(1);

DIA 08/11/2016

Sala Índico - Metais

10:30h - 303-004 AVALIAÇÃO DA DUREZA DE VIRABREQUINS AUTOMOTIVOS EM FUNÇÃO DE VARIÁVEIS
DO TRATAMENTO TÉRMICO
Apresentador: Armando ítalo Sette Antonialli
(1) UFSCar; 
Katayama, H.S.(1); Antonialli, A.I.S.(1); 

10:45h - 303-119 LAMINAÇÃO A FRIO DE LIGAS MAGNÉSIO-NÍQUEL PARA ARMAZENAGEM DE
HIDROGÊNIO
Apresentador: Daniel Rodrigo Leiva
(1) UFSCar; (2) UNICAMP; 
Machado E Silva, C.C.(1); Leiva, D.R.(1); Floriano, R.(2); Botta, W.J.(1); 

11:00h - 303-059 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DA LIGA DE ALTA ENTROPIA CRMNFENICO
CONFORMADA POR SPRAy
Apresentador: Guilherme Zepon
(1) UFSCar; (2) Mines; 
Zepon, G.(1); Kaufman, M.(2); Kiminami, C.S.(1); Botta, W.J.(1); Bolfarini, C.(1); 

14:30h às 15:00h - Palestra técnica 20
DECOMPOSIÇÃO DA FASE BETA EM LIGAS DE TI: APLICAÇÕES AERONÁUTICAS E BIOMÉDICAS
Palestrante: Rubens Caram
UNICAMP
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15:00h - 305-053 CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E ANÁLISE DAS TENSÕES RESI-
DUAIS NA SOLDAGEM DE AÇO IF PELOS PROCESSOS A LASER E A PLASMA
Apresentador: Maria P. Cindra Fonseca
(1) UFF; (2) CEFET-RJ; 
Cindra Fonseca, M.(1); Dias, J.S.(2); Costa, H.M.(2); Martins, M.C.(1); 

15:15h - 305-158 STRENGTH AND TOUGHNESS OF WELD JOINTS USING THE ELECTROSLAG PROCESS
Apresentador: Arlindo Pires Lopes
(1) PSU; (2) UFAM; (3) UFPA; (4) UEA; 
Lopes, A.P.(1); Santos, A.A.(2); Lima Neto, A.F.(3); Silva, R.N.A.(4); 

15:30h - 305-055 MUDANÇAS DA MISORIENTAÇÃO, MICROESTRUTURA E TENSÕES RESIDUAIS APÓS A
SOLDAGEM
Apresentador: Tetyana Gurova
(1) UEZO; (2) SENAI-RJ; (3) COPPE-UFRJ; (4) IM-UFRJ; 
Gurova, T.(1); Gomes, L.(2); Peripolli, S.(2); Chavez, G.(3); Leontiev, A.(4); Estefen, S.(3); 

17:30h - 304-077 ANÁLISE DAS TENSÕES RESIDUAIS GERADAS NA SOLDAGEM DE AÇO API 5L X80 POR
DIFERENTES PROCESSOS
Apresentador: Maria P. Cindra Fonseca
(1) UFF; 
Cindra Fonseca, M.(1); Lins Junior, A.S.(1); Martins, M.C.(1); 

17:45h - 304-067 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE REVESTIMENTOS DUROS À BASE DE CAR-
BONETOS DE TITÂNIO REFUNDIDOS COM LASER PULSADO
Apresentador: Gabriel Inácio Pontin
(1) UNESP; 
Pontin, G.I.(1); Egito, G.M.P.(1); Júnior, J.G.F.(1); Gallego, J.(1); Ventrella, V.A.(1); 

18:00h - 304-020 CAPACIDADE DE AMORFIZAÇÃO DA LIGA TI-34CU-16NI SOLIDIFICADA RAPIDAMENTE
Apresentador: Walman Benício Castro
(1) UFCG; 
Castro, W.B.(1); Ramos, A.P.(1); 

18:15h - 304-063 CORRELAÇÃO ENTRE A RESISTÊNCIA MECÂNICA E A CORROSÃO DO AÇO INOXIDÁVEL
DUPLEX UNS S31803 SUBMETIDO A DIFERENTES TAXAS DE RESFRIAMENTO
Apresentador: Elisa Kassab
(1) PUC-Rio / UFRJ; (2) PUC-Rio; (3) COPPE/UFRJ; 
Kassab, E.(1); Guimarães, M.G.B.(2); Olaya-luengas, L.(2); Bott, I.S.(2); Ponciano Gomes, J.A.C.(3); 

DIA 08/11/2016

Sala Pacífico 1 - Metais e Ensino 

10:30h - 313-004 UTILIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS DE ÓXIDO DE FERRO NA ADSORÇÃO
DE CORANTES ALIMENTÍCIOS, AMARELO TARTRAZINA E AZUL BRILHANTE
Apresentador: Ana Cláudia Vaz Araújo
(1) UFRPE; 
Araújo, A.C.(1); Silva, A.F.V.(1); 

10:45h - 313-028 PROPRIEDADES DE ARMAZENAMENTO DE HIDROGÊNIO DO COMPOSTO TIFE NANOES-
TRUTURADO, OBTIDO A PARTIR DA SÍNTESE POR REAÇÃO DE MISTURAS DE PÓS DE TIH2 E FE PRO-
CESSADAS POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA
Apresentador: Ricardo Mendes Leal Neto
(1) IPEN; 
Falcão, R.B.(1); Dammann, E.D.C.C.(1); Rocha, C.J.(1); Ichikawa, R.U.(1); Durazzo, M.(1); Martinez, L.G.(1); Leal Neto,
R.M.(1); 

11:00h - 310-001 INFLUÊNCIA DO TELÚRIO NAS PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ÓPTICAS DO COMPOSTO
GA1-XINXSB
Apresentador: Berenice Anina Dedavid
(1) UFRGS; (2) PUCRS; 
Klein, C.C.(1); Dedavid, B.A.(2); 
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14:30h às 15:00h - Palestra técnica 12
DESENVOLVIMENTO DE COMPÓSITOS DE MATRIZES BIODEGRADÁVEIS
Palestrante: Laura Hecker
UFCG

15:00h - 319-067 PROCESSO DE BLENDAGEM DE MINÉRIOS POR SISTEMA DE GEOMETRIA TRIDIMEN-
SIONAL PRISMÁTICA
Apresentador: Erivelto Luís De Souza
(1) UFSJ; (2) IFMG-OP; (3) UFOP; (4) QTEC; 
Souza, E.L.(1); Reis, O.B.(2); Borges, L.C.(2); Souza, E.A.(3); Pereira, D.F.(4); 

15:15h - 319-019 MICROCHANNELS QUALITy DEPENDS ON WORKPIECE MICROSTRUCTURE AND MIL-
LING PARAMETERS
Apresentador: Cleiton Lazaro Fazolo De Assis
(1) IFSP; (2) USP; 
Assis, C.L.F.(1); Trindade, I.R.M.(1); Rodrigues, A.R.(2); Coelho, R.T.(2); 

15:30h - 303-011 MECHANISMS OF BOND FORMATION IN HyBRID FRICTION DIFFUSION BONDING PRO-
CESS FOR TUBE TO TUBE-SHEET JOINTS
Apresentador: Diego Rafael Alba
(1) IFSC; (2) HZG; (3) Linde AG; (4) LAMEF - UFRGS; 
Alba, D.R.(1); Hanke, S.(2); Roos, A.(2); Wimmer, G.(3); Strohaecker, T.R.(4); Dos Santos, J.F.(2); 

17:30h às 18:00h - Palestra técnica 14
NOVAS FERRAMENTAS AVANÇADAS PARA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS VIA XRF E XRD – ESTUDOS DE
CASOS DE APLICAÇÕES E AVANÇOS TECNOLÓGICOS
Palestrante: Danilo T. Bittar
BRUKER

18:00h - 307-003 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF HyDROTALCITE COATINGS TO PROTECT
ALUMINUM ALLOyS
Apresentador: Lalgudi Venkataraman Ramanathan
(1) IPEN; 
Ramanathan, L.V.(1); 

18:15h - 307-006 FABRICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM LIGA DE ALUMÍNIO
AA6061 PARA OBTENÇÃO DE REVESTIMENTO COM EFEITO SUPER HIDROFÓBICO
Apresentador: Edval Gonçalves De Araújo
(1) UFPE; (2) IPEN; 
João Luís, d.S.J.(1); De Araújo, E.G.(1); De Araujo, O.O.(1); Urtiga Filho, S.L.(1); Pillis, M.F.(2); 

DIA 08/11/2016

Sala Pacífico 2 - Compósitos 

10:30h - 205-052 POTENCIALIDADES DA ESTABILIZAÇÃO FÍSICA PELA ADIÇÃO DE FIBRAS NATURAIS
Apresentador: Thaís Márjore Pereira De Carvalho
(1) IFPI; 
Carvalho, T.M.P.(1); Carvalho, L.F.M.(1); 

10:45h - 205-043 COMPARAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS POR ENSAIO DE ARRANCAMENTO DE
PARAFUSO DE RESÍDUOS DA AGROINDÚSTRIA PROVENIENTES DA PRODUÇÃO DE PALMITO PUPUNHA
E COCO
Apresentador: Ayrton Alef Castanheira Pereira
(1) UERJ; (2) PUC-Rio; 
Pereira, A.A.C.(1); D’almeida, J.R.(2); 

11:00h - 205-031 INFLUÊNCIA DO GRAUTE NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E NO MÓDULO DE ELASTI-
CIDADE DE PRISMAS DE BLOCOS DE CONCRETO
Apresentador: Roseli Oliveira Guedes Martins
(1) UFV; 
Martins, R.O.G.(1); Nalon, G.H.(1); Alvarenga, R.S.S.(1); Pedroti, L.G.(1); 
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14:30h - 215-005 TENSILE STRENGTH TESTS IN POLyESTER COMPOSITES WITH HIGH INCORPORATION
OF MALVA FIBERS
Apresentador: Jean Igor Margem
(1) UENF; (2) Redentor; (3) ISECENSA; (4) IME; 
Ribeiro, C.G.D.(1); Muylaert, F.M.(2); Margem, J.I.(3); De Moraes, Y.M.(1); Monteiro, S.N.(4); 

14:45h - 215-061 ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉRMICO DE BLOCOS ESTRUTURAIS CERÂMICOS PREEN-
CHIDOS COM MATERIAIS LEVES UTILIZANDO TERMOGRAFIA
Apresentador: Milene Carvalho
(1) UFRGS; 
Carvalho, M.(1); Amico, S.C.(1); Landell, R.(1); Ghilardi, G.F.(1); 

15:00h - 215-037 UTILIZAÇÃO DE QUARTZITO FRIÁVEL COMO AGREGADO MIÚDO EM ARGAMASSAS
COLANTES
Apresentador: Luma De Souza Dias
(1) UFOP; (2) UFV; 
Dias, L.S.(1); Mol, R.M.R.(1); Campos, P.A.M.(1); Peixoto, R.A.F.(1); Silva, K.D.C.(1); Mendes, A.J.C.(2); Mendes, J.C.(1); 

15:15h às 15:45h - Palestra técnica 13
NOVAS TECNOLOGIAS EM FILMES FINOS PARA MICROFABRICAÇÃO E NANOESTRUTURAÇÃO
Palestrante: Ernesto Rezende Souza
Quantum Design International

17:30h - 215-074 ANÁLISE DO EMPREGO DE DIVERSOS TIPOS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E
DEMOLIÇÃO (RCD) EM CONCRETOS COM VISTAS À SUSTENTABILIDADE
Apresentador: Sérgio Roberto Silva
(1) PUCRS; 
Andrade, J.J.O.(1); Silva, S.R.(1); Bortolini, B.(1); 

17:45h - 215-033 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO EM COMPÓSITOS DE MATRIZ POLIÉSTER
INCORPORADOS COM TECIDO DE MALVA
Apresentador: Jean Igor Margem
(1) UENF; (2) ISECENSA; (3) Redentor; (4) IME; 
Ribeiro, C.G.D.(1); De Moraes, Y.M.(1); Margem, J.I.(2); Muylaert, F.M.(3); Monteiro, S.N.(4); 

18:00h ás 18:30h - Palestra técnica 15
AVANÇOS NO USO DE ETANOL DIRETO EM CELULAS A COMBUSTÍVEL DE OXIDOS SÓLIDOS DE ALTO
DESEMPENHO
Palestrante: Fabio Coral Fonseca
IPEN/CNEN-SP

DIA 08/11/2016

Sala Pacífico 3 - Polímeros 

10:30h - 408-014 ADSORÇÃO AQUOSA E ESTABILIDADE DO ANTIBIÓTICO OXITETRACICLINA EM REDES
DE COORDENAÇÃO ZN (II) - [2-METIL IMIDAZOLATO]
Apresentador: Janine Santos F Silva
(1) UFPE; 
Silva, J.S.(1); Júnior, S.A.(1); De Sá, G.F.(1); 

10:45h - 408-015 OBTENÇÃO DE WHISKERS DE CELULOSE A PARTIR DAS FOLHAS DE CAPIM ELEFANTE
PARA APLICAÇÕES EM NANOCOMPÓSITOS POLIMÉRICOS
Apresentador: Sandra Américo Do Nascimento
(1) UNICAMP; 
Nascimento, S.A.(1); Rezende, C.A.(1); 

11:00h - 408-092 SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE GÉIS À
BASE DE BIOPOLÍMEROS ASSOCIADOS À CLOREXIDINA
Apresentador: Maria Onaira Gonçalves Ferreira
(1) UFPI; 
Ferreira, M.G.(1); Lima, I.(1); Ribeiro, A.B.(1); Barreto, H.M.(1); Silva Filho, E.C.(1); 
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14:30h - 404-017 EVALUATION AND CHARACTERIZATION OF POSTMORTEM SALMON ADHESION ON PET
COATINGS
Apresentador: Ernesto S. Zumelzu
(1) UACH; (2) UVA; 
Zumelzu, E.(1); Wehrhahr, M.J.(1); Rull, F.(2); Pesenti, H.(1); Muñoz, O.(1); Ugarte, R.(1); 

14:45h - 404-021 ESTUDO REO-ÓPTICO IN-LINE DE BLENDAS POLIMÉRICAS DURANTE A EXTRUSÃO
Apresentador: Felipe Oliveira Campos Bernardo
(1) UFSCar; 
Bernardo, F.O.C.(1); Canevarolo, S.V.(1); 

15:00h - 404-012 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE FIBRAS DE ECOVIO/PNIPAAM OBTIDAS POR
MEIO DA TÉCNICA DE ELETROFIAÇÃO
Apresentador: Priscila Schroeder Curti
(1) UTFPR - LD; 
Curti, P.S.(1); Souza, R.L.(1); 

15:15h - 404-102 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DAS FIBRAS DE ALGODÃO COLORIDO NATU-
RALMENTE E ECOLOGICAMENTE CORRETO
Apresentador: Nailton Torres Câmara
(1) IFRN; (2) UFRN; (3) UFERSA; 
Câmara, N.T.(1); De Melo, M.V.(2); Alves Jr., C.(3); De Lima Filho, N.O.(2); Aquino, M.S.(2); Araujo, D.R.(2); De Andrade,
H.D.(3); 

15:30h - 404-043 ESTUDO DA AÇÃO DO ÓLEO DA BORRA DO CAFÉ NA MATRIZ DE PVC EXPOSTA À
RADIAÇÃO GAMA: COMPARATIVO DOS SISTEMAS NAS FORMAS DE FILME E CORPO DE PROVA
Apresentador: Lindomar Avelino Silva
(1) UFPE; 
Silva, L.A.(1); Almeida, T.M.B.(1); Teixeira, R.V.(1); Aquino, K.A.S.(1); Araújo, E.S.(1); 

17:30h - 413-020 INFLUÊNCIA DO TEOR DE ZEÓLITA NA ESTABILIDADE TÉRMICA DE NANOCOMPÓSITOS
AVALIADA POR ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA
Apresentador: Helena Aparecida Guimarães Brito De Araujo
(1) UNESP; (2) UFSCAR; 
De Araujo, H.A.G.B.(1); Moura, M.R.(1); Aouada, F.A.(1); Bortolin, A.(2); 

17:45h - 413-061 OBTENÇÃO DE NANOWHISKERS DE CELULOSE DE FIBRA DE MANDIOCA (MANIHOT
ESCULENTA) A PARTIR DE RESÍDUO INDUSTRIAL DE FECULARIA
Apresentador: Fernando Reinoldo Scremin
(1) UTFPR; (2) Unila; 
Bittencourt, P.S.(1); Scremin, F.R.(1); Deimling, C.V.(1); Basso, R.L.O.(2); Schoeler, M.N.(1); Furst, L.C.(1); 

18:00h - 413-079 REVESTIMENTO DE ARCABOUÇOS IMPRESSOS 3D COM NANOCOMPÓSITOS A BASE DE
ÓXIDOS METÁLICOS PARA AUXILIAR NA REGENERAÇÃO TECIDUAL ÓSSEA
Apresentador: Raquel Couto De Azevedo Gonçalves Mota
(1) IMA; (2) IMA - UFRJ; (3) UFRJ; 
Mota, R.C.A.G.(1); Da Silva, E.O.(1); Menezes, L.R.(2); De Lima, F.F.(3); 

18:15h - 413-005 NANOCOMPOSITES BASED ON POLyPROPyLENE WITH NANOSILVER PARTICLES AND
ANTIBACTERIAL BEHAVIOR – AN REVIEW
Apresentador: Washington Luiz Oliani
(1) IPEN; (2) ICB/USP; (3) ; 
Oliani, W.L.(1); Parra, D.F.(1); Komatsu, L.G.H.(1); Lincopan, N.(2); Rangari, V.K.(3); Lugão, A.B.(1); 

DIA 08/11/2016

Sala Pacífico 4 - Cerâmica 

10:30h - 108-042 DO CONCEITO À APLICAÇÃO: UTILIZAÇÃO DE PARTÍCULAS NANOMÉTRICAS DE
ZIRCÔNIA COMO REFORÇO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS SEM METAL
Apresentador: Juliano J Pierri
(1) UFSCar; (2) FZEA-USP; (3) FOAr-UNESP; (4) FZEA/USP; 
Pierri, J.(1); Machado, A.L.(2); Pallone, E.M.J.A.(3); Roslindo, E.B.(2); Tomasi, R.(1); Rigo, E.C.(4); 
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10:45h - 108-010 SOL-GEL DERIVED MANGANESE-RELEASING BIOACTIVE GLASS às A THERAPEUTICAL
APPROACH FOR BONE TISSUE ENGINEERING
Apresentador: Breno Rocha Barrioni
(1) UFMG; 
Barrioni, B.R.(1); Oliveira, A.C.(1); Leite, M.F.(1); Pereira, M.M.(1); 

11:00h - 108-013 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTRUTURAIS DE OSSOS BOVINOS PELA ESTRUTURA
CRISTALINA DA HIDROXIAPATITA UTILIZANDO O MÉTODO DE REFINAMENTO RIETVELD.
Apresentador: Rogério Erbereli
(1) USP; (2) EMBRAPA; 
Erbereli, R.(1); Rollo, J.M.D.A.(1); Tullio, R.R.(2); Marcondes, C.R.(2); 

14:30h - 101-010 ESTUDO DA FORMAÇÃO DE FASE AMORFA NAS LIGAS TERNARIAS CU36ZR59AL5 E
CU48ZR43AL9 POR DINÂMICA MOLECULAR
Apresentador: Luis César Rodríguez Aliaga
(1) IPRJ-UERJ; (2) IPRJ UERJ; 
Aliaga, L.R.(1); Schimidt, C.S.(1); Domingues, G.B.(2); Bastos, I.N.(1); 

14:45h - 106-004 EFEITO DO CARBONATO DE CÁLCIO (CACO3) NA DEGRADAÇÃO DO COMPOSTO À BASE
DE PVC/NBR UTILIZADO EM SISTEMA DE COMBUSTÍVEL EM CONTATO COM B30
Apresentador: Cristiano Grings Herbert
(1) UFBA; (2) Ford; 
Herbert, C.G.(1); De Andrade Lima, L.P.(1); Gonçalves, C.C.(2); 

15:00h - 104-044 CARACTERIZAÇÃO DE ARGILAS DA REGIÃO DE BAILÉN-JAÉN (ESPANHA) COM ADIÇÃO
DE RESÍDUOS DE INDÚSTRIA DE AZEITE DE OLIVA VISANDO APROVEITAMENTO NA CONSTRUÇÃO
CIVIL.
Apresentador: Rafael Azevedo Da Cunha
(1) UNIFAL-MG; 
Da Cunha, R.A.(1); Del Roveri, C.(1); Maestrelli, S.C.(1); 

15:15h - 104-068 CARACTERIZAÇÃO, TRATAMENTO E APROVEITAMENTO DAS CINZAS DA CASCA DO
ARROZ EM PROCESSOS PRODUTIVOS DO RAMO INDUSTRIAL
Apresentador: Marcelo Paulo Stracke
(1) URI; 
Stracke, M.P.(1); Kieckow, F.(1); Sokolovicz, B.(1); Schmidt, J.I.(1); Steffen, A.C.(1); 

15:30h - 104-103 CARACTERIZAÇÃO DE CIMENTOS GEOPOLIMÉRICOS COMERCIAIS
Apresentador: Maria Teresa Paulino Aguilar
(1) UFMG; (2) UFSCar; (3) BAM; (4) CEFETMG; 
Gonçalves, D.K.C.(1); Aguilar, M.P.(1); Souza, C.M.(2); Jaeger, C.(3); Mansur, A.A.P.(1); Corrêa, E.C.S.(4); Greiser, S.(3); 

17:30h - 104-116 ANÁLISE PRELIMINAR DA ESTABILIDADE TÉRMICA COMO ETAPA PRIMOGÊNITA DO
PROCESSO DE EXTRAÇÃO DE LÍTIO A PARTIR DE B-ESPODUMÊNIO
Apresentador: Leonardo Leandro Dos Santos
(1) UFRN; 
Santos, L.L.(1); Nascimento, R.M.(1); Pergher, S.B.C.(1); 

17:45h - 104-205 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E ESPECTROSCÓPICA DE ZEOLITAS P OBTIDAS A PAR-
TIR DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS DE CAULIM
Apresentador: Marcelo Rodrigues
(1) UFPB; (2) IFPB; 
Rodrigues, M.(1); Santos, I.M.G.(2); Neris, A.M.(2); 

18:00h - 104-125 DESENVOLVIMENTO DE PROPANTES E A PERSPECTIVA DO MERCADO DE ÓLEO E GÁS
Apresentador: Vitor Polezi Pesce De Campos
(1) USP; 
Campos, V.P.P.(1); Gouvea, D.(1); Sansone, E.(1); Silva, G.F.B.L.(1); 

18:15h - 104-028 O USO DE SALVINIA AURICULATA AUBL. COMO FITORREMEDIADORA DE CÁDMIO E A
INCORPORAÇÃO DA BIOMASSA SECA NA PRODUÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
Apresentador: Carlos Maurício Fontes Vieira
(1) UENF; (2) IME; 
Delaqua, G.C.G.(1); Vieira, C.M.F.(1); Intorne, A.C.(1); Amaral, L.F.(1); Monteiro, S.N.(2);
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DIA 09/11/2016

Sala Índico - Metais

10:30h - 308-066 ESTABILIDADE ELETROQUÍMICA DE FILME NANOESTRUTURADO DE TIO2 FORMADO
SOBRE LIGAS DE TITÂNIO BETA METAESTAVEIS
Apresentador: Alessandra Cremasco
(1) ; (2) UNICAMP; (3) Unicamp; 
Cremasco, A.(1); Matsukuma, R.Y.(2); Fatichi, A.Z.(2); Caram, R.(3); 

10:45h - 308-067 CARACTERIZAÇÃO DE CO-CR-MO SINTERIZADO A LASER PARA USO COMO PRÓTESE
DENTÁRIA
Apresentador: Manuel Fellipe Rodrigues Pais Alves
(1) UERJ-FAT; (2) UNESP; (3) UFF; (4) UERJ; 
Santos, C.(1); Habibe, A.F.(1); Simba, B.G.(2); Lins, J.F.C.(3); Campos, L.Q.B.(4); Alves, M.F.R.P.(4); 

11:00h - 308-060 NEW TITANIUM ALLOyS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS: EFFECT OF SUBSTITUTIO-
NAL SOLUTES
Apresentador: Carlos Roberto Grandini
(1) UNESP - Univ. Estadual Paulista; (2) IFSP; (3) UNESP - Univ Estadual Paulista; (4) UNESP - Universidade Estadual
Paulista; 
Grandini, C.R.(1); Silva, M.R.(2); Donato, T.A.G.(1); Araújo, R.O.(3); Kuroda, P.A.B.(1); Lourenço, M.L.(1); Suárez,
G.P.S.(3); Quadros, F.F.(4); 

11:15h - 308-028 RESISTÊNCIA À FADIGA DA LIGA TI-6AL-4V COM SUPERFÍCIE MODIFICADA POR TRA-
TAMENTO QUÍMICO
Apresentador: Cesar Adolfo Escobar Claros
(1) UFSCar; 
Escobar Claros, C.A.(1); De Oliveira, D.P.(1); Campanelli, L.C.(1); Pereira Da Silva, P.S.(1); Bolfarini, C.(1); 

14:30h - 306-100 ESTUDO DO SINERGISMO EROSÃO-CORROSÃO EM TUBULAÇÕES USADAS EM TRANS-
PORTE DE POLPA MINERAL
Apresentador: Jose Wilmar Calderón-hernández
(1) USP; (2) ITV; (3) EPUSP; (4) EP-USP; 
Calderón-hernández, J.W.(1); Suoza Pinto, T.C.(2); Domingues, L.S.(3); Alonso-falleiros, N.(4); Chaves, A.P.(1); 

14:45h - 306-068 ESTUDO DO EFEITO DA ADIÇÃO DO GLICEROL NO BANHO ELETROLÍTICO DE ZINCO
POR MEIO DE EIE, MEV E DRX
Apresentador: Carlos Alberto Souza
(1) UFBA; (2) São Carlos; 
De Jesus Almeida, M.D.(1); Souza, C.A.(1); Della Rovere, C.A.(2); Pedroza, G.A.G.(1); 

15:00h - 306-003 EFEITO DO NITRETO DE TITÂNIO NA CORROSÃO POR PITE EM AÇO INOXIDÁVEL
SUPERMARTENSÍTICO
Apresentador: Cesar Augusto Duarte Rodríguez
(1) Hidroflex; (2) ; 
Jorge Jr., A.M.(1); Duarte Rodríguez, C.A.(2); Bandeira, R.M.(2); Duarte, B.(2); Tremiliosi Filho, G.(2); 

15:15h às 15:45h - Palestra técnica 11
INTERAÇÃO DO HIDROGÊNIO COM A MICROESTRUTURA DE AÇOS MULTIFÁSICOS : DIFUSÃO E
FRAGILIZAÇÃO PELO HIDROGÊNIO
Palestrante: Dilson S dos Santos
COPPE/UFRJ

17:30h - 304-263 FASE OMEGA E PRECIPITAÇÃO DA FASE ALPHA EM LIGAS DO SISTEMA TI-MO-FE
Apresentador: Mariana Gerardi Mello
(1) UNICAMP; (2) Unicamp; 
Mello, M.G.(1); Caram, R.(2); 

17:45h - 304-082 DEPENDÊNCIA DA TEMPERATURA DE TRANSFORMAÇÃO MARTENSÍTICA COM A
COMPOSIÇÃO EM LIGAS COM MEMÓRIA DE FORMA DO SISTEMA CU-AL-NI
Apresentador: Eric Marchezini Mazzer
(1) UFSCar; 
Mazzer, E.M.(1); Cava, R.D.(1); Gargarella, P.(1); Bolfarini, C.(1); Botta, W.J.(1); Kiminami, C.S.(1); 
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18:00h às 18:30h - Palestra técnica 23
TRIBOLOGIA E NANOTRIBOLOGIA DE SUPERFÍCIES EM CONTATO
Palestrante: João Telésforo Nóbrega de Medeiros
GET-UFRN

DIA 09/11/2016

Sala Pacífico 1 - Metais e Ensino 

10:30h às 11:00h - Palestra técnica 16
DETERMINATION OF STEEL CARBURIZING PARAMETERS BY USING NEURAL NETWORK
Palestrante: Bozidar Matijevic
University of Zagreb - Croatia

11:00h - 301-022 SIMULAÇÃO DA DINÂMICA MOLECULAR APLICADA NA AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DE
VIDRO EM LIGAS ZR-CU
Apresentador: Marcelo Falcão De Oliveira
(1) USP-EESC; (2) USP; (3) UOI; 
De Oliveira, M.F.(1); Pereira, A.L.(2); Evangelakis, G.(3); 

11:15h - 301-019 ESTUDO COMPUTACIONAL PARA OTIMIZAÇÃO DE MICROESTRUTURA EM AÇOS DELTA-
TRIP ATRAVÉS DE ALUMINIO E NIÓBIO
Apresentador: Eustáquio De Souza Baêta Júnior
(1) IME; (2) COPPE/UFRJ; 
Baêta Júnior, E.S.(1); Botelho, R.A.(1); Moraes, N.R.D.C.(1); Gomes, A.V.(1); Brandao, L.P.(1); Araújo, L.S.(2); 

14:30h - 307-088 EFEITOS DA ADIÇÃO DE LIGA E DE PROCESSAMENTO METAESTÁVEL NA FORMAÇÃO
DE FASES QUASICRISTALINAS EM SISTEMAS A BASE DE ALUMÍNIO
Apresentador: Walter José Botta
(1) UFSCar; 
Wolf, W.(1); Sitta, B.O.(1); Martini, L.M.(1); Jorge Junior, A.M.(1); Bolfarini, C.(1); Kiminami, C.S.(1); Botta, W.J.(1); 

14:45h - 307-096 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE NITRETAÇÃO A PLASMA APLICADO A FERRAMEN-
TAS DE CORTE DE AÇO RÁPIDO AISI M2
Apresentador: Armystron Goncalves Ferreira De Araújo
(1) UFPI; 
Araújo, A.G.F.(1); Araújo, L.N.M.(1); Sousa, R.R.M.(1); 

15:00h - 307-068 ESTUDO DA FORMAÇÃO DE CAMADAS PASSIVAS EM FILMES FINOS DE TI-NB PARA
APLICAÇÕES BIOMÉDICAS
Apresentador: Ernesto David Gonzalez Cruz
(1) UFSCar; 
Cruz, E.D.G.(1); 

15:15h - 307-046 ESTUDO COMPARATIVO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO EM TRAÇÃO E FADIGA DO
AÇO 300M COM MICROESTRUTURA BAINITICA SUBMETIDO A TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A PLAS-
MA E A LASER
Apresentador: Antônio Jorge Abdalla
(1) FEG/UNESP; (2) Felix Guisard; (3) IEAv; 
Santos, D.(1); Santos, J.C.(2); Abdalla, A.J.(3); Vasconcelos, G.(3); Scheid, V.H.B.(3); Neto, F.S.(3); 

15:30h - 307-074 INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE AL NA PACK MISTURA NAS CARACTERÍSTICAS E
DESEMPENHO DE REVESTIMENTO ALUMINIZADO EM SUPERLIGA DE NI
Apresentador: Ederson Pauletti
(1) UFPR; 
Pauletti, E.(1); D’oliveira, A.C.M.(1); 

17:30h - 306-017 INFLUENCE OF THE ANODIZING VOLTAGE ON THE CORROSION RESISTANCE OF A 2524
AL ALLOy ANODIZED IN TARTARIC SULFURIC ACID (TSA) AND PROTECTED WITH A HyBRID SOL-GEL
COATING
Apresentador: Hellen Costenaro
(1) USP; (2) UMONS; 
Costenaro, H.(1); Olivier, M.(2); De Melo, H.G.(1); 
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17:45h - 306-006 EFEITOS DO ENVELHECIMENTO A 450°C NA RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR PITES E
TENACIDADE DO AÇO AISI 317L SOLDADO POR GTAW E FSW
Apresentador: Humberto Nogueira Farneze
(1) CEFET/RJ - UnED Itaguaí; (2) UFF; (3) INT; 
Farneze, H.N.(1); Tavares, S.S.M.(2); Pardal, J.M.(2); Barbosa, C.(3); Pereira, O.C.(3); Cunha, R.P.C.(3); 

18:00h - 306-072 ESTUDO POR SIMULAÇÃO NUMÉRICA DA DIFUSIBILIDADE E SOLUBILIDADE DO
HIDROGÊNIO EM AÇO BIFÁSICO COM EFEITO DA TENSÃO
Apresentador: Leo Roberto De Oliveira Costa
(1) UFRJ; (2) COPPE/UFRJ; 
Costa, L.R.O.(1); Naiff, D.F.(1); Santos, D.S.(2); 

18:15h - 307-087 AVALIAÇÃO DE PÓ DA CASCA DA MAMONA (RICINUS COMMUNIS L.) COMO INIBIDOR DE
CORROSÃO PARA O AÇO CARBONO EM MEIO ÁCIDO
Apresentador: André De Mendonça Santos
(1) UESC; (2) USP; 
Santos, A.M.(1); De Almeida, T.F.(1); De Melo, H.G.(2); Capelossi, V.R.(1); Cotting, F.(2); Aoki, I.V.(2); 

DIA 09/11/2016

Sala Pacífico 2 - Compósitos 

10:30h - 201-009 MICROSTRUCTURAL EVALUATION OF THE NBC-20NI CEMENTED CARBIDES DURING
SINTERING
Apresentador: Daniel Rodrigues
(1) BRATS; (2) EHT; 
Rodrigues, D.(1); Cannizza, E.(2); 

10:45h - 207-018 ANÁLISE TRIBOLOGICA DO ATRITO SUPERFICIAL DO TECIDO DE MALHA POR TRAMA
Apresentador: Marcos Silva Aquino
(1) UFRN; 
Aquino, M.S.(1); De Melo, M.V.(1); Câmara, N.T.(1); Silva, F.P.(1); Silva, j.n.(1); Santos, C.M.(1); Lima Filho, N.O.(1); 

11:00h às 11:30h - Palestra técnica 18
MULTICAMADAS DE GRAFENO: OBTENÇÃO, FUNCIONALIZAÇÃO E APLICAÇÕES
Palestrante: Rogério Valentim Gelamo
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

14:30h às 15:00h - Palestra técnica 19
AFM-RAMAN AND FLUORESCENCE IMAGING (FLIM) APPLIED ON ADVANCED OPTICAL SPECTROSCOPY TO
NANOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING CHARACTERIZATION
Palestrante: Igor A. S. Carvalho
Horiba Instruments Brasil

15:00h - 208-013 TRATAMENTOS ALCALINOS DA FIBRA DE PIAÇAVA (ATTALEA FUNIFERA MARTIUS)
Apresentador: Eduardo Braga
(1) UFPB; 
Wellen, R.M.R.(1); Silva, L.(1); Fim, F.(1); Braga, E.(1); Moreno, C.(1); Moura, D.(1); Barros, J.(1); 

15:15h - 208-038 MATERIAL DE MUDANÇA DE FASE DE FORMA FIXADA PARA ARMAZENAMENTO DE
ENERGIA TERMOSSOLAR BASEADO NO COMPÓSITO DE POLICAPROLACTONA/GRAFITE EXPANDIDO
Apresentador: Valdilene Oliveira Da Silva
(1) UFPE; 
Da Silva, V.O.(1); Araújo, P.L.B.(1); Araújo, E.S.(1); 

15:30h - 208-022 NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA MESOPOROSA DOPADO COM 5% DE ÍON EURÓPIO EU (III)
(NANOMCM48:EU3+) VISANDO A VETORIZAÇÃO DA CAFEÍNA E A NICOTINA FRENTE A DOENÇA DE
ALZHEIMER
Apresentador: Leandro Araújo De Azevedo
(1) UFPE - Federal University of Pernambuco; (2) UFPE; 
De Azevedo, L.A.(1); Da Luz, L.L.(2); Junior, S.A.(2); Alves, I.B.V.(2); 
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17:30h às 18:00h - Palestra técnica 22
NANOMATERIAIS: CONTRUINDO PONTES ENTRE CIÊNCIAS E ENGENHARIAS
Palestrante: Herman S. Mansur
UFMG

18:00h - 219-046 BAND STRUCTURES IN CARBON NANOSTRUCTURE PHONONIC CRySTALS
Apresentador: Edson Jansen Pedrosa Miranda Jr.
(1) UNICAMP/IFMA; (2) Unicamp; 
Miranda Jr., E.J.P.(1); Dos Santos, J.M.C.(2); 

18:15h - 219-033 INFLUENCIA DAS ARGILAS E CARGAS ORGÂNICAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DE
VULCANIZAÇÃO E PROPRIEDADES MECÂNICAS DE NANOCOMPÓSITOS DE MATRIZ DE BORRACHA
NATURAL
Apresentador: Marcos Gonzales Fernandes
(1) USP; 
Fernandes, M.G.(1); Esper, F.J.(1); Valenzuela-diaz, F.R.(1); Wiebeck, H.(1); 

DIA 09/11/2016

Sala Pacífico 3 - Polímeros 

11:00h - 406-038 ESTUDO DA DEGRADAÇÃO DO MATERIAL DE CAPA DE CABOS ÓPTICOS AÉREOS PELO
EFEITO DE TRILHAMENTO ELÉTRICO CONCOMITANTEMENTE AO ENVELHECIMENTO POR INTEMPE-
RISMO
Apresentador: Hernani Mauricio Ferreira Szymanski
(1) FISA; (2) Institutos Lactec; 
Szymanski, H.M.F.(1); Munaro, M.(2); 

10:30h às 11:00h - Palestra técnica 17
DIFRATOMETRIA MULTIFUNCIONAL DE RAIOS X - ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO IN SITU
Palestrante: Leandro Fernandes de Almeida
PANalytical

11:15h - 406-045 ESTUDO DE DEGRADAÇÃO DOS POLÍMEROS POLI (ÁCIDO LÁCTICO) PLA E POLI (ETI-
LENO) PE PARA APLICAÇÃO EM RESERVATÓRIOS DE TINTAS PARA CANETAS HIDROGRÁFICAS
Apresentador: Paulo Roberto Vieira De Souza
(1) UPM; 
De Souza, P.V.(1); Pereira, N.C.(1); 

14:30h - 416-035 A UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS EM MASSAS ASFÁLTICAS
Apresentador: Hélio Wiebeck
(1) USP; 
Wiebeck, H.(1); 

14:45h - 416-018 COMPORTAMENTO À CORROSÃO DO AÇO CARBONO 1006 REVESTIDO COM TINTA EM
PÓ CONTENDO PET PÓS-CONSUMO
Apresentador: Lisete Cristine Scienza
(1) UCS; (2) UFRGS; 
Neuwald, O.A.(1); Pagnusati, J.C.(1); Piazza, D.(1); Zattera, A.J.(1); Scienza, L.C.(2); 

15:00h - 416-025 REGENERAÇÃO DE RESÍDUO INDUSTRIAL DE BORRACHA ATRAVÉS DE EXTRUSÃO NO
ESTADO SÓLIDO E INCORPORAÇÃO EM COPOLÍMERO DE ESTIRENO-BUTADIENO (SBR) VULCANIZADO
- PROPRIEDADES MECÂNICAS DE COMPOSTOS SBR/RESÍDUO
Apresentador: Kaique Afonso Tozzi
(1) UFSCar; 
Tozzi, K.A.(1); Scuracchio, C.H.(1); Canto, L.B.(1); 

15:15h às 15:45h - Palestra técnica 21
LAMELLAR MATERIALS às CATALYST PRECURSORS
Palestrante: Sibele Pergher
UFRN - PPGCEM
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17:30h - 415-023 FIBRA CALOTROPIS PROCERA: UM ADSORVENTE EFICAZ PARA A REMOÇÃO DE ÓLEO
NA ÁGUA DO MAR
Apresentador: Anaxmandro Pereira Da Silva
(1) UFRN; (2) IF-Sertão; 
Silva, A.P.(1); Ladchumananandasivam, R.(1); Egito, E.B.T.(1); Nascimento, J.H.O.(1); Silva, K.K.O.S.(1); Santos, A.R.L.(2); 

17:45h - 415-024 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS DE COMPÓSITOS DE ECOVIO
COM BAGAÇO DE MANDIOCA E CASCA DA CASTANHA-DO-PARÁ
Apresentador: Maiccon Martins Barros
(1) INT; 
Barros, M.M.(1); Oliveira, R.B.(1); Costa, D.M.R.(1); De Oliveira, M.F.(1); De Oliveira, M.G.(1); 

18:00h às 18:30h - Palestra técnica 24
SELEÇÃO SISTÊMICA DE FONTES ALTERNATIVAS MINERAIS COMO GUIA PARA A VALORIZAÇÃO DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Palestrante: Fabiano Raupp-Pereira
UFSC - PGMAT

DIA 09/11/2016

Sala Pacífico 4 - Cerâmica 

10:30h - 116-009 DESENVOLVIMENTO DE MEMBRANAS CERÂMICAS ASSIMÉTRICAS REVESTIDAS COM
RESÍDUO DE GRANITO PARA APLICAÇÃO EM TRATAMENTO DE EFLUENTES
Apresentador: Maria Aparecida Ribeiro Bonifácio
(1) UFCG; 
Bonifácio, M.R.(1); Lira, H.L.(1); Rosas Neto, M.I.(1); Farias, R.V.(1); França, K.B.(1); 

10:45h - 116-013 ESTUDO DOS PARÂMETROS TÉCNICOS DO ADOQUIM CERÂMICO COM INCORPORAÇÃO
DE RESÍDUO DE ROCHA ORNAMENTAL
Apresentador: Carlos Mauricio Fontes Vieira
(1) UENF; 
Carvalho, J.P.R.G.(1); Vieira, C.M.F.(1); 

11:00h - 116-050 PRODUÇÃO DE GEOPOLÍMEROS A BASE DE CINZA VOLANTE USANDO SOLUÇÕES ATI-
VADORAS COM DIFERENTES COMPOSIÇÕES DE NA2O E NA2SIO3
Apresentador: Adriano Galvão Azevedo
(1) UFSJ; 
Azevedo, A.G.(1); Strecker, K.(1); Barros, L.A.(1); 

11:15h - 116-079 PRODUÇÃO DE CIMENTO GEOPOLIMÉRICO A PARTIR DE CINZA VOLANTE E SOLUÇÕES
ATIVADORAS SIMPLES E COMPOSTAS COM DIFERENTES COMPOSIÇÕES QUÍMICAS
Apresentador: Lívia Abreu Barros
(1) UFSJ; 
Barros, L.A.(1); Azevedo, A.G.(1); Strecker, K.(1); 

14:30h - 105-018 DETERMINAÇÃO DAS PERCENTAGENS DOS COMPONENTES DE UM NOVO PRODUTO
CERÂMICO QUANDO SE IMPÕE UM VALOR MÍNIMO EM UMA DE SUAS PROPRIEDADES MECÂNICAS
Apresentador: José Vidal Nardi
(1) IFSC; 
Nardi, A.V.(1); Nardi, J.V.(1); 

14:45h - 105-077 EVALUATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF INTERFACES By FEM SIMULATION OF
THE INSTRUMENTED INDENTATION TEST
Apresentador: André Luiz De Moraes Costa
(1) UFS; 
Costa, A.L.M.(1); Araújo, L.R.D.C.(1); Riffel, D.B.(1); 

15:00h - 104-011 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DE AREIAS DE FUNDIÇÃO COM SOLO PARA USO EM
ATERROS SANITÁRIOS
Apresentador: Wélida De Souza Sarro
(1) FT-UNICAMP; (2) FT; 
Domingues, L.G.(1); Pires, M.S.G.(2); Ferreira, G.C.S.(2); Sarro, W.S.(2); Teixeira, I.(2); 
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17:30h - 103-054 NITRETAÇÃO A PLASMA POR CÁTODO PLANAR DAS MATRIZES DE ZIRCÔNIA ESTABI-
LIZADAS
Apresentador: Ayrton De Sá Brandim
(1) IFPI; (2) IFPI/Ceupi; 
Brito, T.F.(1); Brandim, A.(1); Macêdo, H.R.A.(1); Pereira, C.E.A.(1); Brito, E.M.(2); 

17:45h - 103-047 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE LIGANTE USADO EM CIM POR
EXTRAÇÃO SUPERCRÍTICA COM CO2.
Apresentador: Rodrigo Sebastian Iglesias
(1) PUCRS; 
Cescani, V.K.(1); Siqueira, T.A.(1); Iglesias, R.S.(1); Ketzer, J.M.(1); 

18:00h - 103-058 ADAPTAÇÃO DE MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS PARA ESTUDO DE INJEÇÃO DE
MASSA CERÂMICA GELEIFICADA
Apresentador: José Alberto Cerri
(1) UTFPR; 
Araújo, M.S.(1); Garcia, L.C.(1); Melo, A.L.T.(1); Cerri, J.A.(1); 

18:15h - 103-065 INFLUÊNCIA DO MATERIAL DO MOLDE NAS PROPRIEDADES DIMENSIONAIS DE PEÇAS
OBTIDAS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE CERÂMICA A BAIXA PRESSÃO
Apresentador: Carlos Alberto Costa
(1) UCS; 
Costa, C.A.(1); Altafini, C.R.(1); Vizioli, F.R.(1); Michels, A.F.(1);

DIA 10/11/2016

Sala Índico - Metais

10:30h às 11:00h - Palestra técnica 25
PROPRIEDADES, MICROESTRUTURA E APLICAÇÕES DE NOVOS AÇOS INOXIDÁVEIS SUPERMARTENSÍTICOS
E SUPER-FERRÍTICO-MARTENSÍTICOS
Palestrante: Sérgio Souto Maior Tavares
DEM - UFF

11:00h - 304-168 ESTUDO DA EVOLUÇÃO DA SUPERFÍCIE DE ESCOAMENTO DA LIGA DE ALUMÍNIO 7050-T7451
Apresentador: Ernesto Massaroppi Jr.
(1) EESC - USP; 
Zampaolo, T.C.(1); Massaroppi Jr., E.(1); 

11:15h - 304-038 ESTUDO DAS TRANSFORMAÇÕES DE FASE FERRITA-AUSTENITA NO RESFRIAMENTO
ATÉ 1050°C DE UM AÇO INOXIDÁVEL DUPLEX DO TIPO UNS S32304 NOS ESTADOS: PARCIALMENTE E
COMPLETAMENTE FERRITIZADOS.
Apresentador: Geraldo Lúcio Faria
(1) UFOP; 
Faria, G.L.(1); Magalhães, C.H.X.M.(1); 

11:30h - 304-282 ANÁLISE DO ELEMENTO FE NO REVESTIMENTO DE LIGA DE NI 625-INCONEL NO AÇO
SAE/ABNT 4130 PELO PROCESSO GTAW.
Apresentador: Jorge Luiz Rosa
(1) USP; (2) FATEC; (3) OneSubsea; (4) FATEA; 
Rosa, J.L.(1); Toledo, A.M.(2); Oliveira, G.C.(2); Silva, C.E.(3); Ribeiro, R.B.(4); Borges, M.C.(2); 

11:45h - 304-171 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E DE PROPRIEDADES MECÂNICAS DE AÇOS
COM ALTO TEOR DE MANGANÊS (18-28%P) PRODUZIDOS NO LABORATÓRIO DE FUNDIÇÃO DA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Apresentador: Marcos Natan Da Silva Lima
(1) UFC; (2) UFPI; 
Lima, M.N.S.(1); Ferreira, W.M.(2); Andrade, C.D.(1); De Abreu, H.F.G.(1); Klug, J.L.(1); 

12:00h - 304-061 CHARACTERIZATION OF WELDMENTS PERFORMED THROUGH FRICTION WELDING OF
PIPES WITH INTERMEDIATE RING
Apresentador: Diego Rafael Alba
(1) IFSC; (2) LAMEF - UFRGS; (3) LAMEF-UFRGS; 
Alba, D.R.(1); Kroeff, F.C.(2); Pissanti, D.R.(3); Mattei, F.(3); Chludzinski, M.(3); Strohaecker, T.R.(2); 
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12:15h - 304-348 INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO SOBRE O LIMITE DE ESCOA-
MENTO DE UM AÇO MICROLIGADO DE ALTA RESISTÊNCIA
Apresentador: Pablo Bruno Paiva Leão
(1) UFC; 
Leão, P.B.P.(1); De Abreu, H.F.G.(1); Da Silva, M.G.(1);

DIA 10/11/2016

Sala Pacífico 1 - Metais e Ensino 

10:30h - 518-018 CRySTALWALK: UM SOFTWARE DIDÁTICO-INTERATIVO PARA SÍNTESE E
VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS CRISTALINAS
Apresentador: Ricardo Mendes Leal Neto
(1) IPEN; (2) USP; 
Bardella, F.(1); Rodrigues, A.M.(2); Leal Neto, R.M.(1); 

10:45h - 518-021 REDES SOCIAIS E COMPLEXAS COMO FERRAMENTAS DE MODELAGEM COMPUTACIO-
NAL PARA INVESTIGAÇÃO DE PADRÕES SEMÂNTICOS NO CBECIMAT
Apresentador: Jefferson Oliveira Do Nascimento
(1) CIMATEC/BA; (2) IPEN; 
Nascimento, J.O.(1); Pereira-guizzo, C.S.(1); Pereira, H.B.B.(1); Moret, M.A.(1); Barbosa, L.P.(2); Takiishi, H.(2); 

11:00h - 518-013 DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DIDÁTICOS, VIA IMPRESSÃO 3D, PARA O ENSINO DE
CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS
Apresentador: Marcelo Dezena Cabrelon
(1) UNIFESP; (2) Unifesp; 
Cabrelon, M.D.(1); Silva, C.T.O.(1); Campos, L.A.(1); Schardijn, E.E.(1); Silva, M.S.(2); Nascimento, E.C.(1); Amorim, H.A.(1); 

11:15h - 518-017 INDICADORES DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA II:
SUBÁREA ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA
Apresentador: Daniel Rodrigo Leiva
(1) UFSCar; 
Amaral, R.M.(1); Leiva, D.R.(1); Faria, L.I.L.(1); Milanez, D.H.(1); Fioroni, J.(1); 

11:30h - 303-040 INFLUÊNCIA DO TEMPO E DA TAXA DE RESFRIAMENTO NA SOLUBILIZAÇÃO E ENVE-
LHECIMENTO NAS LIGAS DE MAGNÉSIO MG-AL-ZN E MG-AL-CA-LA
Apresentador: Sérgio Luiz Telles Bartex
(1) UFRGS; 
Bartex, S.L.T.(1); Encarnação, A.J.O.(1); Bocorny, T.C.(1); Barcellos, V.K.(1); 

11:45h - 305-134 ANÁLISE DE UM FORJAMENTO A QUENTE ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO NUMÉRICA
Apresentador: Alexandre Silva Rocha
(1) UFRGS; 
Zottis, J.(1); Costa, L.L.(1); Rocha, A.S.(1); Schaeffer, L.(1); 

12:00h - 305-121 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO AÇO MARAGING 300 A PARTIR DE VIA
ALTERNATIVA DE ENVELHECIMENTO
Apresentador: Hana Livia Frota Coelho
(1) UFC; 
Coelho, H.L.F.(1); De Abreu, H.F.G.(1); Silva, J.J.M.(1); Lima Filho, V.X.(1); 

DIA 10/11/2016

Sala Pacífico 2 - Compósitos 

10:30h - 219-002 FLEXURAL WAVE BAND GAPS IN PHONONIC CRySTAL EULER-BERNOULLI BEAM USING
WAVE SPECTRAL ELEMENT METHOD
Apresentador: Edson Jansen Pedrosa Miranda Jr.
(1) UNICAMP/IFMA; (2) Unicamp; 
Miranda Jr., E.J.P.(1); Dos Santos, J.M.C.(2); 

10:45h - 215-034 COMPARATIVE CHARPy IMPACT TESTS BETWEEN EPOXy COMPOSITE REINFORCED
WITH CURAUA AND EPOXy COMPOSITE REINFORCED WITH FIBERGLASS
Apresentador: Natália De Oliveira Roque Maciel
(1) UENF; (2) Redentor; (3) IME; 
Ribeiro, C.G.D.(1); Muylaert, F.M.(2); Ferreira, J.B.(1); Vieira, J.S.(1); Maciel, N.O.R.(1); Monteiro, S.N.(3); Barcelos, M.A.(1); 
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11:00h - 215-010 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE COMPÓSITOS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO E
FIBRA DE MALVA
Apresentador: Baltus Cornelius Bonse
(1) SENAI; (2) FEI; 
Bonse, B.C.(1); Vieira, G.S.(2); Babetto, A.C.(2); 

11:15h - 215-003 NOVO ADITIVO INCORPORADOR DE AR BIODEGRADÁVEL BASEADO EM LAS PARA
MATRIZES CIMENTÍCIAS
Apresentador: Julia Castro Mendes
(1) UFOP; (2) UFJF; 
Mendes, J.C.(1); Peixoto, R.A.F.(1); Moro, T.K.(1); Campos, P.M.A.(1); Dias, L.S.(1); Cury, A.A.(2); Brigolini, G.J.(1); 

DIA 10/11/2016

Sala Pacífico 3 - Polímeros 

10:30h - 402-005 INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DOS INICIADORES NA MASSA MOLAR DE UM POLI-
FENILFOSFONATO
Apresentador: Juliani Conti Martins
(1) UFSC; (2) IFSC; (3) Unochapecó; 
Martins, J.C.(1); Menegaro, D.A.(2); Miguel, T.F.(2); Fiori, M.A.(3); Soares, C.(1); Dominguini, L.(2); 

10:45h - 402-021 LASER ABLATION IN LIQUID às A POSSIBLE TECHNIQUE TO SyNTHESIZE MIXED METAL-
ORGANIC FRAMEWORKS
Apresentador: Sérgio De Lemos Campello
(1) CAA - UFPE; (2) UFPE; 
Campello, S.L.(1); Do Nascimento, R.F.F.(2); Gentil, G.(2); Júnior, S.A.(2); De Azevedo, W.M.(2); 

11:00h - 402-019 HIDROGÉIS SUPRAMOLECULARES LUMINESCENTES DE COR SINTONIZÁVEL
Apresentador: José Yago Rodrigues Silva
(1) UFPE; (2) UnB; 
Silva, J.Y.R.(1); Mauricio, F.G.B.(2); Da Luz, L.L.(1); De Azevedo, W.M.(1); Alves, I.B.V.(1); Júnior, S.A.(1); Weber, I.T.(2); 

11:15h - 404-080 ESTUDO DA CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DA FIBRA CALOTRÓPIS PROCERA
E SUA POTENCIAL APLICAÇÃO NA REMOÇÃO DE HIDROCARBONETOS E SEUS DERIVADOS
Apresentador: Anaxmandro Pereira Da Silva
(1) UFRN; (2) IF-Sertão; 
Silva, A.P.(1); Ladchumananandasivam, R.(1); Egito, E.B.T.(1); Nascimento, J.H.O.(1); Silva, K.K.O.S.(1); Santos, A.R.L.(2); 

DIA 10/11/2016

Sala Pacífico 4 - Cerâmica 

10:30h - 110-027 OBTENÇÃO E CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DE VITROCERÂMICAS DO SISTEMA NAGP
Apresentador: Jairo Felipe Ortiz-mosquera
(1) UFSCar; 
Ortiz-mosquera, J.F.(1); Nieto-munoz, A.M.(1); Rodrigues, A.C.M.(1); 

10:45h - 110-023 ANÁLISE DO DECAIMENTO DA CORRENTE ELÉTRICA FOTOINDUZIDA NA
HETEROJUNÇÃO GAAS/SNO2 E TRANSPORTE ELÉTRICO PARA A SUPERFÍCIE DE SNO2 PROCESSADA
POR FOTOLITOGRAFIA
Apresentador: Luis Vicente De Andrade Scalvi
(1) UNESP; (2) USP; 
Scalvi, L.V.A.(1); Bueno, C.F.(1); Ravaro, L.P.(2); Boratto, M.H.(1); 

11:00h - 110-013 DEVELOPMENT OF IONIC SOFT MATERIALS TO PHOTOLUMINESCENCE
Apresentador: Talita Jordanna De Souza Ramos
(1) UFPE; (2) UFTP; 
Ramos, T.J.S.(1); Falcão, E.H.(1); Cassol, T.(2); Junior, S.A.(1); 

11:15h - 110-028 ANÁLISE DO EFEITO DO SI+4 E AL+3 NA CONDUTIVIDADE IÔNICA DE VITROCERÂMICAS
NASICON DA SÉRIE NATI2(PO4)3
Apresentador: Adriana Marcela Nieto-munoz
(1) UFSCar; 
Nieto-munoz, A.M.(1); Ortiz-mosquera, J.F.(1); Rodrigues, A.C.M.(1);

22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 39

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 39



Materiais Cerâmicos - Ciência dos Materiais básica, incluindo
modelagem

07/11/2016 - 09:30h
101-002 IMPLEMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE MODELO
MATEMÁTICO DE NUCLEAÇÃO E CRESCIMENTO NA
HIDRATAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND
Apresentador: João Francisco De Carvalho Neto
(1) UFMG; 
Neto, J.F.C.(1); Mansur, H.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
101-003 ANÁLISE COMPARATIVA DE DUAS
INDÚSTRIAS DE CERÂMICA VERMELHA NA REGIÃO
DO VALE DO ASSÚ
Apresentador: Arthur Ruan Da Silva Pereira
(1) UFERSA; 
Pereira, A.R.S.(1); Palhares, R.A.(1); Nobrega, A.K.(1); Cabral,
K.C.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
101-007 ESTIMATIVA DE PARÂMETROS DE SECAGEM
DE ARGILAS DO SETOR CERÂMICO EM SERGIPE
Apresentador: Herbet Alves Oliveira
(1) UFS; (2) IFS; 
Oliveira, H.A.(1); Macedo, Z.S.(2); Jesus, E.(2); Souza, T.F.(2);
Santos, C.P.(2); Oliveira, R.M.P.B.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
101-009 AGGREGATION AND GROWTH OF ZNO QUAN-
TUM DOTS PREPARED FROM SOL-GEL CHEMISTRy
Apresentador: Celso Valentim Santilli
(1) UNESP; (2) IQ/UNESP; (3) CNRS; 
Santilli, C.V.(1); Pulcinelli, S.H.(2); Briois, V.B.(3); Caetano,
B.L.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
101-011 DFT CALCULATIONS ON ELECTRONIC PRO-
PERTIES OF ZNO THIN FILMS DEPOSITED By SPRAy
PIROLySIS
Apresentador: João Manuel M Cordeiro
(1) UNESP; 
Cordeiro, J.M.(1); Reynoso, V.C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
101-012 DFT CALCULATIONS ON ELECTRONIC PRO-
PERTIES OF SLABS OF PURE AND SN DOPED PBO2.
Apresentador: João Manuel M Cordeiro
(1) UNESP; 
Cordeiro, J.M.(1); Costa, A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
101-013 INFLUÊNCIA DA IRRADIAÇÃO NAS PROPRIE-
DADES TECNOLÓGICAS DE TIJOLOS ECOLÓGICOS.
Apresentador: Veronica Scarpini Candido
(1) Unisuam; (2) IME; (3) UFPA; 
Candido, V.S.(1); Silva, A.C.R.(1); Santos, O.S.(2); Vasconcellos,
C.A.B.(3); Monteiro, S.N.(3); 

08/11/2016 - 09:30h
101-015 DETERMINAÇÃO DA ENERGIA DE ATIVAÇÃO
DURANTE SINTERIZAÇÃO EM COMPÓSITOS
CERÂMICOS TZ3y /TZ3y + NI
Apresentador: Samuel Da Silveira Martins

(1) EESC-USP; (2) USP; 
Coutinho, R.B.(1); Martins, S.S.(1); Arantes, V.L.(2);

Materiais Cerâmicos - Síntese

07/11/2016 - 09:30h
102-001 PREPARATION OF NICKEL FERRITE/CARBON
NANOTUBES COMPOSITE By MICROWAVE IRRADIA-
TION TECHNIQUE FOR USE AS CATALyST IN PHOTO-
FENTON REACTION
Apresentador: Edson Luiz Foletto
(1) UFSM; (2) UNIPAMPA; (3) UFRN; 
Foletto, E.L.(1); Rigo, C.(1); Severo, E.C.(1); Mazutti, M.A.(1);
Chiavone-filho, O.(2); Gündel, A.(3); Dotto, G.L.(1); Jahn,
S.L.(1); Lucchese, M.(3); 

10/11/2016 - 14:00h
102-004 A NEW DyNAMIC POWDER CONSOLIDATION
TECHNIQUE USING SHOCK WAVES.
Apresentador: Jheison Lopes Santos
(1) IME; 
Santos, J.L.(1); Louro, L.H.L.(1); Marçal, R.L.S.B.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
102-005 EFEITO DO TETRAHIDROFURANO COMO SOL-
VENTE NA SÍNTESE DE MULITA PELO MÉTODO
PECHINI
Apresentador: Aluska Nascimento Simões Braga
(1) UFPI; (2) UFCG; 
Braga, A.N.S.(1); Simões, V.N.(2); Lira, H.L.(2); Neves, G.A.(2);
Menezes, R.R.(2); Santos, V.B.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
102-006 SÍNTESE DE LSCF PELO MÉTODO SOL-GEL
PARA APLICAÇÃO EM SOFC
Apresentador: Lívia Cristina Oliveira Felipe
(1) UFRN; 
Felipe, L.C.O.(1); Nascimento, R.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
102-008 AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SÍNTESE
PARA PRODUÇÃO DE NANO-BI4TI3O12 PELO MÉTODO
DE COMBUSTÃO
Apresentador: Jeferson Almeida Dias
(1) UFSCar; 
Dias, J.A.(1); Nascimento, C.C.(1); Oliveira, J.A.(1); Morelli,
M.R.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
102-009 ANÁLISE COMPARATIVA DA ESTRUTURA E
PROPRIEDADES FÍSICAS DO TIO2 SINTETIZADO VIA
MÉTODO DE POLIMERIZAÇÃO DE COMPLEXOS
(MPC) COM UM TIO2 COMERCIAL
Apresentador: Yara Feliciano Gomes
(1) UFRN; 
Rezende, T.T.A.(1); Gomes, Y.F.(1); Paskocimas, C.A.(1);
Delmonte, M.R.B.(1); Motta, F.V.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
102-010 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO COMBUSTÍVEL
NA OBTENÇÃO DE HAP VIA REAÇÃO DE COMBUSTÃO
Apresentador: Kaline Melo De Souto Viana
(1) UFRN; (2) ECT/UFRN; 
Santos, T.L.(1); Viana, K.M.S.(1); Leite, A.M.D.(2); 
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07/11/2016 - 09:30h
102-011 PRODUÇÃO DE PÓS DE ÓXIDOS DE ALUMINA E
ÍTRIA NANOMÉTRICOS ATRAVÉS DO MÉTODO SHS
UTILIZANDO NITRATOS COMO PRECURSOR.
Apresentador: Gisele Teixeira Saleiro
(1) IME; (2) UERJ; (3) UFRJ; 
Saleiro, G.T.(1); Lima, E.S.(1); De Campos, J.B.(2); Gonçalves,
D.C.(1); Neto, C.C.(3); Matias, P.C.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
102-013 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO CÉRIO, COMO
ELEMENTO DOPANTE, NAS CARACTERÍSTICAS CRIS-
TALINAS DA ESTRUTURA DO ÓXIDO DE ZIRCÔNIO:
ZR1-XCEXO2
Apresentador: Pedro Henrique Pinheiro Lima
(1) UFCA; (2) UFCG; 
Lima, P.H.P.(1); Silva, G.R.A.(1); Brasileiro, M.I.(1); Neiva,
L.S.(1); Gama, L.(2); Silva, T.R.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
102-018 PRODUÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE BATIO3
ATRAVÉS DA ROTA SOL-GEL UTILIZANDO SUBS -
TÂNCIAS HÚMICAS PROVENIENTES DA ÁGUA DE RIO
Apresentador: Camila Higina Santos Lima
(1) UFS; 
Lima, C.H.S.(1); Lima, S.S.S.(1); Macedo, Z.S.(1); Gomes,
M.A.(1); Novais, S.M.V.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
102-019 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
PIEZOCRÔMICOS DO TIPO COMOO4
Apresentador: Kisla Prislen Félix Siqueira
(1) UFOP; 
Siqueira, K.P.F.(1); Teles, S.C.(1); Abreu, C.G.(1); Dias, A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
102-020 SÍNTESE DE PÓS CERÂMICOS DE TIO2 DOPA-
DO COM ZR OBTIDO PELO MÉTODO PECHINI APLI-
CADOS EM MEMBRANAS CERÂMICAS PARA TRA-
MENTO DE ÁGUA
Apresentador: Raíssa De Fátima Venuto Farias
(1) UFCG; 
Bonifácio, M.R.(1); Farias, R.V.(1); Lira, H.L.(1); Fernandes,
M.S.M.(1); França, K.B.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
102-021 SÍNTESE POR REAÇÃO DE COMBUSTÃO DO
CATALISADOR SO42-/ZRO2 E AVALIAÇÂO DO SEU
DESEMPENHO NA ESTERIFICAÇÃO ETÍLICA PARA
PRODUÇÃO DE BIODISEL
Apresentador: Francisco Nilson Silva
(1) UFCG; (2) FZEA/USP; 
Silva, F.N.(1); Moura, T.F.B.(1); Feitosa, A.C.(1); Pallone,
E.M.J.A.(2); Costa, A.C.F.M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
102-023 ESTUDO DE PRECURSORES DE TÂNTALO E
NIÓBIO PARA PRODUÇÃO DE CARBETOS
NANOMÉTRICOS
Apresentador: Maria José Santos Lima
(1) UFRN; 
Lima, M.S.(1); Gomes, U.U.(1); Souza, C.P.(1); Souza, A.S.(1);
Silva, F.S.(1); Souto, M.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
102-026 PREPARAÇÃO DE MATERIAIS CATÓDICOS
PARA CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO
(SOFC) ATRAVÉS DO USO DE GELATINA
Apresentador: Rinaldo Mendes Silva
(1) UFPB; 

Silva, R.M.(1); Aquino, F.M.(1); Macedo, D.A.(1); Sá, A.M.(1);
Galvão, G.O.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
102-027 SÍNTESE DAS CERÂMICAS PIROCLÓRICAS
BZN-(ALFA) E BZN-(BETA), PELA REAÇÃO EM ESTADO
SÓLIDO
Apresentador: Yuri Mikael Alves
(1) UFCA; (2) IFCE; (3) FANOR; (4) LOCEM; 
Farias, F.C.(1); Alves, A.G.(1); Alves, Y.M.(1); Pereria, F.M.(1);
Saraiva, I.R.(2); Conde, W.S.(3); Sombra, A.B.(4); Barroso,
M.B.(1); Pereira, C.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
102-028 SINTESE DE MAGNETITA PELO MÉTODO DE
COPRECIPTAÇÃO
Apresentador: Rafael Teixeira De Paiva
(1) UFPI; (2) IFPI; (3) UESPI; 
Paiva, R.T.(1); Oliveira, R.R.(2); Cavalcante, L.S.(3); Santos,
R.S.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
102-029 A INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE SECAGEM
NAS PROPRIEDADES REOLÓGICAS DE FLUIDOS NÃO-
AQUOSOS
Apresentador: Camila Tavares Brasileiro
(1) UFPB; (2) UFPE; 
Brasileiro, C.T.(1); Da Silva, D.L.(1); Ferreira, H.S.(1); Yadava,
Y.P.(2); Silva, M.R.O.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
102-030 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CARBETO DE
TUNGSTÊNIO DOPADO COM COBALTO VIA REAÇÃO
GÁS-SÓLIDO EM REATOR DE LEITO ROTATIVO
Apresentador: Ruan Sávio Da Costa Tertuliano
(1) UFRN; 
Da Costa Tertuliano, R.S.(1); Moriyama, A.L.L.(1); Souza,
C.P.(1); Martins Frota, A.V.(1); Araújo, C.P.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
102-032 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO
SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE FASES DO PZT
Apresentador: Eliane Ferreira De Souza
(1) PGRN-UEMS; (2) UFRGS; (3) IQ-UNESP; (4) CDTEQ-
UEMS; 
Silva, M.S.(1); Souza, E.F.(1); Ramos, T.C.P.M.(1); Silva, L.L.(2);
Longo, E.(3); Abreu, M.F.C.(3); De Sá, I.S.(4); Barbosa, G.V.(4);
Cavalheiro, A.A.(4); 

09/11/2016 - 16:30h
102-033 EFEITO DA COMPOSIÇÃO
ESTEQUIOMÉTRICA SOBRE A EMISSÃO FOTOLUMI-
NESCENTE DO PZT
Apresentador: Eliane Ferreira De Souza
(1) CDTEQ-UEMS; (2) PGRN-UEMS; (3) UFRGS; (4) IQ-
UNESP; 
Silva, M.S.(1); Souza, E.F.(1); Ramos, T.C.P.M.(1); Silva, L.L.(2);
Zaghete, M.A.(3); Moura, A.P.(3); Fischer, E.K.(4); Barbosa,
G.V.(4); Cavalheiro, A.A.(4); 

10/11/2016 - 14:00h
102-036 CARACTERIZAÇÃO DA PEROVSKITA
K0,9BA0,1NB0,95NI0,05O3 OBTIDA POR DIFERENTES
ROTAS DE SÍNTESE
Apresentador: Geocris Rodrigues Santos
(1) UTFPR; (2) UFPR; (3) UFSCar; 
Santos, G.R.(1); Foghus, G.D.(2); Alves, H.J.(2); Morelli,
M.R.(3); Ferri, E.A.V.(1); Ferraresso Junior, J.F.(1); Bomfim,
A.X.A.(1); Medeiros, B.B.(1); 
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07/11/2016 - 09:30h
102-039 ÓXIDO DE ESTANHO SULFATADO PARA
APLICAÇÃO EM CATÁLISE HETEROGÊNEA
Apresentador: Marinalva Aparecida Alves-rosa
(1) UNESP; 
Alves-rosa, M.A.(1); Santilli, C.V.(1); Pulcinelli, S.H.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
102-043 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CATALISA-
DORES DE CARBETOS DE MOLIBDÊNIO DOPADO
COM NÍQUEL PARA SEPARAÇÃO DE GÁS DE SÍNTESE
Apresentador: Suylan Lourdes De Araújo Dantas
(1) UFRN; 
Dantas, S.L.A.(1); Moriyama, A.L.L.(1); Souza, C.P.(1); Leal,
E.A.D.(1); Sena, M.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
102-045 SÍNTESE DE CATALISADORES DE NÍQUEL
SUPORTADO EM ALUMINA POR VIA ÚMIDA
Apresentador: Jessica Renaly Fernandes Morais
(1) UFCG; 
Freitas, N.L.(1); Freire, R.R.(1); Costa, T.K.O.(1); Morais,
J.R.F.(1); Costa, A.C.F.M.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
102-046 VARIAÇÃO DO TAMANHO DE CRISTALITO DE
AMOSTRAS DE TIO2 EM FUNÇÃO DO TEMPO DE TRA-
TAMENTO TÉRMICO
Apresentador: Amanda Gabrielly Montanher Galante
(1) UNESP; 
Galante, A.G.M.(1); Montanhera, M.A.(1); Pereira, E.A.(1); De
Paula, F.R.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
102-049 ESTUDO DA VIABILIDADE DO USO DE
RESÍDUO DE ALUMINA EM COMPOSIÇÕES CONTEN-
DO ARGILAS DESTINADAS À SÍNTESE DE MULITA
Apresentador: Valmir José Silva
(1) UFCG; 
Silva, V.J.(1); Dias, G.(1); Gonçalves, W.P.(1); Lima, L.K.S.(1);
Santana, L.N.L.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
102-051 SÍNTESE DO AL-MCM-41 USANDO COMO
FONTE DE SÍLICA O CASCALHO DE PERFURAÇÃO DE
POÇOS DE PETRÓLEO.
Apresentador: Lorena Mara Barbosa Viana
(1) UFRN; 
Maciel, L.(1); Oliveira, S.(1); Viana, L.B.(1); Fontes, M.B.(1);
Costa, C.(1); Melo, D.M.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
102-052 ESTUDO DO EFEITO DA ACIDEZ EM TEMPLA-
TES INORGÂNICOS PARA A OBTENÇÃO DE CARVÕES
MESOPOROSOS E O SEU ESTUDO NA CAPTURA DE
CO2
Apresentador: Eduardo Rigoti
(1) UFRN; (2) UNSL; (3) UFERSA; 
Rigoti, E.(1); Barrera, D.(2); Villarroel, J.(2); Fernandes, F.R.(3);
Pergher, S.(1); Sapag, K.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
102-053 SÍNTESE DE ESPUMAS CERÂMICAS POROSAS
DE ÓXIDO DE ESTANHO SULFATADO PELO PROCESSO
SOL-GEL
Apresentador: Jonatas Zamboim De Vasconcellos
(1) UNESP; 
Vasconcellos, J.Z.(1); Alves-rosa, M.A.(1); Pulcinelli, S.H.(1);
Santilli, C.V.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
102-056 ATIVIDADE FOTOCATALÍTICA DE
PARTÍCULAS DE W-TIO2 SINTETIZADAS PELO
MÉTODO DE PECHINI
Apresentador: Wilson Bitencourt Barreto Junior
(1) UFBA; 
Barreto Junior, W.B.(1); Rosario, A.V.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
102-059 ATIVIDADE FOTOCATALÍTICA DO ZN2TIO4:
AG SINTETIZADO PELO MÉTODO DE
POLIMERIZAÇÃO DE COMPLEXOS (MPC)
Apresentador: Raimison Bezerra De Assis
(1) UFRN; (2) IFBA/ Campus Jacobina; 
Do Nascimento, G.G.(1); Assis, R.B.(2); Motta, F.V.(1);
Delmonte, M.B.(1); Conceição, O.L.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
102-060 SÍNTESE DE ZEÓLITA A UTILIZANDO
ESPODUMÊNIO CALCINADO E MOÍDO COMO FONTE
DE SILÍCIO E ALUMÍNIO
Apresentador: Leonardo Leandro Dos Santos
(1) UFRN; 
Santos, L.L.(1); Pergher, S.B.C.(1); Nascimento, R.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
102-061 SÍNTESE DE PEROVSKITAS KNBO3 COM PRO-
PRIEDADES FOTOCATALÍTICAS
Apresentador: Raimison Bezerra De Assis
(1) IFBA/ Campus Jacobina; (2) UFRN; (3) IQ-UNESP; 
Assis, R.B.(1); Bomio, M.R.D.(2); Paskocimas, C.A.(2); Longo,
E.(3); Motta, F.V.(2); Nascimento, G.G.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
102-062 INFLUÊNCIA DA ROTA DE SÍNTESE NAS
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS, TÉRMICAS E
MORFOLÓGICAS DE MATERIAIS CERÂMICOS DO
TIPO PEROVSQUITA
Apresentador: Indianara Alves Fernandes
(1) UFRN; (2) CTGAS-ER; 
Fernandes, I.A.(1); Araújo, E.M.(1); Santos, T.L.(1); Viana, K.(1);
Ruiz, J.A.C.(2); Borges, F.M.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
102-063 ESTUDO COMPARATIVO DAS PEROVSQUITAS
PR(1-X)CAXCOO3 E GD(1-X)CAXCOO3 (X=0,2) SINTETI-
ZADAS COM GELATINA COMO PRECURSOR
ORGÂNICO PARA APLICAÇÃO EM CATÁLISE AUTO-
MOTIVA
Apresentador: Eduarda Medeiros Araújo
(1) UFRN; (2) CTGAS-ER; 
Araújo, E.M.(1); Medeiros, M.R.A.(1); Paiva, A.K.O.(1); Ruiz,
J.A.C.(2); Borges, F.M.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
102-065 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
DO TIPO HIDRÓXIDO DUPLO LAMELAR (HDL) PARA
REMOÇÃO DE ÍONS MANGANÊS DE EFLUENTES
INDUSTRIAIS
Apresentador: Mariana Araújo Teixeira
(1) UFOP; 
Teixeira, M.A.(1); Siqueira, K.P.F.(1); Mageste, A.B.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
102-066 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS
NANOESTRUTURADOS DE MGFE2O4 PELOS
MÉTODOS AMIDO-GEL E COMBUSTÃO
Apresentador: Sérgio Orlando De Souza Batista
(1) Ueap; (2) Unifap; (3) UFRGS; 
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Dos Santos, M.C.(1); Batista, S.O.S.(1); Ferreira, N.S.(2); Sousa,
V.C.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
102-068 INVESTIGAÇÃO ESTRUTURAL DOS PÓS
CERÂMICOS DE TUNGSTATO DE BÁRIO OBTIDOS SOB
DIFERENTES CONDIÇÕES DE PH PELO MÉTODO DE
CO-PRECIPITAÇÃO E TRATAMENTO SOLVOTERMAL
Apresentador: Patrícia Alves A. Sousa
(1) UFPI; 
Nascimento, V.A.(1); Santos, M.R.M.C.(1); Sousa, H.R.(1);
Sousa, P.B.(1); Sousa, P.A.(1); Santos Junior, L.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
102-069 EFEITO DO ATIVADOR ALCALINO E DA TEM-
PERATURA NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E
MICROESTRUTURAIS DE MATERIAIS ALCALINA-
MENTE ATIVADOS
Apresentador: Sueny Benevides Moraes
(1) UFPB; 
Gomes, K.C.(1); Moraes, S.B.(1); Leite, K.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
102-075 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ÓXIDO DE
BISMUTO (BI2O3) OBTIDO POR REAÇÃO DE
COMBUSTÃO PARA USO COMO MATERIAL RADIOPA-
CIFICADOR EM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
Apresentador: Francisco Nilson Silva
(1) UEPB; (2) UFCG; 
Farias, I.L.(1); Silva, F.N.(2); Araújo, P.M.A.G.(2); Costa,
A.C.F.M.(2); Barros, C.M.B.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
102-076 ESTUDO DAS PROPRIEDADES FOTOLUMINES-
CENTES DO ZNMOO4:EU+3 OBTIDO PELO MÉTODO
SONOQUÍMICO
Apresentador: Viviane Da Silva Pinheiro
(1) UFRN; 
Lovisa, l.x.(1); Paskocimas, C.A.(1); Motta, F.V.(1); Bomio,
M.R.D.(1); Pinheiro, V.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
102-081 SÍNTESE HIDROTÉRMICA POR MICRO-ONDAS
DE MOLIBIDATO DE BÁRIO COM APLICAÇÕES
FOTOCATALÍTICAS
Apresentador: Eduardo Oliveira Gomes
(1) UFRN; (2) UNESP; 
Gomes, E.O.(1); Oliveira, F.K.(1); Tranquilin, R.L.(2);
Paskocimas, C.A.(1); Motta, F.V.(1); Bomio, M.R.D.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
102-082 SÍNTESE DE ÓXIDO DE NIQUEL (NIO) EM SIS-
TEMA COLOIDAL
Apresentador: Conrado Augusto Meng
(1) EEL; 
Meng, C.A.(1); Schimidt, M.F.R.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
102-084 SÍNTESE HIDROTÉRMICA DE ZEÓLITA A
USANDO DIATOMITA NÃO CALCINADA
Apresentador: Gilvan Pereira De Figueredo
(1) UFRN; (2) UFCG; (3) UFERSA; 
Carvalho, A.F.M.(1); Figueredo, G.P.(1); Alves, J.A.B.L.R.(2);
Costa, T.R.(1); Santiago, R.C.(3); Melo, M.A.F.(1); Melo,
D.M.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
102-085 SÍNTESE DE ÓXIDO DE ZIRCÔNIO VIA
MÉTODO TEMPLATE

Apresentador: Larissa Otubo
(1) IPEN; 
Otubo, L.(1); Garcia, R.H.L.(1); Paula, C.M.(1); Solano, A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
102-086 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO ZNAL2O4
OBTIDO PELOS MÉTODOS HIDROTERMAL E
COMBUSTÃO ASSISTIDA POR MICRO-ONDAS:
INFLUÊNCIA NOS PARÂMETROS ESTRUTURAIS,
MORFOLÓGICOS E TEXTURAIS
Apresentador: Heloisa Pimenta Macedo
(1) UFRN; 
Macedo, H.P.(1); Medeiros, R.L.B.A.(1); Costa, T.R.(1);
Figueredo, G.P.(1); Melo, M.A.F.(1); Melo, D.M.A.(1); Medeiros,
A.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
102-087 USO DE PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL
FATORIAL PARA O ESTUDO DE SÍNTESE DE PSEUDO-
BOEMITAS
Apresentador: Terezinha Jocelen Masson
(1) MACKENZIE; (2) UPM; 
Munhoz Jr, A.H.(1); Miranda, L.F.(1); Masson, T.J.(2); Peres,
R.M.(1); Andrades, R.C.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
102-088 ESTUDO POR ANÁLISE TÉRMICA DA SÍNTESE
DE PÓS-CERÂMICOS DO SISTEMA CA1-
XSRXCU3TI4O12
Apresentador: Anderson André Felix
(1) IQ-UNESP; (2) FEG-UNESP; 
Felix, A.A.(1); Ramirez, M.A.(2); Saska Junior, L.A.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
102-090 ESPINÉLIOS DO SISTEMA MG2TIO4-MG2SNO4
OBTIDOS PELO MÉTODO PECHINI-MODIFICADO:
PROPRIEDADES FOTOCATALÍTICAS
Apresentador: Laís Chantelle Lima
(1) UFPB; (2) USP; (3) UNESP; 
Lima, L.C.(1); Costa, J.M.(1); Siu Li, M.(2); Souza, A.G.(1);
Silva, M.R.S.(1); Santos, I.M.G.(1); Longo, E.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
102-091 EFEITO DO EXCESSO DE UREIA NA SÍNTESE
VIA COMBUSTÃO ASSISTIDA POR MICRO-ONDAS
SOBRE AS PROPRIEDADES TEXTURAIS E ESTRUTU-
RAIS DO MGAL2O4
Apresentador: Luciene Santos Carvalho
(1) IFBA; (2) UFRN; (3) UDEC; 
Carvalho, L.S.(1); Melo, V.R.M.(2); Ruiz, D.P.(3); Sobrinho,
E.V.(2); Melo, D.M.A.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
102-092 INFLUÊNCIA DO MÉTODO DE SÍNTESE NA
PREPARAÇÃO DE CROMITA DE LANTÂNIO PARA
UTILIZAÇÃO COMO PIGMENTO CERÂMICO
Apresentador: Gerbeson Carlos Batista Dantas
(1) UFERSA; (2) UFRN; 
Dantas, G.C.B.(1); Ferreira, K.M.B.(1); Pimentel, P.M.(1); Melo,
D.M.A.(2); Gomes, D.K.S.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
102-096 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS MÉTODOS
DE SÍNTESE PECHINI TRADICIONAL E MODIFICADO
NA CONFECÇÃO DOS CATALISADORES LANIO3 E
LANI0,8CO0,2O3
Apresentador: Fabio França Silva
(1) UFPB; 
Silva, F.F.(1); Silva, M.C.M.F.(1); Aquino, F.M.(1); 
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08/11/2016 - 16:30h
102-099 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES
FOTOCATALÍTICAS DE PEROVSKITAS SRSNO3
IMPREGNADAS SOBRE ÓXIDOS MISTOS (ZR1-
ySNy)O2
Apresentador: Suelen Lima Silva
(1) ; (2) UFPB; (3) ufpb; 
Silva, S.L.(1); Lima, L.C.(2); Honorio, L.M.c.(2); Souza, A.G.(2);
Ribeiro, D.M.(3); Santos, I.M.G.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
102-101 OBTENÇÃO E APLICAÇÃO DO BASNO3:CU2+
ATRAVÉS DO MÉTODO PECHINI MODIFICADO, PARA
FOTODEGRADAÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS.
Apresentador: Débora Luísa Tomé Da Silva Rosendo
(1) UFPB; 
Rosendo, D.L.T.S.(1); Dos Santos, I.M.G.(1); Ribeiro, D.M.(1);
Souza, A.G.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
102-103 PÓS E FILMES FINOS DE TIO2 OBTIDOS PELO
MÉTODO PECHINI MODIFICADO APLICADOS NA
FOTODEGRADAÇÃO DO CORANTE REMAZOL OURO.
Apresentador: Iara De Carvalho
(1) UFPB; 
Rosendo, D.L.T.S.(1); Carvalho, I.(1); Dos Santos, I.M.G.(1);
Neris, A.M.(1); De Souza, A.G.(1); Silva, M.R.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
102-105 SÍNTESE DE CA3CO4O9 VIA REAÇÃO NO ESTA-
DO SÓLIDO
Apresentador: Klivia Pricillia Melo
(1) UFPB; 
Melo, K.P.(1); Marques, K.A.(1); Junior, S.M.S.(1); Brasileiro,
C.T.(1); Coutinho, S.V.C.R.(1); Souza, T.(1); Chagas, T.F.(1); Silva,
R.M.(1); Macedo, D.A.(1); Dutra, R.P.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
102-106 SÍNTESE DE PÓS DE MOLIBDATO DE NÍQUEL
EM MEIO BÁSICO UTILIZANDO OS MÉTODOS DE
COMPLEXAÇÃO COMBINANDO EDTA-CITRATO E
HIDROTERMAL VARIANDO O TEMPO REACIONAL.
Apresentador: Andarair Gomes Santos
(1) UFERSA; (2) ; (3) UFRN; 
Santos, A.G.(1); Silva, M.M.S.(2); Santos, F.K.G.(1); Vital,
A.B.(3); Souza, C.P.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
102-107 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE
NANOPARTÍCULAS SEMICONDUTORAS DE MOLIBDA-
TO DE CÉRIO
Apresentador: Suylan Lourdes De Araújo Dantas
(1) UFRN; (2) UFERSA; 
Sena, M.S.(1); Silva, M.M.S.(1); Silva, R.R.(1); Santos, A.G.(2);
Lopes-moriyama, A.L.(1); Souza, C.P.(1); Dantas, S.L.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
102-109 SÍNTESE DE KNBO3 DOPADO COM
NITROGÊNIO E AVALIAÇÃO DA SUA ATIVIDADE
FOTOCATALÍTICA
Apresentador: Arnayra Sonayra Brito Silva
(1) UFPB; 
Brito Silva, A.S.(1); Souza, J.D.(1); Lima, L.C.(1); Souza,
A.G.(1); Santos, I.M.G.(1); Maia, A.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
102-110 SRSNO3 DEPOSITADO SOBRE ÓXIDOS COMER-
CIAIS APLICADO NA FOTODEGRADAÇÃO DE CORAN-
TE TÊXTIL

Apresentador: Luzia Maria Castro Honorio
(1) UFPB; 
Honorio, L.M.c.(1); Lima, L.C.(1); Lucena, G.L.(1); Ribeiro,
D.M.(1); Santos, I.M.G.(1); Maia, A.S.(1); Souza, A.G.(1); De
Lima, S.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
102-111 SÍNTESE DA ZEÓLITA ZSM-12 (MTW) –
AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS E SEUS EFEITOS NA
CRISTALIZAÇÃO
Apresentador: Soraya Lira Alencar
(1) UFAL; (2) IFAL; (3) Ufal; (4) UFPE; 
Alencar, S.L.(1); Júnior, N.R.(2); Silva, A.O.(1); Da Silva,
B.J.B.(3); Costa, T.P.(1); Santos, J.R.(1); Júnior, L.V.(4); Urbina,
M.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
102-112 INFLUENCE OF CALCINATION TEMPERATURE
ON THE ZIRCONIA MICROSTRUCTURE SyNTHESI-
ZED By COMPLEX POLyMERIZATION METHOD
(CPM): A COMPARATIVE STUDy
Apresentador: Rafaela Luiz Pereira Santos
(1) UFRN; (2) UFSC/UMINHO; (3) UMINHO; 
Santos, R.L.P.(1); Mota, F.V.(1); Nascimento, R.M.(1); Henriques,
B.P.(2); Silva, F.S.(3); Assis, r.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
102-114 INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES SÍNTESE NA
OBTENÇÃO DE DIFERENTES FASES DO ZRO2
Apresentador: Alex De Meireles Neris
(1) UFPB; (2) UNESP; 
Neris, A.M.(1); Souza, J.D.(1); Maia, A.S.(1); Longo, E.(2);
Souza, A.G.(1); Fonseca, M.G.(1); Santos, I.M.G.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
102-115 AVALIAÇÃO FOTOCATALÍTICA DE OXINITRE-
TOS DERIVADOS DO K4NB6O17
Apresentador: Juliana Kelly Dionízio Souza
(1) UFPB; (2) Université de Rennes; 
Souza, J.D.(1); Machado, F.(1); Silva, A.B.(1); Santos, I.M.G.(1);
Chevire, F.(2); Tessier, F.(2); Maia, A.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
102-118 ESTUDO DOS MÉTODOS DE SÍNTESE DO
MGAL2O4 UTILIZANDO MICROONDAS: COMBUSTÃO
E HIDROTERMAL.
Apresentador: Rebecca Araújo Barros Do Nascimento
(1) UFRN; (2) Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 
Do Nascimento, R.A.B.(1); Costa, T.R.(1); Medeiros,
R.L.B.A.(2); Oliveira, A.S.(1); Melo, D.M.A.(1); Melo,
M.A.F.(1); Vilela, V.B.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
102-119 ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE ESTABILIDADE
TÉRMICA DO BACE0.8PR0.15CU0.5O3 VIA EDTA-
CITRATO
Apresentador: Aliciane Cintia M Gama
(1) UFMA; (2) UFERSA; (3) UFRN; (4) UERN; 
Lobato, M.F.(1); Vital, A.B.(2); Santos, A.G.(3); Filho, E.D.S.(4);
Souza, C.P.(2); Gama, A.C.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
102-121 OBTENÇÃO DE PÓS DE MOLIBDATO DE
NÍQUEL UTILIZANDO O MÉTODO DE COMPLEXAÇÃO
COMBINANDO EDTA-CITRATO
Apresentador: Andarair Gomes Santos
(1) UFERSA; (2) UFRN; (3) UERN; 
Santos, A.G.(1); Silva, M.M.S.(2); Santos, F.K.G.(1); Filho,
E.D.S.(3); Vital, A.B.(2); Souza, C.P.(2); 
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09/11/2016 - 09:30h
102-122 SÍNTESE DA ZEÓLITA ZSM-5 COM ADIÇÃO DE
SEMENTES, UTILIZANDO CODIRECIONADORES DE
ESTRUTURA PARA A OBTENÇÃO DE ALTAS RAZÕES
SIO2/AL2O3.
Apresentador: Thayane Regine Dantas De Mendonça
(1) UFAL; 
Mendonça, T.R.D.(1); Silva, A.S.(1); Urbina, M.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
102-123 SÍNTESE DA ZEÓLITA ZSM-5 COM ADIÇÃO DE
SEMENTES, UTILIZANDO CODIRECIONADORES DE
ESTRUTURA PARA A OBTENÇÃO DE ALTAS RAZÕES
SIO2/AL2O3.
Apresentador: Thayane Regine Dantas De Mendonça
(1) UFAL; 
Mendonça, T.R.D.(1); Silva, A.S.(1); Urbina, M.M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
102-124 OBTENÇÃO DE PIGMENTOS AMARELOS COM
COMPOSIÇÃO NIWO4 PELO MÉTODO DE
PRECIPITAÇÃO E CO-PRECIPTAÇÃO
Apresentador: Luiz Carlos Fernandes
(1) UFERSA; (2) UFRP; (3) UFRN; 
Fernandes, L.C.(1); Pimentel, P.M.(1); Costa Da Câmara, M.S.(2);
Melo, D.M.A.(3); Da Costa, A.F.(3); 

10/11/2016 - 14:00h
102-125 SÍNTESE, ESTRUTURA CRISTALINA E MORFO-
LOGIA DE LA2MO4 (M = CU, CO E NI) OBTIDOS PELO
MÉTODO DA GELATINA.
Apresentador: Vanessa Bezerra Vilela
(1) UFRN; 
Vilela, V.B.(1); Medeiros, R.L.B.A.(1); Melo, D.M.A.(1); Melo,
M.A.F.(1); Do Nascimento, R.A.B.(1); Agostinho, L.V.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
102-126 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MOLIBDA-
TO DE ESTRÔNCIO DOPADO COM COBRE, COBALTO E
ZINCO ATRAVÉS DA ROTA EDTA/CITRATO.
Apresentador: Maritta Meyrella Dos Santos Lira
(1) UFRN; 
Dutra, F.B.(1); Silva, M.M.S.(1); Moriyama, A.L.L.(1); Souza,
C.P.(1); Lira, M.M.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
102-128 ESTUDO COMPARATIVO DE MÉTODOS DE
SÍNTESE DO MGAL2O4: COMBUSTÃO, CO-
PRECIPITAÇÃO, GELATINA E HIDROTÉRMICO
Apresentador: Gineide Conceição Anjos
(1) UFRN; 
Anjos, G.C.(1); Medeiros, R.L.B.A.(1); Almeida, C.C.(1); Melo,
D.M.A.(1); Sobrinho, E.V.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
102-129 CA0,9SN0,9ME0,1O3-? (ME = FE, CO E CU) APLI-
CADOS NA FOTODEGRADAÇÃO DO CORANTE REMA-
ZOL AMARELO OURO
Apresentador: Guilherme Leocardio Lucena
(1) UFPB; (2) USP; (3) UNESP; 
Honorio, L.M.c.(1); Lucena, G.L.(1); Lima, L.C.(1); Maul, J.(1);
Oliverira, A.L.M.(1); Siu Li, M.(2); Longo, E.(3); Maia, A.S.(1);
Souza, A.G.(1); Santos, I.M.G.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
102-130 DIATOMITA COMO SUPORTE CATALÍTICO
PARA REFORMA A SECO DO METANO
Apresentador: Gineide Conceição Anjos

(1) UFRN; 
Anjos, G.C.(1); Medeiros, R.L.B.A.(1); Almeida, C.C.(1); Silva,
E.M.F.(1); Sobrinho, E.V.(1); Melo, D.M.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
102-131 HIDROXIAPATITA SILANIZADA COMO ADSOR-
VENTE PARA CORANTES TÊXTEIS EM SOLUÇÃO
AQUOSA
Apresentador: Rafael De Carvalho Araújo
(1) UFPB; 
Araújo, R.C.(1); Fonseca, M.G.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
102-132 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO PÓS
COMPÓSITOS DE NIO - CE1- XEUXO2-D PARA ANODOS
CATALÍTICOS DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL.
Apresentador: Amanda Lucena De Medeiros
(1) UFRN; (2) UFERSA; 
De Medeiros, A.L.(1); Santiago, R.C.(2); Medeiros, R.L.B.A.(1);
Macedo, H.P.(1); Silva, F.M.(1); Melo, D.M.A.(1); Martinelli,
A.E.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
102-133 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE SNO2 DOPA-
DO COM FLÚOR PELA TÉCNICA DOS PRECURSORES
POLIMÉRICOS
Apresentador: Gilberto José Pereira
(1) FEI; 
Pereira, G.J.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
102-134 ESTUDO DA APLICAÇÃO DO PLASMA
ATMOSFÉRICO NA CRISTALIZAÇÃO DE COMPOSTOS
EM EFLUENTES SALINOS
Apresentador: Jairo Breno Francisco De Oliveira Barauna
(1) UFERSA; 
Barauna, J.B.F.O.(1); Pereira, C.S.(1); Gonçalves, I.A.(1);
Vitoriano, J.O.(1); Alves Jr., C.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
102-135 OBTENÇÃO DO MOLIBDATO DE ESTRÔNCIO
UTILIZANDO ROTA HIDROTÉRMICA E MÉTODO DE
COMPLEXAÇÃO COMBINADO EDTA/CITRATO EM
MEIO BÁSICO
Apresentador: Fernanda Monteiro Freitas
(1) UFRN; (2) UFERSA; 
Silva, M.M.S.(1); Dutra, F.B.(1); Sena, M.S.(1); Santos, A.G.(2);
Lopes-moriyama, A.L.(1); Souza, C.P.(1); Freitas, F.M.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
102-136 ESTUDO DA INTERAÇÃO DO NÍQUEL COM A
SIO2 OBTIDA A PARTIR DA CASCA DE ARROZ
Apresentador: Fernando Velcic Maziviero
(1) UFRN; (2) EAJ; (3) UFERSA; 
Maziviero, F.V.(1); Medeiros, R.L.B.A.(1); Macedo, H.P.(1);
Braga, R.M.(2); Melo, M.A.F.(1); Melo, D.M.A.(1); Santiago,
R.C.(3); Medeiros, A.L.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
102-137 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DOS CÁTIONS
CU+2/CO+2/ND+3 NA FERRITA NI0,2y0,3ZN0,5FE2O4
EM DIFERENTES TEMPERATURAS.
Apresentador: Ulisandra Ribeiro Lima
(1) IFRN; (2) UFRN; 
Lima, U.R.(1); Nasar, R.S.(2); Da Silva, J.E.M.(2); Nasar,
M.C.(2); 
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07/11/2016 - 16:30h
102-138 DEPOSIÇÃO DE CAMADAS DE LANIO3 SOBRE
MEMBRANAS PLANAS DE ALFA-AL2O3
Apresentador: Gilvan Pereira De Figueredo
(1) UFRN; (2) IFMA; 
Figueredo, G.P.(1); Ribeiro, J.P.(1); Melo, V.R.M.(1); Rivas
Mercury, J.M.(2); Oliveira, A.A.S.(1); Melo, M.A.F.(1); Melo,
D.M.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
102-139 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DAS PROPORÇÕES
DOS REAGENTES NA EFICIÊNCIA DA TÉCNICA SOL-
GEL MODIFICADA OR RCI PARA PRODUÇÃO DE ZNO
Apresentador: Humberto Dionísio De Andrade
(1) UFERSA; (2) ; 
De Andrade, H.D.(1); Gomes De Menezes, F.L.(1); Castro,
K.V.O.(2); Holanda, S.M.(2); Queiroz Júnior, I.S.(2); Monteiro
Sobrinho, F.M.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
102-139 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DAS PROPORÇÕES
DOS REAGENTES NA EFICIÊNCIA DA TÉCNICA SOL-
GEL MODIFICADA OR RCI PARA PRODUÇÃO DE ZNO
Apresentador: Kaíck Viana De Oliveira Castro
(1) UFERSA; (2) ; 
De Andrade, H.D.(1); Gomes De Menezes, F.L.(1); Castro,
K.V.O.(2); Holanda, S.M.(2); Queiroz Júnior, I.S.(2); Monteiro
Sobrinho, F.M.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
102-139 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DAS PROPORÇÕES
DOS REAGENTES NA EFICIÊNCIA DA TÉCNICA SOL-
GEL MODIFICADA OR RCI PARA PRODUÇÃO DE ZNO
Apresentador: Samanta Mesquita De Holanda
(1) UFERSA; (2) ; 
De Andrade, H.D.(1); Gomes De Menezes, F.L.(1); Castro,
K.V.O.(2); Holanda, S.M.(2); Queiroz Júnior, I.S.(2); Monteiro
Sobrinho, F.M.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
102-139 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DAS PROPORÇÕES
DOS REAGENTES NA EFICIÊNCIA DA TÉCNICA SOL-
GEL MODIFICADA OR RCI PARA PRODUÇÃO DE ZNO
Apresentador: Idalmir De Souza Queiroz Júnior
(1) UFERSA; (2) ; 
De Andrade, H.D.(1); Gomes De Menezes, F.L.(1); Castro,
K.V.O.(2); Holanda, S.M.(2); Queiroz Júnior, I.S.(2); Monteiro
Sobrinho, F.M.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
102-139 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DAS PROPORÇÕES
DOS REAGENTES NA EFICIÊNCIA DA TÉCNICA SOL-
GEL MODIFICADA OR RCI PARA PRODUÇÃO DE ZNO
Apresentador: Francisco Magno Monteiro Sobrinho
(1) UFERSA; (2) ; 
De Andrade, H.D.(1); Gomes De Menezes, F.L.(1); Castro,
K.V.O.(2); Holanda, S.M.(2); Queiroz Júnior, I.S.(2); Monteiro
Sobrinho, F.M.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
102-140 SÍNTESE DE MGAL2O4 PELO MÉTODO DA
GELATINA: EFEITO DA TEMPERATURA E DO TEMPO
DE CALCINAÇÃO SOBRE A MICROESTRUTURA
Apresentador: Francisco Marcelo Silva
(1) UFRN; 
Figueredo, G.P.(1); Carvalho, A.F.M.(1); Medeiros, R.L.(1);
Silva, F.M.(1); Macedo, H.P.(1); Melo, M.A.F.(1); Melo,
D.M.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
102-141 OBTENÇÃO DE PIGMENTOS AZUIS SINTETI-
ZADOS VIA REAÇÃO DE COMBUSTÃO ASSISTIDA POR
MICRO-ONDAS UTILIZANDO GELATINA COMO AGEN-
TE DIRECIONADOR
Apresentador: Asenete Frutuoso Costa
(1) UFRN; (2) UFERSA; 
Costa, A.F.(1); Melo, V.R.M.(1); Pimentel, P.M.(2); Melo,
D.M.A.(1); Melo, M.A.F.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
102-142 PROPRIEDADES DE CÉRIA DOPADA COM
GADOLÍNEA VIA SÍNTESE HIDROTERMAL ASSISTIDA
POR MICRO-ONDAS
Apresentador: João Domingos Covello Carregosa
(1) UFS; (2) UFPB; (3) UFRN; 
Carregosa, J.D.C.(1); Oliveira, R.M.P.B.(1); Macedo, D.A.(2);
Nascimento, R.M.(3); 

10/11/2016 - 14:00h
102-144 SÍNTESE DE PÓS DE MOLIBDATO DE NÍQUEL
EM MEIO BÁSICO UTILIZANDO OS MÉTODOS DE
COMPLEXAÇÃO COMBINANDO EDTA-CITRATO E
HIDROTERMAL VARIANDO O TEMPO REACIONAL.
Apresentador: Angélica Belchior Vital
(1) UFERSA; (2) UFMA; (3) UFRN; 
Lobato, M.F.(1); Santos, A.G.(2); Silva, M.M.S.(3); Santos,
F.K.G.(2); Souza, C.P.(3); Vital, A.B.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
102-145 ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE SÍNTESE DO
MOLIBDATO DE ESTRÔNCIO OBTIDO PELO METODO
DE COMPLXEÇÃO EDTA-CITRATO E SUA INFLUEN-
CIA NA MORFOLOGIA, COMPOSIÇÃO E BANDGAP
ÓPTICO DO MATERIAL
Apresentador: Fernanda Monteiro Freitas
(1) UFRN; (2) UFERSA; 
Silva, M.M.S.(1); Dutra, F.B.(1); Sena, M.S.(1); Santos, A.G.(2);
Lopes-moriyama, A.L.(1); Souza, C.P.(1); Freitas, F.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
102-147 COMPORTAMENTO TÉRMICO, ESTRUTURAL
E ESPECTROMÉTRICO DE MONÓLITOS VÍTREOS
SILICOALUMINOSOS DOPADOS COM HÓLMIO OBTI-
DOS PELO MÉTODO SOL-GEL
Apresentador: Josué Da Silva Buriti
(1) UFCG; 
Buriti, J.S.(1); Morais, C.R.S.(1); Santos, L.N.R.M.(1); Brito,
B.M.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
102-148 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO ÓXIDO DE
CÉRIO PELO MÉTODO SOL GEL
Apresentador: Viviane Da Silva Pinheiro
(1) UFRN; 
Pinheiro, V.S.(1); Bomio, M.R.D.(1); Mota, F.V.(1); Paskocimas,
C.A.(1); Conceição, O.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
102-150 EFEITO DO FE3+ NAS PROPRIEDADES
FOTOCATALÍTICAS DO BASNO3 SINTETIZADO PELO
MÉTODO DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS
Apresentador: Kleber F Moura
(1) UFPB; (2) UNESP; 
Santos, I.M.G.(1); Moura, K.(1); Lima, L.C.(1); Longo, E.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
102-151 SILICATO DE LANTÂNIO TIPO APATITA OBTI-
DO POR MÉTODO SOL-GEL MODIFICADO A PARTIR
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DA REAÇÃO DE CATÁLISE BÁSICA DE SILICATO DE
SÓDIO
Apresentador: Chieko Yamagata
(1) IPEN; 
Silva, F.S.(1); Morais, V.R.(1); Misso, A.M.(1); Yamagata, C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
102-154 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE
NANOPARTÍCULAS DE ZNWO4 OBTIDAS PELO
MÉTODO HIDROTERMAL ASSISTIDO POR MICRO-
ONDAS.
Apresentador: Fernanda Magalhães De Oliveira Campos
(1) UNIFEI; 
Silva, L.L.(1); Santos, C.J.(1); Moura, F.(1); Campos, F.M.O.(1);

Materiais Cerâmicos - Processamento

08/11/2016 - 09:30h
103-004 INFLUÊNCIA DA ATMOSFERA DE
SINTERIZAÇÃO NA COR DE PRODUTOS CERÂMICOS
DE BASE ARGILOSA
Apresentador: Manoel Cruz Barbosa Neto
(1) UFPB; 
Nunes, A.S.(1); Feitosa, A.O.(1); Barbosa Neto, M.C.(1);
Campos, L.F.A.(1); Dutra, R.P.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
103-005 ESTUDO DA OBTENÇÃO DE MO2C POR
REAÇÃO GÁS SÓLIDO EM REATOR DE LEITO FIXO E
ROTATIVO
Apresentador: Camila Pacelly Brandão De Araújo
(1) UFRN; 
Brandão De Araújo, C.P.(1); Souza, C.P.(1); Da Costa Tertuliano,
R.S.(1); Martins Frota, A.V.(1); Moriyama, A.L.L.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
103-006 NATURAL AMORPHOUS SILICA FIBERS REIN-
FORCED PARTICULATE AMORPHOUS SÍLICA/BORO-
SILICATE GLASS MATRIX COMPOSITES
Apresentador: Antonio Pedro Novaes De Oliveira
(1) UNESC; (2) UFSC; 
Montedo, O.K.(1); De Oliveira, A.N.(2); De Moraes, E.G.(2);
Stochero, N.P.(2); Arcaro, s.(2); Raupp-pereira, F.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
103-008 OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CERÂMICAS
COM GEOMETRIA HEMISFÉRICA UTILIZADAS EM
TRANSDUTORES ELETROACÚSTICOS UTILIZANDO A
TÉCNICA DE PRENSAGEM ISOSTÁTICA
Apresentador: Ma P Santos
(1) IPqM; 
Santos, M.(1); Mendes, F.(1); Melo, J.M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
103-010 VARIAÇÃO DE TONALIDADE EM REVESTI-
MENTOS CERÂMICOS PLANOS DEVIDO À VISCOSIDA-
DE E DENSIDADE DA TINTA, NA DECORAÇÃO PELO
MÉTODO DE INCISÃO A LASER EM CILINDROS DE
SILICONE.
Apresentador: Fabio Ferraço
(1) UNIFAL-MG; (2) UFSCar; 
Ferraço, F.(1); Boschi, A.O.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
103-014 INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS DE GESSO
OBTIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM FORMULAÇÃO
DE MASSA PARA CERÂMICA VERMELHA
Apresentador: Michael Pablo Silva

(1) IFRN; (2) UFRN; (3) Unifacex; 
Neto, M.C.M.(1); Silva, M.P.(2); Barbosa, I.R.(3); Souza, L.G.(2);
Coutinho, L.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
103-015 AVALIAÇÃO DA PROCESSABILIDADE E
INFLUÊNCIA DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS E
MECÂNICAS DE BLENDAS UHMW-PE/LLDPE
Apresentador: Fábio Roberto Passador
(1) UNIFESP; 
Passador, F.R.(1); Santos, C.M.(1); Silva, B.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
103-018 CORRELAÇÃO ENTRE A GEOMETRIA E O
CUSTO DE FABRICAÇÃO DE PEÇAS CERÂMICAS –
ESTUDO DE CASO
Apresentador: José Alberto Cerri
(1) UTFPR; 
Araújo, M.S.(1); Ferreira, S.T.M.(1); Cerri, J.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
103-019 ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE CORPOS
CERÂMICOS POROSOS OBTIDOS VIA
GELATINIZAÇÃO
Apresentador: Ana Gabriela Storion
(1) UNIFAL-MG; (2) UNIFAL; (3) UFSCAR; 
Storion, A.G.(1); Maestrelli, S.C.(1); Campos, M.G.N.(2);
Mariano, N.A.(2); Mariano, W.A.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
103-021 ESTUDO DA EVOLUÇÃO DA MOAGEM NA MIS-
TURA DOS PÓS DE AL2O3/NI
Apresentador: Arthur Gabriel F De Oliveira
(1) UFRN; (2) ufrn; 
Oliveira, A.G.(1); Oliveira, L.A.(2); Gomes, U.U.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
103-022 CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO ÓLEO
VEGETAL DE PATAUÁ NA FLOTAÇÃO DE APATITA
Apresentador: Herman Sander Mansur
(1) UFMG; 
De Oliveira, P.S.(1); Peres, A.E.C.(1); Mansur, H.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
103-025 UTILIZAÇÃO DO PROCESSO DE FREEZE-CAS-
TING NA FABRICAÇÃO DE SUPORTES CERÂMICOS
PARA SEPARAÇÃO GASOSA
Apresentador: Douglas Fernandes De Souza
(1) UFMG; 
Souza, D.F.(1); Nunes, E.H.M.(1); Queiroga, J.A.(1);
Vasconcelos, W.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
103-029 ESTUDO DA VIABILIDADE DA INCORPO RAÇÃO
DO RESÍDUO FINO DO CAULIM NA CON CEPÇÃO DE
FORMULAÇÕES DE PORCELANATOS
Apresentador: Vanessa Da Silva De Almeida
(1) UFRN; 
De Almeida, V.S.(1); Ferreira, E.C.(1); De Oliveira, T.M.(1); De
Sousa, F.P.(1); De Araújo Freitas, K.D.(1); Soares Filho, J.E.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
103-030 ANÁLISE GERAL DOS PROCESSOS DE
FABRICAÇÃO DOS MATERIAIS CERÂMICOS
Apresentador: César Douglas Bezerra Dos Santos
(1) UNIT; 
Santos, C.D.B.(1); Costa, D.M.(1); Barbosa, A.(1); 
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10/11/2016 - 14:00h
103-031 UTILIZAÇÃO DE MOINHO SPEX NA
OBTENÇÃO DE PÓS NANOMÉTRICOS DE ZNO PARA
APLICAÇÕES FOTOCATALÍTICAS
Apresentador: Camila Polettini De Oliveira
(1) UNIFAL-MG; (2) UFSCar; (3) FZEA/USP; 
Maestrelli, S.C.(1); Dias, J.A.(2); Del Roveri, C.(1); Pallone,
E.M.J.A.(3); De Oliveira, C.P.(1); Carvalho, A.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
103-032 ESTUDO DO COMPORTAMENTO DOS ÍNDICES
DE CONSISTÊNCIA DE UMA ARGILA COM A
INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS DE BLOCOS
CERÂMICOS QUEIMADOS
Apresentador: Orley Magalhães Oliveira
(1) UPM; (2) USP; (3) UFABC; (4) IFBa; 
Oliveira, O.M.(1); Munhoz, A.H.(2); Valenzuela-diaz, F.R.(3);
Silva Valenzuela, M.G.(4); Crivelari, R.M.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
103-034 SISTEMA DE AUTO-AVALIAÇÃO QUANTITATI-
VA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NA ÁREA DE
MINERAÇÃO
Apresentador: Gustavo Aristides S. Martinez
(1) EEL-USP; 
Martinez, G.A.(1); Abreu, S.E.B.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
103-035 OBTENÇÃO DE VITROCERÂMICAS DE
ESPODUMÊNIO BRASILEIRO
Apresentador: Fabiano Raupp-pereira
(1) UFSC; 
Rebouças, L.B.(1); Souza, M.T.(1); Raupp-pereira, F.(1); De
Oliveira, A.P.N.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
103-036 AVALIAÇÃO DO FUNDENTE DESCOLORANTE
EM ARGILAS CONTENDO HEMATITA E DIFERENTES
ARGILOMINERAIS
Apresentador: Geocris Rodrigues Santos
(1) UTFPR; (2) UFSCar; 
Santos, G.R.(1); Silva Junior, E.M.(1); Lusa, T.(1); Morelli,
M.R.(2); Medeiros, B.B.(1); Silva, T.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
103-038 PRODUÇÃO DE CERÂMICAS CELULARES
OBTIDAS A PARTIR DE FONTE ALTERNATIVA DE
MATÉRIA-PRIMA (CASCA CERÂMICA): PROCESSA-
MENTO E CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL
Apresentador: Naiane Paiva Stochero
(1) UFSC; 
Stochero, N.P.(1); De Moraes, E.G.(1); De Oliveira, A.P.N.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
103-039 EFEITO DA ADIÇÃO DE LIF E MGO NA
SINTERIZAÇÃO DO AL2O3
Apresentador: Camila Cristine Lopes
(1) IME; 
Lopes, C.C.(1); Marçal, R.L.S.B.(1); Louro, L.H.L.(1); Gomes,
A.V.(1); Jesus, P.R.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
103-041 DESENVOLVIMENTO DE FITAS CERÂMICAS
COM ALTA SINTERABILIDADE À BASE DE NANO ALU-
MINA ADITIVADA
Apresentador: Larissa Bezerra Silva
(1) UFRN; (2) TUHH; (3) UFSC; (4) Cermat; 
Silva, L.B.(1); Blaese, D.(2); Hotza, D.(3); Acchar, W.(1); Garcia,
D.E.(4); Janssen, R.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
103-044 ESTUDO DE ALTERNATIVAS PARA O IMPACTO
AMBIENTAL GERADO PELA INDÚSTRIA DA
CERÂMICA VERMELHA, BUSCANDO O MELHORA-
MENTO DO PROCESSO PRODUTIVO E O DESENVOLVI-
MENTO DE NOVOS MATERIAIS E TECNOLOGIAS
Apresentador: Yáscara Lopes De Oliveira
(1) UESPI; 
Oliveira, Y.L.(1); Sampaio, G.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
103-045 OBTENÇÃO DE ELETRÓLITOS SÓLIDOS DE
BETA ALUMINA DE SÓDIO VIA CONVERSÃO EM ESTA-
DO SÓLIDO.
Apresentador: Samuel Da Silveira Martins
(1) EESC-USP; (2) USP; 
Martins, S.S.(1); Arantes, V.L.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
103-046 CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO PROVINDO
DO BENEFICIAMENTO DO CAULIM SUBMETIDO AO
PROCESSO DE HIDROCICLONAGEM
Apresentador: Manoel Cruz Barbosa Neto
(1) UFPB; 
Barbosa Neto, M.C.(1); Nunes, A.S.(1); Caetano, A.L.A.(1);
Marques, V.C.(1); Dutra, R.P.S.(1); Macedo, D.A.(1); Ferreira,
H.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
103-048 CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO PROVINDO
DO BENEFICIAMENTO DO GRANITO SUBMETIDO AO
PROCESSO DE HIDROCICLONAGEM
Apresentador: André Luiz Araújo Caetano
(1) UFPB; 
Caetano, A.L.A.(1); Barbosa Neto, M.C.(1); Marques, V.C.(1);
Macedo, D.A.(1); Ferreira, H.S.(1); Dutra, R.P.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
103-049 CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO PROVINDO
DO POLIMENTO DO PORCELANATO SUBMETIDO AO
PROCESSO DE HIDROCICLONAGEM
Apresentador: André Luiz Araújo Caetano
(1) UFPB; 
Caetano, A.L.A.(1); Barbosa Neto, M.C.(1); Macedo, D.A.(1);
Ferreira, H.S.(1); Dutra, R.P.S.(1); Fulgêncio, E.B.G.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
103-050 INFLUÊNCIA DAS FOLHAS DE EUCALyPTUS
SP. NA PRODUÇÃO DE PAINÉIS AGLOMERADOS PRO-
DUZIDOS COM CAPIM ELEFANTE
Apresentador: Joao Sammy De Souza
(1) UFPI; (2) UFRPE; 
De Souza, J.S.(1); Osajima, J.A.(1); Furtini, M.B.(1); Silva Filho,
E.C.(1); Ribeiro, M.X.(1); Abreu, Y.K.L.(2); Lima, I.(1); Costa,
F.F.(1); Sousa, P.F.P.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
103-055 ANÁLISE PRELIMINAR EM UMA MASSA ARGI-
LOSA VISANDO A PRODUÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E
MINERALÓGICAS
Apresentador: Salvador Kaob Taveira
(1) UFCG; 
Macedo, R.S.(1); Silva, L.J.M.D.(1); Apolônio, T.G.(1); Salviano,
A.F.(1); Taveira, S.K.(1); Luna, P.A.(1); Garcia, T.G.C.(1); Silva,
J.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
103-056 PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE
FILMES POROSOS DE ZRO2-TIO2 POR DIP COATING
PARA APLICAÇÃO COMO SENSORES AMBIENTAIS
Apresentador: Viviane Teleginski
(1) IEAv; (2) INPE; (3) ITA; 
Silva, S.A.(1); Oliveira, R.M.(2); Nono, M.C.A.(2); Mineiro,
S.L.(2); Teleginski, V.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
103-057 ADIÇÃO DE NIÓBIA EM ALUMINA E SEU EFEI-
TO NA MICROESTRUTURA DO SINTERIZADO
Apresentador: Mariana Macedo Oliveira Lima
(1) UFRGS; 
Gomes, L.B.(1); Lima, M.M.O.(1); Pereira, A.S.(1); Bergmann,
C.P.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
103-063 TRATAMENTO HIDROMETALÚRGICO DO
MINERAL COLUMBITA-TANTALITA DO MUNICÍPIO
DE SANTA CRUZ – RN PARA OBTENÇÃO DE PÓS DE
NIÓBIO E TÂNTALO
Apresentador: Tiago Fernandes Oliveira
(1) UFRN; 
Oliveira, T.F.(1); Souza, C.P.(1); Silva, R.R.(1); Gomes, m.f.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
103-064 SÍNTESE E PROCESSAMENTO DE ALUMINATO
DE MAGNÉSIO NANOMÉTRICO DOPADO VISANDO
TRANSPARÊNCIA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA
Apresentador: Lorena Batista Caliman
(1) USP; (2) UFSC; (3) UC Davis; 
Caliman, L.B.(1); Gouvea, D.(1); Hotza, D.(2); De Castro, R.H.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
103-067 PROCESSAMENTO COLOIDAL E
SINTERIZAÇÃO EM DUAS ETAPAS DE
NANOCOMPÓSITOS DE y-TZP/AL2O3
Apresentador: Adriana Scoton Antonio Chinelatto
(1) USP; (2) UEPG; (3) FZEA/USP; 
Salem, R.E.P.(1); Monteiro, F.R.(2); Chinelatto, A.S.A.(2);
Chinelatto, A.L.(2); Pallone, E.M.J.A.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
103-068 ESTUDO DE LINHAS DE SOLDA EM FUROS
OBTIDOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO A BAIXA
PRESSÃO DE PEÇAS CERÂMICAS
Apresentador: Carlos Alberto Costa
(1) UCS; 
Costa, C.A.(1); Kiper, M.E.(1); Michels, A.F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
103-069 OBTENÇÃO DE COMPÓSITOS ALUMINA-MULI-
TA A PARTIR DE DIFERENTES MATÉRIAS-PRIMAS
Apresentador: Adriana Scoton Antonio Chinelatto
(1) UEPG; (2) USP; 
Chinelatto, A.S.A.(1); Chinelatto, A.L.(1); Nadal, F.M.C.N.(1);
Zelenski, C.H.(1); Salem, R.E.P.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
103-073 ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO CHAMOTE DE
CERÂMICA VERMELHA EM FORMULAÇÕES DE POR-
CELANATOS CONCEBIDOS COM MATÉRIA PRIMAS
DO RIO GRANDE DO NORTE.
Apresentador: Thomas Monteiro De Oliveira
(1) UFRN; 
De Oliveira, T.M.(1); Ferreira, E.A.C.(1); De Almeida, V.S.(1);
Soares Filho, J.E.(1); De Araújo Freitas, K.D.(1); Souza,
F.J.P.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
103-074 OBTENÇÃO DE UM MATERIAL DIELÉTRICO A
PARTIR DO PÓ DE DIATOMITA ATRAVÉS DO PROCES-
SO DE TAPE CASTING.
Apresentador: Amanda Regina De Souza Macedo
(1) UFRN; 
Macedo, A.R.S.(1); Souza, A.S.(1); Gomes, U.U.(1); Acchar,
W.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
103-075 FACTIBILIDADE DO USO DO RESÍDUO GROSSO
DO CAULIM NO DESENVOLVIMENTO DE PORCELA-
NATOS
Apresentador: Karine Dantas De Araújo Freitas
(1) UFRN; 
De Araújo Freitas, K.D.(1); Soares Filho, J.E.(1); De Oliveira,
T.M.(1); De Almeida, V.S.(1); Souza, F.J.P.(1); Nascimento,
R.M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
103-076 ESTUDO DO EFEITO DA ADIÇÃO DE 5%, 10% E
15% DE AL2O3 NO COMPÓSITO WC- AL2O3 VIA MOA-
GEM DE ALTA ENERGIA.
Apresentador: Mariana Chianca Lúcio Silva
(1) IFMS; (2) UFRN; 
Valcacer, S.M.(1); Silva, M.C.L.(2); Gomes, U.U.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
103-077 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA
RETICULAÇÃO DO POLIETILENO POR MEIO DO PRO-
CESSO DE ROTOMOLDAGEM
Apresentador: Pollyana Silva Melo
(1) ; (2) UFS; 
Melo, P.S.(1); Santos, M.M.(1); Carvalho, M.C.(2); Ueki,
M.M.(2); Santos, Z.I.G.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
103-078 AL2O3 REFORÇADO COM NANOPARTÍCULAS
DE ZRO2(3%MOL-y2O3)
Apresentador: Caio Marcello Felbinger Azevedo Cossu
(1) UERJ; (2) UNESP; (3) UniFOA; 
Santos, C.(1); Simba, B.G.(2); Cossu, C.M.F.A.(1); Alves,
M.F.R.P.(1); Magnago, R.O.(3); Campos, L.Q.B.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
103-081 PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA
À COMPRESSÃO DE CONCRETO CONTENDO ADITIVO
DE BORRA OLEOSA DE PETRÓLEO.
Apresentador: Antonio S. Araujo
(1) UFRN; (2) UnP; (3) UFERSA; 
Araujo, A.(1); Coriolano, A.(2); Bandeira, R.(3); Delgado, R.(3); 

08/11/2016 - 09:30h
103-085 EFEITO DA TAXA DE CISALHAMENTO NA
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO REOLÓGICO DE
UMA SUSPENSÃO DE ALUMINA COAGULADA
Apresentador: Fernando Santos Ortega
(1) FEI; 
Ortega, F.S.(1); Piazon, G.I.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
103-086 ESTUDO DA CINÉTICA DE POLIMERIZAÇÃO
EM EMULSÕES CERÂMICAS PARA PRODUÇÃO DE
CERÂMICAS CELULARES POR GELCASTING
Apresentador: Mariana Cepeda Salama
(1) FEI; 
Ortega, F.S.(1); Salama, M.C.(1);
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Materiais Cerâmicos - Caracterização de Materiais

08/11/2016 - 16:30h
104-004 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E
ANÁLISE DE COMPORTAMENTO TERMOMECÂNICO
DA LIGA ZR-1NB-1SN-0,1FE UTILIZADA NA INDÚSTRIA
NUCLEAR
Apresentador: Daniel De Carvalho Silva
(1) UFF; (2) COPPE/UFRJ; 
Baêta, D.A.(1); Costa, D.C.T.(1); Lopes, L.R.(1); Fonseca,
G.S.(1); Medeiros, N.(1); Rezende, M.C.(1); Silva, D.C.(1);
Araújo, L.S.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
104-006 INCORPORAÇÃO DE LODO DE ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE) DE LAVANDERIA
INDUSTRIAL EM CERÂMICA VERMELHA.
Apresentador: Milena Das Neves Ferreira
(1) UENF; 
Ferreira, M.N.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
104-007 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ELÉTRICAS,
ESTRUTURAIS, TÉRMICAS E ÓTICAS DO SEMICONDU-
TOR CO3O4
Apresentador: Jeferson Almeida Dias
(1) UFSCar; (2) UNIFAL-MG; 
Dias, J.A.(1); Morelli, M.R.(1); Maestrelli, S.C.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
104-008 CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA
AUTOMÁTICA DE FASES DAS CERÂMICAS
REFRATÁRIAS ATRAVÉS DO ANALISADOR MINERAL
INTEGRADO (TIMA-MIRA)
Apresentador: Fabiane Leocadia Silva
(1) UFOP; (2) FASAR; (3) FaSar; 
Silva, F.L.(1); Gomes, R.C.(2); Sampaio, N.P.(1); Kruger, F.L.(1);
Araújo, F.G.S.(1); Cunha, A.A.(3); Mendes, J.J.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
104-010 ANÁLISE ESTRUTURAL DE BLOCOS
CERÂMICOS DE VEDAÇÃO OU ESTRUTURAIS INCOR-
PORADOS COM LODO DE LAVANDERIA INDUSTRIAL
Apresentador: Paulo Henrique Almeida
(1) UFMT; 
Almeida, P.H.(1); Grippe, V.Y.(1); Goulart, J.V.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
104-012 QUÍMICA MINERAL DAS CAMADAS INERTIZA-
DAS EM LAMA VERMELHA DA HyDRO ALUNORTE
Apresentador: Erika Raiol Pinheiro
(1) IFPA; 
Pinheiro, E.R.(1); Fernandez, O.J.C.(1); Costa, J.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
104-015 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E ELETRO -
QUÍMICA DE COBALTITA DE CÁLCIO (CA3CO4O9) OBTI-
DA PELO MÉTODO PECHINI MODIFICADO
Apresentador: Rinaldo Mendes Silva
(1) UFPB; 
Silva, R.M.(1); Macedo, D.A.(1); Aquino, F.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
104-016 AVALIAÇÃO DA ADIÇÃO DO PÓ DE RESÍDUO
DE MANGANÊS EM MATRIZ CERÂMICA PARA REVES-
TIMENTO
Apresentador: Ana Claudia Rangel Da Conceição
(1) IFBA; 
Da Conceição, A.R.(1); Santos, O.C.(1); Leão, M.A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
104-017 QUANTO, UM SOFTWARE PARA AUXILIAR A
CARACTERIZAÇÃO DE IMAGENS
Apresentador: Angelus Giuseppe Pereira Da Silva
(1) UENF; (2) IFF; (3) UCAM; 
Da Silva, A.P.(1); Guimarães, E.S.(2); De Mello, E.T.(1);
Pessanha, L.(1); Matias, I.O.(3); 

10/11/2016 - 09:30h
104-025 APLICAÇÃO DO DIAGRAMA DE WINKLER NA
FORMULAÇÃO DE MASSA CERÂMICA PARA
FABRICAÇÃO DE TELHAS
Apresentador: Lucas Fonseca Amaral
(1) UENF; 
Amaral, L.F.(1); Vieira, C.M.F.(1); Silva, A.G.P.(1); Delaqua,
G.C.G.(1); Nicolite, M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
104-026 AVALIAÇÃO MICROESTRUTURAL E DESEMPE-
NHO DE SUPORTES CERÂMICOS TUBULARES A BASE
DE AL2O3/ZRO2 PARA MICROFILTRAÇÃO
Apresentador: Janaina Aquino Queiroga
(1) UFMG; 
Queiroga, J.A.(1); Ciminelli, V.S.T.(1); Vasconcelos, W.L.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
104-029 ESTUDO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE ARGI-
LAS NA FORMAÇÃO DE NOVAS FASES CRISTALINAS
EM MATERIAIS CERÂMICOS.
Apresentador: Valmir José Silva
(1) UFCG; 
Lima, L.K.S.(1); Gonçalves, W.P.(1); Silva, V.J.(1); Dias, G.(1);
Neves, G.A.(1); Santana, L.N.L.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
104-031 ANÁLISE COMPARATIVA DA BRITA CALCÁRIA
BENEFICIADA DE DIFERENTES FORMAS, PARA
UTILIZAÇÃO EM CONCRETO COMO AGREGADO
GRAÚDO
Apresentador: Andressa Adna Cavalcante Morais
(1) UFERSA; 
Silva Júnior, F.A.(1); Morais, A.C.(1); Alcântra, C.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
104-032 BLOCOS INTERTRAVADOS EM CONCRETO
ASFÁLTICO RECICLADO À QUENTE - ESTUDO DE VIA-
BILIDADE TÉCNICA.
Apresentador: Gildeci Souza Aguilar
(1) CEFET/MG; 
Aguilar, G.S.(1); Padula, F.R.G.(1); Martins, C.J.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
104-033 CARACTERIZAÇÃO DE PORCELANATOS UTI-
LIZANDO NEFELINA COMO FONTE ALTERNATIVA DE
ÁLCALIS
Apresentador: Sylma Carvalho Maestrelli
(1) UNIFAL-MG; 
Cruz, C.M.(1); Oliveira, D.C.(1); Faustino, L.M.(1); Maestrelli,
S.C.(1); Del Roveri, C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
104-034 FORMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
BLOCO BARITADO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL
Apresentador: Cris Hellany Leite
(1) IFPI; 
Leite, C.H.(1); Brandim, A.(1); 
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08/11/2016 - 16:30h
104-036 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE PEROVSKI-
TAS BSCF SUBSTITUÍDAS PARCIALMENTE COM ÍTRIO
E ESCÂNDIO
Apresentador: Daniel Dornellas Athayde
(1) UFMG; 
Athayde, D.D.(1); Vasconcelos, W.L.(1); Nunes, E.H.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-039 LZS/AL2O3 GLASS-CERAMIC COMPOSITES
SINTERED By FAST FIRING
Apresentador: Antonio Pedro Novaes De Oliveira
(1) UFSC; (2) ICV; (3) ITM; 
Arcaro, s.(1); Nieto, M.(2); Moreno, R.(2); Salvador, M.D.(3);
Borrell, A.(3); Moreno, B.(2); Chinarro, E.(2); De Oliveira,
A.P.N.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
104-042 AVALIAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA FIBRA DE
BAMBU TRATADA COM HIDRÓXIDO DE SÓDIO
Apresentador: Cassiano Rodrigues Moura
(1) IFSC; (2) UDESC; 
Moura, C.R.(1); Dalla Valentina, L.V.O.(2); Vieira, A.T.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
104-043 MATÉRIAS-PRIMAS DA REGIÃO DE RIO
CLARO-SP PARA FABRICAÇÃO DE REVESTIMENTOS
CERÂMICOS: CARACTERÍSTICAS TECNO LÓGICAS E
MODELAMENTO GEOLÓGICO
Apresentador: Rafael Azevedo Da Cunha
(1) UNIFAL-MG; 
Da Cunha, R.A.(1); Del Roveri, C.(1); Maestrelli, S.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
104-045 SÍNTESES E CARACTERIZAÇÃO DO
NANOCOMPÓSITO HÍBRIDO SILOXANO-POLIETILE-
NO/ARGILA
Apresentador: Yanisleidys Hernández Bermúdez
(1) UNESP; 
Bermúdez, Y.H.(1); Truffault, L.(1); Pulcinelli, S.H.(1); Santilli,
C.V.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
104-046 SUBSTITUIÇÃO DE FELDSPATO POR ROCHAS
POTÁSSICAS DA REGIÃO DE POÇOS DE CALDAS, MG,
EM UMA FORMULAÇÃO PADRÃO DE ESMALTE MATE
Apresentador: Rafael Azevedo Da Cunha
(1) UNIFAL-MG; (2) Endeka; 
Del Roveri, C.(1); Maestrelli, S.C.(1); Gouvêa Júnior, J.(1); Da
Silva, L.L.(2); Da Cunha, R.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
104-047 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF
THE LA0.57LI0.30TIO3 (LLTO, X = 0.1) PEROVSKITE
FOR SOLID STATE PH SENSOR
Apresentador: Rafael Bonacin Oliveira
(1) UFSCar; 
Oliveira, R.B.(1); Andreeta, M.R.B.(1); Souza, D.M.P.F.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
104-050 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS
GALVÂNICOS PARA APLICAÇÃO EM MATERIAIS
CERÂMICOS
Apresentador: Cícero Lucas Martins De Oliveira
(1) UFCA; (2) UFMA; 
De Oliveira, C.L.M.(1); De Freitas, D.M.G.(1); Sampaio, A.D.(1);
De Paula Filho, F.J.(1); Menezes, J.M.(1); Aguiar, J.E.(2);
Santiago, M.O.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-052 FUNCIONALIZAÇÃO DE NANOTUBOS DE TITA-
NATO COM BROMETO DE CETILTRI METILAMÔNIO E
LAURIL SULFATO DE SÓDIO
Apresentador: Rubens Silva Costa
(1) UFPI; (2) UFC; 
Marques, T.M.(1); Ferreira, O.P.(2); Neto, B.C.V.(1); Matos,
J.M.E.(1); Costa, R.S.(1); Sales, D.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
104-054 CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUO DE ESTAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) E SUA VIABILI-
DADE NA CERÂMICA VERMELHA
Apresentador: Isabela Oliveira Rangel Areias
(1) UENF; 
Areias, I.O.R.(1); Vieira, C.M.F.(1); Manhães, R.S.T.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
104-056 INFLUÊNCIA DA CERAMOGRAFIA NO ENSAIO
DE DUREZA DO CARBETO DE SILÍCIO
Apresentador: Gisele Teixeira Saleiro
(1) IME; (2) UERJ; (3) IAE; 
Gonçalves, D.C.(1); Lima, E.S.(1); Saleiro, G.T.(1); Gomes,
A.V.(1); De Campos, J.B.(2); Melo, F.C.L.(3); Ramos, V.S.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
104-057 CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DA INDÚSTRIA DE CELULOSE TIPO KRAFT VISANDO
SUA APLICAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE MATE-
RIAIS CERÂMICOS
Apresentador: Lorena Raphael Rodrigues
(1) Ifes; (2) IFES; 
Francisco, M.C.O.(1); Rodrigues, L.R.(1); Sagrillo, V.P.D.(1);
Louzada, D.M.(1); Entringer, J.S.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
104-060 AVALIAÇÃO DA DURABILIDADE E DO DESEM-
PENHO MECÂNICO DE ARGAMASSAS DE REVESTI-
MENTO CIMENTÍCIAS PRODUZIDAS COM ADITIVOS
QUÍMICOS PLASTIFICANTES
Apresentador: Andrielli Morais De Oliveira
(1) UFPA; 
Oliveira, A.M.(1); Silva, C.(1); Sousa, V.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
104-061 ESTUDO PRELIMINAR DA ESTIMATIVA DO
MÓDULO DE ELASTICIDADE DE PASTAS
CIMENTÍCIAS POR MICROINDENTAÇÃO
Apresentador: Andrielli Morais De Oliveira
(1) UFPA; (2) UFRJ; (3) UENF; 
Oliveira, A.M.(1); Fairbairn, E.M.R.(2); Cordeiro, G.C.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
104-062 EFEITOS DA ADIÇÃO DE GLICERINA SOBRE A
CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE FLUIDOS REFRIGE-
RANTES À BASE ETILENO GLICOL CONTENDO GRA-
FITE DISPERSO
Apresentador: Bruno Dos Santos Potensa
(1) FCT/UNESP; 
Potensa, B.S.(1); Nobre, M.A.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
104-063 MEMBRANAS DE FIBRA OCA DE CARBETO DE
SILÍCIO: OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
Apresentador: Edcleide Maria Araújo
(1) UFCG; 
Oliveira, S.S.L.(1); Ferreira, R.S.B.(1); Araújo, E.M.(1); Lira,
H.L.(1); Medeiros, K.M.(1); Araujo, B.A.(1); 
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09/11/2016 - 16:30h
104-064 ANÁLISE PRELIMINAR EM UMA MASSA ARGI-
LOSA VISANDO A PRODUÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS:
PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS
Apresentador: Lara Júlia Medeiros Dantas Da Silva
(1) UFCG; 
Macedo, R.S.(1); Silva, L.J.M.D.(1); Apolônio, T.G.(1); Taveira,
S.K.(1); Luna, P.A.(1); Garcia, T.G.C.(1); Silva, J.(1); Salviano,
A.F.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
104-065 CARACTERIZAÇÃO DAS CINZAS LEVES DE
CARVÃO PARA UTILIZAÇÃO NA SÍNTESE DE ZEÓLITAS
Apresentador: Augusto César Cavalcanti Gomes
(1) UNIVASF; 
Gomes, A.C.(1); Da Rocha, L.G.(1); Ferraz, A.V.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
104-067 ESTUDO DE ADITIVOS SENSORIAIS PARA
DETERMINAR O TEMPO DE SECAGEM DA PASTA DE
GESSO APÓS APLICAÇÃO
Apresentador: Emanuel Patrick Campos
(1) UNIVASF; 
Ferraz, A.V.(1); Conceição, L.S.(1); Campos, E.P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
104-069 CARACTERIZAÇÃO E PROPRIEDADES
CERÂMICAS DE ARGILAS USADAS EM CERAMICA
VERMELHA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Apresentador: Francisco Rolando Valenzuela-diaz
(1) IFES; (2) Ifes; (3) USP; 
Savazzini-reis, A.(1); Valenzuela-diaz, F.R.(2); Sagrillo, V.P.D.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
104-072 CARACTERIZAÇÃO DE FILMES COM DIFE-
RENTES CONCENTRAÇÕES DE OXALATO DE ZINCO
EM SUBSTRATO DE ZINCO PURO.
Apresentador: Caio Palumbo Abreu
(1) IPEN; 
Oliveira, m.(1); Costa, I.(1); Rossi, J.L.(1); Ferreira Junior,
J.M.(1); Abreu, C.P.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
104-075 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E
ELÉTRICA DA SÍNTESE POR COMBUSTÃO DO ÓXIDO
DE CÉRIO DOPADO COM LANTÂNIO.
Apresentador: Faili Cintia Tomsen Veiga
(1) UFRGS; (2) ufgrs; 
Scarabelot, E.G.(1); Sousa, V.C.(1); Jurado, J.R.(1); Veiga,
F.C.T.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
104-077 CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE CAULIM
ORIUNDOS DAS RESERVAS DO VALE DO JARI FORNE-
CIDOS PELA EMPRESA CADAM S/A
Apresentador: Alexsandra Cristina Chaves
(1) ; (2) IFAP; (3) UFCG; 
Chaves, A.C.(1); Da Silva, I.V.(2); Da Silva, A.L.(3); Neves,
G.A.(3); Oliveira, D.N.S.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
104-079 CARACTERIZAÇÃO DE ARGILAS E MASSAS
UTILIZADAS NA INDÚSTRIA DE CERÂMICA VERME-
LHA NA REGIÃO DO CARIRI - CEARÁ.
Apresentador: Ione Amorim Bezerra
(1) UFCA; 
Ribeiro, S.B.N.(1); Esmeraldo, A.D.(1); Bezerra, I.A.(1); Gomes,
F.F.(1); Neiva, L.S.(1); Brasileiro, M.I.(1); Cartaxo, A.S.(1);
Silva, F.D.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
104-080 CARACTERIZAÇÃO DE ARGILAS DA
CERÂMICA VERMELHA EM OEIRAS, PIAUÍ
Apresentador: Rosimery Rodrigues De Oliveira
(1) IFPI; (2) UFPI; 
Carvalho, T.M.P.(1); Oliveira, R.R.(1); Marques, J.R.(1);
Carvalho, L.F.M.(1); Alves, T.S.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
104-081 ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE ARENITO AÇU
NA MASSA CERÂMICA PARA REVESTIMENTO
Apresentador: Luiz Felipe Pereira De Medeiros Nóbrega
(1) IFRN; 
Nóbrega, L.F.P.M.(1); Souza, M.M.(1); Gomes, Y.S.(1);
Fernandes, D.L.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-082 ESTUDO DA EXPANSÃO POR UMIDADE (EPU) A
PARTIR DE MASSAS INCORPORADAS COM RESÍDUO
DE QUARTZITO
Apresentador: Rosinaldo Do Rio Medeiros
(1) UFRR; (2) UFCG; 
Medeiros, R.(1); Menezes, R.R.(2); Neves, G.A.(2); Ferreira,
H.C.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
104-084 OPTICAL AND SPECTROSCOPIC PROPERTIES
OF THE SM2O3–DOPED CABTE GLASSES
Apresentador: Maria Nayane De Queiroz
(1) UFMA; 
De Queiroz, M.N.(1); Dantas, N.F.(1); Brito, D.N.(1); Lima,
A.O.(1); Gomes, J.F.(1); Steimacher, A.(1); Barboza, M.J.(1);
Pedrochi, F.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-086 ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO DA
SERRAGEM DE QUARTZITO PARA OBTENÇÃO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO
Apresentador: Luiz Felipe Pereira De Medeiros Nóbrega
(1) IFRN; 
Nóbrega, L.F.P.M.(1); Souza, M.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
104-088 FORMAÇÃO DE FASES NA CERÂMICA
DIELÉTRICA DE TITANATO DE COBRE E CÁLCIO
OBTIDA PELO MÉTODO DOS PRECURSORES
POLIMÉRICOS
Apresentador: Graciele Vieira Barbosa
(1) CDTEQ-UEMS; (2) IQ-UNESP; (3) PGRN-UEMS; (4)
InQui-UFMS; 
Barbosa, G.V.(1); Gonçalves, S.V.(1); Kawahara, C.K.C.(1);
Amoresi, R.C.(2); Silva, M.S.(3); Stropa, J.M.(4); Oliveira,
L.S.(4); Cavalheiro, A.A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
104-089 EFEITOS DA MODIFICAÇÃO COM ÍONS
FÉRRICOS NA CRISTALINIDADE DA HIDROTALCITA
CARBONATADA DE MAGNÉSIO E ALUMÍNIO OBTIDA
POR COPRECIPITAÇÃO EM PH 11
Apresentador: Sabrina Vitor Gonçalves
(1) CDTEQ-UEMS; (2) IQ-UNESP; (3) PGRN-UEMS; 
Gonçalves, S.V.(1); Barbosa, G.V.(1); De Sá, I.S.(1); Kawahara,
C.K.C.(1); Amoresi, R.C.(2); Silva, M.S.(3); Zaghete, M.A.(2);
Cavalheiro, A.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
104-090 ANÁLISE MORFOLÓGICA E ESTRUTURAL DE
HIDROTALCITA CARBONATADA DE MAGNÉSIO E
ALUMÍNIO CO-SUBSTITUÍDA COM FERRO III

52 22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 52



Apresentador: Creuza Kimito Caceres Kawahara
(1) CDTEQ-UEMS; (2) IQ-UNESP; (3) PGRN-UEMS; 
Kawahara, C.K.C.(1); Barbosa, G.V.(1); De Sá, I.S.(1);
Gonçalves, S.V.(1); Amoresi, R.C.(2); Zaghete, M.A.(2); Silva,
M.S.(3); Cavalheiro, A.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
104-091 ESTRUTURA E MORFOLOGIA DE HIDROTAL-
CITAS DE MAGNÉSIO E ALUMÍNIO CO-SUBSTITUÍDAS
COM ÍONS FÉRRICOS
Apresentador: Creuza Kimito Caceres Kawahara
(1) CDTEQ-UEMS; (2) PGRN-UEMS; (3) IQ-UNESP; 
De Sá, I.S.(1); Kawahara, C.K.C.(1); Barbosa, G.V.(1); Souza,
E.F.(2); Ramos, T.C.P.M.(2); Amoresi, R.C.(3); Silva, M.S.(2);
Cavalheiro, A.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
104-092 ANÁLISE ESTRUTURAL DE HIDROTALCITA DE
MAGNÉSIO E ALUMÍNIO MODIFICADA COM FERRO
III OBTIDA POR COPRECIPITAÇÃO
Apresentador: Graciele Vieira Barbosa
(1) CDTEQ-UEMS; (2) PGRN-UEMS; (3) IQ-UNESP; 
Barbosa, G.V.(1); Gonçalves, S.V.(1); Souza, E.F.(2); Ramos,
T.C.P.M.(2); Amoresi, R.C.(3); Silva, M.S.(2); Cavalheiro,
A.A.(1); De Lara Da Silva, R.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
104-093 CARACTERIZAÇÃO DE FILMES FINOS DE ZNO
DOPADO COM CO ELETRODEPOSITADOS EM SUBS-
TRATO DE FTO
Apresentador: Francisco Gilvane. Sampio Oliveira
(1) UFC; 
Oliveira, F.G.S.(1); Frota De Vasconcelos, I.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
104-094 SÍNTESE E ESTUDO DAS PROPRIEDADES
ESPECTROSCÓPICAS E ÓPTICAS DOS VIDROS
CÁLCIO BOROTELURETOS DOPADOS COM yB3+
Apresentador: Antônia Millena De Oliveira Lima
(1) UFMA; 
Lima, A.O.(1); Gomes, J.F.(1); De Queiroz, M.N.(1); Gomes,
B.A.(1); Pedrochi, F.(1); Steimacher, A.(1); Barboza, M.J.(1);
Brito, D.N.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-096 AVALIAÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA EM
PAINÉIS AGLOMERADOS PRODUZIDOS COM CAPIM
ELEFANTE E FOLHAS DE EUCALyPTUS SP.
Apresentador: Joao Sammy De Souza
(1) UFPI; (2) UFRPE; 
De Souza, J.S.(1); Osajima, J.A.(1); Furtini, M.B.(1); Silva Filho,
E.C.(1); Abreu, Y.K.L.(2); Ribeiro, M.X.(1); Araújo, F.P.(1);
Santana, J.S.(1); Melo, D.F.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
104-097 SÍNTESE E ESTUDO DAS PROPRIEDADES
ÓPTICAS E ESPECTROSCÓPICAS DE VIDROS CÁLCIO-
BOROTELURETOS DOPADOS COM ER3+.
Apresentador: Jheimison Ferreira Gomes
(1) UFMA; 
Gomes, J.F.(1); Lima, A.O.(1); De Queiroz, M.N.(1); Brito,
D.N.(1); Lodi, T.A.(1); Steimacher, A.(1); Pedrochi, F.(1);
Barboza, M.J.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
104-101 CARACTERIZAÇÃO ÓPTICA DE FILMES FINOS
DE TIO2 OBTIDOS POR MAGNETRON SPUTTERING.
Apresentador: José César Augusto De Queiroz
(1) UFERSA; (2) UFRN; 

Oliveira, M.G.(1); Queiroz, J.C.A.(2); Nascimento, I.O.(2);
Fernandes, F.M.(2); De Carvalho Costa, T.H.(2); Sobrinho,
V.S.S.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
104-105 CARACTERIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA
PALyGORSKITA DO PIAUÍ PARA FUTURA APLICAÇÃO
COMO ADSORVEDOR DE CHUMBO DE EFLUENTES
SINTÉTICOS
Apresentador: Karla Mayara Arguelles Simões
(1) CETEM; (2) UFRJ-CETEM; (3) UFRJ; (4) IFRJ; 
Brandão, V.S.(1); Simões, K.M.A.(2); Silva, F.A.N.(3); Bertolino,
L.C.(1); Novo, B.L.(3); Afonso, J.C.(3); Oliveira, L.S.(4); 

08/11/2016 - 16:30h
104-110 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA PROPORÇÃO DO
SUBSTITUINTE CÁLCIO NA ATIVIDADE CATALÍTICA
NA REDE DA PEROVSKITA LA(1-X)CA (X)MNO3 (X=0,2
E 0,4)
Apresentador: Mariza Carvalho Montenegro Fernandes
(1) UFRN; (2) CTGAS-ER; 
Fernandes, M.C.M.(1); Marques, A.C.(1); Paiva, A.K.O.(1);
Borges, F.M.M.(1); Ruiz, J.A.C.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
104-114 EFEITO DA FIBRA DE BURITI NAS PROPRIE-
DADES FÍSICAS DE ARGAMASSAS DE CIMENTO POR-
TLAND
Apresentador: Profirio Alves Sousa Jr.
(1) IFMA; 
Nunes, K.R.(1); Politi, f.s.(1); Sousa Jr., P.A.(1); Paiva,
A.E.M.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
104-117 EFEITO DA FIBRA DE BURITI E DO POLIESTI-
RENO EXPANDIDO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS
E NA CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE ARGAMASSAS
DE REVESTIMENTO
Apresentador: Profirio Alves Sousa Jr.
(1) IFMA; 
Sousa Jr., P.A.(1); Politi, f.s.(1); Nunes, K.R.(1); Paiva,
A.E.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-118 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MOLIBDA-
TO DE ESTRÔNCIO (SRMOO4) PURO E DOPADO COM
ÍONS DE NEODÍMIO (ND3+) PELO MÉTODO
HIDROTÉRMICO CONVENCIONAL
Apresentador: Priscila Brandão De Sousa
(1) UFPI; 
Sousa, P.B.(1); Sousa, P.A.(1); Sousa, H.R.(1); Nascimento,
V.A.(1); Santos Junior, L.S.(1); Mattos, J.M.E.(1); Santos,
M.R.M.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
104-121 SÍNTESE DO FERROELÉTRICO
PB(MG1/3NB2/3)O3 LIVRE DE FASE PIROCLORO
Apresentador: Victor C. Solano Reynoso
(1) FEIS-UNESP; (2) FE-IS/UNESP; 
Reynoso, V.S.(1); Sakamoto, W.K.(2); Cavalcante, E.M.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
104-124 CARACTERIZAÇÃO DO ESPINÉLIO MA OBTI-
DO VIA COMBUSTÃO EM SOLUÇÃO EM DIFERENTES
ETAPAS DE SÍNTESE E AVALIAÇÃO DO SINTERIZADO.
Apresentador: Pedro Augusto Machado Vitor
(1) UFRGS; 
Vitor, P.A.M.(1); Bragança, S.R.(1); Bergmann, C.P.(1); 
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09/11/2016 - 09:30h
104-126 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA
LAVO3 EM BAIXA TEMPERATURA
Apresentador: Lilian Felipe Tupan
(1) UEM; (2) UFRJ; (3) uem; 
Tupan, L.F.(1); Ghivelder, L.(2); Jr, A.P.(1); Ivashita, F.F.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
104-127 ESTUDO DOS IMPACTOS NA QUALIDADE A
CURTO PRAZO, DO CONCRETO FRESCO E ENDURECI-
DO, PRODUZIDO COM AREIA EXTRAÍDA DO RIO DOCE,
APÓS O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO
Apresentador: Rondinelly Geraldo Pereira
(1) UNIVALE; 
Pacheco, C.B.(1); Silva, B.C.F.(1); Araújo, C.A.(1); Sicupira,
G.C.(1); Fagundes, M.R.C.S.(1); Gusmão, A.C.(1); Pereira, R.G.(1);
Santana, H.C.(1); Ferreira, D.G.(1); Coelho, A.O.L.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-132 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE
MICRO/NANOESFERAS OCAS DE SRMOO4 PURO E
DOPADO COM HÓLMIO
Apresentador: Patrícia Alves De Abreu E Sousa
(1) UFPI; 
Sousa, P.A.A.(1); Sousa, H.R.(1); Sousa, P.B.(1); Nascimento,
V.A.(1); Santos, M.R.M.C.(1); Junior, L.S.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
104-134 ABRANDAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
UTILIZANDO ARGILAS APLICADAS À CROMATOGRA-
FIA DE ADSORÇÃO
Apresentador: Vilma Araújo Costa
(1) UFPB; (2) UFRN; (3) UFCG; 
Andrade Junior, F.P.(1); Costa, V.A.(2); Silva, A.P.(3); Silva,
D.D.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
104-136 CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUO DE MÁRMORE
PARA FABRICAÇÃO DE ROCHA ARTIFICIAL
Apresentador: Mariane Costalonga De Aguiar
(1) UENF; (2) CETEM; 
Aguiar, M.C.(1); Silva, A.P.(1); Gadioli, M.C.B.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
104-137 AVALIAÇÃO TRIBOLÓGICA POR PLANEJAMEN-
TO EXPERIMENTAL DA ALUMINA OBTIDA VIA MOLDA-
GEM POR INJEÇÃO EM BAIXA PRESSÃO (MIBP)
Apresentador: Aline Luísa Bandeira Dotta
(1) UCS; (2) UFRGS; 
Dotta, A.L.B.(1); Farias, M.C.M.(1); Costa, C.A.(1); Cunha,
M.A.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
104-138 ANÁLISE DE DIFRAÇÃO DE RAIO X DO
DIÓXIDO DE TITÂNIO (TIO2) SINTETIZADO PELO
MÉTODO PECHINI PARA APLICAÇÃO EM PROCESSOS
DE FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA
Apresentador: Dagoberto Santos Araújo
(1) UFCG; 
Oliveira, P.L.(1); Oliveira, L.S.C.(1); Costa, A.C.F.M.(1); Araújo,
D.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-139 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADO-
RES SUPORTADOS PARA OBTENÇÃO DE HIDROGÊNIO A
PARTIR DA REFORMA A SECO DO GÁS NATURAL
Apresentador: José Jacinto Do Nascimento Junior
(1) ; (2) UFRN; 
Nascimento Junior, J.J.(1); Silva, E.M.F.(2); Melo, D.M.A.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
104-140 ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE AGREGA-
DO SINTÉTICO DE ARGILA CALCINADA PARA USO
EM PAVIMENTOS PERMEÁVEIS PARA MANAUS
Apresentador: Michelle Souza Oliveira
(1) UEA; 
Oliveira, M.S.(1); Araujo, V.S.(1); Vilela, P.A.T.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
104-141 AVALIAÇÃO DA CONTRAÇÃO DE SECAGEM DE
PRODUTOS CERÂMICOS FABRICADOS POR
EXTRUSÃO E PRENSAGEM E QUE FORAM FORMULA-
DOS COM CINZA DO RESÍDUO DA LÃ DE OVINOS
Apresentador: Rui Rosa De Morais Júnior
(1) Unipampa; (2) UNIPAMPA; (3) Furg; 
Nunes, F.M.(1); Ferreira, C.C.(2); De Oliveira, L.T.(1); Cáceres,
G.R.(1); Mendonça, G.C.(1); Morais Júnior, R.R.(3); 

10/11/2016 - 14:00h
104-142 CARACTERIZAÇÃO DE ARGILAS EMPREGA-
DAS NA PRODUÇÃO DE CERAMICA VERMELHA DA
REGIÃO OESTE DO PARÁ
Apresentador: Gerciane Santos Silva
(1) UFOPA; 
Moreira, T.A.S.(1); Silva, G.S.(1); Silva, E.B.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
104-145 OPTICAL AND SPECTROSCOPIC PROPERTIES
OF SM2O3 DOPED CABAL
Apresentador: Diogo Ramon Nascimento Brito
(1) UFMA; 
Brito, D.N.(1); De Queiroz, M.N.(1); Lima, A.O.(1); Gomes,
J.F.(1); Barboza, M.J.(1); Steimacher, A.(1); Pedrochi, F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
104-146 ESTUDO DO COMPORTAMENTO REOLÓGICO
DE COMPÓSITOS DE GESSO DESENVOLVIDOS COM A
INCORPORAÇÃO DE PÓ DE COCO
Apresentador: Jemyson Santos Nunes
(1) IFS; 
Mendonça, M.G.S.(1); Santos, A.M.T.(1); Nunes, J.S.(1); Batista,
J.V.S.(1); Souza, J.A.R.(1); Ramos, J.O.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-150 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO E ENERGIA DIS-
PENDIDA COMO PASSO PRÉVIO PARA O PROCESSA-
MENTO CERÂMICO
Apresentador: Marcílio Nunes Freire
(1) UFERSA; 
Nunes Freire, M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
104-151 AVALIAÇÃO DO MINERAL CAULINITA PRE-
SENTE EM ARGILAS PORTUGUESAS PARA USO EM
GRÊS PORCELANATO
Apresentador: Gleba Coelli Luna Da Silveira
(1) IFRN; (2) UFRN; (3) UA; 
Luna Da Silveira, G.C.(1); Acchar, W.(2); Gomes, U.U.(2);
Miranda, C.M.P.(3); Labrincha, J.A.(3); Luna Da Silveira,
R.V.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
104-152 CARACTERIZAÇÃO DE CAULIM E DE
RESÍDUO DE GRANITO PARA FORMULAÇÃO DE GRÊS
PORCELANATO
Apresentador: Gleba Coelli Luna Da Silveira
(1) IFRN; (2) UFRN; (3) UA; 
Luna Da Silveira, G.C.(1); Acchar, W.(2); Gomes, U.U.(2); Costa,
M.C.P.(3); Silva, B.K.O.(2); Luna Da Silveira, R.V.(2); 
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10/11/2016 - 14:00h
104-153 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E ANÁLISE DA
MICROESTRUTURA DE ARGAMASSA
GEOPOLIMÉRICA Á BASE DE METACAULINITA
Apresentador: Mitsuo Lopes Takeno
(1) UFAM; (2) IFAM; 
Portela, G.O.S.(1); Takeno, M.L.(1); Melo Filho, J.A.(1);
Manzato, L.(2); Pessoa Junior, W.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
104-155 CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES
REOLÓGICAS DE SOLUÇÕES COM GOMA XANTANA E
BENTONITA SÓDICA PARA FLUIDOS DE
PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO:
INFLUÊNCIA DE SAIS MONOVALENTES, BIVALENTES
E DA TEMPERATURA.
Apresentador: Isabel Cristina Rigoli
(1) Petrobras; (2) UFBA; 
Souza, G.S.(1); Rigoli, I.C.(2); Luporini, S.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
104-157 ESTUDO DA VARIAÇÃO GRANULOMÉTRICA
DE AGREGADO SINTÉTICO PARA FABRICAÇÃO DE
PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO NÃO ESTRU-
TURAL.
Apresentador: Vanessa Gentil De Oliveira Almeida
(1) IFS; 
Almeida, V.G.O.(1); Oliveira, H.A.(1); De Melo, F.M.C.(1);
Pereira, M.H.(1); Santos, F.F.(1); Santos, J.S.(1); Santos, F.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
104-158 INFLUÊNCIA DO COBALTO NA DOPAGEM DO
TITANATO DE COBRE E CÁLCIO
Apresentador: Fernanda Magalhães De Oliveira Campos
(1) UNIFEI; 
Campos, F.M.O.(1); Moura, F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
104-159 PROPRIEDADES FOTOLUMINESCENTES DE
CCTO DOPADO COM ELEMENTOS DOADOR/ACEPTOR
DE ELÉTRONS
Apresentador: Fernanda Magalhães De Oliveira Campos
(1) UNIFEI; (2) USP; (3) IQ/UNESP; 
Campos, F.M.O.(1); Sui Li, M.(2); Salomão, P.E.A.(1); Moura,
F.(1); Longo, E.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
104-162 SINTERIZAÇÃO DE BICAMADAS
ANODO/ELETRÓLITO PARA CÉLULAS A
COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO
Apresentador: Rennah Francisco Figueiredo Gonçalves
(1) UFPB; 
Gonçalves, R.F.F.(1); Macedo, D.A.(1); Silva, T.R.(1); Souza,
T.(1); Campos, L.F.A.(1); Dutra, R.P.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
104-164 CARACTERIZAÇÃO DE CÉRIA DOPADA COM
NI+2 OBTIDA PELO MÉTODO DOS PRECURSORES
POLIMÉRICOS
Apresentador: Thayse Ricardo Silva
(1) UFPB; 
Silva, T.R.(1); Gonçalves, R.F.F.(1); Silva, T.H.S.(1); Dutra,
R.P.S.(1); Campos, L.A.(1); Macedo, D.A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
104-168 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE
ALUMINA-ZIRCÔNIA OBTIDA POR SINTERIZAÇÃO
EM 2 ESTÁGIOS A. L. E. GODOy, A. H. A. BRESSIANI
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEA-

RES- CCTM AV. PROF. LINEU PRESTES, 2242, CEP:
05508-000, SÃO PAULO, SP ANALUCIA@I
Apresentador: Ana Lucia Exner Godoy
(1) IPEN; 
Godoy, A.E.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
104-169 CARACTERIZAÇÃO TECNOLOGICA E MINE-
RALOGICA DAS MINERALIZAÇÕES DE AREIA DO RIO
GRANDE DO NORTE
Apresentador: Mauro Froes Meyer
(1) IFRN; 
Meyer, M.F.(1); Souza, M.M.(1); Silva, P.A.S.(1); Sales, L.R.(1);
Lima, A.D.D.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
104-170 GRANULOMETRIA DE ARGILA CAULIM
PRIMÁRIO DOS PEGMATITOS NAS REGIÕES DO
JUNCO DO SERIDÓ-PB E EQUADOR – RN
Apresentador: Mauro Froes Meyer
(1) IFRN; 
Meyer, M.F.(1); Souza, j.b.(1); Silva, P.A.S.(1); Sales, L.R.(1);
Lima, A.D.D.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
104-171 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE POZOLÂNICA DOS
RESÍDUOS DE CERÂMICA VERMELHA PRODUZIDOS
NO VALE DO ASSÚ/RN
Apresentador: Arthur Ruan Da Silva Pereira
(1) UFERSA; 
Pereira, A.R.S.(1); Palhares, R.A.(1); Cabral, K.C.(1); Nobrega,
A.K.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
104-175 EFEITO DA TEMPERATURA NAS PROPRIEDA-
DES DO MINÉRIO DE ILMENITA
Apresentador: Míriam Kasumi Hwang Yassuda
(1) IAE-AMR; 
Yassuda, M.K.H.(1); Araújo, N.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-180 USE OF KAOLIN AS A POTENTIAL LOW-COST
ADSORBENT FOR THE REMOVAL OF MALACHITE
GREEN FROM COLORED EFFLUENTS
Apresentador: Edson Luiz Foletto
(1) UFSM; 
Foletto, E.L.(1); Caponi, N.(1); Collazzo, G.C.(1); Jahn, S.L.(1);
Dotto, G.L.(1); Mazutti, M.A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
104-182 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
A BASE DE CARBETO DE MOLIBDÊNIO COM E SEM
SUPORTE DE CARVÃO ATIVADO OBTIDO DA
PIRÓLISE DO LODO DE ESGOTO
Apresentador: Angelinne Costa Alexandrino
(1) UFRN; 
Alexandrino, A.C.(1); Souto, M.V.M.(1); Sousa, J.F.(1); Souza,
C.P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
104-184 DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE
COMPÓSITOS CERÂMICOS (AL2O3- MGO) REFORÇA-
DOS COM CEO2 PARA FABRICAÇÃO DE REVESTIMEN-
TOS INERTES EM TANQUES METÁLICOS DA
INDÚSTRIA PETROLÍFERA
Apresentador: Noelle D’emery Gomes Silva
(1) UFPE; 
Silva, N.D.G.(1); Ferreira, R.A.S.(1); Yadava, Y.P.(1); 
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10/11/2016 - 14:00h
104-186 CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS POTÁSSICOS
DO MACIÇO ALCALINO DE POÇOS DE CALDAS (MG)
Apresentador: Patrícia Gonçalves Gonçalves
(1) UNIFAL-MG; 
Gonçalves, P.G.(1); Navarro, F.C.(1); Maestrelli, S.C.(1); Del
Roveri, C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
104-187 CARACTERIZAÇÃO DE TELHAS ANTIGAS E
NOVAS DO TIPO CAPA E CANAL PLAN DO PAVILHÃO
CENTRAL DA UFRRJ.
Apresentador: Antônio Renato Bigansolli
(1) UFRuralRJ; 
Almeida, L.S.(1); Bigansolli, A.R.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
104-191 ANÁLISE COMPARATIVA DO AGREGADO
MIÚDO COM O REJEITO DA SCHEELITA PARA
APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Apresentador: Bruno Sales Alves
(1) UFERSA; 
Alves, B.S.(1); Izídio Júnior, L.R.(1); Pereira, D.D.(1); Gurgel,
M.T.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
104-192 CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
CATÓDICOS SRCOO3 E LA0,2SR0,8COO3 PARA
APLICAÇÃO EM CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE
ÓXIDO SÓLIDO (SOFC)
Apresentador: Gabriela Oliveira Galvão
(1) UFPB; 
Galvão, G.O.(1); Aquino, F.M.(1); Silva, R.M.(1); Medeiros, I.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
104-194 SÍNTESE E APLICAÇÃO DE PIGMENTOS
BASEADOS EM ORTOFERRITAS DE LANTANÍDEOS
Apresentador: Jairo Luis Dos Santos Dutra
(1) UFERSA; (2) UFRN; (3) LNLS; (4) UFS; (5) UFRP; 
Dutra, J.L.S.(1); Pimentel, P.M.(1); Lima, A.C.(2); Costa, A.F.(2);
Bagnato, O.R.(3); Oliveira, R.M.P.B.(4); Costa Da Câmara, M.S.(5); 

10/11/2016 - 09:30h
104-195 UNUSUAL FERROMAGNETIC BEHAVIOR IN
LI2TIO3 NANOPOWDER OBTAINED By HIGH ENERGy
BALL MILLING METHOD
Apresentador: Yurimiler Leyet
(1) UFAM; (2) IFAM; (3) UO; (4) UFPE; (5) KUL; 
Leyet, Y.(1); Sales Junior, J.C.C.(1); Anglada-rivera, J.(2);
Guerrero, F.(1); Zulueta, Y.(3); Peña-garcia, R.(4); Padrón-her-
nández, E.(4); Tho Nguyen, M.(5); 

10/11/2016 - 14:00h
104-196 CONSEQUENCES OF CA MULTISITE OCCUPA-
TION FOR THE CONDUCTING PROPERTIES OF BATIO3
Apresentador: Yurimiler Leyet
(1) UFAM; (2) UO; (3) UC; (4) IFAM; (5) UFS; (6) KUL; 
Leyet, Y.(1); Zulueta, Y.(2); Andrade, J.C.S.(1); Dawson, J.(3);
Anglada-rivera, J.(4); Guerrero, F.(1); Silva, R.S.(5); Tho
Nguyen, M.(6); 

07/11/2016 - 09:30h
104-197 SÍNTESE DE ESPINÉLIO CAFE1-XCRXO4 PELO
MÉTODO DA GELATINA E APLICADO EM ESMALTE
CERÂMICO
Apresentador: Gerbeson Carlos Batista Dantas
(1) UFERSA; (2) UFRN; (3) UFPB; 
Dantas, G.C.B.(1); Vitoriano, J.O.(1); Melo, D.M.A.(2); Costa,
A.F.(2); Aquino, F.M.(3); Pimentel, P.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
104-198 SINTERING OF MANGANESE ORE IN NATURA
WITH DIFFERENT ADDITIONS ON ACTIVATED CARBON
Apresentador: Margarida Márcia Fernandes Lima
(1) UFOP; 
Lima, M.M.F.(1); Mapa, T.F.M.(1); Lima, R.M.F.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
104-199 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DE QUALI-
DADE DAS TELHAS PRODUZIDAS NA CIDADE DE
LIMOEIRO DO NORTE-CE
Apresentador: Allyson Leandro Bezerra Silva
(1) UFERSA; (2) IFRN; 
Bezerra Silva, A.L.(1); Morais, P.R.(1); Pereira, F.F.A.(2); Costa,
G.L.S.(1); Do Vale, R.A.V.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
104-201 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL, MICROES-
TRUTURAL E PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS
COMPÓSITOS CERÂMICOS ALUMINA-TITÂNIA
REFORÇADO COM ÍTRIA APÓS IMERSÃO EM
PETRÓLEO CRU POR 90 DIAS.
Apresentador: Larissa Tavares De Albuquerque
(1) UFPE; 
De Albuquerque, L.T.(1); Constantino, B.S.(1); Ferreira,
R.A.S.(1); Yadava, Y.P.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-202 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E
ELÉTRICA DE CA3CO4O9 OBTIDO POR REAÇÃO NO
ESTADO SÓLIDO
Apresentador: Daniel Araújo De Macedo
(1) UFPB; 
Macedo, D.A.(1); Melo, K.P.(1); Moreno, C.(1); Barros, J.(1);
Silva, V.D.(1); Nepomuceno, N.C.(1); Silva, R.M.(1); Chagas,
J.(1); Dutra, R.P.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
104-203 PREPARAÇÃO DE MULITA A PARTIR DE
MATÉRIAS-PRIMAS NATURAIS
Apresentador: Lindemberg Felismino Sales
(1) UFPB; 
Sales, L.F.(1); Gonçalves, J.F.(1); Alemida Filho, H.D.(1); Dutra,
R.P.S.(1); Campos, L.F.A.(1); Macedo, D.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
104-204 OBTENÇÃO DE CORDIERITA VIA
SINTERIZAÇÃO REATIVA DE CAULIM, TALCO E ALU-
MINA DE TRANSIÇÃO
Apresentador: Humberto Dias Almeida Filho
(1) UFPB; (2) UFRN; 
Almeida Filho, H.D.(1); Sales, L.F.(1); Gonçalves, J.F.(1); Dutra,
R.P.S.(1); Nascimento, R.M.(2); Macedo, D.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
104-206 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS REACIONAIS
DE SÍNTESE DO NITRETO DE NIÓBIO.
Apresentador: Rayane Ricardo Da Silva
(1) UFRN; (2) UFERSA; 
Silva, R.R.(1); Souza, C.P.(1); Santos, A.G.(2); Oliveira, T.F.(1);
Moriyama, A.L.L.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
104-208 CARACTERIZAÇÃO MAGNÉTICA DO COM-
POSTO BANBXFE2-XO4
Apresentador: Udo Henrique Cordeiro Santos
(1) UEMG; (2) FAP; (3) UNIFEI; 
Santos, U.H.C.(1); De Araújo, F.F.(2); Da Silva, M.R.(3); Da
Silva, A.L.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
104-211 CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DO COMPOSTO
BANBXFE2-XO4
Apresentador: Udo Henrique Cordeiro Dos Santos
(1) UEMG; (2) FAP; (3) UNIFEI; 
Santos, U.H.C.(1); De Araújo, F.F.(2); Da Silva, A.L.(1); Da
Silva, M.R.(3); Gontijo, M.R.F.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
104-213 CARACTERIZAÇÃO DE UMA ARGILA NATU-
RAL BRASILEIRA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE ANÁLISE
TEXTURAL.
Apresentador: Anderson Parodia
(1) UFRN; (2) CETEM; (3) UNSL; 
Parodia, A.(1); Pergher, S.B.C.(1); Bertolino, L.C.(2); Villarroel,
J.(3); Sapag, K.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
104-214 UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DE CERÂMICA VER-
MELHA, PRODUZIDA NA CIDADE DE APODI/RN, EM
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO CIMENTO PORTLAND
COMO ADIÇÃO POZOLÂNICA EM ARGAMASSAS
Apresentador: Kleber Cavalcanti Cabral
(1) UFERSA; 
Da Silva, A.R.(1); Cabral, K.C.(1); Pinto, E.N.M.G.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-215 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DA PERLITA
EXPANDIDA A LIXIVIAÇÃO ÁCIDA: VARIAÇÃO DOS
PARÂMETROS CONCENTRAÇÃO, TEMPO E AGENTE
LIXIVIANTE
Apresentador: Janiele Mayara F De Almeida
(1) UFRN; 
Almeida, J.M.(1); Junior, E.D.(1); Fernandes, N.S.(1); Oliveira,
E.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
104-216 CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE ROCHAS
ORNAMENTAIS: APLICAÇÃO DE CONCEITOS
MECANOQUÍMICOS
Apresentador: Jeferson Santos
(1) Unicamp; 
Santos, J.(1); Galembeck, F.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
104-217 CARACTERIZAÇÃO DE UM REVESTIMENTO
DE COMPÓSITO CERÂMICOS PARA FINS DE ARMAZE-
NAMENTO DE PETRÓLEO CRU
Apresentador: Andrea Goncalves Sousa
(1) IFPE; (2) UFPE; 
Sousa, A.G.(1); Domingues, R.O.(2); Carvalho, M.F.(2); Ferreira,
R.A.S.(2); Yadava, Y.P.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
104-218 ANÁLISE DA QUALIDADE DE PEÇAS DE CON-
CRETO PARA PAVIMENTAÇÃO (PAVERS) DISPONÍVEIS
NO MERCADO DE TERESINA - PIAUÍ
Apresentador: Yuri Claudio Cordeiro De Lima
(1) IFPI; (2) UEMA/IFPI; (3) NASSAU-ALIANÇA; 
Lima, Y.C.C.(1); Carvalho, T.M.P.(1); Porto, J.A.S.(2); Araujo,
W.M.P.(1); Silva Júnior, J.O.(3); Carvalho, C.M.(3); Brandim,
A.(1); Pereira, W.N.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
104-220 ESTUDO DO EFEITO DA MOAGEM PARA O
COMPORTAMENTO DE SINTERIZAÇÃO E PROPRIE-
DADES MECÂNICAS DA CERÂMICA ALUMINA-
ZIRCÔNIA-LANTÂNIA
Apresentador: Bruna De Souza Constantino

(1) UFPE; 
Constantino, B.S.(1); Ferreira, R.A.S.(1); Yadava, Y.P.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
104-221 DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE ENCAP-
SULAMENTO CERÂMICO BASEADO EM CA2MGZRO6
PARA FABRICAÇÃO DE SENSORES DE TEMPERATURA
PARA INDÚSTRIA PETROLÍFERA
Apresentador: Rebeka Oliveira Domingues
(1) UFPE; (2) IFPE; 
Domingues, R.O.(1); Domingues, R.O.(1); Sousa, A.G.(2);
Carvalho, M.F.(1); Ferreira, R.A.S.(1); Yadava, Y.P.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
104-223 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO CHOQUE
TÉRMICO EM REFRATÁRIOS DE ALTA ALUMINA FOR-
MADOS COM ADIÇÕES DE ZIRCÔNIA E
MICROSSÍLICA
Apresentador: Adriano Alves Rabelo
(1) UNIFESSPA; (2) UFS; 
Marinho, A.R.O.(1); Rabelo, A.A.(1); Oliveira, R.M.P.B.(2);
Fagury Neto, E.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-226 ESTUDO DE OBTENÇÃO DA MEMBRANA
CERÂMICA DENSA DE BACEO3 PARA PERMEAÇÃO DE
OXIGÊNIO
Apresentador: Aliciane Cintia M Gama
(1) UFRN; 
Vital, A.B.(1); Gama, A.C.(1); Moriyama, A.L.L.(1); Souza,
C.P.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
104-227 A FORMAÇÃO CORUMBATAÍ COMO MATÉRIA-
PRIMA CERÂMICA NO ESTADO DE SÃO PAULO.
RESERVAS,CARACTERÍSTICAS E DESAFIOS.
Apresentador: Sergio Ricardo Christofoletti
(1) IF; 
Christofoletti, S.R.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
104-228 SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO CIMENTO POR-
TLAND POR RESÍDIO DE CERÂMICA VERMELHA EM
ARGAMASSAS: ESTUDO DA ATIVIDADE POZOLÂNICA
Apresentador: Aline Ribeiro Da Silva
(1) UFERSA; 
Cabral, K.C.(1); Pinto, E.N.M.G.(1); Silva, A.R.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
104-229 ANÁLISE DILATOMÉTRICA DE MASSAS TRIA-
XIAIS DE CERÂMICA BRANCA
Apresentador: Marcel Leal Castro
(1) UFAM; (2) EAJ/UFRN; (3) UFRN; 
Andrade, J.C.S.(1); Brito, D.P.O.(2); Sousa, A.M.D.(3); Castro,
M.L.(3); Ruiz, Y.L.(1); Sales Junior, J.C.C.(1); Nascimento,
R.M.(3); Paskocimas, C.A.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
104-230 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
COMPÓSITO CERÂMICO AL2O3-ZRO2 REFORÇADO
COM ÓXIDO DE TERRA RARA (CEO2) PARA
UTILIZAÇÃO COMO REVESTIMENTO DE MATRIZES
METÁLICAS PARA ARMAZENAMENTO DE PETRÓLEO
CRU.
Apresentador: Raquel Barbosa Cordeiro
(1) UFPE; 
Cordeiro, R.B.(1); Yadava, Y.P.(1); Ferreira, R.A.S.(1);
Constantino, B.S.(1); 
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07/11/2016 - 16:30h
104-231 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO ÓPTICA E
ESTRUTURAL DE COMPOSTOS À BASE DE CUCR2O4
Apresentador: Gilvan Pereira De Figueredo
(1) UFSCar; (2) IFMA; (3) UFRN; 
Coelho, M.B.(1); Nogueira, I.C.(2); Gonçalves, P.R.L.C.(1);
Rangel, J.G.(1); Vasconcelos, J.S.(1); Azevedo, E.(1); Oliveira,
M.M.(1); Rivas Mercury, J.M.(1); Figueredo, G.P.(3); 

08/11/2016 - 09:30h
104-232 CARACTERIZACAO DO SNO2 SINTERIZADO
VIA RAPID SINTERING
Apresentador: Gilberto José Pereira
(1) FEI; 
Pereira, G.J.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
104-234 PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS APLICA-
DO NA OTIMIZAÇÃO DE TRATAMENTO ALCALINO
EM ZEOLITA MORDENITA: INFLUÊNCIA NOS
PARÂMETROS ESTRUTURAIS, MORFOLÓGICOS E
TEXTURAIS
Apresentador: Heloisa Pimenta Macedo
(1) UFRN; 
Macedo, H.P.(1); Medeiros, R.L.B.A.(1); Felipe, L.C.O.(1);
Costa, T.R.(1); Silva, L.B.(1); Pergher, S.B.C.(1); Melo,
D.M.A.(1); Bieseki, L.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-235 ANÁLISE DA INCORPORAÇÃO DE MÁRMORE
DA MINA BREJUÍ - CURRAIS NOVOS/RN NA MASSA
CERÂMICA
Apresentador: Débora Umbelino Farias
(1) IFRN; (2) FAPERN; 
Farias, D.U.(1); Souza, M.M.(1); Almeida, A.B.(1); Lima,
T.C.(1); Mendes, L.B.(2); Nóbrega, L.F.P.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
104-236 APLICAÇÃO DE RESÍDUOS DE GIPSITA DA
REGIÃO DE TRINDADE/PE EM FORMULAÇÕES DE
MASSAS CERÂMICAS.
Apresentador: Thalles Confessor Lima
(1) IFRN; (2) FAPERN; 
Lima, T.C.(1); Souza, M.M.(1); Farias, D.U.(1); Almeida,
A.B.(1); Nóbrega, L.F.P.M.(1); Mendes, L.B.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
104-237 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE TRATAMEN-
TOS TÉRMICOS NA ESTRUTURA DO LA2CE2O7 DOPA-
DO COM ND
Apresentador: Angélica Belchior Vital
(1) UFRN; (2) UFERSA; (3) UFMA; 
Vital, A.B.(1); Moriyama, A.L.L.(1); Santos, A.G.(2); Lobato,
M.F.(3); Souza, C.P.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
104-238 ADIÇÃO DE RESÍDUO DE SCHEELITA DA MINA
BODÓ EM CERRO CORÁ/RN NA COMPOSIÇÃO DE
MATERIAIS CERÂMICOS
Apresentador: Ana Beatriz Almeida
(1) IFRN; (2) FAPERN; 
Almeida, A.B.(1); Souza, M.M.(1); Mendes, L.D.(2); Farias,
D.U.(1); Lima, T.C.(1); Nóbrega, L.F.P.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
104-239 CARACTERIZAÇÃO DE FIOS DE LANTERNA
Apresentador: Lucas Silva Fontes
(1) UFS; 
Fontes, L.S.(1); Badaró, J.P.(1); Santos, R.C.S.(1); Silva, A.S.(1);
Griza, S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
104-242 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DA
PEROVSKITA LA0,8CA0,2COO3 ATRAVÉS DA TÉCNICA
EXAFS EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA.
Apresentador: Washington Charles De Macedo Gomes
(1) UFRN; (2) UFERSA; (3) UFPE; 
Gomes, W.C.M.(1); Pimentel, P.M.(2); Melo, D.M.A.(1);
Marinho, E.P.(3); Dutra, J.L.S.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
104-243 CARACTERIZAÇÃO DE LATOSSOLOS VERME-
LHOS PARA APLICAÇÃO COMO PIGMENTO
CERÂMICO NATURAL
Apresentador: Jussier De Oliveira Vitoriano
(1) UFERSA; (2) UFRN; 
Monteiro, f.m.l.(1); Pimentel, P.M.(1); Dantas, G.C.B.(1); Melo,
D.M.A.(2); Vitoriano, J.O.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
104-245 CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES
FÍSICO-QUÍMICAS DE TRÊS ARGILAS DA REGIÃO
NORTE DE TERESINA - PI
Apresentador: Yuri Claudio Cordeiro De Lima
(1) IFPI; (2) IFPI/CEUPI; (3) UEMA/IFPI; 
Lima, Y.C.C.(1); Brito, E.M.(2); Porto, J.A.S.(3); Araujo,
W.M.P.(1); Freitas, J.C.(1); Soares, R.A.L.(1); Brandim, A.(1);
Araújo, R.P.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
104-254 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS
LACRO3-CACRO3 PARA APLICAÇÃO COMO PIGMEN-
TOS CERÂMICO
Apresentador: Asenete Frutuoso Costa
(1) UFERSA; (2) UFRN; 
Monteiro, f.m.l.(1); Dantas, G.C.B.(1); Pimentel, P.M.(1); Costa,
A.F.(2); Melo, V.R.M.(2); Silva, F.M.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
104-256 PHySICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF
PULVERIZED PHyLLITE ROCKS TO GEOPOLyMER
RESIN SyNTESIS
Apresentador: Felipe José Da Silva
(1) IFRJ; (2) IME; (3) UFF; 
Melo, L.G.A.(1); Pires, E.F.C.(2); Pereira, R.A.(3); Silva, F.J.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
104-257 CARACTERIZAÇÃO DE ARGILAS COMERCIAL
E DE NOVA OCORRÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA
COM PERSPECTIVAS NO TRATAMENTO DE SAÚDE E
ESTÉTICA
Apresentador: Bruna Michele Arruda De Brito
(1) UFCG; 
Brito, B.M.A.(1); Cartaxo, J.M.(1); Buriti, J.S.(1); Neves, G.A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
104-260 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SISTE-
MA VÍTREO: ZINCO- BORO DOPADO COM TELÚRIO.
Apresentador: Fabrícia Roberta Lunas
(1) UNESP; 
Lunas, F.R.(1); Yukimitu, K.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
104-261 AVALIAÇÃO DOS FENÔMENOS MICROESTRU-
TURAIS NA UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE PORCELA-
NATO PARA A OBTENÇÃO DE NOVOS MATERIAIS
CERÂMICOS
Apresentador: Everton Gripa
(1) UFRJ; 
Almeida, V.C.(1); Gripa, E.(1); Gonçalves, I.L.(1); 
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10/11/2016 - 09:30h
104-269 AVALIAÇÃO MICROESTRURAL DE
COMPÓSITOS ALUMINA-MULITA-ZIRCÔNIA PREPA-
RADOS A PARTIR DE BAUXITA COMO FONTE ALTER-
NATIVA DE ALUMINA
Apresentador: José De Anchieta Rodrigues
(1) MC; (2) UFSCar; 
Nakachima, P.M.(1); Rodrigues, J.A.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
104-270 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DAS FASES
ZNO E ZNCO2O4 VIA MÉTODO DE RIETVELD
Apresentador: Everton Tiago Santos Torres
(1) UFOPA; 
Torres, E.T.S.(1); Costa, E.L.(1); Da Silva, A.S.B.(1); Rebelo,
Q.H.(1);

Materiais Cerâmicos - Propriedades Mecânicas

07/11/2016 - 09:30h
105-001 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS
DE BLOCOS SÍLICO-CALCÁRIOS RESULTANTES DE
ALTERAÇÕES NO PROCESSAMENTO DO MATERIAL
Apresentador: Alex Micael Dantas Sousa
(1) UFRN; (2) IFRN; (3) BQMIL; 
Sousa, A.M.D.(1); Andrade, J.C.S.(1); Morais, M.L.V.N.(2);
Paskocimas, C.A.(1); Batista, M.C.R.M.(3); Silva, J.B.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
105-003 EFEITO DA ADIÇÃO DE NANOTUBOS DE CAR-
BONO E ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE NAS PRO-
PRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DE PASTAS DE
CIMENTO PORTLAND
Apresentador: Leandro José Silva
(1) UFSJ; 
Silva, L.J.(1); Panzera, T.H.(1); Durães, P.H.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
105-005 PROPRIEDADES TERMOMECÂNICAS DE
GEOPOLÍMEROS A BASE DE METACAULIM
Apresentador: Ana Carolina Constâncio Trindade
(1) PUC-Rio; (2) CEFET-MG; 
Trindade, A.C.(1); Borges, P.R.(2); Silva, F.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
105-007 CONCRETO PRODUZIDO COM BRITA
CALCÁRIA E RESÍDUO DE BORRACHA DE PNEU EM
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A AREIA.
Apresentador: Herbert Medeiros Torres Lopes
(1) ; (2) UFERSA; 
Silva Júnior, F.A.(1); Silva, S.C.M.(2); Pereira, D.D.(2); Lopes,
H.M.T.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
105-008 ANÁLISE DA QUALIDADE E DESEMPENHO
DOS BLOCOS CERÂMICOS EM CIDADES DO CARIRI
PARAIBANO.
Apresentador: Débora Thais Rodrigues Araújo
(1) IFPB; 
Araújo, D.R.(1); Brito, W.O.(1); Souza, T.L.(1); Feitosa, K.L.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
105-009 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA
CONCENTRAÇÃO DE PLASTIFICANTE EM CONCRETO
UTILIZANDO BRITA CALCÁRIA.
Apresentador: Francisco Alves Da Silva Júnior
(1) UFERSA; 
Silva Júnior, F.A.(1); Bezerra, J.E.(1); Lima, J.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
105-013 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CONCRE-
TO UTILIZANDO BRITA CALCÁRIA LAVADA, COM
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO MIÚDO POR
RESÍDUOS DE BORRACHA DE PNEU.
Apresentador: Lídia Bruna Teles Gonzaga
(1) UFERSA; 
Silva Júnior, F.A.(1); Gonzaga, L.B.T.(1); Lima, J.M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
105-015 EFEITO DA TEMPERATURA DE QUEIMA SOBRE
AS PROPRIEDADES DE MATERIAIS CERÂMICOS
Apresentador: Valmir José Silva
(1) UFCG; 
Gonçalves, W.P.(1); Silva, V.J.(1); Neves, G.A.(1); Lira, H.L.(1);
Santana, L.N.L.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
105-016 ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO CONCRETO
PRODUZIDO COM ADIÇÕES DE RESÍDUOS DE BORRA-
CHA DE PNEU COMO PARTE DO AGREGADO MIÚDO
Apresentador: Lázaro Roberto Izídio Júnior
(1) UFERSA; 
Silva Júnior, F.A.(1); Izídio Júnior, L.R.(1); Pereira, D.D.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
105-017 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE PLASTIFI-
CANTE A BASE DE SAIS SULFANATADOS E CARBOI-
DRATOS NA TRABALHABILIDADE DO CONCRETO
CONTENDO BRITA CALCÁRIA BENEFICIADA PARA
ELIMINAR O MATERIAL PULVERULENTO.
Apresentador: Danielle Dantas Pereira
(1) UFERSA; 
Silva Júnior, F.A.(1); Pereira, D.D.(1); Gonzaga, L.B.T.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
105-020 PROPRIEDADES FÍSICAS DAS TELHAS PRODU-
ZIDAS NO VALE DO ASSÚ EM CONSONÂNCIA COM AS
NORMAS VIGENTES.
Apresentador: Danielle Dantas Pereira
(1) UFERSA; 
Pereira, D.D.(1); Gurgel, M.T.(1); Alves, B.S.(1); Gonzaga,
L.B.T.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
105-023 MAXIMIZAÇÃO DE PROPRIEDADES MECÂ NICAS
DE PRODUTOS CERÂMICOS NO DESENVOLVIMENTO DE
NOVOS MATERIAIS – SIMULAÇÃO MATEMÁTICA
Apresentador: José Vidal Nardi
(1) IFSC; 
Nardi, J.V.(1); Nardi, A.V.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
105-027 EFEITO DE ADITIVOS NA TENACIDADE À FRA-
TURA E NO FATOR DE ACOPLAMENTO
ELETROMECÂNICO DE CERÂMICAS TIPO PZT
Apresentador: Felipe Mendes Mendes
(1) IPqM; 
Mendes, F.M.(1); Santos, M.P.(1); Lemos, M.F.(1); Melo, J.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
105-029 ANÁLISE DA VIABILIDADE DA
INCORPORAÇÃO DO PÓ DE DESPOEIRAMENTO
SIDERÚRGICO EM CERÂMICA VERMELHA
Apresentador: Danilo Marciano Santos
(1) UNIFESSPA; 
Santos, D.M.(1); Leal, A.S.(1); Rabelo, A.A.(1); Lopes, S.A.(1);
Gonçalves, S.S.(1); Fagury Neto, E.(1); Mocbel, E.B.(1);
Barbosa, A.C.(1); Feitosa, E.F.(1); Silva, G.S.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
105-032 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E
MECÂNICA DO NB2O5 SOB DIFERENTES PRESSÕES
DE COMPACTAÇÃO E TEMPERATURAS DE
SINTERIZAÇÃO
Apresentador: Danilo De Souza
(1) IFRN; (2) UFERSA; 
De Souza, D.(1); Silva Júnior, M.Q.(2); Queiroz Júnior, I.S.(2); E.
De Lima, J.M.(2); Fraga, F.E.N.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
105-033 COMPLIANCE ANALySIS OF TILES IN RED
CERAMIC IN NORTHWEST OF RIO DE JANEIRO AND
AREA OF THE EASTERN “ZONA DA MATA MINEIRA”
Apresentador: Victor Barbosa De Souza
(1) ; (2) IFF; (3) REDENTOR; (4) UENF; 
Cerqueira, N.A.(1); Azevedo, A.R.G.(2); Souza, V.B.(3); Souza,
M.S.S.(4); Celebrini, P.(3); Konzen, D.D.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
105-039 EFEITO DA FORMA E DO TAMANHO DE COR-
POS DE PROVA NA DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA
À COMPRESSÃO E DEFORMABILIDADE DE ARGA-
MASSAS MISTAS DE CAL E CIMENTO
Apresentador: Roseli Oliveira Guedes Martins
(1) UFV; (2) UFMG; 
Nalon, G.H.(1); Martins, R.O.G.(1); Lima, G.E.S.(1); Alvarenga,
R.S.S.(1); Pedroti, L.G.(1); Santos, W.J.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
105-041 UTILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE MISTU-
RA NO ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE
CERÂMICA VERMELHA COM ADIÇÃO DE RESÍDUO
DE PEDRA BRITADA.
Apresentador: Edmilson Pedreira Reis
(1) IFBA; (2) UFRN; (3) IFBA/Eunápolis; 
Reis, E.P.(1); Gomes, U.U.(2); Dantas, V.B.(2); Jesus, L.M.(3); 

08/11/2016 - 09:30h
105-042 ANÁLISE DO EFEITO DA FADIGA CÍCLICA NA
RESISTÊNCIA À FLEXÃO DE UM SISTEMA
CERAMOCERÂMICO UTILIZADO EM PRÓTESES
ODONTOLÓGICAS
Apresentador: Cristiane Fonseca Carvalho
(1) Unifoa; (2) UFF; 
Carvalho, C.F.(1); Melo-silva, C.L.(1); Melo-silva, T.C.F.(1);
Gouvêa, J.P.(2); Lins, J.F.C.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
105-044 INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO DE CELULOSE
EM CERÂMICA VERMELHA DA REGIÃO DE
EUNÁPOLIS DO SUL DA BAHIA.
Apresentador: Edmilson Pedreira Reis
(1) IFBA; (2) IFBA/Eunápolis; (3) UFRN; 
Reis, E.P.(1); Jesus, L.M.(2); Gomes, U.U.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
105-045 ESTUDO COMPARATIVO SOBRE A
SUBSTITUIÇÃO DO FELDSPATO POR CALCINAÇÕES
DOS RESÍDUOS CARAPAÇA DE CARANGUEJO UÇA
(UCIDES CORDATUS) E CONCHA DE OSTRA (OSTREA
EDULIS) PARA OBTENÇÃO DE CERÂMICA DENTÁRIA.
Apresentador: Ramon Carlos Marques Batalha
(1) UFERSA; (2) UERN; 
Nunes Freire, M.(1); Barbosa Neto, J.(2); Costa Neto, E.F.(2); De
Oliveira, J.L.(1); Batalha, R.C.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
105-046 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO
PARCIAL E TOTAL DE AGREGADOS CONVENCIONAIS
POR ARGILA EXPANDIDA NAS PROPRIEDADES
FÍSICAS E MECÂNICAS DE COMPÓSITOS
CIMENTÍCIOS LEVES
Apresentador: Jemyson Santos Nunes
(1) IFS; 
Mendonça, M.G.S.(1); Neto, D.G.P.(1); Reis, D.V.A.(1); Oliveira,
A.S.(1); Sales, B.J.(1); Batista, J.S.B.(1); Trindade, J.L.A.(1);
Sousa, K.S.(1); Santos, L.R.L.(1); Nunes, J.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
105-050 ESTUDO COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES
FÍSICO-MECÂNICAS ENTRE BLOCOS CERÂMICOS
UTILIZADOS NA REGIÃO DA GRANDE NATAL/RN
Apresentador: Guilherme Adler Aciole Medeiros
(1) UFRN; (2) UnP; 
Souza, S.S.(1); Medeiros, G.A.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
105-052 INVESTIGAÇÃO DAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS DE MATERIAIS CERÂMICOS PRODUZI-
DOS COM SÍLICA RESIDUAL DA CASCA DE ARROZ E
FIBRA DE AÇO
Apresentador: Paula Roberta Dos Santos
(1) unipampa; 
Dos Santos, P.R.(1); Tier, M.(1); Nunes, A.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
105-053 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BLOCOS
SÍLICO-CALCÁRIOS COM PRESENÇA DE ADITIVOS
VIA TRATAMENTO HIDROTERMAL.
Apresentador: Marcel Leal Castro
(1) UFRN; (2) UFAM; (3) BQMIL; (4) CODERN; 
Castro, M.L.(1); Andrade, J.C.S.(2); Paskocimas, C.A.(1);
Batista, M.C.R.M.(3); Barbosa, T.T.N.(4); Motta, F.V.(1); Bomio,
M.R.D.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
105-055 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA POROSIDADE EM
MATERIAIS CERÂMICOS
Apresentador: Marcos Paulo Simões Barbosa
(1) UFERSA; (2) UFC; (3) Ufersa; 
Fonseca, M.H.F.(1); Lobo, C.J.S.(2); Barbosa, M.P.S.(1); Vilar,
Z.T.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
105-060 APPLICATION OF AUTOMOTIVE PAINT SLUD-
GE IN THE PRODUCTION OF WHITE CERAMIC
Apresentador: Priscila Brentan Praxedes
(1) PUC; (2) UFPRPI; (3) UTFPR; 
Praxedes, P.B.(1); Ponte, H.A.(2); Mymrine, V.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
105-063 PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DAS
ARGILAS DO ESTADO DA PARAÍBA – VARIAÇÃO DA
PRESSÃO DE COMPACTAÇÃO E DA TEMPERATURA
DE SINTERIZAÇÃO
Apresentador: Igor Pinheiro Brito
(1) UFCG; 
Brito, I.P.(1); Almeida, E.P.(1); Neves, G.A.(1); Santana,
L.N.L.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
105-064 QUALIDADE DE UMA AMOSTRA DE TELHAS
PRODUZIDAS NO VALE DO ASSÚ CONFORME AS NOR-
MAS VIGENTES
Apresentador: Allyson Leandro Bezerra Silva
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(1) UFERSA; (2) IFRN; 
Bezerra Silva, A.L.(1); Morais, P.R.(1); Costa, G.L.S.(1); Pereira,
F.F.A.(2); Do Vale, R.A.V.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
105-067 HARDNESS BEHAVIOR OF ZIRCONIA/PORCE-
LAIN COMPOSITES FOR DENTAL APPLICATIONS
Apresentador: Rafaela Luiz Pereira Santos
(1) UFRN; (2) IFBA; (3) UFSC/UMINHO; (4) UMINHO; 
Santos, R.L.P.(1); Assis, R.B.(2); Mota, F.V.(1); Nascimento,
R.M.(1); Henriques, B.P.(3); Silva, F.S.(4); 

08/11/2016 - 09:30h
105-072 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE PLACAS
DE GESSO UTILIZADOS EM FORRO RESIDENCIAL
Apresentador: Joao Alberto Santos Porto
(1) UEMA/IFPI; (2) IFPI; 
Porto, J.A.S.(1); Lima, Y.C.C.(2); Oliveira, R.R.(2); Soares,
R.A.L.(2); Brandim, A.(2); Carvalho, T.M.P.(2); Freitas, J.C.(2);
Pereira, W.N.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
105-073 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A RUGOSIDA-
DE SUPERFICIAL E A DETERMINAÇÃO DO COEFI-
CIENTE DE ATRITO ESTÁTICO E DINÂMICO DE PLA-
CAS CERÂMICAS UTILIZANDO DIFERENTES
MÉTODOS DE MEDIDAS
Apresentador: Elidio Angioletto
(1) Eliane; (2) UNESC; 
Angioletto, E.(1); Demarch, A.(2); Angioletto, E.(1); Vieira,
A.W.(1); Dalmolin, A.(1); Montedo, O.R.K.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
105-074 ESTUDO EXPERIMENTAL DA INFLUÊNCIA DA
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO NA RESISTÊNCIA À
COMPRESSÃO DA ALVENARIA ESTRUTURAL
CERÂMICA
Apresentador: Rafael Picanço Oliveira
(1) IFF; (2) UENF; (3) UFV; (4) UFF; 
Oliveira, R.P.(1); Alexandre, J.(2); Alvarenga, R.S.S.(3); Oliveira,
M.P.(2); Silva, W.S.(4); Azevedo, A.R.G.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
105-078 MECHANICAL CHARACTERIZATION OF
CEMENTED CARBIDE WC-6CO (%WT) MANUFACTU-
RED By SPS (SPARK PLASMA SINTERING)
Apresentador: Guido Boidi
(1) USP; (2) BRATS; 
Boidi, G.(1); Tertuliano, A.O.(1); Rodrigues, D.(2); Machado,
I.F.(1);

Materiais Cerâmicos - Degradação de Materiais

07/11/2016 - 09:30h
106-003 ANÁLISE DAS COMPOSIÇÕES DOS BLOCOS
CERÂMICOS INFLUENTES NA EFLORESCÊNCIA
Apresentador: Lourena Barbosa Cavalcante Paiva
(1) UFERSA; 
Gonzaga, L.B.T.(1); Costa E Silva, J.(1); Paiva, L.B.C.(1);
Pereira, D.D.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
106-005 AVALIAÇÃO DO ENVELHECIMENTO DE
CERÂMICOS VERMELHOS INCORPORADOS COM
RESÍDUO DE ROCHA ORNAMENTAL
Apresentador: Gustavo Castro Xavier
(1) UENF; 
Xavier, G.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
106-007 ANÁLISE DE FALHAS DE TERMISTORES
CERÂMICOS DO TIPO PTC
Apresentador: Pedro Iris Paulin Filho
(1) UFSCar; 
Paulin Filho, P.I.(1); Vieira, A.C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
106-008 ESTUDO DA DURABILIDADE DE BLOCOS DE
SOLO-CIMENTO COM A INCORPORAÇÃO DE
RESÍDUO DA FABRICAÇÃO DE PAPEL
Apresentador: Matias Da Matta Duarte Theophilo
(1) UENF; (2) IFF; (3) IME; 
Junior, W.F.(1); Azevedo, A.R.G.(2); Alexandre, J.(1); Theophilo,
M.M.D.(1); Zanelato, E.B.(1); Monteiro, S.N.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
106-009 INFLUÊNCIA DO PERCENTUAL DE FASE ANA-
TASE/RUTILO NA EFICIÊNCIA FOTOCATALÍTICA DO
TIO2 SINTETIZADO QUIMICAMENTE
Apresentador: Maykon André Montanhera
(1) UNESP; (2) USP; 
Montanhera, M.A.(1); Pereira, E.A.(1); Spada, E.R.(2); De Paula,
F.R.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
106-012 EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE ÓLEO DE LINHA-
ÇA PARA A PROTEÇÃO DE CORANTE NO COMPÓSITO
PAL-TIO2
Apresentador: Alan Icaro Sousa Morais
(1) UFPI; 
Morais, A.I.S.(1); Oliveira, W.V.(1); Silva Filho, E.C.(1); Furtini,
M.B.(1); Osajima, J.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
106-015 ESTUDO DA BIODEGRADAÇÃO IN-VITRO DE
BLENDAS DE PCL ASSOCIADAS A HIDROXIAPATITA E
TETRACICLINA
Apresentador: Pedro Augusto De Andrade Novaes
(1) UNIFEI; (2) FEPI; 
Novaes, P.A.A.(1); Costa, A.M.(1); De Queiroz, A.A.A.(1);
Sachs, D.(1); Pereira, A.C.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
106-016 FOTO-OXIDAÇÃO DE TETRACILINA ADSORVI-
DA EM ARGILA E EM SUSPENSÃO AQUOSA
Apresentador: Joao Sammy De Souza
(1) UFPI; (2) UGr; 
Osajima, J.A.(1); Silva Filho, E.C.(1); Belhouchat, N.(2); Gil,
E.C.(2); Iborra, C.A.V.(2); De Souza, J.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
106-017 EFEITO DE SAIS INORGÂNICOS NA
FOTODEGRADAÇÃO DE PSS SENSIBILIZADO PELO
CORANTE QTX
Apresentador: Joao Sammy De Souza
(1) UFPI; (2) USP; 
Osajima, J.A.(1); Schimitt, C.C.(2); Neumann, M.G.(2); De
Souza, J.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
106-018 ANÁLISE DA DURABILIDADE DE CORPOS DE
PROVA CERÂMICOS CALCINADOS EM DIFERENTES
TEMPERATURAS EXPOSTOS À NÉVOA SALINA
Apresentador: Jonas Alexandre
(1) UENF; (2) IFF; (3) REDENTOR; (4) IME; 
Souza, M.S.S.(1); Azevedo, A.R.G.(2); Alexandre, J.(1);
Cerqueira, N.A.(1); Souza, V.B.(3); Monteiro, S.N.(4); Oliveira,
T.F.(1); Goulard, M.A.(1); 
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10/11/2016 - 09:30h
106-019 ESTUDO DE SAIS SOLÚVEIS E
EFLORESCÊNCIA NA INCORPORAÇÃO DE PÓ DE DES-
POEIRAMENTO EM CERÂMICA VERMELHA
Apresentador: Danilo Silva Luz
(1) Unifesspa; (2) UNIFESSPA; 
Castro, M.A.(1); Da Costa, F.G.(1); Luz, D.S.(1); Neto, E.F.(2);
Rabelo, A.A.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
106-022 EFEITO DA ADIÇÃO DE ÁCIDO FÓRMICO EM
DEPÓSITOS DE ZINCO OBTIDOS POR DEPOSIÇÃO
GALVANOSTÁTICA.
Apresentador: Carolina Da Silva Lopes
(1) UFBA; 
Lopes, C.S.(1); Souza, C.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
106-024 DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE
COMPÓSITOS CERÂMICOS BASEADOS EM ALUMINA-
TITÂNIA REFORÇADOS COM ÓXIDO DE LANTÂNIO
PARA FABRICAÇÃO DE REVESTIMENTOS INERTES
EM TANQUES METÁLICOS DA INDÚSTRIA
PETROLÍFERA
Apresentador: Juliana Mendes Bandeira
(1) UFPE; 
Bandeira, J.M.(1); Yadava, Y.P.(1); Silva, N.D.G.(1); Ferreira,
R.A.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
106-026 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL
FOTOCATALÍTICO DE TIO2 E ZNO OBTIDOS POR
DIFERENTES METODOLOGIAS
Apresentador: Patrícia Gonçalves Gonçalves
(1) UNIFAL-MG; 
Gonçalves, P.G.(1); Bertholdo, R.(1); Maestrelli, S.C.(1); Giraldi,
T.R.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
106-029 EFEITO DA ADIÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE
ARGILA NAS PROPRIEDADES DA PASTA DE CIMENTO
CLASSE G EM MEIOS RICOS EM CO2
Apresentador: Eleani Maria Da Costa
(1) PUCRS; 
Costa, E.M.(1); Moraes, M.K.(1);

Materiais Cerâmicos - Engenharia de Superfícies

08/11/2016 - 16:30h
107-001 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS PROCESSOS DE
ASPERSÃO TÉRMICA POR FLAME SPRAy E PLASMA A
ARCO TRANSFERIDO NO PERFIL DE DUREZA E
RESISTÊNCIA AO DESGASTE MICROABRASIVO DO
CARBETO DE TUNGSTÊNIO
Apresentador: João Paulo Calixto Da Silva
(1) FAACZ; (2) IFES; 
Da Silva, J.C.(1); Grippa, J.C.(2); Do Nascimento, B.S.(1); Recla,
E.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
107-002 LASER DEPOSITION OF COATINGS FOR AERO-
NAUTICAL AND INDUTRIALS TURBINE BLADES
Apresentador: Silvelene Alessandra Silva
(1) IFSP; (2) IEAv; (3) UBC; (4) ETEP; 
Teleginski, V.(1); Silva, S.A.(2); Silva Pita, G.R.(3); Yamin,
L.S.(4); Riva, R.(2); Vasconcelos, G.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
107-004 ANÁLISE DE AQUECIMENTO POR RADIAÇÃO
EM AMBIENTE FECHADO PROTEGIDO POR VIDRO
COM FILME DEPOSITADO POR PLASMA
Apresentador: Rafael Leandro Fernandes Melo
(1) UFERSA; (2) FVJ; 
Melo, R.L.F.(1); Barbosa, J.C.P.(1); Oliveira, S.S.(2); Rocha
Junior., J.D.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
107-005 ESTUDO DA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO DE
FILMES FINOS DE ZRXN E ZRXSI1-XN DEPOSITADOS
POR MAGNETRON SPUTTERING REATIVO
Apresentador: Daniel Angel Ramirez Fernandez
(1) UFS; (2) PUCRS; (3) INT; (4) UFRGS; 
Freitas, F.R.(1); Fernandez, D.R.(1); Felix, L.C.(1); Hubler, R.(2);
Mendes, F.M.T.(3); Da Silva Junior, A.H.(4); Tentardini, E.K.(1);
Fontes Jr, A.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
107-006 INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE
ALUMÍNIO NAS PROPRIEDADES MICROESTRUTU-
RAIS DE FILMES FINOS DE ZRALN E NBALN.
Apresentador: Lucas Campos Felix
(1) UFS; (2) PUCRS; 
Felix, L.C.(1); Carvalho, R.G.(1); Fernandez, D.R.(1); Hubler,
R.(2); Tentardini, E.K.(1); Oliveira, G.B.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
107-008 DEPOSIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES
FINOS DE TAALN DEPOSITADOS POR MAGNETRON
SPUTTERING.
Apresentador: Givanilson Brito Oliveira
(1) UFS; (2) PUCRS; 
Oliveira, G.B.(1); Fernandez, D.R.(1); Felix, L.C.(1); Serra,
E.C.(1); Hubler, R.(2); Tentardini, E.K.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
107-010 INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE DEPOSIÇÃO
NO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE FILMES FINOS
DE TIN
Apresentador: Felipe Carneiro Carneiro Silva
(1) EPUSP; (2) ; 
Silva, F.C.(1); De Souza, R.M.(2); Campos, V.(2); Schon,
C.G.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
107-012 INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DA
SUPERFÍCIE NO ÍNDICE DE REFLETÂNCIA SOLAR DE
TELHAS CERÂMICAS ESMALTADAS.
Apresentador: Leticia Silva De Bortoli
(1) UFSC; 
De Bortoli, L.S.(1); Stapait, C.C.(1); Schabbach, L.M.(1); Fredel,
M.C.(1); Marinoski, D.L.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
107-017 ESTUDO DA TEMPERATURA DE TRATAMENTO
TÉRMICO PARA FORMAÇÃO DE CAMADA DE
CONVERSÃO DE BOEHMITA, PRODUZIDA POR DIP
COATING EM SOL-GEL
Apresentador: Antonio Vitor De Castro Braga
(1) UERJ; 
Braga, A.V.C.(1); Do Lago, D.C.B.(1); De Senna, L.F.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
107-019 INFLUENCIA DA NITRETAÇÃO PRÉVIA EM
AÇO M2 COM REVESTIMENTO DE TIN
Apresentador: Glinton Braga Praxedes
(1) UFRN; 
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Praxedes, G.B.(1); Costa, T.H.C.(1); De Almeida, E.O.(1); Alves,
S.M.(1); Libório, M.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
107-020 XPS ANALySIS OF THE CARBON FIBERS SUR-
FACE MODIFIED VIA HMDSO TO CARBON NANOTUBE
GROWTH
Apresentador: Lays Dias Ribeiro Cardoso
(1) INPE; 
Cardoso, L.D.R.(1); Gomes, M.C.B.(1); Trava-airoldi, V.J.(1);
Corat, E.J.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
107-026 CARACTERIZAÇÃO DE FILMES DE TIO2 DOPA-
DOS COM NITROGÊNIO OBTIDOS POR MOCVD
Apresentador: Marina Fuser Pillis
(1) IPEN; (2) UFPE; 
Pillis, M.F.(1); Scheidt, G.(1); De Souza Filho, E.A.(1); De
Araújo, E.G.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
107-027 MODIFICAÇÃO DA SUPERFÍCIE DA ARGILA
PALIGORSKITA USANDO PLASMA
Apresentador: Heldeney Rodrigues De Sousa
(1) UFPI; 
Sousa, H.R.(1); Silva Filho, E.C.(1); De Sousa, R.R.M.(1);
Barbosa, M.G.C.B.(1); Macêdo, F.R.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
107-029 DEPOSIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES
FINOS DE NBALN POR MAGNETRON SPUTTERING
REATIVO
Apresentador: Renata Gomes Carvalho
(1) UFS; 
Carvalho, R.G.(1); Felix, L.C.(1); Ramirez Fernandez, D.A.(1);
Tentardini, E.K.(1); Oliveira, G.B.(1); Fontes Jr, A.S.(1);

Materiais Cerâmicos - Biomateriais

08/11/2016 - 09:30h
108-001 SÍNTESE DE ALUMINATO DE CÁLCIO COM
ADIÇÃO DE PRATA PARA APLICAÇÃO EM BIOMATE-
RIAIS
Apresentador: Patricia Juárez Rodrigues
(1) UFPel; (2) UFRGS; 
Rodrigues, P.J.(1); Veiga, F.C.T.(1); Cava, S.S.(1); Moreira,
M.L.(1); Jurado, J.R.(2); Ribeiro, A.S.(1); Pappen, F.G.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
108-005 OBTENÇÃO DE CERÂMICAS POROSAS DE
ALUMINA-ZIRCÔNIA PELO MÉTODO DA RÉPLICA
RECOBERTAS COM FOSFATO DE CÁLCIO.
Apresentador: André Diniz Rosa Da Silva
(1) USP; (2) FZEA/USP; (3) UNIVAP; 
Silva, A.D.R.(1); Pallone, E.M.J.A.(2); Rigoli, W.R.(1); Lobo,
A.O.(3); 

10/11/2016 - 14:00h
108-006 CARACTERIZAÇÃO E IMPLANTE DE BIOMA-
TERIAL COM ANÁLISE DO REPARO ÓSSEO
Apresentador: Eliana Dos Santos Câmara-pereira
(1) UFBA; (2) CBPF; (3) FIOCRUZ; 
Câmara-pereira, E.S.(1); Campos-moraes, L.M.(1); Rolim,
A.H.(1); Campos, L.S.(1); Barreto, I.C.(1); Campos,
M.O.M.C.(1); Santos, S.A.(2); Rossi, A.M.(2); Barbosa -junior,
A.A.(3); Rosa, F.P.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
108-007 RETICULAÇÃO DA CARBOXIMETILCELULO-
SE COM GLUTARALDEÍDO E ÁCIDO CÍTRICO PARA
APLICAÇÕES BIOMÉDICAS
Apresentador: Nádia Sueli V. Capanema
(1) UFMG; 
Capanema, N.S.(1); Mansur, H.S.(1); Mansur, A.A.P.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
108-008 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO POR PLASMA
A FRIO NA FORMAÇÃO DE DIFERENTES FASES DE
FOSFATOS DE CÁLCIO SOBRE A SUPERFÍCIE DO
NANOCOMPÓSITO DE AL2O3/ZRO2
Apresentador: Eliria Maria De Jesus Agnolon Pallone
(1) FZEA/USP; (2) Embrapa; (3) UFERSA; 
Santos, K.H.(1); Ferreira, J.A.(1); Osiro, D.(1); Nascimento,
L.I.S.(1); Colnago, L.A.(2); Alves Júnior, C.(3); Pallone,
E.M.J.A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
108-009 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA HIDROXIA-
PATITA PURA (HAP) E DOPADO COM ESTRÔNCIO
(SR2+) PARA FUTURAS APLICAÇÕES COMO BIOMATE-
RIAL COM PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS
Apresentador: Marcos Pereira Da Silva
(1) UFPI; 
Da Silva, M.P.(1); Brito, C.a.r.s.(1); Vieira, E.G.(1); Vieira,
T.S.(1); Sales, D.A.(1); Silva Filho, E.C.(1); Barreto, H.M.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
108-011 COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS DE
COMBUSTÃO E PECHINI NA SÍNTESE DA FERRITA
NI0,5ZN0,5FE2O3 VISANDO SUA APLICABILIDADE NA
NANOMEDICINA
Apresentador: Allana Layla Costa Nascimento
(1) UFCG; 
Nascimento, A.L.C.(1); Albuquerque, i.l.t.(1); Costa,
A.C.F.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
108-012 CASCA DE OVO DE GALINHA CAIPIRA (GAL-
LUS GALLUS DOMESTICUS), COMO FONTE DE CAR-
BONATO DE CÁLCIO PARA PRODUÇÃO DE BIOMATE-
RIAIS.
Apresentador: Rosângela Cássia De Sá Silva
(1) IFPI; 
Silva, R.C.(1); Oliveira Júnior, E.A.(1); Bastos, J.S.B.(1);
Macêdo, H.R.A.(1); Macêdo, M.O.C.(1); Brandim, A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
108-016 AVALIAÇÃO DO HÍBRIDO
NI0,2CU0,3ZN0,5FE2O4@SIO2/QUITOSANA VISANDO
SUA APLICAÇÃO COMO BIOSENSOR ENZIMÁTICO
Apresentador: Elvia Leal
(1) UFCG; 
Leal, E.(1); Dantas, J.(1); Oliveira, P.L.(1); Oliveira, L.S.C.(1);
Costa, A.C.F.M.(1); Feitosa, A.C.(1); Vasconcelos, E.V.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
108-020 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE
COPOLÍMERO DERIVADO DOS ÓLEOS BURITI/MAMO-
NA VISANDO APLICAÇÃO COMO REPOSITOR ÓSSEO
Apresentador: Fernando Da Silva Reis
(1) UFPI; 
Reis, F.S.(1); Mattos, J.M.E.(1); Santos, A.M.(1); Sousa, E.B.(1);
Nascimento, R.T.(1); Mendes, M.T.A.(1); Fialho, A.V.(1); 
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09/11/2016 - 09:30h
108-021 CERÂMICA ODONTOLÓGICA ZIRCÔNIA/ -
MAGNÉSIA ESTABILIZADA COM ÍTRIA (FACETAS DE
PORCELANA).
Apresentador: Kennedy Flavio De Souza Silva
(1) UFRN; 
De Souza Silva, k.f.(1); Mota, F.V.(1); Bomio, M.R.D.(1);
Paskocimas, C.A.(1); Lopes, o.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
108-023 SyNTHESIS, CHARACTERIZATION AND STUDy
OF THE BIOACTIVITy OF B2O3 BASED BIOGLASS
Apresentador: Luana Cristina Feitosa Alves
(1) UFMA; (2) UEM; 
Alves, L.C.F.(1); Gomes, J.F.(1); Portes, P.N.(2); Steimacher,
A.(1); Pedrochi, F.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
108-025 MODELAGEM CINÉTICA DO PROCESSO DE
ADSORÇÃO DE ÍONS ZINCO POR MICROCÁPSULAS
VÍTREAS
Apresentador: Raquel Piletti
(1) UFSC; (2) Unochapecó; (3) UNOCHAPECÓ; (4) FAI; (5)
UNESC; (6) UnoChapecó; 
Fiori, M.A.(1); Mendes, E.(2); Angioletto, E.(3); Mendes, E.(3);
Ternus, R.(4); Betiatto, K.R.(5); Riss, H.(4); Testa, K.(4); Riella,
H.G.(2); Piletti, R.(6); 

07/11/2016 - 09:30h
108-027 ANÁLISE COMPARATIVA DA INFLUÊNCIA DO
CONDICIONAMENTO COM ÁCIDO FLUORÍDRICO À 10
E 5% NA RUGOSIDADE MÉDIA DO DISSILICATO DE
LÍTIO UTILIZADO EM PRÓTESES ODONTOLÓGICAS
Apresentador: Cristiane Fonseca Carvalho
(1) UFF; (2) Unifoa; 
Baumgardt, G.R.(1); Maffra, A.M.(1); Carvalho, C.F.(2); Silva,
C.M.(2); Melo-silva, T.C.F.(2); Lins, J.F.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
108-028 AVALIAÇÃO DA HIDROXIPATITA COMO SISTE-
MA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA DE AMOXICILINA
Apresentador: Sandra Regina Masetto Antunes
(1) UEPG; 
Antunes, S.R.M.(1); Saito, R.E.(1); Simomukay, E.(1); Souza,
E.C.F.(1); Andrade, A.V.C.(1); Borges, C.P.F.(1); Batista,
J.S.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
108-029 ANÁLISE DA DUREZA DO DISSILICATO DE LÍTIO
UTILIZADO EM PRÓTESES ODONTOLÓGICAS FRENTE
AO TRATAMENTO SUPERFICIAL COM ÁCIDO
FLUORÍDRICO A 10 E 5%
Apresentador: Cristiane Fonseca Carvalho
(1) UFF; (2) Unifoa; 
Sousa, B.J.D.(1); Ignácio, I.R.(1); Sampaio, R.M.(1); Carvalho,
C.F.(2); Silva, C.M.(2); Melo-silva, T.C.F.(2); Lins, J.F.C.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
108-031 ALTERAÇÕES MICROESTRUTURAIS CAUSA-
DAS POR ATRITO DE MANCAIS CERÂMICOS DE ALU-
MINA E ZIRCÔNIA EM BOMBAS DE SANGUE
Apresentador: Sergio Yoshinobu Araki
(1) IFSP-SP; (2) ; (3) Unicamp; 
Araki, S.Y.(1); Sousa, J.R.C.(2); Junior, A.L.M.(1); Florentino,
P.(1); Souza, D.F.(1); Bock, E.P.(1); Saito, M.A.(1); Arruda,
A.C.F.(3); Stoeterau, R.L.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
108-033 PRODUÇÃO DE FITAS CERÂMICAS DE FOSFA-
TO DE CÁLCIO POR TAPE CASTING DE BASE AQUOSA
Apresentador: Katharina Gabriela Spaniol
(1) UFRN; 
Spaniol, K.G.(1); Acchar, W.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
108-034 INFLUÊNCIA DA RAZÃO CA/P NA SÍNTESE DE
BIOCERÂMICAS DE FOSFATO DE CÁLCIO
Apresentador: Juscelino Chaves Sales
(1) UFC; (2) UVA; 
Albuquerque, J.S.V.(1); Lourenço, E.R.A.(1); Nogueira,
R.E.F.Q.(1); Sales, J.C.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
108-037 HIDROXIAPATITAS MODIFICADAS COM
PRATA APLICADAS COMO AGENTES ANTIMICROBIA-
NOS
Apresentador: Cleibson Oliveira Lima
(1) UFPB; 
Lima, C.O.(1); Reis Albuquerque, A.J.(1); Sampaio, F.C.(1);
Santos, I.M.G.(1); Fonseca, M.G.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
108-039 PREPARO DE UM TROCADOR ANIÔNICO A
BASE DE QUITOSANA PARA REMOÇÃO DE ÍONS BRO-
METO EM ÁGUA SALINA.
Apresentador: Silke Dantas Medeiros Lima
(1) UFERSA; 
Lima, S.D.M.(1); Junior, C.A.(1); Vitoriano, J.O.(1); Santos,
Z.M.(1); Branco, F.A.C.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
108-040 EFEITO DA HIDROXIAPATITA NA ESTRUTURA
E PROPRIEDADES MORFOLÓGICAS, TÉRMICAS E
MAGNÉTICAS DO HÍBRIDO FE3O4@SIO2
Apresentador: Pascally Maria Aparecida Guerra De Araújo
(1) UFCG; (2) JHS; (3) UNIFEI; 
Araújo, P.M.A.G.(1); Leite, R.B.(1); Castro Máximo Bicalho,
S.M.(2); Da Silva, M.R.(3); Costa, A.C.F.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
108-041 AVALIAÇÃO IN VIVO DO DESEMPENHO DE
COMPÓSITOS DE ALUMINA/FOSFATO DE CÁLCIO
(CAPS) COMO MATERIAL DE RECONSTRUÇÃO ÓSSEA
Apresentador: Marcelino Guedes De Lima
(1) UFCG; (2) FZEA/USP; (3) UFSCar; 
Araújo, P.M.A.G.(1); Lima, M.G.(1); Pallone, E.M.J.A.(2);
Kiminami, R.H.G.A.(3); Costa, A.C.F.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
108-043 BLOCOS DE ZRO2(3%MOL-y2O3) COM GRA-
DIENTE DE COLORAÇÃO
Apresentador: Rodrigo Xavier Freitas
(1) UERJ; (2) USP-EEL; (3) UniFOA; (4) UNESP; 
Santos, C.(1); Freitas, B.X.(2); Freitas, R.X.(3); Simba, B.G.(4); 

08/11/2016 - 09:30h
108-045 PROPRIEDADES DE VITROCERÂMICA DO SIS-
TEMA SIO2-LI2O NA REGIÃO DE TRANSIÇÃO ENTRE
METASSILICATO DE LÍTIO E DISSILICATO DE LÍTIO
Apresentador: Bruno Galvão Simba
(1) UERJ-FAT; (2) UNESP; (3) IPEN; (4) UERJ; 
Santos, C.(1); Simba, B.G.(2); Santos, F.A.(3); Ribeiro, M.V.(2);
Alves, M.F.R.P.(4); 
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07/11/2016 - 09:30h
108-046 PROPRIEDADES DE DISSILICATO DE LÍTIO
REFORÇADO COM ZRO2(3MOL%-y2O3)
Apresentador: Manuel Fellipe Rodrigues Pais Alves
(1) UERJ-FAT; (2) UERJ; (3) UAVEIRO; (4) UNIFOA; (5)
UNESP; 
Santos, C.(1); Alves, M.F.R.P.(2); Cossu, C.M.F.A.(2); Fernandes,
M.H.F.(3); Silva, C.L.M.(4); Simba, B.G.(5); 

09/11/2016 - 16:30h
108-050 VIDROS BIOCIDAS BASEADOS NO SISTEMA
NB2O5-SIO-CAO-NA2O
Apresentador: Sonia Regina Mello-castanho
(1) IPEN; (2) Ipen; (3) UERJ-FAT; 
Silva, A.C.(1); Mello-castanho, S.R.(2); Santos, F.A.(1); Santos,
C.(3);

Materiais Cerâmicos - Cimentos

10/11/2016 - 09:30h
109-001 ANALISE DE DESEMPENHO DE ARGAMASSAS
ESTABILIZADAS COM AREIA NATURAL REMANESCEN-
TE DO RIO TOCANTINS: INFLUÊNCIA DO ADITIVO
ESTABILIZADOR DE HIDRATAÇÃO EM PROPRIEDADES
FÍSICAS E MECÂNICAS
Apresentador: Rodrigo Rodrigues Da Cunha
(1) IFPA; (2) UFPA; 
Da Cunha, R.R.(1); Sobrinho, A.(1); Fontes, R.(1); Kakoktyire,
D.(1); Taiza Ferreira, T.(2); Brito, J.K.(1); Costa, N.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
109-003 AVALIAÇÃO DO USO DE FIBRAS DE POLIPRO-
PILENO NA PRODUÇÃO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS,
COM OS MATERIAIS DISPONÍVEIS NA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELÉM.
Apresentador: Hugo André Magalhães De Azevedo
(1) IFPA; (2) UFPA; 
Da Cunha, R.R.(1); Queiroz, S.R.S.(1); Brito, S.C.S.(1); Pinheiro,
E.R.(1); De Azevedo, H.A.M.(1); Barbosa, C.R.(1); Costa, N.(1);
Cunha, N.N.G.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
109-008 CARACTERIZAÇÃO E FUNCIONALIZAÇÃO DE
RESÍDUO DE MICROFIBRAS DE CELULOSE PARA
APLICAÇÃO EM PASTAS DE CIMENTO PARA POÇOS
DE PETRÓLEO
Apresentador: Mailon Aguimar Lima
(1) UFRN; 
Lima, M.A.(1); Nascimento, J.H.O.(1); Freitas, J.C.O.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
109-009 USO DE ANÁLISE TÉRMICA PARA
QUANTIFICAÇÃO DE SILICATOS CÁLCICOS (C3S E
C2S) EM ECOCLÍNQUERES HIDRATADOS
Apresentador: Oscar Rubem Klegues Montedo
(1) UNESC; (2) UFSC; (3) UA; 
Montedo, O.K.(1); Simão, L.(1); Lóh, N.J.(1); Hotza, D.(2);
Raupp-pereira, F.(2); Labrincha, J.A.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
109-011 REUTILIZAÇÃO DE ENTULHO DE DEMOLIÇÃO
NA FABRICAÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO
Apresentador: Cássio Kaique Da Silva
(1) UFERSA; (2) UNP; 
Da Silva, C.K.(1); Pinto, E.N.M.G.(1); Cabral, K.C.(1); Costa,
L.G.(1); Costa, M.N.(1); Barbosa, J.A.(2); Terceiro, S.F.(1);
Alves, R.F.(2); Fernandes, A.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
109-012 CARACTERIZAÇÃO E FUNCIONALIZAÇÃO DE
RESÍDUO DE MICROFIBRAS DE CELULOSE PARA
APLICAÇÃO EM PASTAS DE CIMENTO PARA POÇOS
DE PETRÓLEO
Apresentador: Mailon Aguimar Lima
(1) UFRN; 
Lima, M.A.(1); Nascimento, J.H.O.(1); Freitas, J.C.O.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
109-013 FABRICAÇÃO DE ARGAMASSAS COM POROSI-
DADE ORIENTADA POR FREEZING-CASTING
Apresentador: Leandro Henrique Moura
(1) UFMG; 
Moura, L.H.(1); Houmard, M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
109-014 ESCÓRIA DE GUSA DE COMO AGREGADO
GRAÚDO PARA CONCRETOS NA REGIÃO METROPO-
LITANA DE BELÉM-PA
Apresentador: Kamila Carla Trindade Ferreira
(1) UFPA; (2) IFPA; 
Da Cunha, R.R.(1); Queiroz, S.R.S.(1); Ferreira, K.C.T.(1);
Rodrigues, H.C.(1); Da Costa, E.J.C.(1); Mendes, L.S.(1);
Machado, G.M.H.(1); Cunha, N.N.G.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
109-015 PLACAS CIMENTÍCIAS AUTOLIMPANTES
Apresentador: Luís Philipe Spricigo
(1) UNESC; 
Spricigo, L.P.(1); De Souza, B.N.(1); Niero, D.F.(1); Goulart,
S.(1); Uggioni, E.(1); Bernardin, A.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
109-016 INFLUÊNCIA DA ENERGIA DE MISTURA NA
REDUÇÃO DA DENSIDADE EM PASTAS LEVES DE
CIMENTO PARA POÇOS DE PETRÓLEO.
Apresentador: Herculana Torres Dos Santos
(1) UFRN; 
Santos, H.T.(1); Martinelli, A.E.(1); Freitas, J.C.O.(1); Dantas,
E.B.(1); Junior, A.S.(1); Batista, w.G.S.(1); Santos, K.K.R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
109-017 DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE ECOCI-
MENTO OBTIDO A PARTIR DE RESÍDUOS DO SETOR
DE PAPEL E CELULOSE
Apresentador: Kamila Almeida De Oliveira
(1) UFSC; (2) UNESC; 
Oliveira, K.A.(1); Nazário, B.I.(2); De Oliveira, A.P.N.(1); Hotza,
D.(1); Raupp-pereira, F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
109-019 ESTUDO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA
FLEXÃO E À COMPRESSÃO EM ARGAMASSAS
TRANSLÚCIDAS COM FIBRA ÓTICA
Apresentador: Helena Ravache Samy Pereira
(1) Católica de Santa Catarina; (2) Católica; 
Pereira, H.R.S.(1); Pilz, G.T.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
109-023 ESTUDO DAS PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS
DE ARGAMASSAS MULTIUSO COM ADIÇÃO DE
RESÍDUO DE ROCHA
Apresentador: Micaela Nicolite
(1) UENF; 
Nicolite, M.(1); Amaral, L.F.(1); Costa, L.C.(1); Alexandre, J.(1);
Marvila, M.T.(1); 
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09/11/2016 - 16:30h
109-025 ADJUVANTE FUNCIONAL PARA
INCORPORAÇÃO DE AR EM PASTAS CIMENTÍCEAS
Apresentador: Antonio Pedro Novaes De Oliveira
(1) UFSC; (2) UNESC; 
Souza, M.T.(1); Maykot, C.K.(1); Araujo, A.Z.(1); Montedo,
O.K.(2); Raupp-pereira, F.(1); De Oliveira, A.P.N.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
109-027 INFLUÊNCIA DE ADJUVANTE ALUMINOSO
AMORFO NAS PROPRIEDADES REOLÓGICAS DE PAS-
TAS CIMENTÍCEAS
Apresentador: Antonio Pedro Novaes De Oliveira
(1) UFSC; 
Souza, M.T.(1); Araujo, A.Z.(1); De Oliveira, A.P.N.(1); Raupp-
pereira, F.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
109-028 USO DA ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA
PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRESENÇA DE IMPER-
MEABILIZANTES EM ARGAMASSAS UTILIZADAS NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Apresentador: Tiziana Azario Medeiros
(1) CDTEQ-UEMS; (2) IQ-UNESP; (3) InQui-UFMS; 
Medeiros, T.A.(1); Fischer, E.K.(1); Morais, D.N.(1); Amoresi,
R.C.(2); Zaghete, M.A.(2); Stropa, J.M.(3); Oliveira, L.S.(3);
Cavalheiro, A.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
109-031 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE RESÍDUO DA
INDÚSTRIA DO CAJUEIRO EM TIJOLOS ECOLÓGICOS
Apresentador: Joao Sammy De Souza
(1) UFPI; 
De Araújo, F.P.(1); Osajima, J.A.(1); De Souza, J.S.(1); Furtini,
M.B.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
109-033 INFLUÊNCIA DO CHAPISCO NA RESISTÊNCIA
DE ADERÊNCIA À TRAÇÃO EM REVESTIMENTOS DE
ARGAMASSA APLICADOS SOBRE BLOCOS
CERÂMICOS
Apresentador: Euzébio Bernabé Zanelato
(1) UENF; (2) IFF; 
Zanelato, E.B.(1); Azevedo, A.R.G.(2); Alexandre, J.(1); Junior,
W.F.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
109-035 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS MÉTODOS
DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA CONVENCIO-
NAL E MECANIZADA DIRECIONADO À REDUÇÃO DE
CUSTO
Apresentador: Maria Rebeca Ramirez Ramirez
(1) UMC; 
Ramirez, M.R.(1); Andrade, F.L.(1); Carvalho, J.F.(1); De
Oliveira, M.B.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
109-038 ANÁLISE DO EFEITO DE CALCINAÇÃO NO
ESTUDO DA POZOLANICIDADE DA CINZA DE BAGA-
ÇO DE CANA DE AÇÚCAR
Apresentador: Tiago Assunção Santos
(1) UFBA; 
Santos, T.A.(1); Argolo, R.A.(1); Ribeiro, D.V.(1); Andrade,
H.M.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
109-039 DESENVOLVIMENTO DE TIJOLOS
ECOLÓGICOS UTILIZANDO AREIA DE FUNDIÇÃO
Apresentador: Joice Andrade Araújo

(1) UniFOA; 
Araújo, J.A.(1); Silverio, T.D.B.(1); Saldanha, R.L.(1); Da Silva,
C.P.(1); De Abreu, F.R.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
109-040 APLICAÇÃO DE UM PLANEJAMENTO FATO-
RIAL A AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA COMPRESSÃO,
ÍNDICE DE VAZIOS DO CONCRETO COM
SUBSTITUIÇÃO DO AGREGADO MIÚDO POR RESÍDUO
DE VIDRO.
Apresentador: Joice Andrade Araújo
(1) UniFOA; (2) UNIFOA; 
Araújo, J.A.(1); Torres, P.M.(1); Andrade, M.M.R.(1); Ferreira,
M.C.M.(1); Silva, R.M.N.(1); Montoro, S.R.(1); Gambarato,
B.C.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
109-042 ESTUDO DA INTEGRIDADE E DURABILIDADE
DE MATERIAIS ESTABILIZADOS POR SOLIDIFICAÇÃO
CONTENDO LODO DE CURTUME
Apresentador: Carlos Eduardo Pereira
(1) ; (2) UFCG; 
Andrade, M.R.A.(1); Cunha, M.C.M.(2); Brito, A.L.F.(2); Muniz,
A.C.S.(2); Sousa, B.V.(2); Pereira, C.E.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
109-043 EFEITO DO TIPO DE ÁLCALI NA DURABILIDA-
DE DE MAA SUBMISSOS A AMBIENTES AGRESSIVOS
Apresentador: Jocélio Jairo Vieira Filho
(1) UFPB; 
Segundo, D.A.C.L.(1); Lopes, R.K.L.C.(1); Belo, W.T.O.L.(1);
Vieira Filho, J.J.(1); Gomes, K.C.(1); Torres, S.M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
109-045 ARGAMASSA DE LIGAÇÃO POLIMÉRICA:
CARACTERIZAÇÃO E COMPARAÇÃO COM ARGA-
MASSA CONVENCIONAL PARA USO EM ALVENARIA
DE VEDAÇÃO
Apresentador: Adriana Nicolini
(1) FCC; (2) UFRGS; 
Nicolini, A.(1); Bragança, S.R.(2); Jacobi, M.M.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
109-046 AVALIAÇÃO E COMPARAÇÃO DE ARGAMAS-
SAS COMERCIAIS DE LIGAÇÃO POLIMÉRICA
Apresentador: Adriana Nicolini
(1) FCC; (2) CNPq; (3) UFRGS; 
Nicolini, A.(1); Lopes, L.D.(2); Bragança, S.R.(3); Jacobi,
M.M.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
109-047 AVALIAÇÃO DA ADIÇÃO DE DIFERENTES ADI-
TIVOS PLASTIFICANTES E AREIA RECICLADA EM
PASTAS CIMENTÍCIAS
Apresentador: Fabio Conte Correia
(1) UMC-VL; 
Correia, F.C.(1); Morais, D.(1); Ribeiro, L.F.(1); Morcelli,
C.P.R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
109-048 ESTUDOS PRELIMINARES DA REOLOGIA DE
ARGAMASSAS COM ADIÇÃO DE LAMA VERMELHA E
REJEITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Apresentador: Augusta Maria Paulain Ferreira Felipe
(1) UFPA; 
Silva, R.L.(1); Cardoso, D.N.P.(1); Silva, A.L.M.F.(1); Souza,
J.A.S.(1); Felipe, A.P.F.(1); Dias Neto, O.F.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
109-051 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂ NICAS
DO CONCRETO (CONSISTÊNCIA DO CONCRETO E
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AOS 7 E 28 DIAS) UTILI-
ZADO NO SISTEMA CONSTRUTIVO COMPOSTO POR
CONCRETO-PVC: ESTUDO DE CASO.
Apresentador: Regina De Moura Bernardo
(1) ; (2) UFPB; (3) IFPB; 
Bernardo, R.M.(1); Luena, F.T.R.(1); De Lima, D.F.(1); De
Medeiros, F.K.(1); Ferreira, H.S.(1); Bezerra, U.T.(2); Filho,
R.M.(1); Araujo Filho, F.T.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
109-052 PROPRIEDADES DA PASTA DE CIMENTO PARA
POÇO DE PETRÓLEO ADITIVADAS COM INCORPORA-
DORES DE AR.
Apresentador: Herculana Torres Dos Santos
(1) UFRN; 
Santos, H.T.(1); Batista, w.G.S.(1); Martinelli, A.E.(1); Junior,
A.S.(1); Dantas, E.B.(1); Santos, K.K.R.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
109-053 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE SAL NA
HIDRATAÇÃO DE CIMENTO PARA POÇOS DE
PETRÓLEO.
Apresentador: Fernanda Rodrigues Lago
(1) UFRJ; (2) UFBa; 
Cunha, A.L.C.(1); Lago, F.R.(1); Dweck, J.(1); Gonçalves,
J.P.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
109-054 ANÁLISE DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
DE COMPÓSITO CIMENTÍCIO REFORÇADO COM
FIBRAS DO MESOCARPO DO DENDÊ
Apresentador: Rogério Jesus Santos
(1) FASE; (2) FPD; (3) UFERSA; 
Santos, D.F.(1); Luz, J.C.(2); Santos, R.J.(3); 

10/11/2016 - 09:30h
109-055 CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO
RESÍDUO DA INDÚSTRIA DE LOUÇA SANITÁRIA
Apresentador: Domingos Sávio De Resende
(1) CEFET-MG; (2) CEFET; 
Resende, D.S.(1); Castro, A.M.(1); Gonçalves, T.C.(1); Filho,
H.R.(1); Soares, M.N.S.(1); Jordão, F.R.(2); Bezerra, A.C.S.(1);
Neto, F.C.V.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
109-056 INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DO PÓ DE PEDRA EM
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO AGREGADO NATURAL
NA FABRICAÇÃO DE CONCRETOS
Apresentador: Ilg Patrick Dantas Silva
(1) UFERSA; 
Pereira, M.M.L.(1); Silva, I.P.D.(1); Silva, C.M.M.A.(1); Pinto,
E.N.M.G.(1); Cabral, K.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
109-057 INFLUÊNCIA DA GRANULOMETRIA DO AGRE-
GADO MIÚDO NAS PROPRIEDADES DO CONCRETO
Apresentador: Erica Natasche De Medeiros Gurgel Pinto
(1) UFERSA; 
Silva, C.M.M.A.(1); Pereira, M.M.L.(1); Silva, I.P.D.(1); Pinto,
E.N.M.G.(1); Cabral, K.C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
109-058 COMPORTAMENTO TÉRMICO DE PASTAS DE
CIMENTO SUBMETIDAS AO ATAQUE POR SULFATO
DE SÓDIO.
Apresentador: Alexsandra Cristina Chaves

(1) UFCG; (2) IFPB; (3) IFAP; 
Oliveira, D.N.S.(1); Morais, C.R.S.(1); Bezerra, U.T.(2); Chaves,
A.C.(3); Mendonça, A.G.D.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
109-064 IN SITU HyDRATION OF SULPHOALUMINATE
CEMENT MIXTURES MONITORED By SyNCHROTRON
X-RAy DIFFRACTION
Apresentador: Xavier Mikel Turrillas
(1) ICMAB-CSIC; (2) IPEN; 
Turrillas, X.M.(1); Martinez, L.G.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
109-065 IN SITU HyDRATION OF SULPHOALUMINATE
CEMENT MIXTURES MONITORED By SyNCHROTRON
X-RAy POWDER DIFFRACTION
Apresentador: Xabier Turrillas
(1) FATEC-SP; (2) IPEN; (3) LNLS; 
Rosseto, C.M.(1); Ichikawa, R.U.(2); Martinez, L.G.(2);
Carezzato, G.L.(2); Carvalho, A.M.(3); Turrillas, X.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
109-066 EFEITO DA DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGA-
DO E DO TIPO DE MATERIAL EMPREGADO NAS FOR-
MAS DE CONCRETO NO VALOR DOS ÍNDICES
ESCLEROMÉTRICOS.
Apresentador: Mário Arlindo Paz Irrigaray
(1) UTFPR-PB; 
Baldin, C.R.B.(1); Irrigaray, M.A.(1); Junior, E.V.G.(1);
Gonçalves, J.(1); Perardt, M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
109-067 INFLUÊNCIA DO ÁCIDO CÍTRICO COMO
RETARDADOR DE PEGA EM PASTAS E ARGAMASSAS
DE CIMENTO PORTLAND CPV ARI
Apresentador: Afonso Rangel Garcez Azevedo
(1) UFV; (2) UENF; 
Mendes, B.C.(1); Alvarenga, R.S.S.(1); Fassoni, D.P.(1); Pedroti,
L.G.(1); Ribeiro, J.L.(1); Lopes, M.M.S.(1); Azevedo, A.R.G.(2);

Materiais Cerâmicos - Materiais Elétricos, Eletrônicos e
Fotônicos

10/11/2016 - 14:00h
110-001 INFLUÊNCIA DA PROPORÇÃO DAS FASES
ANATÁSIO E RUTILO NA FOTOLUMINESCÊNCIA DO
TIO2 EM COMPRIMENTO DE ONDA DE EMISSÃO DE
538NM
Apresentador: Dagoberto Dos Santos Araújo
(1) UFCG; (2) UFPE; 
Araújo, D.S.(1); Diniz, V.C.S.(1); Araújo, P.M.A.G.(1); Viana,
R.S.(2); Costa, A.C.F.M.(1); Júnior, S.A.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
110-002 CARACTERIZAÇÃO ÓPTICA DO MATERIAL
HÍBRIDO ZNO-NAFTALIMIDA.
Apresentador: Eduardo Triboni Triboni
(1) EEL-USP; 
Triboni, E.T.(1); Moraes, T.B.F.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
110-004 UTILIZAÇÃO DA ARGILA DE QUEIMA BRANCA
DE SANTA LUZIA NO SUL DA BAHIA EM MASSA
CERÂMICA PARA ISOLADORES ELÉTRICOS.
Apresentador: Joel Nogueira Gonçalves
(1) UFRN; (2) IFRN; (3) IFBA; 
Gonçalves, J.N.(1); Acchar, W.(1); Silva, E.C.(2); Bastos, I.S.(3); 
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07/11/2016 - 16:30h
110-005 UTILIZAÇÃO DE CINZA DE CASCA DE CAFÉ
CONILON COMO FUNDENTE EM MASSA CERÂMICA
PARA ISOLADORES ELÉTRICOS.
Apresentador: Ilder Santos Bastos
(1) UFRN; (2) IFBA; (3) IFRN; 
Gonçalves, J.N.(1); Bastos, I.S.(2); Acchar, W.(1); Silva, E.C.(3); 

08/11/2016 - 09:30h
110-006 USO DO MÉTODO DE RIETVELD PARA
ELUCIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS NA
FASE ANATASE DO DIÓXIDO DE TITÂNIO MODIFICA-
DO COM SILÍCIO E ZIRCÔNIO
Apresentador: Alberto Adriano Cavalheiro
(1) CDTEQ-UEMS; (2) InQui-UFMS; (3) IQ-UNESP; (4) PGRN-
UEMS; 
Cavalheiro, A.A.(1); Stropa, J.M.(2); Favarin, L.V.(2); Junior,
A.M.(2); Amoresi, R.C.(3); Silva, M.S.(4); Zaghete, M.A.(3);
Oliveira, L.S.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
110-007 INSERÇÃO DE DOPANTES HOMOVALENTES
ESTABILIZADORES DA FASE ANATASE DE DIÓXIDO
DE TITÂNIO OBTIDA PELO MÉTODO SOL-GEL
Apresentador: Hiana Muniz Garcia
(1) CDTEQ-UEMS; (2) InQui-UFMS; 
Garcia, H.M.(1); De Carli, E.F.(1); Cruz, N.A.(1); Stropa, J.M.(2);
Favarin, L.V.(2); Junior, A.M.(2); Oliveira, L.S.(2); Cavalheiro,
A.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
110-008 EFEITO ESTRUTURAL DA ADIÇÃO DE
ZIRCÔNIO E SILÍCIO NA TRANSIÇÃO DE FASE ANATA-
SE-RUTILO DA CERÂMICA SEMICONDUTORA DE
DIÓXIDO DE TITÂNIO
Apresentador: Natali Amarante Da Cruz
(1) CDTEQ-UEMS; (2) InQui-UFMS; 
Cruz, N.A.(1); Garcia, H.M.(1); De Carli, E.F.(1); Stropa, J.M.(2);
Favarin, L.V.(2); Junior, A.M.(2); Oliveira, L.S.(2); Cavalheiro,
A.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
110-009 ESTUDO TÉRMICO DO PRECURSOR SOL-GEL
DE DIÓXIDO DE TITÂNIO E O EFEITO ESTRUTURAL
DA INSERÇÃO DE UM MODIFICADOR ISOESTRUTU-
RAL DA FASE ANATASE
Apresentador: Natali Amarante Da Cruz
(1) CDTEQ-UEMS; (2) InQui-UFMS; 
De Carli, E.F.(1); Cruz, N.A.(1); Garcia, H.M.(1); Stropa, J.M.(2);
Favarin, L.V.(2); Junior, A.M.(2); Oliveira, L.S.(2); Cavalheiro,
A.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
110-014 PROPRIEDADES ELÉTRICAS E FOTOLUMINES-
CENTES DE FILMES DE ÓXIDO DE ZINCO DOPADOS
COM COBRE DEPOSITADOS POR SPRAy-PIRÓLISE
Apresentador: Juliana Simões Chagas Licurgo
(1) UENF; 
Licurgo, J.S.C.(1); Paes Junior, H.R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
110-016 ESTUDO COMPARATIVO SOBRE A
SUBSTITUIÇÃO DE FELDSPATO POR CALCINAÇÕES
DOS RESÍDUOS CASCA DE OVO GALINÁCEO E CON-
CHAS DE MARISCOS (ANOMALOCARDIA BRASILIA-
NA) PARA OBTENÇÃO DE CERÂMICA DIELÉTRICA
Apresentador: Flaviano Guerra Cavalcante
(1) UFERSA; (2) UERN; 
Cavalcante, F.G.(1); Nunes Freire, M.(1); Costa Neto, E.F.(2);
Barbosa Neto, J.(2); Rebouças, R.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
110-017 INFLUENCE OF SR ADDITION IN CONDUCTIVI-
Ty AND MICROSTRUCTURE OF TIO2-BASED ELEC-
TRONIC CERAMICS
Apresentador: Tiago Delbrücke
(1) UFRGS; (2) UEPG; (3) UFPel; 
Delbrücke, T.(1); Pianaro, S.A.(2); Cava, S.S.(3); Jurado, J.R.(1);
Sousa, V.C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
110-018 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
COMPÓSITOS [CÉRIA-SAMÁRIA/CARBONATOS DE
POTÁSSIO E LÍTIO]
Apresentador: Yone Vidotto França
(1) IPEN; (2) UA; 
França, Y.V.(1); Muccillo, E.N.S.(1); Magaldi, R.M.(1); Marques,
F.M.B.(2); Muccillo, R.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
110-020 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO RECOBRIMENTO
COM CEO2 NA PROPRIEDADE FOTOLUMINESCENTE
DE NANOPARTÍCULAS DE ZRO2
Apresentador: Rosana Fátima Gonçalves
(1) UNIFESP; (2) UFG; (3) UFSCar; 
Gonçalves, R.F.(1); Figueiredo, J.T.O.(2); Santos, M.R.C.(2);
Rodrigues, M.H.(2); Marques, A.P.A.(1); Godinho, M.J.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
110-021 CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA DE ELE-
TRODOS POROSOS À BASE DE COBALTATO DE
CÁLCIO
Apresentador: Ricardo Peixoto Suassuna Dutra
(1) UFPB; 
Fulgêncio, E.B.G.A.(1); Melo, P.A.(1); Caetano, A.L.A.(1);
Macedo, D.A.(1); Silva, R.M.(1); Melo, K.P.(1); Campos,
L.F.A.(1); Dutra, R.P.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
110-022 INVESTIGAÇÃO ESTRUTURAL DA INSERÇÃO
DE ZINCO NA FASE ANATASE DE DIÓXIDO DE
TITÂNIO E AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
MORFOLÓGICOS E FOTÔNICOS ASSOCIADOS
Apresentador: Silvanice Aparecida Lopes Dos Santos
(1) UFMS; (2) UEMS; 
Queiroz, J.F.(1); Dos Santos, S.L.(1); Cavalheiro, A.A.(2);
Oliveira, L.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
110-024 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA PEROVS-
KITA BACE0,2ZR0,7y0,1O3-D (BCZy27) DOPADA COM
ÓXIDO DE ZINCO
Apresentador: Ana Kaori Oliveira Ouba
(1) UEPG; 
Ouba, A.K.O.(1); Chinelatto, A.S.A.(1); Chinelatto, A.L.(1);
Grzebielucka, E.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
110-025 EFEITO DA RESISTIVIDADE ELÉTRICA DA
ALUMINA DOPADA COM ÓXIDO DE BISMUTO.
Apresentador: Pâmella Rayo De Luar Campos Gonçalves
(1) IFMA; 
Gonçalves, P.R.L.C.(1); Silva Sales, F.H.(1); Coelho, M.B.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
110-030 ESTUDO DA OBTENÇÃO DE COMPÓSITOS
COM CONDUÇÃO ELETRÔNICA-PROTÔNICA PARA
CÉLULAS A COMBUSTÍVEL
Apresentador: Adilson Luiz Chinelatto
(1) UEPG; 
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Chinelatto, A.L.(1); Junior, T.K.(1); Grzebielucka, E.C.(1);
Chinelatto, A.S.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
110-031 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES ÓPTICAS E DE
ESTRUTURAS ELETRÔNICAS DE FILMES FINOS DE
ZNO E ZNO:AL.
Apresentador: Neilo Marcos Trindade
(1) IFSP,USP; (2) UNESP; 
Trindade, N.M.(1); Marana, N.L.(2); Chaves, M.(2); Sambrano,
J.R.(2); Tabata, A.S.(2); Silva, J.H.D.(2); Bortoleto, J.R.R.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
110-032 EVOLUÇÃO DA TANGENTE DE PERDAS COM O
ORDENAMENTO ESTRUTURAL DA PEROVSKITA
COMPLEXA BA3CANB2O9
Apresentador: Pedro José Castro
(1) IFSC-USP; (2) INPE; (3) UFSCar; (4) USP-IFSCar; 
Rodrigues, J.E.(1); Castro, P.J.(2); Hernandes, A.C.(3); Correr,
W.R.(3); Pizani, P.S.(4);

Materiais Cerâmicos - Materiais Isolantes

09/11/2016 - 16:30h
111-002 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA E MICROES-
TRUTURAL DE CERÂMICAS POROSAS A BASE DE
ALUMINA/MULITA: INFLUÊNCIA DA FONTE DE MULI-
TA
Apresentador: Vera Lúcia Arantes
(1) USP; (2) UNIFAL; 
Arantes, V.L.(1); Sousa, L.L.(2); Salomão, R.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
111-006 EFEITO DA INCORPORAÇÃO DE VERMICULI-
TA EXPANDIDA NAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE BLO-
COS DE ARGILA
Apresentador: Rivaldo Lins Rocha Filho
(1) UFPB; (2) UFRN; 
Rocha Filho, R.L.(1); Dutra, R.P.S.(1); Oliveira, G.V.(2); Alves,
R.F.(1); Nascimento, R.M.(2); Da Silva, E.D.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
111-007 PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE
COMPÓSITOS MAGNESIANOS COM ADIÇÃO DE GRA-
FITE E ALUMINA
Apresentador: João Domingos Covello Carregosa
(1) UFS; 
Carregosa, J.D.C.(1); Diniz, W.A.(1); Oliveira, R.M.P.B.(1);

Materiais Cerâmicos - Materiais Magnéticos

08/11/2016 - 09:30h
112-003 ANÁLISE DE UM SENSOR DE PRESSÃO VIA
SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
Apresentador: Udo Henrique Cordeiro Dos Santos
(1) UEMG; (2) FAP; 
Santos, U.H.C.(1); Miranda, M.F.(1); Gontijo, M.R.F.(1); Da
Silva, A.L.(1); De Araújo, F.F.(2); Junior, E.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
112-004 APLICAÇÃO DE NANOPARTÍCULA
MAGNÉTICA DO TIPO MNFE2O4 COMO CATALISA-
DOR EM REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO
Apresentador: Kleberson Ricardo De Oliveira Pereira
(1) UFCG; 
Pereira, K.R.O.(1); Barros, A.B.S.(1); Moura, T.F.B.(1);
Vasconcelos, E.V.(1); Dantas, J.(1); Costa, A.C.F.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
112-005 DESEMPENHO DE CATALISADOR MAGNÉTICO
EM ESTERIFICAÇÃO METÍLICA DO ÓLEO DE SOJA
Apresentador: Kleberson Ricardo De Oliveira Pereira
(1) UFCG; 
Araújo, N.O.(1); Pereira, K.R.O.(1); Barros, A.B.S.(1); Moura,
T.F.B.(1); Vasconcelos, E.V.(1); Dantas, J.(1); Costa,
A.C.F.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
112-006 STRUCTURAL AND MAGNETIC STUDy OF
COCR2O4 THIN FILMS OBTAINED By EMPLOyING
THE SOL-GEL METHOD
Apresentador: Ramón Raudel Peña Garcia
(1) UFPE; (2) IFPE; 
Del Toro, A.D.(1); Garcia, R.P.(1); Dávila, Y.G.(1); Gomes,
J.L.(1); Gonçalves, L.P.(2); Hernández, E.P.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
112-007 MAGNETIC AND STRUCTURAL PROPERTIES
OF ZN-DOPED yIG NANOPARTICLES
Apresentador: Ramón Raudel Peña Garcia
(1) UFPE; (2) IFPE; 
Garcia, R.P.(1); Del Toro, A.D.(1); Dávila, Y.G.(1); Gomes,
J.L.(1); Gonçalves, L.P.(2); Hernández, E.P.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
112-008 MICROMAGNETIC SIMULATION IN 2D HEXA-
GONAL ARRAyS OF COBALT HOLLOW-SPHERES
Apresentador: Yuset Guerra Dávila
(1) UFPE; (2) IFPE; 
Dávila, Y.G.(1); Garcia, R.P.(1); Del Toro, A.D.(1); Gomes,
J.L.(1); Martins, I.G.(1); Gonçalves, L.P.(2); Hernández, E.P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
112-009 ANGULAR AND GEOMETRy DEPENDENCE OF
COERCIVITy AND REMANENCE NICKEL NANOTUBE
ISOLATED
Apresentador: Yuset Guerra Dávila
(1) UFPE; 
Gomes, J.L.(1); Dávila, Y.G.(1); Garcia, R.P.(1); Del Toro,
A.D.(1); Martins, I.G.(1); Hernández, E.P.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
112-010 MEDIDAS DE TRANSPORTE EM SUPERCONDU-
TORES: CORRENTE CRÍTICA DE SUPERCONDUTORES
GRANULARES DE ALTA TEMPERATURA CRÍTICA
Apresentador: Wagner De Assis Cangussu Passos
(1) UNIVASF; (2) CHESF; 
Passos, W.A.C.(1); Silva, E.B.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
112-011 CARACTERIZAÇÃO ELETROMAGNÉTICA DO
COMPÓSITO CIMENTO E COCUFE2O4 NA FAIXA DE
FREQUÊNCIA ENTRE 40HZ E 110MHZ
Apresentador: Marília Fernandes Miranda
(1) UEMG; 
Miranda, M.F.(1); Santos, U.H.C.(1); Junior, E.S.(1); Gontijo,
M.R.F.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
112-012 SÍNTESE POR COMBUSTÃO EM ESCALA PILO-
TO DO NANOCATALISADOR NI0,5ZN0,5FE2O4 E SEU
DESEMPENHO NA ESTERIFICAÇÃO METÍLICA E
ETÍLICA PARA OBTENÇÃO DE BIODIESEL
Apresentador: Thales Filipe Barbosa Moura
(1) UFCG; 
Moura, T.F.B.(1); Barros, A.B.S.(1); Dantas, J.(1); Pereira,
K.R.O.(1); Costa, A.C.F.M.(1); Vasconcelos, E.V.(1); 
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09/11/2016 - 09:30h
112-013 ESTUDO DE DIFERENTES ROTAS DA SÍNTESE
POR REAÇÃO DE COMBUSTÃO EM ESCALA PILOTO
PARA PRODUÇÃO DE NANOCATALISADORES
MAGNÉTICOS NI0,5ZN0,5FE2O4
Apresentador: Ana Beatriz De Sousa Barros
(1) UFCG; 
Barros, A.B.S.(1); Moura, T.F.B.(1); Dantas, J.(1); Pereira,
K.R.O.(1); Costa, A.C.F.M.(1); Vasconcelos, E.V.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
112-014 ESTUDO DO EFEITO DE ADITIVOS NAS PRO-
PRIEDADES ESTRUTURAIS DA HEXAFERRITA
BAXSR1-XFE12O19
Apresentador: Yuri Mikael Alves
(1) UFCA; (2) IFCE; (3) FANOR; (4) LOCEM; 
Alves, Y.M.(1); Pereira, C.A.(1); Farias, F.C.(1); Alves, A.G.(1);
Pereria, F.M.(1); Sombra, A.B.(2); Barroso, M.B.(1); Saraiva,
I.R.(3); Conde, W.S.(4); Mello, P.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
112-015 STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES
CO3O4 OBTAINED By THE COPRECIPITATION
Apresentador: Jeyvson Correia Almeida
(1) UFPE; 
Júnior, M.E.(1); Júnior, F.A.(1); Hernández, E.P.(1); Barbosa,
F.C.G.(1); Paulo, V.I.M.(1); Júnior, J.N.A.(1); Almeida, J.C.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
112-018 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE
NANOPARTÍCULAS DE FERRITAS DO TIPO ZNXCU1-
XFE2O4 E A SUA APLICAÇÃO COMO CATALISADOR
EM ACETILAÇÃO EM ÓLEOS VEGETAIS
Apresentador: Diogo Silva Casagrande
(1) UEM; 
Casagrande, D.S.(1); Costa, W.V.(1); Pineda, E.A.G.(1);
Hechenleitner, A.A.W.(1); De Oliveira, D.M.F.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
112-019 OBTENÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE NIOBA-
TO DE SÓDIO (NANBO3) COM PROPRIEDADES
MAGNÉTICAS
Apresentador: Raimison Bezerra De Assis
(1) IFBA/ Campus Jacobina; (2) UFRN; 
Assis, R.B.(1); Machado, T.G.(1); Nascimento, G.G.(2); Bomio,
M.R.D.(2); Paskocimas, C.A.(2); Motta, F.V.(2); Santos,
R.L.P.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
112-020 INFLUENCE OF THE PREPARATION METHOD
ON STRUCTURAL AND MAGNETIC PROPERTIES OF
COCR2O4 OBTAINED By COPRECIPITATION
Apresentador: Filipe Rogério De Souza Quirino
(1) UFPE; 
Júnior, M.E.(1); Paulo, V.I.M.(1); Júnior, F.A.R.(1); Hernández,
E.P.(1); Barbosa, F.C.G.(1); Júnior, J.N.A.(1); Quirino, F.R.s.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
112-022 ANÁLISE DOS EFEITOS DO FLUXO DE UMA
SOLUÇÃO BÁSICA EM COPRECIPITAÇÃO NA
FORMAÇÃO E AS CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS
E MAGNÉTICAS DE FERRITE DE COBALTO.
Apresentador: Filipe Rogério De Souza Quirino
(1) UFPE; 
Revoredo, F.A.(1); Almeida, J.C.(1); Quirino, F.R.s.(1); Paulo,
V.I.M.(1); Júnior, M.E.(1); Hernández, E.P.(1); Júnior, J.N.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
112-023 SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO
DO FOTONANOCATALISADOR MAGNÉTICO
(10%COFE2O4/TIO2) NA REMEDIAÇÃO AMBIENTAL
DA ATRAZINA
Apresentador: Maria Iaponeide Fernandes Macedo
(1) UEZO-RJ; 
Macedo, M.I.F.(1); Ferreira, C.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
112-024 FERRITA ZN0.1CO0.9FE2O4 OBTIDA POR
COMBUSTÃO COM DIFERENTES FAIXAS DE
SINTERIZAÇÃO, E OBTENÇÃO DE EXCELENTES PRO-
PRIEDADES MAGNÉTICAS
Apresentador: Giovanni Da Vinci Oliveira
(1) UFRN; (2) UFPB; 
Oliveira, G.V.(1); Oliveira, J.B.L.(1); Cabral, A.M.(1); Filho,
R.L.R.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
112-025 AVALIAÇÃO DA SÍNTESE E SINTERIZAÇÃO DO
SISTEMA ZN0,9FE0,1O PARA USO EM SEMICONDUTO-
RES MAGNÉTICOS DILUÍDOS
Apresentador: Ana Cristina Figueiredo De Melo Costa
(1) UFCG; (2) UNIFEI; (3) IFMA; 
Marinho Neto, V.A.(1); Costa, A.C.F.M.(1); Da Silva, M.R.(2);
Machado, L.V.R.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
112-026 ESTIMATE OF THE PARTICLE SIZE IN NANO-
PARTICLES OF MAGNETITE
Apresentador: Mara Carolina Paresque
(1) UFF; (2) CEFET; 
Paresque, M.C.(1); Castro, J.A.(1); Campos, M.F.(1); Oliveira,
E.M.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
112-027 DESENVOLVIMENTO DE SENSOR MAGENTO-
ELÁSTICO PARA DETECÇÃO DE PATÓGENOS.
Apresentador: Caroline Menti
(1) UCS; 
Menti, C.(1); Roesch-ely, M.(1); Martins, S.T.(1); Henriques,
J.P.(1); Dalla Pozza, M.(1); Beltrami, M.(1); Missell, F.P.(1);

Materiais Cerâmicos - Materiais Nanoestruturados

07/11/2016 - 16:30h
113-001 DESENVOLVIMENTO DE NANOFIBRAS DE
SÍLICA PURA E DOPADA COM PRATA PELO MÉTODO
DE FIAÇÃO POR SOPRO EM SOLUÇÃO (SBS)
Apresentador: Aluska Nascimento Simões Braga
(1) UFPI; (2) UFCG; 
Braga, A.N.S.(1); Gomes, D.S.(2); Farias, R.M.C.(2); Costa,
D.L.(2); Neves, G.A.(2); Menezes, R.R.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
113-002 DESENVOLVIMENTO DE ADSORVENTES
CERÂMICOS PARA CAPTURA DE CO2
Apresentador: Jéssica Oliveira Notório Ribeiro
(1) UFMG; (2) Petrobras; (3) Statoil; 
Ribeiro, J.O.N.(1); Vasconcelos, D.C.L.(1); Nunes, E.H.M.(1);
Nascimento, J.F.(2); Derks, P.W.J.(3); Grava, W.M.(2); Vasconcelos,
W.L.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
113-003 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOFI-
BRAS DE FERRITA ATRAVÉS DA FIAÇÃO POR SOPRO
EM SOLUÇÃO
Apresentador: Matheus Araújo Santos
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(1) UFCG; 
Santos, M.A.(1); Severo, L.L.(1); Mota, M.F.(1); Menezes, R.R.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
113-004 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE SUPORTES
NANOESTRUTURADOS PARA A CATÁLISE DE ZIE-
GLER-NATTA USADOS NA POLIMERIZAÇÃO DE OLE-
FINAS
Apresentador: Maria Iaponeide Fernandes Macedo
(1) UEZO-RJ; 
Macedo, M.I.F.(1); Ferreira, C.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
113-006 SyNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF
PANI FILMS FOR SMART PACKAGING
Apresentador: Rogério Valentim Gelamo
(1) UFTM; 
Gelamo, R.V.(1); Machuno, L.G.B.(1); Abdanur, R.F.(1); Alves,
M.O.(1); Soares De Oliveira, R.T.(1); Carvalho, F.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
113-007 ADSORÇÃO DE FOSFATO EM [CA-AL]-HDL:
COMPARAÇÃO ENTRE O EFEITO DE MEMÓRIA E
TROCA IÔNICA
Apresentador: Marcela Piassi Bernardo
(1) UFSCar; (2) Embrapa; (3) UFSCar/ Embrapa; 
Bernardo, M.P.(1); Moreira, F.K.V.(2); Ribeiro, C.(3); 

10/11/2016 - 09:30h
113-008 OBTENÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE CE(1-
X)ZNXO2 PARA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO
Apresentador: Renata Arcelino Silva
(1) UFRPE; (2) UFRN; 
Silva, R.A.(1); Nascimento, M.S.S.(1); Silveira, M.I.P.(1); Araujo,
V.D.(1); Delmonte, M.B.(2); Motta, F.V.(2); Paskocimas,
C.A.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
113-009 OBTENÇÃO DE NANOCATALISADORES DE
CE(1-X)COXO2 PARA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO
Apresentador: Mayara Suellen Silva Nascimento
(1) UFRPE; (2) UFRN; 
Nascimento, M.S.S.(1); Silveira, M.I.P.(1); Araujo, V.D.(1); Silva,
R.A.(1); Delmonte, M.B.(2); Motta, F.V.(2); Paskocimas, C.A.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
113-010 ESTUDO DE PARÂMETROS DA TÉCNICA DE
FIAÇÃO POR SOPRO EM SOLUÇÃO NA OBTENÇÃO DE
NANOFIBRAS DE MULITA
Apresentador: Lucas Leite Severo
(1) UFCG; 
Severo, L.L.(1); Menezes, R.R.(1); Farias, R.M.C.(1); Santos,
M.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
113-011 PROPRIEDADES PIEZOELÉTRICAS DE NANO-
FIBRAS ELETROFIADAS DE BATIO3 .
Apresentador: Guilherme França Melo
(1) UFSCar; 
Carvalho, L.F.(1); Bretas, R.E.S.(1); Melo, G.F.(1); Eiras, J.A.(1);
Gonçalves, A.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
113-012 CARACTERIZAÇÃO DE ÓXIDOS MISTOS DE NI-
CO PRODUZIDOS A PARTIR DE BANHOS DE CITRATO
DE SÓDIO
Apresentador: Julyana Ribeiro Garcia
(1) UERJ; 
Garcia, J.R.(1); De Senna, L.F.(1); Do Lago, D.C.B.(1); César,
D.V.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
113-013 SyNTHESIS AND ANTIMICROBIAL EVALUA-
TION OF NANOSTRUCTURES ZRO2:AG AGAINST
STAPHyLOCOCCUS AUREUS By HyDROTHERMAL
METHOD.
Apresentador: Cássia Vanessa Nova
(1) Unesp; (2) Unicamp; (3) IQ-UNESP; 
Nova, C.V.(1); Reis, K.H.(1); Gálico, D.A.(2); Venturini, J.(1);
Pontes, F.M.L.(1); Longo, E.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
113-014 ESTUDO ELETROQUÍMICO DE ELETRODO DE
GRAFENO OBTIDO POR REDUÇÃO QUÍMICA
Apresentador: Renan Neres Santos
(1) UESC; (2) UFABC; 
Santos, R.N.(1); Almeida, E.C.(1); Antunes, E.F.(2); Cidreira,
J.O.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
113-015 EFICIÊNCIA NA FOTODEGRADAÇÃO E
ADSORÇÃO DE RODAMINA B DE NANOPARTÍCULAS
DE DIÓXIDO DE TITÂNIO SINTETIZADAS SOB DIFE-
RENTES PHS
Apresentador: Nágila El Chamy Maluf
(1) Unesp; (2) IQ-UNESP; 
Maluf, N.C.(1); Pontes, F.M.L.(1); Longo, E.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
113-017 COMPARAÇÃO DAS PROPRIEDADES
TRIBOLÓGICAS DE NANO-ÓXIDOS DE COBRE, FERRO
E ZINCO OBTIDOS VIA MICRO-ONDAS.
Apresentador: Ana Emília Diniz Silva Guedes
(1) UFRN; 
Guedes, A.E.D.S.(1); Mello, V.S.(1); Dutra-pereira, F.K.(1);
Trajano, M.F.(1); Alves, S.M.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
113-019 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANO-
FIOS DE ÓXIDO DE ÍNDIO DOPADO COM ESTANHO
Apresentador: Isabelle Caroline Alana Silva
(1) UFMT; 
Silva, I.C.A.(1); Arlindo, E.P.S.(1); Fuzari Junior, G.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
113-021 NANOFIBERS OF yBCO SUPERCONDUCTING
CERAMIC PRODUCED By SOLUTION BLOW SPINNING
Apresentador: Lincon Zadorosny
(1) UNESP; (2) unesp; (3) FE-IS/UNESP; 
Rotta, M.(1); Zadorosny, L.(1); Carvalho, C.(2); Malmonge,
L.F.(1); Malmonge, J.A.(3); Zadorosny, R.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
113-022 THE EFFECT OF GALLIUM SUPPORTED ON
MESOPOROUS SILICA AND ITS CATALyTIC ACTIVITy
FOR OXIDATION OF BENZENE, TOLUENE AND O-
XyLENE
Apresentador: Anderson Joel Schwanke
(1) UFRN; (2) UFSC; (3) UFPR; 
Schwanke, A.J.(1); Balzer, R.(2); Pergher, S.(1); Probst,
L.F.D.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
113-023 PROPRIEDADES ELETRÔNICAS E
DIELÉTRICAS DAS SUPER-REDES DE SNO2/TIO2 (001)
E (110): UMA NOVA NANOESTRUTURA HIGH-K
Apresentador: Horacio Wagner Leite Alves
(1) UFSJ; (2) TSU; (3) UFPE; 
Leite Alves, H.W.(1); Scolfaro, L.(2); Da Silva Jr., E.(3); 
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09/11/2016 - 16:30h
113-025 MATERIAL NANOESTRUTURADO APLICADO
NA DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DE COMPOSTOS
TÓXICOS
Apresentador: Carlos Antonio Pereira Lima
(1) UEPB; (2) UFCG; 
Lima, C.A.P.(1); Lima, G.G.C.(1); Vieira, F.F.(1); Medeiros,
K.M.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
113-027 USO DE MESOFASES PARA DIRECIONAMENTO
ESTRUTURAL EM ÓXIDOS DE FE, SN, TI, ZN E ZR PRE-
PARADOS PELO PROCESSO SOL-GEL
Apresentador: Fernanda Gabriel Freitas
(1) UNESP; 
Freitas, F.G.(1); Pulcinelli, S.H.(1); Santilli, C.V.(1); Godoi,
D.M.(1); Costa, N.G.(1); Moris, C.H.(1); Amantéa, B.E.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
113-028 OBTENÇÃO DE NANOTUBOS DE
CARBONO/ZNO PARA UTILIZAÇÃO NA
FOTOCATÁLISE DE POLUENTES ORGÂNICOS
Apresentador: Silvana Da Dalt
(1) UFRGS; 
Da Dalt, S.(1); Pulcinelli, N.O.(1); Bergmann, C.P.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
113-029 NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIDO DE TITÂNIO
APLICADAS NA NITRIFICAÇÃO DE EFLUENTES
INDUSTRIAIS
Apresentador: Carlos Antonio Pereira Lima
(1) UEPB; (2) UFCG; 
Lima, C.A.P.(1); Vieira, F.F.(1); Lima, G.G.C.(1); Medeiros,
K.M.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
113-031 CARTUCHOS MACRO-MICROPOROSOS OBTI-
DOS A PARTIR DA IMPREGNAÇÃO DE ZEÓLITA A EM
PÓ DE VIDRO COMPACTADO.
Apresentador: Edipo Silva Oliveira
(1) UFC; 
Oliveira, E.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
113-035 INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ELETRO -
FIAÇÃO NA ESTRUTURA DE NANOFIBRAS DE BIFEO3
Apresentador: Guilherme França Melo
(1) UFSCar; 
Melo, G.F.(1); Bretas, R.E.S.(1); Santos, J.F.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
113-036 ENCAPSULAÇÃO E CONTROLE DE
LIBERAÇÃO DE BEAUVERIA BASSIANA EM
NANOCOMPÓSITOS ALGINATO-BENTONITA
Apresentador: Diogo Porpino Cordeiro Batista
(1) UFAL; 
Batista, D.P.C.(1); Monteiro, I.V.F.(1); Ribeiro, A.R.B.(1);
Fonseca, E.J.S.(1); Almeida, R.M.(1); Oliveira, I.N.(1); Grillo,
L.A.M.(1); Dornelas, C.B.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
113-037 AVALIAÇÃO DO EMPREGO DE ESPINÉLIO
MGAL2O4 NONESTRUTURADO NA RESISTÊNCIA À
OXIDAÇÃO DE GRAFITES, COMO POTENCIAL USO
EM REFRATÁRIOS MGO-C.
Apresentador: Pedro Augusto Machado Vitor
(1) UFRGS; 
Vitor, P.A.M.(1); Bragança, S.R.(1); Bergmann, C.P.(1);
Guagliononi, W.C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
113-038 CARBON COATED MAGNESIUM OXIDE BASED
AMPEROMETRIC GLUCOSE BIOSENSOR
Apresentador: Suellen Cadorin Fernandes
(1) Unochapecó; (2) IFC; (3) UNOCHAPECO; (4) UFSC; (5)
UNOCHAPECÓ; (6) UNIBAVE; 
Silva, L.L.(1); Fernandes, S.C.(2); Fiori, M.A.(3); Mello,
J.M.M.(1); Duarte, G.W.(4); Riella, H.G.(5); Betiatto, K.R.(6);
Gonçalves, J.P.Z.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
113-039 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DOS TUNGSTA-
TOS DE ESTRÔNCIO E CÉRIO PARA APLICAÇÃO EM
REAÇÃO DE OXIDAÇÃO PARCIAL DE METANO
Apresentador: Maritta Meyrella Dos Santos Lira
(1) UFRN; (2) UTLN; 
Lira, M.M.S.(1); Passos, R.H.D.(1); Arab, M.(2); Leroux, C.(2);
Souza, C.P.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
113-040 GLyPHOSATE HERBICIDE DETECTION USING
HORSERADISH PEROXIDASE AND FE2O3@C NANO-
PARTICLE MODIFIED CARBON PASTE ELECTRODE
Apresentador: Luciano Luiz Silva
(1) Unochapecó; (2) IFC; (3) UNOCHAPECO; 
Silva, L.L.(1); Fernandes, S.C.(2); Fiori, M.A.(3); Mello,
J.M.M.(1); Gonçalves, J.P.Z.(1); Turmena, E.(1); Bernardi, G.(1);
Magro, J.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
113-041 SÍNTESE, CONTROLE DE PROPRIEDADES E
CARACTERIZAÇÃO DE CARBON DOTS POR ABLAÇÃO
LASER
Apresentador: Rodrigo Amaral Coutinho Bartolomeu
(1) UFPE; (2) CAA - UFPE; 
Bartolomeu, R.A.C.(1); Falcão, E.H.(1); Campello, S.L.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
113-045 FUNCIONALIZAÇÃO QUÍMICA DE NANOTU-
BOS DE TITANATO DE SÓDIO COM 3-AMINOPROPIL-
TRIMETOXISILANO
Apresentador: Rubens Silva Costa
(1) UFPI; (2) UFC; 
Marques, T.M.(1); Sales, D.A.(1); Neto, B.C.V.(1); Gusmão,
S.B.S.(1); Ferreira, O.P.(2); Matos, J.M.E.(1); Costa, R.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
113-046 SyNTHESIS AND PHOTOCATALyTIC ACTIVITy
OF CE-DOPED TIO2 AND TIO2 NANOTUBES
Apresentador: Larisa Baldo Arruda
(1) UNIP; (2) UNESP; 
Arruda, L.B.(1); Pereira, E.A.(2); Paula, F.R.(2); Lisboa Filho,
P.N.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
113-048 PREPARAÇÃO DO ÓXIDO DE GRAFENO A PAR-
TIR DO GRAFITE PELO MÉTODO SIMPLIFICADO
Apresentador: Lais Francisquini Ronconi
(1) PMT; 
Ronconi, L.F.(1); Gonzalez Ruiz, J.E.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
113-049 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE AL-MCM-41
A PARTIR DE CAULIM ATIVADO TERMICAMENTE E
DESALUMINIZADO POR TRATAMENTO ÁCIDO
Apresentador: Evânia Carvalho Santos
(1) IFPI; (2) UFC; 
Santos, E.C.(1); Loiola, A.R.(2); 
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07/11/2016 - 09:30h
113-055 OBTENÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DE FIBRAS NANOESTRUTURADAS DE
TIO2 DOPADAS COM TUNGSTÊNIO COMO FOTOCATA-
LISADORES
Apresentador: Luana Góes Soares
(1) UFRGS; 
Soares, L.G.(1); Bergmann, C.P.(1); Alves, A.K.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
113-056 FOTOCATÁLISE DO CORANTE ALARANJADO
DE METILA UTILIZANDO FILMES FINOS DE TIO2,
TIO2/WO3 OU TIO2/NA2WO4.2H2O
Apresentador: Luana Góes Soares
(1) UFRGS; 
Soares, L.G.(1); Bergmann, C.P.(1); Alves, A.K.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
113-057 CATÁLISE OXIDATIVA DO N-HEXANO PROMO-
VIDA PELO CONDUTOR IÔNICO DE CÉRIA DOPADA
COM GADOLÍNIO.
Apresentador: Mario Junior Godinho
(1) UFSCar; (2) UNIFESP; (3) UFG; (4) UFOP; 
Godinho, M.J.(1); Gonçalves, R.F.(2); Rodrigues, M.H.(3);
Santos, M.R.C.(3); Fajardo, H.V.(4); 

07/11/2016 - 16:30h
113-058 SÍNTESE DO ALUMINATO DE MAGNÉSIO POR
MEIO DA TÉCNICA DE NEBULIZAÇÃO POR
DISPERSÃO
Apresentador: Lorena Batista Caliman
(1) USP; 
Camargo, M.T.T.(1); Gouvea, D.(1); Caliman, L.B.(1); Bonatti,
L.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
113-059 DESENVOLVIMENTO DE SENSOR DE ESTADO
SÓLIDO COM NANOPARTÍCULAS DE SNO2 PARA
METANO DE MINA DE CARVÃO SUBTERRÂNEA UTILI-
ZANDO ZEÓLITAS COMO FILTRO
Apresentador: Rafael Colombo Abruzzi
(1) PUCRS; 
Abruzzi, R.C.(1); Dedavid, B.A.(1); Pires, M.R.(1); Luvizon,
N.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
113-060 SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E PROSPECÇÃO
ANTIMICROBIANA IN VITRO DO ÓXIDO DE CÉRIO
DOPADO COM 5% DE PRATA.
Apresentador: Murillo Henrique M Rodrigues
(1) UFG; (2) UFSCar; (3) UNIFESP; (4) IFTM; 
Rodrigues, M.H.(1); Godinho, M.J.(2); Santos, M.R.C.(1);
Gonçalves, R.F.(3); Barros, J.(1); Assunção, D.E.S.(4); 

09/11/2016 - 09:30h
113-061 OXIDAÇÃO DO MONÓXIDO DE CARBONO UTI-
LIZANDO COMO CATALISADOR A PEROVSQUITA
BACE0,8PR0,2O3 SINTETIZADA PELO MÉTODO DE
COMPLEXAÇÃO COMBINANDO EDTA CITRATO
Apresentador: Andarair Gomes Santos
(1) UFERSA; (2) UFRN; (3) UERN; 
Santos, A.G.(1); Santos, F.K.G.(1); Lobato, M.F.(2); Vital,
A.B.(2); Filho, E.D.S.(3); Souza, C.P.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
113-062 ESTUDO DA METODOLOGIA DE
RECUPERAÇÃO DO CATALISADOR SÓLIDO TESTADO
NA SÍNTESE DE BIODIESEL
Apresentador: Andarair Gomes Santos

(1) UFMA; (2) UFERSA; (3) UFRN; 
Santos, A.G.(1); Santos, F.K.G.(1); Andrade, J.A.(1); Maitê,
M.M.S.(2); Vital, A.B.(2); Souza, C.P.(2); Lobato, M.F.(3); 

10/11/2016 - 14:00h
113-064 SÍNTESE DE FOTOCATALISADORES DO TIPO
NANOCOMPÓSITOS CEGDO2/TIO2 PARA A
DEGRADAÇÃO DO SULFAMETOXAZOL
Apresentador: Murillo Henrique M Rodrigues
(1) UFG; (2) UFU; (3) UNIFESP; (4) UFSCar; 
Rodrigues, M.H.(1); Souza, P.A.R.(2); Santos, M.R.C.(1);
Gonçalves, R.F.(3); Coelho, L.M.(1); Godinho, M.J.(4); 

07/11/2016 - 09:30h
113-065 DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DO FENOL
SOB LUZ SOLAR: EFEITO DA MODIFICAÇÃO DO TIO2
POR PLASMA
Apresentador: Ruthilene Catarina Lima Da Silva
(1) IFRN; (2) Ufersa; (3) UFERSA; 
Lima Da Silva, R.C.(1); Mallak, R.S.C.(2); Alves Jr., C.(3);
Vitoriano, J.O.(3); Alves, V.H.C.(3); 

08/11/2016 - 09:30h
113-067 COMPARAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DO FENOL
POR FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA UTILIZANDO
TIO2 E TIO2 QUE SOFREU TRATAMENTO TÉRMICO
COM NITROGÊNIO POR PLASMA
Apresentador: Rafael Stefano Costa Mallak
(1) Ufersa; (2) IFRN; (3) UFERSA; 
Mallak, R.S.C.(1); Lima Da Silva, R.C.(2); Alves Jr., C.(3);
Vitoriano, J.O.(3); Menezes, F.L.G.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
113-069 OBTENÇÃO DE DIAGRAMA DE FASE PARA
MICROEMULSÕES DE RECUPERAÇÃO AVANÇADA DE
PETRÓLEO
Apresentador: Juliana Verdan Silva
(1) IMA; 
Silva, j.v.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
113-070 ESTUDO DA MORFOLOGIA DO PENTÓXIDO DE
NIÓBIO
Apresentador: Arianne Oliveira Araujo
(1) UFRGS; 
Panta, P.C.(1); Romero, R.P.P.(1); Bergmann, C.P.(1); Araujo,
A.O.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
113-071 NANOCOMPÓSITOS DE TIO2-AG/FIBRAS PET
VIA DEPOSIÇÃO FÍSICA DE VAPOR PULSADA BIPO-
LAR (PVD-PMS) PARA POTENCIAL APLICAÇÃO
FOTOCATALÍTICA E ANTIMICROBIANA
Apresentador: Felipe Mendonça Fontes Galvão
(1) UFRN; 
Galvão, F.M.F.(1); Nascimento, J.H.O.(1); Silva, A.B.(1);
Macêdo, R.C.B.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
113-072 ANÁLISE TRIBOLOGICA DE
NANOCOMPÓSITOS DE ALUMINA CARBETO DE
NIÓBIO SINTERIZADOS POR SPS
Apresentador: Julieta Adriana Ferreira
(1) FZEA/USP; (2) ITM; 
Alecrim, L.R.R.(1); Ferreira, J.A.(1); Borrell, A.(2); Salvador,
M.D.(2); Pallone, E.M.J.A.(1); 
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10/11/2016 - 09:30h
113-073 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CÉLULA A
COMBUSTÍVEL, OBTIDA A PARTIR DA
HIDROTERMALIZAÇÃO DE ÓXIDOS SEMICONDUTO-
RES A BASE DE CÉRIO E SAMÁRIO, VIA ROTA HIDRO-
TERMAL, ASSISTIDA POR MICROONDAS
Apresentador: Everlania Maria Silva
(1) UnP; (2) UFRN; 
Silva, E.M.(1); Medeiros, A.L.(2); Paskocimas, C.A.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
113-075 SÍNTESE E IMOBILIZAÇÃO DE PONTOS
QUÂNTIDOS DE ZNO EM FIBRAS DE PET PARA
POTENCIAL APLICAÇÃO EM TÊXTEIS MÉDICOS
Apresentador: Rivaldo Leonn Bezerra Cabral
(1) UFRN; 
Nascimento, J.H.O.(1); Cabral, R.B.(1);

Materiais Cerâmicos - Materiais para Geração de Energia

07/11/2016 - 16:30h
114-002 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TIPO DE SUBSTRA-
TO NA ABSORÇÃO DE FILME ABSORVEDOR SOLAR A
BASE DE CINZA DO BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR
Apresentador: Ithyara Machado Medeiros
(1) UFPB; 
Medeiros, I.M.(1); Gomes, K.C.(1); Galvão, G.(1); Lima Filho,
M.F.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
114-003 INFLUÊNCIA DA TÉCNICA DE DEPOSIÇÃO SOB
O NÍVEL DE ABSORÇÃO SOLAR DE UM FILME SELE-
TIVO A BASE DE CINZA DO BAGAÇO DA CANA-DE-
AÇÚCAR
Apresentador: Ithyara Machado Medeiros
(1) UFPB; 
Medeiros, I.M.(1); Gomes, K.C.(1); Galvão, G.(1); Lima Filho,
M.F.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
114-004 DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS
CERÂMICOS APLICADOS EM ANODOS DE CÉLULAS A
COMBUSTÍVEL DE ÓXIDOS SÓLIDOS PARA
OPERAÇÃO DIRETA COM COMBUSTÍVEIS
RENOVÁVEIS
Apresentador: Daniela Bianchi Ponce Leon Lima
(1) IFPR; (2) UFABC; 
Lima, D.B.P.L.(1); De Florio, D.Z.(2); Bezerra, M.E.O.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
114-006 ESTUDO DA ADSORÇÃO DO POLI(3-OCTILTIO-
FENO) EM ÓXIDO DE ZINCO PARA USO EM CÉLULAS
SOLARES
Apresentador: Guilherme Arielo Rodrigues Maia
(1) UNICENTRO; (2) UEPG; 
Maia, G.A.R.(1); Viomar, A.(1); Maia, E.C.R.(1); Antunes,
S.R.M.(2); Banczek, E.P.(1); Rodrigues, P.R.P.(1); Larsson,
L.F.G.(1); Dias, B.V.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
114-007 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE
COMPÓSITOS À BASE DE COBALTITA DE LANTÂNIO E
CÉRIA PARA APLICAÇÃO COMO CATODOS DE
CÉLULAS A COMBUSTÍVEL.
Apresentador: Ericksson Torres Rodrigues
(1) UFRN; (2) UFPB; 
Rodrigues, E.T.(1); De Miranda, A.C.(1); Macedo, D.A.(2); De
Lima, A.M.(1); Nascimento, R.M.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
114-008 O EFEITO DO ESTADO DE OXIDAÇÃO DO
COBRE NOS CATALISADORES DE CU/AL2O3 DURANTE
A DESIDROGENAÇÃO CATALÍTICA DO ETANOL EM
COMPOSTOS DE MAIOR VALOR AGREGADO
Apresentador: Wellington Henrique Cassinelli
(1) IFSP; (2) UNESP; 
Cassinelli, W.H.(1); Martins, L.(2); Pulcinelli, S.H.(2); Santilli,
C.V.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
114-009 PIRITA: UM RESÍDUO SÓLIDO DA MINERAÇÃO
DE CARVÃO COM POTENCIAL PARA CONVERSÃO DE
ENERGIA SOLAR
Apresentador: Michael Peterson
(1) UFSC; (2) UNESC; (3) UFSCar; 
Oliveira, C.M.(1); Cesconeto, R.(2); Peterson, M.(2); Chiquito,
A.J.(3); Frizon, T.E.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
114-010 PRODUÇÃO DE FE2O3 E CU/FE2O3 COMO
CATALISADOR PARA TRANSESTERIFICAÇÃO DO
ÓLEO DE SOJA EM BIODIESEL.
Apresentador: Alex Cavalcanti Feitosa
(1) UFCG; 
Feitosa, A.C.(1); Costa, A.C.F.M.(1); Dantas, J.(1); Leal, E.(1);
Silva, F.N.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
114-011 CATALISADORES HETEROGÊNEOS PARA A
PRODUÇÃO DE BIODIESEL: UMA REVISÃO CRÍTICA
Apresentador: Alex Cavalcanti Feitosa
(1) UFCG; (2) UFRN; 
Feitosa, A.C.(1); Silva, A.L.(1); Costa, A.C.F.M.(1); Jesus,
A.A.(2); Medeiros, A.M.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
114-013 ÁCIDOS GRAXOS PROVENIENTES DE OLEAGI-
NOSAS NATIVAS BRASILEIRAS COMO SOJA E GIRAS-
SOL PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL UTILIZANDO O
NANOCATALISADOR MAGNÉTICO NI0,5ZN0,5FE2O4
Apresentador: Alex Cavalcanti Feitosa
(1) UFCG; (2) USP; 
Dantas, J.(1); Leal, E.(1); Pereira, K.R.O.(1); Costa, A.C.F.M.(1);
Feitosa, A.C.(1); Cornejo, D.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
114-014 MODIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIE DA NANOFER-
RITA NI0,5ZN0,5FE2O4 COM AGENTE SILANO PARA
APLICAÇÃO CATALÍTICA NA PRODUÇÃO DE BIODIE-
SEL
Apresentador: Thales Filipe Barbosa Moura
(1) UFCG; 
Dantas, J.(1); Leal, E.(1); Feitosa, A.C.(1); Moura, T.F.B.(1);
Costa, A.C.F.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
114-015 CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE PASTILHAS DE
COMBUSTÍVEL NUCLEAR DE UO2-BEO NAS TEMPE-
RATURAS DE 25 °C E 100 °C
Apresentador: Fábio Abud Mansur
(1) CDTN; 
Mansur, F.A.(1); Camarano, D.M.(1); Ferraz, W.B.(1); Dos
Santos, A.M.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
114-016 MODIFICAÇÃO QUÍMICA DE ARGILAS
BENTONÍTICAS COMO CATALISADORES
HETEROGÊNEOS NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL
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Apresentador: Maria Elena Payret Arrua
(1) UEPG; (2) UFPR; 
Payret Arrua, M.E.(1); Adamczevski, A.G.(1); Souza, E.C.F.(1);
Andrade, A.V.C.(1); Alves, H.J.(2); Antunes, S.R.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
114-020 CÉLULAS NÃO CONVENCIONAIS DE TIO2
DOPADO COM ÉRBIO
Apresentador: Pollyana Caetano Ribeiro
(1) UFPB; (2) UFCG; 
Diniz, v.C.S.(1); Ribeiro, P.C.(2); Campos, R.(2); Oliveira, A.(2);
Wellen, R.M.R.(2); Costa, A.C.F.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
114-021 MATERIAIS FOTOVOLTÁICOS: REVISÃO
SOBRE OS MATERIAIS EMPREGADOS EM CÉLULAS
SOLARES
Apresentador: Girley Ferreira Rodrigues
(1) IPT; 
Rodrigues, G.F.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
114-022 ESTUDO DO DESEMPENHO DE FILMES DE
TIO2 COMO ACEITADOR DE ELÉTRONS EM CÉLULAS
FOTOVOLTAICAS HÍBRIDAS
Apresentador: éder Alves Pereira
(1) UNESP; (2) USP; 
Pereira, E.A.(1); Paula, F.R.(1); Spada, E.R.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
114-023 EFEITOS DO PROCESSAMENTO E DO TEOR DE
FORMADOR DE POROS NA MICROESTRUTURA DE
CERMETS NI-CGO
Apresentador: Allan Jedson Menezes De Araujo
(1) UFPB; (2) UA; 
Araujo, A.M.(1); Sousa, A.(1); Campos, L.A.(1); Loureiro, F.(2);
Macedo, D.A.(1); Fagg, D.P.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
114-024 EFEITOS DA CO-DOPAGEM COM GD E CU NA
MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES DE
CERÂMICAS À BASE DE CÉRIA
Apresentador: Thamyscira Herminio Santos Da Silva
(1) UFPB; (2) UFRN; (3) IPEN; 
Silva, T.H.S.(1); Dutra, R.P.S.(1); Nascimento, R.M.(2); Fonseca,
F.C.(3); Macedo, D.A.(1); Menezes, R.R.N.(1); Silva, T.R.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
114-025 PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE
PEROVISQUITAS HEXAGONAIS BA5NB4O15 DOPADAS
COM TITÂNIO E ZIRCÔNIO
Apresentador: Luiz Fernando Kultz Unti
(1) UEPG; 
Unti, L.F.K.(1); Chinelatto, A.S.A.(1); Grzebielucka, E.C.(1);
Chinelatto, A.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
114-026 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E
ELÉTRICA DE PEROVISQUITAS BASEADAS NO SISTE-
MA BA(ZRXCE0,9-X)1,1-yyyO3-D.
Apresentador: Edson Cezar Grzebielucka
(1) UEPG; 
Grzebielucka, E.C.(1); Herai, S.A.B.(1); Silva, J.O.(1);
Chinelatto, A.S.A.(1); Chinelatto, A.L.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
114-027 ÓXIDO DE ZINCO PURO OU DOPADO COM 5%
DE AL3+ PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL.
Apresentador: Maria Fátima Pereira

(1) UFPB; (2) ufpb; 
Pereira, M.F.(1); Souza, A.G.(1); Fonseca, M.G.(1); Maia,
A.S.(2); Santos, I.M.G.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
114-028 SÍNTESE DE ALUMINATO DE CÁLCIO MODIFI-
CADO COM MANGANITA DE LANTÂNIO (LSM) PARA
POSSÍVEL UTILIZAÇÃO EM CÉLULA COMBUSTÍVEL
DE ÓXIDO SÓLIDO (SOFC)
Apresentador: Faili Cintia Tomsen Veiga
(1) ufgrs; (2) UFRGS; (3) UFPel; 
Veiga, F.C.T.(1); Jurado, J.R.(2); Cava, S.S.(3); Sousa, V.C.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
114-029 MOO3 APLICADO NO PROCESSO DE
TRANSTERIFICAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA.
Apresentador: Marcos Antonio Gomes Pequeno
(1) UFPB; (2) BENTONISA; (3) UFCG; 
Pequeno, M.A.G.(1); Sales, H.B.(2); Duarte, T.M.(1); Santos,
I.M.G.(1); Souza, A.G.(1); Nascimento, J.S.S.(2); Cutrim,
A.A.(3); Fonseca, M.G.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
114-031 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE TRANSPOR-
TADORES DE OXIGÊNIO A BASE DE MN PARA
APLICAÇÃO EM PROCESSOS DE RECIRCULAÇÃO
QUÍMICA COM COMBUSTÃO.
Apresentador: Tiago Roberto Costa
(1) UFRN; (2) UFCG; (3) ICB-CSIC; 
Costa, T.R.(1); Alves, J.A.B.L.R.(2); Adanez, J.(3); Abad, A.(3);
García-labiano, F.(3); Melo, D.M.A.(1); Gayan, P.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
114-032 TRANSPORTADORES DE OXIGÊNIO A BASE DE
MANGANÊS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA COM
CAPTURA DE CO2
Apresentador: Rodolfo Luiz Bezerra De Araujo Medeiros
(1) UFRN; 
Medeiros, R.L.B.A.(1); Costa, T.R.(1); Oliveira, A.A.S.(1);
Macedo, H.P.(1); Do Nascimento, R.A.B.(1); Melo, M.A.F.(1);
Melo, D.M.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
114-034 INVESTIGAÇÃO DA CONDUTIVIDADE
TÉRMICA DO TITANATO-ZIRCONATO DE CHUMBO
PURO E DOPADO COM AL, FE, LA E MN PARA APLICA-
ÇAO TERMOELÉTRICA
Apresentador: Alexandre Costa Lanza
(1) UNIFEI; 
Thomazini, D.(1); Lanza, A.C.(1); Gelfuso, M.V.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
114-035 CERÂMICAS A BASE DE CACU3TI4O12 PRODU-
ZIDAS EM ATMOSFERA REDUTORA PARA
APLICAÇÃO TERMOELÉTRICA
Apresentador: Beatriz Gonçalves
(1) UNIFEI; 
Thomazini, D.(1); Gonçalves, B.(1); Gelfuso, M.V.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
114-036 CERÂMICAS DE CA3CO4O9 PRODUZIDAS A
PARTIR DE SÍNTESE HIDROTERMAL ASSISTIDA POR
MICRO-ONDAS PARA APLICAÇÃO TERMOELÉTRICA
Apresentador: Leticia Dias Carnevalli
(1) UNIFEI; 
Thomazini, D.(1); Carnevalli, L.D.(1); Gonçalves, T.B.(1);
Gelfuso, M.V.(1); 
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09/11/2016 - 16:30h
114-037 CERÂMICAS DE CA3CO4O9 PRODUZIDAS
PARA APLICAÇÃO TERMOELÉTRICA
Apresentador: Pablo Gonçalves Batista
(1) Universidade Federal de Itajubá-UNIFEI; (2) UNIFEI; 
Batista, P.G.(1); Thomazini, D.(2); Gelfuso, M.V.(2); Dos Santos,
M.C.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
114-038 PROPRIEDADES TERMOELÉTRICAS DE
CERÂMICAS A BASE DE CACU3TI4O12 EM FUNÇÃO
DA QUANTIDADE DO EUTÉTICO CUO-TIO2
Apresentador: João Victor Passos Neves Gomes
(1) Universidade Federal de Itajubá-UNIFEI; (2) UNIFEI; 
Gomes, J.V.P.N.(1); Gonçalves, F.R.(2); Gelfuso, M.V.(1);
Thomazini, D.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
114-039 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ESTRUTU-
RAIS, MICROESTRUTURAIS E DIELÉTRICAS DAS
CERÂMICAS DE CACUXTIyO12 COM VARIAÇÃO DE
EUTÉTICO CUO-TIO2
Apresentador: Juan Oswaldo Montoya Uribe
(1) Universidade Federal de Itajubá-UNIFEI; (2) UNIFEI; 
Uribe, J.O.M.(1); Gelfuso, M.V.(1); Thomazini, D.(2);

Materiais Cerâmicos - Ecomateriais - Materiais
ambientalmente corretos

07/11/2016 - 16:30h
115-001 ESTUDO TÉCNICO E ECONÔMICO SOBRE A
INCORPORAÇÃO DE AREIA INDUSTRIAL EM
FORMULAÇÕES DE CONCRETO PARA PISO INTER-
TRAVADO
Apresentador: Jezrael Wenderson Moura Sousa
(1) UFRN; (2) IFRN; 
Sousa, A.M.D.(1); Morais, M.L.V.N.(2); Andrade, J.C.S.(1);
Paskocimas, C.A.(1); Silva, J.B.(1); Sousa, J.W.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
115-009 CARACTERIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA À
COMPRESSÃO DO CONCRETO CONVENCIONAL COM
AREIA DE FUNDIÇÃO
Apresentador: Helena Ravache Samy Pereira
(1) Católica de Santa Catarina; (2) Católica; 
Pereira, H.R.S.(1); Todt, T.(2); Koslowski, K.T.S.(2); Stocco, J.L.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
115-010 ANÁLISE DO MÓDULO DE ELASTICIDADE DO
CONCRETO COM AREIA DE FUNDIÇÃO EM
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A AREIA NATURAL
Apresentador: Helena Ravache Samy Pereira
(1) Católica de Santa Catarina; (2) Católica; 
Pereira, H.R.S.(1); Gasparetto, J.L.(2); Petri Júnior, A.(2); Stocco,
J.L.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
115-012 CARACTERIZAÇÃO DE SOLO, PROVENIENTE
DA REGIÃO DO LAGO DA UHE TUCURUÍ /PA, PARA
FABRICAÇÃO DE TIJOLOS DE SOLO-CIMENTO
Apresentador: Andrielli Morais De Oliveira
(1) UFPA; 
Oliveira, A.M.(1); Cunha, S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
115-013 ADIÇÃO DE PAPEL RECICLADO NA
FABRICAÇÃO DE PLACAS DE GESSO
Apresentador: Rosa Carmo Oliveira Lima
(1) FACISA; 

Lima, R.C.O.(1); Nunes, J.R.(1); Medeiros, I.A.(1); Calixto,
M.K.S.(1); Araujo, Y.C.F.(1); Lima, E.M.C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
115-014 PRODUÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE
VEDAÇÃO REAPROVEITANDO RESÍDUOS INDUS-
TRIAIS
Apresentador: Elcio Correia De Souza Tavares
(1) Estácio Alexandrino; (2) UnP; 
Tavares, E.C.S.(1); Freitas, A.I.S.(2); Barros, C.H.P.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
115-015 FUNCIONALIZAÇÃO DA CELULOSE COM UMA
MACROMOLÉCULA HIPER-RAMIFICADA PARA
REMOÇÃO DE CORANTES DE MEIO AQUOSO
Apresentador: Luciano Clécio Brandão Lima
(1) UFPI; 
Lima, L.C.B.(1); Ferreira, F.J.L.(1); Silva, F.C.(1); Osajima,
J.A.(1); Silva Filho, E.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
115-016 APLICAÇÃO DE MATERIAL ADSORVENTE
NATURAL A BASE DE SEMENTE DE ACEROLA NA
CROMATOGRAFIA EM COLUNA PARA TRATAMENTO
DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
Apresentador: Vilma Araújo Costa
(1) UFCG; (2) UFRN; 
Costa, V.A.(1); Silva, A.P.(2); Silva, D.D.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
115-017 UTILIZAÇÃO DO VIDRO RECICLADO EM BLO-
COS DE ENCAIXE PARA ALVENARIAS DE VEDAÇÃO
Apresentador: Henrique Jardim Raad
(1) PUCMINAS; 
Raad, H.J.(1); Moreira, L.F.O.(1); Faleiro, J.A.P.(1); Costa,
V.M.C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
115-019 RESÍDUOS DA CASCA DE PISTACHE: UMA
ALTERNATIVA NA PRODUÇÃO DE CARBONOS ATIVA-
DOS
Apresentador: Rubens Silva Costa
(1) UFPI; (2) UFC; 
Costa, R.S.(1); Santos, A.M.(1); Ghosh, A.(1); Cunha, R.R.(1);
Ferreira, O.P.(2); Neto, B.C.V.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
115-022 PRODUÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS UTILI-
ZANDO RESÍDUO MINERAL DE SCHEELITA E ARGI-
LAS COLORIDAS DO RN
Apresentador: Tércio Graciano Machado
(1) IFBA/ Campus Jacobina; (2) IFBA; (3) IFRN; (4) IFBA/
Campus Irecê; 
Machado, T.G.(1); Assis, R.B.(2); Costa, J.M.(1); Da Silva,
G.G.(3); Monteiro, F.M.(4); 

09/11/2016 - 16:30h
115-024 FUNCIONALIZAÇÃO DA CELULOSE COM
[TRIS (2-CLOROETIL) FOSFATO] E APLICAÇÃO NA
REMOÇÃO DO CORANTE VERDE MALAQUITA
Apresentador: Luciano Clécio Brandão Lima
(1) UFPI; (2) IFRN; 
Lima, L.C.B.(1); Silva, F.C.(1); Silva, M.M.F.(2); Osajima,
J.A.(1); Silva Filho, E.C.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
115-025 VALORIZAÇÃO DA CINZA DE CALDEIRA DE
INDÚSTRIA DE TINGIMENTO TÊXTIL PARA
PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS SUSTENTÁVEIS
Apresentador: Anny Reis
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(1) UNIFEBE; 
Manfroi, E.P.(1); Reis, A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
115-028 MATERIAIS FOTOATIVOS A BASE DE ARGILAS
PARA O TRATAMENTO DE CORANTE DE MEIO AQUO-
SO
Apresentador: Fabrícia De Castro Silva
(1) UFPI; (2) IFPI; 
Silva, F.C.(1); Miranda, M.O.(2); Silva Filho, E.C.(1); Osajima,
J.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
115-029 ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE CINZAS DE
CALDEIRA USANDO PLANEJAMENTO EXPERIMEN-
TAL EM REDE SIMPLEX
Apresentador: Roseli Oliveira Guedes Martins
(1) UFV; 
Caetano, M.A.(1); Pedroti, L.G.(1); Martins, R.O.G.(1); Andrade,
I.K.R.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
115-031 OBTENÇÃO DA HIDROXIAPATITA A PARTIR DE
BIO-RESÍDUOS DO SETOR PESQUEIRO DA REGIÃO
OESTE DO PARÁ.
Apresentador: Karem De Vasconcelos Malheiros
(1) UFOPA; 
Moreira, T.A.S.(1); Malheiros, K.V.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
115-036 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM COM -
PÓSITO DE MATRIZ POLIÉSTER E ESPONJAS DE AÇO
Apresentador: Miguel Cabral De Macedo Neto
(1) IFRN; (2) UFRN; 
Neto, M.C.M.(1); Da Silva, E.J.(2); De Oliveira, A.L.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
115-042 ADIÇÃO DE REJEITO ARGILOSO EM
COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS
Apresentador: Augusto Cesar Da Silva Bezerra
(1) CEFET-MG; (2) Vallourec; (3) UFMG; 
Bezerra, A.C.S.(1); Magalhães, L.F.(1); Morais, I.S.(2); Lara,
L.F.S.(1); Resende, D.S.(1); Aguilar, M.T.P.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
115-043 ESTÉRIL DE FILITO SERICÍTICO COMO
ADIÇÃO EM CIMENTO PORTLAND
Apresentador: Isabella De Souza Morais
(1) CEFET-MG; (2) Vallourec; (3) CEFETMG; (4) UFMG; 
Bezerra, A.C.S.(1); Morais, I.S.(2); Magalhães, L.F.(1); Lara,
L.F.S.(1); Corrêa, E.C.S.(3); Aguilar, M.T.P.(4); 

09/11/2016 - 09:30h
115-046 ESTUDO DE PASTAS DE CIMENTO PORTLAND
COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL POR GEOPOLÍMERO
PARA IMOBILIZAR CORANTE TÊXTIL
Apresentador: Priscila Honorio Apolonio
(1) UFPE; (2) INBEC; 
Apolonio, P.H.(1); Bertulino, T.(2); Marinho, E.P.(1); Nóbrega,
A.C.(1); Santos, F.A.(1); Lima, J.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
115-047 UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE CATALISADOR
(ECAT) E CINZAS DA CASCA DE ARROZ (CCA) NA
ELABORAÇÃO DE VIDROS SILICATOS SODA-CAL DES-
TINADOS AO SETOR DE EMBALAGEM
Apresentador: Mariana Silva Araujo
(1) IPEN; 
Araujo, M.S.(1); Prado, U.S.(1); Genova, L.A.(1); Martinelli,
J.R.(1);

Materiais Cerâmicos - Reciclagem de Materiais

10/11/2016 - 09:30h
116-001 ESTUDO DE CASO: GRÂNULOS DE PET EM
CONCRETOS
Apresentador: Diuvanaia Dias
(1) IFAP; (2) UFPA; 
Coelho, J.G.M.(1); De Barros, C.L.(1); Dias, C.G.B.T.(2); Dias,
D.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
116-002 COMPOSTO DE POLIPROPILENO RECICLADO
MODIFICADO COM PÓ DE MADEIRA EM SOLOS PARA
APLICAÇÃO NA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Apresentador: Diuvanaia Dias
(1) IFAP; (2) UFPA; 
Coelho, J.G.M.(1); Dias, D.(1); Dias, C.G.B.T.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
116-005 MEMBRANAS OBTIDAS A PARTIR DO RESÍDUO
DE ALUMINA PARA SEPARAÇÃO DE AGUA/ÓLEO
Apresentador: Moisés Inocêncio Rosas Neto
(1) ; (2) IFPB; (3) UFCG; 
Rosas Neto, M.I.(1); Guimarães, I.O.(2); Lira, H.L.(3); França,
K.B.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
116-008 ESTUDO E AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES
FÍSICO-MECÂNICAS E MICROESTRUTURAIS DO
RESÍDUO SÓLIDO PROVENIENTE DO PROCESSO DE
REMOÇÃO DE H2S EM TRATAMENTO DE GÁS NATURAL
INCORPORADO EM MATRIZ DE CERÂMICA VERMELHA
Apresentador: Milena Das Neves Ferreira
(1) UENF; 
De Souza, C.C.(1); Pádua, M.S.(1); Vieira, C.M.F.(1); Ferreira,
W.M.(1); Ferreira, M.N.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
116-012 DESENVOLVIMENTO DE MASSA DE ADOQUIM
COM ARGILAS DE CAMPOS DOS GOyTACAZES,
ITABORAÍ E RESÍDUO DE ROCHA ORNAMENTAL
Apresentador: Juliana Rufino 
(1) UENF; 
Carvalho, J.P.R.G.(1); Vieira, C.M.F.(1); Motta, T.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
116-014 UTILIZAÇÃO DE CONCHAS DE SURURU COMO
FUNDENTE EM FORMULAÇÕES CERÂMICAS
Apresentador: Thomás Henrique Albuquerque
(1) UNIT; (2) IFES; 
Albuquerque, T.H.(1); Medeiros, U.T.(1); Della, V.P.(2); Junkes,
J.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
116-015 UTILIZAÇÃO DO LODO DE ESTAÇÃO DE ÁGUA
EM MATERIAIS CERÂMICOS COMO MÉTODO PARA
REDUÇÃO DE IMPACTOS CAUSADOS EM CORPOS
HÍDRICOS.
Apresentador: Uedja Tatyane G. Medeiros
(1) UNIT; (2) IFES; 
Medeiros, U.T.(1); Albuquerque, T.H.(1); Junkes, J.A.(1); Della,
V.P.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
116-018 AA2024 ALLOy RECyCLING By SPRAy FOR-
MING AND THERMOMECHANICAL PROCESSES
Apresentador: Gabriel Hitoshi Asato
(1) UFSCar; (2) Hidroflex; 
Asato, G.H.(1); Jorge Jr., A.M.(2); Botta, W.J.(1); Kiminami,
C.S.(1); Bolfarini, C.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
116-021 REAPROVEITAMENTO DO RESÍDUO DE
CALCÁRIO PROVINDO DA EXTRAÇÃO DA PEDRA CARI-
RI PARA A PRODUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
Apresentador: Tiago Maia Esmeraldo Alves
(1) UFCA; 
Alves, T.M.E.(1); Santos, A.M.M.(1); Brasileiro, M.I.(1);
Pinheiro, S.F.L.(1); Prado, A.C.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
116-023 USO DE SNOX:F NA RECICLAGEM DE
CÉLULAS SOLARES DE SILÍCIO
Apresentador: Francisco Marcone Lima
(1) UFC; 
Lima, F.M.(1); Araujo Alves, J.F.(1); França Maia Júnior, P.H.(1);
Martins, F.M.(1); Silva Teixeira, E.(1); Do Nascimento Silva,
A.P.(1); Lima Moreira, R.(1); Frota De Vasconcelos, I.(1); Leite
Almeida, A.F.(1); Aguiar Feire, F.N.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
116-024 CONCRETO PRODUZIDO COM AGREGADO
GRAÚDO RECICLADO DE CONSTRUÇÃO E
DEMOLIÇÃO (RCD)
Apresentador: Risia Amaral Araújo
(1) UFRN; (2) IFRN; 
Araújo, R.A.(1); Araújo, N.N.(2); Sá, M.V.(1); Santos, I.M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
116-026 AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE PEDRA
CARIRI EM MASSAS DE TELHAS CERÂMICAS.
Apresentador: Fiama Maria Vieira
(1) UFCA; (2) URCA; 
Vieira, F.M.(1); Barroso, M.M.B.(1); Esmeraldo, A.D.(1);
Marinho, R.M.(2); Pereira, F.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
116-030 SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO FELDSPATO
POTÁSSICO POR RESÍDUO CASCA DE OVO
GALINÁCEO CALCINADO EM MASSA CERÂMICA
DIELÉTRICA DO SISTEMA CAULIM-FELDSPATO-
QUARTZO
Apresentador: Flaviano Guerra Cavalcante
(1) UFERSA; (2) UERN; 
Cavalcante, F.G.(1); Barbosa Neto, J.(2); Costa Neto, E.F.(2);
Rebouças, R.C.(1); Nunes Freire, M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
116-031 A UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO DE CERÂMICA
BRANCA NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS SOLO CIMEN-
TO
Apresentador: Juliano De Freitas Dutra
(1) ; (2) UNILESTE; 
Dutra, J.F.(1); Guimarães, I.F.(2); Dias, F.M.(2); Lanes, P.G.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
116-032 AVALIAÇÃO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS PRO-
DUZIDOS A PARTIR DE RESÍDUOS DE CERÂMICA
VERMELHA E CONDIÇÃO DE ALTAS TEMPERATURAS
Apresentador: Juliano De Freitas Dutra
(1) UNILESTE; (2) ; 
Guimarães, I.F.(1); Dutra, J.F.(2); Fernandes, F.G.F.(1); Dias,
F.M.(1); Lanes, P.G.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
116-033 INCORPORATION DE TV TUBE GLASS WASTE
IN ALUMINOUS PORCELAIN
Apresentador: José Nilson França Holanda
(1) UENF; 
Holanda, J.N.F.(1); Santos, T.F.(1); Paes Junior, H.R.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
116-037 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND PRODU-
ZIDO COM RESÍDUO DO BENEFICIAMENTO DE CAU-
LIM
Apresentador: Rosa Carmo Oliveira Lima
(1) FACISA; 
Lima, R.C.O.(1); Barbosa, A.A.(1); Sá, C.F.S.(1); Barroso,
J.V.(1); Leal, J.P.C.(1); Silveira, L.G.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
116-038 USO DE FILME FINO DE DIÓXIDO DE TITÂNIO
OBTIDO PELO PROCESSO SOL-GEL COMO CATALISA-
DOR DA FOTODEGRADAÇÃO DE FLUIDOS DE CORTE
Apresentador: Amanda De Assis Alves Loures
(1) CEFET-MG; (2) UFMG; 
Loures, A.A.A.(1); Calado, C.R.(1); Viana, M.M.(2); França,
F.C.(1); Ferreira, C.R.(1); Da Silva, L.R.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
116-039 ESTUDO DO APROVEITAMENTO DOS
RESÍDUOS GERADOS NA INDÚSTRIA DE CERÂMICA
VERMELHA – SITUAÇÃO DO PÓLO CERÂMICO DO
VALE DO ASSÚ/RN
Apresentador: Lisarb Henneh Brasil
(1) UFERSA; 
Brasil, L.H.(1); Nogueira, N.A.S.(1); Lopes, D.J.S.(1); Palhares,
R.A.(1); Pereira, A.R.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
116-041 FORMULAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS CERA-
MICOS A PARTIR DO RESIDUO OBTIDO NA ETAPA DE
POLIMENTO DO PORCELANATO
Apresentador: Patricia Ferreira Santos
(1) CEFET-MG; 
Santos, P.F.(1); Calado, C.R.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
116-043 UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E
DEMOLIÇÃO (RCD) NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS DE
SOLO-CIMENTO: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL
Apresentador: Lívia Racquel De Macêdo Reis
(1) UFPI; 
Reis, L.R.M.(1); Brasileiro, L.L.(1); Vieira, P.A.(1); Mattos,
J.M.E.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
116-044 AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE RESÍDUO
DE ROCHA FELDSPÁTICA NA PRODUÇÃO DE
CERÂMICA ESTRUTURAL COM MAIOR VALOR AGRE-
GADO
Apresentador: Micaela Nicolite
(1) UENF; 
Nicolite, M.(1); Delaqua, G.C.G.(1); Amaral, L.F.(1); Vieira,
C.M.F.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
116-045 PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE
ESPUMAS VÍTREAS PRODUZIDAS A PARTIR DE
VIDROS DE GARRAFA E ESFERAS DE POLIESTIRENO
RECICLADAS
Apresentador: Elisangela Guzi De Moraes
(1) UFSC; 
Paiva, A.L.(1); Stochero, N.P.(1); De Moraes, E.G.(1); De
Oliveira, A.P.N.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
116-047 ADIÇÃO DE CASCA DE OVO EM MATRIZ DE
VIDRO PARA PRODUÇÃO DE ESPUMA CERÂMICA
Apresentador: Adrieli Oliveira Silva
(1) UNIFESSPA; 
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Silva, A.O.(1); Fagury Neto, E.(1); Rabelo, A.A.(1); Portilho,
C.R.(1); Silva, T.L.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
116-048 ROTA HIDROMETALURGICA PARA
OBTENÇÃO DE ÍNDIO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMEN-
TOS ELETROELETRÔNICOS
Apresentador: Jorge Alberto Soares Tenório
(1) USP; 
Jimenez, G.L.(1); De Moraes, V.T.(1); Soares Tenório, J.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
116-049 REAPROVEITAMENTO DE PÓ DE PEDRA PRO-
VENIENTE DE MACAÍBA-RN EM FORMULAÇÕES DE
MASSAS CERÂMICAS
Apresentador: Erik Alexander Cunha Ferreira
(1) UFRN; 
Ferreira, E.A.C.(1); Soares Filho, J.E.(1); De Almeida, V.S.(1);
De Oliveira, T.M.(1); Souza, F.J.P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
116-051 REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE LÂMPADAS
FLUORESCENTES NA COMPOSIÇÃO DE CERÃMICA
POROSA CELULAR
Apresentador: Valdênia Sousa Porto
(1) UFCG; (2) UFPB; 
Porto, V.S.(1); Cavalcanti, M.L.(2); Medeiros, Y.O.(1); Araújo,
A.B.(1); Morais, C.R.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
116-052 REAPROVEITAMENTO DE AREIA DESCARTA-
DA DE FUNDIÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA AREIA
NATURAL NA FABRICAÇÃO DE BLOCOS ESTRUTU-
RAIS DE CONCRETO
Apresentador: Marcelo Paulo Stracke
(1) URI- SANTO ÂNGELO; 
De Souza, A.R.(1); Wottrich, S.A.(1); Dos Santos, A.V.(1);
Marchetti, M.C.(1); Stracke, M.P.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
116-057 REAPROVEITAMENTO DO RESÍDUO DE
CERÂMICA VERMELHA NA FABRICAÇÃO DE TIJO-
LOS ECOLÓGICOS
Apresentador: Juliano De Freitas Dutra
(1) UNILESTE; 
Lanes, P.G.(1); Dias, F.M.(1); Dutra, J.F.(1); Guimarães, I.F.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
116-059 DESENVOLVIMENTO DE GEOPOLÍMERO A
PARTIR DE METACAULIM E CINZA DE OLARIA PARA
APLICAÇÃO EM ADSORÇÃO DE METAIS PESADOS
Apresentador: Vinícius Teixeira Moraes
(1) UNIFESSPA; 
Moraes, V.T.(1); Neto, E.F.(1); Portugal, R.R.(1); Rabelo,
A.A.(1); Moura, J.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
116-060 IMOBILIZAÇÃO DE METAIS PESADOS ORIUN-
DOS DE LODO GALVÂNICO, EM MATERIAL VÍTREO.
Apresentador: Regina Felisberto
(1) UFRGS; 
Felisberto, R.(1); Santos, M.C.(1); Basegio, T.M.(1); Bergmann,
C.P.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
116-061 ANÁLISE MINERALÓGICA E MICROESTRUTU-
RAL DE GEOPOLÍMERO DESENVOLVIDO A PARTIR DE
CINZA DE OLARIA, TIJOLO REFRATÁRIO
DOLOMÍTICO POST-MORTEM E METACAULIM.
Apresentador: Jailes De Santana Moura

(1) UNIFESSPA; 
Moura, J.S.(1); Fagury Neto, E.(1); Rabelo, A.A.(1); Mafra,
M.A.(1); Fagury, R.L.R.P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
116-062 PRODUÇÃO DE PLACAS SOLO-CIMENTO COM
ADIÇÃO DE RESÍDUOS DE SCHEELITA
Apresentador: Raimison Bezerra De Assis
(1) IFBA/ Campus Jacobina; (2) IFBA, PPGEM(UFRN); (3)
UFRN; 
Assis, R.B.(1); Machado, T.G.(1); Monteiro, F.M.(2); Carlos,
E.M.(3); Sousa, R.F.(3); Oliveira, W.G.(1); Jesus, A.P.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
116-066 TIJOLO ECOLÓGICO UTILIZANDO RESÍDUO
SÓLIDO DA EXPLORAÇÃO DE OURO DE JACOBINA-BA
Apresentador: Tércio Graciano Machado
(1) IFBA/ Campus Jacobina; (2) IFBA; (3) IFRN; 
Machado, T.G.(1); Assis, R.B.(2); Costa, J.M.(2); Da Silva,
G.G.(3); Oliveira, W.G.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
116-067 ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A
SUBISTITUIÇÃO DO FELDSPATO POTÁSSIO POR CON-
CHA DE MARISCO (ANOMALOCARDIA BRASILIANA)
CALCINADA – CERÂMICA DIELÉTRICA
Apresentador: Ruth Cruz Rebouças
(1) UFERSA; (2) UERN; 
Rebouças, R.C.(1); Nunes Freire, M.(1); Barbosa Neto, J.(2);
Costa Neto, E.F.(2); Cavalcante, F.G.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
116-069 ANÁLISE DA INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DA EXPLORAÇÃO DE OURO DE JACOBINA-
BA EM MASSA CERÂMICA PARA A PRODUÇÃO DE
BLOCOS CERÂMICOS
Apresentador: Tércio Graciano Machado
(1) IFBA/ Campus Jacobina; (2) IFBA; (3) IFBA/ Campus Irecê; 
Machado, T.G.(1); Assis, R.B.(2); Costa, J.M.(1); Monteiro,
F.M.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
116-070 RESÍDUOS DE ZIRCÔNIA ODONTOLÓGICA:
ANÁLISE PRELIMINAR DA POTENCIALIDADE DE
REUTILIZAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO DE BLO-
COS MONOLÍTICOS
Apresentador: Luciana Maccarini Schabbach
(1) UFSC; 
Gouveia, P.F.(1); Mesquita Guimarães, J.(1); Fredel, M.C.(1);
Schabbach, L.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
116-074 EFEITO DA ADIÇÃO DO RESÍDUO DE POLI-
MENTO DE PORCELANATO NAS PROPRIEDADES DE
BLOCOS CERÂMICOS
Apresentador: Ricardo Peixoto Suassuna Dutra
(1) UFPB; 
Santana, G.L.(1); Barbosa Neto, M.C.(1); Campos, L.F.A.(1);
Macedo, D.A.(1); Dutra, R.P.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
116-075 INCORPORAÇÃO DO RESÍDUO RESÍDUO
CARAPAÇA DE CARANGUEJO UÇÁ (UCIDES CORDA-
TUS) CALCINADA EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO
FELDSPATO EM MASSA CERÂMICA PARA PORCELA-
NA DENTÁRIA
Apresentador: Ramon Carlos Marques Batalha
(1) UFERSA; (2) UERN; 
Batalha, R.C.M.(1); De Oliveira, J.L.(1); Nunes Freire, M.(1);
Costa Neto, E.F.(2); Barbosa Neto, J.(2); 
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08/11/2016 - 09:30h
116-077 EFEITO DA ADIÇÃO DO RESÍDUO DE LINGO-
TAMENTO DO AÇO NAS PROPRIEDADES DE BLOCOS
CERÂMICOS
Apresentador: Geovana Lira Santana
(1) UFPB; 
Santana, G.L.(1); Barbosa Neto, M.C.(1); Campos, L.F.A.(1);
Macedo, D.A.(1); Dutra, R.P.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
116-078 RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
(RCD): POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO COMO AGRE-
GADO EM TIJOLO SOLO CIMENTO
Apresentador: Adriana Scoton Antonio Chinelatto
(1) UEPG; 
Lopes, I.F.G.(1); Chinelatto, A.S.A.(1); Kruger, P.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
116-080 SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO FELDSPATO POR
RESÍDUO CONCHA DE OSTRA (OSTREA EDULIS) CAL-
CINADA EM MASSA CERÂMICA DO SISTEMA CAU-
LIM-FELDSPATO-QUARTZO PARA PORCELANA
DENTÁRIA
Apresentador: Jerffeson Lucas De Oliveira
(1) UFERSA; (2) UERN; 
Nunes Freire, M.(1); Barbosa Neto, J.(2); Costa Neto, E.F.(2);
Batalha, R.C.M.(1); De Oliveira, J.L.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
116-083 USO DO RESÍDUO DE CONCHA DE MARISCO
(ANOMALOCARDIA BRASILIANA) CALCINADA COMO
FUNDENTE AUXILIAR NO SISTEMA CAULIM-FELDS-
PATO-QUARTZO – CERÂMICA DENTÁRIA
Apresentador: Agnus Fontes Lima
(1) UFERSA; (2) UERN; 
Lima, A.F.(1); Costa Neto, E.F.(2); Barbosa Neto, J.(2); Nunes
Freire, M.(1); Dias, R.L.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
116-084 ESTUDO COMPARATIVO DE RESÍDUOS DE
CONCHAS DE MARISCO (ANOMALOCARDIA BRASI-
LIANA) E (MyTELLA CHARRUANA) CALCINADAS
COMO FUNDENTE AUXILIAR NO SISTEMA CAULIM-
FELDSPATO-QUARTZO – CERÂMICA DENTÁRIA
Apresentador: Agnus Fontes Lima
(1) UFERSA; (2) UERN; 
Lima, A.F.(1); Costa Neto, E.F.(2); Barbosa Neto, J.(2); Nunes
Freire, M.(1); Dias, R.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
116-085 COMPORTAMENTO DE UMA CERÂMICA VER-
MELHA COM A INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS DE
GARRAFAS PET NO PROCESSO DE SINTERIZAÇÃO.
Apresentador: Hugo Ferraz Lacerda
(1) IFBa; 
Freitas, T.M.(1); Oliveira, O.M.(1); Amaral, G.(1); Neto,
D.P.S.(1); Lacerda, H.F.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
116-088 MÉTODOS ANALÍTICOS APLICADOS A
RESÍDUOS DE GESSO REPROCESSADO PARA A
CONSTRUÇÃO CIVIL
Apresentador: Paulo Welbson Silva Do Nascimento
(1) UnP; 
Souza, S.S.(1); Do Nascimento, P.S.(1); Da Silva, E.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
116-089 O PAPEL DO CAO DO RESÍDUO DE CONCHA DE
MARISCO (MyTELLA CHARRUANA) CALCINADA NO
SISTEMA CAULIM-FELDSPATO-QUARTZO –
CERÂMICA DENTÁRIA
Apresentador: Rafael Leandro Dias
(1) UFERSA; (2) UERN; 
Dias, R.L.(1); Nunes Freire, M.(1); Barbosa Neto, J.(2); Costa
Neto, E.F.(2); Lima, A.F.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
116-090 AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA DA
UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DE BLISTER EM CONCRE-
TO NÃO ESTRUTURAL
Apresentador: Douglas Morais
(1) UMC-VL/FATEC-Itaquera; (2) UMC; 
Morais, D.(1); Callai, S.C.(2); Pará, E.F.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
116-091 VALORIZAÇÃO DO REJEITO DO PROCESSO DE
BENEFICIAMENTO DE SAIBRO DA MINERAÇÃO
NOSSA SENHORA DO CARMO
Apresentador: Luís Philipe Spricigo
(1) UNESC; 
Spricigo, L.P.(1); Sartor, F.(1); Niero, D.F.(1); Montedo, O.K.(1);
Bernardin, A.M.(1); Angioletto, E.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
116-092 AVALIAÇÃO ESTABILIDADE DIMENSIONAL DE
CONCRETOS PRODUZIDOS COM AGREGADOS
GRAÚDOS OBTIDOS PELO BENEFICIAMENTO DE
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Apresentador: Wivyan Castro Lage
(1) UNIFEI; 
Lage, W.C.(1); Souza De Oliveira, C.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
116-094 INCORPORAÇÃO DA ESCÓRIA DO FORNO
PANELA EM FORMULAÇÃO CERÂMICA: ESTUDO DAS
ZONAS DE EXTRUSÃO
Apresentador: Edna Fernandes Feitosa
(1) UNIFESSPA; 
Santana, C.M.(1); Feitosa, E.F.(1); Luna, D.S.(1); Fagury Neto,
E.(1); Rabelo, A.A.(1); Santos, D.M.(1); Silva, G.S.(1); Noleto,
L.T.(1); Almeida, N.C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
116-099 USO DA CINZA DO BAGAÇO DA CANA DE ACU-
ÇAR EM MASSAS CIMENTÍCIAS
Apresentador: Pedro Henrique Rocha
(1) UNIT/Al; (2) IFES; 
Rocha, P.H.(1); Della, V.P.(2); Junkes, J.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
116-100 ESTUDO DO COMPRIMENTO DE FIBRA DE
CARBONO RECICLADA NO COMPÓSITO DE POLIPRO-
PILENO
Apresentador: Denise Hirayama
(1) UNIFEI; (2) EEL/USP; (3) FEG/UNESP; 
Hirayama, D.(1); Ancelotti Júnior, A.C.(1); Saron, C.(2); Costa,
M.L.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
116-101 CARACTERIZAÇÃO DE CINZA DE CAVACO DE
BAMBU (BAMBUSA VULGARIS) PARA INCORPORAÇÃO
NA MASSA DE CERÂMICA VERMELHA
Apresentador: Nelson Agapito Brandão Rios
(1) IFPI; (2) SEDUC; 
Rios, N.A.B.(1); Freitas, J.C.(1); Andrade, D.T.M.(1); Soares,
R.A.L.(1); Sousa, R.B.(2); 
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09/11/2016 - 09:30h
116-102 ANÁLISE DOS ASPECTOS RELACIONADOS À
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E ESTUDO DE IMA-
GENS POR MICROSCOPIA ÓTICA NA RECICLAGEM
DE ESCÓRIA CRISTALIZADA PARA A PRODUÇÃO DE
ARGAMASSAS
Apresentador: Udo Henrique Cordeiro Dos Santos
(1) UEMG; 
Da Silva, A.L.(1); Gontijo, M.R.F.(1); Santos, U.H.C.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
116-106 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AGREGA-
DO RECICLADO DE RCD DA CIDADE DE TERESINA-PI
Apresentador: Lívia Racquel De Macêdo Reis
(1) UFPI; 
Brasileiro, L.L.(1); Reis, L.R.M.(1); Vieira, P.A.(1); Mattos,
J.M.E.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
116-108 USO DE REJEITO DA PRODUÇÃO DO GÁS DE
XISTO COMO ADSORVENTE DE COMPOSTOS SULFU-
ROSOS PRESENTES EM COMBUSTÍVEIS
Apresentador: Rodolfo Medeiros
(1) Universidade Federal do Rio Grande do Norte; (2) UFRN; (3)
UFERSA; 
Medeiros, R.(1); Silva, M.F.D.(2); Santiago, R.C.(3); Figueredo,
G.P.(2); Macedo, H.P.(2); Melo, M.A.F.(2); Melo, D.M.A.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
116-109 APLICAÇÃO DE ISOLADORES ELÉTRICOS DE
PORCELANA COMO AGREGADO MIÚDO EM TRAÇOS
DE CONCRETO
Apresentador: Patricia Mota Milhomem
(1) UFPA; 
Milhomem, P.M.(1); Costa, P.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
116-110 ASSOCIAÇÃO DE RESÍDUOS EM
FORMULAÇÕES DE MASSAS PARA REVESTIMENTOS:
UMA ALTERNATIVA VIÁVEL AO DESCARTE.
Apresentador: Erik Alexander Cunha Ferreira
(1) UFRN; 
Ferreira, E.A.C.(1); Soares Filho, J.E.(1); Souza, F.J.P.(1); De
Almeida, V.S.(1); De Oliveira, T.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
116-111 ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE CASCAS DE
CAFÉ EM CERÂMICA VERMELHA E A SUA
INFLUÊNCIA NO DESEMPENHO DE ESTRUTURAS NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Apresentador: Matheus Dutra Brasil
(1) IFBa; (2) IFBA; (3) USP; (4) MACKENZIE; 
Brasil, M.D.(1); Oliveira, O.M.(2); Valenzuela-diaz, F.R.(3);
Munhoz Jr, A.H.(4); 

08/11/2016 - 09:30h
116-112 CARACTERIZAÇÃO DA SÍLICA OBTIDA A PAR-
TIR DA CINZA DE CASCA DE ARROZ: ANÁLISE E
COMPARAÇÃO DE DIFERENTES PROCESSOS DE
PURIFICAÇÃO E BENEFICIAMENTO
Apresentador: Iara Janaína Fernandes
(1) Unisinos; (2) UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS
SINOS - UNISINOS; (3) UFRGS; 
Fernandes, I.J.(1); Sánchez, F.A.L.(1); Rocha, T.L.A.C.(1);
Moraes, C.A.M.(1); Sousa, V.C.(2); Calheiro, D.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
116-113 ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DE
UTILIZAÇÃO DE RESÍDUO DE CONCRETO E RESÍDUO
DE BLOCO CERÂMICO NA PRODUÇÃO DE ARGAMASSA
Apresentador: Eric Gabriel Oliveira Rodrigues
(1) UNP; (2) UnP; (3) UFRN; 
Rodrigues, E.G.O.(1); Silva, K.P.O.(2); Nascimento, A.F.(2);
Nunes, A.R.D.(2); Monte Junior, I.V.(3); Cruz, C.P.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
116-114 SINTERIZAÇÃO POR PLASMA DE WC-CO/NI
RECICLADO
Apresentador: Daniel Rodrigues
(1) IPT; (2) BRATS; (3) USP; (4) Proart; 
Fredericci, C.(1); Rodrigues, D.(2); Cruz, I.A.(1); Tertuliano,
A.J.O.(3); Da Silva, M.(4); Machado, I.F.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
116-115 ESTUDO PRELIMINAR DA UTILIZAÇÃO DE
LODO DERIVADO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ÁGUA NA PREPARAÇÃO DE MASSAS CERÂMICAS
Apresentador: Juscelino Chaves Sales
(1) UNIFOR; (2) UFC; (3) IFCE; (4) UVA; (5) CAGECE; 
Sancho, E.O.(1); Albuquerque, J.V.(2); Silva, P.T.(3); Sales,
J.C.(4); Araújo, E.A.(2); Brandão, A.S.(5); 

10/11/2016 - 09:30h
116-116 ESTUDO DA VIABILIDADE TÉCNICA DA
UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
NA OBTENÇÃO DE NOVOS MATERIAIS CERÂMICOS
Apresentador: Valeria Castro Almeida
(1) UFRJ; 
Almeida, V.C.(1); Manfro, R.L.(1); Gripa, E.(1); Gonçalves, I.L.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
116-117 PROPOSTA DE EMPREGO DO LODO DE ETA E
RESÍDUOS DE TIJOLOS PARA FABRICAÇÃO DE PRO-
DUTOS CERÂMICOS.
Apresentador: Valeria Castro Almeida
(1) UFRJ; 
Almeida, V.C.(1); Gonçalves, I.L.(1); Gripa, E.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
116-118 AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE TÉCNICA DA
UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE PORCELANATO PARA
A OBTENÇÃO DE NOVOS MATERIAIS CERÂMICOS
Apresentador: Everton Gripa
(1) UFRJ; 
Almeida, V.C.(1); Gripa, E.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
116-119 TRATAMENTO TÉRMICO E CARACTERIZAÇÕES
DE CONCHAS DE MOLUSCO PARA A UTILIZAÇÃO EM
COMPÓSITOS POLIMÉRICOS
Apresentador: Patricia Alves Melo
(1) UFPB; (2) ; 
Melo, P.A.(1); Fulgêncio, E.B.G.A.(2); Chagas, T.F.(1); Silva,
L.B.(1); Santos, A.S.(1);

Materiais Cerâmicos - Equipamentos e Tecnologias

07/11/2016 - 16:30h
117-005 PRODUCTION OF HARDMETAL By HPHT
USING NB AS A NEW BINDER
Apresentador: Michel Picanço Oliveira
(1) UENF; (2) IFF; 
Oliveira, M.P.(1); Barros, R.A.(1); Peçanha Jr, L.A.F.(2);
Guimarães, R.S.(1); Filgueira, M.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
117-007 DESENVOLVIMENTO DE CERÂMICAS EM COR-
DIERITA PARA USO EM AMBIENTE DE ULTRA ALTO
VÁCUO
Apresentador: Osmar Roberto Bagnato
(1) engecer; (2) LNLS; 
Falvo, T.(1); Mendes, F.B.(1); Gonçalves, M.P.(1); Bagnato,
O.R.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
117-008 UTILIZAÇÃO DE DIAGRAMA DE FASES PARA
PREVISÃO DE RESULTADOS EM PESQUISA COM
MASSA CERÂMICA PARA ISOLADORES ELÉTRICOS.
Apresentador: Eliado Chibério Da Silva
(1) UFRN; (2) IFRN; (3) IFBA; 
Gonçalves, J.N.(1); Silva, E.C.(2); Acchar, W.(1); Bastos, I.S.(3); 

10/11/2016 - 14:00h
117-009 AVALIAÇÃO DE DADOS DE CONFIABILIDADE E
FALHAS EM TUBULAÇÕES PARA USO EM INSPEÇÕES
BASEADAS EM RISCO DE CENTRAIS NUCLEARES
Apresentador: Wellington Antonio Soares
(1) CDTN; 
Vasconcelos, V.(1); Soares, W.A.(1); Costa, A.C.L.(1); Rabello,
E.G.(1); Marques, R.O.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
117-010 FENÔMENOS DE CAPILARIDADE E SECAGEM
EM BLOCOS DE GESSO: DESENVOLVIMENTO DE APA-
RATOS EXPERIMENTAIS PARA CARACTERIZAÇÃO
DAS AMOSTRAS REPRESENTATIVAS
Apresentador: Emanuel Patrick Campos
(1) UNIVASF; (2) Univasf; 
Campos, E.P.(1); Ferraz, A.V.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
117-013 DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO
DECOMPÓSITOS DE MATRIZ CERÂMICA (CMC)
BASEADO EM ZIRCÔNIA-TITÂNIA REFORÇADO COM
LANTÂNIO PARA REVESTIMENTO DO SISTEMA DE
EXAUSTÃO DE TURBINAS AEROESPACIAIS
Apresentador: Yogendra Prasad Yadava
(1) UFPE; 
Gomes, N.L.(1); Ferreira, R.A.S.(1); Yadava, Y.P.(1);

Materiais Cerâmicos - Ensino de Graduação e de Pós-
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais

10/11/2016 - 09:30h
118-001 ESTUDO COMPARATIVO DO CICLO DE QUEI-
MA NAS PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DE MASSAS
CERÂMICAS DE COLORAÇÃO CLARA E AVERMELHA-
DA
Apresentador: Carlos Alberto Oliveira Guimarães
(1) UENF; 
Guimarães, C.A.O.(1); Vieira, C.M.F.(1); Holanda, J.N.F.(1);
Amaral, L.F.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
118-002 PRÁTICAS UTILIZANDO ESTUDOS COMPARA-
TIVOS ENTRE FORMULAÇÕES CERÂMICAS COMO
FERRAMENTA PARA A COMPREENSÃO DE
CONTEÚDOS NA DISCIPLINA “MATERIAIS
CERÂMICOS” DO PPG-CEM- UNIFAL-MG
Apresentador: Ana Gabriela Storion
(1) UNIFAL-MG; (2) UNIFAL; 
Del Roveri, C.(1); Maestrelli, S.C.(1); Mariano, N.A.(2); Campos,
M.G.N.(1); Storion, A.G.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
118-006 FABRICAÇÃO DE MODELOS FÍSICOS PARA
APRENDIZADO DOS SISTEMAS CRISTALINOS: UMA
INTRODUÇÃO
Apresentador: Juscelino Chaves Sales
(1) UNIFOR; (2) UFC; (3) Unifor; (4) UVA; 
Sancho, E.O.(1); Araújo, E.A.(2); Maia, R.C.B.(1); Oliveira,
L.B.(3); Sales, J.C.(4); Monteiro, R.N.(3);

Materiais Cerâmicos - Outros

09/11/2016 - 09:30h
119-005 REUTILIZAÇÃO DO REJEITO DE SIENITO
COMO MATÉRIA-PRIMA PARA A CERÂMICA
Apresentador: Rafael Azevedo Da Cunha
(1) UNIFAL; (2) UNIFAL-MG; 
Simonetti, M.P.(1); Da Cunha, R.A.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
119-006 RELAÇÃO ENTRE DENSIDADE DE INCLUSÕES
E PITES DE CORROSÃO EM CUPONS DE PERDA DE
MASSA
Apresentador: Elaine Cristina Pereira
(1) UENF; 
Pereira, E.C.(1); Da Silva, A.P.(1); Santos, L.C.(1); Filho, A.S.(1);
Finamore, D.J.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
119-007 SETOR CERAMISTA NA CIDADE DE BARRA-BA,
ESTUDO DE CASO.
Apresentador: Flanelson Maciel Monteiro
(1) IFBA; (2) IFBA/ Campus Jacobina; 
Monteiro, F.M.(1); Gomes, A.S.(1); Marques, J.M.(1); Machado,
T.G.(2); Assis, R.B.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
119-008 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE INIBIÇÃO DE
FLUIDOS DE PERFURAÇÃO AQUOSOS
Apresentador: Raquel Santos Leite
(1) ; 
Leite, R.S.(1); Amorim, L.V.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
119-009 USE OF SUGARCANE BAGASSE ASHES AS RAW
MATERIAL IN THE REPLACEMENT OF FLUXES FOR
APPLICATIONS ON PORCELAIN TILE
Apresentador: Vamberto Monteiro Da Silva
(1) IFBA; (2) IFPB; (3) UFRN; 
Paranhos, R.J.S.(1); Da Silva, V.M.(2); Acchar, W.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
119-011 PRODUÇÃO DE BIODIESEL VIA ROTA
METÍLICA UTILIZANDO CATALISADOR MAGNÉTICO
NI0,5ZN0,5FE2O4 E ÓLEO DE FRITURA COMO
MATÉRIA PRIMA.
Apresentador: Kleberson Ricardo De Oliveira Pereira
(1) UFCG; 
Pereira, K.R.O.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
119-012 DESENVOLVIMENTO DE VIDRADO CONDUTI-
VO A PARTIR DE VIDROS CONTENDO SÍLICA E LÍTIA.
Apresentador: Bruna Nascimento De Souza
(1) UNESC; 
De Souza, B.N.(1); Spricigo, L.P.(1); Niero, D.F.(1); Goulart,
S.(1); Uggioni, E.(1); Bernardin, A.M.(1); 
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08/11/2016 - 16:30h
119-013 CORROSION PROTECTION OF CHROMIUM-
COATED STEEL By HyBRID SOL-GEL COATINGS
Apresentador: Sandra Helena Pulcinelli
(1) UNESP; (2) UFF; 
Pulcinelli, S.H.(1); Suzana, A.F.(1); Ferreira, E.(2); Santilli,
C.V.(1); Benedetti, A.V.(1); Carvalho, H.W.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
119-015 UTILIZAÇÃO DE AREIA DESCARTADA DE
FUNDIÇÃO (ADF) COMO SUBSTITUINTE PARCIAL DA
SÍLICA EM UM VIDRO SODA-CAL
Apresentador: Oscar Khoiti Ueno
(1) UDESC; 
Martin, A.C.(1); Folgueras, M.V.(1); Ueno, O.K.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
119-016 PRODUÇÃO DE BIODIESEL POR
ESTERIFICAÇÃO METÍLICA UTILIZANDO O
FERROESPINÉLIO NI0,5ZN0,5FE2O4 COMO CATALISA-
DOR E ÓLEO DE FRITURA COMO MATÉRIA PRIMA
Apresentador: Kleberson Ricardo De Oliveira Pereira
(1) UFCG; 
Pereira, K.R.O.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
119-018 PRODUÇÃO DE BIODIESEL POR
ESTERIFICAÇÃO METÍLICA UTILIZANDO O FERRO -
ESPINÉLIO NI0,5ZN0,5FE2O4 COMO CATALISADOR E
ÓLEO DE FRITURA COMO MATÉRIA PRIMA
Apresentador: Francisco Nilson Silva
(1) UFCG; 
Vasconcelos, E.V.(1); Barros, A.B.S.(1); Costa, A.C.F.M.(1); Pereira,
K.R.O.(1); Moura, T.F.B.(1); Dantas, J.(1); Silva, F.N.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
119-022 SÍNTESE DO BETA-AGVO3: CARACTERI ZAÇÃO
ESTRUTURAL E CRESCIMENTO DE
NANOPARTÍCULAS DE AG POR ELETRO-IRRADIAÇÃO
Apresentador: Regiane Cristina Oliveira
(1) ; (2) UFSCar; (3) USP; (4) IQ-UNESP; (5) UJI; 
Oliveira, R.C.(1); Assis, M.(2); Mondego, M.(2); Silva, M.(2); Sui
Li, M.(3); Longo, E.(4); Edo, L.(5); Andrés, J.(5); 

09/11/2016 - 09:30h
119-023 USO DE PALIGORSQUITA COMO SUPORTE
CATALÍTICO DE TIO2 NA DEGRADAÇÃO DE HERBICI-
DA: UMA REVISÃO.
Apresentador: Alan Icaro Sousa Morais
(1) UFPI; 
Morais, A.I.S.(1); Pinto, L.I.F.(1); Sa, A.S.(1); Araújo, F.P.(1);
Silva Filho, E.C.(1); Osajima, J.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
119-024 TRATAMENTO DE EMULSÕES ÓLEO/ÁGUA
UTILIZANDO A ARGILA VERMICULITA HIDROFOBI-
ZADA.
Apresentador: Carlos Eduardo Pereira
(1) UFCG; 
Silva, V.C.(1); Batista, T.S.(1); Ramos, I.B.M.(1); Alves,
J.J.N.(1); Sousa, B.V.(1); Pereira, C.E.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
119-026 ADIÇÃO DE CINZA DE SABUGO DE MILHO EM
FORMULAÇÕES DE CERÂMICA VERMELHA
Apresentador: Hárita Silva Silva
(1) UNIFESSPA; 
Silva, H.S.(1); Reis, A.A.P.(1); Silva, T.L.(1); Ferreira, V.S.(1);
Fagury Neto, E.(1); Rabelo, A.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
119-027 SÍNTESE, ATIVAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO
CARVÃO ATIVADO PRODUZIDO A PARTIR DO LODO
DOMÉSTICO
Apresentador: Jéssyca Kaenny Andrade De Bezerra
(1) UFRN; (2) UFCG; 
Bezerra, J.K.A.(1); Duarte, M.M.L.(1); Souza, M.S.B.(1); Neto,
E.L.B.(1); Feitosa, A.C.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
119-029 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO NAS
PROPRIEDADES ÓPTICAS E DE TRANSPORTE
ELÉTRICO, E DISTRIBUIÇÃO DE CR3+ EM ALEXAN-
DRITA
Apresentador: Rosa Maria Fernandes Scalvi
(1) UNESP; (2) IFSP; 
Scalvi, R.M.F.(1); Trindade, N.M.(2); Scalvi, L.V.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
119-030 INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE PÓ DE PEDRA NO
BLOCO INTERTRAVADO
Apresentador: Erica Natasche De Medeiros Gurgel Pinto
(1) UFERSA; 
Menezes, A.L.R.(1); Pinto, E.N.M.G.(1); Cabral, K.C.(1);
Cardoso, N.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
119-031 REUTILIZAÇÃO DO REJEITO DA
REESTRUTURAÇÃO DE ARGILAS POR TRATAMENTO
ÁCIDO
Apresentador: Márcia Fernanda Teixeira De Menezes
(1) UFCG; (2) UFRN; 
Menezes, M.F.T.(1); Wanderley, A.F.(2); Filho, F.G.N.(2);
Guedes, A.P.M.A.(1); Da Cunha, F.A.P.(2); Sales, L.L.M.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
119-032 USO DE NOVOS MATERIAIS NA RESTAURAÇÃO
DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS
Apresentador: Antonio Onias Mesquita Véras
(1) UFPI; (2) US; 
Véras, A.O.M.(1); Simal, V.S.(2); Furtini, M.B.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
119-034 MIGRAÇÃO DE ÍONS EM ÁGUA DO MAR POR
PLASMA ATMOSFÉRICO
Apresentador: Jairo Breno Francisco De Oliveira Barauna
(1) UFERSA; 
Barauna, J.B.F.O.(1); Gonçalves, I.A.(1); Rocha, A.C.(1);
Vitoriano, J.O.(1); Alves Jr., C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
119-035 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ADSORTIVA DO
REJEITO DE CAULIM VISANDO SEU USO NA
REMOÇÃO DE CORANTES EM SOLUÇÃO AQUOSAS.
Apresentador: Cintia Silva Matos
(1) UFPA; 
Matos, C.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
119-036 TERMOLUMINESCÊNCIA (TL) E
LUMINESCÊNCIA OPTICAMENTE ESTIMULADA (OSL)
DE ALEXANDRITA (BEAL2O4:CR3+)
Apresentador: Neilo Marcos Trindade
(1) IFSP, USP; (2) USP; (3) UNESP; 
Trindade, N.M.(1); Blak, A.R.(2); Yoshimura, E.M.(2); Scalvi,
L.V.A.(3); Scalvi, R.M.F.(3); 
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09/11/2016 - 16:30h
119-037 CERÂMICA INCORPORADA COM RESÍDUO DE
ROCHAS ORNAMENTAIS PROVENIENTE DO BENEFI-
CIAMENTO POR MULTIFIOS: CARACTERIZAÇÃO
AMBIENTAL
Apresentador: Monica Castoldi Borlini Gadioli
(1) CETEM; (2) ; (3) UENF; 
Gadioli, M.C.B.(1); Pizeta, P.P.(2); Aguiar, M.C.(3);

Materiais Compósitos - Ciência dos Materiais básica,
incluindo modelagem

08/11/2016 - 16:30h
201-001 SOLID STATE REACTION IN ALUMINA NANO-
PARTICLES/LZSA GLASS-CERAMIC COMPOSITES
Apresentador: Oscar Rubem Klegues Montedo
(1) UNESC; (2) UFSC; 
Montedo, O.K.(1); De Oliveira, A.N.(2); Raupp-pereira, F.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
201-002 ESTUDO MORFOLÓGICO E ESTRUTURAL DA
INCORPORAÇÃO DO ESPINÉLIO MN1-XZXFE2O4 EM
BORRACHA DE SILICONE
Apresentador: José Edson Silveira Júnior
(1) UFCG; (2) UFSCar; 
Diniz, v.C.S.(1); Silveira Júnior, J.E.(1); Costa-junior, A.(1);
Kiminami, R.H.G.A.(2); Costa, A.C.F.M.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
201-010 ANÁLISE DA DIFUSÃO ANÔMALA DE ÁGUA
EM MATERIAIS COMPÓSITOS POLIMÉRICOS REFOR-
ÇADOS COM FIBRAS VEGETAIS VIA MODELO DE
LANGMUIR
Apresentador: Rafaela Quinto Da Costa Melo
(1) UFCG; 
Melo, R.Q.C.(1); Silva, S.K.B.M.(1); Santos, W.R.G.(1); Lima,
A.G.B.(1);

Materiais Compósitos - Síntese

09/11/2016 - 09:30h
202-001 PRODUÇÃO DE CARBETO DE SILÍCIO REFOR-
ÇADO POR ÓXIDO DE GRAFENO
Apresentador: Eduardo De Sousa Lima
(1) IME; (2) UENF; 
Matias, P.C.(1); Lima, E.S.(1); Pinheiro, W.A.(1); Saleiro,
G.T.(1); Oliveira, M.P.(2); Gonçalves, D.C.(1); Carvalho,
D.B.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
202-006 STUDy OF THE EFFECT OF SyNTHESIS PARA-
METERS IN THE ELECTRICAL CONDUCTIVITy OF
THE COMPOSITE POLy (VINyLIDENE FLUORIDE) /
POLyANILINE
Apresentador: Márcio Antônio Fiori
(1) UNIBAVE; (2) UNESC; (3) UFSC; (4) Unochapecó; 
Duarte, G.W.(1); Naspolini, A.M.(2); Tachinski, C.G.(3);
Consenso, E.C.(2); Fiori Júnior, J.(3); Riella, H.G.(3); Fiori,
M.A.(4); 

10/11/2016 - 09:30h
202-007 ESTUDO DO EFEITO DA MOAGEM DE ALTA
ENERGIA E SINTERIZAÇÃO EM COMPÓSITOS
CERÂMICOS DE MATRIZ METÁLICA WC-CO-AL2O3.
Apresentador: Erisson Aparecido De Deus Leal
(1) UFRN; 
Leal, E.A.D.(1); Medeiros, J.S.(1); Dantas, S.L.(1); Menezes,

R.A.C.(1); Gomes, U.U.(1); Costa, F.A.(1); Azevedo,
H.V.S.B.(1); Raimundo, R.A.(1); Oliveira, G.S.(1); Barreto,
L.P.P.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
202-008 ESTUDO DA CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL
APÓS MOAGEM DE ALTA ENERGIA DE COMPÓSITOS
CERÂMICOS DE MATRIZ METÁLICA WC-CO-AL2O3.
Apresentador: Erisson Aparecido De Deus Leal
(1) UFRN; 
Leal, E.A.D.(1); Medeiros, j.s.(1); Dantas, S.L.(1); Lima, M.S.(1);
Gomes, U.U.(1); Costa, F.A.(1); Souto, M.V.M.(1); De Santana,
j.s.(1); Oliveira, G.S.(1); Barreto, L.P.P.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
202-011 DESIGN DE UM NOVO COMPÓSITO A BASE DE
PEROVSKITA E METAL ORGANIC FRAMEWORK
Apresentador: Ricardo Tadeu Lourenço Maia Junior
(1) UFPE; 
Maia Junior, R.L.(1); Coelho, D.A.(1); Da Luz, L.L.(1); Júnior,
S.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
202-012 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE
NANOPARTÍCULAS DE PRATA PARA APLICAÇÃO NO
DESENVOLVIMENTO DE MEMBRANAS DE POLI(L-
ÁCIDO LÁCTICO) COM PROPRIEDADES ANTIBACTE-
RIANAS
Apresentador: Ana Paula T Pezzin
(1) Univille; 
Souza, S.G.(1); Nogueira, A.L.(1); Pezzin, A.P.(1); Zanella, G.(1);
Abatti, D.(1); Schneider, A.(1); Todeschini, L.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
202-014 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
NANOCOMPÓSITOS FIBROSOS DE PVDF/ARGILA
OBTIDOS PELA TÉCNICA DE FIAÇÃO POR SOPRO EM
SOLUÇÃO
Apresentador: Lincon Zadorosny
(1) UNESP; (2) FE-IS/UNESP; 
Zadorosny, L.(1); Malmonge, J.A.(2); Santos, M.C.(1);
Malmonge, L.F.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
202-015 OBTENÇÃO DE NANOCOMPÓSITO MADEI-
RA/TIO2 POR MEIO DO SISTEMA SOLVOTÉRMICO
ASSISTIDO POR MICRO-ONDAS
Apresentador: Paula Zanatta
(1) UFPEL; (2) UFRGS; (3) UFPel; 
Zanatta, P.(1); Ribes, D.D.(1); Lazarotto, M.(2); Gatto, D.A.(1);
Cava, S.S.(3); Moreira, M.L.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
202-016 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ÓXIDO DE
MN NANOESTRUTURADO EM CAMADA (CA-OL-2) A
PARTIR DE MINÉRIOS DA ANTIGA MINA DE SERRA
DO NAVIO (AMAPÁ)
Apresentador: Irlana Costa Do Mar
(1) UFOPA; (2) UFPA; (3) IFMA; 
Do Mar, I.c.(1); Da Silva, A.S.B.(1); Figueira, B.A.M.(1); Silva,
l.N.(2); Rivas Mercury, J.M.(3); 

08/11/2016 - 09:30h
202-017 COMPÓSITOS A BASE DE QUITOSANA E
ÓLEOS: SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO
COMO ADSORVENTE
Apresentador: Clayane Carvalho Santos
(1) UFSCAR; (2) UFMA; (3) IQ-UNESP; 
Santos, C.C.(1); Bezerra, C.W.B.(2); Longo, E.(3); 
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08/11/2016 - 16:30h
202-018 PROPRIEDADES ÓTICAS E ESTRUTURAIS DO
CATIO3/?-AG2WO4
Apresentador: Mayara Mondego Teixeira
(1) UFSCar; (2) IQ-UNESP; 
Teixeira, M.M.(1); Oliveira, R.C.(1); Pereira, W.S.(1); Longo,
E.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
202-019 ONE-STEP SyNTHESIS FOR FEBTC-MOF/IRON
OXIDE COMPOSITE
Apresentador: Renata Flávia Ferraz Do Nascimento
(1) UFPE; (2) CAA - UFPE; 
Do Nascimento, R.F.F.(1); Gentil, G.(1); Júnior, S.A.(1); De
Azevedo, W.M.(1); Rodrigues, A.R.(1); Campello, S.L.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
202-021 SINTESE TERMAL DE PENEIRA MOLECULAR
DE ÓXIDO E MN (K-OMS-2) A PARTIR DE K-BIRNESSI-
TA OBTIDA PELO MÉTODO SOL-GEL
Apresentador: Dayane Dos Santos Rezende
(1) UFOPA; (2) UFPA; (3) UFRN; (4) IFMA; 
Rezende, D.S.(1); De Moraes, M.C.(2); Silva, L.N.(2); Figueira,
B.A.M.(1); Figueredo, G.P.(3); Rivas Mercury, J.M.(4); 

09/11/2016 - 16:30h
202-022 SÍNTESE DE MICROCÁPSULAS DE
POLI(URÉIA-FORMALDEÍDO) CONTENDO ÓLEOS
VEGETAIS PARA APLICAÇÕES EM SELF-HEALING
Apresentador: Saulo Regis De Medeiros Costa
(1) UFRN; 
Costa, S.M.(1); Carvalho, A.M.(1); Do Nascimento, M.B.C.(1);
Cysne Barbosa, A.P.(1); Melo, J.D.D.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
202-023 ESTUDO DA ADSORÇÃO DE ANTIBIÓTICOS EM
MEIO AQUOSO UTILIZANDO DIFERENTES ADSOR-
VENTES
Apresentador: Niléia Cristina Silva
(1) UNESP; 
Silva, n.c.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
202-024 ELETROSSÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE
NANOCOMPÓSITO BASEADO EM SIO2-AG
Apresentador: Byanca Silva Ferreira
(1) UNIFEI; 
Ferreira, B.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
202-025 HÍBRIDOS INORGÂNICO-ORGÂNICOS DERIVA-
DOS DA SILANIZAÇÃO EM MICRO-ONDAS DE BENTO-
NITA SÓDICA COM AMINO SILANO APLICADOS
COMO ADSORVENTES PARA CU (II)
Apresentador: Líbia Fernandes Queiroga
(1) UFPB; 
Queiroga, L.F.(1); Fonseca, M.G.(1); Santos, I.M.G.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
202-027 OBTENÇÃO DE UM COMPÓSITO NB-CU VIA
METALURGIA DO PÓ
Apresentador: Anderson Dias Monteiro
(1) UnB; 
Monteiro, A.D.(1); Muterlle, P.V.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
202-028 ORGANOFUNCIONALIZAÇÃO DE VERMICULI-
TA COM 3-MERCAPTOPROPILTRIMETOXISILANO
Apresentador: Luís Humberto De Oliveira

(1) UFPB; 
Oliveira, L.H.(1); Santos, I.M.G.(1); Fonseca, M.G.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
202-029 INTERCALAÇÃO DE DIAMINAS EM H-
MAGADEÍTA ASSISTIDA POR MICRO-ONDAS
Apresentador: Denise De Brito França
(1) UFPB; 
França, D.B.(1); Santos, I.M.G.(1); Fonseca, M.G.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
202-031 EFEITO DO CONDICIONAMENTO DE PÓS DE
ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO NA ATIVIDADE DE
NANOPLATINA PARA ELETRO-OXIDAÇÃO DE ETA-
NOL
Apresentador: Guilherme Luís Cordeiro
(1) IPEN; 
Cordeiro, G.L.(1); De Souza, R.R.(1); Yoshito, W.K.(1); Lima,
N.B.(1); Ussui, V.(1); Neto, A.O.(1); Lazar, D.R.R.(1);

08/11/2016 - 16:30h
202-032 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO AGENTE
REDUTOR NAS CARACTERÍSTICAS DE FILMES DE
ÓXIDO DE GRAFENO
Apresentador: Rodiney Randello De Souza
(1) IPEN; 
De Souza, R.R.(1); Cordeiro, G.L.(1); Ussui, V.(1); Yoshito,
W.K.(1); Lima, N.B.(1); Neto, A.O.(1); Lazar, D.R.R.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
202-033 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPLE-
XOS DE BASE DE SCHIFF COM NÍQUEL (II) ANCORA-
DOS NO MATERIAL MESOPOROSO SBA-15
Apresentador: Alanna Martinna De Souza Chagas
(1) UFRN; (2) UFTO; (3) UFSCAR; 
Chagas, A.M.S.(1); Maia, D.O.(1); Guedes, A.P.M.A.(1); Dockal,
E.R.(2); Lemos, F.C.D.(3); Araujo, A.S.(1); Gondim, A.D.(1);
Dantas, T.M.(1);

Materiais Compósitos - Processamento

09/11/2016 - 16:30h
203-001 DILATOMETRIC STUDy ON SINTERING
MECHANISM OF THE WC-10WT%CO CEMENTED
CARBIDE, DOPED WIHT TANTALUM CARBIDE AND
NIUBIUM CARBIDE
Apresentador: João Baptista Manuel
(1) UFRPE; (2) UFRN; 
Manuel, J.B.(1); Gomes, U.U.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
203-002 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
COMPÓSITO DE MATRIZ CIMENTÍCIA COM FIBRA DO
MESOCARPO DE COCO DA BAÍA (COCOS NUCIFERA L.)
Apresentador: Edilson De Jesus Santos
(1) UFS; 
Cardoso, G.(1); Almeida, T.N.(1); Santos, E.J.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
203-003 PROCESSO DE SECAGEM DE FIBRAS DE
BAMBU PARA APLICAÇÃO EM REFORÇO DE MATRI-
ZES ESTRUTURAIS
Apresentador: Luiz Veriano Oliveira Dalla Valentina
(1) IFSC; (2) UDESC; 
Moura, C.R.(1); Dalla Valentina, L.V.O.(2); Vieira, A.T.(2); 
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07/11/2016 - 09:30h
203-004 OBTENÇÃO DE COMPÓSITOS NI-NBC PELAS
TÉCNICAS DE MOAGEM DE ALTA ENERGIA E
GRANULAÇÃO EM TAMBOR
Apresentador: Sloany Guedes Medeiros
(1) UFRN; (2) UFPB; 
Medeiros, S.G.(1); Martinelli, A.E.(1); Fernandes, M.R.P.(2);
Dantas, E.B.(1); Oliveira, A.C.A.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
203-006 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
MECÂNICA DE COMPÓSITOS DE POLIPROPILENO
COM RESÍDUOS LIGNOCELULÓSICOS DA CASTANHA
DO BRASIL (BERTHOLLETIA EXCELSA)
Apresentador: Gustavo Pinto Petrechen
(1) UFSCar; 
Petrechen, G.P.(1); Ambrósio, J.D.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
203-008 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PÓ
COMPÓSITO W-CU A PARTIR DA MISTURA
MECÂNICA DE PARATUNGSTATO DE AMÔNIA-APT E
NITRATO DE COBRE.
Apresentador: Lucas Pires De Paiva Barreto
(1) UFRN; 
Barreto, L.P.P.(1); Lima, M.S.(1); Silva, F.S.(1); Gomes, U.U.(1);
Oliveira, G.S.(1); Raimundo, R.A.(1); Furukava, M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
203-009 PRODUÇÃO DE COROAS DE PERFURAÇÃO
GEOLÓGICA USANDO INDUÇÃO
ELETROMAGNÉTICA COMO FONTE DE AQUECIMEN-
TO
Apresentador: Carlos Roberto Ferreira
(1) IFMG; (2) UFOP; 
Ferreira, C.R.(1); Guimarães, P.H.B.P.(1); Araújo, F.G.S.(2);
Sade, W.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
203-011 COMPÓSITOS NI/TAC/NBC PRODUZIDOS VIA
METALURGIA DO PÓ
Apresentador: Ana Clara Araújo Da Silva Oliveira
(1) UFPB; (2) UFRN; (3) UFSC; 
Fernandes, M.R.P.(1); Martinelli, A.E.(2); Klein, A.N.(3);
Oliveira, A.C.A.S.(2); Dantas, E.B.(2); Medeiros, S.G.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
203-013 ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE PÓS-
COMPÓSITOS DE WC-10%P.NI E WC-10%P.NI-3%P.TAC
PREPARADOS POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA.
Apresentador: Gerlanea Silva Oliveira
(1) UFRN; 
Oliveira, G.S.(1); Lima, M.S.(1); Gomes, U.U.(1); Raimundo,
R.A.(1); Leal, E.A.D.(1); Menezes, R.A.C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
203-015 ESTUDO DO EFEITO DA MOAGEM DE ALTA
ENERGIA NOS COMPÓSITOS PARTICULADOS DO AÇO
EUROFER COM E SEM ADIÇÃO DE 3y-TZP
Apresentador: Roberta Araujo Cavalcante De Menezes
(1) UFRN; (2) ufrn; 
Menezes, R.A.C.(1); Oliveira, L.A.(2); Gomes, U.U.(1); Oliveira,
G.S.(1); Leal, E.A.D.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
203-021 AVALIAÇÃO DO EFEITO DE TRATAMENTO
QUÍMICO ÀS FIBRAS DA FOLHA DE CARNAÚBA
Apresentador: Rayssilane Cardoso De Sousa
(1) IFPI; 

Carvalho, T.M.P.(1); Marques, J.R.(1); Carvalho, L.F.M.(1);
Oliveira, R.R.(1); Sousa, F.M.S.(1); Sousa, R.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
203-022 EFEITO DA ADIÇÃO DE CARBETO DE
TUNGSTÊNIO E COBALTO NA SINTERIZAÇÃO E
DENSIFICAÇÃO DA ALUMINA.
Apresentador: Heytor Vitor Souza Bezerra De Azevedo
(1) UFRN; 
Raimundo, R.A.(1); Gomes, U.U.(1); Costa, F.A.(1); Azevedo,
H.V.S.B.(1); Lourenco, c.s.(1); Leal, E.A.D.(1); Coelho, R.A.(1);
Oliveira, G.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
203-024 OTIMIZAÇÃO NA OBTENÇÃO DE NANOFIBRAS
DE PLA/HAP PARA LIBERAÇÃO DE FÁRMACOS
Apresentador: Aline Aparecida Becaro
(1) Embrapa; (2) UFSCar; 
Becaro, A.A.(1); Sciena, C.R.(2); Malafatti, J.O.D.(2); Paris,
E.C.(1); Mattoso, L.H.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
203-025 ESTUDO DA CONSOLIDAÇÃO SOB PRESSÃO E
CARACTERIZAÇÃO DO COMPÓSITO COMMINGLED
TERMOPLÁSTICO JUTA/PP
Apresentador: Bárbara Righetti Souza
(1) UNIFEI; 
Souza, B.R.(1); Di Benedetto, R.M.(1); Ancelotti Junior, A.C.(1);
Barban, G.B.(1); Barbosa, L.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
203-026 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
COMPÓSITOS ABRASIVOS DE MATRIZ FENÓLICA
REFORÇADOS COM ALUMINA E CARBETO DE
SILÍCIO
Apresentador: Carlos Yujiro Shigue
(1) EEL USP; (2) Vibrafloor; 
Shigue, C.Y.(1); Luiz, S.G.(1); Hidalgo, C.E.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
203-027 EFEITO DO USO DE WC NANOESTRUTURADO
NA MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES DO METAL
DURO WC-CO.
Apresentador: Fernando Erick Santos Silva
(1) UFRN; (2) ufrn; 
Silva, F.S.(1); Gomes, U.U.(1); Souza, A.S.(1); Lima, M.S.(1);
Barreto, L.P.P.(1); Oliveira, L.A.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
203-031 MANUFATURA DE PREFORMAS DE
COMPÓSITOS TERMOPLÁSTICOS DE FIBRA DE
VIDRO/POLIAMIDA PELO MÉTODO DE COSTURA
TUFTING E AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS APÓS O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO
SOB PRESSÃO E AQUECIMENTO
Apresentador: Daniel Brighenti Bortoluzzi
(1) UNIFEI; 
Bortoluzzi, D.B.(1); Ancelotti Junior, A.C.(1); Di Benedetto,
R.M.(1); Barban, G.B.(1); Pereira Filho, A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
203-032 ESTUDO DO BALANCEAMENTO
ESTEQUIOMÉTRICO PARA OTIMIZAÇÃO DE ARGA-
MASSAS DE REVESTIMENTO
Apresentador: Afonso Rangel Garcez Azevedo
(1) UENF; (2) IFF; (3) IME; (4) REDENTOR; 
Marvila, M.T.(1); Azevedo, A.R.G.(2); Alexandre, J.(1);
Monteiro, S.N.(3); Junior, W.F.(1); França, B.R.(1); Cerqueira,
N.A.(1); Souza, V.B.(4); Zanelato, E.B.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
203-033 REOMETRIA DE TORQUE DE
NANOCOMPÓSITOS OBTIDOS A PARTIR DE BLENDAS
ECOFLEX-AMIDO TERMOPLÁSTICO
Apresentador: Laura Hecker Carvalho
(1) UFCG; 
Coelho Ferreira, E.H.(1); Nascimento, A.A.(1); Miranda, I.C.(1);
Carvalho, L.H.(1); Canedo, E.L.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
203-038 ESTUDO DO EFEITO DA MOAGEM DE ALTA
ENERGIA NA DENSIFICAÇÃO E MORFOLOGIA DO
COMPÓSITO CU-10%PC
Apresentador: Evanildo Vicente De Oliveira Nunes
(1) UFRN; 
Lourenco, C.S.(1); Costa, F.A.(1); Gomes, U.U.(1); Raimundo,
R.A.(1); Medeiros, J.S.(1); Azevedo, H.V.S.B.(1); Coelho,
R.A.(1); Nunes, E.V.O.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
203-042 INFLUENCE OF MOLD TEMPERATURE ASSO-
CIATED WITH A GLASS FIBER ON THE MECHANICAL
PROPERTIES OF A (PA6/GF/MMT) NANOCOMPOSITE
Apresentador: Márcio Antônio Fiori
(1) UNESC; (2) UNIBAVE; (3) UFSC; (4) UNIPAMPA; (5)
Unochapecó; 
Duarte, G.W.(1); Damiani, R.A.(2); Fiori Júnior, J.(3); Fiori,
M.A.(4); Riella, H.G.(3); Santos Neto, A.B.S.(5); De Araújo,
P.H.H.(3); 

10/11/2016 - 09:30h
203-043 DETERMINAÇÃO DO CICLO DE PROCESSA-
MENTO DE COMPÓSITOS TERMOPLÁSTICOS POR
CONSOLIDAÇÃO SOB PRESSÃO
Apresentador: Ricardo Mello Di Benedetto
(1) UNIFEI; 
Di Benedetto, R.M.(1); Ancelotti Junior, A.C.(1); Raponi,
O.A.(1); Bortoluzzi, D.B.(1); Barban, G.B.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
203-044 ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
COMPÓSITO ALTIO2 COM ADIÇÃO DE SI, CR OU ZN POR
MOAGEM DE ALTA ENERGIA E SINTERIZAÇÃO
Apresentador: Gilmar Souza Gomes
(1) IFBA; 
Gomes, G.S.(1); Coelho, R.E.(1); De Oliveira Tosta, A.F.(1); Do
Nascimento, C.S.(1);

Materiais Compósitos - Caracterização de Materiais

08/11/2016 - 09:30h
204-006 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DE
COMPÓSITOS PP/CORTIÇA OBTIDOS EM EXTRUSORA
DUPLA ROSCA E UTILIZANDO COMPATIBILIZANTE.
Apresentador: Joyce Batista Azevedo
(1) SENAI CIMATTEC; (2) SENAI CIMATEC; (3) UFPI; 
Azevedo, J.B.(1); Loureiro, A.S.(2); Melo, P.S.(2); Martins,
M.M.(2); Barbosa, R.(3); Alves, T.S.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
204-007 THERMAL CHARACTERIZATION OF POLyES-
TER MATRIX COMPOSITES REINFORCED WITH
EUCALyPTUS FIBERS
Apresentador: Caroline Gomes De Oliveira
(1) UENF; (2) Redentor; (3) IME; 
Oliveira, C.G.(1); Neves, A.C.C.(1); Fernandes, G.V.(1); Ferreira,
M.V.F.(1); Muylaert, F.M.(2); Monteiro, S.N.(3); De Almeida
Pontes, L.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
204-008 WEIBULL ANALySIS OF THE BEHAVIOR ON
TENSILE STRENGTH OF EUCALyPTUS FIBERS
Apresentador: Caroline Gomes De Oliveira
(1) UENF; (2) Redentor; (3) IME; 
Oliveira, C.G.(1); Neves, A.C.C.(1); Fernandes, G.V.(1); Ferreira,
M.V.F.(1); Muylaert, F.M.(2); Monteiro, S.N.(3); De Almeida
Pontes, L.(1); Barcelos, M.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
204-009 FLEXURAL BEHAVIOR OF EPOXy MATRIX
COMPOSITES REINFORCED WITH PURE RAMIE
FABRIC
Apresentador: Janine Feitosa De Deus
(1) UENF; (2) Redentor; (3) IME; 
Oliveira, C.G.(1); Deus, J.F.(1); Ferreira, M.V.F.(1); De Moraes,
Y.M.(1); Muylaert, F.M.(2); Monteiro, S.N.(3); Souza, D.(1); De
Almeida Pontes, L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
204-012 PREPARAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E
APLICAÇÃO DE UM POLIEDRO OLIGOSILSESQUIO-
XANO MODIFICADO COM DENDRÍMERO PAMAM G.0
E HEXACIANOFERRATO DE COBRE (II)
Apresentador: Daniela Silvestrini Fernandes
(1) Unesp; 
Fernandes, D.S.(1); Do Carmo, D.R.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
204-013 CARACTERIZAÇÃO DA ESTABILIDADE
TÉRMICA DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS PARA
APLICAÇÃO COMO ELEMENTO DE ATRITO.
Apresentador: Avital Gabriel De Almeida Rosa
(1) UFSCar Sorocaba; 
Rosa, A.G.A.(1); Madeira Kliauga, A.M.K.(1); Zanchetta,
B.D.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
204-016 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM
COMPÓSITO DE MATRIZ POLIMÉRICA COM CARGA
DE PALHA DE AÇO
Apresentador: Michael Pablo Silva
(1) IFRN; (2) UFRN; (3) Unifacex; 
Neto, M.C.M.(1); Silva, M.P.(2); Barbosa, I.R.(3); Souza, L.G.(2);
Coutinho, L.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
204-017 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA
CARACTERIZAÇÃO DE UM COMPÓSITO DE MATRIZ
POLIMÉRICA COM CARGA DE BUCHA VEGETAL E UM
COMPÓSITO DE MATRIZ POLÍMERICA COM CARGA
DE PALHA DE AÇO
Apresentador: Michael Pablo Silva
(1) IFRN; (2) UFRN; (3) Unifacex; 
Neto, M.C.M.(1); Silva, M.P.(2); Barbosa, I.R.(3); Souza, L.G.(2);
Coutinho, L.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
204-018 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE
COMPÓSITOS DE FIBRAS DE CARBONO COM MATRIZ
HIBRIDA DE CARBONO/SIC
Apresentador: Christian Frederico De Avila Von Dollinger
(1) DCTA; (2) USP/EEL; (3) UNIFEI; 
Von Dollinger, C.F.A.(1); Pazini, J.C.(2); Pardini, L.C.(1); Alves,
S.N.(3); Fernandes, J.S.(2); 
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08/11/2016 - 09:30h
204-021 THERMAL CHARACTERIZATION OF EPOXy
MATRIX COMPOSITES WITH DIFFERENT FORMULA-
TIONS REINFORCED WITH RAMIE FABRIC
Apresentador: Caroline Gomes De Oliveira
(1) UENF; (2) Redentor; (3) IME; 
Oliveira, C.G.(1); Deus, J.F.(1); De Moraes, Y.M.(1); Ferreira,
M.F.(1); Muylaert, F.M.(2); Monteiro, S.N.(3); Souza, D.(1);
Bessa, M.T.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
204-022 DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO
SISTEMA CAPROLACTONA E NANOCELULOSE
Apresentador: Rene Anisio Da Paz
(1) CCT/UFCG; (2) UFCG; (3) ECT/UFRN; (4) Embrapa; 
Paz, R.A.(1); Araújo, E.M.(2); Leite, A.M.D.(3); Rosa, M.F.(4); 

07/11/2016 - 09:30h
204-030 THERMO-MECHANICAL PROPERTIES AND
MICROSTRUCTURAL OF GEOPOLyMER COMPOSITES
Apresentador: Alisson Clay Rios Da Silva
(1) UFPA; (2) IFRJ; (3) IME; 
Silva, A.C.R.(1); Candido, V.S.(1); Silva, F.J.(2); Monteiro,
S.N.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
204-031 MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION
OF GEOPOLyMERIC CONCRETE REINFORCED FOR
STELL FIBER
Apresentador: Alisson Clay Rios Da Silva
(1) UFPA; (2) IME; 
Silva, A.C.R.(1); Candido, V.S.(1); Monteiro, S.N.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
204-032 DESENVOLVIMENTO DE NANOCOMPÓSITOS
DE POLIPROPILENO/ARGILA BENTONÍTICA
ORGANOFÍLICA
Apresentador: Carlos Ivan Ribeiro De Oliveira
(1) IPRJ/UERJ; (2) ; (3) IMA/UFRJ; (4) CETEM; 
De Oliveira, C.R.(1); Rocha, M.G.(1); Bertolino, L.C.(2); Da
Silva, A.N.(3); Verly, J.(4); 

08/11/2016 - 16:30h
204-033 ESTUDO TRIBOLÓGICO DE COMPÓSITOS DE
PTFE CARREGADOS COM REJEITO DE PORCELANA-
TO.
Apresentador: Plínio Melo De Oliveira
(1) UFRN; 
Oliveira, P.M.(1); Araujo Neto, A.P.(1); Souza, J.R.(1); Medeiros,
J.T.N.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
204-037 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO
BALÍSTICO DE BLINDAGEM MULTICAMADA COM
COMPÓSITO DE EPÓXI REFORÇADO COM FIBRAS DE
MALVA.
Apresentador: Lucio Fabio Cassiano Nascimento
(1) IME; 
Nascimento, L.F.C.(1); Louro, L.H.L.(1); Monteiro, S.N.(1);
Gomes, A.V.(1); Marçal, R.L.S.B.(1); Lima Jr., E.P.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
204-039 CARACTERIZAÇÂO DE CONCRETO ENDURE-
CIDO UTILIZANDO ESCÂNER DE MESA E MICROTO-
MOGRAFIA COMPUTADORIZADA
Apresentador: Leonardo Alves Dias
(1) UERJ-IPRJ; (2) UESC; 
Wilson, R.E.(1); Pessoa, J.R.(1); De Assis, J.T.(1); Domingues,
D.S.(2); Dias, L.A.(2); Santana, M.R.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
204-048 USO DO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES
(PCS) NO CORREDOR DE TRANSPORTE ESPECÍFICO
PARA ÔNIBUS.
Apresentador: Elcio Correia De Souza Tavares
(1) Estácio Alexandrino; (2) CREA-RN; (3) UnP; 
Tavares, E.C.S.(1); Morais, R.N.(2); Medeiros, F.E.S.(3); Pereira,
W.G.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
204-052 CARACTERIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS
NANOCOMPÓSITOS NI-CO-SIC OBTIDOS POR
ELETRODEPOSIÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE SUA
RESISTÊNCIA À CORROSÃO
Apresentador: Edkarlla Sousa Dantas De Oliveira
(1) UFPE; 
Pereira, R.F.C.(1); Oliveira, E.S.D.(1); Lima, M.A.G.A.(1); Urtiga
Filho, S.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
204-055 CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA, ESTRUTURAL,
ESPECTROSCÓPICA E MORFOLÓGICA DA CASCA DO
RAMBUTAN (NEPHELIUM LAPPACEUM) SUBMETIDA
À DIFERENTES TRATAMENTOS FÍSICO-QUÍMICOS.
Apresentador: Emanoel Igor S Oliveira
(1) UFBA; 
Oliveira, E.I.(1); Santos, J.B.(1); Gonçalves, A.B.(1); José,
N.M.(1); Mattedi, S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
204-058 AVALIAÇÃO DE ARGAMASSAS COM
SUBSTITUIÇÃO DO AGREGADO MIÚDO NATURAL
POR RESÍDUOS CERÂMICOS
Apresentador: Daniela Maria Arruda Rocha
(1) Unp; (2) UnP; (3) UNP; 
Rocha, D.M.A.(1); Lima, W.E.F.(2); Almeida, A.O.(3); Monte
Junior, I.V.(3); 

10/11/2016 - 14:00h
204-059 PROPRIEDADES MECÂNICAS DO COMPÓSITO
ABS/CANA-BRAVA
Apresentador: Ricardo Fernandes Carvalho
(1) UFBA; 
Silva, F.B.M.(1); Gonçalves, A.B.(1); De Oliveira, J.S.R.(1);
Carvalho, R.F.(1); José, N.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
204-062 APLICAÇÃO DE RESÍDUOS DE EVA DA
INDÚSTRIA DE CALÇADOS COMO AGENTE DE
TENACIFICAÇÃO DE POLÍMEROS TERMORRÍGIDOS
Apresentador: Henrique Nunes Da Silva
(1) UFCA; 
Da Silva, H.N.(1); Cardoso, H.P.(1); Duarte, C.R.(1); Santos,
V.E.(1); Santos, A.L.(1); Sobrinho, L.L.(1); Gomes, L.M.(1); De
Oliveira, R.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
204-063 INFLUÊNCIA DO GRAU DE HIDRATAÇÃO NAS
PROPRIEDADE SENSORIAIS E ELETROMECÂNICAS
DOS COMPÓSITOS ELETROATIVOS DE POLÍMERO
IONOMÉRICO E METAL (IPMC)
Apresentador: Gustavo Esporte Santos
(1) UNIFAL-MG; (2) UFSCar; 
Santos, G.E.(1); Novaes, A.L.(1); Nogueira, C.A.J.(1); Mandai,
I.H.R.(1); Scuracchio, C.H.(2); Hirano, L.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
204-064 EVALUATION OF THE MICROSTRUCTURE AND
MICROHARDNESS OF THE MAGNESIUM-NIOBIUM
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OXIDE METAL MATRIX COMPOSITES PRODUCED By
POWDER METALLURGy
Apresentador: Henrique Pinho Duarte
(1) UFSJ; 
Duarte, H.P.(1); Silva, V.P.(1); Pereira, C.S.(1); Balestra, R.M.(1);
Sabariz, A.R.(1); Almeida, H.M.(1); Rodarte, M.B.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
204-065 PROPRIEDADES MECÂNICAS DE PAINÉIS PAR-
TICULADOS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE
PRODUZIDOS COM DIFERENTES TEMPOS DE PREN-
SAGEM
Apresentador: Luana Cristal Lirya Silva
(1) UNESP; 
Silva, L.L.(1); Lima, F.O.(1); Campos, C.I.(1); Ferreira, B.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
204-066 EVALUATION OF THE MICROSTRUCTURE AND
MICROHARDNESS OF THE MAGNESIUM-CERIUM
OXIDE METAL MATRIX COMPOSITES PRODUCED By
POWDER METALLURGy
Apresentador: Henrique Pinho Duarte
(1) UFSJ; 
Duarte, H.P.(1); Silva, V.P.(1); Serenario, M.D.(1); Ribeiro,
S.S.(1); Balestra, R.M.(1); Sabariz, A.R.(1); Almeida, H.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
204-067 CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS DE
ESPUMAS RÍGIDAS DE POLIURETANO DE MAMONA
COM PARTÍCULAS DE REJEITOS DA SCHEELITA E DO
PORCELANATO
Apresentador: álvaro César Pontes Galvão
(1) UFRN; 
Galvão, A.C.P.(1); Santana, J.S.(1); Mendes, J.U.L.(1); Farias,
A.C.M.(1); Santana, J.S.(1); Barreto, F.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
204-068 CARACTERIZAÇÃO POR INFRAVERMELHO
DO COMPÓSITO FORMADO POR POLIESTIRENO
EXPANDIDO E CELULOSE MICROCRISTALINA.
Apresentador: Raquel Nascimento Silva
(1) UFPI; 
Silva, R.N.(1); Nunes, V.B.(1); Júnior, J.S.(1); Figueiredo,
F.C.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
204-069 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE PAINÉIS PARTI-
CULADOS DE MADEIRA PRODUZIDOS COM ADIÇÃO
DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO
Apresentador: Felipe Oliveira Lima
(1) UNESP; 
Lima, F.O.(1); Silva, L.L.(1); Campos, C.I.(1); Ferreira, B.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
204-070 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE DOPAGEM
POR VIA ÚMIDA E VIA SÓLIDA NA SÍNTESE DE ÓXIDO
DE NIÓBIO E COBRE.
Apresentador: Maria Veronilda Macêdo Souto
(1) UFRN; 
Souto, M.V.M.(1); Souza, C.P.(1); Brandão De Araújo, C.P.(1);
Lima, M.S.(1); Gomes, U.U.(1); Dantas, L.A.(1); Alexandrino,
A.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
204-071 DISPERSÃO DE PARTÍCULAS DE PZT EM
VIDRO ORGÂNICO EPÓXI
Apresentador: Victor C. Solano Reynoso
(1) FEIS-UNESP; (2) FE-IS/UNESP; 
Reynoso, V.S.(1); Sakamoto, W.K.(2); Cavalcante, E.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
204-072 ANÁLISE DE WEIBULL PARA RELAÇÃO DA
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO COM O DIÂMETRO DE
FIBRAS DO BAMBU GIGANTE
Apresentador: Fábio De Oliveira Braga
(1) IME; (2) Redentor; 
Monteiro, S.N.(1); Muylaert, F.M.(2); Braga, F.O.(1); Da Luz,
F.S.(1); Simonassi, N.T.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
204-073 CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS
CERÂMICA-METAL DE NÍQUEL E ÓXIDO DE CÉRIO
DOPADO COM GADOLÍNIO
Apresentador: Maria Luiza Andrade Silva
(1) UFBA/UNIFACS; 
Silva, M.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
204-074 CHARACTERIZATION OF UREASIL-POLyET-
HyLENE OXIDE/CHITOSAN HyBRID MATERIALS
Apresentador: Mayté Paredes Zaldivar
(1) UNESP; (2) UH; 
Paredes Zaldivar, M.(1); Pulcinelli, S.H.(1); Peniche Covas, C.(2);
Santilli, C.V.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
204-075 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE
COMPÓSITOS DE FE-C-HBN PRODUZIDOS PELA
TÉCNICA DE METALURGIA DO PÓ
Apresentador: Fernanda Cristina Brietzig
(1) Udesc; (2) Unifei; (3) UDESC; 
Brietzig, F.C.(1); Parucker, M.P.(2); Da Costa, C.E.(3); Milan,
J.C.G.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
204-076 TECHNOLOGICAL CHARACTERIZATION OF
INAJÁ VEGETABLE FIBER (MAXIMILIANA MARIPA)
FOR POLyMERIC COMPOSITES USE
Apresentador: Solenise Pinto Rodrigues Kimura
(1) UEA; 
Dos Santos, R.R.(1); Fonseca, J.C.P.(1); Da Silva, J.A.(1);
Kimura, S.P.R.(1); Neto, J.E.(1); Neto, J.C.M.(1); De Freitas,
B.M.(1); Silva, R.N.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
204-077 CARACTERIZAÇÃO MINERAL DOS REJEITOS
DE BAUXITA DA MINA DE JURUTI POR DIFRAÇÃO DE
RAIOS-X E FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X
Apresentador: Brenda Carvalho Santos
(1) UFOPA; 
Santos, B.C.(1); Santos, M.P.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
204-078 ESTUDO COMPARATIVO DA RESISTÊNCIA À
FLEXÃO DA MADEIRA PLÁSTICA, MDF, PINUS E COM-
PENSADO DE MADEIRA SUBMETIDO A CONDICIONA-
MENTO DE SECAGEM, SATURAÇÃO DE UMIDADE E
RADIAÇÃO UV
Apresentador: Jeferson Aparecido Moreto
(1) FATEC; (2) UFSCar; (3) UFTM; 
Rossino, L.S.(1); Oliveira, R.C.(1); Ferreira, R.(1); Paiva,
J.M.F.(2); Moreto, J.A.(3); Manfrinato, M.D.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
204-079 DRy BIOMASS OF THE AMAZONIAN MACROP-
HyTE PASPALUN REPENS - EVALUATION AS ADSOR-
BENT MATERIAL OF HEAVy METALS ZN AND CU
Apresentador: Solenise Pinto Rodrigues Kimura
(1) UEA; 

22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 89

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 89



Dos Santos, R.R.(1); Fonseca, J.C.P.(1); Da Silva, J.A.(1); De
Freitas, B.M.(1); Silva, R.N.A.(1); Neto, J.C.M.(1); Neto, J.E.(1);
Kimura, S.P.R.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
204-080 ANÁLISE FRACTOGRÁFICA DE UM ESTUDO
DE ADESÃO INTERFACIAL DE UM COMPÓSITO DE
MATRIZ POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DO
ENGAÇO DA PALMA PROVENIENTE DO PROCESSO DE
EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE PALMA.
Apresentador: Edwillson Gonçalves De Oliveira Filho
(1) IFPA; (2) UFPA; 
Oliveira Filho, E.G.(1); Fujiyama, R.T.(2); Rodrigues, J.S.(1);
Sousa, F.S.(1); Medeiros Branco, C.N.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
204-081 ANÁLISE MICROESTRUTURAL DO POTEN-
CIAL DAS CINZAS DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR
COMO MATERIAL POZOLÂNICO EM COMPÓSITOS
CIMENTÍCIOS
Apresentador: Adriana Maria Pereira
(1) FEIS/UNESP e IFSP; (2) FEIS/UNESP; 
Pereira, A.M.(1); Tashima, M.M.(2); Malmonge, J.A.(2);
Akasaki, J.L.(2); Guimarães, L.M.(2); Assunção, C.C.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
204-084 VIBRATIONAL AND THERMAL STUDy OF L-
METHIONINE NITRATE POLyCRySTALS
Apresentador: Carlos Alberto Andrade Serra Dos Santos
(1) UFMA; (2) IFMA; 
Victor, F.M.S.(1); Ribeiro, L.H.L.(1); Façanha Filho, P.F.(1);
Santos, C.A.S.(1); Soares, R.A.(1); Abreu, D.C.(2); Sousa,
J.C.F.(1); Carvalho, J.O.(2); Dos Santos, A.O.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
204-087 ESTUDO DAS PROPRIEDADES DE MEMBRA-
NAS COMPÓSITAS DE POLICLORETO DE VINILA
REFORÇADAS COM DIFERENTES FIBRAS NATURAIS
Apresentador: Pedro Emanuel Vieira Moura
(1) UNIFAL; 
Moura, P.V.(1); Batista, M.V.S.(1); Mac Leod, T.C.O.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
204-088 SyNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF L-
TyROSINE HyDROCHLORIDE CRySTALS SUBMITTED
TO HIGH AND LOW TEMPERATURES.
Apresentador: Carlos Alberto Andrade Serra Dos Santos
(1) UFMA; (2) IFTO; 
Santos, C.A.A.S.(1); Façanha Filho, P.F.(1); Ribeiro, L.H.L.(1);
Victor, F.M.S.(1); Abreu, D.C.(1); Dos Santos, A.O.(1); Carvalho,
J.O.(2); Soares, R.A.(1); Sousa, J.C.F.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
204-089 AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA DE ESPUMAS DE
POLIURETANO COM DIFERENTES DENSIDADES PARA
UTILIZAÇÃO COMO ADSORVENTE DE ÓLEOS
Apresentador: Ademir José Zattera
(1) UCS; (2) UFRGS; 
Fenner, B.R.(1); Zimmermann, M.V.G.(2); Zattera, A.J.(1); Da
Silva, M.P.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
204-090 ESTUDO DA DIFUSIBILIDADE E SOLUBILIDA-
DE DO HIDROGÊNIO EM LIGAS DE COCRFEMNNI DE
ELEVADA ENTROPIA CONFIGURACIONAL
Apresentador: Jardel De Souza Belo
(1) COPPE/UFRJ; (2) UFRJ; (3) Air Liquide R&D; 
Belo, J.S.(1); Marques, S.C.(2); Furtado, J.(3); Santos, D.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
204-091 L-TyROSINE HyDROCHLORIDE CRySTALS
UNDER HIGH PRESSURES VIA RAMAN SPECTROSCO-
Py
Apresentador: Carlos Alberto Andrade Serra Dos Santos
(1) UFMA; (2) IFTO; 
Santos, C.A.A.S.(1); Façanha Filho, P.F.(1); Dos Santos, A.O.(1);
Ribeiro, L.H.L.(1); Victor, F.M.S.(1); Abreu, D.C.(1); Carvalho,
J.O.(2); Soares, R.A.(1); Sousa, J.C.F.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
204-092 OXIDAÇÃO FENTON E FOTO-FENTON DE
ÁCIDOS HÚMICOS NA PRESENÇA DO COMPÓSITO
CARVÃO-FERRO
Apresentador: Hugo Mozer Barros Eustáquio
(1) UNIFACEX; (2) UFRN; 
Eustáquio, H.M.B.(1); Pergher, S.B.C.(2); Huitle, C.A.M.(2);
Rigoti, E.R.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
204-094 CARACTERIZAÇÃO DO HDL[CO-AL-CL] E DO
COMPÓSITO HDL/PPI COMO ADSORVENTES DO HER-
BICIDA 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO EM SOLUÇÃO
AQUOSA
Apresentador: Rosane De Souza Oliveira
(1) UFU; (2) ; 
Pacheco, I.S.(1); Freitas, L.L.(1); Girotto, L.G.(2); Canobre,
S.C.(1); Amaral, F.A.(1); Oliveira, R.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
204-100 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FISICO-QUI-
MICAS DE NANOCOMPÓSITOS DE POLIETILENO
LINEAR DE BAIXA DENSIDADE E MONTMORILONITA
ORGANOFÍLICA OBTIDOS POR FUSÃO
Apresentador: Ana Paula Testa Pezzin
(1) UNIVILLE; (2) UFRJ; (3) Sociesc; (4) UDESC; (5) Univille; 
Pezzin, A.P.T.(1); Meier, M.M.(2); Sandrin, B.M.(3); Arndt,
A.(3); Balzer, P.S.(4); Tavares, M.I.B.(5); 

09/11/2016 - 16:30h
204-102 SÍNTESE QUÍMICA DE COMPÓSITOS DE
HML/PDMCT/PANI E SUA APLICAÇÃO COMO ADSOR-
VENTE DO TRHIODAN EM SOLUÇÕES AQUOSAS
Apresentador: Layla Giovanna Girotto
(1) UFU; 
Girotto, L.G.(1); Pacheco, I.S.(1); Canobre, S.C.(1); Amaral,
F.A.(1); Freitas, L.L.(1); Oliveira, R.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
204-103 ENERGIA DE IMPACTO DE UM POLÍMERO
TERMORRÍGIDO CONTENTO FIBRAS NATURAIS DE
SISAL
Apresentador: Bruno Paula Rosa
(1) UCDB; (2) Unesp; 
Barbosa, f.m.(1); Rosa, B.P.(1); Laporte, D.J.(1); Amaral, B.C.(1);
Colman, B.F.(2); Filho, J.S.(1); Amaral, R.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
204-106 TRATAMENTOS PARA DURABILIDADE DE
FIBROCIMENTOS: CARBONATAÇÃO ACELERADA E
INCORPORAÇÃO POZOLÂNICA
Apresentador: Renata Borges Jacóe
(1) CEFET-MG; 
Jacóe, R.B.(1); Pedersoli, S.P.(1); Rodrigues, C.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
204-107 ESTUDO DAS PROPRIEDADES DIELÉTRICAS
DE UM COMPÓSITO PIEZOELÉTRICO POLÍMERO/PZT
COM CONECTIVIDADE 1-3
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Apresentador: Michael Jones Silva
(1) UNESP; (2) FE-IS/UNESP; 
Silva, M.J.(1); Neto, F.G.R.(1); Costa, J.G.L.(1); Sanches,
A.O.(1); Sakamoto, W.K.(2); Malmonge, J.A.(2); Teixeira,
G.F.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
204-109 COMPORTAMENTO MECÂNICO E TÉRMICO
DOS COMPÓSITOS DE PEAD REFORÇADOS COM
FIBRAS DA CASCA DE NOZ MACADÂMIA
Apresentador: Daniella Regina Mulinari
(1) UERJ; (2) UniFOA; 
Mulinari, D.R.(1); Costa, I.L.M.(1); Lopes, G.S.(2); Souza,
A.O.(1); Cipriano, J.P.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
204-111 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE EMBA-
LAGENS ANTIESTÁTICAS PARA COMPONENTES
ELETRÔNICOS À BASE DE POLI(TEREFTALATO DE
ETILENO) CARREGADO COM NEGRO DE FUMO
Apresentador: Leila Figueiredo De Miranda
(1) MACKENZIE; (2) UPM; 
Miranda, L.F.(1); Mesquita, A.S.(1); Munhoz Jr, A.H.(1); Masson,
T.J.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
204-113 CARACTERIZAÇÃO FRACTOGRÁFICA DA
ADESÃO INTERFACIAL FIBRA/MATRIZ DE LAMINA-
DOS DE CARBONO/EPÓXI
Apresentador: Geraldo Maurício Cândido
(1) UNIFESP; (2) ITA; (3) UNIFESP - ITA; 
Cândido, G.M.(1); Opelt, C.V.(2); Rezende, M.C.(3); 

10/11/2016 - 09:30h
204-116 INFLUÊNCIAS NAS PROPRIEDADES DA BOR-
RACHA NATURAL REFORÇADA COM FIBRA DE JUTA
BRANQUEADA
Apresentador: Ticiane Sanches Valera
(1) USP; 
Correia, C.A.(1); Oliveira, L.M.(1); Valera, T.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
204-117 EFEITO DO MÉTODO DE DOPAGEM NA ÁREA
SUPERFICIAL DO COMPÓSITO CARBETO DE NIÓBIO
E COBRE OBTIDO EM REATOR DE LEITO FIXO.
Apresentador: Maria Veronilda Macêdo Souto
(1) UFRN; 
Souto, M.V.M.(1); Alexandrino, A.C.(1); Souza, C.P.(1); Gomes,
U.U.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
204-118 AVALIAÇÃO DE ARGAMASSAS INDUSTRIALI-
ZADAS NO MERCADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Apresentador: Isabela Cavalcanti De Souza
(1) UNP; 
Souza, I.C.(1); Lima, L.F.A.(1); Monte Junior, I.V.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
204-119 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS
PARTICULADOS DE WC COM ADIÇÃO DE AÇO EURO-
FER97 E CARBETO DE TANTALO (TAC).
Apresentador: Ariadne Silva Souza
(1) ufrn; (2) UFRN; 
Oliveira, L.A.(1); Gomes, U.U.(2); Souza, A.S.(2); Souza, C.P.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
204-120 COMPÓSITOS DE NBR COM MISTURA DE
ARGILAS ANIÔNICA E CATIÔNICA
Apresentador: Danieli Martins Do Carmo

(1) UFRuralRJ; (2) INT; 
Do Carmo, D.M.(1); Braga, F.C.F.(2); Oliveira, M.(2); Virgulino,
M.H.(2); De Oliveira, M.G.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
204-121 APLICAÇÃO DE CONCRETO RESFRIADO EM
FUNDAÇÕES DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL: ESTUDO DE
CASO EM NATAL/RN
Apresentador: Italo Vale Monte Junior
(1) UnP; (2) UFRN; 
Monte Junior, I.V.(1); Paiva, D.F.L.(2); Almeida Diniz, H.A.(2);
Mendonça, L.K.M.(2); Pederneiras, C.M.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
204-122 ANÁLISE COMPARATIVA DAS PROPRIEDADES
FÍSICO-MECÂNICAS DO GESSO CONVENCIONAL E
GESSO COM ADIÇÃO DE FIBRAS DE SISAL E BAGAÇO
DA CANA-DE-AÇÚCAR
Apresentador: Felipe Alves Da Nóbrega
(1) UEPB; 
Nóbrega, F.A.(1); Carlos, M.W.A.S.(1); Campos, D.B.C.(1); De
Souza, E.V.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
204-125 PREPARAÇÃO DE NOVOS NANOCOMPÓSITOS
ABSORVEDORES DE LUZ NA REGIÃO DO VISÍVEL
BASEADO EM NANOPARTÍCULAS DE OURO (AUNPS) E
ÓXIDO DE ZINCO (ZNO)
Apresentador: Maria Caroline Da Silva Oliveira
(1) UFMT; (2) UNICAMP; 
Da Silva Oliveira, M.C.(1); Azevedo, C.K.S.(1); Germino,
J.C.(2); Quites, F.J.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
204-126 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE
NANOCOMPÓSITOS POLÍMERICOS REFORÇADOS
COM NANOCRISTAIS DE CELULOSE DA FIBRA DE
LICURI
Apresentador: Danilo Hansen Guimarães
(1) UFBA; 
José, N.M.(1); Oliveira, J.C.(1); Sales, J.C.(1); Magalhaes,
M.T.(1); Guimarães, D.H.(1); Gonçalves, A.B.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
204-132 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE
COMPÓSITOS AUTOLUBRIFICANTES DE NI/H-BN
OBTIDOS POR METALURGIA DO PÓ
Apresentador: Moisés Luiz Parucker
(1) Unifei; (2) UFSC; (3) UDESC; (4) UNIFEI; 
Parucker, M.L.(1); Soethe, V.L.(2); Da Costa, c.e.(3); Souza, D.(4); 

08/11/2016 - 16:30h
204-133 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADE FÍSICO-
QUÍMICAS DE NANOCOMPÓSITOS BIOPO LIMÉRICOS
REFORÇADOS COM NANOCRISTAIS DE CELULOSE
EXTRAÍDOS DO ALGODÃO COMERCIAL.
Apresentador: Isabel Cristina Rigoli
(1) UFBA; 
Dias, C.J.S.(1); Rigoli, I.C.(1); Santana, L.L.(1); Dos Santos
Almeida, A.V.B.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
204-135 EFEITO DA MOAGEM DE ALTA ENERGIA E DA
TEMPERATURA DE SINTERIZAÇÃO NA ESTRUTURA E
PROPRIEDADES DO COMPÓSITO AL2O3-FE
Apresentador: Franciné Alves Costa
(1) UFRN; 
Silva, A.A.(1); Costa, F.A.(1); Gomes, U.U.(1); Raimundo,
R.A.(1); Santos, L.S.(1); 
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09/11/2016 - 16:30h
204-136 AVALIAÇÃO DE ARGAMASSA PRODUZIDA
COM ÁGUA RECUPERADA DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO DE CONCRETO
Apresentador: Italo Vale Monte Junior
(1) UnP; 
Monte Junior, I.V.(1); Meneses, C.G.R.(1); Sousa, J.T.F.(1); Leal
Júnior, C.A.B.(1); Almeida, A.O.(1); Alves, B.F.(1); Lima,
W.E.F.(1); Silva, R.C.(1); Lima, E.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
204-141 ESTUDO DO EFEITO DA MOAGEM DE ALTA
ENERGIA, DECOMPOSIÇÃO E REDUÇÃO DOS PÓS
COMPÓSITOS HEPTAMOLIBIDATO DE AMÔNIA/CU
Apresentador: Josileide Santos Medeiros
(1) UFRN; 
Santos, L.S.(1); Costa, F.A.(1); Gomes, U.U.(1); Raimundo,
R.A.(1); Silva, A.A.(1); Medeiros, J.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
204-145 SINTERIZAÇÃO À PLASMA DE COMPÓSITOS
DE MATRIZ METÁLICA (CMMS) REFORÇADOS COM
CARBETO DE TUNGSTÊNIO NANOESTRUTURADO E
SUA MICROESTRUTURA
Apresentador: Bruno Henrique Nascimento
(1) UFRN; (2) ufrn; 
Souza, A.S.(1); Gomes, U.U.(1); Oliveira, L.A.(2); Barreto,
L.P.P.(1); Nascimento, B.H.(1); Almeida, E.O.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
204-147 EFEITO DA ADIÇÃO DE NANOTUBOS DE CAR-
BON NA RESISTÊNCIA MECÂNICA E NO COMPORTA-
MENTO EM CORROSÃO DA LIGA DE ALUMÍNIO
AA6061.
Apresentador: Dilermando Nagle Travessa
(1) UNIFESP; (2) ITA; (3) CSIC; 
Travessa, D.N.(1); Cardoso, K.R.(1); Garcia, R.R.(2); Lieblich,
M.(3);

Materiais Compósitos - Propriedades Mecânicas

09/11/2016 - 16:30h
205-004 AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES MECÂNICAS
DE ECO-COMPÓSITOS DE PE VERDE E CORTIÇA
Apresentador: Gabriel Barbosa Brasileiro
(1) UFPI; (2) CIMATEC; 
Vasconcelos, G.C.M.S.(1); Brasileiro, G.B.(1); Alves, T.S.(1);
Barbosa, R.(1); Azevedo, J.B.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
205-006 ESTUDO COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS DE MATERIAIS COMPÓSITOS POLI -
MÉRICOS COM MATRIZ POLIÉSTER UTILIZANDO
FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS COMO REFORÇO
Apresentador: Lucas Carvalho Cruz
(1) UEA; (2) EST-UEA; (3) UFRR; 
Silva, R.N.A.(1); Cruz, L.C.(1); De Freitas, B.M.(1); Dias,
W.S.(1); Kimura, S.P.R.(1); Moreira, G.S.(2); Neto, J.C.M.(1);
Bezerra, V.C.(1); Cruz, R.S.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
205-011 INFLUÊNCIA DA GEOMETRIA NORMATIVA NA
CARACTRIZAÇÃO MECÂNICA DE LAMINADOS
COMPÓSITOS HÍBRIDOS
Apresentador: Mirtânia Antunes Leão
(1) IFBA; (2) UFRN; 
Oliveira, J.F.S.(1); Leão, M.A.(1); De Aquino, E.M.F.(2);
Evangelista, R.P.(1); Barbosa, S.R.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
205-012 INFLUÊNCIA DA ABSORÇÃO DE UMIDADE NAS
PROPRIEDADES MECÂNICAS E DA FRATURA EM
LAMINADO COMPÓSITO HÍBRIDO KEVLAR-VIDRO
Apresentador: Tâmara Pinto De Miranda
(1) IFBA; 
Miranda, T.P.(1); Leão, M.A.(1); Oliveira, J.F.S.(1); Miranda Jr.,
E.O.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
205-013 CONCRETO COM RESÍDUO DE BORRACHA DE
PNEU E BRITA GRANÍTICA
Apresentador: Caio Siebra Alcântra
(1) ; (2) UFERSA; 
Silva Júnior, F.A.(1); Jucier, K.J.(2); Izídio Júnior, L.R.(2);
Alcântra, C.S.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
205-014 EFEITO DO USO DA BRITA CALCÁRIA LAVADA
NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO
Apresentador: Caio Siebra Alcântra
(1) ; (2) UFERSA; 
Silva Júnior, F.A.(1); Victor, S.G.C.(2); Lima, J.M.(2); Alcântra,
C.S.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
205-015 USO DE BRITA CALCÁRIA EM CONCRETO.
Apresentador: Francisco Alves Da Silva Júnior
(1) ; (2) UFERSA; 
Silva Júnior, F.A.(1); Fonseca, J.G.(2); Oliveira, M.P.(2);
Gonzaga, L.B.T.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
205-016 AGREGADOS ALTERNATIVOS: AVALIAÇÃO DA
RESISTÊNCIA MECÂNICA DE CONCRETO COM
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA AREIA POR FIBRA DE
COCO MADURO.
Apresentador: Francisco Alves Da Silva Júnior
(1) UFERSA; 
Silva Júnior, F.A.(1); Nascimento, R.G.S.(1); Bezerra, J.E.(1);
Morais, A.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
205-017 COMPÓSITOS POLIMÉRICOS REFORÇADOS
COM TECIDO HÍBRIDO DE KEVLAR-CARBONO:
INFLUÊNCIA DA ABSORÇÃO DE UMIDADE NAS PRO-
PRIEDADES MECÂNICAS
Apresentador: Tâmara Pinto De Miranda
(1) IFBA; 
Miranda Jr., E.O.(1); Oliveira, J.F.S.(1); Miranda, T.P.(1);
Evangelista, R.P.(1); Leão, M.A.(1); Barbosa, S.R.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
205-018 COMPORTAMENTO DE LAMINADOS DE PRFC
COMO REFORÇO À FLEXÃO EM VIGAS DE CONCRE-
TO ARMADO.
Apresentador: Marília Caires Freire
(1) UFPA; 
Freire, M.C.(1); Ferreira, A.S.(1); El Banna, W.R.(1); Lima Neto,
A.F.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
205-019 ELASTICITy MODULUS OF COMPOSITES
BASED ON DEFORMATION ENERGy
Apresentador: Carlos Alberto Fonzar Pintao
(1) UNESP; (2) Unesp; 
Pintao, C.A.F.(1); Cardoso, C.X.(1); Battaglini, N.M.P.(2); 

92 22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 92



07/11/2016 - 09:30h
205-020 INFLUÊNCIA DO REPROCESSAMENTO NAS
PROPRIEDADES MECÂNICAS DE WPC´S
Apresentador: Joyce Batista Azevedo
(1) SENAI CIMATTEC; (2) SENAI CIMATEC; (3) SENAI
Civit; 
Azevedo, J.B.(1); Melo, P.S.(2); Barbosa, J.D.V.(1); Santos,
M.M.L.D.(1); Santos, E.S.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
205-021 EFFECT OF LZSA GLASS-CERAMIC ADDITION
ON THE WEAR OF PRESSURELESS SINTERED ALUMI-
NA
Apresentador: Oscar Rubem Klegues Montedo
(1) UNESC; (2) UFRGS; 
Montedo, O.K.(1); Milak, P.C.(1); Faller, C.A.(1); Peterson,
M.(1); De Noni Jr., A.(1); Bergmann, C.P.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
205-024 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE COMPATIBI-
LIZANTE A BASE DE POLIÉSTER-GLICOL NAS PRO-
PRIEDADES MECÂNICAS DE COMPÓSITOS POLIPRO-
PILENO RECICLADO/FARINHA DE MADEIRA.
Apresentador: Thiago Fernandes Barbosa
(1) UFBA; (2) SENAI; (3) SENAI CIMATEC; (4) SCB; 
Barbosa, T.F.(1); Azevedo, J.B.(2); Martins, M.M.(3); Barros,
R.R.G.(4); Dias, L.G.(4); Cardoso, L.S.P.(2); Ferraz, M.V.(4);
Luporini, S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
205-025 ANÁLISE DE CRITÉRIOS DE FALHAS EM UMA
LÂMINA DE FIBRA DE SISAL
Apresentador: Camila Cruz Da Silva
(1) IFBA; (2) IFCE; (3) IFPA; (4) PETROBRAS; (5) UFRN; 
Silva, C.C.(1); Dionisio, J.K.S.(2); Cunha, R.A.D.(3); Castro,
B.P.S.(4); Freire Junior, R.C.S.(5); Ferreira, L.B.M.(5); 

09/11/2016 - 09:30h
205-026 AVALIAÇÃO DA TRABALHABILIDADE DO
CONCRETO E RESISTÊNCIA MECÂNICA FORMULADO
COM BRITA CALCÁRIA BENEFICIADA E PLASTIFI-
CANTE A BASE DE NAFTALENO SULFONADO E RESI-
NA EPÓXI
Apresentador: Herbert Medeiros Torres Lopes
(1) UFERSA; 
Silva Júnior, F.A.(1); Lopes, H.M.T.(1); Alcântra, C.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
205-027 PROPRIEDADES MECÂNICAS DO SISTEMA
EPOXÍDICO (DGEBA/TETA) MODIFICADO COM
FIBRAS NATURAIS DE SISAL
Apresentador: Davy Carlos Ribeiro
(1) Unievangélica; (2) UEG/Unievangélica; 
Ribeiro, D.C.(1); Sena, L.F.(1); Monteiro, A.A.(2); Freitas,
D.F.G.(1); Rodrigues, C.L.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
205-028 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE
COMPÓSITO NATURAL DESENVOLVIDO COM FIBRA
DE CARNAÚBA
Apresentador: Mariana Hellen De Freitas Fonseca
(1) UFERSA; 
Fonseca, M.H.F.(1); Cunha Lima, R.O.(1); De Lucena Junior,
U.P.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
205-032 ESTUDO DAS PROPRIEDADES ADESIVAS EM
COMPÓSITOS DE MATRIZ EPÓXI REFORÇADO COM
PÓ ALUMÍNIO

Apresentador: Jaqueline Dias Altidis
(1) UFS; (2) UFERSA; 
Trindade, M.P.(1); Veloso, A.R.(1); Cunha, F.G.(1); Altidis,
J.D.(1); Silva, A.N.(2); Riffel, D.B.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
205-034 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO DE
MERCERIZAÇÃO SOBRE A ENERGIA DE IMPACTO
CHARPy EM COMPÓSITOS DE EPÓXI REFORÇADOS
COM FIBRAS DE MALVA.
Apresentador: Lucio Fabio Cassiano Nascimento
(1) IME; 
Nascimento, L.F.C.(1); Louro, L.H.L.(1); Monteiro, S.N.(1);
Gomes, A.V.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
205-038 AVALIAÇÃO DO DESGASTE ABRASIVO EM
MATRIZ A BASE DE TUNGSTÊNIO USADA PARA
PRODUÇÃO DE COROAS EMPREGADAS EM
PERFURAÇÃO MINERAL
Apresentador: Pedro Henrique Bethônico Pinto Guimarães
(1) IFMG; 
Guimarães, P.H.B.P.(1); Ferreira, C.R.(1); Carvalho, C.E.R.(1);
Miranda, A.A.(1); Dornelas, P.H.G.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
205-039 AVALIAÇÃO DE COMPÓSITO PRODUZIDO
COM FILMES DE AMIDO DE BATATA REFORÇADOS
COM RECOBRIMENTOS DE SOL-GEL
Apresentador: Alexandre Ferreira Galio
(1) UNIPAMPA; 
Galio, A.F.(1); Fonseca, L.M.(1); Henkes, A.K.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
205-041 INFLUÊNCIA DAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS DAS ARGAMASSAS NO COMPORTAMEN-
TO DA ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO SUB-
METIDA À COMPRESSÃO
Apresentador: Roseli Oliveira Guedes Martins
(1) UFV; (2) UFMG; 
Nalon, G.H.(1); Martins, R.O.G.(1); Alvarenga, R.S.S.(1);
Pedroti, L.G.(1); Ribeiro, J.L.(1); Santos, W.J.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
205-042 DESEMPENHO DE PILARES MEDIANAMENTE
ESBELTOS DE CONCRETO ARMADO REFORÇADOS
COM FIBRAS DE CARBONO
Apresentador: Paulo Henrique Lobão
(1) UEA; 
Lobão, P.H.(1); Rocha, F.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
205-044 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE
COMPÓSITOS DE POLIPROPILENO CARREGADOS
COM CASCA DE AVEIA
Apresentador: Carlos Ivan Ribeiro De Oliveira
(1) IPRJ/UERJ; 
De Oliveira, C.R.(1); Coelho, N.N.(1); Rocha, M.G.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
205-045 INFLUÊNCIA DO ADITIVO SUPERPLASTIFI-
CANTE NA MICROESTRUTURA DE UM CONCRETO DE
RESISTÊNCIA MECÂNICA DE 40 MPA
Apresentador: Maria Teresa Paulino Aguilar
(1) ufmg; (2) HOLCIM; (3) UFMG; (4) CEFET; 
Texeira, S.M.F.(1); França, F.C.(2); Figueiredo, R.B.(3); Bezerra,
A.C.S.(4); Aguilar, M.P.(3); Menezes, R.R.O.(3); 
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08/11/2016 - 09:30h
205-051 ANÁLISE ESTATÍSTICA DA INFLUÊNCIA DO
TIPO DE SUBSTRATO NO DESEMPENHO DE JUNTAS
DE CISALHAMENTO
Apresentador: Ney Robson Ferreira Rohem
(1) IFF; (2) CEFET RJ; (3) UFF; (4) UERJ; 
Rohem, N.F.(1); Pacheco, L.J.(2); Silva, A.H.M.F.T.(3); Reis,
J.M.L.(3); Sampaio, E.M.(4); 

08/11/2016 - 16:30h
205-054 COMPÓSITO HÍBRIDO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE CARREGADO COM ÓXIDO DE
ALUMÍNIO E FIBRA DE VIDRO
Apresentador: Marisa Cristina Guimarães Rocha
(1) UERJ; (2) PUC-Rio; 
Lins, S.A.B.(1); D’almeida, J.R.(2); Rocha, M.C.G.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
205-057 TENACIDADE AO IMPACTO CHARPy DE
COMPÓSITOS DE MATRIZ EPÓXI REFORÇADOS COM
FIBRAS CONTÍNUAS E ALINHADAS DE JUTA
Apresentador: Artur Camposo Pereira
(1) IME; (2) UENF; 
Pereira, A.C.(1); Monteiro, S.N.(1); Margem, F.(2); Assis, F.(1);
Da Luz, F.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
205-059 DETERMINAÇÃO DO MÓDULO DE ELASTICI-
DADE EM COMPÓSITOS ABRASIVOS RESINOIDES
MODIFICADOS COM BORRACHA NITRÍLICA PRODU-
ZIDOS COM DIFERENTES DENSIDADES E ESTRUTU-
RAS.
Apresentador: Katia Cristiane Gandolpho Candioto
(1) EEL USP; (2) EEl USP; 
Candioto, K.C.G.(1); Dias, M.V.L.(2); Shigue, C.Y.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
205-060 ESTUDO DO EFEITO DE AGENTES COMPATIBI-
LIZANTES NA INCORPORAÇÃO DE CINZA DE CASCA
DE ARROZ EM COMPÓSITOS DE POLIPROPILENO:
PROPRIEDADES MECÂNICAS
Apresentador: Edilene De Cássia Dutra Nunes
(1) SENAI; 
Nunes, E.C.D.(1); Morgueto, N.O.(1); Saito, N.H.(1);
Nascimento, F.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
205-062 ENSAIOS DE IMPACTO IZOD EM COMPÓSITOS
DE MATRIZ POLIÉSTER REFORÇADOS COM TECIDO
DE RAMI.
Apresentador: Noan Tonini Simonassi
(1) IME; 
Simonassi, N.T.(1); Monteiro, S.N.(1); Pereira, A.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
205-063 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DAS PRO-
PRIEDADES ADESIVAS DE COMPÓSITOS DE MATRIZ
DE POLIÉSTER REFORÇADO COM PÓ DE ALUMÍNIO.
Apresentador: Jaqueline Dias Altidis
(1) UFS; (2) UESB; 
Xavier, A.V.(1); Veloso, A.R.(1); Azevedo, A.G.(1); Altidis,
J.D.(1); Mota, K.A.(2); Santos Junior, J.A.(1); Souza, W.L.(1);
Cunha, F.G.(1); Riffel, D.B.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
205-064 CARACTERIZAÇÃO DE ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTO PRODUZIDAS COM SUBSTITUIÇÃO
PARCIAL E TOTAL DO AGREGADO MIÚDO NATURAL
PELO RESÍDUO DE AREIA DE FUNDIÇÃO FENÓLICA

Apresentador: Andrea Murillo Betioli
(1) IFSC; 
Casali, J.M.(1); Miguel, T.F.(1); Dominguini, L.(1); Betioli,
A.M.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
205-067 ANÁLISE COMPARATIVA DE UM MATERIAL
COMPÓSITO DE MATRIZ POLIMÉRICA COM DIFE-
RENTES PROPORÇÕES DE FIBRA DE PIAÇAVA DO
AMAZONAS.
Apresentador: Waldeir Silva Dias
(1) UEA; (2) EST-UEA; (3) UFRN; (4) UNICAMP; 
Dias, W.S.(1); Freitas, B.M.(1); Moreira, G.S.(2); Cruz, L.C.(1);
Neto, J.C.M.(1); Kimura, S.P.R.(1); Guedes, A.E.D.S.(3);
Fonseca, J.C.P.(1); Silva, R.N.A.(1); Pinheiro, I.F.(4); 

09/11/2016 - 16:30h
205-069 AVALIAÇÃO DA TENACIDADE AO IMPACTO DE
UM COMPÓSITO POLIMÉRICO REFORÇADO COM
DIFERENTES PORCENTAGENS DE JUTA
Apresentador: Marcia Moreira Medeiros
(1) UFMT; 
Rodrigues, T.N.R.(1); Santos, H.F.L.(1); Godoy, E.(1); Medeiros,
M.M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
205-070 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE BLOCOS DE
CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL DE
FÁBRICAS DO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ
Apresentador: Niander Aguiar Cerqueira
(1) UENF/SUR; (2) UENF; (3) REDENTOR; (4) SUR; 
Cerqueira, N.A.(1); Souza, M.S.S.(2); Souza, V.B.(3); Lopes,
D.S.A.(3); Rocha, C.O.(4); 

07/11/2016 - 16:30h
205-074 ESTUDO DA ADIÇÃO DO TAC EM MATRIZ À
BASE DE NÍQUEL VIA MECANOSSÍNTESE
Apresentador: Danielle Guedes De Lima Cavalcante
(1) UFPB; (2) UFRN; 
Cavalcante, D.G.L.(1); Fernandes, M.R.P.(1); Passos, T.A.(1);
Martinelli, A.E.(2); De Oliveira, L.V.P.(1); França, T.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
205-079 ANALISE DO COMPORTAMENTO MECÂNICO
DO CONCRETO COM ADIÇÃO DE RESÍDUOS DA
INDUSTRIA METAL MECÂNICA
Apresentador: Wendel Melo Prudêncio Araujo
(1) IFPI; 
Araujo, W.M.P.(1); Silva, s.a.(1); Lima, Y.C.C.(1); Pereira,
W.N.(1); Santos, H.C.(1); Cavalcante, A.A.F.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
205-082 ESTUDO FRACTOGRÁFICO DE JUNTAS SOL-
DADAS DE COMPÓSITOS DE PPS/FIBRAS DE VIDRO
SUBMETIDAS A CARREGAMENTO EM LAP SHEAR
Apresentador: Geraldo Maurício Candido
(1) UNIFESP; (2) UNESP; (3) ; 
Barbosa, L.C.M.(1); Souza, S.D.B.(2); Botelho, E.C.(2); Candido,
G.M.(1); Rezende, M.C.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
205-083 INFLUÊNCIA NA ADIÇÃO DE CARBONATO DE
CÁLCIO EM COMPÓSITOS DE POLIPROPILENO PARA
A PRODUÇÃO DE RÁFIA EM EXTRUSÃO PLANA
Apresentador: Luã Fonseca Seixas
(1) CIMATEC; (2) SENAI CIMATTEC; (3) SENAI CIMATEC; 
Viana, J.D.(1); Azevedo, J.B.(2); Seixas, L.F.(1); Martins,
M.M.(3); Lobo, R.P.(1); 
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09/11/2016 - 09:30h
205-087 RESPOSTA NO COMPÓSITO HÍBRIDO FIBRA
DE VIDRO/KEVLAR SOB AÇÃO DE IMPACTO POR
QUEDA DE PESO.
Apresentador: Rayane Dantas Da Cunha
(1) UFCG; (2) UFRN; (3) IFCE; (4) IFPA; 
Cunha, R.D.(1); Cunha, R.A.D.(2); Santos, J.K.D.(3); Freire
Junior, R.C.S.(1); Amorim Júnior, W.F.(4); 

09/11/2016 - 16:30h
205-088 APLICAÇÃO DE TÉCNICAS NÃO DESTRUTIVAS
PARA AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES FÍSICAS E
MECÂNICAS DE COMPÓSITOS ALUMINA-ESPINÉLIO-
ZIRCÔNIA
Apresentador: Rosane Maria Pessoa Betânio Oliveira
(1) UFS; 
Cunha, B.M.(1); Martins, C.O.D.(1); Oliveira, R.M.P.B.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
205-090 INFLUÊNCIA DO TIPO DE GRAFITE NAS PRO-
PRIEDADES MECÂNICAS DO NANOCOMPÓSITO DE
NANOLÂMINAS DE GRAFENO COM POLIETILENO DE
ULTRA ALTO PESO MOLECULAR (NG/PEUAPM)
Apresentador: Suellen Veloso Côrte Real Coutinho
(1) UFPB; 
Lima, M.E.(1); Fim, F.(1); Coutinho, S.V.C.R.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
205-092 ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E
DE BARREIRA DE NANOCOMPÓSITOS POLÍMERICOS
REFORÇADOS COM NANOCRISTAIS DE CELULOSE DA
FIBRA DE LICURI
Apresentador: Ana Paula Bispo Gonçalves
(1) UFBA; 
Oliveira, J.C.(1); Magalhaes, M.T.(1); Miranda, C.S.(1);
Gonçalves, A.B.(1); José, N.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
205-094 ANÁLISE MECÂNICA DE ESTRUTURAS
SANDUÍCHE COM DIFERENTES NÚCLEOS
Apresentador: Carmen Gilda Barroso Tavares Dias
(1) UFPA; (2) IFPA; 
Oliveira, V.C.C.(1); Dias, C.G.B.T.(1); Santos, E.J.S.(1); Taketa,
V.M.R.(2); Brito, R.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
205-096 ESTUDO EXPERIMENTAL DO DESEMPENHO
MECÂNICO DE CONCRETOS COM FIBRAS
Apresentador: Herbet Alves Oliveira
(1) IFS; (2) UFCG; 
De Melo, F.M.C.(1); Vasconcelos, R.B.(1); Simplício, M.A.S.(2);
Cruz, A.C.A.J.(1); Almeida, V.G.O.(1); Oliveira, H.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
205-097 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS
DE NANOCOMPÓSITOS DE PROTEÍNA ISOLADA DE
SOJA
Apresentador: Isabel Cristina Rigoli
(1) UFBA; 
Santana, L.L.(1); Dias, C.J.S.(1); José, N.M.(1); Rigoli, I.C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
205-099 PROPRIEDADES MECÂNICAS DE MATERIAIS
COMPÓSITOS UNIDIRECIONAIS REFORÇADOS POR
FIBRAS LONGAS DE ALGODÃO E DE PALHA DA COSTA
Apresentador: Fábio Santos De Sousa
(1) UFPA; (2) IFPA; 
Medeiros Branco, C.N.(1); Costa, D.S.(1); El Banna, W.R.(1);
Fujiyama, R.T.(1); Oliveira Filho, E.G.(2); Sousa, F.S.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
205-100 OBTENÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS
SUSTENTÁVEIS,A PARTIR DE DIFERENTES
COMBINAÇÕES DE DOSAGENS DE RCD E RCG.
Apresentador: Flaviano Ferreira Santos Neto
(1) UNP; (2) UnP; 
Santos Neto, F.F.(1); Da Silva, E.M.(2); Da Silva, V.A.(1);
Medeiros, R.M.S.(1); Araujo, H.H.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
205-102 AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DA
UTILIZAÇÃO DE MICROSSÍLICA DE ALTO TEOR DE
CARBONO COMO MATERIAL POZOLÂNICO
Apresentador: Carlos Henrique Rodrigues Batista Silva
(1) UFRN; (2) IFRN; (3) UFERSA; 
Ferreira, R.L.S.(1); Anjos, M.A.S.(2); Costa, T.C.S.(1); Nobrega,
A.K.(3); Silva, C.H.R.B.(1); Pederneiras, C.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
205-103 CREEP AND INTERFACIAL BEHAVIOR OF CAR-
BON/EPOXy FILAMENT WOUND UNIDIRECTIONAL
12-LAyER COMPOSITE LAMINATES
Apresentador: Sandro Campos Amico
(1) UFRGS; (2) UCS; 
Almeida Junior, J.H.S.(1); Lorandi, N.(2); Bregolin, B.(2);
Ornaghi Junior, H.L.(2); Amico, S.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
205-104 ESTUDO DE COMPORTAMENTO MECÂNICO
DO COMPÓSITO REFORÇADO POR FIBRA DE COCO
EM MATRIZ DE RESINA ACRÍLICA
Apresentador: Francielle Cristine Gonçalves
(1) UFERSA; 
Gonçalves, F.C.(1); Silva Júnior, M.Q.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
205-105 SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO
MECÂNICO DE MATERIAIS COMPÓSITOS REFORÇA-
DOS COM FIBRA DE ALGODÃO
Apresentador: Guilherme Alves Costa
(1) UFERSA; 
Costa, G.A.(1); Medeiros, D.S.(1); Peña, D.P.A.(1); Diniz,
D.D.S.(1); Fernandes, I.O.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
205-106 COMPORTAMENTO MECÂNICO DE
COMPÓSITOS DE RESINA POLIÉSTER REFORÇADOS
POR TECIDOS HÍBRIDOS DE JUTA- ALGODÃO PRO-
CESSADOS POR RTM
Apresentador: Maria Veronica Silva Pinto
(1) UFCG; (2) UFRGS; 
Pinto, M.S.(1); Silva, F.C.(1); Angrizani, C.C.(2); Amico, S.C.(2);
De Lima, A.B.(1); Lanfredi, P.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
205-107 SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO
MECÂNICO DE UM PP COMERCIAL REFORÇADO
COM FIBRAS NATURAIS DE COCO
Apresentador: Guilherme Alves Costa
(1) UFERSA; 
Costa, G.A.(1); Diniz, D.D.S.(1); Peña, D.P.A.(1); Medeiros,
D.S.(1); Fernandes, I.O.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
205-108 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA
DO COMPÓSITO DE POLIPROPILENO E CASCA DE
EUCALIPTO
Apresentador: Helen De Matos Prosdocini
(1) UNESP; (2) USP; 
Prosdocini, H.M.(1); Orlando, M.B.S.(1); Sita E Souza, R.F.C.(1);
Gondak, M.O.(2); Leão, A.L.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
205-110 PROPRIEDADES MECÂNICAS E MORFOLOGIA
DA FRATURA DE CONCRETO COM RESÍDUO DE BOR-
RACHA DE PNEUS DO PROCESSO DE RECAPAGEM.
Apresentador: Fábio Santos De Sousa
(1) IFPA; (2) UFPA; 
Sousa, F.S.(1); Gomes, L.G.(1); Oliveira Filho, E.G.(1); Medeiros
Branco, C.N.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
205-113 LAMINADOS COMPÓSITOS A BASE DE TECI-
DOS DE MECHAS HÍBRIDAS: INFLUÊNCIA DO TIPO DE
RESINA
Apresentador: Talita Galvão Targino
(1) UFRN; 
Targino, T.G.(1); Fontes, R.S.(1); Ferreira, E.P.C.(1); De Aquino,
E.M.F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
205-114 DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DE UMA
CURVA J-R PARA AMOSTRAS DE POLIPROPILENO
SINTÁTICO
Apresentador: Matheus Lothar Schmidt
(1) LAMEF - UFRGS; 
Schmidt, M.L.(1); Dos Santos, B.P.(1); Strohaecker, T.R.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
205-115 AVALIAÇÃO MECÂNICA E MICROESTRUTU-
RAL DE COMPÓSITOS DE PP REFORÇADOS COM
FIBRAS PROVENIENTES DA CASCA DE NOZ
MACADÂMIA
Apresentador: Joyce De Paula Cipriano
(1) UERJ; 
Cipriano, J.P.(1); Zanini, N.C.(1); Mulinari, D.R.(1); Dantas,
I.R.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
205-116 ANÁLISE DA ADIÇÃO DE DIFERENTES TIPOS
DE DIAMANTES NA MATRIZ METÁLICA 25%FE-
50%CU-25%NB APÓS RESISTÊNCIA À ABRASÃO
Apresentador: Hellen Cristine Prata De Oliveira
(1) UFOP; 
Oliveira, H.C.P.(1); Batista, A.C.(1); Assis, P.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
205-121 CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DE COMPÓSITO
POLIMÉRICO COM CARGA METALICA
Apresentador: Márcio Antônio Bazani
(1) FEIS-UNESP; (2) UNESP; 
Paschoal, M.F.A.(1); Reynoso, V.S.(1); Bazani, M.A.(1);
Paschoalini, A.T.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
205-122 PROPRIEDADES MECÂNICAS DO ALUMÍNIO
REFORÇADO COM NANOTUBO DE CARBONO
Apresentador: Renan Figueiredo
(1) Universidade Federal de Itajubá-UNIFEI; (2) UNIFEI; 
Figueiredo, R.(1); Thomazini, D.(2); Gelfuso, M.V.(2); Dos
Santos, M.C.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
205-124 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE CONCRETOS
SUSTENTÁVEIS UTILIZANDO RESÍDUO DE
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COMO AGREGADO
GRAÚDO, RESÍDUO DE MÁRMORE COMO AGREGADO
MIÚDO E COM ADIÇÃO DE FIBRA SINTÉTICA
Apresentador: Regina Célia Coura De Araújo
(1) UFV; 
Araújo, R.C.C.(1); Martins, R.O.G.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
205-125 MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITES
MATERIALS: SIKACARBODUR S512, SIKADUR 30 AND
SIKADUR 330
Apresentador: Dany Arnoldo Hernández
(1) UNESP; (2) Unesp; 
Hernández, D.A.(1); Orlandi, M.O.(2);

Materiais Compósitos - Degradação de Materiais

10/11/2016 - 09:30h
206-001 INFLUÊNCIA DA RECUPERAÇÃO POR SOLDA-
GEM E REVESTIMENTOS SUPERFICIAIS NA VIDA
ÚTIL DE MATRIZES DE FORJAMENTO A QUENTE
Apresentador: Rogério Donizete Carvalho
(1) UNICAMP; (2) TKMCL; 
Button, S.T.(1); Carvalho, R.D.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
206-002 ESTUDO DA FOTODESCOLORAÇÃO DO
CORANTE AZUL DE METILENO UTILIZANDO O
COMPÓSITO NB2O5/VERMICULITA.
Apresentador: Márcia Fernanda Teixeira De Menezes
(1) UFRN; (2) UFU; 
Menezes, M.F.T.(1); Batista, L.M.B.(1); Bezerra, F.A.(2); Araújo,
A.S.(1); Guedes, A.P.M.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
206-003 ANÁLISE COMPARATIVA MICRO ESTRUTU-
RAL DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS HÍBRIDOS EM
CONTATO COM DIFERENTES FLUIDOS: PETRÓLEO E
ÁGUA DO MAR
Apresentador: Rayane Dantas Da Cunha
(1) IFPA; (2) UFRN; (3) IFBA; 
Cunha, R.A.D.(1); Cunha, R.D.(2); Silva, C.C.(3); Mendes,
J.U.L.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
206-004 INFLUENCIA DA ANISOTROPIA NO ENVELHE-
CIMENTO AMBIENTAL EM PRFV
Apresentador: Ana Claudia Melo Caldas Batista
(1) UFRN; 
Tinô, S.L.(1); Batista, A.C.M.C.(1); Fontes, R.S.(1); De Aquino,
E.M.F.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
206-005 ESTUDO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL EM
LAMINADOS COMPÓSITOS POLIMÉRICOS
Apresentador: Ana Claudia Melo Caldas Batista
(1) UFRN; 
Batista, A.C.M.C.(1); Tinô, S.L.(1); Fontes, R.S.(1); De Aquino,
E.M.F.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
206-009 ESTUDO DE MEMBRANAS POLIMÉRICAS DE
PVDF/TIO2 COM APLICAÇÕES FOTOCATALÍTICAS
SINTETIZADAS PELO MÉTODO DE BLOW SPINNING.
Apresentador: Tiago Cesar Gimenes
(1) UNESP; (2) USP; 
Gimenes, T.C.(1); Montanhera, M.A.(1); Pereira, E.A.(1); Paula,
F.R.(1); Spada, E.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
206-011 ESTUDO DO EFEITO DA CICLAGEM EM ARGA-
MASSAS DE MÚLTIPLO USO COM ADIÇÃO E RESÍDUO
DA PRODUÇÃO DE PAPEL
Apresentador: Jonas Alexandre
(1) IFF; (2) UENF; (3) IME; 
Azevedo, A.R.G.(1); Alexandre, J.(2); Marvila, M.T.(2); Monteiro,
S.N.(3); Aguiar, N.C.(2); Zanelato, E.B.(2); Xavier, G.C.(2); 
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10/11/2016 - 09:30h
206-012 AVALIAÇÃO DO ENVELHECIMENTO AMBIEN-
TAL DE COMPÓSITO POLIMÉRICO REFORÇADO COM
FIBRAS DE VIDRO EXPOSTOS EM ESTAÇÕES DE TRA-
TAMENTO DE EFLUENTES
Apresentador: Yldeney Silva Domingos
(1) CTGAS-ER; IFRN; (2) IFRN; (3) CTGAS-ER; 
Domingos, Y.S.(1); Felipe, R.C.T.S.(2); Felipe, R.N.B.(2);
Fernandes, G.J.T.(3); 

08/11/2016 - 09:30h
206-014 ANÁLISE DE REVESTIMENTOS À BASE DE
POLIPIRROL COMO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA
PARA AÇOS DE BAIXA CONCENTRAÇÃO DE CARBO-
NO EM AMBIENTES AGRESSIVOS DE SOLUÇÃO SALI-
NA
Apresentador: Erlon Rabelo Cordeiro
(1) UNIVASF; (2) UFBA; 
Cordeiro, E.R.(1); Oliveira, H.P.(1); Nascimento, M.L.F.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
206-016 ESTUDO DE BIODEGRADAÇÃO DE
BIONANOCOMPÓSITOS A PARTIR DE
PBAT/AMIDO/NANOWHISKERS/LIGNINA
Apresentador: Isabel Cristina Rigoli
(1) UFBA; (2) IFBA; 
Miranda, C.S.(1); Gonçalves, A.B.(1); Fiuza, R.(2); Santos,
W.J.(1); José, N.M.(1); Rigoli, I.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
206-017 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO
MECÂNICO DO COMPÓSITO POLIMÉRICO REFORÇA-
DO COM FIBRAS DE VIDRO QUANDO EXPOSTO AO
ENVELHECIMENTO NATURAL
Apresentador: Yldeney Silva Domingos
(1) CTGAS-ER; IFRN; (2) IFRN; 
Domingos, Y.S.(1); Rocha, M.W.F.(2); Felipe, R.C.T.S.(2); Felipe,
R.N.B.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
206-018 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
TRIBOLÓGICA DOS COMPÓSITOS SINTERIZADOS DE
ALUMINA-NÍQUEL
Apresentador: álvaro César Pontes Galvão
(1) UFRN; 
Santana, J.S.(1); Costa, F.A.(1); Santana, J.S.(1); Farias,
A.C.M.(1); Galvão, A.C.P.(1); Leal, E.A.D.(1);

Materiais Compósitos - Engenharia de Superfícies

10/11/2016 - 14:00h
207-003 DEPOSIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES
DE ZRMON POR MAGNETRON SPUTTERING
Apresentador: Alberto Silva Fontes Jr
(1) UFS; (2) PUCRS; (3) UFRGS; 
Fontes Jr, A.S.(1); Felix, L.C.(1); Fernandez, D.R.(1); Hubler,
R.(2); Da Silva Junior, A.H.(3); Carvalho, R.G.(1); Tentardini,
E.K.(1); Oliveira, G.B.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
207-005 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE FRATURA EM
FILMES FINOS ATRAVÉS DA SIMULAÇÃO DE ENSAIOS
DE INDENTAÇÃO COM PENETRADORES ESFÉRICOS
Apresentador: Ozias Ferreira Chaves Filho
(1) UFRN; 
Filho, O.F.C.(1); Dias, A.M.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
207-006 ELETRODEPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS
COMPÓSITOS DE CU – ALO(OH) UTILIZANDO
ÁLCOOL ALÍLICO COMO ADITIVO
Apresentador: Thaís Guimarães De Lima Rezende
(1) UERJ; 
Rezende, T.G.L.(1); Campos, R.M.(1); Do Lago, D.C.B.(1);
César, D.V.(1); De Senna, L.F.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
207-009 MICROESTRUTURA DE REVESTIMENTOS DE
ALUMÍNIO PREPARADAS POR ASPERSÃO TÉRMICA
COM E SEM REFORÇO DE NANOPARTICULAS DE ALU-
MINETO DE FERRO
Apresentador: Ana Karolina Barbosa De Oliveira
(1) UFPR; (2) UTFPR; 
Barbosa De Oliveira, A.K.(1); Verona, M.N.(2); Cortés Paredes,
R.S.(1); Setti, D.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
207-010 PRODUÇÃO DE REVESTIMENTOS
COMPÓSITOS DE CU-ALO(OH) A PARTIR DE BANHOS
CONTENDO SDS COMO AGENTE SURFACTANTE.
Apresentador: Raquel De Melo Campos
(1) UERJ; 
Campos, R.M.(1); Rezende, T.G.L.(1); Braga, A.V.C.(1); Do
Lago, D.C.B.(1); César, D.V.(1); De Senna, L.F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
207-012 CONTROLE DA MORFOLOGIA DE FILMES
FINOS EM SUPERFÍCIE DE ALUMÍNIO POR OXIDAÇÃO
POR PLASMA ELETROLÍTICO
Apresentador: Hugo Fernandes Medeiros Da Silva
(1) UFRN; (2) UFERSA; 
Silva, H.F.M.(1); Paiva, D.S.(2); Toscano, T.D.(2); Menezes,
F.L.G.(2); Alves Jr., C.(2); Costa, F.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
207-014 ESTUDO DA MOLHABILIDADE DA MADEIRA
DE EUCALyPTUS E PINUS
Apresentador: Tamirys Mariano Da Rocha Azevedo
(1) UFRRJ; (2) UFRuralRJ; 
Azevedo, T.M.R.(1); Bigansolli, A.R.(2); Lelis, R.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
207-016 ENSAIOS DA BANCADA PINO SOBRE DISCO DE
CORTADOR PDC CONTRA ROCHA CALCÁRIA
Apresentador: José Magdiel Da Silva
(1) UFRN; (2) UENF; 
Da Silva, J.M.(1); Rocha, J.A.M.(1); Medeiros, J.T.N.(1);
Filgueira, M.(2); Matamoros, E.P.(1); Fernandes, I.A.(1); Antunes
Júnior, C.E.(1); Vale, Y.G.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
207-022 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE REVES-
TIMENTOS COMPÓSITOS (AL2O3)87(TIO2)13 / LIGA
AUTO-FLUXANTE A BASE DE NÍQUEL OBTIDAS POR
ASPERSÃO TÉRMICA POR CHAMAS CONVENCIONAL
Apresentador: Bruno Bellini Medeiros
(1) UTFPR; 
Medeiros, B.B.(1); Santos, G.R.(1); Baldin, V.(1); Machado, W.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
207-023 DIAMOND FILM DEPOSITION ON STEEL WITH
SIC-AL2O3 INTERLAyER
Apresentador: Andre Contin
(1) INPE; (2) IEAv; (3) UNIFESP; (4) UESC; 
Contin, A.(1); Vasconcelos, G.(2); Damm, D.D.(3); Barquete,
D.M.(4); Trava-airoldi, V.J.(1); Corat, E.J.(1);
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Materiais Compósitos - Biomateriais

08/11/2016 - 09:30h
208-003 EFEITO DO TIO2 NA CRISTALIZAÇÃO A PAR-
TIR DO FUNDIDO DO PHB
Apresentador: Nichollas Guimarães Jaques
(1) UFPB; (2) UFCG; 
Jaques, N.G.(1); Dos Santos Silva, I.D.(1); Barbosa Neto,
M.C.(1); Ries, A.(1); Wellen, R.M.R.(1); Canedo, E.L.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
208-004 EFEITO DO ZNO NA CRISTALIZAÇÃO A FRIO
DO PHB
Apresentador: Nichollas Guimarães Jaques
(1) UFPB; (2) UFCG; 
Jaques, N.G.(1); Dos Santos Silva, I.D.(1); Barbosa Neto,
M.C.(1); Ries, A.(1); Wellen, R.M.R.(1); Canedo, E.L.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
208-005 EFEITO DA ADIÇÃO DE TIO2 NA FUSÃO DE PHB
Apresentador: Manoel Cruz Barbosa Neto
(1) UFPB; (2) UFCG; 
Jaques, N.G.(1); Dos Santos Silva, I.D.(1); Barbosa Neto,
M.C.(1); Ries, A.(1); Wellen, R.M.R.(1); Canedo, E.L.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
208-006 EFEITO DA ADIÇÃO ZNO NA FUSÃO DO PHB
Apresentador: Manoel Cruz Barbosa Neto
(1) UFPB; (2) UFCG; 
Jaques, N.G.(1); Dos Santos Silva, I.D.(1); Barbosa Neto,
M.C.(1); Ries, A.(1); Wellen, R.M.R.(1); Canedo, E.L.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
208-007 EFEITO DO TIO2 NA CRISTALIZAÇÃO A FRIO
DE PHB
Apresentador: Ingridy Dayane Dos Santos Silva
(1) UFPB; (2) UFCG; 
Dos Santos Silva, I.D.(1); Jaques, N.G.(1); Barbosa Neto,
M.C.(1); Ries, A.(1); Wellen, R.M.R.(1); Canedo, E.L.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
208-008 EFEITO DO ZNO NA CRISTALIZAÇÃO A PAR-
TIR DO FUNDIDO DO PHB
Apresentador: Ingridy Dayane Dos Santos Silva
(1) UFPB; (2) UFCG; 
Dos Santos Silva, I.D.(1); Jaques, N.G.(1); Barbosa Neto,
M.C.(1); Ries, A.(1); Wellen, R.M.R.(1); Canedo, E.L.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
208-010 PROPRIEDADES TERMO-MECÂNICAS DE
NANOCOMPÓSITOS DE P3(HB-CO-HV) COM REFORÇO
DE NANODIAMANTES
Apresentador: Mariana Valinhos Barcelos
(1) UENF; (2) USP; 
Barcelos, M.V.(1); Neto, G.R.A.(1); Rodríguez, R.J.S.(1); Gomez,
J.G.C.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
208-011 EFEITOS DA DISPERSÃO E AGLOMERAÇÃO DE
NANODIAMANTES NAS PROPRIEDADES TERMO -
MECÂNICAS DE BIOCOMPÓSITOS DE PHB
Apresentador: Gabriel Rodrigues De Almeida Neto
(1) UENF; (2) USP; 
Neto, G.R.A.(1); Rodríguez, R.J.S.(1); Barcelos, M.V.(1); Gomez,
J.G.C.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
208-012 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA,
MORFOLÓGICA E TÉRMICA DE UMA FIBRA
AMAZÔNICA

Apresentador: Ana Emília Diniz Silva Guedes
(1) UEA; (2) UFRN; (3) UNICAMP; 
Carvalho, H.P.L.D.(1); Moreira, G.(1); Cruz, L.C.(1); Dias,
W.S.(1); Kimura, S.P.R.(1); Neto, J.C.M.(1); Guedes,
A.E.D.S.(2); Pinheiro, I.F.(3); Rodrigues, R.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
208-014 INCORPORAÇÃO DE UMA BIOCERÂMICA EM
MATRIZ POLIMÉRICA PARA PRODUÇÃO DE UM BIO-
MATERIAL COMPÓSITO
Apresentador: Rosângela Cássia De Sá Silva
(1) IFPI; 
Silva, R.C.(1); Oliveira Júnior, E.A.(1); Bastos, J.S.B.(1);
Macêdo, H.R.A.(1); Macêdo, M.O.C.(1); Brandim, A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
208-015 TRATAMENTO COM ÁGUA QUENTE DA FIBRA
DE PIAÇAVA (ATTALEA FUNIFERA MARTIUS)
Apresentador: Eduardo Braga
(1) UFPB; 
Wellen, R.M.R.(1); Silva, L.(1); Fim, F.(1); Braga, E.(1); Moreno,
C.(1); Moura, D.(1); Barros, J.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
208-018 DESENVOLVIMENTO DE MEMBRANAS DE
PLGA FUNCIONALIZADAS COM AGENTES ANTIMI-
CROBIANOS NANOESTRUTURADOS
Apresentador: Ana Paula T Pezzin
(1) Univille; (2) PUC; 
Souza, S.G.(1); Pezzin, A.P.(1); Nogueira, A.L.(1); Molin,
M.L.(1); Schneider, A.L.S.(1); Duek, E.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
208-019 ESTUDO DO SÍTIO DE INTERAÇÃO UTILIZAN-
DO RMN DE PRÓTON E PRPRIEDADES
LUMINESCÊNTES ENTRE A CURCUMINA (CUR) E
CURCUBIT[7]URIL (CB[7]) NO COMPLEXO SUPRAMO-
LECULAR CUR-CB[7]
Apresentador: Leandro Araújo De Azevedo
(1) UFPE; 
De Azevedo, L.A.(1); Da Luz, L.L.(1); Oliveira, R.(1); Alves,
I.B.V.(1); Junior, S.A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
208-020 PRODUÇÃO DE CARBONO ATIVADO A PARTIR
DE MESOCARPO DE BABAÇU
Apresentador: Ariane Maria Santos
(1) UFPI; (2) UFC; 
Santos, A.M.(1); Ghosh, A.(1); Costa, R.S.(1); Vieira, L.H.S.(2);
Cunha, R.R.(1); Ferreira, O.P.(2); Neto, B.C.V.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
208-024 REGENERAÇÃO DE AREIAS PARA FUNDIÇÃO
POR DEGRADAÇÃO BACTERIANA
Apresentador: Denise Crocce Romano Espinosa
(1) EPUSP; 
Rodrigues, V.S.(1); Karolski, B.(1); Tenório, J.A.S.(1); Espinosa,
D.C.R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
208-025 BIOCOMPÓSITOS À BASE DE POLIURETA-
NO/HIDROXIAPATITA VISANDO APLICAÇÃO NA
BIOINDUÇÃO DE TECIDO ÓSSEO.
Apresentador: Milton Thélio De Albuquerque Mendes
(1) UFPI; 
Sousa, E.B.(1); Nascimento, R.T.(1); Mattos, J.M.E.(1); Reis,
F.S.(1); Mendes, M.T.A.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
208-026 ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E
TÉRMICAS DO POLÍMERO POLI-3-HIDROXIBUTIRA-
TO (PHB) E FIBRA DE BANANEIRA
Apresentador: Francisco Pereira De Araújo Júnior
(1) SENAI CIMATEC; 
Nery, T.B.R.(1); Júnior, F.P.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
208-030 INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS DE PROCESSA-
MENTO DE PAINÉIS AGLOMERADOS DE BAGAÇO DE
CANA-DE-AÇUCAR SOBRE A RESISTÊNCIA DE CUPINS
DE MADEIRA SECA
Apresentador: Felipe Silva Amorim
(1) ; (2) UFPI; (3) UFCG; 
Amorim, F.S.(1); Ribeiro, M.X.(2); Maria, D.M.B.(2); Leite,
R.S.(2); Lima, J.S.(2); Souza, M.P.(3); Borges, C.H.A.(3); Costa,
R.M.C.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
208-031 SyNTHESIS, CHARACTERIZATION AND BIO-
COMPATIBLE PROPERTIES OF BORON NITRIDE
NANOTUBES
Apresentador: Marco Túlio Cunha Santos
(1) UNIFEI; 
Santos, M.C.(1); Queiroz, A.A.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
208-036 DESEMPENHO DE TINTAS PARA A
CONSTRUÇÃO CIVIL PRODUZIDAS COM PIGMENTOS
DE SOLOS
Apresentador: Roseli Oliveira Guedes Martins
(1) UFV; 
Cardoso, F.P.(1); Alvarenga, R.S.S.(1); Carvalho, A.F.(1);
Martins, R.O.G.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
208-039 CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS DE QUI-
TOSANA COM EXTRATO FOLIAR AQUOSO DE COM-
BRETUM DUARTEANUM CAMBESS
Apresentador: Francisca Mairana Silva De Sousa
(1) IFPI; (2) UFPI; 
Sousa, F.M.S.(1); Farias, R.S.(2); Silva, R.C.(1); Silva, T.B.(1);
Macêdo, M.O.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
208-040 MATERIAIS HÍBRIDOS OBTIDOS PELA
INTERAÇÃO DE TIABENDAZOL COM BENTONITA
TROCADA COM MAGNÉSIO
Apresentador: Graycyelle Rodrigues Da Silva Cavalcanti
(1) UFPB; 
Cavalcanti, G.R.S.(1); Fonseca, M.G.(1); Santos, I.M.G.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
208-041 INTERAÇÃO DE AMINAS CÍCLICAS COM BEN-
TONITAS TROCADAS COM SÓDIO E CÁLCIO.
Apresentador: Leandro Severino Oliveira
(1) UFPB; 
Oliveira, L.S.(1); Fonseca, M.G.(1); Santos, I.M.G.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
208-042 ESTUDO COMPARATIVO DE AMIDOS
TERMOPLÁSTICOS DERIVADOS DO MILHO COM
DIFERENTES TEORES DE RESÍDUO INDUSTRIAL DE
ARROZ
Apresentador: Fernanda Cristina Fernandes Braga
(1) INT; 
Braga, F.F.(1); Santos, F.C.S.C.(1); De Oliveira, M.F.(1); Costa,
D.M.R.(1); De Oliveira, M.G.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
208-045 ESTUDO E AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO
TÉRMICO, MECÂNICO E BIOLÓGICO DE FIBRAS
ROTOFIADAS DE POLI-BUTILENO ADIPATO-CO-
TEREFTALATO.
Apresentador: Patrícia Oliveira De Andrade
(1) UNIFESP; (2) UNIVAP; 
Andrade, P.O.(1); Santo, A.M.E.(1); Costa, M.M.(2); Lobo, A.O.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
208-046 CARACTERIZAÇÃO DA MOLÉCULA ÁCIDO
DICLOFENACO (CATAFLAM)
Apresentador: Renan Oliveira Gonçalves
(1) UECE; (2) UFERSA; 
Gonçalves, R.O.(1); Braga, A.S.(1); Gonçalves, R.O.(1); Pinheiro,
J.A.(1); Nascimento, L.R.(1); Silva, C.D.(1); Fonseca, M.O.(1);
De Oliveira, M.R.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
208-047 CARACTERIZAÇÃO DA MOLÉCULA VARFARI-
NA USADA NO TRATAMENTO DA TROMBOSE
Apresentador: Renan Oliveira Gonçalves
(1) UECE; (2) UFERSA; 
Gonçalves, R.O.(1); Braga, A.S.(1); Gonçalves, R.O.(1);
Nascimento, L.R.(1); Silva, C.D.(1); Pinheiro, J.A.(1); Fonseca,
M.O.(1); De Oliveira, M.R.(2);

Materiais Compósitos - Cimentos

10/11/2016 - 09:30h
209-003 ESTUDO COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS DO CONCRETO ESTRUTURAL PADRÃO E
CONCRETO COM ADIÇÃO DE FIBRAS VEGETAIS
Apresentador: Carla Regina Ferreira
(1) UEMG; (2) UNIFEI; 
Ferreira, C.R.(1); Fonseca, S.G.(1); Tavares, S.(1); Moreira, B.(1);
De Araújo Gouveia, L.L.(1); Teixeira, R.L.P.(2); Souza De
Oliveira, C.A.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
209-005 ANÁLISE MECÂNICA DE CONCRETO DE ALTO
DESEMPENHO COM SÍLICA ATIVA COMO ADIÇÕES
QUÍMICA MINERAL QUANTO À SUA RESISTÊNCIA À
COMPRESSÃO UTILIZANDO MATERIAIS DISPONÍVEIS
DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA.
Apresentador: André Tavares Rocha
(1) IFPA; (2) UFPA; 
Da Cunha, R.R.(1); Queiroz, S.R.S.(1); Oliveira, A.M.(2); Carlos,
M.B.(1); Ferreira, A.G.P.(1); Rocha, A.T.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
209-006 PROCESSO DE PRODUÇÃO E GESTÃO DE
ENERGIA NA FABRICAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND:
CASO INDÚSTRIA CIMENTEIRA NO ESTADO DO
CEARÁ
Apresentador: Dylson Junyer De Souza Lopes
(1) UFERSA; 
Lopes, D.J.S.(1); Palhares, R.A.(1); Brasil, L.H.(1); Barreto,
A.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
209-008 ESTUDO DA VIABILIDADE DE PRODUÇÃO DE
TIJOLO ECOLÓGICO MODULAR COMPOSTO POR
RESÍDUO DA FABRICAÇÃO DE PAPEL E CIMENTO
Apresentador: Wellington Fernendes Junior
(1) IFF; (2) UENF; 
Azevedo, A.R.G.(1); Alexandre, J.(2); Zanelato, E.B.(2); Junior,
W.F.(2); Theophilo, M.M.D.(2); Marvila, M.T.(2); Oliveira,
S.R.C.(1); 
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08/11/2016 - 16:30h
209-009 ESTUDO DE ADERÊNCIA DE ARGAMASSA DE
MÚLTIPLO-USO EM SUBSTRATOS CERÂMICOS CAL-
CINADOS EM ALTA TEMPERATURA.
Apresentador: Bruno Rangel França
(1) UENF; (2) IFF; (3) IME; 
Junior, W.F.(1); Alexandre, J.(1); Azevedo, A.R.G.(2); Monteiro,
S.N.(3); França, B.R.(1); Marvila, M.T.(1); Zanelato, E.B.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
209-010 ADIÇÃO DE CINZAS DE BAGAÇO DE CANA EM
ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO E ASSENTA-
MENTO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO CIMENTO
PORTLAND
Apresentador: Eduardo Jorge Vidal Dultra
(1) IFBA/Eunápolis; (2) UFRJ; (3) UFRJ/Macaé; 
Dultra, E.J.V.(1); Cabala, G.E.(1); Jesus, L.M.(1); Santos,
L.H.S.(1); Carvalho, L.O.(2); Costa, B.B.F.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
209-011 COMPARAÇÃO DE PROPRIEDADES DE ARGA-
MASSAS CONTENDO CIMENTO PORTLAND E CIMEN-
TOS DE GEOPOLÍMEROS
Apresentador: Oscar Khoiti Ueno
(1) UDESC; 
Schwaab, S.(1); Ueno, O.K.(1); Ganasini, D.(1); Folgueras,
M.V.(1); Schackow, A.(1); Correia, S.L.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
209-013 ADIÇÃO DE RESÍDUO DE TIJOLO MOÍDO EM
ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO E ASSENTA-
MENTO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO AGREGADO
MIÚDO
Apresentador: Guillermo Van Erven Cabala
(1) IFBA/Eunápolis; 
Dultra, E.J.V.(1); Cabala, G.E.(1); Souza, R.D.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
209-014 CARACTERIZAÇÃO DE ARGAMASSAS LEVES
COM RESÍDUOS DE POLI (CLORETO DE VINILA) PARA
CONTRAPISO
Apresentador: Ana Maria Coulon Grisa
(1) UCS; (2) UFRGS; 
Grisa, A.M.C.(1); Brancher, L.R.(1); Zini, A.(1); Nunes,
M.F.O.(1); Zeni, M.(1); Pagnussat, D.T.(2); Da Silva, G.B.R.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
209-015 AVALIAÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO
ESTRUTURAL NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA COSI-
DERANDO-SE A VARIAÇÃO DE UMIDADE
Apresentador: Niander Aguiar Cerqueira
(1) UENF/SUR; (2) REDENTOR; (3) UENF; (4) IFF; (5) SUR;
(6) UFV; 
Cerqueira, N.A.(1); Souza, V.B.(2); Xavier, G.C.(3); Souza,
M.S.S.(3); Azevedo, A.R.G.(4); Alexandre, J.(3); Miller, C.P.(5);
Pedroti, L.G.(6); 

07/11/2016 - 16:30h
209-016 ANÁLISE DO DESEMPENHO DE ARGAMASSAS
PRODUZIDAS COM INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS
FINOS RESULTANTES DA TRITURAÇÃO DE PNEUS
Apresentador: Euzébio Bernabe Zanelato
(1) UENF; (2) IFF; (3) REDENTOR; (4) IME; 
Souza, M.S.S.(1); Alexandre, J.(1); Azevedo, A.R.G.(2);
Cerqueira, N.A.(1); Souza, V.B.(3); Monteiro, S.N.(4); Goulard,
M.A.(1); Zanelato, E.B.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
209-018 PRODUÇÃO DE FIBROCIMENTO COM ADIÇÃO
DE FOLHAS DE BAMBU
Apresentador: Felipe Alexander Julio
(1) UFLA; 
Julio, F.A.(1); Diniz, M.M.M.(1); Vilela, A.P.(1); Mendes,
R.F.(1); Brandão, L.E.V.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
209-019 ANÁLISE DA VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DO RESÍDUO DOS FORNOS DE CERÂMICA EM
COMPÓSITOS CIMENTÍCIOS
Apresentador: João Victor Fazzan
(1) UNESP / IFSP; (2) IFSP; (3) FEIS/UNESP; (4) FE-
IS/UNESP; 
Fazzan, J.V.(1); Micali, L.D.(2); Akasaki, J.L.(3); Malmonge,
J.A.(3); Sanches, A.O.(4); 

10/11/2016 - 14:00h
209-025 INTERAÇÃO DAS FIBRAS DE CURAUÁ MODIFI-
CADAS COM POLIANILINA E MAGNETITA PARA
AUMENTO DE COMPATIBILIDADE COM MATRIZ
INORGÂNICA
Apresentador: Fernanda Veloso De Carvalho
(1) IMA; 
De Carvalho, F.V.(1); Campos, M.(1); Souza Jr., F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
209-028 PHySICAL NONLINEARITy OF PRECASTING
REINFORCED GEOPOLyMER CONCRETE BEAMS
Apresentador: Eliane Fernandes Côrtes Pires
(1) UFF; (2) IFRJ; 
Silva, F.J.(1); Pires, E.F.C.(2); Marinho, F.J.V.(2); Darwish,
F.A.I.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
209-029 IMPACTOS AMBIENTAIS OCASIONADOS A
PARTIR DA EXTRAÇÃO DO CALCÁRIO PARA A
PRODUÇÃO DO CIMENTO NO BRASIL
Apresentador: Jean Cássio Freitas
(1) IFPI; (2) FAI; (3) UEMA/IFPI; 
Freitas, J.C.(1); Lima, Y.C.C.(1); Gomes, C.J.(1); Mendes,
W.T.(2); Carvalho, W.S.(2); Rios, N.A.B.(1); Porto, J.A.S.(3);

Materiais Compósitos - Materiais Elétricos, Eletrônicos e
Fotônicos

09/11/2016 - 09:30h
210-002 COMPÓSITOS DE MATRIZ POLIMÉRICA (RESI-
NA FENÓLICA E LIGNINA) CONTENDO NANOGRAFI-
TE EXPANDIDO E NEGRO DE FUMO
Apresentador: Carmen Greice Renda
(1) UFSCAR; (2) UNIFAL; 
Renda, C.G.(1); Dias, J.A.(1); Mendes, E.M.(2); Mendes, R.(2);
Bertholdo, R.(2); Lucas, A.A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
210-005 ESTUDO DA INSERÇÃO DE ARRANJOS
PERIÓDICOS DE ESTRUTURAS EBG/PBG EM SUBS-
TRATO DE FR4-EPOXy DE ANTENAS MICROFITA
Apresentador: Humberto Dionísio De Andrade
(1) UFERSA; 
Monteiro Sobrinho, F.M.(1); De Andrade, H.D.(1); Queiroz
Júnior, I.S.(1); Castro, K.V.O.(1); Holanda, S.M.(1); 
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07/11/2016 - 16:30h
210-009 ELECTROCHEMICAL CHARACTERISTICS AND
MICROSTRUCTURE OF ACTIVATED CARBON SUPER-
CAPACITORS FOR ENERGy STORAGE
Apresentador: Julio Cesar Serafim Casini
(1) IFRO; (2) IPEN; 
Casini, J.C.S.(1); Gonsalves, T.C.(1); Vieira, L.S.(1); Silva,
F.M.(1); Faria, R.N.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
210-010 INVESTIGAÇÃO DAS PROPRIEDADES FOTO-
LUMINESCENTES DE NANOCOMPÓSITOS DE
HIDRÓXIDOS DE TERRAS RARAS
Apresentador: Mario Junior Godinho
(1) UFG; (2) UNIFESP; (3) UFRN; (4) UFSCar; 
Santos, M.A.B.(1); Santos, M.R.C.(1); Gonçalves, R.F.(2);
Aguiar, E.C.(1); Mota, F.V.(3); Godinho, M.J.(4); 

08/11/2016 - 16:30h
210-011 ESTUDO DO EFEITO DA MOAGEM DE ALTA
ENERGIA NA ESTRUTURA CRISTALINA E NA
DENSIFICAÇÃO DO COMPÓSITO CU-20%WC.
Apresentador: Evanildo Vicente De Oliveira Nunes
(1) UFRN; 
Raimundo, R.A.(1); Costa, F.A.(1); Gomes, U.U.(1); Coelho
Alves, N.M.(1); Lourenco, C.S.(1); Azevedo, H.V.S.B.(1); Nunes,
E.V.O.(1);

Materiais Compósitos - Materiais Isolantes

07/11/2016 - 09:30h
211-002 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS E
ACÚSTICAS DE BLOCOS DE CONCRETO LEVE VISAN-
DO O ATENDIMENTO DA NORMA DE DESEMPENHO.
Apresentador: Fernando Henrique Lucio Silva
(1) UNIFACEX; 
Silva, F.H.L.(1); Sampaio, Z.L.M.(1); Eustáquio, H.M.B.(1);
Albuquerque, A.A.(1); Campelo, M.S.(1); Silva, I.O.B.(1);
Amorim, A.S.(1); Cabral, F.R.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
211-003 DESENVOLVIMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS
PARA ISOLAMENTO TÉRMICO A PARTIR DA
VALORIZAÇÃO DE CINZA DE CASCA DE ARROZ
Apresentador: Antonio Pedro Novaes De Oliveira
(1) UFSC; (2) UA; 
Souza, M.T.(1); Milak, P.C.(2); Bom, C.P.(2); Mantas, P.(2);
Raupp-pereira, F.(1); De Oliveira, A.P.N.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
211-004 COMPÓSITO DE BORRACHA NATURAL E
RESÍDUO DE COURO APLICADO COMO ISOLANTE
TÉRMICO DE EDIFÍCIOS.
Apresentador: Maria Alessandra Bacaro Boscoli
(1) UNESP; 
Boscoli, M.A.B.(1); Job, A.E.(1); Cabrera, F.C.(1); Dognani,
G.(1); Santos, R.J.(1);

Materiais Compósitos - Materiais Magnéticos

08/11/2016 - 09:30h
212-003 FERROMAGNETIC NANOTUBES DEPOSITED
IN POROUS MEMBRANES VIA CONDUCTIVE AU
LAyER.
Apresentador: Jurandi Neves Araújo Junior
(1) UFPE; 
Paulo, V.I.M.(1); Junior, J.N.A.(1); Júnior, F.A.R.(1); Júnior,
M.E.S.(1); Hernández, E.P.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
212-005 TRANSPORT EFFECTS IN FERROMAGNETIC
NANOTUBES
Apresentador: Jurandi Neves Araujo Junior
(1) UFPE; 
Paulo, V.I.M.(1); Junior, J.N.A.(1); Hernández, E.P.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
212-008 AVALIAÇÃO DA HOMOGENEIDADE DE ABSOR-
VEDORES DE MICRO-ONDAS BASEADOS EM FERRITA
DE MNZN/RESINA EPÓXI NA BANDA X
Apresentador: Geraldo Maurício Cândido
(1) ICT-UNIFESP; (2) UNIFESP - ITA; 
Pinto, S.(1); Rezende, M.C.(2);

Materiais Compósitos - Materiais Nanoestruturados

10/11/2016 - 09:30h
213-001 ANÁLISE MICROESTRUTURAL DE
NANOCOMPÓSITO DE MATRIZ METÁLICA DE
ALUMÍNIO REFORÇADA COM 2% DE NTC.
Apresentador: Carlos Romulo Nascimento
(1) IFPA; 
Dias, F.S.(1); Mendes, L.S.(1); Nascimento, C.R.(1); Nascimento,
L.S.(1); Queiroz, J.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
213-003 NANOCOMPÓSITO DE POLÍMERO VERDE:
COMPORTAMENTO MECÂNICO E DE INFLAMABILI-
DADE
Apresentador: Tatianny Soares Alves
(1) UFPI; (2) IFPI; (3) CIMATEC; 
Dos Santos Siqueira, F.F.(1); Cosse, R.L.(2); Barbosa, R.(1);
Alves, T.S.(1); Azevedo, J.B.(3); 

10/11/2016 - 14:00h
213-004 ANALISE MICROESTUTURAL DE NANONO-
CAMPOSITO DE MATRIZ METÁLICA AL-2% NI
REFORÇADA COM NANOTUBOS DE CARBONO.
Apresentador: Giácomo Dos Santos Freires
(1) IFPA; 
Ferreira, R.S.(1); Freires, G.S.(1); Alves, F.A.(1); Dos Reis,
R.d.(1); Nascimento, L.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
213-006 STUDy OF PLASMA-TREATED MULTILAyER
GRAPHENE PROPERTIES
Apresentador: Rogério Valentim Gelamo
(1) UFTM; (2) IITB; 
Gelamo, R.V.(1); Machuno, L.G.B.(1); Rout, C.S.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
213-007 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE FILMES
TUBULARES DE NANOCOMPÓSITOS DE PA6/MMT POR
SAXS
Apresentador: Juliano Marini
(1) UFSCar; 
Marini, J.(1); Beatrice, C.A.G.(1); Lucas, A.A.(1); Bretas,
R.E.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
213-008 SISTEMAS HÍBRIDOS DE NANOTUBOS DE
DIÓXIDO DE TITÂNIO SENSIBILIZADOS COM
NANOPARTÍCULAS DE OURO PARA PRODUÇÃO DE
HIDROGÊNIO
Apresentador: Rhauane Almeida Galvão
(1) CETENE, UFPE; (2) UFPE; (3) CETENE; 
Galvão, R.A.(1); Silva, G.M.M.(2); Machado, G.(3); 

22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 101

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 101



09/11/2016 - 16:30h
213-013 COMPÓSITOS CNT / EPÓXI EM ÁGUA DO MAR:
EFEITO DA FUNCIONALIZAÇÃO COM AMINA E DA
PÓS-CURA.
Apresentador: Camila Belo Gomes Brito
(1) ITA; (2) Fatec SJC; 
Cividanes, L.S.(1); Contini, R.C.M.S.(2); Campos, T.M.B.(1);
Coppio, G.J.L.(1); Thim, G.P.(1); Brito, C.B.G.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
213-014 DESENVOLVIMENTO DOS COMPÓSITOS
NANOESTRUTURADOS AL 7075 - 2%SIC, AL 7075 –
2%TIN, AL 7075 – 2%ZNO, ATRAVÉS DA MOAGEM EM
BANHO DE ALCOOL ISOPROPÍLICO E EXTRUSÃO A
QUENTE
Apresentador: Oscar Olimpio De Araujo
(1) UFPE; 
De Araujo, O.O.(1); De Lira, H.M.(1); Araujo, E.R.(1); Urtiga
Filho, S.L.(1); Gonzalez, C.H.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
213-018 NANOCONJUGADOS FLUORESCENTES DE
PONTOS QUÂNTICOS DE ZNS ESTABILIZADOS POR
CARBOXIMETILCELULOSE
Apresentador: Herman Sander Mansur
(1) UFMG; 
De Carvalho, F.G.(1); Mansur, A.A.P.(1); Mansur, H.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
213-019 PREPARAÇÃO DE FILMES NANOESTRUTURA-
DOS A PARTIR DE PHB/SILICATO EM CAMADAS
Apresentador: Ana Beatriz Da Silva Vieira
(1) UFPB; (2) ; 
Leite, I.f.(1); Vieira, A.S.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
213-020 BIOCOMPÓSITOS P3HB/NANO-HAP PARA USO
NA ÁREA MÉDICO-ODONTOLÓGICA
Apresentador: Leila Corrêa B. Siqueira
(1) ; (2) UENF; 
Siqueira, L.C.(1); Rodríguez, R.J.S.(2); Leandro, H.J.(2); Sheffer,
J.P.(2); Oliveira, A.L.A.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
213-022 COMPARATIVO DE CAPACIDADE ADSORTIVA
DE NANOFOLHAS DE GRAFENO PARA REMOÇÃO DE
CORANTES TÊXTEIS COM DIFERENTES COMPRI-
MENTOS DE ONDA
Apresentador: Lilian Cavalcante Silva
(1) UFRPE; (2) UFPE; 
Silva, L.C.(1); Damasceno, B.S.(1); Carvalho, M.(2); Oliveira,
E.(2); Torres, A.(1); Motta, M.(2); Ghislandi, M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
213-023 REMOÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS INDUS-
TRIAIS POR ADSORÇÃO EM NANOFOLHAS DE GRA-
FENO
Apresentador: Barbara Souza Damasceno
(1) UFRPE; (2) UFPE; 
Damasceno, B.S.(1); De Assis, L.K.(1); Carvalho, M.N.(2); De
Oliveira, E.(2); Ferreira, E.(1); Motta, M.(2); Ghislandi, M.G.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
213-025 ESTUDO DE ADSORÇÃO DE CORANTES POR
MATERIAIS NANOESTRUTURADOS PARA TRATAMEN-
TO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS DA INDÚSTRIA TÊXTIL
Apresentador: Rízia Keila Nascimento
(1) UFRPE; 
Nascimento, R.K.(1); Ramos, R.S.(1); Araújo, A.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
213-026 ESTUDO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS DE
FILMES À BASE DE PCL
Apresentador: Augusto Ribeiro De Siqueira
(1) UFPB; (2) ; 
Leite, I.f.(1); De Siqueira, A.R.(1); Vieira, A.S.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
213-027 MAGNETIC ZEOLITES A AND P SyNTHESIZED
FROM KAOLIN: SyNTHESIS AND CHARACTERIZA-
TION
Apresentador: Raquel Andrade Bessa
(1) UFC; (2) UFRN; 
Bessa, R.A.(1); Oliveira, C.P.(1); Nascimento, R.F.(1); Bohn,
F.(2); Loiola, A.R.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
213-029 MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL DE NANOCRIS-
TAIS DE CELULOSE OBTIDOS DO BAGAÇO DA CANA-
DE-AÇÚCAR
Apresentador: Murilo Clemente De Siqueira
(1) UENF; 
Souza, D.(1); Siqueira, M.C.(1); Nader, F.P.(1); Santos, F.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
213-031 SINTESE VERDE DE NANOPARTICULAS DE
PRATA COM POLVILHO AZEDO
Apresentador: Jéssica Giovanna Bernadini Santin
(1) UEM; (2) Uem; 
Santin, J.G.B.(1); Pereira, B.S.(1); Nishi, L.(1); Bergamasco,
R.(1); Oliveira, D.M.F.(2); Pineda, E.A.G.(1); Hechenleitner,
A.A.W.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
213-032 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
NANOESTRUTURADOS ADVINDOS DE BIOMASSA
ORGÂNICA PARA ADSORÇÃO DE CORANTES EM
MEIO LÍQUIDO.
Apresentador: Ana Cláudia Vaz De Araújo
(1) UFRPE; 
Pereira, E.L.(1); Vaz De Araújo, A.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
213-035 “SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE AMOS-
TRAS DE SÍLICA GEL FUNCIONALIZADAS CO 2-AMI-
NOTIAZOL (ATZ) E 5-AMINO-1,3,4-TIADIAZOL-2-TIOL:
APLICAÇÃO EM ADSORÇÃO DE ÍONS METÁLICOS.”
Apresentador: Ana Paula Rizzato Nakamura
(1) UNESP/FEIS; (2) UNESP; 
Nakamura, A.R.(1); Dias Filho, N.L.(1); Do Carmo, D.R.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
213-037 PREPARAÇÃO DE SISTEMAS BINÁRIOS
NANOESTRUTURADOS A BASE DE HIDRÓXIDOS
DUPLOS LAMELARES (HDLS) COMO CARREADOR DE
SBV, A PARTIR DE ANTIMONIATO DE MEGLUMINA
Apresentador: Tamires Andrade Silva
(1) UFAL; (2) IFAL; 
Silva, T.A.(1); Omena, R.J.M.(1); Silva, C.B.(2); Sousa, J.S.(2);
Lima, P.R.(2); Meneghetti, M.R.(1); Grillo, L.A.M.(1); Dornelas,
C.B.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
213-039 MAGNETIC EXTRACTION OF DNA USING A
POLyANILINE/CHITOSAN/y-FE2O3 HyBRID NANO-
COMPOSITE
Apresentador: Bruna Gomes Maciel
(1) UFPE; 
Maciel, B.G.(1); Medina-llamas, J.C.(1); Chávez-guajardo,
A.E.(1); Alcaraz-espinoza, J.J.(1); De Melo, C.P.(1); 
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09/11/2016 - 16:30h
213-040 OBTENÇÃO DE NANOFIBRAS DE SÍLICA PELO
MÉTODO SBS E INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR DE SUA
APLICAÇÃO COMO CARGA EM MATRIZ
POLIMÉRICA.
Apresentador: Radamés Da Silva Teixeira
(1) UFCA; (2) UFCG; 
Teixeira, R.S.(1); Teófilo, E.T.(1); Silva, F.D.(1); Menezes,
R.R.(2); Farias, R.M.C.(2); Oliveira, G.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
213-042 ENHANCED EXTRACTION AND PURIFICATION
OF PLASMID DNA FROM ESCHERICHIA COLI By
APPLyING A HyBRID MAGNETIC NANOCOMPOSITE
Apresentador: Romário Justino Da Silva
(1) UFPE; 
Da Silva, R.J.(1); Chávez-guajardo, A.E.(1); Medina-llamas,
J.C.(1); Alcaraz-espinoza, J.J.(1); De Melo, C.P.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
213-043 GEL NANOFIBRILAR PRODUZIDO ATRAVÉS
DO TRATAMENTO BIOTECNOLÓGICO
Apresentador: Débora Duarte Ribes
(1) UFPEL; (2) Embrapa; 
Ribes, D.D.(1); Zanatta, P.(1); Magalhães, W.(2); Gatto, D.A.(1);
Beltrame, R.(1); Dummer, v.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
213-045 SÍNTESE DE MATERIAIS NANOESTRUTURA-
DOS DE CARBONO VIA PIRÓLISE A PARTIR DE MATE-
RIAL CELULÓSICO(LIGNINA).
Apresentador: Rayana Priscilla Silva Pontes
(1) UFRN; 
Pontes, R.P.S.(1); Teófilo, A.L.C.(1); Nascimento, J.H.O.(1);
Ladchumananandasivam, R.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
213-047 SÍNTESE HIDROTERMAL DE CANCRINITA A
PARTIR DE REJEITOS DE CAULIM DO RIO CAPIM
(PARÁ, BRASIL)
Apresentador: Dayane Dos Santos Rezende
(1) UFOPA; (2) UFPA; 
Rezende, D.S.(1); Figueira, B.A.M.(1); De Moraes, M.C.(2);
Lemos, V.P.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
213-048 OBTENÇÃO DE AEROGÉIS DE NANOCELULO-
SE NÃO-BRANQUEADA PELO PROCESSO DE SECA-
GEM SUPERCRÍTICA
Apresentador: Ademir José Zattera
(1) UCS; 
Zattera, A.J.(1); Zanini, M.(1); Lavoratti, A.(1); Souza, J.M.(1);
Baldasso, C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
213-049 TÍTULO: INTERAÇÃO DE BIOSSURFACTANTES
COM GRAFENOS
Apresentador: Railher Silva Viana Félix
(1) uesc; 
Félix, R.V.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
213-050 OBTENÇÃO DE SUPERFÍCIE SUPER-
HIDROFÓBICA A PARTIR DE NANOCOMPÓSITO DE PS
COM NANOPARTÍCULAS DE ZNO MODIFICADA.
Apresentador: Carla Regina Ferreira
(1) CEFET-MG; 
Ferreira, C.R.(1); Calado, C.(1); França, F.C.(1); Loures,
A.A.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
213-051 CARACTERIZAÇÃO DE ARGILA ESMECTÍTICA
COMERCIAL PARA PRODUÇÃO DE
NANOCOMPÓSITOS BASE BORRACHA
Apresentador: Francisco Rolando Valenzuela-diaz
(1) USP; 
Valenzuela-diaz, F.R.(1); Cortés, G.M.(1); Esper, F.J.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
213-053 HÍBRIDOS DE FEOOH DECORADO COM
NANOPARTÍCULAS DE OURO PARA EMPREGO NA
REDUÇÃO CATALÍTICA DO 4-NITROFENOL A 4-AMI-
NOFENOL
Apresentador: Camila Kauany Da Silva Azevedo
(1) UFMT; 
Azevedo, C.K.S.(1); Quites, F.J.(1); Reis, E.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
213-054 SÍNTESE DE TIO2/AG2O E SUA ATIVIDADE
FOTOCATALÍTICA
Apresentador: Samuel Alcides Pedroso V Torres De Carvalho
(1) Unesp; (2) UNESP; 
De Carvalho, S.P.T.(1); Montanhera, M.A.(2); Pereira, E.A.(2);
Paula, F.R.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
213-055 NANOCOMPÓSITOS DE POLIMETILMETACRI-
LATO/GRAFENO MODIFICADO COMO MATERIAIS
ELETRÔNICOS
Apresentador: Thaises Brunelle Santana Lima
(1) UFPE; (2) UFRPE; 
Lima, T.B.S.(1); Silva, L.G.E.(2); Araújo, P.L.B.(1); Araújo,
E.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
213-056 EFEITO DO DOPANTE NAS PROPRIEDADES
MICROESTRUTURAIS E FOTOCATALÍTICA DO TIO2
ANATASE
Apresentador: José Heriberto Oliveira Nascimento
(1) UFRN; 
Ramos, L.S.(1); Nascimento, J.H.O.(1); Mota, F.V.(1); Galvão,
F.M.F.(1); Jesus, M.F.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
213-057 ESTUDO DE UM MÉTODO SIMPLES PARA
PRODUÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS DE GRAFITE DE
POUCAS CAMADAS NO COPOLÍMERO EM BLOCO
ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO
Apresentador: Lucas Narcizo De Moura
(1) USP; 
Moura, L.N.(1); Valera, T.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
213-058 THE PRODUCTION OF REDUCED GRAPHENE
OXIDE By A LOW-COST VACUUM SySTEM FOR
SUPERCAPACITORS APPLICATIONS
Apresentador: Julio Cesar Serafim Casini
(1) IPEN; (2) IFRO; 
Casini, J.C.S.(1); Silva, F.M.(1); Vieira, L.S.(1); Sakata, S.K.(2);
Faria, R.N.(2); Cardoso, Q.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
213-059 DESENVOLVIMENTO DE CAPACITORES
BASEADOS EM ÓXIDO DE GRAFENO TRIDIMENSIO-
NAL
Apresentador: Marcelo Martinez Fernandes
(1) UFPel; 
Fernandes, M.M.(1); Alano, J.H.(1); Moncks, M.D.(1);
Noremberg, B.S.(1); Carreño, N.L.V.(1); 
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10/11/2016 - 09:30h
213-061 SÍNTESE DE FILMES FINOS NANOESTRUTURA-
DOS DE ZNO APLICADOS SOBRE FIBRAS DE PET VIA
DEPOSIÇÃO FÍSICA DE VAPOR (PVD) PULSADO BIPO-
LAR: AVALIAÇÃO DO EFEITO FOTOCATALÍTICO.
Apresentador: Andreza Bernardes Da Silva
(1) UFRN; 
Silva, A.B.(1); Nascimento, J.H.O.(1); Oliveira, F.R.(1); Silva,
K.K.O.S.(1); Galvão, F.M.F.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
213-062 PROPRIEDADES FÍSICAS E ESTABILIDADE
TÉRMICA EM ÁGUA DE MICROCÁPSULAS DE
PHB/VMF2
Apresentador: Jéssica De Carvalho Arjona
(1) USP; (2) UFABC; 
Arjona, J.C.(1); Wang, S.(1); Valenzuela-diaz, F.R.(1); Wiebeck,
H.(1); Silva Valenzuela, M.G.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
213-063 EFFECT OF IONIZING RADIATION ON CARBON
NANOTUBE yARN
Apresentador: Maria Cecilia Evora
(1) IEAV/DCTA; (2) UT; (3) IPEN; 
Evora, M.C.(1); Hiremath, N.(2); Lu, X.(2); Kang, N.(2); E Silva,
L.A.(3); Bhat, G.(2); Mays, J.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
213-064 ARGAMASSAS DE CIMENTO PORTLAND COM
ADIÇÃO DE NANOTUBO DE CARBONO - PROPRIEDA-
DES MECÂNICAS E TÉRMICAS
Apresentador: Silênia Priscila Lemes
(1) UNIPAMPA; 
Lemes, S.P.(1); Felix, J.L.(1);

Materiais Compósitos - Materiais para Geração de Energia

09/11/2016 - 09:30h
214-001 ELETRODEPOSIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
MOTT-SCHOTTKy DO CDTE SOBRE SNOX:F
Apresentador: Raquele Lima Moreira
(1) UFC; (2) UA; 
Moreira, R.L.(1); Freire, F.A.(1); Almeida, A.L.(1); Graça,
M.F.(2); Lima, F.M.(1); Júnior, P.F.M.(1); Martins, F.M.(1); Silva,
A.N.(1); Teixeira, E.S.(1); Alencar, F.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
214-002 COMPÓSITO PIEZOELÉTRICO COM BASE
POLÍMERO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA
Apresentador: Walter Katsumi Sakamoto
(1) FE-IS/UNESP; (2) IQ-UNESP; 
Sakamoto, W.K.(1); Sanches, A.O.(1); Zaghete, M.A.(2);
Malmonge, J.A.(1); Longo, E.(2); Higuti, R.T.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
214-003 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CATA-
LISADORES DE NÍQUEL SUPORTADOS EM CÉRIA
PARA OBTENÇÃO DE HIDROGÊNIO A PARTIR DA
REFORMA A VAPOR DO ETANOL
Apresentador: João Coutinho Ferreira
(1) IPEN; 
Ferreira, J.C.(1); Bergamaschi, V.S.(1); Urbaninho, A.B.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
214-004 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
SUSPENSÕES DE NI-CDG PARA PRODUÇÃO DE FITAS
CERÂMICAS ATRAVÉS DA TÉCNICA DE COLAGEM DE
FITAS

Apresentador: Luana Barbosa Cruz
(1) UFRN; (2) UENF; 
Cruz, L.B.(1); Costa, A.C.S.(1); Paes Junior, H.R.(2); Acchar,
W.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
214-009 PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE
COMPÓSITOS CUO/CU-CGO OBTIDOS POR SÍNTESE
EM UMA ETAPA
Apresentador: Ricardo Peixoto Suassuna Dutra
(1) UFPB; 
Sousa, A.(1); Araujo, A.M.(1); Souza, G.(1); Macedo, D.A.(1);
Dutra, R.P.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
214-011 CORRELAÇÂO ENTRE A ATIVIDADE
FOTOCATALÍTICA E A FOTOLUMINESCÊNCIA EM SIS-
TEMAS NANOESTRUTURADOS TIO2/CDSE.
Apresentador: Flávia De Andrade Lima Tavares
(1) CETENE; 
González Moya, J.R.(1); Tavares, F.A.L.(1); Machado, G.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
214-012 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE BRIQUETES
PRODUZIDOS A BASE DE CAPIM ELEFANTE E
RESÍDUOS DE ASFALTO: UMA PERSPECTIVA DE
SUBSTITUIÇÃO ENERGÉTICA DA MADEIRA POR UMA
FONTE DE ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL
Apresentador: Dárcia Sâmia Santos Moura Macêdo
(1) IFRN; 
Macêdo, D.S.M.(1); Lopes, R.V.(1); Oliveira, N.L.(1); Santos,
M.S.(1); Lima Neto, J.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
214-013 PROPERTIES AND DEFC TESTS OF NAFION
ADDED FUNCTIONALIZED TITANATE NANOTUBES
PREPARED By EXTRUSION
Apresentador: Bruno Ribeiro Matos
(1) IPEN; (2) INRS; 
Matos, B.R.(1); Goulart, C.A.(1); Isidoro, R.A.(1); Da Silva,
J.S.(1); Santiago, E.I.(1); Fonseca, F.C.(1); Tavares, A.C.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
214-014 FOTOÂNODOS DE SISTEMAS NANOESTRUTU-
RADOS: TIO2/CDS E TIO2/AU, PARA GERAÇÃO DE
HIDROGÊNIO COM ENERGIA SOLAR.
Apresentador: Johan René González Moya
(1) CETENE; (2) CETENE, UFPE; 
González Moya, J.R.(1); Galvão, R.A.(2); Oliveira, D.M.(1);
Machado, G.(1);

Materiais Compósitos - Ecomateriais - Materiais
ambientalmente corretos

09/11/2016 - 16:30h
215-001 TIJOLO PRODUZIDO COM SOLO CIMENTO
REFORÇADO COM EXOCARPO DE LICURI FRAGMEN-
TADO
Apresentador: Bárbara Martins Borges
(1) ; 
Mota, R.C.(1); Borges, B.M.(1); Machado, G.(1); Silva, M.A.(1);
Silva, R.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
215-002 ESTUDO DE BIONANOCOMPÓSITOS POLI (3-
HIDROXIBUTIRATO-CO-3-HIDROXIVALERATO)/VER-
MICULITA: CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA,
AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA DA BIODEGRADAÇÃO E

104 22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 104



INTERAÇÃO EMBALAGEM/ALIMENTO POR ANÁLISE
SENSORIAL
Apresentador: Renata Barbosa
(1) UFPI; 
Barbosa, R.(1); Reis, D.C.C.(1); Oliveira, T.A.(1); Alves, T.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
215-006 MULTILAyERED BALLISTIC ARMOR IN USED
POLyESTER MATRIX COMPOSITES REINFORCED
WITH JUTE FABRIC AS INTERMEDIATE LAyER
Apresentador: Foluke Salgado Assis
(1) IME; 
Assis, F.S.(1); Monteiro, S.N.(1); Lima, E.P.(1); Leite, A.(1);
Pereira, A.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
215-008 ESTUDO DE CASO: INCORPORAÇÃO DE
RESÍDUO DE POLIETILENO TEREFTALATO RECICLA-
DO EM CONCRETOS.
Apresentador: Diuvanaia Dias
(1) ; (2) UFPA; (3) IFAP; 
Coelho, J.G.(1); Dias, C.G.B.T.(2); De Barros, C.L.(3); Dias,
D.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
215-009 ESTUDO DE CASO: SOLOS DO MUNICÍPIO DE
MACAPÁ-AP MISTURADOS COM MATERIAIS RECI-
CLADOS
Apresentador: Diuvanaia Dias
(1) ; (2) UFPA; (3) IFAP; 
Coelho, J.G.(1); Dias, C.G.B.T.(2); Dias, D.(3); 

08/11/2016 - 09:30h
215-011 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS
DOS COMPÓSITOS DE POLIPROPILENO REFORÇA-
DOS COM FIBRAS DA PALMEIRA
Apresentador: Daniella Regina Mulinari
(1) UERJ; (2) EEL; 
Mulinari, D.R.(1); Capri, M.R.(2); Santana, L.C.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
215-013 IZOD IMPACT TEST IN POLyESTER MATRIX
COMPOSITES REINFORCED WITH HEMP FIBER
Apresentador: Janaína Da Silva Vieira
(1) UENF; (2) Redentor; (3) IME; 
Rohen, L.A.(1); Muylaert, F.M.(2); Monteiro, S.N.(3); Neves,
A.C.C.(1); Vieira, J.S.(1); Mantovani, D.P.(1); Vieira, C.F.(1); De
Almeida Pontes, L.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
215-014 FLEXURAL TEST IN POLyESTER MATRIX
COMPOSITES REINFORCED WITH HEMP FIBER
Apresentador: Janaína Da Silva Vieira
(1) UENF; (2) Redentor; (3) IME; 
Rohen, L.A.(1); Muylaert, F.M.(2); Monteiro, S.N.(3); Neves,
A.C.C.(1); Vieira, J.S.(1); Mantovani, D.P.(1); Vieira, C.F.(1); De
Almeida Pontes, L.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
215-015 TENSILE PROPERTIES OF EPOXy MATRIX
COMPOSITES REINFORCED WITH ALIGNED HEMP
FIBERS
Apresentador: Anna Carolina Cerqueira Neves
(1) UENF; (2) Redentor; (3) IME; 
Rohen, L.A.(1); Muylaert, F.M.(2); Monteiro, S.N.(3); Neves,
A.C.C.(1); Vieira, C.F.(1); Vieira, J.S.(1); Mantovani, D.P.(1); De
Almeida Pontes, L.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
215-016 CHARPy IMPACT TEST IN COMPOSITES OF
ALIGNED HEMP FIBERS AS REINFORCEMENT TO
EPOXy MATRIX
Apresentador: Anna Carolina Cerqueira Neves
(1) UENF; (2) Redentor; (3) IME; 
Rohen, L.A.(1); Muylaert, F.M.(2); Monteiro, S.N.(3); Neves,
A.C.C.(1); Vieira, C.F.(1); Vieira, J.S.(1); Mantovani, D.P.(1); De
Almeida Pontes, L.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
215-021 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
COMPÓSITO PARA A SORÇÃO DE ÓLEO DIESEL
Apresentador: Ingriddy Ribeiro Dantas
(1) UERJ; 
Dantas, I.R.(1); Cipriano, J.(1); Costa, I.(1); Mulinari, D.R.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
215-023 DESENVOLVIMENTO DE CONCRETO COM BRI-
TAS POLIMÉRICAS CONFECCIONADAS A PARTIR DE
PRODUTOS RECICLADOS E RESÍDUOS DE MINÉRIO.
Apresentador: Ana Cristina Zuccheratte
(1) CDTN; 
Zuccheratte, A.C.(1); Freire, C.(1); Lameiras, F.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
215-024 BENDING TEST IN EPOXy COMPOSITES REIN-
FORCED WITH CONTINUOUS AND ALIGNED PALF
FIBERS
Apresentador: Gabriel Oliveira Glória
(1) UENF; (2) PUC-Rio; (3) IFF; (4) Redentor; (5) IME; 
Glória, G.O.(1); Altoé, G.R.(2); Teles, M.A.(1); Gomes, M.(3);
Muylaert, F.M.(4); Vieira, C.F.(1); Monteiro, S.N.(5); 

09/11/2016 - 16:30h
215-025 TENSILE STRENGTH OF POLyESTER COMPO-
SITES REINFORCED WITH PALF
Apresentador: Gabriel Oliveira Glória
(1) UENF; (2) PUC-Rio; (3) IFF; (4) Redentor; (5) IME; 
Glória, G.O.(1); Altoé, G.R.(2); Gomes, M.(3); Teles, M.A.(1);
Muylaert, F.M.(4); Vieira, C.F.(1); Monteiro, S.N.(5); 

07/11/2016 - 16:30h
215-026 PHySICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF
THE COCONUT PULP (ACROCOMIA ACULEATA) FOR
USE AS SUPPORT OF PROTEINS AND METAL MATE-
RIAL
Apresentador: Fatima Yubero
(1) FCQ-UNA; (2) UEL; (3) FPUNA; (4) UFRGS; 
Yubero, F.(1); Ayala, J.(1); Lopez, M.(1); Monteiro, M.(2);
Thompson, W.(3); Arguello, J.(4); Gonzalez, Y.(1); Valdovinos,
V.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
215-027 ADOBE COM PALHA: TIJOLOS ECOLÓGICOS
NO SERTÃO PIAUIENSE
Apresentador: Thaís Márjore Pereira De Carvalho
(1) IFPI; 
Carvalho, T.M.P.(1); Carvalho, L.F.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
215-028 COMPARATIVE MECHANICAL ANALySIS BET-
WEEN EPOXy COMPOSITE REINFORCED WITH
CURAUA AND EPOXy COMPOSITE REINFORCED
WITH FIBERGLASS
Apresentador: Natália De Oliveira Roque Maciel
(1) UENF; (2) Redentor; (3) IME; 
Maciel, N.O.R.(1); Ribeiro, C.G.D.(1); Ferreira, J.B.(1); Vieira,
J.S.(1); Muylaert, F.M.(2); Monteiro, S.N.(3); Vieira, C.F.(1);
Barcelos, M.A.(1); 
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07/11/2016 - 16:30h
215-030 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO EM
TECIDO COMPOSTO POR FIBRAS DE MALVA.
Apresentador: Jean Igor Margem
(1) UENF; (2) ISECENSA; (3) Redentor; (4) IME; 
Ribeiro, C.G.D.(1); De Moraes, Y.M.(1); Margem, J.I.(2);
Muylaert, F.M.(3); Monteiro, S.N.(4); 

08/11/2016 - 16:30h
215-035 INCORPORAÇÃO DAS FIBRAS ORIUNDAS DO
EPICARPO DO COCO DE BABAÇU COMO INSUMO
ALTERNATIVO PARA PRODUÇÃO DE PAINÉIS DE OSB
Apresentador: Lucas Barcelos Dias
(1) FAHESA/ITPAC; 
Dias, L.B.(1); Andrade, T.P.(1); Carvalho, D.G.(1); Arantes,
M.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
215-038 TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS
SIMULADOS COM CELULOSE MODIFICADA COM ETI-
LENODIAMINA E ETILENOSULFETO
Apresentador: Fabrícia De Castro Silva
(1) UFPI; 
Silva, F.C.(1); Lima, L.C.B.(1); Ferreira, F.J.L.(1); Osajima,
J.A.(1); Silva Filho, E.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
215-039 ESTUDO DA TENACIDADE AO ENTALHE POR
IMPACTO CHARPy DE COMPÓSITOS DE MATRIZ
POLIÉSTER REFORÇADOS COM FIBRAS DE BAGAÇO
DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Apresentador: Veronica Scarpini Candido
(1) UFPA; (2) IME; 
Candido, V.S.(1); Silva, A.C.R.(1); Monteiro, S.N.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
215-045 BENDING TESTS IN EPOXy COMPOSITES
REINFORCED WITH FIQUE FIBERS.
Apresentador: Maria Carolina Andrade Teles
(1) UENF; 
Teles, M.C.A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
215-046 CHARPy TOUGHNESS BEHAVIOR OF CONTI-
NUOUS PALF FIBERS REINFORCED EPOXy MATRIX
COMPOSITES
Apresentador: Gabriel Oliveira Glória
(1) UENF; (2) PUC-Rio; (3) IFF; (4) Redentor; (5) IME; 
Glória, G.O.(1); Altoé, G.R.(2); Gomes, M.(3); Teles, M.A.(1);
Muylaert, F.M.(4); Vieira, C.F.(1); Monteiro, S.N.(5); 

09/11/2016 - 16:30h
215-048 PROPRIEDADES REOLÓGICAS, MECÂNICAS E
TÉRMICAS DE FILMES BIODEGRADÁVEIS DO
NANOCOMPÓSITO AMIDO TERMOPLÁSTICO
(TPS)/POLI(BUTILENO SUCCINATO) (PBS) REFORÇA-
DO COM NANOCRISTAIS DE CELULOSE (NCC)
Apresentador: Thiago Henrique Silveira Maia
(1) UFSCAR; (2) UFSCar; (3) Embrapa Instrumentação; (4)
Embrapa; 
Maia, T.H.S.(1); Lopes, H.S.M.(1); Claro, P.C.(2); Lucas,
A.A.(2); Mattoso, L.H.C.(3); Marconcini, J.(4); 

10/11/2016 - 09:30h
215-049 EFEITO DA INCORPORAÇÃO DA CINZA DO
BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR NO CONCRETO UTI-
LIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Apresentador: Eric Nobre Dantas Rocha
(1) UNP; (2) UnP; 
Rocha, E.N.D.(1); Oliveira, I.A.G.(2); Medeiros, A.L.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
215-058 INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO CONCOMITANTE DE
PIGMENTO DE ÓXIDO DE FERRO E DE RESÍDUO DE
CERÂMICA VERMELHA NA RESISTÊNCIA À
ABRASÃO DE PISOS INTERTRAVADOS
Apresentador: Kalil Silva Veiga
(1) UFPE; 
Alcantara, P.S.X.(1); Nóbrega, A.C.(1); Veiga, K.S.(1); Santos,
V.V.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
215-062 FRACTURE PROPERTIES OF GEOPOLyMER
CEMENT CONCRETE BASED ON METAKAOLIN, FLy
ASH AND RICE RUSK ASH
Apresentador: Eliane Fernandes Côrtes Pires
(1) IFRJ; (2) UFF; 
Silva, F.J.(1); Pires, E.F.C.(2); Azevedo, C.M.C.(2); Pimenta,
A.R.(1); Darwish, F.A.I.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
215-064 SECAGEM DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR
PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM COLUNA DE
ADSORÇÃO PARA CORANTES.
Apresentador: Thiago Torres Matta Neves
(1) UFRRJ; (2) UFRJ; 
Neves, T.T.M.(1); Oliveira, R.N.(1); Mancini, M.C.(1); Moreira,
A.D.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
215-065 EVALUATION OF IN VITRO GENOTOXICITy OF
THE COMPOSITE MADE WITH LEATHER WASTE
Apresentador: Dalita Gomes Silva Morais Cavalcante
(1) UNESP; (2) APTA; 
Cavalcante, D.G.S.M.(1); Gomes, A.S.(1); Santos, R.J.(1);
Kerche - Silva, L.E.(1); Danna, C.S.(1); Yoshihara, E.(2); Job,
A.E.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
215-066 PROPRIEDADES MECÂNICAS E REOLÓGICAS
DE COMPÓSITOS DE BORRACHA NATURAL COM
RESÍDUO INDUSTRIAL DE COURO TIPO WET-BLUE.
Apresentador: Renivaldo Jose Santos
(1) UNESP; 
Santos, R.J.(1); Job, A.E.(1); Agostini, D.L.S.(1); Cabrera,
F.C.(1); Budemberg, E.R.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
215-067 USO DO PÓ DA PALHA DE CARNAÚBA COMO
IMPERMEABILIZANTE EM TIJOLO DE SOLO-CIMEN-
TO
Apresentador: Ana Raira Gonçalves Da Silva
(1) UFERSA; 
Silva, A.R.G.(1); Oliveira, M.P.(1); Diniz, M.J.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
215-068 DESENVOLVIMENTO DE COMPÓSITO ALTER-
NATIVO QUE SIMULE AS PROPRIEDADES DE ROLHAS
DE VINHO.
Apresentador: Thiago Torres Matta Neves
(1) UFRRJ; (2) UFRJ; 
Brito, A.S.(1); Chagas, L.N.(1); Moreira, A.D.(2); Meleiro,
C.H.A.(1); Corrêa, H.(1); Oliveira, R.N.(1); Neves, T.T.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
215-071 BIODEGRADABLE COMPOSITES OF CURAUA
FIBERS AND POLyURETHANE
Apresentador: Igor Araujo De Carvalho
(1) UFRN; 
De Carvalho, I.A.(1); Cysne Barbosa, A.P.(1); Costa, M.C.B.(1);
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Diniz Melo, J.D.(1); Oliveira, F.R.(1); Feitor, M.C.(1); C. De
Almeida, J.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
215-072 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE FIL-
MES COMPÓSITOS TERMOPLÁSTICOS DO TIPO
AMIDO/ARGILA MODIFICADA POR TROCA ANIÔNICA
Apresentador: Victor Rafael Leal Oliveira
(1) UFERSA; (2) UFRN; 
Monteiro, M.K.S.(1); Oliveira, V.R.L.(1); Santos, F.K.G.(1);
Leite, R.H.L.(1); Aroucha, E.M.M.(1); Silva, R.R.(2);

Materiais Compósitos - Reciclagem de Materiais

07/11/2016 - 16:30h
216-001 MISTURA DE RESÍDUO SOLIDO COM SOLO-
CIMENTO NA CONFECÇÃO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS
APLICÁVEIS NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
Apresentador: Johnny Gilberto Moraes Coelho
(1) IFAP; (2) UFPA; 
Coelho, J.G.M.(1); Ribeiro, L.C.N.(1); Dias, C.G.B.T.(2); Dias,
D.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
216-002 FABRICAÇÃO DE CONCRETO AUTO ADENSÁVEL
COM ADIÇÃO DE RESÍDUOS DE MARMORARIAS
Apresentador: Melquizedec Arcos Rodrigues
(1) UEA; 
Rodrigues, M.A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
216-003 ESTUDO DO PAPELÃO ONDULADO DE PAREDE
DUPLA COMO MATERIAL ATERNATIVO DE
MOBILIÁRIO COM DESIGN ECOLÓGICO
Apresentador: Maria Teresa Paulino Aguilar
(1) UEMG; (2) UFMG; 
Sales, R.C.(1); Aguilar, M.P.(2); Mohallem, N.D.S.(2); Franco,
A.G.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
216-007 MECHANICAL PROPERTIES EVALUATION OF
COMPOSITE DEPENDING ON WEIGHT CONCENTRA-
TIONS OF NATURAL FIBER.
Apresentador: William Melo Silva
(1) UNESP/IBTEC; (2) UNESP; (3) PUC-MG; 
Silva, W.M.(1); Soeiro, M.V.A.(2); Grigoletto, E.C.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
216-008 AVALIAÇÃO MECÂNICA E TÉRMICA EM
COMPÓSITOS OBTIDOS A PARTIR DA RECICLAGEM DE
SACOLAS PLÁSTICAS E FIBRAS DE ABACAXI
Apresentador: Maria Rosa Capri
(1) USP; 
Capri Neto, A.(1); Capri, M.R.(1); Gandara, M.(1); Saron, C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
216-009 SINTERIZAÇÃO POR PLASMA PULSADO DE
LIGA DE METAL DURO OBTIDA A PARTIR DO REUSO
DE PASTILHAS DE CORTE DESCARTADAS
Apresentador: Angelus Giuseppe Pereira Da Silva
(1) UENF; (2) IFF; 
Da Silva, A.P.(1); Dos Santos, A.C.(2); Skury, A.L.D.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
216-010 INCORPORAÇÃO DO RESÍDUO DA LAPIDAÇÃO
DO VIDRO EM TRAÇOS DE ARGAMASSA
Apresentador: Vinicius Henrique Heiderscheidt
(1) Unisul; 

Silva, H.R.(1); Egert, P.(1); Heiderscheidt, V.H.(1); Laurindo,
A.R.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
216-012 ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO DE PLACAS
ACÚSTICAS COM INCORPORAÇÃO DE APARAS DE
EVA
Apresentador: João Victor Joenck Hoffmann
(1) Unisul; 
Silva, H.R.T.(1); Egert, P.(1); Magnago, R.F.(1); Cavalcante,
B.M.M.(1); Hoffmann, J.V.J.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
216-013 PREPARAÇÃO DE COMPÓSITOS ABRASIVOS
RESINOIDES UTILIZANDO GRÃOS ABRASIVOS DE
ALUMINA RECICLADOS
Apresentador: Carlos Yujiro Shigue
(1) EEL USP; 
Shigue, C.Y.(1); Golanda, A.D.(1); Candioto, K.C.G.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
216-014 MATERIAIS COMPÓSITOS: EFEITOS DAS
FIBRAS DE TEREFTALATO DE POLIETILENO NAS
RESISTÊNCIAS MECÂNICAS DAS PLACAS DE REVES-
TIMENTOS A BASE DE GESSO
Apresentador: Tomaz Rodrigues Araújo
(1) UFRN; 
Araújo, T.R.(1); Martinelli, A.E.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
216-015 ESTUDO SOBRE O TRATAMENTO DE
RESÍDUOS DE COMPÓSITOS ESTRUTURAIS PRODUZI-
DOS COM FIBRA DE VIDRO E FIBRA DE CARBONO -
UMA REVISÃO
Apresentador: Fabio Jose Esper
(1) Escola Politécnica da USP; (2) USP; (3) Uniradial; 
Kersting, D.(1); Wiebeck, H.(2); Esper, F.J.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
216-020 DESENVOLVIMENTO DE UM CATALISADOR
SUPORTADO À BASE DE UMA MISTURA DE ÓXIDO
DE COBALTO APLICADO NO CRAQUEAMENTO
TÉRMICO DE ÓLEO VEGETAL: UMA ALTERNATIVA
À RECICLAGEM DE BATERIAS DE TELEFONIA
CELULAR E À PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
Apresentador: Fernanda Cândido França
(1) CEFET-MG; 
França, F.C.(1); Loures, A.A.A.(1); Calado, C.R.(1); Ferreira,
C.R.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
216-021 AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS
MECÂNICAS NO EMPREGO DO POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA USO EM CONCRETOS
CONVENCIONAIS
Apresentador: Jean Valdir Uchoa Teixeira
(1) IFPA; 
Da Cunha, R.R.(1); Queiroz, S.R.S.(1); Teixeira, J.V.U.(1);
Praxedes, F.M.(1); Palheta, M.R.M.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
216-022 ANÁLISE DE PROPRIEDADES MECÂNICAS DO
CONCRETO PRODUZIDO COM AGREGADO MIÚDO
RECICLADO DE RESÍDUOS DE CONS TRUÇÃO E
DEMOLIÇÃO (RCD)
Apresentador: Yáscara Lopes De Oliveira
(1) UESPI; 
Oliveira, Y.L.(1); Freita, F.L.(1); 
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07/11/2016 - 09:30h
216-024 APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL E DE PNEUS INSERVÍVEIS NA
FABRICAÇÃO DE COMPÓSITOS
Apresentador: Rosana Vilarim Silva
(1) IFES; (2) Ifes; 
Silva, R.V.(1); Louzada, D.M.(2); Araújo, G.S.(2); Almeida,
T.(2); Brito, V.(2); Rupp, N.H.S.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
216-025 PROPRIEDADES MECÂNICAS DE ARGAMAS-
SAS COM INCORPORAÇÃO DE PLACAS DE CIRCUITO
IMPRESSO (PCI)
Apresentador: Elder Santos De Góis
(1) UFRN; 
De Góis, E.S.(1); Lucena, L.F.L.(1); Louredo, G.H.(1); Melo,
R.A.C.(1); De Souza, C.P.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
216-026 ANÁLISE EXPERIMENTAL DE PAVIMENTOS
INTERTRAVADOS DE CONCRETO COM ADIÇÃO DE
RESÍDUOS DE VIDRO PARA APLICAÇÃO NA EM
CONSTRUÇÃO
Apresentador: Victor Barbosa De Souza
(1) ; (2) Redentor; (3) REDENTOR; (4) SUR; 
Cerqueira, N.A.(1); Alves, A.(2); Campbell, A.(3); Souza,
V.B.(3); Camerini, A.(4); Daniel, G.(4); 

08/11/2016 - 16:30h
216-027 O EMPREGO DE RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO
CIVIL EM SUSBSTITUIÇÃO PARCIAL E TOTAL DE
AGREGADO MÍUDO NA PRODUÇÃO DE CONCRETO
ESTRUTURAL
Apresentador: Niander Aguiar Cerqueira
(1) UENF/SUR; (2) SUR; (3) REDENTOR; (4) IFF; 
Cerqueira, N.A.(1); Vicente, R.T.(2); Rabello, A.C.L.(2); Souza,
V.B.(3); Daniel, G.(2); Camerini, A.(2); Azevedo, A.R.G.(4); 

09/11/2016 - 16:30h
216-030 PLANEJAMENTO FATORIAL PARA ESTIMATI-
VA DE PROPRIEDADES DE BLOCOS DE CONCRETO
COM ADIÇÃO DE AGREGADOS DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL.
Apresentador: Jonath Oliveira Do Nascimento
(1) ; (2) UnP; 
Do Nascimento, J.O.(1); De Morais, B.D.(2); Lopes Da Silva,
M.M.(2); Formiga Andrade, F.L.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
216-031 EFEITO DE TRATAMENTOS QUÍMICOS NAS
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DAS FIBRAS DE
PARA-ARAMIDA
Apresentador: Sílvia Helena Prado Bettini
(1) UFSCar; 
Loureiro, L.(1); Gonçalves, L.G.(1); Cruz, E.D.G.(1); Nascente,
P.A.P.(1); Bettini, S.H.P.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
216-032 DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À
COMPRESSÃO DE BLOCOS COMPÓSITOS DE GESSO
COM ADIÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Apresentador: Adria Raiane De Souza Silva
(1) UnP; (2) UNP; 
Silva, A.R.S.(1); Abreu, G.C.C.L.(2); Costa, G.B.O.(2); Formiga
Andrade, F.L.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
216-033 EFEITO DA ADIÇÃO DOS ELEMENTOS NI, ZN E
CO NO COMPÓSITO ALTIO2 OBTIDO POR MOAGEM
DE ALTA ENERGIA E SINTERIZAÇÃO

Apresentador: Cristiane Oliveira De Carvalho
(1) IFBA; 
Conrado, L.C.(1); Coelho, R.E.(1); Teixeira, C.A.(1); De
Carvalho, C.O.(1); Mendonça, E.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
216-036  PROJETO, MONTAGEM E ANÁLISE DA
EFICIÊNCIA DE UM ENCHIMENTO DE PET PARA TOR-
RES DE RESFRIAMENTO
Apresentador: Camila Freire Berenguer
(1) UFRPE; (2) IFPE; 
Berenguer, C.F.(1); Oliveira, A.C.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
216-037 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE
AGREGADOS DE ESCÓRIA DE ACIARIA LD PÓS-PRO-
CESSADA PARA CONCRETOS SUTENTÁVEIS
Apresentador: Wanna Carvalho Fontes
(1) UFOP; 
Fontes, W.C.(1); De Souza, B.P.(1); De Carvalho, J.F.(1); Mol,
R.M.R.(1); Da Costa, E.P.(1); Peixoto, R.A.F.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
216-038 REUSO DE RESÍDUO DA INDÚSTRIA BOTOEI-
RA PARA FABRICAÇÃO DE MATERIAL COMPÓSITO
DE FIBRA DE VIDRO E JUTA: CARACTERIZAÇÃO
ESTÉTICA E DINÂMICA
Apresentador: Anna Karollynna Câmara De Araújo
(1) UFERSA; (2) UFPB; (3) UFRN; 
Freire, L.L.(1); De Araújo, A.C.(1); Furukava, M.(1); Diógenes,
H.F.(2); Furukava, M.(3); 

10/11/2016 - 14:00h
216-041 ANÁLISE DOS RESÍDUOS GERADOS NAS
INDÚSTRIAS DA CERÂMICA VERMELHA NA REGIÃO
DO CARIRI – CE.
Apresentador: Suzana Barreto Noronha Ribeiro
(1) UFCA; 
Brasileiro, M.I.(1); Cartaxo, A.S.(1); Ribeiro, S.B.N.(1); Bezerra,
I.A.(1); Gomes, F.F.(1); Silva, F.D.(1); Neiva, L.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
216-045 DESENVOLVIMENTO DE COMPÓSITO DE
MATRIZ POLIMÉRICA RECICLADA REFORÇADO
COM FIBRA DE PALHA DE MILHO
Apresentador: Vinicius Elme De Souza
(1) FSA; (2) IPEN; (3) USP; 
De Souza, V.E.(1); Santos, D.(1); Rossini, E.L.(1); E Silva,
L.A.(2); Wiebeck, H.(3); 

08/11/2016 - 09:30h
216-051 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO TÉCNICO E
VIABILIDADE ECONÔMICA DE ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTO COM ADIÇÃO DE RESÍDUOS DE
VIDRO.
Apresentador: Denise Moreira Cardoso
(1) UNIEVANGÉLICA; 
Cardoso, D.M.(1); Da Silva, A.A.M.T.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
216-052 PROPRIEDADES MECÂNICAS DE RESÍDUOS DE
MÓVEIS A BASE DE DERIVADOS DE MADEIRA PÓS
USO
Apresentador: Elen Aparecida Martines Morales
(1) UNESP; (2) USP - ESALQ; 
Morales, E.A.M.(1); Pinto, E.B.R.(1); Penteado, R.D.(1);
Macedo, M.C.N.(1); Barbosa, J.C.(1); Gava, M.(1); Araujo,
V.A.(2); 
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09/11/2016 - 16:30h
216-055 COMPÓSITO DE SOLO-CIMENTO REFORÇADO
COM MESOCARPO DO COCO PARA ALVENÁRIA DE
VEDAÇÃO EM HABITAÇÃO POPULAR
Apresentador: Cláudio Mário Nascimento
(1) IFBA; (2) UFRN; 
Nascimento, C.M.(1); De Lima Mendes, J.U.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
216-057 ESTUDO DA CASCA DO BACURI (PLATONIA
INSIGNIS MART.) COMO FONTE GERADORA DE UM
NOVO MATERIAL AGLOMERADO
SUSTENTÁVEL:PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS
PAINÉIS SUSTENTÁVEIS
Apresentador: Lilian Deyse Pinto Da Silva
(1) UFPA; 
Da Silva, L.D.P.(1); Freitas, K.H.G.(1); Cunha, E.J.S.(1); Rocha,
J.B.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
216-058 VIABILIDADE TÉCNICA DO USO DE ENTULHO
EM PAVIMENTOS/PASSEIOS - VUEP
Apresentador: Telma Nagano De Moura
(1) UMC/Fatec; (2) UMC; 
De Moura, T.N.(1); Ferreira, M.C.S.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
216-064 SUSTENTABILIDADE NA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL: INVESTIGAÇÃO DA POTENCIA-
LIDADE DE EMPREGO DE RESÍDUOS DE
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) E CINZA VOLAN-
TE EM CONCRETOS
Apresentador: Sérgio Roberto Silva
(1) PUCRS; 
Silva, S.R.(1); Andrade, J.J.O.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
216-065 COMPARAÇÃO DOS PROCESSOS DE VAPO-
TERMÓLISE E PIRÓLISE PARA RECICLAGEM DE
FIBRAS DE CARBONO DE RESÍDUOS DE MATERIAIS
COMPÓSITOS POLIMÉRICOS
Apresentador: Andréa Oliveira Nunes
(1) UFScar; (2) UFSCar; (3) EMAC; (4) ; 
Nunes, A.O.(1); Soudais, Y.(2); Paiva, J.M.F.(3); Moris,
V.A.S.(3); Barna, R.(4); 

10/11/2016 - 14:00h
216-066 COMPORTAMENTO MECÂNICO DE
COMPÓSITOS PVC / CORTIÇA
Apresentador: Tatianny Soares Alves
(1) UFPI; (2) CIMATEC; 
Rodrigues, P.J.G.(1); Lopes Filho, A.N.(1); Alves, T.S.(1);
Barbosa, R.(1); Azevedo, J.B.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
216-067 EMPREGO DE PÓ DE VIDRO E CINZAS NA
PRODUÇÃO DE CONCRETO
Apresentador: Maria Aparecida Garcia Tommaselli
(1) UFGS; (2) UFGD; (3) UFDG; (4) UNIFAL-MG; 
Tommaselli, M.G.(1); Saturnino, G.A.(2); Goncalves, B.A.M.(3);
Walz, L.R.(3); Mariano, N.A.(4); Chamorro, G.M.(2);

Materiais Compósitos - Equipamentos e Tecnologias

07/11/2016 - 16:30h
217-001 BALLISTIC EFFICIENCy OF MULTILAyERED
ARMOR SySTEMS WITH SISAL FIBER POLyESTER
COMPOSITES
Apresentador: Fábio De Oliveira Braga
(1) IME; 

Braga, F.O.(1); Bolzan, L.T.(1); Ramos, F.J.H.T.V.(1); Monteiro,
S.N.(1); Lima Jr., E.P.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
217-002 PERFORMANCE OF NATURAL CURAUA FIBER
REINFORCED POLyESTER COMPOSITES UNDER 7.62
MM BULLET IMPACT AS A STAND-ALONE BALLISTIC
ARMOR
Apresentador: Fábio De Oliveira Braga
(1) IME; 
Braga, F.O.(1); Bolzan, L.T.(1); Lima Jr., E.P.(1); Monteiro, S.N.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
217-003 THE EFFECT OF THICKNESS ON ARAMID
FABRIC LAMINATES SUBJECTED TO 7.62 MM BALLIS-
TIC IMPACT AND COMPARISON WITH MULTILAyE-
RED ARMOR
Apresentador: Fábio De Oliveira Braga
(1) IME; 
Braga, F.O.(1); Lima Jr., E.P.(1); Monteiro, S.N.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
217-004 INFLUÊNCIA DA TOPOGRAFIA DA
SUPERFÍCIE DE ATRITO DO REBITE NA FORMAÇÃO
DE JUNTAS DE ALUMÍNIO 6056-T6 E COMPÓSITO PA6-
30FV REBITADAS POR FRICÇÃO
Apresentador: Bruno Cordeiro Proenca
(1) UFSCar; (2) HZG; 
Proenca, B.C.(1); Blaga, L.(2); Borba, N.Z.(2); Dos Santos,
J.F.(2); Canto, L.B.(1); Amancio-filho, S.T.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
217-005 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE
CONFORMAÇÃO DE COMPÓSITOS POR INFUSÃO A
VÁCUO DE BAIXO CUSTO.
Apresentador: Luma Oliveira Borges De Jesus
(1) UFBA; 
De Jesus, L.O.B.(1); Marques, G.S.(1); Carvalho, R.F.(1); Silva,
M.F.E.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
217-006 DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO
DIELÉTRICO PARA MONITORAMENTO DA CURA DE
RESINA EPÓXI
Apresentador: Ricardo Mello Di Benedetto
(1) UNIFEI; 
Raponi, O.A.(1); Ancelotti Junior, A.C.(1); Di Benedetto,
R.M.(1); Barban, G.B.(1); Raponi, R.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
217-009 PROCESSO DE DESFIBRAMENTO DA FOLHA
DO ABACAXIZEIRO UTILIZANDO A DESFIBRADEIRA
PARA OBTENÇÃO DAS FIBRAS NATURAIS APLICADA
NO MATERIAL COMPÓSITO.
Apresentador: Marcos Silva Aquino
(1) UFRN; (2) IFRN; 
Aquino, M.S.(1); De Melo, M.V.(1); Câmara, N.T.(2); Silva,
F.P.(1); Silva, j.n.(1); Lima Filho, N.O.(1); De Araujo, D.D.(1);
Santos, C.M.(1);

Materiais Compósitos - Ensino de Graduação e de Pós-
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais

10/11/2016 - 14:00h
218-001 DESENVOLVIMENTO DE BLOCOS DE GESSO
PRÉ-MOLDADOS UTILIZANDO FIBRAS NATURAIS RECI-
CLADAS COMO AGENTE REFORÇANTE
Apresentador: Matheus Herwans Matias De Oliveira
(1) SENAI Cimatec; (2) SENAI BA; 
Oliveira, M.H.M.(1); Santos, A.D.L.(1); Santos, N.A.(1); Bruno,
L.(2); Badaró, H.L.(1); Tan, J.K.(1);
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Materiais Compósitos - Outros

10/11/2016 - 09:30h
219-004 ESTUDO DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO PÓ
DE PEDRA POR PÓ DE BALÃO EM BLOCOS PRÉ-MOL-
DADOS DE CONCRETO
Apresentador: Jaqueline De Assis Oliveira
(1) UNIFEI; (2) UEMG; 
Fernandes, A.M.(1); De Araújo Gouveia, L.L.(2); Souza De
Oliveira, C.A.(1); Teixeira, R.L.P.(1); Oliveira, J.A.(2); Alves,
A.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
219-006 DESENVOLVIMENTO DE GEOPOLÍMEROS
REFORÇADOS COM FIBRAS NATURAIS DA
AMAZÔNIA
Apresentador: Wirland Matheus De Melo Costa
(1) Unifesspa; (2) UNIFESSPA; 
Filho, P.C.R.(1); Rabelo, A.A.(2); Fagury, R.(1); Silva, K.(1);
Mafra, M.(1); Costa, W.M.M.(1); Melo, L.M.(1); Lopes, S.A.(2);
Fagury Neto, E.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
219-007 DESENVOLVIMENTO DE COMPÓSITOS
CERÂMICOS PARA APLICAÇÕES TERMO MECÂNICAS
Apresentador: Luiz Antônio Fonseca Peçanha Jr
(1) IFF; (2) IME; (3) ; (4) UENF; 
Peçanha Jr, L.A.F.(1); Monteiro, S.N.(2); Skury, A.L.(3);
Azevedo, M.G.(4); Ramalho, A.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
219-009 DESENVOLVIMENTO DE ROCHA ARTIFICIAL
PELO PROCESSO DE VIBRO COMPRESSÃO A VÁCUO
Apresentador: Elaine Santos Carvalho
(1) UENF; 
Carvalho, E.S.(1); Marques, V.R.(1); Martins, L.(1); Rodrigues,
R.S.(1); Vieira, C.M.F.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
219-010 CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUO PROVENIENTE
DA PRODUÇÃO DE BREU E TEREBINTINA A PARTIR DA
GOMA RESINA DE PINUS SP. E IMPLI CAÇÕES AMBIEN-
TAIS ADVINDAS DA SUA UTI LIZAÇÃO PARA FINS DE
PRODUÇÃO DE ENERGIA
Apresentador: Juliana Esteves Fernandes Cieslinski
(1) UNESP; 
Cieslinski, J.E.F.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
219-011 UTILIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO EXPERI-
MENTAL PARA PRODUÇÃO DE BLOCOS A BASE DE
GESSO: PROJETO INTERDISCIPLINAR DO CURSO DE
ENGENHARIA DE MATERIAIS NA FACULDADE DE
TECNOLOGIA SENAI CIMATEC.
Apresentador: Francisco Pereira De Araújo Júnior
(1) SENAI CIMATEC; (2) SENAI Cimatec; 
Júnior, F.P.A.(1); Azevedo, J.B.(1); Marinho, D.R.(2);
Vasconcelos, R.F.(1); Dantas, A.(1); Mota, S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
219-012 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO
DO COMPÓSITO POLICAPROLACTONA/GESSO-BETA
Apresentador: Marcos Vinícius Paula
(1) UFPE; 
Paula, M.V.(1); Junior, S.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
219-013 ESTUDO DA OTIMIZAÇÃO DE BENEFICIAMEN-
TO DA FIBRA DE PIAÇAVA (ATTALEA FUNIFERA MAR-

TIUS) PARA PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS
BIODEGRADÁVEIS
Apresentador: Danusa Moura
(1) UFPB; 
Wellen, R.M.R.(1); Moreno, C.(1); Barros, J.(1); Braga, E.(1);
Silva, L.(1); Fim, F.(1); Moura, D.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
219-016 DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE
UMA ROCHA ARTIFICIAL PRODUZIDO A PARTIR DO
APROVEITAMENTO DO RESÍDUO DE PÓ DE BRITA E
RESINA EPÓXI
Apresentador: Elaine Santos Carvalho
(1) UENF; 
Carvalho, E.S.(1); Vilela, N.F.(1); Martins, L.(1); Vieira,
C.M.F.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
219-017 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO
BALÍSTICO DO SISTEMA DE BLINDAGEM MULTICA-
MADA COM COMPÓSITO DE EPÓXI REFORÇADO
COM FIBRA DE COCO VERDE
Apresentador: Fernanda Santos Da Luz
(1) IME; 
Da Luz, F.S.(1); Monteiro, S.N.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
219-019 ESTUDO DA RIGIDEZ DO REPARO COM CHAPA
COLADA EM TUBULAÇÕES COM FURO
Apresentador: Eduardo Martins Sampaio
(1) UERJ/IPRJ; (2) UERJ; (3) IFF; 
Silva, R.H.(1); Sampaio, E.M.(2); Rohem, N.F.(3); Queiroz,
G.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
219-022 EVOLUÇÃO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS EM
MISTURAS DE POLIÓIS: CONDUTIVIDADE TÉRMICA
EM MISTURAS BINÁRIAS ENTRE DIOL ETILENO GLI-
COL E TRIOL GLICEROL
Apresentador: Bruno Dos Santos Potensa
(1) FCT/UNESP; 
Potensa, B.S.(1); Nobre, M.A.L.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
219-025 PRODUÇÃO DE ROCHA ARTIFICIAL UTILI-
ZANDO RESÍDUO DE ETAPA DE LAMINAÇÃO DE
VIDRO PLANO EM MATRIZ DE RESINA POLIMÉRICA
Apresentador: Elaine Santos Carvalho
(1) UENF; (2) IME; 
Martins, L.(1); Vieira, C.M.F.(1); Carvalho, E.S.(1); Monteiro,
S.N.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
219-027 INFLUÊNCIA DE ADITIVO RETARDANTE DE
CHAMAS E ESTUDO DA INFLAMABILIDADE EM
COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRA DE CURAUÁ
E RESINA EPÓXI.
Apresentador: Itailza Gomes Da Rocha
(1) UFRN; 
Rocha, I.G.(1); Galvão, A.O.(1); Ladchumananandasivam, R.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
219-029 AVALIAÇÃO DE ESCLEROMETRIA PENDULAR
EM COMPÓSITOS COM MATRIZ DE PTFE
Apresentador: Antônio Paulino Araújo Neto
(1) UFRN; 
Araújo Neto, A.P.(1); Silva Neto, R.D.A.(1); Soares Neto, S.B.(1);
Souza, J.R.(1); Medeiros, J.T.N.(1); 
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08/11/2016 - 16:30h
219-030 INVESTIGAÇÃO DE PROPRIEDADES DO
COMPÓSITO FORMADO POR RESINA DE POLIURETA-
NO ELASTOMÉRICO COM MINERAL VERMICULITA
PROCESSADA.
Apresentador: Gonçalo Siqueira
(1) USP; (2) Poli-USP; (3) IPEN; (4) UFABC; 
Oliveira, J.D.(1); Coelho, A.C.V.(2); Wiebeck, H.(1); E Silva,
L.A.(3); Harada, J.(4); Siqueira, G.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
219-031 COMPÓSITOS POLIMÉRICOS DE ARGILA E
FIBRAS VEGETAIS APLICADOS NA ADSORÇÃO DE
CORANTE TÊXTIL
Apresentador: Pedro Emanuel Vieira Moura
(1) UNIFAL; 
Moura, P.V.(1); Prata, M.G.(1); Silva, M.L.(1); Mac Leod,
T.C.O.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
219-032 MOLDAGEM DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS
REFORÇADOS COM LIGAS METÁLICAS NITI VIA
TÉCNICA RTM: SIMULAÇÃO VIA CFX
Apresentador: Stephane Katherine Barbosa Moura Silva
(1) UFCG; 
Silva, S.K.B.M.(1); Melo, R.Q.C.(1); Andrade, T.H.F.(1); Araújo,
C.J.(1); Lima, A.G.B.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
219-036 ANÁLISE E UTILIZAÇÃO DA MICROSSÍLICA
COMO MÉTODO REPARADOR E PREVENCIONISTA
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
Apresentador: Boris Grigas Junior
(1) UNP; (2) UnP; 
Grigas Junior, B.(1); Ramos, I.G.(1); Silva, E.M.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
219-040 ESTUDO DO POTENCIAL DAS FIBRAS DE SISAL
DA MACRORREGIÃO DA CHAPADA DIAMANTINA-BA
PARA PRODUÇÃO DE COMPÓSITOS.
Apresentador: Flanelson Maciel Monteiro
(1) IFBA, PPGEM(UFRN); (2) IFBA; 
Monteiro, F.M.(1); Oliveira, F.M.(2); Pereira, A.V.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
219-042 DEFORMABILIDADE DE VIGAS EM CONCRE-
TO ARMADO COM PRF (PLÁSTICO REFORÇADO POR
FIBRAS)
Apresentador: Elayne Marques Silva
(1) UFMG; 
Silva, E.M.(1); Diniz, S.M.C.(1); Ribeiro, S.E.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
219-043 PARÂMETROS DE FORMAÇÃO E
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE ESPUMAS
RÍGIDAS DE POLIURETANO REFORÇADAS COM
RESÍDUOS FLORESTAIS
Apresentador: Sandro Campos Amico
(1) UFRGS; 
Delucis, R.A.(1); Pethold, C.L.(1); Amico, S.C.(1);

Materiais Metálicos - Ciência dos Materiais básica, incluindo
modelagem

10/11/2016 - 09:30h
301-002 A STUDy OF THE TRAJECTORy DEVIATION OF
AN AP PROJECTILE WITHIN A TARGET OF AN ALU-
MINUM ALLOy

Apresentador: Jheison Lopes Santos
(1) IME; 
Santos, J.L.(1); Lima, E.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
301-003 ANÁLISE ESTRUTURAL DO ROTOR UM TUR-
BOGERADOR DE ALTA ROTAÇÃO
Apresentador: Rodrigo Teixeira Bento
(1) FTT; 
Bento, R.T.(1); Filho, A.F.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
301-006 ESTUDO DA ATENUAÇÃO DE RAIOS X
MÉDICOS COM BLINDAGEM DE CHUMBO E ALUMI-
NIO
Apresentador: Emiliane Advíncula Malheiros
(1) IFPA; 
Malheiros, E.A.(1); Ramos, R.B.(1); Oliveira, E.F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
301-008 SELEÇÃO DE MATERIAIS BASEADA NA
SEGUNDA LEI DA TERMODINÂMICA: A ENTROPIA
COMO ÍNDICE DO MATERIAL
Apresentador: Igor Marcel Gomes Almeida
(1) IFRN; (2) UFRN; 
Almeida, I.M.G.(1); Medeiros, J.T.N.(2); Barbosa, C.R.F.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
301-010 MICROMECHANICAL MODELING OF DUAL-
PHASE DP600 STEEL SHEET PLASTIC BEHAVIOR
BASED ON A REPRESENTATIVE VOLUME ELEMENT
DEFINED FROM THE REAL MICROSTRUCTURE
Apresentador: Gustavo Coqui Barbosa
(1) UFF; 
Barbosa, G.C.(1); Pessanha, L.M.(1); Silva, F.R.F.(1); Cardoso,
M.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
301-011 FORMAÇÃO DE FASE AMORFA NA LIGA
CU60,0ZR32,5TI7,5
Apresentador: Camila Sanches Schimidt
(1) IPRJ-UERJ; 
Schimidt, C.S.(1); Lima, L.V.(1); Bastos, I.N.(1); Aliaga, L.R.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
301-012 EVALUATION OF FREQUENCy DEPENDENT OF
STRIPLINE ON DIELECTRIC SUBSTRATES
Apresentador: Ellen Sudo Lutif
(1) ITA; 
Lutif, E.S.(1); Orlando, A.F.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
301-013 ANÁLISE NUMÉRICA-EXPERIMENTAL DO
CAMPO DE TEMPERATURA EM SOLDAGEM TIG DO
AISI 304
Apresentador: Rafael Leandro Fernandes Melo
(1) UFERSA; 
Melo, R.L.F.(1); Fraga, F.E.N.(1); Rocha Junior., J.D.(1);
Figueredo, E.W.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
301-014 BENEFICIOS PARA VIDA DO INSERTO COM A
UTILIZAÇÃO DE FLUIDO NO PROCESSO DE TORNEA-
MENTO
Apresentador: Marcelo Paulo Stracke
(1) URI; (2) FURB; 
Pellenz, J.N.(1); Dos Santos, D.B.(1); Hass, V.R.(1); Casarin,
V.A.(1); Dos Santos, A.V.(1); Miranda, R.L.(2); Stracke, M.P.(1); 

22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 111

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 111



07/11/2016 - 09:30h
301-018 ESTUDO COMPUTACIONAL E EXPERIMENTAL
DO CAMPO DE TEMPERATURA DURANTE A COSTURA
LONGITUDINAL UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DE
TUBULAÇÕES DE AÇO AISI 316L
Apresentador: Joao Dehon Da Rocha Junior.
(1) UFERSA; (2) FVJ; (3) UFBA; 
Rocha Junior., J.D.(1); Melo, R.L.F.(1); Cunha Lima, R.O.(1);
Oliveira, S.S.(2); Oliveira, A.F.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
301-020 ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS DO EFEI-
TO DE CICLOS TÉRMICOS NA RUGOSIDADE DA
CAMADA OXIDADA EM LIGAS FE-MN-SI-CR-NI
Apresentador: Shaiane Carazza Vallim
(1) UFSJ; (2) ; 
Vallim, S.C.(1); Nascimento, V.R.(2); Malafaia, A.M.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
301-023 ANÁLISE NUMÉRICA-EXPERIMENTAL DA
INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DA CHAPA NO CAMPO DE
TEMPERATURA EM SOLDAGEM TIG DO AISI 1020
Apresentador: Joao Dehon Da Rocha Junior.
(1) UFERSA; (2) FVJ; 
Oliveira, S.S.(1); Melo, R.L.F.(2); Cunha Lima, R.O.(2); Rocha
Junior., J.D.(2); Figueredo, E.W.A.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
301-028 ESTUDO DO EFEITO DA NUCLEAÇÃO NÃO
HOMOGÊNEA NA RECRISTALIZAÇÃO
Apresentador: Marcos Felipe Braga Da Costa
(1) UFF; 
Braga Da Costa, M.F.(1); Fonseca, G.d.(1); Da Silva Assis,
W.L.(1); Alves, A.L.M.(1); Rios, P.R.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
301-031 RAM SPEED EFFECT IN HOT MICRO-EXTRU-
SION
Apresentador: André Luiz De Moraes Costa
(1) UFS; (2) NTNU; (3) LU; 
Costa, A.L.M.(1); Valberg, H.S.(2); Misiolek, W.Z.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
301-032 MICROMECHANICAL MODELING OF DP600
AND DP800 STEELS PLASTIC BEHAVIOR BASED ON
THE MORI-TANAKA HOMOGENIZATION SCHEME
Apresentador: Gustavo Coqui Barbosa
(1) UFF; 
Barbosa, G.C.(1); Moreira, L.P.(1); Cardoso, M.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
301-037 ESTABILIZAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURAIS
EM LIGHT STEEL FRAME COM PAINÉIS DE CISALHA-
MENTO EM OSB
Apresentador: Ana Carolina Saraiva Cardoso
(1) UFMG; 
Cardoso, A.S.(1); Rodrigues, F.C.(1); Caldas, R.B.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
301-038 MODELING AND NUMERICAL SIMULATION OF
FLUID FLOW AND HEAT TRANSFER OF STEEL CONTI-
NUOUS CASTING TUNDISHES
Apresentador: José Renê Rocha
(1) UFC; 
Rocha, J.R.(1); Marcondes, F.(1);

Materiais Metálicos - Síntese

10/11/2016 - 09:30h
302-002 OBTENÇÃO DE SOLUÇÕES SÓLIDAS EXTENSI-
VAS DE NB-25%NB (EM PESO) VIA MOAGEM DE ALTA
ENERGIA
Apresentador: Marcello Filgueira
(1) UENF; 
Filgueira, M.(1); Reis, K.D.(1); Oliveira, E.(1); Oliveira, M.P.(1);
Guimarães, R.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
302-004 SÍNTESE DE LIGAS TI-W-SI-B POR MOAGEM
DE ALTA ENERGIA E SUBSEQUENTE SINTERIZAÇÃO.
Apresentador: Bruno Xavier Freitas
(1) UNIFAL; (2) Unifal; (3) INPE; (4) EEL/USP; (5) IPEN; 
Ferreira, L.M.(1); Ramos, A.S.(2); Fernandes, B.B.(3); Ueda,
M.(3); Nunes, C.A.(4); Freitas, B.X.(4); Leal Neto, R.M.(5); 

07/11/2016 - 16:30h
302-005 SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE OURO
PARA APLICAÇÕES MULTIFUNCIONAIS
Apresentador: Agliane Silva Lopes
(1) UFMS; 
Lopes, A.S.(1); Martines, M.A.U.(1); Duarte, A.P.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
302-006 ANÁLISE MICROESTRUTURAL DA LIGA AL-
NB3-B2,5 OBTIDA POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA
Apresentador: Manoel Quirino Silva Júnior
(1) UFERSA; 
Silva Júnior, M.Q.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
302-007 SÍNTESE DE CATALISADORES DE ÓXIDO DE
CÉRIO SUPORTADOS NA PENEIRA MOLECULAR
MCM-41
Apresentador: Carlos Eduardo Pereira
(1) UFCG; 
Souza, E.L.S.(1); Barros, T.R.B.(1); Sousa, B.V.(1); Pereira,
C.E.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
302-009 INFLUÊNCIA DO MÉTODO DE
INCORPORAÇÃO DA ZIRCÔNIA SULFATADA NA
PENEIRA MOLECULAR MCM-41
Apresentador: Carlos Eduardo Pereira
(1) UFCG; 
Pereira, C.E.(1); Santos, J.S.B.(1); Cavalcante, J.N.A.(1);
Andrade, M.R.A.(1); Sousa, B.V.(1); Alves, J.J.N.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
302-010 SÍNTESE DE CATALISADOR PD/SIO2 E PD/C
POR MÉTODO DE IRRADIAÇÃO MICRO-ONDAS
Apresentador: Leonardo Santanna Santos
(1) UNIT; 
Santos, L.S.(1); Franceschi, E.(1); Egues, S.M.S.(1); Santos,
M.L.(1); Dariva, C.(1); Borges, G.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
302-012 SyNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SIL-
VER NANOPARTICLES USING NATURAL LATEX FROM
THE HEVEA BRASILIENSIS
Apresentador: Dalita Gomes Silva Morais Cavalcante
(1) UNESP; (2) APTA; 
Cavalcante, D.G.S.M.(1); Gomes, A.S.(1); Danna, C.S.(1);
Kerche - Silva, L.E.(1); Yoshihara, E.(2); Job, A.E.(1);
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Materiais Metálicos - Processamento

10/11/2016 - 14:00h
303-002 EFFECTS OF HEAT INPUT CONDITIONS ON
THE LOCAL THERMOPHySICAL PROPERTIES OF
SUPER DUPLEX STAINLESS STEELS
Apresentador: José Adilson De Castro
(1) UFF; (2) CEFET; (3) Petrobras; 
De Castro, J.A.(1); Fonseca, G.S.(1); Almeida, D.S.S.(1); Lopes,
L.C.R.(1); Xavier, C.R.(2); Oliveira, E.M.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
303-003 OBTENÇÃO DA LIGA CU13AL4NI VIA META-
LURGIA DO PÓ
Apresentador: Lara Jardim Grossi
(1) UnB; 
Grossi, L.J.(1); Damasceno, N.(1); Muterlle, P.V.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
303-005 MÉTODO PRÁTICO PARA AVALIAÇÃO DOS
TEORES DE GÁS DISSOLVIDO EM AÇOS MÉDIO
MANGANÊS PRODUZIDOS EM FORNOS A INDUÇÃO
Apresentador: Graciela Aparecida Pelegrini
(1) IFSC; (2) MESL; 
Damin, K.V.S.(1); Gonsalez, A.P.(2); Pelegrini, G.A.(1); Baú,
M.T.(1); Pereira, J.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
303-009 INFLUÊNCIA DO APORTE TÉRMICO DA SOL-
DAGEM GTAW NO BALANÇO DE FASES FERRITA/AUS-
TENITA DO AÇO INOXIDÁVEL DUPLEX UNS S32205
Apresentador: Arthur Moraes E Videira
(1) IFMT; (2) UNESP; 
Videira, A.M.(1); Ventrella, V.A.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
303-010 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE
SILÍCIO NA CONFORMABILIDADE A QUENTE DE
QUATRO LIGAS DE MAGNÉSIO
Apresentador: Sergio Tonini Button
(1) UNICAMP; 
Button, S.T.(1); Longhi, A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
303-012 DESENVOLVIMENTO DE UM SIMULADOR
TÉRMICO DO PROCESSO DE USINAGEM POR FRESA-
MENTO
Apresentador: André Nozomu Sadoyama Barrios
(1) UTFPR; (2) USP; (3) UNESP; 
Barrios, A.N.S.(1); Beltrão, P.A.C.(1); Rodrigues, A.R.(2); Silva,
J.B.C.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
303-013 EFEITO DAS CONDIÇÕES DE PROCESSAMEN-
TO TERMOMECÂNICO NA SUSCEPTIBILIDADE À
CORROSÃO DO AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO AISI
316 L
Apresentador: Gedeon Silva Reis
(1) IFMA; (2) UNDB; 
Ferreira, R.P.(1); Silva, E.S.(2); Nascimento, C.F.(1); Reis,
G.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
303-014 SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE DISTORÇÕES NA
SOLDAGEM GTAW DO AÇO API 5L X80
Apresentador: Pedro Henrique Alves
(1) IFPE; (2) UFPE; 
Guimarães, P.B.(1); Alves, P.H.(1); Antonino, T.S.(1); Lira Júnior,
J.D.(1); Oliveira, C.A.N.(2); Ferreira, R.A.S.(2); Soares,
J.H.D.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
303-015 ESTUDO DO DESGASTE NO REVESTIMENTO
DE NICRALy ASPERGIDO VIA HVOF SOBRE O AÇO 316
E POSTERIOR TRATAMENTO COM LASER CO2
Apresentador: Gláucia Regina Silva Pita
(1) UBC; (2) UNIPAMPA; (3) IEAv; (4) ETEP; (5) OGRAMAC; 
Silva Pita, G.R.(1); Oliveira, A.C.C.(2); Silva, S.A.(3); Ferreira,
M.S.(4); Vasconcelos, G.(3); Camargo, F.(5); 

10/11/2016 - 09:30h
303-016 ANÁLISE DA DISTORÇÃO E CORROSÃO NO
PROCESSO DE SOLDAGEM GMAW NA CHAPA CON-
FORMADA TIPO U
Apresentador: Josemairon Prado Pereira
(1) UNESP; 
Pereira, J.P.(1); Gonçalves, G.M.B.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
303-017 INFLUÊNCIA DO ROLETEAMENTO A QUENTE
AUXILIADO POR RADIAÇÃO INFRAVERMELHA NA
QUALIDADE SUPERFICIAL DE UMA PEÇA DE LIGA
AERONÁUTICA INCONEL 718
Apresentador: Eduardo Luiz Godoi
(1) UNESP; 
Godoi, E.L.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
303-018 OBTENÇÃO DAS LIGAS FE30AL, FE30AL6CR E
FE30AL6CR1TI ATRAVÉS DE FUSÃO POR INDUÇÃO.
Apresentador: Bruna Niccoli Ramirez
(1) USP; (2) SENAI; (3) EPUSP; 
Ramirez, B.N.(1); Marchioli, C.A.(2); Xavier, M.D.(2); Schon,
C.G.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
303-022 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MECÂNICO
DA LIGA AERONÁUTICA AL 7075-T651 DEFORMADA
VIA LAMINAÇÃO CONVENCIONAL E ASSIMÉTRICA À
QUENTE
Apresentador: Neil De Medeiros
(1) UFF; 
Medeiros, N.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
303-023 OBTENÇÃO DO CAMPO DE TENSÕES RESI-
DUAIS NUMA JUNTA DE TOPO DO AÇO API 5L X80
ATRAVÉS DO METODO DOS ELEMENTOS FINITOS
Apresentador: Pedro Henrique Alves
(1) IFPE; (2) UFPE; 
Antonino, T.S.(1); Soares, J.H.D.(1); Alves, P.H.(1); Guimarães,
P.B.(1); Lira Júnior, J.D.(1); Ferreira, R.A.S.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
303-025 PRODUÇÃO DE ELETRODOS POROSOS PARA
APLICAÇÃO EM BATERIAS NI-FE ATRAVÉS DE MOL-
DAGEM DE PÓS-METÁLICOS POR INJEÇÃO
Apresentador: Natália Freitas Daudt
(1) UFSM; (2) UFRGS; 
Daudt, N.F.(1); Schaeffer, L.(2); Wermuth, D.(2); Dal Castel,
J.(2); Dos Santos, T.S.(1); Damião, C.M.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
303-027 CORREÇÃO DO GRÃO AUSTENÍTICO POR
MEIO DO PROCESSO DE NORMALZAÇÃO DO AÇO SAE
8620 COM E SEM NIÓBIO
Apresentador: Marcelo Duarte Vieira
(1) UEA; (2) UFRN; (3) ; 
Vieira, M.D.(1); Neto, J.C.M.(2); Souza, D.F.(2); Guedes,
A.E.D.S.(3); 
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09/11/2016 - 16:30h
303-028 COMPARATIVE STUDy OF APPLICATION OF
LUBRICATION IN THE MACHINING NICKEL BASE
SUPERALLOy (INCONEL 718)
Apresentador: Micael Maximo Almeida
(1) unisal; (2) Feg; (3) unesp; 
Almeida, m.m.(1); Gama, r.p.(1); Ribeiro, M.V.(2); Barros,
R.A.(3); 

10/11/2016 - 09:30h
303-029 SIMULAÇÃO NUMÉRICA DO PROCESSO DE
FORJAMENTO A QUENTE DE BARRAS DE UM AÇO
MICROLIGADO PARA UTILIZAÇÃO NA INDÚSTRIA
PETROQUÍMICA
Apresentador: André Itman Filho
(1) IFES; (2) UFSCar; 
Filho, A.I.(1); Silva, R.V.(1); Rubert, J.B.(2); Bonella, P.G.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
303-030 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MECÂNICO
DA LIGA AERONÁUTICA AL 7075-T651 DEFORMADA
VIA LAMINAÇÃO CONVENCIONAL E ASSIMÉTRICA À
QUENTE
Apresentador: Daniel De Carvalho Silva
(1) UFF; 
Do Vale, M.G.(1); Medeiros, N.(1); Silva, D.C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
303-031 USO DE LIGAS COM MEMÓRIA DE FORMA A
BASE DE CU COMO ACOPLADORES DE TUBOS
Apresentador: Bianca Caroline Arantes Felipe
(1) UFSCar; 
Felipe, B.C.A.(1); Da Silva, M.R.(1); Kiminami, C.S.(1);
Gargarella, P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
303-032 EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES FER-
RAMENTAS DE CORTE SOBRE A QUALIDADE DE
SUPERFÍCIE OBTIDA NO PROCESSO DE TORNEAMEN-
TO DE UM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO NITROGE-
NADO ATSM A276 – GRAU XM19
Apresentador: Renan Da Silvia Guimarães
(1) UENF; 
Oliveira, M.P.(1); Filgueira, M.(1); Gondim, B.A.(1); Guimarães,
R.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
303-035 METALURGIA DO PÓ: ESTUDO DA VIABILIDA-
DE DO PROCESSAMENTO DE CAVACOS OBTIDOS NA
USINAGEM DAS LIGAS DE ALUMÍNIO AA1100 E AA3003
Apresentador: Erlla Silva De Oliveira
(1) UFRN; 
De Oliveira, E.S.(1); Peres, M.M.(1); Barra, S.R.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
303-037 AVALIAÇÃO DO RECOZIMENTO INTER ME -
DIÁRIO NA MICROESTRUTURA, TEXTURA E FOR -
MABILIDADE DE UM AÇO INOXIDÁVEL FERRÍTICO
Apresentador: Daniella Gomes Rodrigues
(1) UFMG; (2) Aperam; 
Rodrigues, D.G.(1); Gonzalez, B.M.(1); De Oliveira, T.R.(2); De
Alcântara, C.M.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
303-038 ADEQUAÇÃO DO LIMITE DE ESCOAMENTO DE
UM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MICROLIGADO AO
TITÂNIO, EM UMA LINHA DE RECOZIMENTO
CONTÍNUO, UTILIZANDO FERRAMENTAS DA QUALIDA-
DE ATRAVÉS DA METODOLOGIA SEIS SIGMA

Apresentador: Pablo Bruno Paiva Leão
(1) UFC; 
Leão, P.B.P.(1); De Abreu, H.F.G.(1); Da Silva, M.G.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
303-039 EFEITO DO TEMPO DE ENCHARQUE NOS
RECOZIMENTOS INTERCRÍTICOS DIRETO E
CONTÍNUO NA MICROESTRUTURA E NAS PROPRIE-
DADES DE AÇOS BIFÁSICOS
Apresentador: Elaine Carballo Siqueira Corrêa
(1) CEFETMG; (2) UFMG; 
Corrêa, E.C.S.(1); Silva, N.A.N.(1); Lourenço, P.P.C.(1); Ma chado,
E.D.P.(1); Santos, P.S.(1); Lopes, W.(1); Aguilar, M.P.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
303-041 ANÁLISE MICROESTRUTURAL DE PÓ DE
ALUMÍNIO SINTERIZADO OBTIDO PELA MOAGEM DE
ALTA ENERGIA DE LATAS DE BEBIDAS.
Apresentador: José Raelson Pereira De Souza
(1) UFRN; 
Souza, J.R.P.(1); Peres, M.M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
303-043 ESTUDO DA HETEROGENEIDADE DE
DEFORMAÇÃO EM LIGAS DE ALUMÍNIO UTILIZANDO
SIMULAÇÃO POR ELEMENTOS FINITOS
Apresentador: Maria Teresa Paulino Aguilar
(1) UFMG; 
Silva, A.D.(1); Aguilar, M.P.(1); Cetlin, P.R.(1); Trajano, A.A.(1);
Almeida, N.G.S.(1); Junior, B.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
303-044 EFEITO DO TRATAMENTO TERMOMECÂNICO
NA LAMINAÇÃO A QUENTE DO AÇO BAIXO CARBONO
MICROLIGADO AO NIÓBIO.
Apresentador: Felipe Farage David
(1) IFMG; (2) IFES; (3) UFPE; 
David, F.F.(1); Rocha, R.C.(2); David, S.F.(2); Ferreira,
R.A.S.(3); 

08/11/2016 - 09:30h
303-048 INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DO CROMO NA
MICROESTRUTURA E PROPRIEDADE DE LIGAS CU-
AL-NI COM EFEITO MEMÓRIA DE FORMA
Apresentador: Camila Aguiar Teixeira
(1) IFBA; 
Teixeira, C.A.(1); Coelho, R.E.(1); Conrado, L.C.(1); De
Carvalho, C.O.(1); De Lima, P.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
303-049 ESTUDO DA RETIFICAÇÃO PLANA DO AÇO 4340
TEMPERADO E REVENIDO COM GEOMETRIA INTER-
ROMPIDA E DIFERENTES TIPOS DE LUBRIFICAÇÃO
ATRAVÉS DO MÉTODO DE TAGUCHI
Apresentador: Marcel Yuzo Kondo
(1) UNESP; 
Kondo, M.Y.(1); Alves, M.S.(1); Bianchi, E.C.(1); De Melo,
H.J.(1); Pinheiro, C.(1); Ribeiro, M.V.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
303-050 O EFEITO DE DIFERENTES ROTAS DE PROCES-
SAMENTO NA FRAÇÃO DE CONTORNOS ESPECIAIS E
SUA INFLUÊNCIA NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS
DA LIGA DE NÍQUEL 718.
Apresentador: Clarissa Hadad De Melo
(1) UFRJ; (2) CBPF; 
Medeiros, M.A.R.(1); De Melo, C.H.(1); Araújo, L.S.(1); Pinto,
A.L.(2); 
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09/11/2016 - 09:30h
303-053 O EFEITO DA LAMINAÇÃO CRUZADA NA TEX-
TURA CRISTALOGRÁFICA EM UM AÇO DELTA-TRIP
Apresentador: Eustáquio De Souza Baêta Júnior
(1) IME; 
Botelho, R.A.(1); Baêta Júnior, E.S.(1); Moraes, N.R.D.C.(1);
Brandao, L.P.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
303-054 COMPARAÇÃO DA MICROESTRUTURA DA LIGA
CU-11,8AL-3,2NI-3MN-0,5ZR PROCESSADA VIA META-
LURGIA DO PÓ E CONFORMAÇÃO POR SPRAy
Apresentador: Dennis Balbino Gera
(1) UFSCar; 
Soyama, J.(1); Gera, D.B.(1); Cava, R.D.(1); Spinelli, J.E.(1);
Botta, W.J.(1); Bolfarini, C.(1); Kiminami, C.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
303-055 DESENVOLVIMENTO DA MICROESTRUTURA
EM AÇOS INOXIDÁVEIS SUPERDUPLEX MODIFICA-
DOS COM BORO PREPARADOS VIA CONFORMAÇÃO
POR SPRAy
Apresentador: Guilherme Zepon
(1) UFSCar; 
Soyama, J.(1); Pama Lopes, T.(1); Zepon, G.(1); Kiminami,
C.S.(1); Botta, W.J.(1); Bolfarini, C.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
303-056 EFEITO DO PROCESSAMENTO TERMO -
MECÂNICO NA TEXTURA CRISTALOGRÁFICA DA
LIGA ZR-0,8NB-0,2CU PARA APLICAÇÃO NUCLEAR
Apresentador: Leandro Martins De Oliveira
(1) COPPE/UFRJ; 
De Oliveira, L.M.(1); Araújo, L.S.(1); Ribeiro, R.M.(1); Santos,
D.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
303-058 EFEITOS DOS DIFERENTES TEMPOS DE RECO-
ZIMENTO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE JUN-
TAS SOLDADAS DE ALUMÍNIO NAVAL 5052
Apresentador: Ana Emília Diniz Silva Guedes
(1) UEA; (2) UFRN; 
De Oliveira, j.b.(1); Ribeiro, M.R.(1); Silva, R.N.A.(1); Freitas,
B.M.(1); Guedes, A.E.D.S.(2); Neto, J.C.M.(1); Rodrigues,
R.A.(1); Martins, J.C.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
303-061 DETERMINATION OF THE BEST TURNING
PARAMETERS IN INCONEL 718
Apresentador: Lucas Jesus Mathias
(1) unisal; (2) Feg; 
Mathias, L.J.(1); Gama, R.P.(1); Ribeiro, M.V.(2); Barroso,
R.A.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
303-062 EFFECTS OF INTERPASS TEMPERATURE
FROM WELDING ON THE MICROSTRUCTURE, HARD-
NESS AND CORROSION RESISTANCE OF SUPERDU-
PLEX STAINLESS STEEL
Apresentador: Jose Marcos Gomes
(1) UFF; (2) UniFOA; 
Gomes, J.M.(1); Castro, J.A.(1); Marcelo, C.J.(1); Xavier, C.R.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
303-065 MICROSTRUCTURAL EVOLUTION OF
NI57NB33ZR5CO5 METALLIC GLASS
Apresentador: Siriwan Dulnee
(1) UFSCar; (2) Mines; 
Dulnee, S.(1); Kaufman, M.(2); Gargarella, P.(1); Kiminami,
C.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
303-067 ESTUDA DA CAPACIDADE DE SULFETO
ATRAVÉS DA TERMODINÂMICA COMPUTACIONAL
PARA ESCÓRIAS DE ALTO-FORNO
Apresentador: Sayd Farage David
(1) Ifes; (2) IFES; 
David, S.F.(1); David, F.F.(2); Rocha, R.C.(2); Grilo, F.F.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
303-068 SOLDAGEM DO AÇO SUPERDUPLEX UNS
S32750 COM LASER PULSADO ND:yAG
Apresentador: Vicente Afonso Ventrella
(1) UNESP; 
Ventrella, V.A.(1); Gallego, J.(1); Francini, O.D.(1); Clemente,
M.S.(1); Andrade, G.G.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
303-070 SOLDAGEM AO AR DE LIGAS VÍTREAS BASEA-
DAS EM CU E ZR
Apresentador: Weverson Capute Batalha
(1) UFSCar; (2) USP-EESC; 
Batalha, W.C.(1); Kiminami, C.S.(1); Falcão, M.(2); Gargarella,
P.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
303-071 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS
EM JUNCÕES DE LIGAS DE ALUMÍNIO E AÇO CARBO-
NO REALIZADAS PELO PROCESSO DE SOLDAGEM
POR FRICÇÃO ROTATIVA
Apresentador: Thiago Cravo Moraes
(1) UFPA; (2) CIABA; 
Vasconcelos, C.H.M.(1); Moraes, T.C.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
303-072 USO DO MÉTODO DE REVESTIMENTO POR
LASER NA SELEÇÃO DE NOVAS LIGAS VÍTREAS
Apresentador: Piter Gargarella
(1) UFSCar; (2) IST; (3) WLA; 
Medrano, L.L.O.(1); Afonso, C.R.M.(1); Kiminami, C.S.(1);
Vilar, R.(2); Ramasco, B.(3); Gargarella, P.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
303-073 CARACTERIZAÇÃO DO METAL DE SOLDA DO
AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO AISI 316L COM
LASER PULSADO ND:yAG
Apresentador: Vicente Afonso Ventrella
(1) UNESP; 
Ventrella, V.A.(1); Gallego, J.(1); Nascimento, P.E.R.(1); Sato,
M.S.(1); Andrade, G.G.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
303-074 INFLUÊNCIA DA PRESSÃO NA MACROESTRU-
TURA E MICROESTRUTURA DE UMA LIGA AL-
0,35%SI-0,40%MG SOLIDIFICADA ATRAVÉS DO PRO-
CESSO SQUEEZE CASTING.
Apresentador: Regina De Moura Bernardo
(1) UFPB; 
Bernardo, R.M.(1); De Lima, D.F.(1); Filho, R.M.(1); De Siqueira
Filho, C.A.(1); Araujo Filho, F.T.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
303-075 EFEITO DA DRENAGEM EM ESPUMAS DE LIGA
DE ALUMÍNIO SILÍCIO EUTÉTICO UTILIZANDO PRO-
CESSO SIMILAR AO ALPORAS
Apresentador: Maurício Oliveira Filho
(1) Unesp; (2) UFF; 
Filho, M.O.(1); Junior, A.C.S.(1); Nakazato, A.Z.(2); Assis,
W.L.S.(2); Ferrandini, P.L.(1); 
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07/11/2016 - 16:30h
303-078 ESTUDO EXPLORATÓRIO DO EFEITO DA
PRESSÃO DE COMPACTAÇÃO NA DENSIFICAÇÃO DE
CAVACOS DE UM AÇO CARBONO
Apresentador: Sergio Renato Da Silva Soares
(1) UFMT; 
Soares, S.R.S.(1); Resende, L.(1); Brandão, L.C.(1); Souza,
J.M.P.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
303-079 EFEITOS DO CURVAMENTO POR INDUÇÃO
ELETROMAGNÉTICA NAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS E NA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE
TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL DUPLEX UNS S31803
Apresentador: Juan Manuel Pardal
(1) UEZO; (2) PROTUBO; (3) UFF; (4) UFRJ; 
Pardal, J.M.(1); Tavares, S.S.M.(1); Souza, L.R.(2); Meireles,
A.M.(3); Souza, M.C.L.(2); Garcia, P.S.P.(1); Areiza, M.L.(4); 

07/11/2016 - 09:30h
303-081 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS
DA DEFORMAÇÃO A QUENTE NA SUSCEPTIBILIDADE
À CORROSÃO DE UM AÇO INOXIDÁVEL
MARTENSÍTICO AISI 410
Apresentador: Thiago Santana Oliveira
(1) IFMA; (2) UNDB; 
Oliveira, T.S.(1); Reis, G.S.(1); Nascimento, C.F.(1); Silva,
E.S.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
303-082 REDUÇÃO QUÍMICA DE FE(III) EM RESÍDUO
DE MINERAÇÃO DE NÍQUEL PARA RECUPERAÇÃO DE
METAIS UTILIZANDO RESINAS DE TROCA IÔNICA
Apresentador: Amilton Barbosa Botelho Junior
(1) EPUSP; 
Botelho Junior, A.B.(1); Correa, M.M.J.(1); Tenório, J.A.S.(1);
Espinosa, D.C.R.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
303-083 ESTUDO COMPARATIVO DOS EFEITOS DE
DIFERENTES CONDIÇÕES DE TRATAMENTO
TÉRMICO PARA SOLDAGEM PELO PROCESSO SMAW
DO AÇO HSLA-80 NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E
MICROESTRUTURAIS
Apresentador: Leandro De Jesus Jorge
(1) UFPA; (2) UEZO; 
Jorge, L.J.(1); Silva, A.C.R.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
303-085 RECUPERAÇÃO DE ENERGIA EM UMA ACIA-
RIA
Apresentador: Sinesio Salles
(1) REDEMAT; 
Salles, S.(1); Assis, P.S.(1); Brescia, J.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
303-086 ARMAZENAGEM DE HIDROGÊNIO EM
MAGNÉSIO COMERCIALMENTE PURO PROCESSADO
POR EXTRUSÃO EM CANAL ANGULAR E LAMINAÇÃO
A FRIO
Apresentador: Gláucia Maria Evangelista Macêdo
(1) IFPI; (2) UFSCar; 
Macêdo, G.E.(1); Silva, R.A.(2); Reis Sobrinho, J.F.(1); Botta,
W.J.(2); Leiva, D.R.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
303-087 AVALIAÇÃO DE ROTAS DE PROCESSAMENTO
NA SÍNTESE DE NANOCOMPÓSITOS DE MGH2 E FE
COMO ARMAZENADORES DE HIDROGÊNIO.

Apresentador: Flávio José Antiqueira
(1) UFSCar; 
Antiqueira, F.J.(1); Leiva, D.R.(1); Ishikawa, T.T.(1); Jorge
Junior, A.M.(1); Botta, W.J.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
303-090 ESTUDO DA INTERFERÊNCIA DOS PROCESSOS
/ PROJETOS DE SOLDA NA FABRICAÇÃO DE ESTRU-
TURAS METÁLICAS
Apresentador: Thamires Giacomelli
(1) UCS; 
Vidor, M.(1); Vieira, L.(1); Kunst, S.R.(1); Giacomelli, T.(1);
Gerhardt, G.J.L.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
303-092 PRODUÇÃO DE COMPÓSITO DE MATRIZ
METÁLICA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE DEPOSIÇÃO
SUPERFICIAL POR ATRITO (FRICTION SURFACING)
Apresentador: Pedro Henrique Fernandes Oliveira
(1) UEPG; (2) UTFPR; 
Oliveira, P.F.(1); Carvalho, A.M.(1); Martins, J.P.(2); Hupalo,
M.F.(1); Galvis, J.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
303-093 CARACTERIZAÇÃO DE UM AÇO DE
COMPOSIÇÃO EUTETÓIDE PROCESSADO POR MEIO
DE EXTRUSÃO EM CANAL ANGULAR
Apresentador: Osvaldo Mitsuyuki Cintho
(1) UEPG; (2) Universidade Estadual de Ponta Grossa; 
Cintho, O.M.(1); Vurobi Jr., S.(2); Ramos, B.W.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
303-094 CORRELAÇÃO ENTRE PROPRIEDADES
MECÂNICAS E MICROESTRUTURAS DE LIGAS
TERNÁRIAS AL-SI-CU, SOLIDIFICADAS PELO PRO-
CESSO SQUEEZE CASTING.
Apresentador: Ronaldo Marques Filho
(1) UFPB; 
Filho, R.M.(1); De Lima, D.F.(1); Bernardo, R.M.(1); De Siqueira
Filho, C.A.(1); Araujo Filho, F.T.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
303-097 LEVANTAMENTO DE TECNOLOGIAS PARA
PROCESSAMENTO DE FIOS METÁLICOS AMORFOS
COM BASE EM PATENTES
Apresentador: Giordanno Coscelli Rocco
(1) UFSCar; 
Rocco, G.C.(1); Jorge Junior, A.M.(1); Gargarella, P.(1); Leiva,
D.R.(1); Faria, L.I.L.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
303-098 LEVANTAMENTO DE TECNOLOGIAS PARA
PROCESSAMENTO DE FIOS METÁLICOS AMORFOS
COM BASE EM ARTIGOS CIENTÍFICOS
Apresentador: Giordanno Coscelli Rocco
(1) UFSCar; 
Rocco, G.C.(1); Jorge Junior, A.M.(1); Gargarella, P.(1); Leiva,
D.R.(1); Faria, L.I.L.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
303-099 ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE
SINTERIZAÇÃO DAS MATRIZES METÁLICAS DE FE-
CU-25%NB E FE-CU-25%CO DURANTE A PRENSAGEM
A QUENTE
Apresentador: Adriano Corrêa Batista
(1) UFOP; 
Souza, M.H.(1); Batista, A.C.(1); Oliveira, H.C.P.(1); Assis,
P.S.(1); 
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10/11/2016 - 14:00h
303-100 INFLUÊNCIA DO GRAU DE DEFORMAÇÃO
PLÁSTICA NO TEMPO DE ENVELHECIMENTO E NAS
PROPRIEDADES MECÂNICAS DA LIGA DE ALUMÍNIO
2024
Apresentador: Marcelo Luis Siqueira
(1) UNIFEI; 
Siqueira, M.L.(1); Melo, M.L.N.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
303-101 SOLDAGEM POR ATRITO COM PINO NÃO
CONSUMÍVEL DE JUNTAS DISSIMILARES TI6AL4V-
AL6063
Apresentador: Eder Sócrates Najar Lopes
(1) CNPEM; (2) UNICAMP; 
Lopes, E.S.N.(1); Pereira, V.F.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
303-102 HyDROGEN SORPTION PROPERTIES OF MG
BASED COMPOSITES PROCESSED By ECAP
Apresentador: Gisele Ferreira De Lima-andreani
(1) UNIFESP; (2) UFSCar; 
Lima-andreani, G.F.(1); Cardoso, K.R.(1); Travessa, D.N.(1);
Kiminami, C.S.(2); Botta, W.J.(2); Ishikawa, T.T.(2); Jorge Junior,
A.M.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
303-103 OBTENÇÃO DE PRATA EM PÓ POR UM
MÉTODO ALTERNATIVO.
Apresentador: Murillo Menna Barreto De Mello Júnior
(1) UFRN; 
Mello Júnior, M.M.B.(1); Gomes, U.U.(1); Martinelli, A.E.(1);
Costa, F.A.(1); Souza, A.S.(1); Souza, C.P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
303-104 EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL E PROPRIE-
DADES MECÂNICAS DE AMOSTRAS DA LIGA TI-6AL-
4V OBTIDAS POR MANUFATURA ADITIVA: UM ESTU-
DO COMPARATIVO
Apresentador: Eder Sócrates Najar Lopes
(1) UNICAMP; (2) Unicamp; 
Lopes, E.S.N.(1); Caram, R.(2); Opini, V.C.(1); Jardini, A.L.(1);
Contieri, R.J.(2); Vittoria, G.D.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
303-107 INFLUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DE
OXIGÊNIO EM PLASMA DE ARGÔNIO E NITROGÊNIO
NAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE
SUPERFÍCIES DE TITÂNIO
Apresentador: Danilo Cavalcante Braz
(1) UFERSA; (2) UEPG; (3) UNESP; (4) UFRN; (5) UFPR; 
Braz, D.C.(1); Vitoriano, J.O.(1); Assmann, A.(2); Cruz, N.C.(3);
Da Silva, D.R.(4); Lepienski, C.M.(5); Alves Jr., C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
303-108 PROCESSO DE SOLDA TIG EM LIGA DE COBRE
SEM ADIÇÃO DE MATERIAL PARA CÂMARAS DE
ULTRA ALTO VÁCUO DE ANÉIS DE ARMAZENAMEN-
TO DE ELÉTRONS.
Apresentador: Osmar Roberto Bagnato
(1) LNLS / USF; (2) LNLS; 
Bagnato, O.R.(1); Ramos, B.M.(2); Seraphim, R.M.(2); Kakizaki,
D.Y.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
303-109 REDUÇÃO DE DEFEITOS SUPERFICIAIS EM
PROCESSO DE FORJAMENTO A QUENTE EM PRENSAS
DE MATRIZ ABERTA
Apresentador: Osmar Roberto Bagnato

(1) LNLS / USF; (2) USF; 
Bagnato, O.R.(1); Silva, J.R.(2); Muniz, C.(2); Santos, G.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
303-110 MACROSEGREGAÇÃO CONTROLADA DE
LIGAS DE AL-MULTICOMPONENTES COM FLUXO DE
CALOR.
Apresentador: Ivanir Luiz De Oliveira
(1) UTFPR/PG; (2) SUPRAMETAL; 
De Oliveira, i.l.(1); Iurk, D.A.(1); Ferreira, T.(1); Daum, H.H.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
303-112 ELABORAÇÃO MECÂNICA DO INTERMETÁLICO
TIFE PARA ARMAZENAGEM DE HIDROGÊNIO
Apresentador: Luis Esteban Romero Vega
(1) UFSCar; (2) IPEN; 
Vega, L.E.R.(1); Leiva, D.R.(1); Silva, W.B.(1); Leal Neto,
R.M.(2); Ishikawa, T.T.(1); Botta, W.J.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
303-113 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DA
LIGA MG - 8% P. ZR SEVERAMENTE DEFORMADA PARA
APLICAÇÕES DE ARMAZENAGEM DE HIDROGÊNIO
Apresentador: Renato Belli Strozi
(1) UFSCar; 
Strozi, R.B.(1); Segantin, E.(1); Leiva, D.R.(1); Ishikawa, T.T.(1);
Jorge Junior, A.M.(1); Botta, W.J.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
303-115 NANOCOMPÓSITOS MGH2 – LANI5 ARMAZE-
NADORES DE HIDROGÊNIO PRODUZIDOS POR
LAMINAÇÃO A FRIO SOB ATMOSFERA INERTE
Apresentador: Jose Jaime Marquez Coavas
(1) PPG-CEM/UFSCar; (2) UFSCar; (3) UNICAMP; 
Coavas, J.M.(1); Leiva, D.R.(2); Floriano, R.(3); Ishikawa,
T.T.(2); Kiminami, C.S.(2); Botta, W.J.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
303-116 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA LIGA DE
ALTA ENTROPIA ALFETICRZNCUNBX POR MOAGEM
DE ALTA ENERGIA
Apresentador: Katia Regina Cardoso
(1) UNIFESP; 
Cardoso, K.R.(1); Izaias, B.S.(1); Vieira, L.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
303-118 SOLIDIFICAÇÃO DIRECIONAL SEGUIDA DE
TRATAMENTO TÉRMICO DA LIGA COM MEMÓRIA DE
FORMA CU-AL-NI-MN
Apresentador: Murillo Romero Da Silva
(1) UFSCar; 
Da Silva, M.R.(1); Gargarella, P.(1); Spinelli, J.E.(1); Bolfarini, C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
303-121 ESTUDO DO EFEITO DA VIBRAÇÃO NA
SOLIDIFICAÇÃO DA LIGA DE ALUMÍNIO 356.0
Apresentador: Laura Ferrazza Kirch
(1) UTFPR; 
Kirch, L.F.(1); Shimosaka, A.Y.(1); Setti, D.(1);

Materiais Metálicos - Caracterização de Materiais

08/11/2016 - 16:30h
304-002 MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION
OF ZR1NB ALLOy AFTER HOT ROLLING
Apresentador: Armando Cirilo De Souza
(1) UEMS; (2) IPEN; (3) UNESP - Univ. Estadual Paulista; (4) ; 
Souza, A.C.(1); Rossi, J.L.(2); Martinez, L.G.(2); Mucsi, C.S.(2);
Ceoni, F.C.(2); Tsakiropoulos, P.(3); Grandini, C.R.(4); 
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10/11/2016 - 09:30h
304-003 AVALIAÇÃO DO EFEITO DA TEMPERATURA DE
AUSTENITIZAÇÃO SOBRE A TEMPERATURA DE
INÍCIO DE TRANSFORMAÇÃO MARTENSÍTICA EM
AÇOS EUTETÓIDES DE APLICAÇÃO FERROVIÁRIA
Apresentador: Geraldo Lúcio Faria
(1) UFOP; 
Faria, G.L.(1); Godefroid, L.B.(1); Cândido, L.C.(1); Penna,
R.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
304-004 APLICAÇÃO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIO-
NAL NA DETERMINAÇÃO DE DIAGRAMA TTT DE
RECOZIMENTO DE RECRISTALIZAÇÃO PARA UM
AÇO BAIXO CARBONO
Apresentador: Jorge Magalhães ávila Paula
(1) UFOP; 
Faria, G.L.(1); Paula, J.M.A.(1); Sousa, J.I.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-005 ANÁLISE DA TEXTURA CRISTALOGRÁFICA
DA LIGA DE ALÚMINIO AL AA1070 DEFORMADA A
FRIO ATRAVÉS DE PRENSAGEM POR CANAIS
EQUIANGULARES (ECAP) A PARTIR DA ROTA C
Apresentador: Gabriel Gonçalves Pessoa De Castro
(1) UFF; 
Castro, G.G.P.(1); Mendes, R.S.(1); Duarte, A.C.R.(1); Lins,
J.F.C.(1); Fontana, M.(1); Silva, F.R.F.(1); Braga, J.O.(1); Lima,
V.C.R.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
304-006 CARATERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DA LIGA
AL AA1070 DEFORMADA A FRIO ATRAVÉS DE PREN-
SAGEM POR CANAIS EQUIANGULARES (ECAP) VIA
ROTA C
Apresentador: Gabriel Gonçalves Pessoa De Castro
(1) UFF; 
Castro, G.G.P.(1); Mendes, R.S.(1); Duarte, A.C.R.(1); Silva,
F.R.F.(1); Fontana, M.(1); Lins, J.F.C.(1); Braga, J.O.(1);
Mesquita, A.P.R.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
304-008 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA, MICROES-
TRUTURAL E DA CORROSÃO DO AÇO SUPER DUPLEX
ASTM A890 GRAU 5A CONFORMADO POR SPRAy
Apresentador: Alesandro Macio Sousa Alves
(1) IFMA; (2) UEMA; 
Sousa Alves, A.M.(1); Lopes, B.L.s.(1); Ferreira, W.E.I.(2);
Martins, W.P.(1); Leal, V.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-009 FABRICAÇÃO DE MINI-MOLAS DE LIGAS COM
MEMÓRIA DE FORMA (SMA): COMPORTAMENTO
TERMOMECÂNICO
Apresentador: Kleberton Rostand Almeida Barboza
(1) UFPE; (2) UFCG; (3) ITEMM; (4) UFERSA; 
Dos Santos, A.G.(1); Barboza, K.R.A.(2); Vilar, Z.T.(3); De
Araujo, C.J.(2); Farias, R.F.(4); 

09/11/2016 - 16:30h
304-010 THE EVOLUTION OF TEXTURE AND GRAIN
ORIENTATION IN AN EXPERIMENTAL 26CR-6MO-6NI
STAINLESS STEEL DURING COLD AND HOT ROLLING
Apresentador: Mohammad Masoumi
(1) UFC; 
Masoumi, M.(1); Reis, F.E.U.(1); Castro, M.O.(1); Herculano,
L.F.G.(1); De Abreu, H.F.G.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
304-011 MICROSTRUCTURE AND TEXTURE EVOLU-
TION OF DIFFERENT HIGH MANGANESE CAST
STEELS DURING HOT DEFORMATION AND SUBSE-
QUENT TREATMENT
Apresentador: Marcos Natan da Silva Lima
(1) UFC; (2) UFPI; 
Ferreira, W.M.(1); Lima, M.N.S.(2); Masoumi, M.(2); Andrade,
C.D.(2); De Abreu, H.F.G.(2); Klug, J.L.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
304-012 EFEITO DA TAXA DE RESFRIAMENTO NAS
TEMPERATURAS DE TRANSFORMAÇÃO DE UMA
LIGA TI-NI-HF SOLIDIFICADA RAPIDAMENTE
Apresentador: Walman Benício Castro
(1) UFCG; 
Castro, W.B.(1); Soares, R.L.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-021 CARACTERIZAÇÃO DA INTERFACE DE
DEPÓSITOS DE SOLDA DE INCONEL 625 SOBRE AÇOS
AISI 8630 E AISI 4130 TEMPERADOS E REVENIDOS
Apresentador: Theophilo Moura Maciel
(1) UFCG; 
Maciel, T.M.(1); Batista, V.R.(1); Rodrigues, L.C.X.(1); Pereira,
E.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-022 EFEITO DA ADIÇÃO DE CE E ZR NA MICROES-
TRUTURA E DUREZA DE UMA LIGA AL-SI-CU-MG
Apresentador: William Lemos Bevilaqua
(1) UFSM; (2) UFRGS; 
Bevilaqua, W.L.(1); Reguly, A.(2); Froehlich, A.R.(2);
Stadtlander, A.R.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
304-023 ENDURECIMENTO POR PRECIPITAÇÃO EM
UMA LIGA AL-0,2%P.ZR DURANTE O ENVELHECI-
MENTO ISOTÉRMICO
Apresentador: Pedro Lamarão Souza
(1) UFSC; (2) UFPA; 
Souza, P.L.(1); Quaresma, J.M.V.(2); Oliveira, C.A.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
304-027 MECHANICAL AND MICROSTRUCTURAL PRO-
PERTIES OF CU-AL-NI-MN-ZR SHAPE MEMORy
ALLOy PROCESSED By SPRAy FORMING
Apresentador: Régis Daniel Cava
(1) UFSCar; 
Cava, R.D.(1); Bolfarini, C.(1); Kiminami, C.S.(1); Mazzer,
E.M.(1); Pedrosa, V.M.(1); Botta, W.J.(1); Gargarella, P.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-028 EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO T6 NA
MICRODUREZA DE UMA LIGA DE ALUMÍNIO 319
SOLIDIFICADA DIRECIONALMENTE.
Apresentador: Igor Alexsander Barbosa Magno
(1) UFPA; (2) IFPA; 
Magno, I.A.B.(1); Barros, A.S.(1); De Souza, F.V.A.(2);
Nascimento, J.M.(1); Costa, M.O.(2); Da Rocha, O.F.L.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
304-032 HEAT TREATMENT AND CHARACTERIZATION
OF SINTERED HIGH-SPEED STEEL FOR VALVE SEAT
INSERT APPLICATION
Apresentador: Maurilio Pereira Gomes
(1) IPEN; (2) GM; 
Gomes, M.P.(1); Rossi, J.L.(1); Mucsi, C.S.(1); Santos, I.P.(1);
Colosio, M.A.(2); Betini, E.G.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
304-033 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E
MECÂNICA DE ESTRUTURAS BRUTA DE FUSÃO DE
LIGAS TI-10MO-XSI COM APLICAÇÃO EM ODONTO-
LOGIA
Apresentador: Luzivaldeson Constâncio Da Conceição
(1) UFS; 
Souza, L.B.(1); Santos, J.(1); Souza, S.(1); Da Conceição, L.C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-034 MACROSEGREGATION, MICROSTRUCTURAL
AND MICROHARDNESS EVOLUTIONS ALONG THE
LENGTH OF A DIRECTIONALLy SOLIDIFIED ZN-MG
ALLOy CASTING
Apresentador: Talita Almeida Vida
(1) UNICAMP; (2) UNIFESP; 
Vida, T.A.(1); Brito, C.C.(2); Cheung, N.(1); Garcia, A.(1);
Freitas, E.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-035 CORROSION AND MECHANICAL BEHAVIOR
OF AN AL-3WT%MG ALLOy SOLIDIFIED UNDER UNS-
TEADy-STATE SOLIDIFICATION CONDITIONS
Apresentador: Crystopher Cardoso Brito
(1) UNIFESP; (2) UNISANTA; (3) UNICAMP; (4) UFSCar; 
Brito, C.C.(1); Bertelli, F.(2); Vida, T.A.(3); Cheung, N.(3);
Spinelli, J.E.(4); Garcia, A.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
304-036 INTER-RELAÇÕES ENTRE MICROESTRUTURA
E PARÂMETROS TÉRMICOS DE SOLIDIFICAÇÃO DE
LIGAS MONOTÉTICAS AL-(X)BI-3%CU
Apresentador: José Eduardo Spinelli
(1) UFSCar; (2) UFCSar; 
Spinelli, J.E.(1); Reyes, R.V.(2); Braguin, L.(1); Pinotti, V.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-037 AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE À
CORROSÃO INTERGRANULAR EM AÇOS
INOXIDÁVEIS APLICADOS EM CHAPAS EXPANDIDAS
Apresentador: Geraldo Lúcio Faria
(1) UFOP; (2) UFV; 
Faria, G.L.(1); Godefroid, L.B.(1); Cunha, E.C.(1); Faria,
G.A.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
304-039 EVOLUÇÃO TEXTURA CRISTALOGRÁFICA DA
LIGA AL AA1070 PRENSADA EM CANAIS EQUIANGU-
LARES A FRIO VIA ROTA A
Apresentador: Gabriel Gonçalves Pessoa De Castro
(1) UFF; 
Mendes, R.S.(1); Duarte, A.C.R.(1); Castro, G.G.P.(1); Fontana,
M.(1); Silva, F.R.F.(1); Lins, J.F.C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-040 AVALIAÇÃO DE GRAU DE ENCRUAMENTO EM
CHAPAS CONTENDO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
VEICULAR (NIV)
Apresentador: Marilia Garcia Diniz
(1) UERJ; (2) UFF; 
Diniz, M.G.(1); Lima, E.B.(1); Fonseca, M.C.(2); Lima, A.G.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-044 CARACTERIZAÇÃO DA MESOTEXTURA DE
UM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO UNS 30409 LAMI-
NADO A QUENTE UTILIZANDO A DIFRAÇÃO DE
ELÉTRONS RETROESPALHADOS (EBSD).
Apresentador: Rodrigo Pinto De Siqueira
(1) UFF; 
Siqueira, R.P.(1); Lins, J.F.C.(1); Silva, C.C.D.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-046 RELAÇÃO DE HALL-PETCH EM AÇOS MICRO-
LIGADOS PRODUZIDOS COMO TIRAS A QUENTE
Apresentador: Guilherme Rosati Mecelis
(1) UNESP; (2) IFSP; 
Mecelis, G.R.(1); Assis, C.L.F.(2); Gallego, J.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-047 O EFEITO DO CR NA ESTRUTURA E NA
RESISTÊNCIA A CORROSÃO DAS LIGAS AMORFAS
FE68-XCRXNB8B24 (X=10,12)
Apresentador: Carlos Alberto Souza
(1) UFBA; (2) uftpr; (3) UFSCar; 
Souza, C.A.(1); Mendes, M.A.(2); Cava, R.D.(3); Oliveira,
L.B.(1); Kiminami, C.S.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
304-048 ESTUDO DA MICROESTRUTURA DO AÇO
NAVAL ASTM A-131 GRAU AH36 AQUECIDO ATÉ AS
TEMPERATURAS DE CONFORMAÇÃO
Apresentador: Paternak Souza Barros
(1) UFPE; 
Pereira, E.F.(1); Barros, P.S.(1); Rolim, T.L.(1); Ferreira,
R.A.S.(1); Yadava, Y.P.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-051 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO
TERMOMECÂNICO DA LIGA AL 7075-T651 APÓS DOIS
PASSES DE PRENSAGEM EM CANAIS EQUIANGULA-
RES
Apresentador: Daniel De Carvalho Silva
(1) UFF; 
Silva, D.C.(1); Medeiros, N.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-052 ANÁLISE MACROESTRUTURAL DE UMA LIGA
AL-10%SN SOLIDIFICADA EM UM DISPOSITIVO DIRE-
CIONAL HORIZONTAL REFRIGERADO A ÁGUA.
Apresentador: Jacson Malcher Nascimento
(1) UFPA; (2) IFPA; 
Nascimento, J.M.(1); Vasconcelos, A.J.(1); Barros, A.S.(1);
Magno, I.A.B.(1); De Souza, F.V.A.(2); Da Silva, M.A.P.S.(1); Da
Rocha, O.F.L.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
304-053 REVESTIMENTO PARA TUBULAÇÕES DE CAL-
DEIRAS QUE GERAM VAPOR À PARTIR DA QUEIMA
DE CARVÃO MINERAL
Apresentador: Marilia Garcia Diniz
(1) UERJ; (2) CEPEL; (3) UEZO; 
Diniz, M.G.(1); Kesseler, P.(1); Cardoso, B.R.(2); Martins,
S.A.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
304-054 INFLUÊNCIA DA DISTÂNCIA INTERLAMELAR
DA PERLITA NO DESGASTE POR DESLIZAMENTO EM
ENSAIOS DO TIPO PINO-DISCO
Apresentador: Ana Paula Gonçalves Chaves
(1) USP; 
Chaves, A.P.G.(1); Goldenstein, H.(1); Sinatora, A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-055 EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DE UM AÇO DP
LAMINADO A FRIO E SUBMETIDO AO RECOZIMENTO
INTERCRÍTICO SOB DISTINTAS CONDIÇÕES SEGUIDO
DE UM RESFRIAMENTO DIRETO
Apresentador: Mônica Aline Magalhães Gurgel
(1) UFF; (2) IME; (3) AM-T; 
Gurgel, M.M.(1); Paula, A.S.(2); Ferreira, F.G.N.(3); 
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07/11/2016 - 09:30h
304-056 EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DE UM AÇO DP
LAMINADO A FRIO E SUBMETIDO AO RECOZIMENTO
INTERCRÍTICO SOB DISTINTAS CONDIÇÕES SEGUIDO
DE UM RESFRIAMENTO COM PATAMAR
ISOTÉRMICO.
Apresentador: Mônica Aline Magalhães Gurgel
(1) UFF; (2) IME; (3) AM-T; 
Gurgel, M.M.(1); Paula, A.S.(2); Ferreira, F.G.N.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
304-058 COMPORTAMENTO ELETROMECÂNICO DE
MONOCRISTAIS DE LIGAS A BASE DE COBRE COM
MEMÓRIA DE FORMA
Apresentador: Cezar Henrique Gonzalez
(1) UFPE; 
Gonzalez, C.H.(1); Oliveira, C.A.N.(1); Araujo, O.O.(1); Dias,
A.C.(1); Virgolino, F.S.(1); Urtiga Filho, S.L.(1); Dos Santos,
J.A.M.B.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-059 METALLURGICAL STUDy OF DISSIMILAR
WELDING OF NITI SHAPE MEMORy ALLOy TO AISI
304 STAINLESS STEEL
Apresentador: Raphael Henrique Falcão Melo
(1) UFCG; (2) IFPB; 
Oliveira, M.J.C.(1); Melo, R.H.F.(2); Araújo, C.J.(1); Maciel,
T.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-062 ESTUDO DO COMPORTAMENTO TÉRMICO
DAS LIGAS CU-9%AL-10%MN-3%AG-X%ZR (X = 0, 1, 3
E 5)
Apresentador: Camila Batista Silva
(1) UNIFESP; 
Silva, C.B.(1); Matsumura, E.L.(1); Silva, R.A.G.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-064 CRESCIMENTO DENDRÍTICO SECUNDÁRIO
EM SOLIDIFICAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL DA
LIGA AL-3%CU-7%SI
Apresentador: Fabricio Vinicius Andrade De Souza
(1) IFPA; (2) UFPA; 
De Souza, F.V.A.(1); Costa, M.O.(1); Magno, I.A.B.(2);
Nascimento, J.M.(2); Soares, D.C.B.L.(2); Da Rocha, O.F.L.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-065 CARACTERIZAÇÃO DA LIGA AL-3%CU SOLI-
DIFICADA EM DISPOSITIVOS DIRECIONAIS: ESPAÇA-
MENTOS DENDRÍTICOS SECUNDÁRIOS E
CORRELAÇÃO COM DESGASTE DE FERRAMENTA NO
ENSAIO DE SANGRAMENTO
Apresentador: Igor Alexsander Barbosa Magno
(1) UFPA; (2) UNICAMP; (3) IFPA; 
Barros, A.S.(1); Silva, S.L.P.(1); Soares, D.C.B.L.(1); Junior,
P.L.M.(1); Konno, C.Y.N.(2); Quaresma, J.M.V.(1); Moreira,
A.L.S.(1); Da Rocha, O.F.L.(3); Da Silva, M.A.P.S.(1); Magno,
I.A.B.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
304-066 CARACTERIZAÇÃO DA ZONA
TERMOMECÂNICAMENTE AFETADA NA SOLDAGEM
POR FRICÇÃO DE VÁLVULAS DE MOTORES DE
COMBUSTÃO INTERNA
Apresentador: Alisson Fernandes Rosa
(1) UFSM; 
Rosa, A.F.(1); Scheuer, C.J.(1); Santos, T.G.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-070 SOLIDIFICAÇÃO DIRECIONAL SEGUIDA DE
TRATAMENTO TÉRMICO DA LIGA COM MEMÓRIA DE
FORMA CU-AL-NI-MN
Apresentador: Murillo Romero Da Silva
(1) UFSCar; (2) FEM/Unicamp; 
Da Silva, M.R.(1); Gargarella, P.(1); Dias, J.M.S.(2); Spinelli,
J.E.(1); Bolfarini, C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-073 CARACTERIZAÇÃO DE UMA JUNTA SOLDADA
OBTIDA PELO PROCESSO DE SOLDAGEM FCAW UTI-
LIZADA EM COMPONENTES DA INDÚSTRIA DE
PETRÓLEO E GÁS
Apresentador: Lucas Ferreira Souza
(1) IFPE; (2) ITEP; (3) UFPE; 
Souza, L.F.(1); Almeida, M.N.S.(1); Lima, A.A.S.(2); França,
F.J.C.(1); Lima Junior, D.R.(1); Urtiga Filho, S.L.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
304-074 AVALIAÇÃO DE CORROSÃO DO AÇO 1010 EM
NACL 0,25 M DEFORMADO EM CANAIS EQUIANGULA-
RES VIA ROTA A.
Apresentador: Anna Paula Rollemberg
(1) UFF; 
Braga, J.O.(1); Lins, J.F.C.(1); Nogueira, T.M.C.(1); Castro,
G.G.P.(1); Rollemberg, A.P.(1); Fontana, M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
304-075 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E
MECÂNICA DO AÇO INOXIDÁVEL 316L OBTIDO POR
PROCESSO DE PÓS METÁLICOS POR INJEÇÃO.
Apresentador: Shalan Ariel Costa
(1) ; (2) IPEN; 
Costa, S.A.(1); Monteiro, W.A.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
304-078 CINÉTICA DE PRECIPITAÇÃO DE FASES
INTERMETÁLICAS DELETÉRIAS EM AÇOS
INOXIDÁVEIS DUPLEX UNS S32205
Apresentador: Igor Jordão Marques
(1) UFPE; 
Marques, I.J.(1); Santos, T.F.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-080 CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES
MICROESTRUTURAIS E DE CORROSÃO DE JUNTAS
SOLDADAS EM LIGAS RESISTENTES A CORROSÃO
(CRA’S) PRODUZIDAS ATRAVÉS DA SOLDAGEM POR
FRICÇÃO E MISTURA MECÂNICA
Apresentador: Guilherme B V Lemos
(1) UFRGS; 
Lemos, G.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-081 INFLUÊNCIA DO RESFRIAMENTO NA MICRO-
ESTRUTURA E RESISTÊNCIA MECÂNICA DE UM AÇO
MICROLIGADO FORJADO
Apresentador: Rosana Vilarim Silva
(1) IFES; (2) UFSCar; 
Filho, A.I.(1); Silva, R.V.(1); Rubert, J.B.(2); De Oliveira,
P.B.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
304-083 ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES NAS
TENSÕES RESIDUAIS DURANTE O PROCESSO DE
FABRICAÇÃO DE EIXOS AUTOMOTIVOS
Apresentador: Vinicius Waechter Dias
(1) UFRGS; 
Dias, V.W.(1); Soares Diehl, C.A.T.(1); Zottis, J.(1); Rocha, A.S.(1); 
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07/11/2016 - 09:30h
304-084 ANÁLISE MICROESTRUTURAL DE LIGAS
EUTÉTICAS DOS SISTEMAS AL-CU, AL-SI-CU E AL-CU-
MG PROCESSADAS POR FUNDIÇÃO EM AREIA.
Apresentador: Jaciane Moraisa Carneiro
(1) UFRN; 
Carneiro, J.M.(1); Peres, M.M.(1); Buschinelli, A.J.A.(1);
Nascimento, R.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-087 AVALIAÇÃO DAS VARIAÇÕES DE
PARÂMETROS PARA TRATAMENTO DE CEMENTAÇÃO
LASER DE CO2 SOBRE O AÇO AISI 4340.
Apresentador: Renato Araujo Barros
(1) ; (2) ITA; (3) FATEC; (4) INP- ENIT; (5) INP-ENIT; (6) unisal; 
Barros, R.A.(1); Abdalla, A.J.(2); Rodrigues, H.L.(3); Denape,
J.(4); Delbé, K.(5); Gama, r.p.(6); 

08/11/2016 - 09:30h
304-088 AVALIAÇÃO DO AUMENTO DA MARTENSITA
INDUZIDA POR DEFORMAÇÃO EM UM AÇO
INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO UNS30409 POR DIFEREN-
TES TÉCNICAS
Apresentador: João Ercio Miranda Junior
(1) UFF; 
Feiteira, J.S.(1); Siqueira, R.P.(1); Silva, C.C.D.(1); Miranda
Junior, J.E.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-090 ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
LIGAS INOXIDÁVEIS FE-MN-SI-CR-NI COM EFEITO
MEMÓRIA DE FORMA POR ROTAS ALTERNATIVAS
Apresentador: David Márcio Macedo Dias
(1) São Carlos; (2) UNIFEI; (3) Unifal - MG; (4) UFSCar; (5)
ITA; (6) UNIFAL; 
Dias, D.M.M.(1); Mariano, N.A.(2); Kuri, S.E.(3); Della Rovere,
C.A.(4); Nakamatsu, S.(5); Otubo, J.(6); 

09/11/2016 - 09:30h
304-091 LIMIT STRAINS ANALySIS OF ADVANCED
HIGH STRENGTH STEELS SHEETS BASED ON THE
SURFACE ROUGHNESS MEASUREMENTS
Apresentador: Lílian Barros Silveira
(1) UFF; (2) CEFET/RJ - UFF; 
Silveira, L.B.(1); Cardoso, M.C.(1); Da Silva, L.(1); Moreira,
L.P.(1); Freitas, M.S.(1); Santos, R.O.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
304-095 COMPARAÇÃO ENTRE AS CARAC TERÍSTICAS
ESTRUTURAIS E MINERALÓGICAS DE REJEITO DE
MINÉRIO DE FERRO EM FAIXAS ULTRAFINAS PROVE-
NIENTES DE DIFERENTES DEPÓSITOS E ROTAS DE
BENEFICIAMENTO
Apresentador: Natália Lopes Zinato
(1) UFOP; 
Zinato, N.L.(1); Araújo, F.G.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-097 EFEITOS DE CLADING DE LIGAS DE NI DEPO-
SITADAS A LASER EM UM AÇO API SOBRE A MICRO-
ESTRUTURA DA ZONA TERMICAMENTE AFETADA.
Apresentador: Jorge Magalhães ávila De Paula
(1) REDEMAT; (2) VSB; (3) IEAv; (4) UFOP; 
De Paula, J.A.(1); Trindade, V.B.(2); Lima, M.(3); Faria, G.L.(4); 

07/11/2016 - 16:30h
304-098 INFLUÊNCIA DA ESPESSURA SOBRE AS PRO-
PRIEDADES MAGNÉTICAS E MICROESTRUTURAIS
EM UM AÇO ELÉTRICO SEMI PROCESSADO DE BAIXA
EFICIÊNCIA

Apresentador: Marcelli Alexandre Trindade
(1) UFF; (2) USP; (3) IPEN; 
Trindade, M.A.(1); De Campos, M.F.(1); Landgraf, f.j.g.(2);
Lima, N.B.(3); Almeida, A.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
304-100 EVOLUÇÃO DO ESPAÇAMENTO EUTÉTICO E
DOS PARÂMETROS TÉRMICOS DURANTE A
SOLIDIFICAÇÃO DIRECIONAL TRANSITÓRIA DAS
LIGAS HIPEREUTÉTICAS AL-15 E 18%SI
Apresentador: Rodrigo André Valenzuela Reyes
(1) UFSCar; (2) UNICAMP; 
Reyes, R.A.V.(1); Bello, T.S.(1); Costa, T.A.P.S.(2); Kakitani,
R.(2); Cheung, N.(2); Garcia, A.(2); Spinelli, J.E.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-101 INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE LAMINAÇÃO
NAS PROPRIEDADES DE LIGA A BASE DE COBRE COM
MEMÓRIA DE FORMA
Apresentador: Airon Clementino Dias
(1) UFPE; 
Dias, A.C.(1); Gonzalez, C.H.(1); Virgolino, F.S.(1); Dos Santos,
J.A.M.B.(1); Oliveira, C.A.N.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-102 ANÁLISE MICROESTRUTURAL DE FOLHAS-
DE-FLANDRES PROVENIENTE DE LATAS METÁLICAS
PROCESSADAS DE DUAS FORMAS DIFERENTES
Apresentador: Regina Bertília Dantas De Medeiros
(1) UFRN; 
Medeiros, R.B.D.(1); Peres, M.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-104 ANÁLISE MICROESTRUTURAL COMPARATIVA
DA LIGA COMERCIAL DE MAGNÉSIO AZ31B COM
UMA LIGA DE MAGNÉSIO COMERCIALMENTE PURA
Apresentador: João Rodrigues De Barros Neto
(1) UFC; (2) UFPI; 
Catorceno, L.C.(1); De Barros Neto, J.R.(2); De Abreu, H.F.G.(1);
Melo, I.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
304-105 CARACTERIZAÇÃO DE AÇO BAIXO TEOR DE
CARBONO TRATADO EM DIVERSOS MEIOS DE RES-
FRIAMENTO
Apresentador: Ana Gabriele Da Paixao Ferreira
(1) IFPA; 
Ferreira, A.G.P.(1); Santos, R.L.(1); Igreja, S.A.A.(1); Soares,
E.J.F.(1); Gonçalves, F.A.(1); Nascimento, L.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-106 ESTUDO DOS EFEITOS DO TRATAMENTO
TÉRMICO DE SOLUBILIZAÇÃO E ENVELHECIMENTO
EM LIGAS DE ALUMÍNIO AA2024 FUNDIDAS E TIXO-
CONFORMADAS.
Apresentador: Vivian Maria Marini
(1) Unip; (2) Unicamp; 
Marini, V.M.(1); Gatamorta, F.(1); Boas, B.V.(1); Septímio,
R.S.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
304-107 AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO
MECÂNICO DE JUNTAS SOLDADAS COM O AÇO
BAIXA LIGA 8630M: ANÁLISE EXPERIMENTAL UTILI-
ZANDO A TÉCNICA DA CORRELAÇÃO DE IMAGENS.
Apresentador: Joao Felipe Vieira Lima
(1) UFERSA; 
Lima, J.F.V.(1); De Codes, R.N.(1); Da Costa, Y.J.M.(1); 
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10/11/2016 - 14:00h
304-108 AVALIÇÃO DA ENERGIA DE FALHA DE EMPI-
LHAMENTO ATRAVÉS DA DEFORMAÇÃO PLÁSTICA
COM AS PROPRIEDADES MECÂNICAS E MACROES-
TRUTURAL DA LIGA DE AL MODIFICADA COM FE E
ZR
Apresentador: Charles Hudson Martins Vasconcelos
(1) UFPA; 
Vasconcelos, C.H.M.(1); Silva, E.B.(1); Lobato, M.Q.(1);
Fernandes, E.A.(1); Quaresma, J.M.V.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-109 CARACTERIZAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO
TEMPO DE SOLUBILIZAÇÃO NA CURVA DE ENVELHE-
CIMENTO DA LIGA AA2618 COM ADIÇÃO DE CÉRIO E
ZIRCÔNIO
Apresentador: William Lemos Bevilaqua
(1) UFRGS; (2) UFSM; 
Simões, N.S.(1); Reguly, A.(1); Stadtlander, A.R.(1); Froehlich,
A.R.(1); Bevilaqua, W.L.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
304-111 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DO REVENI-
DO NA RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE AÇO
INOXIDÁVEL EMPREGADO NA INDÚSTRIA
PETROQUÍMICA
Apresentador: Neide Aparecida Mariano
(1) UNIFAL-MG; (2) UNIFEI; (3) USP; 
Mariano, N.A.(1); Fernandes, M.C.S.(1); Nakamatsu, S.(2);
Rueda, A.L.P.(1); Maestrelli, S.C.(1); Bruni, L.M.(3); Sousa,
L.L.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-112 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE
METAIS DE SOLDA DISSIMILARES DA LIGA À BASE
DE NÍQUEL AWS ER NICRMO-14 (INCONEL 686) ENVE-
LHECIDA À 950°C
Apresentador: Yuri Cruz da Silva
(1) UFC; (2) ULB; 
Silva, y.c.(1); Mina, E.M.(1); Dille, J.(2); Mota, M.F.(1); Silva,
C.C.(1); De Miranda, H.C.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-113 FORMAÇÃO DE VIDRO METÁLICO, A PARTIR
DE UMA LIGA À BASE DE FERRO, ATRAVÉS DE LASER
CLADDING E REFUSÃO A LASER
Apresentador: Marcos Fernandes De Carvalho
(1) UFSCar; (2) IEAv; (3) Unicamp; 
De Carvalho, M.F.(1); Riva, R.(2); Fogagnolo, J.B.(3); Kiminami,
C.S.(1); Afonso, C.R.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-115 OBTENÇÃO DE FILMES FINOS METÁLICOS
VÍTREOS E NANOCRISTALINOS DE LIGAS À BASE DE
TI, AU, ZR AND CU ATRAVÉS DE MAGNETRON SPUT-
TERING
Apresentador: Marcos Fernandes De Carvalho
(1) UFSCar; (2) CTI; 
De Carvalho, M.F.(1); Perticarrari, M.S.R.(1); Joani, E.(2);
Kiminami, C.S.(1); Afonso, C.R.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
304-116 ENSAIO NÃO DESTRUTIVO PARA ACOMPA-
NHAMENTO DE FASES FRAGILIZANTES EM UM AÇO
INOXIDÁVEL DUPLEX
Apresentador: Francildo De Oliveira Silva
(1) IFPB; (2) IFCE; (3) UFPB; (4) UFCG; 
Silva, E.M.(1); Leite, A.M.R.P.(1); Silva, F.O.(2); Leite, J.P.(3);
Leite, J.P.(4); 

09/11/2016 - 16:30h
304-117 INFLUÊNCIA DA POSIÇÃO DA AMOSTRA NA
NITRETAÇÃO A PLASMA EM GAIOLA CATÓDICA DE
INSERTOS DE METAL DURO
Apresentador: Ramsés Otto Cunha Lima
(1) UFERSA; 
Cunha Lima, R.O.(1); Vitoriano, J.O.(1); Gomes, A.V.R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-119 ANÁLISE MICROESTRUTURAL DA INTERFACE
DE REVESTIMENTOS DE AÇOS ESTRUTURAIS 2,25CR-
1MO E 2,25CR-1MO-0,25V COM DEPOSIÇÃO EM DUPLA
CAMADA DE AÇOS INOXIDÁVEIS AWS ER309L E AWS
ER347
Apresentador: Tathiane Caminha Andrade
(1) UFC; 
Andrade, T.C.(1); Pinheiro, P.H.M.(1); Cavalcante, N.E.(1); De
Miranda, H.C.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
304-120 RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR PITES EM
AÇOS DO SISTEMA FE-CR-NI-C
Apresentador: Neide Aparecida Mariano
(1) UNIFAL-MG; (2) UNIFEI; 
Mariano, N.A.(1); Nakamatsu, S.(2); Rueda, A.L.P.(1); Melo,
L.L.S.(1); Souza, J.J.(1); Sousa, L.L.(1); Fernandes, M.C.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-122 COMPORTAMENTO DA CORROSÃO DO AÇO
API 5L X80 EXPOSTO À ÁGUA PRODUZIDA EM
INSTALAÇÕES ONSHORE DE RECUPERAÇÃO DE
PETRÓLEO
Apresentador: Edkarlla Sousa Dantas De Oliveira
(1) UFPE; 
Oliveira, E.S.D.(1); Pereira, R.F.C.(1); Lima, M.G.A.(1); Urtiga
Filho, S.L.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-124 INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE ÍTRIO NA
RESISTÊNCIA À CORROSÃO DA LIGA 718
Apresentador: Clarissa Hadad Melo
(1) UFRJ; (2) UEZO; (3) COPPE/UFRJ; 
Melo, C.H.(1); Medeiros, M.A.R.(1); Santana, A.I.C.(2); Ribeiro,
R.M.(3); Araújo, L.S.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
304-125 ENSAIO PARA ACOMPANHAMENTO DE
FORMAÇÃO DE FASE ATRAVÉS DE MEDIDAS DE
PODER TERMOELÉTRICO DOS MATERIAIS
Apresentador: Bruno Ribeiro Araújo
(1) IFPB; (2) UFPB; 
Silva, E.M.(1); Leite, A.M.R.P.(1); Leite, J.P.(2); Araújo, B.R.(1);
Fialho, W.M.L.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-126 AVALIAÇÃO MICROESTRUTURAL DE NOVAS
LIGAS DE TITÂNIO DO SISTEMA TI-NB-FE-ZR (TNFZ)
PARA APLICAÇÕES BIOMÉDICAS.
Apresentador: Mariana Roveri Dal Bó
(1) Unicamp; 
Dal Bó, M.R.(1); Caram, R.(1); Salvador, C.A.F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-127 INFLUENCE OF ROTATIONAL SPEED IN THE
FRICTION SURFACING OF TITANIUM GRADE 1 ON TI-
6AL-4V
Apresentador: Natalia Lopes Do Vale
(1) UFPE; (2) HZG; 
Do Vale, N.L.(1); Urtiga Filho, S.L.(1); Fitseva, V.(2); Hanke,
S.(2); Dos Santos, J.F.(2); 
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08/11/2016 - 16:30h
304-128 ESTUDO DA OXIDAÇÃO DO NICRALy PARA
APLICAÇÃO EM TBC
Apresentador: Renata Jesuina Takahashi
(1) Unifesp; (2) IAE; 
Takahashi, R.J.(1); Assis, J.M.K.(2); Piorino Neto, F.(2); Reis,
D.A.P.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-131 ANÁLISE DO DESGASTE DE FERRAMENTA HSS
T6 UTILIZADA NO SANGRAMENTO DA LIGA
TERNÁRIA AL-7% SI-1%BI SOLIDIFICADA EM UM DIS-
POSITIVO VERTICAL ASCENDENTE.
Apresentador: Layo Ricardo Machado Leal
(1) UFPa; (2) UFPA; (3) Unicamp; (4) UNICAMP; (5) IFPA; 
Leal, L.R.m.(1); Barros, A.(1); Maia Neto, F.A.(2); Costa,
T.A.P.S.(3); Garcia, A.(4); Moreira, A.L.S.(2); Da Rocha,
O.F.L.(5); Silva, M.A.P.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-136 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E
MAGNÉTICA DA LIGA FE-18%NI-12%CO-4,9%MO-
1,5%TI SUBMETIDA A DIFERENTES TRATAMENTOS
TÉRMICOS
Apresentador: Glécilla Colombelli De Souza Nunes
(1) UEM; (2) UTFPR; 
Nunes, G.C.S.(1); Sarvezuk, P.W.(2); Biondo, V.(1); Salles Nunes,
M.V.(1); Jr, A.P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-137 TEXTURA CRISTALOGRÁFICA DE UM AÇO
PERLÍTICO DEFORMADO VIA TREFILAÇÃO
Apresentador: Ana Carolina Ribeiro Duarte
(1) UFF; 
Duarte, A.C.R.(1); Mendes, R.S.(1); Fontana, M.(1); Castro,
G.G.P.(1); Lins, J.F.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-139 ANÁLISE DA ESTABILIDADE TÉRMICA DE
UMA LIGA DE ALUMÍNIO DEFORMADA SEVERAMEN-
TE POR ECAP
Apresentador: Manuela Fontana
(1) UFf; (2) UFF; 
Fontana, M.(1); Lins, J.F.C.(2); Mendes, R.S.(2); Duarte,
A.C.R.(2); Castro, G.G.P.(2); Silva, F.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
304-140 EVOLUÇÃO DA TEXTURA CRISTALOGRÁFICA
DO COBRE TREFILADO NA TEMPERATURA
CRIOGÊNICA
Apresentador: Talita Gama Sousa
(1) IME; 
Sousa, T.G.(1); Brandao, L.P.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-143 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL
E DA TEXTURA DE UMA LIGA AA1070 DEFORMADA
VIA ECAP ATRAVÉS DA ROTA BA.
Apresentador: Manuela Fontana
(1) UFf; (2) UFF; 
Fontana, M.(1); Lins, J.F.C.(2); Mendes, R.S.(2); Duarte,
A.C.R.(2); Silva, F.R.F.(2); Castro, G.G.P.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
304-144 EFEITOS DAS ADIÇÕES DE MN E GD NAS
TRANSFORMAÇÕES DE FASE DA LIGA CU-9%AL
Apresentador: Almir Brandão Oliveira
(1) UNIFESP; 
Oliveira, A.B.(1); Silva, R.A.G.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-146 MONITORING HEAT TREATMENTS IN STEELS
By A NON DESTRUCTIVE ULTRASONIC METHOD
Apresentador: Linton Patricio Carvajal
(1) USACH; 
Carvajal, L.P.(1); Arévalo, E.(1); Astudillo, E.(1); Artigas, A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-148 ELLIPSOMETRIC CHARACTERIZATION OF
AZ31 MAGNESIUM ALLOy
Apresentador: Darlene Souza Da Silva Almeida
(1) UFF; 
Almeida, D.S.S.(1); Da Silva, L.(1); Garcia, M.D.T.(1); De
Castro, J.A.(1); Moreira, L.P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-149 CARACTERIZAÇÃO DE CAMADAS DE ÓXIDOS
FORMADAS POR OXIDAÇÃO CÍCLICA EM ALTAS
TEMPERATURAS EM LIGAS FESICRNI E FEMNSICRNI
Apresentador: Carolina Aurélia Ribeiro Maestro
(1) UFSJ; 
Araújo, A.J.(1); Sousa, V.F.(1); Malafaia, A.M.S.(1); Maestro,
C.A.R.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-152 ESTUDO DA SEGREGAÇÃO DAS PARTÍCULAS
DE SILÍCIO NA MICROSESTRUTURA DE LIGAS AL-
19%SI FUNDIDAS POR CENTRIFUGAÇÃO
Apresentador: Chester Contatori
(1) IFSP; (2) IPEN; (3) UPM; 
Contatori, C.(1); Couto, A.A.(2); Borges, A.A.C.(1); Kenchian,
G.(1); Vatavuk, J.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
304-153 SELEÇÃO DO MATERIAL PARA GRAMPO DE
SUTURA A PARTIR DA CARACTERIZAÇÃO DA
MANDÍBULA DA FORMIGA ATTA LAEVIGATA.
Apresentador: Thays Obando Brito
(1) UFRJ; 
Brito, T.O.(1); De Almeida, L.H.(1); Araújo, L.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-156 MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION
OF AZ31 MAGNESIUM ALLOy ROLLED SHEET
Apresentador: Darlene Souza Da Silva Almeida
(1) UFF; 
Almeida, D.S.S.(1); De Castro, J.A.(1); Moreira, L.P.(1); Da
Silva, L.(1); Silva, F.R.F.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-157 CORRELAÇÃO ENTRE A VELOCIDADE DE
SOLDAGEM E DA ALIMENTAÇÃO DO ARAME NO PRO-
CESSO DE SOLDAGEM GMAW COM A GEOMETRIA,
MICROESTRUTURA E MACROESTRUTURA DO
CORDÃO DE SOLDA
Apresentador: Paulo Henrique Ogata
(1) FATEC; 
Correia, F.C.(1); Krung, G.E.(1); Ogata, P.H.(1); Morais, D.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-159 CARACTERIZAÇÃO DO AÇO CA6NM SUBMETI-
DO A DIFERENTES CICLOS TÉRMICOS NO SIMULA-
DOR GLEEBLE BRUNA GIACCHERO LIMA (1)
FABÍOLA DE SOUZA VIANA (2) OLIVÉRIO MOREIRA
DE MACEDO SILVA (3) CARLOS ÂNGELO NUNES (4)
MARIA ISMENIA SODERO TOLEDO FARIA (4)
Apresentador: Bruna Giacchero Lima
(1) EEL-USP; (2) UBM; (3) IAE; (4) EEL/USP; 
Faria, M.S.T.(1); Lima, B.G.(1); Viana, F.S.(2); Silva, O.M.M.(3);
Nunes, C.A.(4); 

22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 123

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 123



07/11/2016 - 16:30h
304-162 ESTUDO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS E
MICROESTRUTURAIS DA LIGA CU-11,8AL-0,5BE
PASSÍVEIS DE MEMÓRIA DE FORMA
Apresentador: Renan Almeida Coelho
(1) UFRN; (2) UFPB; 
Coelho, R.A.(1); Gomes, R.M.(2); Melo, T.A.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
304-166 EFEITO DO JATEAMENTO COM GRANALHAS
DE AÇO (SHOT PEENING) NA TENSÃO RESIDUAL DA
LIGA DE ALUMÍNIO AA6082 SOLUBILIZADA E ENVE-
LHECIDA
Apresentador: Arnaldo Augusto Ciquielo Borges
(1) IFSP; (2) IPEN; (3) UPM; 
Couto, A.A.(1); Lima, N.B.(1); Araujo, M.C.(2); Contatori, C.(3);
Oliveira, R.R.(1); Kenchian, G.(3); Borges, A.A.C.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
304-170 OXIDAÇÃO CÍCLICA EM ALTA TEMPERATURA
EM LIGAS FESICRNI.
Apresentador: Shaiane Carazza Vallim
(1) UFSJ; 
Santos, J.N.(1); Malafaia, A.M.S.(1); Vallim, S.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-174 MICROESTRUTURA, PARÂMETROS
TÉRMICOS E PROPRIEDADES MECÂNICAS DA LIGA
TERNÁRIA AL-7%MG-1,5%FE
Apresentador: Leonardo Fernandes Gomes
(1) UFSCAR; (2) UFSCar; 
Gomes, L.F.(1); Silva, B.L.(2); Spinelli, J.E.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
304-175 EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL DE UMA
LIGA DE ALUMÍNIO AA 1070 COM MICROESTRUTURA
GROSSEIRA DEFORMADA DE MODO COMBINADO
VIA ECAP E POSTERIORMENTE LAMINAÇÃO A FRIO.
Apresentador: Rodrigo Pinto De Siqueira
(1) UFF; 
Sá, G.M.S.(1); Cardoso, R.R.(1); Siqueira, R.P.(1); Lins,
J.F.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-176 MICROESTRUTURA E TEXTURA
CRISTALOGRÁFICA EM AÇOS COM ELEVADO TEOR
DE ALUMÍNIO
Apresentador: Eustáquio De Souza Baêta Júnior
(1) IME; 
Baêta Júnior, E.S.(1); Botelho, R.A.(1); Brandao, L.P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-177 COMPARAÇÃO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE
INCORPORAÇÃO DO ÓXIDO DE COBALTO NA PENEI-
RA MOLECULAR SBA-15
Apresentador: Franciele Oliveira Costa
(1) UFCG; (2) ; 
Costa, F.O.(1); Da Silva, A.M.(1); Sousa, B.V.(1); Albuquerque,
J.S.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
304-178 CORRELATION BETWEEN MICROSTRUCTURE
AND MECHANICAL PROPERTIES OF AN AUSTEMPE-
RED DUCTILE IRON.
Apresentador: Vinícius Cardilo Campos Alves
(1) UFF; (2) UFSC; 
Alves, V.C.C.(1); Baracho, L.L.A.(1); Lopes, L.C.R.(1); Silva,
E.R.(2); Fonseca, G.S.(1); Silva, F.R.F.(1); Leal, R.H.(1); Santos,
C.T.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-179 ANÁLISE DA CURVA DE RESFRIAMENTO AUXI-
LIADA POR COMPUTADOR APLICADA PARA
DEFINIÇÃO DOS LIMITES DE ALIMENTAÇÃO NA
SOLIDIFICAÇÃO DA LIGA AL-SI HIPOEUTÉTICA
Apresentador: Carlos Raimundo Frick Ferreira
(1) UFRGS; (2) PUCRS; 
Ferreira, C.F.(1); Dedavid, B.A.(2); Barcellos, V.K.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-181 CORRELAÇÕES ENTRE PARÂMETROS
TÉRMICOS, MICROESTRUTURA E MOLHABILIDADE
DA LIGA COMERCIAL AL-5052 SOLIDIFICADA DIRE-
CIONALMENTE
Apresentador: Cínthia Toshimi Ogata
(1) UFSCar; (2) VM-CBA; 
Ogata, C.T.(1); Spinelli, J.E.(1); Pinheiro, F.P.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
304-183 ESTUDO DA MICROESTRUTURA
MULTICONSTITUÍDA DE UM AÇO BAIXA-LIGA
(0,26%C-1,13%MN-0,92%SI-0,72%CR) POR MEIO
MICROGRAFIAS COLORIDAS ÓPTICAS E MEV
Apresentador: Ivete Peixoto Pinheiro
(1) CEFET/MG; 
Gomes, M.H.A.(1); Vieira, A.G.(1); Pinheiro, I.P.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
304-185 UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE DRX, AFM,
MEV, EDS, EPMA E MICRODUREZA PARA CARACTE-
RIZAR O MATERIAL DE BICO INJETOR QUE OPERA A
ATÉ 2000 BAR
Apresentador: Emília Pereira Veras
(1) UFRN; 
Veras, E.P.(1); Medeiros, D.R.S.(1); Carvalho Filho, E.T.(1);
Medeiros, J.T.N.(1); Oliveira Filho, M.F.(1); Silva, L.C.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-186 INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS DE SOLDAGEM
COMO TENSÃO E CORRENTE NA TAXA DE
DEPOSIÇÃO PARA DIFERENTES ESPESSURAS DE
CHAPA
Apresentador: Paulo Henrique Ogata
(1) FATEC; 
Ogata, P.H.(1); Morais, D.(1); Correia, F.C.(1); Silva, D.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-193 ANÁLISE DA SENSITIZAÇÃO DE JUNTAS SOL-
DADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 409 E AISI 439 PARA
USO EM SISTEMA DE EXAUSTÃO VEICULAR
Apresentador: Giovanna Agarelli
(1) IMT; (2) CEUN-IMT; (3) GM; 
Agarelli, G.(1); De Lima, W.M.(2); Lebrão, S.M.G.(2); Lara,
J.A.C.(3); Colosio, M.A.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
304-195 ESTUDO DAS TENSÕES RESIDUAIS GERADAS
NA SOLDAGEM GTAW DE AÇO AISI 316L
Apresentador: Maria P. Cindra Fonseca
(1) UFF; (2) UFF - Universidade Federal Fluminense; 
Cindra Fonseca, M.(1); Martins, M.C.(1); Alcoforado, E.L.(1);
Souza, M.F.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
304-196 PROPRIEDADES FÍSICAS DO AÇO MARAGING-
350
Apresentador: Glécilla Colombelli De Souza Nunes
(1) UEM; (2) UTFPR; 
Nunes, G.C.S.(1); Sarvezuk, P.W.(2); Biondo, V.(1); Ivashita,
F.F.(1); Jr, A.P.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
304-197 SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E ATIVIDADE
ANTIBACTERIANA DO COMPLEXO ANTIMÔNIO-
QUERCETINA
Apresentador: Valcilaine Teixeira Barbosa
(1) UFAL; 
Barbosa, V.T.(1); Menezes, J.B.(1); Santos, J.C.C.(1); Bastos,
M.L.A.(1); Grillo, L.A.M.(1); Dornelas, C.B.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-198 ESTUDO DA MICROESTRUTURA DE LIGAS DO
SISTEMA TI-NI-CU NO ESTADO BRUTO DE FUSÃO E
SOLIDIFICADAS RAPIDAMENTE
Apresentador: Mayara Auxiliadora Castilho Benites
(1) UFMT; (2) UFSCar; 
Benites, M.A.C.(1); Chad, V.M.(1); Resende, L.(1); Jorge Junior,
A.M.(2); Medeiros, M.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-199 EFEITO DA MOAGEM SOBRE AS FASES DO
COMPÓSITO FE3AL-FE3ALCX
Apresentador: Maria Nalu Verona
(1) UTFPR; (2) UFPR; 
Verona, M.N.(1); Setti, D.(1); Cortés Paredes, R.S.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
304-200 ESTUDO DA MICROESTRUTURA DE LIGAS DO
SISTEMA TI-NI-ZR NO ESTADO BRUTO DE FUSÃO E
SOLIDIFICADAS RAPIDAMENTE
Apresentador: Marcia Moreira Medeiros
(1) UFMT; (2) UFSCar; (3) ; 
Kava, A.A.B.(1); Chad, V.M.(1); Hayama, A.O.F.(1); Jorge
Junior, A.M.(2); Medeiros, M.M.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
304-203 INFLUENCE OF THE HEAT INPUT ON THE
MICROSTRUCTURE AND RESIDUAL STRESS OF AISI
304L STEEL WELDED By AUTOGENOUS GTAW PRO-
CESS
Apresentador: Lívia Henriques De Souza
(1) UFF; (2) UniFOA; 
De Souza, L.H.(1); Moreira, L.P.(1); Xavier, C.R.(2); Marcelo,
C.J.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
304-204 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE MISTU-
RAS MG-TIFE PRODUZIDO POR LAMINAÇÃO A FRIO
SOB ATMOSFERA INERTE
Apresentador: Milton Luis Lago
(1) IFMA; (2) UFSCar; 
Lago, M.L.(1); Ishikawa, T.T.(2); Leiva, D.R.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
304-206 INFLUÊNCIA DA MICROESTRUTURA INICIAL
PARA A CINÉTICA DE REAÇÃO DE ESFEROIDIZAÇÃO
EM UM AÇO SAE 1080.
Apresentador: Arthur Araújo Almeida
(1) UFC; 
Almeida, A.A.(1); Da Silva, M.G.(1); Martins, J.G.(1); De Abreu,
H.F.G.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-207 AVALIAÇÃO DA MICRODUREZA NAS LIGAS DE
FE-CU-NB OBTIDAS POR PRENSAGEM A QUENTE.
Apresentador: Raissa Capanema Silveira
(1) UFOP; 
Silveira, R.C.(1); Oliveira, H.C.(1); Assis, P.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-208 DESGASTE DO MATERIAL DA PONTA DE UM
BICO INJETOR COMMON RAIL ENSAIADO COM BIO-
DIESEL
Apresentador: Diana Roberta Da Silva Medeiros
(1) UFRN; 
Medeiros, D.R.S.(1); Veras, E.P.(1); Silva, L.C.(1); Carvalho
Filho, E.T.(1); Oliveira Filho, M.F.(1); Medeiros, J.T.N.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-209 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE
JUNTAS SOLDADAS EM AÇO A36 SUBMETIDAS A DIFE-
RENTES ATAQUES QUÍMICOS.
Apresentador: Janaína André Cirino
(1) UFPE; (2) IFPE; 
Cirino, J.A.(1); Pereira Cavalcanti, B.N.(1); Silva, K.A.O.(1);
Lima Junior, D.R.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
304-211 EFEITO DA VARIAÇÃO DO TEOR DE AL NA
MICROESTRUTURA E MICRODUREZA DAS LIGAS DE
ALTA ENTROPIA CUAL0,9CRCOFE E CUAL0,5CRCOFE
Apresentador: Bianca Sales Oliveira
(1) Unifesp; (2) UNIFESP; 
Oliveira, B.S.(1); Silva, R.A.G.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
304-213 A CONTRIBUIÇÃO DAS IMPUREZAS PARA A
FORMAÇÃO DE TRINCAS A FRIO EM CHAPAS DE AÇO
C-MN DE GRANDE ESPESSURA
Apresentador: Aline Raquel Vieira Nunes
(1) UFRJ; (2) TECMETAL; 
Nunes, A.R.V.(1); Zeemann, A.(2); De Almeida, L.H.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-215 EFEITO DO PERCENTUAL DE BE NA
PRECIPITAÇÃO DA FASE GAMA2-CU9AL4 DA LIGA
EUTETÓIDE CU-AL-BE PASSÍVEL DO EFEITO
MEMÓRIA DE FORMA
Apresentador: áleft Verlanger Rocha Gomes
(1) UFERSA; 
Silva Júnior, M.Q.(1); Gomes, A.V.R.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
304-217 DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DE FILMES
FINOS DE TIO2 COM AUXILIO DO MÉTODO COMPU-
TACIONAL PUMA.
Apresentador: Eliakim Iago Pereira Alves
(1) UFRN; 
Sobrinho, V.S.S.(1); Queiroz, J.C.A.(1); Alves, E.I.P.(1); Souza,
I.A.(1); Almeida, E.O.(1); De Carvalho Costa, T.H.(1); Melo,
J.D.D.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-219 CARACTERIZAÇÃO DE PRODUTOS DE
CORROSÃO EM AÇO PATINÁVEL SUBMETIDO A
CICLOS DE MOLHAMENTO E SECAGEM
Apresentador: Sandra Travassos
(1) USP; (2) EEL-USP; 
Travassos, S.(1); De Melo, H.G.(1); Tomachuk, C.R.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
304-220 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DA
EFICIÊNCIA DE INIBIDOR DE CORROSÃO POR
ABSORÇÃO PARA MEIO ÁCIDO
Apresentador: Tiago Otaviano Da Silva
(1) UniEvangélica; 
Farias, E.C.M.(1); Silva, T.O.(1); Palmieri, J.O.(1); Pericoli, V.(1); 
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07/11/2016 - 09:30h
304-223 REVESTIMENTO DE LIGA STELLITE 6 DEPOSI-
TADO PELOS PROCESSOS DE SOLDAGEM GTAW E
SMAW EM SUBSTRATO AÇO INOXIDÁVEL AISI 410.
Apresentador: Fabio Conte Correia
(1) FATEC; 
Correia, F.C.(1); Maia, R.R.(1); Morais, D.(1); Ogata, P.H.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-224 MECHANICAL PROPERTIES OF WELDED
JOINTS OF NITI SHAPE MEMORy ALLOyS: A COMPA-
RATIVE STUDy BETWEEN THE GTAW, PAW AND LBW
PROCESSES
Apresentador: Theophilo Moura Maciel
(1) IFPB; (2) UFCG; 
Melo, R.H.F.(1); Oliveira, M.J.C.(2); Maciel, T.M.(2); Araújo,
C.J.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
304-225 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO CATA-
LISADOR COM ÓXIDO DE CÉRIO E MOLIBDÊNIO
(CEO2 – MOO3) SUPORTADO NA MCM-41.
Apresentador: Carlos Eduardo Pereira
(1) UFCG; 
Barros, T.R.B.(1); Souza, E.S.(1); Sousa, B.V.(1); Pereira,
C.E.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-226 DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DA
EFICIÊNCIA DE INIBIDOR DE CORROSÃO POR
ABSORÇÃO PARA MEIO ÁCIDO
Apresentador: Eduardo Coelho Da Mata Faria
(1) UEG/Unievangélica; (2) UniEvangélica; 
Monteiro, A.A.(1); Faria, E.C.M.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
304-228 EFEITO DA TEMPERATURA DE AQUECIMEN-
TO NA TÊMPERA NA MICROESTRUTURA DE UM AÇO
FERRAMENTA PARA TRABALHO A FRIO
Apresentador: Elaine Carballo Siqueira Corrêa
(1) CEFETMG; (2) CEFET-MG; 
Corrêa, E.C.S.(1); Zeitune, L.H.(1); Magalhães, A.S.(1); Bezerra,
A.S.(2); Lopes, W.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-232 ESTUDO DA CINÉTICA DE OXIDAÇÃO E
CARACTERIZAÇÃO DE CAMADAS OXIDADAS CICLI-
CAMENTE EM ALTAS TEMPERATURAS PARA LIGAS
FEMNSICRNI E FESICRNI
Apresentador: Valdecy Rodrigo Nascimento
(1) UFSJ; 
Souza, V.F.(1); Malafaia, A.M.S.(1); Araújo, A.J.(1); Santos,
J.N.(1); Nascimento, V.R.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-233 ANALySIS OF COMPOSITIONAL MODIFICA-
TION OF COMMERCIAL ALUMINIUM BRONZES FOR
OBTAINING FUNCTIONAL SHAPE MEMORy PROPER-
TIES
Apresentador: Jackson Brito Simões
(1) UFERSA; (2) UFCG; 
Simões, J.B.(1); De Araujo, A.P.M.(2); De Araujo, C.J.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
304-237 CHARACTERIZATION OF THE IMPLANT-
ABUTMENT INTERFACE WITH A DyNAMIC MICRO-
TORQUEMETER
Apresentador: Luís Claudio Aranha
(1) IPEN; 

Mucsi, C.S.(1); Rossi, J.L.(1); Nogueira, E.J.(1); Aranha, L.C.(1);
Jesus, E.R.B.(1); Alencar, M.C.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
304-238 ANÁLISE DE FILMES FINOS DE FTO, PRODUZI-
DOS POR SPRAy PIRÓLISE, A PARTIR DA DIFRAÇÃO
DE RAIOS X.
Apresentador: José César Augusto De Queiroz
(1) UFRN; (2) UFERSA; 
Queiroz, J.C.A.(1); Souza, I.A.(1); Oliveira, M.G.(2);
Nascimento, I.O.(1); Fernandes, F.M.(1); De Souza, L.M.(1); De
Carvalho Costa, T.H.(1); Melo, J.D.D.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-239 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E
PROPRIEDADES MECÂNICAS DE LIGAS DO SISTEMA
CU- ZR
Apresentador: Camila Aparecida Rosiak
(1) UFMT; (2) EEL/USP; 
Rosiak, C.A.(1); Chad, V.M.(1); Medeiros, M.M.(1); Nunes,
C.A.(2); Suzuki, P.A.(2); Coelho, G.C.(2); Pereira, J.C.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
304-240 CARACTERIZAÇÃO DE LIGAS DE ALUMÍNIO
7075-T6 NITRETADAS POR PLASMA
Apresentador: Danieli Aparecida Pereira Reis
(1) Unifesp; (2) UNIFESP; (3) EEL-USP; (4) ITA; 
Reis, D.A.P.(1); Camarinha, M.G.(2); Rocha, L.O.(2); Barboza,
M.J.R.(3); Da Silva Sobrinho, A.S.(4); Leite, D.M.(4); 

07/11/2016 - 16:30h
304-241 REVESTIMENTO POR LASER DA LIGA VÍTREA
FE60CR8NB8B24 COM 5 %PESO DE MOS2
Apresentador: Giovanna Giroto
(1) UFSCar; (2) IEAv; 
Giroto, G.(1); Gargarella, P.(1); Afonso, C.R.M.(1); Kiminami,
C.S.(1); De Carvalho, M.F.(1); Riva, R.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
304-244 INCORPORAÇÃO DO ÓXIDO DE MAGNÉSIO NA
ZEÓLITA MCM-22 UTILIZANDO A TÉCNICA DE
IMPREGNAÇÃO POR COMPLEXAÇÃO
Apresentador: André Miranda Silva
(1) UFCG; 
Silva, A.M.(1); Freire, v.A.(1); Fernandes, C.V.(1); Costa, F.O.(1);
Sousa, B.V.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
304-245 CARACTERIZAÇÃO SUPERFICIAL DO AÇO
MARAGING-350
Apresentador: Lilian Felipe Tupan
(1) UEM; (2) uem; 
Tupan, L.F.(1); Barragan, T.J.(1); Jr, A.P.(1); Ivashita, F.F.(2);
Biondo, V.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-246 INFLUENCIA DA SOLIDIFICAÇÃO RÁPIDA (SR)
NA FORMAÇÃO DE PRECIPITADOS
INTERMETÁLICOS NA LIGA DE ALUMÍNIO AA 319.0
Apresentador: Carlos Raimundo Frick Ferreira
(1) UFRGS; 
Ferreira, C.F.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
304-247 DEPOSIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NITRE-
TO DE TITÂNIO EM SILÍCIO UTILIZANDO DIFEREN-
TES GAIOLAS CATÓDICAS.
Apresentador: Fernanda De Melo Fernandes
(1) UFRN; (2) IFPI; (3) UFPI; 
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Nascimento, I.O.(1); Queiroz, J.C.A.(1); Alves, E.I.P.(1); De
Carvalho Costa, T.H.(1); Souza, L.G.V.M.(1); Freitas, R.S.(2); De
Sousa, R.R.M.(3); Dos Santos, F.E.(3); Fernandes, F.M.(1);
Dantas, B.F.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-248 ESTUDO DAS PROPRIEDADES DO ZINCO E
SUAS APLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL.
Apresentador: Bruno Oliveira Dos Anjos
(1) IFBa; 
Brasil, M.D.(1); Oliveira, O.M.(1); Dos Anjos, B.O.(1); Filhos,
G.C.R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-251 CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE PÓS
METÁLICOS USADOS NA FABRICAÇÃO DE MATRIZES
METÁLICAS
Apresentador: Amanda Cristina Gonçalves Silva
(1) UFOP; 
Aguiar, A.M.(1); Oliveira, H.C.(1); Assis, P.S.(1); Silva, A.G.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-252 ESTUDO TERMOMAGNÉTICO PARA
IDENTIFICAÇÃO DOS MINERAIS HEMATITA, MAGNE-
TITA E GOETHITA EM REJEITOS DE MINÉRIO DE
FERRO
Apresentador: Fabiane Leocadia Silva
(1) FaSar; (2) UFOP; (3) IFMG; (4) FG; 
Cunha, A.A.(1); Silva, B.M.C.(2); Silva, F.L.(2); Mendes, J.J.(3);
Sole, R.A.L.(4); Araújo, F.G.S.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
304-253 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E
DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DE LIGAS TI-?
TEMPERADAS E CICLICAMENTE DEFORMADAS
Apresentador: Márcia Almeida Silva
(1) UENF; 
Silva, M.A.(1); Matlakhova, L.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-255 ESTUDO DAS ALTERAÇÕES MICROESTRUTU-
RAIS EM CAVACOS DE UM AÇO SAE 1050 COMPACTA-
DOS SOB ALTA PRESSÃO.
Apresentador: Leonardo Resende
(1) UFMT; 
Resende, L.(1); Silva Soares, S.R.(1); Brandão, L.C.(1); Messias,
J.M.P.S.(1); Salvalaggio, L.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
304-257 CORRELAÇÃO ENTRE MICROESTRUTURA E
CAPACIDADE DE AMORTECIMENTO DE LIGA COM
MEMÓRIA DE FORMA CU-AL-NI-MN
Apresentador: Piter Gargarella
(1) UFSCar; (2) IFW Dresden; (3) IFW-Dresden; 
Wolf, W.(1); Pauly, S.(2); Mazzer, E.M.(1); Cava, R.D.(1);
Gustmann, T.(3); Kiminami, C.S.(1); Gargarella, P.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
304-260 ANÁLISE ATRAVÉS DE ELEMENTOS FINITOS
DO COMPORTAMENTO ANÔMALO EM OXIDAÇÃO
CÍCLICA DE LIGAS FEMNSICRNI
Apresentador: Valdecy Rodrigo Nascimento
(1) UFSJ; 
Nascimento, V.R.(1); Vallim, S.C.(1); Malafaia, A.M.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-261 ATIVAÇÃO POR CALCINAÇÃO DO OXIDO DE
ZIRCÔNIA UTILIZANDO DIFERENTES TEMPERATURAS
INCORPORADA NA PENEIRA MOLECULAR MCM-41

Apresentador: Carlos Eduardo Pereira
(1) ; (2) UFCG; 
Andrade, M.R.A.(1); Pereira, C.E.(2); Sousa, B.V.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
304-262 EVOLUÇÃO DA RUGOSIDADE NA INTERFACE
METAL-ÓXIDO DE LIGAS ENSAIADAS CICLICAMEN-
TE EM ALTAS TEMPERATURAS
Apresentador: Artur Mariano Sousa Malafaia
(1) UFSJ; 
Reis, L.A.(1); Malafaia, A.M.S.(1); Rabelo, L.F.P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-264 INFLUÊNCIA DE TRATAMENTOS TÉRMICOS
NA MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES
MECÂNICAS DO AÇO SAE 4140
Apresentador: Carlos Triveño Rios
(1) UFABC; 
Rios, C.T.(1); Do Amaral, M.P.(1); Souza, E.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-265 CARACTERIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO
MARTENSÍTICA POR CORRENTES PARASITAS EM
AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS CONTENDO
DIVERSOS TEORES DE CARBONO
Apresentador: Jorge Felipe Veiga Szlejf
(1) UFF; (2) Petrobras; (3) UFRJ; 
Pardal, J.M.(1); Tavares, S.S.M.(1); Carneval, R.O.(2); Martins,
J.L.F.(1); Silva, V.M.A.(3); Pereira, G.R.(3); Szlejf, J.F.V.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-266 MODELAGEM DA FRAÇÃO VOLUMÉTRICA DE
MARTENSITA INDUZIDA POR DEFORMAÇÃO A FRIO
EM DIVERSOS AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS
Apresentador: Juan Manuel Pardal
(1) UFF; (2) UNIFEI; (3) UFC; (4) UTN; 
Pardal, J.M.(1); Tavares, S.S.M.(1); Da Silva, M.R.(2); Garcia,
P.S.P.(1); Pardal, J.P.(3); Tavares, M.T.(1); De Abreu, H.F.G.(4); 

07/11/2016 - 16:30h
304-269 EFEITO DA VARIAÇÃO DO TEOR DE NB NAS
CARACTERÍSTICAS MICROESTRUTURAIS E
TÉRMICAS DE LIGAS DE MEMÓRIA DE FORMA
NITINB
Apresentador: Maria Eurenice Rocha Cronemberger
(1) UFSCar; 
Cronemberger, M.E.R.(1); Della Rovere, C.A.(1); Kuri, S.E.(1);
Sordi, V.L.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-270 CARACTERIZAÇÃO DE TERMOFOSFATO DE
ALUMINIO COM A ADIÇÃO DE ESCÓRIA
SIDERÚRGICA
Apresentador: Maria Silvia Camarão De Sousa
(1) IFPA; (2) EMBRAPA; (3) UFPA; 
Sousa, M.C.(1); Fernandez, O.C.(1); Brasil, E.(2); Da Costa,
M.L.(3); Pinheiro, E.R.(1); Costa, M.O.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-272 CARACTERIZAÇÃO DE FILTROS DE AÇO
INOXIDÁVEL 304 L SINTERIZADO, QUANTO SUA
RESISTÊNCIA À CORROSÃO
Apresentador: Lusinete Pereira Barbosa
(1) IPEN; (2) Brats; 
Barbosa, L.P.(1); Correa, O.V.(1); Karsokas Filho, N.(2); Costa,
I.(1); 
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09/11/2016 - 09:30h
304-273 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DA
JUNTA DISSIMILAR SOLDADA POR ARCO SUBMERSO
NO AÇO INOXIDÁVEL 304L COM DUPLEX UNS S31803
Apresentador: Douglas Morais
(1) FATEC-ITAQUERA; (2) FATEC; (3) FATEC-Itaquera; (4)
UMC-VL; (5) UMC-VL/FATEC-Itaquera; 
Morais, D.(1); Ogata, P.H.(2); Maia, R.R.(3); Correia, F.C.(4);
Colicchio, R.P.(5); Carneiro, P.G.(5); 

09/11/2016 - 16:30h
304-274 STRUCTURAL AND MICROSTRUCTURAL CHA-
RACTERIZATION OF TI-10MO-25ZR ALLOyS FOR BIO-
MEDICAL APPLICATIONS
Apresentador: Gabriela Piovesan Santiago Suárez
(1) UNESP - Univ Estadual Paulista; (2) UNESP - Univ. Estadual
Paulista; 
Suárez, G.P.S.(1); Araújo, R.O.(1); Grandini, C.R.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
304-275 INFLUÊNCIA DA TAXA DE SOLIDIFICAÇÃO NA
MICROESTRUTURA DA LIGA AL65CU35-XFEX E NA
FORMAÇÃO DA FASE ICOSAÉDRICA
Apresentador: Maria Eduarda Tedesco Farina
(1) PUCRS; (2) UFRGS; 
Dedavid, B.A.(1); Farina, M.T.(1); Da Piedade, L.S.(1); Rohr,
J.D.(1); Ferreira, C.F.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
304-278 O CRESCIMENTO DO USO DO AÇO EM
EDIFICAÇÕES COMERCIAIS NO BRASIL. (ESTUDO DE
CASO ENTRE ESTRUTURA DE AÇO X PRÉ-FABRICADO
DE CONCRETO).
Apresentador: Wanessa Letícia De Oliveira Miranda
(1) CEUNIH; (2) UFMG; 
Miranda, W.L.O.(1); Machado, E.R.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
304-279 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE
CARBONETOS FORMADOS A PARTIR DE FERRO-
LIGAS POR FUSÃO A ARCO ELÉTRICO
Apresentador: Juno Gallego
(1) UNESP; 
Gallego, J.(1); Palermo, E.S.(1); Godoy, H.S.(1); Pontin, G.I.(1);
Egito, G.M.P.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-285 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E
RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE LIGAS QUASICRISTA-
LINAS DO SISTEMA AL-FE-NB
Apresentador: Fabio Yuji Kachiwazaki
(1) UFSCar; 
Kachiwazaki, F.Y.(1); Oliveira, L.G.B.(1); Afonso, C.R.M.(1);
Della Rovere, C.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
304-287 EFEITO DA FADIGA TÉRMICA NA MICROES-
TRUTURA E ANÁLISE DAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS NUMA JUNÇÃO CUAG/CU COM A LIGA
SN100C.
Apresentador: Osmar Roberto Bagnato
(1) LNLS / USF; (2) LNLS; (3) USF; 
Bagnato, O.R.(1); Ambrosio, C.(2); Capovilla, M.(3); Silva,
F.(3); 

10/11/2016 - 09:30h
304-288 CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE
FASE SIGMA NO AÇO DUPLEX UNS 32304 RECOZIDO.
Apresentador: Anna Paula Rollemberg

(1) UFF; 
Rollemberg, A.P.(1); Lins, J.F.C.(1); Bertagnolli, D.C.(1); Lemos,
H.L.S.(1); Braga, J.O.(1); Castro, G.G.P.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-289 ANÁLISE DE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E
IMPACTO, EM SUPERFÍCIES REVESTIDAS POR SOL-
DAGEM APLICADAS NA MOAGEM SAG
Apresentador: Glaciane Miranda De Oliveira
(1) UNIFESSPA; (2) UFPA; 
De Oliveira, G.M.(1); Carvalho, M.C.(1); Braga, E.M.(2);
Oliveira, S.S.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
304-291 EFEITO DE PEQUENAS ADIÇÕES DE BORO NA
MICROESTRUTURA DE LIGAS DE ALTA ENTROPIA DO
SISTEMA ALCOCRFENI
Apresentador: Guilherme Zepon
(1) UFSCar; 
Wolf, W.(1); Ferrari, V.(1); Zepon, G.(1); Bolfarini, C.(1);
Kiminami, C.S.(1); Botta, W.J.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-293 CARACTERIZAÇÃO SUPERFICIAL,
MORFOLÓGICA E ESTRUTURAL DA INTERFACE DE
LIGAÇÃO DE JUNÇÕES DISSIMILARES SOLDADAS
POR FRICÇÃO
Apresentador: Eder Paduan Alves
(1) DCTA-IAE; 
Alves, E.P.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-295 ANALISAR A INFLUÊNCIA DOS TRATAMEN-
TOS TÉRMICOS NA MACROGRAFIA DO AÇO – SAE
1045 UTILIZANDO O REAGENTE QUÍMICO FRy.
Apresentador: Andréia Araújo Fortes Cavalcante
(1) IFPI; (2) UEMA - IFPI; 
Pereira, W.N.(1); Silva, s.a.(1); Araujo, W.M.P.(1); Cavalcante,
A.A.F.(1); Lima, Y.C.C.(1); Salgado, M.F.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
304-297 INFLUENCE OF DIFFERENT HEAT TREAT-
MENTS OF SPHEROIDIZING IN THE MICROSTRUCTU-
RE AND HARDNESS OF A STEEL SAE 1045 COMMER-
CIAL
Apresentador: Margarida Márcia Fernandes Lima
(1) UFOP; 
Lima, M.M.F.(1); Valeri, F.S.(1); Faria, G.L.(1); Godefroid,
L.B.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-298 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE
LIGAS TI-NI FUNDIDAS E A REAVALIAÇÃO DAS
REAÇÕES INVARIANTES ENVOLVENDO A FASE
LÍQUIDA DO SITEMA TI-NI.
Apresentador: Mayara Dos Santos Pontes
(1) Rural; (2) USP; (3) EEL/USP; 
Pontes, M.S.(1); Lima-kühn, B.B.(2); Suzuki, P.A.(3); Coelho,
G.C.(3); Nunes, C.A.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
304-299 ESTUDO DA CINÉTICA DE RECRISTALIZAÇÃO
E DA EVOLUÇÃO DA TEXTURA CRISTALOGRÁFICA
EM FERRO PURO
Apresentador: Gabriel Gonçalves Pessoa De Castro
(1) UFF; 
Lima, V.C.R.A.(1); Lins, J.F.C.(1); Castro, G.G.P.(1); De Aguiar,
P.L.(1); 
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07/11/2016 - 09:30h
304-300 ESTUDO DA LAMINAÇÃO CRIOGÊNICA DE
METAIS DE DIFERENTES ENERGIAS DE FALHA DE
EMPILHAMENTO
Apresentador: Milene Yumi Maeda
(1) UEPG; 
Maeda, M.Y.(1); Cintho, O.M.(1); Hupalo, M.F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-302 EFEITO DA TEMPERATURA DE
SINTERIZAÇÃO NAS LIGAS FE-30NI-2MO E FE-30NI-
1MO OBTIDAS POR METALURGIA DO PÓ
Apresentador: Ruthilene Catarina Lima Da Silva
(1) UFERSA; (2) IFRN; 
Alves, V.H.C.(1); Lima Da Silva, R.C.(2); Soares, J.C.(1); Gomes,
A.V.R.(1); Silva Júnior, M.Q.(1); Reis, F.U.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-303 EFEITO DA VARIAÇÃO DE PRESSÃO NA ETAPA
DE COMPACTAÇÃO DA LIGA FE-NI-MO NO PROCESSO
DA METALURGIA DO PÓ.
Apresentador: áleft Verlanger Rocha Gomes
(1) UFERSA; (2) IFRN; (3) UFC; 
Soares, J.C.(1); Silva Júnior, M.Q.(1); Alves, V.H.C.(1); Lima Da
Silva, R.C.(2); Gomes, A.V.R.(1); Reis, F.E.U.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
304-304 PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO
ESTRUTURAL E ELETROQUÍMICA DE LIGAS AMOR-
FAS A BASE DE NI
Apresentador: Emandro Vieira Costa
(1) IPRJ-UERJ; (2) UFSCar; 
Costa, E.V.(1); Botta, W.J.(2); Bastos, I.N.(1); Aliaga, L.R.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-305 INVESTIGAÇÃO EXPERIMENTAL DO DIAGRA-
MA DE FASES DO SISTEMA BINÁRIO NI-SN
Apresentador: Carolina Andrade Freire
(1) EEL/USP; 
Freire, C.A.(1); Eleno, L.T.F.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-306 EVOLUÇÃO MICROESTRUTURAL DA LIGA
BETA TI-5553 MEDIANTE MODIFICAÇÕES DO TRATA-
MENTO TÉRMICO BASCA
Apresentador: Michele Mayumi Matsuo
(1) UFSCar; 
Matsuo, M.M.(1); Campanelli, L.C.(1); Bolfarini, C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
304-307 INFLUÊNCIA DA MICROESTRUTURA NA
RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO AISI 317L
Apresentador: Sérgio Souto Maior Tavares
(1) UFF; (2) CEFET/RJ - UnED Itaguaí; (3) EEL/USP; 
Tavares, S.S.M.(1); Farneze, H.N.(2); Souza Filho, I.R.(3);
Sandim, M.J.R.(3); Feijó, G.F.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
304-308 SOLUBILIZAÇÃO E ENVELHECIMENTO DA
SUPERLIGA MAR-M246 MODIFICADA COM NIÓBIO
Apresentador: Luciano Braga Alkmin
(1) CEFET-RJ; (2) EEL/USP; (3) UNESP; 
Alkmin, L.B.(1); Nunes, C.A.(2); Baldan, R.(3); Coelho, G.C.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
304-309 INFLUÊNCIA DA FORMAÇÃO DA FASE SIGMA
NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E MAGNÉTICAS DE
UM AÇO INOXIDÁVEL DUPLEX.
Apresentador: Heitor Conde Figueiredo
(1) IEM; (2) UNIFEI; 

Figueiredo, H.C.(1); Da Silva, M.R.(2); Melo, M.M.(2);
Mendonça, C.S.P.(2); Ciacco, P.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-310 RECRISTALIZAÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL
LEAN DUPLEX LDX2101 SUBMETIDO A REDUÇÃO DA
ESPESSURA POR LAMINAÇÃO A FRIO
Apresentador: Ramiro Gomes De Freitas Neto
(1) UFRN; 
Freitas Neto, R.G.(1); Silva, W.S.(1); Buschinelli, A.J.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-312 ESTUDO DE MANCAIS PARA USO NA BARRA DE
ENSAIO DINÂMICO DE COMPRESSÃO SHPB
Apresentador: Jesualdo Luiz Rossi
(1) IPEN; 
Mucsi, C.S.(1); Rossi, J.L.(1); Gomes, M.P.(1); Nogueira, E.J.(1);
Souza, M.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-317 ANÁLISE MICROESTRUTURAL DE ENVELHE-
CIMENTO EM SERVIÇO DE SUPERLIGAS À BASE DE
NÍQUEL UTILIZADAS EM PALHETAS DE TURBINA A
GÁS
Apresentador: Igor Jefferson Araujo
(1) UFRN; (2) CTGÁS-ER; (3) Petrobras; 
Araujo, I.J.(1); Almeida, M.D.(2); Vieira, F.A.(3); Castro,
N.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-318 INFLUÊNCIA DOS TRATAMENTOS TÉRMICOS
NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E NA CONDUTIVI-
DADE ELÉTRICA DA LIGA 2024
Apresentador: Mirian Lourdes Noronha Motta Melo
(1) UNIFEI; 
Silva, A.(1); Rodrigues, C.A.(1); Melo, M.L.N.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-321 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DOS
AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS AISI 316L E 317L
SOLDADOS PELO PROCESSO TIG
Apresentador: Sonia Braunstein Faldini
(1) UPM; 
Altieri, W.M.(1); Vatavuk, J.(1); Faldini, S.B.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-322 EFFECT OF HyDROGEN DECRIPTATION PRES-
SURE ON PARTICLE SIZE OF RARE EARTH BASED
ALLOyS FOR NI-MH BATTERy PRODUCTION
Apresentador: Julio Cesar Serafim Casini
(1) IPEN; (2) IFRO; 
Casini, J.C.S.(1); Soares, E.P.(2); Silva, F.M.(1); Vieira, L.S.(1);
Faria, R.N.(2); Takiishi, H.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
304-323 COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DAS MATRI-
ZES METÁLICAS DO SISTEMA FE-CU-NB OBTIDAS
POR PRENSAGEM A QUENTE
Apresentador: Adriano Corrêa Batista
(1) UFOP; 
Oliveira, H.C.P.(1); Batista, A.C.(1); Perpétuo, G.J.(1); Assis,
P.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
304-324 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS MICRO ESTRUTU-
RAIS NA DUREZA DA LIGA AL7075.
Apresentador: Edwin Gilberto Medina
(1) UNIFEI; 
Medina, E.G.(1); Silva, A.(1); Quintero, Y.F.(1); Silva,
A.A.A.P.(1); Melo, M.L.N.M.(1); 
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10/11/2016 - 14:00h
304-325 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE
LIGAS QUASICRISTALINAS ALCUFE(MN = 0.5, 1, 3, 5)
Apresentador: Maria Aline Martins
(1) UFPB; 
Martins, M.A.(1); Passos, T.A.(1); Cavalcante, D.G.L.(1); Lima,
S.J.G.(1); Gomes, R.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
304-326 CARACTERIZAÇÃO E SUGESTÃO DE MELHO-
RIA EM BARRA DE MOINHO DE COMINUIÇÃO DE
MINÉRIO.
Apresentador: Lucas Silva Fontes
(1) UFS; 
Fontes, L.S.(1); Reis, R.(1); Silva, A.S.(1); Celestino, C.(1);
Griza, S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-327 ANÁLISE DE FALHA E CARACTERIZAÇÃO
METALÚRGICA DE CABEÇA DE APLICAÇÃO DE
ASSENTAMENTO DE REGULADOR DE FLUXO.
Apresentador: Jader Pitangueira Badaró
(1) UFS; 
Badaró, J.P.(1); Reis, R.C.S.(1); Silva, A.S.(1); Andrade,
C.E.C.(1); Griza, S.(1); Severiano, J.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
304-329 ANÁLISE DE FALHA DE PARAFUSOS DO FIL-
TRO DE COMPRESSOR DE AR DE VÁLVULA DE DERI-
VADOS DE PETRÓLEO
Apresentador: Ihana Gabriela Conceição Jesus
(1) UFS; 
Jesus, I.G.C.(1); Andrade, C.E.C.(1); Griza, S.(1); Silva, A.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
304-330 ANÁLISE DE FALHA E CARACTERIZAÇÃO
METALÚRGICA DE TUBO DE PRESSÃO
Apresentador: Jader Pitangueira Badaró
(1) UFS; 
Badaró, J.P.(1); Fontes, L.S.(1); Silva, A.S.(1); Andrade,
C.E.C.(1); Griza, S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
304-331 CARACTERIZAÇÃO DO ALUMÍNIO LÍQUIDO A
PARTIR DA ADIÇÃO DE BORO PARA O AUMENTO DA
CONDUTIVIDADE ELÉTRICA.
Apresentador: Marilsa Aparecida Mota
(1) UNIFAL; (2) UNIFAL-MG; 
Nunes, A.G.(1); Pipano, T.(1); Mota, M.A.(1); Mariano, N.A.(2);
Ramos, E.C.T.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
304-333 EFEITO DO PROCESSO CRIOGÊNICO NA MICRO-
ESTRUTURA E PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS LIGAS
TI – 35NB – (0,0; 2,5; 5,0; 7,5) SN
Apresentador: Ihana Gabriela Conceição Jesus
(1) UFS; 
Jesus, I.G.C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
304-334 ESTUDO DE FALHA DO EIXO DE CORREIA
TRANSPORTADORA DE MINÉRIO
Apresentador: Tiago Nunes Lima
(1) UFS; 
Santos, R.C.S.(1); Silva, A.S.(1); Badaró, J.P.(1); Reis, R.C.S.(1);
Griza, S.(1); Lima, T.N.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
304-336 ANÁLISE: ANÁLISE DE FALHA EM PARAFUSO
PRISIONEIRO 5/8’’ - 11 UNC, ASTM-A193 B8M CL.2
Apresentador: Thiago Figueiredo Azevedo
(1) UFS; 
Santos, R.C.S.(1); Silva, A.S.(1); Reis, R.C.S.(1); Griza, S.(1);
Badaró, J.P.(1); Azevedo, T.F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
304-337 ESTUDO DE PROPRIEDADES MECÂNICAS DE
METAIS POR MEIO DE ENSAIOS DE TRAÇÃO
CRIOGÊNICOS
Apresentador: Maxwell Silva Azevedo
(1) Universidade Estadual de Ponta Grossa; (2) UEPG; 
Cintho, O.(1); Izumi, M.T.(2); Maeda, M.Y.(2); Azevedo,
M.S.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
304-338 ESTUDO COMPARATIVO DE PROPRIEDADES
MECÂNICAS EM TEMPERATURAS CRIOGÊNICAS DE
AÇOS INOXIDÁVEIS FERRÍTICO, AUSTENÍTICO E
DÚPLEX
Apresentador: Maxwell Silva Azevedo
(1) UEPG; (2) Universidade Estadual de Ponta Grossa; 
Cintho, O.(1); Izumi, M.T.(2); Maeda, M.Y.(2); Azevedo,
M.S.(2); Namur, R.S.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
304-340 BIREFRINGENCE AND POISSON’S RATIO
DETERMINED By ULTRASOUND: TOOLS TO FOLLOW-
UP DEFORMATION By COLD ROLLING AND RECRyS-
TALLIZATION
Apresentador: Linton Patricio Carvajal
(1) USACH; 
Carvajal, L.P.(1); Artigas, A.(1); Monsalve, A.(1); Vargas, Y.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
304-342 EFEITO DO TEMPO E DA TEMPERATURA DE
TRATAMENTO TÉRMICO NA MICROESTRUTURA E NA
DUREZA DE UM FERRO FUNDIDO NODULAR
Apresentador: Elaine Carballo Siqueira Corrêa
(1) Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; (2)
CEFETMG; (3) CEFET; 
Corrêa, E.C.S.(1); Ribeiro, B.C.M.(2); Martins, S.C.S.(2);
Bezerra, A.C.S.(3); Lopes, W.(2); Braga, C.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
304-343 SINTERIZAÇÃO DE BLOCOS METÁLICOS DE
CO-CR-MO UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE
PRÓTESES DENTÁRIAS POR PROTOTIPAGEM
CAD/CAM
Apresentador: Bruno Xavier Freitas
(1) UERJ-FAT; (2) USP-EEL; (3) EEL/USP; 
Santos, C.(1); Freitas, B.X.(2); Nunes, C.A.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
304-346 INFLUÊNCIA DO APORTE TÉRMICO E DO
TEMPO DE ENVELHECIMENTO SOBRE A MICROES-
TRUTURA DE JUNTAS SOLDADAS DO AÇO
INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO AISI 317L
Apresentador: Pedro Duarte Antunes
(1) UNIFEI; (2) CEFET-MG; (3) UFC; 
Antunes, P.D.(1); Corrêa, E.O.(2); Silva, C.C.(3); Souza, P.O.(2);
Gonçalves, J.L.(2); 
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09/11/2016 - 09:30h
305-004 AVALIAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS PROPRIEDA-
DES MECÂNICAS DE UM AÇO 1045 APÓS PROCESSO
DE DEFORMAÇÃO PLÁSTICA
Apresentador: Vinicius Waechter Dias
(1) UFRGS; (2) IFSul; (3) IFSUL; 
De Souza, V.M.(1); De Souza, P.M.(2); Dias, V.W.(1); Souza,
T.F.(3); Rocha, A.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
305-007 MOLAS DE SUSPENSÃO PRODUZIDAS EM
DIFERENTES PROCESSOS DE JATEAMENTO.
Apresentador: Olivério Moreira De Macedo Silva
(1) IAE; (2) USP-Lorena; (3) Mubea; 
Lourenço, N.J.(1); Silva, O.M.M.(1); Silva, R.P.(2); Vieira,
R.F.P.(3); 

10/11/2016 - 14:00h
305-009 INFLUÊNCIA DA ENERGIA DE SOLDAGEM NA
TENACIDADE DE JUNTAS SOLDADAS DO SUPERDU-
PLEX SAF 2507
Apresentador: Eden Santos Silva
(1) IFMA; (2) CEUMA; 
Lopes, B.L.(1); Leal, V.S.(1); Silva, E.S.(2); Martins, W.P.(1);
Sousa Alves, A.M.(1); Junior, J.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
305-011 EFEITO DE PARÂMETROS OPERACIONAIS
SOBRE A REPRESENTATIVIDADE DOS RESULTADOS
DE ENSAIO DE MICRODUREZA VICKERS
Apresentador: Gilson Ataliba Faria
(1) UFOP; (2) UFV; 
Faria, G.L.(1); Faria, G.A.(2); Rios, M.C.G.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
305-012 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO EM FADIGA
DA LIGA DE ALUMÍNIO 7075 SOLUBILIZADO E ENVE-
LHECIDO
Apresentador: Antônio Augusto Couto
(1) M; (2) Mackenzie e IPEN-CNEN/SP; (3) Mackenzie; 
Gonzalez, J.(1); Couto, A.A.(2); Vatavuk, J.(3); Bonfitto,
G.B.(3); 

08/11/2016 - 09:30h
305-013 EFFECT OF WELDING HEAT ON THE BALLIS-
TIC RESISTANCE OF A HIGH HARDNESS ARMOR
(HHA) STEEL
Apresentador: Suzane De Sant’ana Oliveira
(1) IME; 
Weber, R.P.(1); Suarez, J.M.(1); Souza, E.S.(1); Oliveira, S.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
305-014 INFLUENCE OF THE ADIABATIC SHEAR BAND
ON THE BALLISTIC RESISTANCE OF HIGH HARDNESS
ARMOR (HHA) STEEL
Apresentador: Suzane De Sant’ana Oliveira
(1) IME; 
Weber, R.P.(1); Paula, A.S.(1); Oliveira, S.S.(1); Souza, E.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
305-016 EFFECT OF CRySTALLOGRAPHIC TEXTURE
ON MECHANICAL AND ANISOTROPIC PROPERTIES IN
HSLA GRADE-420 STEEL UNDER VARIOUS THERMO-
MECHANICAL PATHS
Apresentador: Mohammad Masoumi
(1) UFC; (2) IFCE; 
Masoumi, M.(1); Silva, C.C.(1); Aguiar, W.M.(2); Mendes,
Z.L.T.(1); De Abreu, H.F.G.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
305-017 DETERMINATION OF MECHANICAL PROPER-
TIES FOR MICROHARDNESS MAPPING IN A 5052 ALU-
MINUM ALLOy WELDED By MIG PROCESS
Apresentador: Ana Emília Diniz Silva Guedes
(1) EST-UEA; (2) UEA; (3) UFRN; 
Moreira, G.S.(1); Neto, J.C.M.(2); Silva, J.V.(2); Neto, J.E.(2);
Ferro, K.H.P.(2); Freitas, B.M.(2); Guedes, A.E.D.S.(3); Sansone,
J.L.(2); Rodrigues, R.A.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
305-018 AVALIAÇÃO DA SUSCEPTIBILIDADE À
FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO DE JUNTAS SOL-
DADAS DO AÇO AISI 8630 ATRAVÉS DE ENSAIO DE
IMPLANTE
Apresentador: Theophilo Moura Maciel
(1) UFCG; (2) UFPB; 
Maciel, T.M.(1); Luna, T.C.(1); Neto, R.Q.C.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
305-023 PROPRIEDADES MECÂNICAS À FADIGA DO
AÇO 316 APÒS APLICAÇÃO DE PÓS DE NICRALy APLI-
CADO PELO MÈTODO HIPERSÔNICO DE ASPERSÃO
TÉRMICA HP/HVOF MEDIANTE IRRADIAÇÃO COM
FEIXE DE LASER DE CO2.
Apresentador: Silvelene Alessandra Silva
(1) UNIPAMPA; (2) IEAv; (3) UBC; (4) ETEP; (5) ITA; 
Oliveira, A.C.(1); Silva, S.A.(2); Silva Pita, G.R.(3); Ferreira,
M.S.(4); Chagas, D.C.(5); Teleginski, V.(5); Vasconcelos, G.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
305-026 REFUSÃO SUPERFICIAL A LASER DE PLACAS
DA LIGA COM MEMÓRIA DE FORMA CU-11.85AL-
3.2NI-3MN PROCESSADAS POR FUNDIÇÃO POR
SUCÇÃO.
Apresentador: Murillo Romero Da Silva
(1) UFSCar; 
Da Silva, M.R.(1); Gargarella, P.(1); Kiminami, C.S.(1); Botta,
W.J.(1); Bolfarini, C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
305-028 INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DO PROCES-
SO DE SOLDAGEM INNERSHIELD NAS
CARACTERÍSTICAS DA SOLDA DE UM AÇO ESTRUTU-
RAL ASTM - A36
Apresentador: Waldemir Passos Martins
(1) IFMA; 
Martins, W.P.(1); Caetano, P.C.(1); Costa, J.J.(1); Leal, V.S.(1);
Nascimento, C.F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
305-030 ANÁLISE DA MICROESTRUTURA E DO COM-
PORTAMENTO MECÂNICO DE UM AÇO DUAL PHASE
DA CLASSE DE RESISTÊNCIA DE 1000 MPA REVENIDO
Apresentador: Elaine Carballo Siqueira Corrêa
(1) CEFETMG; (2) UFMG; 
Corrêa, E.C.S.(1); Martins, S.C.S.(1); Magalhães, A.S.(1);
Aguilar, M.P.(2); Lopes, W.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
305-033 LASER CLADDING DE PÓS OBTIDOS POR MOA-
GEM DE ALTA ENERGIA DE LIGAS NANOCRISTALI-
NAS TI-(NB,MO)-FE-SN.
Apresentador: André Luiz Vidilli
(1) UFSCar; (2) UPV; (3) IEAv; 
Vidilli, A.L.(1); Afonso, C.R.M.(1); Amigó, V.B.(2); Amigó,
A.M.(2); Riva, R.R.(3); Kiminami, C.S.(1); 

22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 131

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 131



09/11/2016 - 09:30h
305-034 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE TRABA-
LHO NA MICROESTRUTURA E NO COMPORTAMENTO
MECÂNICO DO AÇO PATINÁVEL USISAC 350.
Apresentador: Geraldo Lúcio Faria
(1) UFOP; (2) IFMG; 
Faria, G.L.(1); Santos, D.A.S.(1); Ribeiro, M.R.(1); Queiroz,
R.R.U.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
305-035 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E DE
FADIGA DO AÇO DE FASES COMPLEXAS, UTILIZADO
EM COMPONENTES ESTRUTURAIS PELA INDÚSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA.
Apresentador: Antonio Jorge Abdalla
(1) FEG-UNESP; (2) ITA; (3) FATEA; 
Silva, E.A.(1); Silva, J.W.J.(2); Martins, M.S.(1); Pereira,
M.S.(1); Abdalla, A.J.(3); 

10/11/2016 - 09:30h
305-036 CARACTERIZAÇÃO EM IMPACTO E MICROES-
TRUTURAL DO AÇO ESTRUTURAL DE FASES COM-
PLEXAS, UTILIZADO NA INDÚSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA.
Apresentador: Antonio Jorge Abdalla
(1) FEG-UNESP; (2) ITA; (3) FATEA; 
Silva, E.A.(1); Silva, J.W.J.(2); Martins, M.S.(1); Pereira,
M.S.(1); Abdalla, A.J.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
305-037 COMPORTAMENTO DE FADIGA DE PARAFUSO
PRISIONEIRO EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO A
TENSÕES MÉDIA CONSTANTE.
Apresentador: Macclarck Pessoa Nery
(1) UFS; 
Nery, M.P.(1); Badaró, J.P.(1); Nogueira, C.F.M.(1); Santos,
R.C.S.(1); Griza, S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
305-038 EFEITO DO ENVELHECIMENTO E
COMPOSIÇÃO QUÍMICA NAS CURVAS DA/DN X ?K DAS
LIGAS DE TINBSN DEFORMADAS A FRIO
Apresentador: Tiago Nunes Lima
(1) UFS; 
Lima, T.N.(1); Azevedo, T.F.(1); Fontes, L.S.(1); Griza, S.(1);
Monteiro, E.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
305-040 INFLUÊNCIA DA MICROESTRUTURA NAS PRO-
PRIEDADES MECÂNICAS E DE TENACIDADE À FRA-
TURA DAS LIGAS DO SISTEMA TINBSN DEFORMADAS
A FRIO
Apresentador: Tiago Nunes Lima
(1) UFS; 
Lima, T.N.(1); Azevedo, T.F.(1); Monteiro, E.A.(1); Fontes,
L.S.(1); Griza, S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
305-042 MINI-MOLAS SUPERELÁSTICAS COMERCIAIS
DE LIGAS NI-TI COM MEMÓRIA DE FORMA: COM-
PORTAMENTO DINÂMICO
Apresentador: Kleberton Rostand Almeida Barboza
(1) UFCG; (2) UFPE; (3) UFERSA; 
Barboza, K.R.A.(1); Dos Santos, A.G.(2); Vilar, Z.T.(3); De
Araujo, C.J.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
305-043 ANÁLISE DO LIMITE DE RESISTÊNCIA À FADI-
GA DE JUNTAS PARAFUSADAS

Apresentador: Tiago Nunes Lima
(1) UFS; 
Thompson, F.F.(1); Lima, T.N.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
305-044 INFLUÊNCIA DA DEFORMAÇÃO POR CISA-
LHAMENTO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO
ALUMÍNIO AA1050
Apresentador: Bianca Delazari Zanchetta
(1) UFSCar Sorocaba; (2) LNNano; 
Zanchetta, B.D.(1); Rosa, A.G.A.(1); Madeira Kliauga,
A.M.K.(1); Da Silva, V.K.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
305-045 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES
TRATAMENTOS TÉRMICOS SOBRE AS MICROESTRU-
TURAS E PROPRIEDADES MECÂNICAS DE TUBOS DE
AÇO SEM COSTURA DO TIPO API 5L
Apresentador: Leonardo Barbosa Godefroid
(1) UFOP; 
Godefroid, L.B.(1); Sena, B.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
305-050 COMPORTAMENTO EM FADIGA
TERMOMECÂNICA DE FIOS DE LIGA COM MEMÓRIA
DE FORMA NITICU
Apresentador: Fillipe Souza Virgolino
(1) UFPE; 
Virgolino, F.S.(1); Dias, A.C.(1); Gonzalez, C.H.(1); Urtiga Filho,
S.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
305-052 AVALIAÇÃO DE CICLOS TÉRMICOS NA
OBTENÇÃO DE AÇOS FUNDIDOS DE ELEVADA
RESISTÊNCIA MECÂNICA E BOA DUCTILIDADE.
Apresentador: Dircilene Do Carmo
(1) UFMG; (2) SENAI-CETEF; 
Do Carmo, D.(1); Godoy, G.C.(1); Do Carmo, D.J.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
305-054 INFLUENCE OF STRAIN AMPLITUDE ON THE
FUNCTIONAL PROPERTIES AND AGEING AT ROOM
TEMPERATURE OF A SUPERELASTIC NITI ALLOy
Apresentador: Leandro De Arruda Santos
(1) UFMG; 
Rodrigues, M.C.M.(1); Soares, G.C.(1); Santos, L.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
305-056 INFLUÊNCIA DO POTENCIAL CATÓDICO
SOBRE AS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE UMA
JUNTA SOLDADA UTILIZADA EM TANQUES DE ARMA-
ZENAMENTO
Apresentador: Diniz Ramos Lima Júnior
(1) UFPE; 
Lima Júnior, D.R.(1); Melo, I.R.(1); Gonzalez, C.H.(1); Urtiga
Filho, S.L.(1); Santos, R.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
305-059 ANÁLISE NUMÉRICA E EXPERIMENTAL DA
DEFORMAÇÃO DURANTE A LAMINAÇÃO
ASSIMÉTRICA PARA DIFERENTES RELAÇÕES DE
VELOCIDADE TANGENCIAL.
Apresentador: Felipe Soares Nascimento
(1) UFSCar Sorocaba; (2) UFSCar; 
Madeira Kliauga, A.M.K.(1); Zanchetta, B.D.(1); Nascimento,
F.S.(2); Sordi, V.L.(2); Rubert, J.B.(2); 
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08/11/2016 - 16:30h
305-062 SHORT-TERM CREEP PROPERTIES AND FRAC-
TURE SURFACE OF 18 NI (300) MARAGING STEEL
PLASMA NITRIDED
Apresentador: Adriano Gonçalves Dos Reis
(1) UNESP; (2) Unifesp; (3) IEAv; (4) IPEN; (5) ITA; 
Reis, A.G.(1); Reis, D.A.P.(2); Abdalla, A.J.(3); Couto, A.A.(4);
Otubo, J.(5); 

10/11/2016 - 14:00h
305-064 THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON
MECHANICAL PROPERTIES, FRACTURE MORPHOLO-
Gy AND STRAIN HARDENING BEHAVIOR OF A 304
STAINLESS STEEL
Apresentador: Guilherme Corrêa Soares
(1) UFMG; 
Soares, G.C.(1); Rodrigues, M.C.M.(1); Santos, L.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
305-065 STUDy ON WORK HARDENING BEHAVIOR OF
FERRITIC-BAINITIC DUAL PHASE STEELS
Apresentador: Meysam Mashhadi Karimi
(1) UFRN; (2) IUST; 
Karimi, M.M.(1); Kheirandish, S.(2); Gomes, U.U.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
305-066 ESTUDO DA TENACIDADE À FRATURA DO AÇO
ASTM AH32 IMERSO EM ÁGUA DO MAR SINTÉTICA
COM PROTEÇÃO CATÓDICA
Apresentador: Diniz Ramos Lima Junior
(1) IFPE; (2) UFPE; 
Almeida, M.N.S.(1); Melo, I.R.(2); Urtiga Filho, S.L.(2); Souza,
L.F.(1); Lima Junior, D.R.(1); Santos, R.A.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
305-067 CARACTERIZAÇÃO DE UM AÇO INOXIDÁVEL
VC-150 UTILIZADO EM INDÚSTRIAS PRODUTORAS DE
ACESSÓRIOS DA ÁREA DE CONFECÇÃO
Apresentador: Bruno Caymmi Da Costa Duda
(1) IFPE; 
Duda, B.C.C.(1); Lima Junior, D.R.(1); França, F.J.C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
305-071 INFLUÊNCIA DA MICROESTRUTURA NAS PRO-
PRIEDADES MECÂNICAS DE LIGAS HIPEREUTÉTICAS
AL-15%SI E AL-18%SI SOLIDIFICADAS DIRECIONAL-
MENTE
Apresentador: Thômas Scarassati Bello
(1) UFSCar; 
Bello, T.S.(1); Reyes, R.A.V.(1); Silva, B.L.(1); Spinelli, J.E.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
305-073 CREEP EVALUATION OF TI-6AL-4V ALLOy
WITH SIC THIN FILM AT 600 °C
Apresentador: Tarcila Sugahara
(1) UNIFESP; (2) CNPEM; (3) ITA; (4) Unifesp; 
Sugahara, T.(1); Montoro, F.E.(2); Martins, G.V.(3); Sebbe,
N.P.V.(1); Reis, D.A.P.(4); Massi, M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
305-074 ANÁLISE DO CICLO TÉRMICO DE UM AÇO
ALTA RESISTÊNCIA BAIXA LIGA UTILIZANDO
MÉTODO DIRETO E EQUAÇÕES DE SOLDAGEM.
Apresentador: Thyálita Coêlho Moreira Mousinho
(1) IFPI; (2) UFSCar; 
Mousinho, T.C.M.(1); Garcez, T.S.(1); Reis Sobrinho, J.F.(1);
Alcantra, N.G.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
305-080 MODELAMENTO DA DENSIDADE DE
DISCORDÂNCIAS DE METAIS CFC EM FUNÇÃO DA
ENERGIA DE FALHA DE EMPILHAMENTO
Apresentador: Talita Gama Sousa
(1) IME; 
Baêta Júnior, E.S.(1); Sousa, T.G.(1); Da Silva, C.S.(1); Da Cruz,
R.B.(1); De Araujo, B.M.(1); Tavares, R.I.(1); Brandao, L.P.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
305-082 INFLUÊNCIA DE TRATAMENTOS TÉRMICOS
SEQUENCIAIS DE SOLUBILIZAÇÃO NA MICROESTRU-
TURA E PROPRIEDADES MECÂNICAS DO AÇO MARA-
GING 300
Apresentador: Hana Livia Frota Coelho
(1) UFC; 
Lima Filho, V.X.(1); De Abreu, H.F.G.(1); Barros, I.F.(1); Coelho,
H.L.F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
305-085 ESTUDO DA RELAÇÃO DAS
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DA CUNHA E AS
PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS JUNTAS SOLDADAS
A PONTO POR FRICÇÃO DA LIGA 6061
Apresentador: Camila Albuquerque Fernandes
(1) UFPE; 
Fernandes, c.A.(1); Urtiga Filho, S.L.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
305-086 ANÁLISE DO PROCESSO DE DOBRAMENTO DE
MOLAS DE INCONEL 718 DO BOCAL SUPERIOR DO
ELEMENTO COMBUSTÍVEL NUCLEAR 16NGF
Apresentador: Anderson Rodrigues Passos
(1) UFF/INB; (2) CEFET; (3) UFF; 
Passos, A.R.(1); Santos, R.O.(2); Moreira, L.P.(3); Silveira,
L.B.(3); 

10/11/2016 - 09:30h
305-091 RELAÇÃO ENTRE ENCRUAMENTO E SUBESTRU-
TURA DE DISCORDÂNCIAS EM AÇO INOXI DÁVEL
AUSTENÍTICO A ALTAS TEMPERATURAS
Apresentador: Noan Tonini Simonassi
(1) IME; 
Monteiro, S.N.(1); Simonassi, N.T.(1); Gomes, A.V.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
305-092 EFEITO DO TRATAMENTO DE RESFRIAMENTO
E CRIOGENIA SOBRE AS PROPRIEDADES MECÂNICAS
DE AÇOS AISI/SAE 4140
Apresentador: Leticia Gomes Mathias Netto Lima
(1) UENF; (2) IFF/Campos; 
Lima, L.G.M.N.(1); De Carvalho, E.A.(1); Rasma, E.T.(1);
Rodrigues, C.R.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
305-094 ASSOCIAÇÃO ENTRE PARÂMETROS DE
FLUÊNCIA E A SUBESTRUTURA DO AÇO INOXIDÁVEL
AISI 316 A 600 E 800°C
Apresentador: Sérgio Neves Monteiro
(1) IME; 
Monteiro, S.N.(1); Da Luz, F.S.(1); Braga, F.O.(1); De Assis,
F.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
305-095 VARIAÇÃO DA VAZÃO DE LUBRI-
REFRIGERAÇÃO NO FRESAMENTO DE TOPO -
INFLUÊNCIAS NA USINAGEM DE AÇO 1020 E 1045
Apresentador: Erlon Rabelo Cordeiro
(1) UNIVASF; 
Cordeiro, E.R.(1); Olivier, N.C.(1); Rojas, A.G.(1); Torres, P.R.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
305-096 FRATURA DO AÇO INOXIDÁVEL
AUSTENÍTICO SUBMETIDO A CONDIÇÕES
METAESTÁVEIS DE DEFORMAÇÃO PLÁSTICA
Apresentador: Sérgio Neves Monteiro
(1) IME; 
Monteiro, S.N.(1); Nascimento, L.F.C.(1); Lima Jr., E.P.(1); Lima,
E.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
305-099 IMPORTÂNCIA DO ENVELHECIMENTO
DINÂMICO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO AÇO
INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO AISI 304
Apresentador: Sérgio Neves Monteiro
(1) IME; 
Monteiro, S.N.(1); Braga, F.O.(1); Nascimento, L.F.C.(1); Lima
Jr., E.P.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
305-100 ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO EM
TEMPERATURAS ELEVADAS DO INCONEL 625
Apresentador: Mauro Machado Oliveira
(1) IFSP; (2) IPEN; (3) CTM/SP; (4) Unifesp; (5) UPM; 
Oliveira, M.M.(1); Couto, A.A.(2); Ferreira, D.F.A.(3); Reis,
D.A.P.(4); Vatavuk, J.(5); Lima, N.B.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
305-102 FORTALECIMENTO DE JUNTA SOLDADA EM
AÇO INOXIDÁVEL POR PRECIPITAÇÃO A ALTA TEM-
PERATURA
Apresentador: Sérgio Neves Monteiro
(1) IME; 
Monteiro, S.N.(1); Nascimento, L.F.C.(1); Lima Jr., E.P.(1);
Louro, L.H.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
305-103 COMPARAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂ -
NICAS DO AÇO 4130 APÓS PROCESSOS DE SOLDAGEM
LASER E TIG E TRATAMENTOS TÉRMICOS
Apresentador: Fabiana De Souza Neto
(1) ITA; (2) IEAv; (3) FEG/UNESP; (4) IAE; 
Souza Neto, F.(1); Fernandes De Lima, M.S.(1); Abdalla, A.J.(2);
Santos, D.(3); Silva, O.M.M.(4); 

08/11/2016 - 09:30h
305-104 CARACTERIZAÇÃO METALOGRÁFICA DA
JUNTA DISSIMILAR ASME AS– 213 TP 316L / ASME AS –
790 S32205 DUPLEX OBTIDAS PELO PROCESSO TIG
Apresentador: Daniel Santos Silva
(1) USP; (2) FATEC; (3) FATEC-Itaquera; (4) EPUSP; 
Silva, D.S.(1); Morais, D.(2); Maia, R.R.(3); Silva, C.J.(3);
Tenório, J.A.S.(4); 

07/11/2016 - 09:30h
305-107 ESTUDO DO COMPORTAMENTO EM FADIGA
DE LIGAS BETA DE TITÂNIO PARA APLICAÇÕES
AERONÁUTICAS
Apresentador: Marcia Myung Hye Ahn
(1) EEL-USP; 
Ahn, M.M.(1); Do Nascimento, R.(1); Baptista, C.A.R.P.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
305-108 DAMAGE ANALySIS OF DP600 AND DP800
STEELS UNDER TENSILE LOADING CONDITIONS
Apresentador: Lílian Barros Silveira
(1) UFF; (2) CEFET; 
Silveira, L.B.(1); Santos, R.O.(2); Silva, F.R.F.(1); Cardoso,
M.C.(1); Moreira, L.P.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
305-109 RESISTÊNCIA À FRATURA EM FLUÊNCIA A
800°C DE AÇOS INOXIDÁVEIS AISI 316
Apresentador: Fábio De Oliveira Braga
(1) IME; 
Monteiro, S.N.(1); De Assis, F.S.(1); Braga, F.O.(1); Nascimento,
L.F.C.(1); Lima Jr., E.P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
305-110 COMPARAÇÃO ENTRE A RESISTÊNCIA AO
DESGASTE ABRASIVO DE FERROS FUNDIDOS CIN-
ZENTO E NODULAR COM DIFERENTES MICROESTRU-
TURAS.
Apresentador: Juliana Veneroso Rotsen De Melo
(1) CEFET-MG; 
Melo, J.V.R.(1); Silva, G.M.(1); Nunes, R.A.X.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
305-112 ANÁLISE DE EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO
TÉRMICO E DO PREAQUECIMENTO EM EIXOS RECU-
PERADOS COM ENCHIMENTO DE SOLDA MIG/MAG E
ELETRODO REVESTIDO
Apresentador: Lourival Augusto Junior Da Silva
(1) UNIEVANGELICA; (2) UEG/Unievangélica; (3) SAMA
S/A; 
Junior Da Silva, L.A.(1); Magalhães, N.M.(1); Brandão, S.M.(1);
Monteiro, A.A.(2); Oliveira, G.A.S.(1); Da Silva, L.A.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
305-113 ANALySIS OF MECHANICAL PROPERTIES OF
COPPER PIPES USED IN COOLING SySTEMS
Apresentador: Amanda Camerini
(1) UENF/SUR; (2) REDENTOR; (3) SUR; (4) Redentor; 
Cerqueira, N.A.(1); Souza, V.B.(2); Camerini, A.(3); Daniel,
G.(3); Polonine, A.F.(4); Lima, T.B.B.(3); Santos, M.M.T.(3); 

10/11/2016 - 09:30h
305-115 ESTUDO AVALIATIVO DA TENACIDADE AO
IMPACTO DE UM AÇO SAE 1644 SUBMETIDO A TRATA-
MENTO TERMOQUÍMICO DE CEMENTAÇÃO
Apresentador: Samara Alves Lopes
(1) UNIFESSPA; (2) Unifesspa; 
Lopes, S.A.(1); Coimbra, D.A.(1); Mafra, M.A.(1); De Almeida,
M.R.A.(1); De Oliveira, W.C.(2); Santos, H.M.(2); Moreira,
P.B.C.(1); Filho, P.C.R.(2); Fagury Neto, E.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
305-116 ANÁLISE EXPERIMENTAL E NUMÉRICA DA
FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO EM UM AÇO
INOXIDÁVEL SUPER MARTENSÍTICO (AISM)
Apresentador: Débora Lima Molter
(1) UFRJ; (2) COPPE/UFRJ; 
Costa, L.R.O.(1); Marques, C.H.F.(1); Molter, D.L.(1); Santos,
D.S.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
305-117 ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECA?NICO
EM FADIGA DA LIGA AL-MG-SI 6005A SOLUBILIZADA
E ENVELHECIDA
Apresentador: Guilherme Bruno Barroso Bonfitto
(1) UPM; (2) IPEN; (3) IFSP; 
Bonfitto, G.B.B.(1); Couto, A.A.(2); Borges, A.A.C.(3); Araujo,
M.C.(1); Gonzalez, J.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
305-118 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E
MICROESTRUTURAL DE EIXOS FABRICADO EM AÇO
1045 APLICADOS EM TRANSPORTE DE MINÉRIO FRA-
TURADOS PRECOCEMENTE
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Apresentador: Narubia Miranda Magalhães
(1) UNIEVANGELICA; (2) UEG/Unievangélica; (3) SAMA
S/A; 
Magalhães, N.M.(1); Junior, L.A.(1); Monteiro, A.A.(2);
Brandão, S.M.(1); Oliveira, G.A.S.(1); Silva, J.G.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
305-119 ESTUDO DE UMA NOVA GEOMETRIA DE
CORPO-DE-PROVA NA AVALIAÇÃO DA TENACIDADE
À FRATURA DE UM TUBO DE AÇO GRAU API 5L X70
Apresentador: Isabela Atilio
(1) FEG/Unesp; 
Atilio, I.(1); Nascimento, M.P.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
305-120 ESTUDO DA VARIAÇÃO DA DUREZA DA LIGA
EMF CU-11,8%AL-0,6%BE PELA AÇÃO ADIÇÃO DE
0,1%CR E 0,2%CR
Apresentador: Anderson Douglas De Freitas Santos
(1) UFERSA; 
Silva Júnior, M.Q.(1); Gomes, A.V.R.(1); Santos, A.D.F.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
305-123 API 5L X65: CORRELAÇÃO ENTRE DUREZA E
LIMITE DE ESCOAMENTO
Apresentador: Nicki Robbers Darciano Cajueiro De Moraes
(1) IME; (2) PROTUBO; 
Moraes, N.R.D.C.(1); Baêta Júnior, E.S.(1); Botelho, R.A.(1);
Meireles, A.M.(2); Gomes, A.V.(1); Brandao, L.P.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
305-126 ANÁLISE DE TENSÕES DA SOLDA NA COLUNA
DE DIREÇÃO UTILIZADA EM MOTOCICLETAS
Apresentador: Lucas Carvalho Cruz
(1) UEA; (2) PSU; 
Cardoso, W.S.(1); Méndez, C.A.C.(1); Silva, R.N.A.(1); De
Freitas, B.M.(1); Lopes, A.P.(2); Dias, W.S.(1); Cruz, L.C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
305-127 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DA
LIGA DE ALUMINIO AERONÁUTICO AA 6013-T4, SOL-
DADA A LASER.
Apresentador: Eduardo Junio Menezes Carvalho
(1) UFOPA; (2) ITA; 
Moreira, T.A.S.(1); Carvalho, E.J.M.(1); Lima, M.S.F.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
305-128 COMPORTAMENTO MECÂNICO E TENACIDA-
DE À FRATURA DE LIGAS DE ALUMÍNIO SUBMETIDAS
A DIFERENTES TEMPOS DE ENVELHECIMENTO
Apresentador: Ramiro Gomes De Freitas Neto
(1) UFRN; 
Cavalcante, F.F.(1); Silva, W.S.(1); Freitas Neto, R.G.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
305-129 INFLUÊNCIA DA FASE SIGMA SOBRE AS PRO-
PRIEDADES MECÂNICAS DO AÇO INOXIDÁVEL
DUPLEX APÓS ENVELHECIMENTO
Apresentador: Gustavo De Souza Machado
(1) UNIFEI; 
Machado, G.S.(1); Rocha, R.H.S.(1); Eloy, F.S.(1); Melo,
M.L.N.M.(1); Rodrigues, C.A.(1); Ribeiro, A.R.B.(1); Mendonça,
C.S.P.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
305-135 ANÁLISE DA MICRODUREZA EM AMOSTRAS
DE MISTURAS DE NI/NIO SINTERIZADAS E PRODUZI-
DAS VIA METALURGIA DO PÓ
Apresentador: Elisângela Barros Dantas

(1) UFRN; (2) UFSC; (3) UFPB; 
Dantas, E.B.(1); Martinelli, A.E.(1); Klein, A.N.(2); Fernandes,
M.R.P.(3); Medeiros, S.G.(1); Oliveira, A.C.A.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
305-145 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE CAR-
BETO DE VANÁDIO NA MOAGEM E NAS PROPRIEDA-
DES MECÂNICAS AÇO AISI 52100, PRODUZIDO POR
METALURGIA DO PÓ
Apresentador: Leandra Fernandes De Oliveira
(1) UNIFEI; 
Oliveira, L.F.(1); Kuffner, B.H.B.(1); Silva, G.(1); Rodrigues,
G.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
305-146 EXPERIMENTAL DETERMINATION OF RESI-
DUAL STRESS IN 7050-T7451 ALUMINUM ALLOyS
WELDED PLATES By FRICTION STIR WELDING (FSW)
USING ULTRASONIC LONGITUDINAL CRITICALLy
REFRACTED (LCR) WAVES.
Apresentador: Shirley Alexandra García
(1) UNICAMP; 
García, S.A.(1); Santos, A.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
305-147 EFEITO DOS TEORES DE NB E MN NA
PRECIPITAÇÃO DE CARBONETOS E NITRETOS EM
AÇO MICROLIGADO AO NB E TI.
Apresentador: João Batista Ribeiro Martins
(1) SARD-ArcelorMittal; 
Martins, J.R.(1); Furtado, H.S.(1); Brites, J.K.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
305-149 ESTUDO SOBRE OS MECANISMOS
RESPONSÁVEIS PELO FENÔMENO DE ENVELHECI-
MENTO DINÂMICO NA SUPERLIGA INCONEL 718
Apresentador: Monica Costa Rezende
(1) UFRJ; (2) UERJ; (3) ULB; 
Rezende, M.C.(1); Gabriel, S.B.(2); Dille, J.(3); De Almeida,
L.H.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
305-150 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS
E METALÚRGICAS DE LIGAS AL-SI FUNDIDAS POR
INJEÇÃO SOB BAIXA PRESSÃO
Apresentador: Vinicius Karlinski De Barcellos
(1) UFRGS; 
Rodrigues, M.C.(1); Reis, O.(1); Ferreira, C.F.(1); Barcellos,
V.K.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
305-151 RELAÇÃO ENTRE DEFORMAÇÃO A FRIO,
MICROESTRUTURA E COMPORTAMENTO MECÂNICO
DA LIGA TI35NB2,5SN
Apresentador: Silvando Vieira Dos Santos
(1) IFBA; (2) UFS; 
Santos, S.V.(1); Griza, S.(2); Fontes, L.S.(2); Lima, T.N.(2); Jesus,
I.G.C.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
305-153 ANÁLISE COMPARATIVA DA INFLUÊNCIA DO
CORTE A PLASMA NA DUREZA DOS AÇOS ASTM A36 E
ASTM A572 GR 50
Apresentador: José Máspoli Ferreira Pereira
(1) UFERSA; 
Pereira, J.M.F.(1); Gomes, A.V.R.(1); Da Costa, Y.J.M.(1);
Martins, J.R.(1); Silva Júnior, M.Q.(1); Filho, E.C.(1); 
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09/11/2016 - 09:30h
305-154 ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS
PARA DIVERSOS TRATAMENTOS TÉRMICOS DO AÇO
ASTM A182 F22
Apresentador: áleft Verlanger Rocha Gomes
(1) UFERSA; 
Dantas, V.A.(1); Silva Júnior, M.Q.(1); Gomes, A.V.R.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
305-156 PROPRIEDADES MECÂNICAS EM TEMPERA-
TURA CRIOGÊNICA DA LIGA AA6061
Apresentador: Danielle C Camilo Magalhães
(1) UFSCar; 
Magalhães, D.C.(1); Ferrante, M.(1); Sordi, V.L.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
305-159 INFLUÊNCIA DA FERRITA DELTA NAS PRO-
PRIEDADES MECÂNICAS DOS AÇOS INOXIDÁVEIS
AISI 316L E 317L APÓS SOLDAGEM
Apresentador: Welder Michael Altieri
(1) UPM; 
Altieri, W.M.(1); Vatavuk, J.(1); Faldini, S.B.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
305-160 ESTUDO DA RESISTÊNCIA À ABRASÃO DAS
MATRIZES METÁLICAS DE FE-CU-NB E NEXT 100®
PARA FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS DIAMANTA-
DAS
Apresentador: Hellen Cristine Prata De Oliveira
(1) UFOP; 
Oliveira, H.C.P.(1); Batista, A.C.(1); Perpétuo, G.J.(1); Assis,
P.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
305-163 OTIMIZAÇÃO DE TRATAMENTOS TÉRMICOS
DA LIGA DE ALUMÍNIO 2024 UTILIZANDO REDES
NEURAIS ARTIFICIAIS
Apresentador: Paulo Junho Oliveira
(1) UNIFEI; (2) FEPI; 
Oliveira, P.J.(1); Melo, M.L.N.M.(1); Silva, R.S.M.(2); Luchini,
G.(1); Palhares, R.C.B.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
305-166 ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A CONDUTIVI-
DADE ELÉTRICA E O ESTÁGIO DOS TRATAMENTOS
TÉRMICOS DE ENVELHECIMENTO E SUPERENVE-
LHECIMENTO DA LIGA DE ALUMÍNIO 2024
Apresentador: Paulo Junho Oliveira
(1) UNIFEI; 
Oliveira, P.J.(1); Melo, M.L.N.M.(1); Oliveira, P.H.A.(1);
Caixeta, D.O.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
305-167 UM ESTUDO SOBRE A RESISTÊNCIA
MECÂNICA EM PARAFUSOS AUTOMOTIVOS APÓS UM
TRATAMENTO TÉRMICO EM ALTAS TEMPERATURAS
Apresentador: Joao Alberto Santos Porto
(1) UEMA/IFPI; (2) IFPI; (3) UEMA - IFPI; 
Porto, J.A.S.(1); Gomes, C.J.(2); Lima, Y.C.C.(2); Valadão,
E.M.(2); Salgado, M.F.(3); Silva, S.A.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
305-168 COMPORTAMENTO TRIBOLOGICO DO
METAL-METAL NO ENSAIO DE DESGASTE PINO
SOBRE DISCO.
Apresentador: Marcos Silva Aquino
(1) UFRN; 
Aquino, M.S.(1); Silva, F.P.(1); De Melo, M.V.(1); Silva, j.n.(1);
Medeiros, J.T.N.(1); Câmara, N.T.(1); Costa, J.B.(1); Santos,
C.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
305-169 EFEITO DAS DEFORMAÇÕES CÍCLICA E
MONOTÔNICA NO ENCRUAMENTO DE UM AÇO
LIVRE DE INTERSTICIAIS.
Apresentador: Elaine Carballo Siqueira Corrêa
(1) Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; (2)
CEFETMG; (3) CEFET; 
Corrêa, E.C.S.(1); Silva, T.E.(2); Silva, J.P.E.(2); Bezerra,
A.C.S.(3); Lopes, W.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
305-170 INFLUÊNCIA DA TÊMPERA COM
AUSTENITIZAÇÃO INCOMPLETA NA TENACIDADE E
NA DUREZA DE AÇOS MÉDIO CARBONO/BAIXA LIGA.
Apresentador: Paulo Donato Frighetto
(1) IFSP; 
Frighetto, P.D.(1); Freitas, H.P.(1); Matias, C.R.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
305-174 ANÁLISE DA MICROESTRUTURA E DAS PRO-
PRIEDADES MECÂNICAS DOS VERGALHÕES CA-50 DE
AÇO CARBONO E AÇO MICROLIGADO EM DIFEREN-
TES ESTADOS DE TRATAMENTO TÉRMICO
Apresentador: Soraia Karolinne Castro
(1) UFC; 
Feitosa, A.M.(1); Da Silva, M.G.(1); Almeida, E.S.(1); Ribamar,
G.G.(1); Neto, G.F.(1); Castro, S.K.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
305-175 RESISTÊNCIA À FADIGA DE UM AÇO API 5L
X70 SOLDADO PELO PROCESSO SAW.
Apresentador: Marcelino Pereira Nascimento
(1) UNESP/FEG; (2) UNESP/RIO CLARO; 
Nascimento, M.P.(1); Batista, C.C.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
305-176 COMPARAÇÃO DAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS EM FADIGA AXIAL DO AÇO MARAGING
300 E 300M SOLDADOS A LASER E NITRETADOS A PLAS-
MA
Apresentador: Antonio Jorge Abdalla
(1) IEAv; (2) IAE; (3) ITA; 
Abdalla, A.J.(1); Morais, F.R.O.(2); Lombardo, S.(1); Cardoso,
A.S.M.(1); Fernandes De Lima, M.S.(3); Scheid, V.H.B.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
305-178 INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO CRIOGÊNICO
NO DESEMPENHO DE AÇOS MOLA
Apresentador: Lauralice De Campos Franceschini Canale
(1) USP; (2) IMT; 
Gonçalves, V.R.M.(1); Leskovsek, V.(2); Podgornik, B.(2);
Canale, L.C.F.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
305-180 RESISTÊNCIA À FADIGA DE UM AÇO API 5L
X80 SOLDADO PELO PROCESSO HF/ERW.
Apresentador: Marcelino Pereira Nascimento
(1) UNESP/FEG; (2) IGCE; 
Nascimento, M.P.(1); Batista, C.C.(2); Gomes, V.M.C.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
305-182 RESISTÊNCIA À FADIGA DE UM AÇO API 5CT
T95 SOLDADO PELO PROCESSO HF/ERW.
Apresentador: Marcelino Pereira Nascimento
(1) UNESP/FEG; (2) IGCE; 
Nascimento, M.P.(1); Batista, C.C.(2); 
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09/11/2016 - 16:30h
305-183 ESTUDO DO DESEMPENHO DO PROCESSO DE
SOLDAGEM A ARCO ELÉTRICO COM ELETRODO
REVESTIDO EM DIFERENTES POSIÇÕES POR MEIO
DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA
Apresentador: Rui Rosa De Morais Júnior
(1) ; (2) FURG; (3) Unipampa; 
Guterres, M.X.(1); Galio, A.F.(1); Peralta, C.B.(1); Morais Júnior,
R.R.(2); Costa, H.L.(3);

Materiais Metálicos - Degradação de Materiais

09/11/2016 - 09:30h
306-001 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL NÃO
DESTRUTIVA DE AÇOS INOXIDÁVEIS SUPERDUPLEX
MEDIANTE EMPREGO DA TÉCNICA
ELETROQUÍMICA DE POLARIZAÇÃO DE
REATIVAÇÃO CÍCLICA
Apresentador: Juan Manuel Pardal
(1) UFF; (2) UFES; 
Alvarez, T.R.(1); Pardal, J.M.(1); Tavares, S.S.M.(1); Ponzio,
E.A.(1); Da Igreja, H.R.(1); Louzada, P.A.(1); Macedo,
M.C.S.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
306-002 ESTUDO DE CORROSÃO ELETROQUÍMICA EM
FILMES ORGÂNICOS CONTENDO VERMICULITA PRO-
CESSADA E ÓXIDO DE ZINCO NANOMÉTRICO
Apresentador: Gonçalo Siqueira
(1) USP; (2) Fatec Itaquera; 
Siqueira, G.(1); Wiebeck, H.(1); Esper, F.J.(1); Oliveira, J.D.(1);
Kanayama, P.H.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
306-005 MODELO TERMODINÂMICO DE UM TRIBOS-
SISTEMA: A ENTROPIA COMO PONTE ENTRE ESTRU-
TURAS E INFORMAÇÃO
Apresentador: Mario Jose Bueno
(1) IFRN; (2) UFRN; 
Almeida, I.M.G.(1); Barbosa, C.R.F.(2); Medeiros, J.T.N.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
306-008 AVALIAÇÃO DA CORROSÃO DE AÇO CARBO-
NO 8620 E AÇO INOXIDÁVEL SUPERMARTENSÍTICO
EM DIFERENTES MISTURAS DIESEL:BIODIESEL
Apresentador: Cristie Luis Kugelmeier
(1) UFSCar; 
Kugelmeier, C.L.(1); Silva, R.(1); Monteiro, M.R.(1); Kuri,
S.E.(1); Della Rovere, C.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
306-009 INVESTIGAÇÃO SOBRE O EFEITO DA TAXA DE
VARREDURA DO ENSAIO DE POLARIZAÇÃO
POTENCIODINÂMICA E DA CONCENTRAÇÃO DE ÍONS
CLORETO SOBRE O COMPORTAMENTO DE
CORROSÃO DO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
Apresentador: Mara Cristina L De Oliveira
(1) EC; (2) UFABC; 
De Oliveira, M.C.(1); Lambert, C.A.(2); Antunes, R.A.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
306-010 EFEITO DE CICLOS CURTOS DE AQUECIMEN-
TO SOBRE AS PROPRIEDADES MECÂNICAS, MICRO-
ESTRUTURA E RESISTÊNCIA A CORROSÃO DE AÇOS
PARA ESTAMPAGEM UTILIZADOS NA INDÚSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA
Apresentador: Mara Cristina L De Oliveira
(1) EC; (2) UFABC; 
De Oliveira, M.C.(1); Teixeira, J.C.(2); Antunes, R.A.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
306-011 INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE GRÃO SOBRE A
RESISTÊNCIA À CORROSÃO DO AÇO INOXIDÁVEL
AISI 304
Apresentador: Olandir Vercino Correa
(1) UFABC; (2) IPEN; 
Torres, A.A.(1); Correa, O.V.(2); Antunes, R.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
306-012 EFEITO DE REVESTIMENTOS DE CONVERSÃO
À BASE DE CÉRIO SOBRE O COMPORTAMENTO DE
CORROSÃO DA LIGA DE MAGNÉSIO AZ91D
Apresentador: Olandir Vercino Correa
(1) UFABC; (2) IPEN; 
Ferreira, R.L.E.(1); Correa, O.V.(2); Antunes, R.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
306-013 ESTUDO DO FENÔMENO DE SENSITIZAÇÃO
DO AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO ESTABILIZADO
AISI 347
Apresentador: Renato Altobelli Antunes
(1) UFABC; 
Antunes, R.A.(1); Vioto, R.P.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
306-014 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO
DE PRECIPITADOS SOBRE O COMPORTAMENTO DE
CORROSÃO DA LIGA DE MAGNÉSIO AZ91D
Apresentador: Renato Altobelli Antunes
(1) UFABC; (2) IPEN; 
Antunes, R.A.(1); Ferraz, L.C.C.(1); Gonçales, L.R.(1); Correa,
O.V.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
306-021 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO
DE AÇOS INOXIDÁVEIS SUPERDUPLEX EM MEIO
CONTENDO CLORETOS VARIANDO O PH E A TEMPE-
RATURA DE ENSAIO.
Apresentador: Larissa Agostinho De Santa Cruz Oliveira
(1) UFPE; 
Oliveira, L.A.S.C.(1); Silva, D.L.A.(1); Urtiga Filho, S.L.(1);
Santos, T.F.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
306-022 INFLUÊNCIA DO PH NO PROCESSO DE
CORROSÃO DA LIGA DE ALUMÍNIO 5052
Apresentador: Suseanne Kedma Melo Santos
(1) UFPE; 
Santos, S.K.M.(1); Silva, M.L.(1); Vieira, M.R.S.(1); Oliveira,
S.H.(1); Urtiga Filho, S.L.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
306-023 ESTUDO DA CORROSÃO DA LIGA NAVAL
AA5052 EM MEIOS SALINOS
Apresentador: Suseanne Kedma Melo Santos
(1) UFPE; 
Santos, S.K.M.(1); Da Silva, C.H.(1); Cirino, J.A.(1); Vieira,
M.R.S.(1); Urtiga Filho, S.L.(1); Andrade, J.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
306-025 DEGRADAÇÃO DO AÇO 52100 PELA AÇÃO DE
BIODIESEL APÓS ESTOCADO EM AÇO INOXIDÁVEL
AISI 314.
Apresentador: Valdicleide Silva Mello
(1) UFRN; 
Mello, V.S.(1); Dutra-pereira, F.K.(1); Trajano, M.F.(1); Guedes,
A.E.D.S.(1); Alves, S.M.(1); 
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07/11/2016 - 09:30h
306-027 ESTUDO DAS INTERFERÊNCIAS DE MATE-
RIAIS E MEIOS NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS
APLICADAS AO PERFIL DE AÇO BAIXA LIGA USADO
NA CONSTRUÇÃO CIVIL NO MODELO CONSTRUTIVO
STEEL FRAME.
Apresentador: Talita Julha Pereira Andrade
(1) FAHESA/ITPAC; 
Andrade, T.P.(1); Dias, L.B.(1); Arantes, M.M.(1); Carvalho,
D.G.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
306-028 INVESTIGAÇÃO DO AUMENTO DE
BIOCOMBUSTÍVEIS EM COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS PELA
AÇÃO CORROSIVA EM AÇO DE ESTOCAGEM E TRANS-
PORTE
Apresentador: Franklin Kaic Dutra-pereira
(1) UFRN; 
Dutra-pereira, F.K.(1); Mello, V.S.(1); Trajano, M.F.(1); Guedes,
A.E.D.S.(1); Alves, S.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
306-029 AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTICORROSIVA DO
EXTRATO AQUOSO DE FOLHAS DE OLIVEIRA NA
PROTEÇÃO DE AÇO-CARBONO AISI 1020 EM MEIO DE
HCL 1 MOL L-1
Apresentador: Priscilla Ruas Mesquita De Sá
(1) UERJ; 
Mesquita De Sá, P.R.(1); De Senna, L.F.(1); Do Lago, D.C.B.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
306-030 EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO EM BAIXA
TEMPERATURA NA RESISTÊNCIA À CORROSÃO LOCA-
LIZADA DO AÇO INOXIDÁVEL LEAN DUPLEX 2101
Apresentador: Rodrigo Silva
(1) UFSCar; 
Silva, R.(1); Baroni, L.F.S.(1); Kuri, S.E.(1); Della Rovere,
C.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
306-032 INFLUÊNCIA DA RUGOSIDADE NA MORFOLO-
GIA E RESISTÊNCIA À CORROSÃO DA LIGA DE
ALUMÍNIO 5052.
Apresentador: Janaína André Cirino
(1) UFPE; 
Cirino, J.A.(1); Barbosa De Vasconcelos, L.R.(1); Vieira,
M.R.S.(1); Urtiga Filho, S.L.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
306-033 ANÁLISE COMPARATIVA DO DESGASTE
TRIBOLÓGICO DA LIGA AL7075 E LIGAS FERROSAS
DE BAIXO E MÉDIO CARBONO
Apresentador: Ernelison Angly Da Silva Santos
(1) UFOPA; 
Santos, E.A.S.(1); Alencar, J.T.(1); Cruz, K.A.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
306-034 INIBIÇÃO DA CORROSÃO DO AÇO API 5L POR
DERIVADOS DA IMIDAZOLINA EM MEIO ÁCIDO.
Apresentador: Luzivaldeson Constâncio Da Conceição
(1) UFS; 
Da Conceição, L.C.(1); Farias, A.S.(1); Da Costa Junior, N.B.(1);
Macedo, M.C.S.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
306-035 CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE
OXIDAÇÃO DE UMA LIGA INOXIDÁVEL FE-8MN-5SI-
13CR-5NI-12CO COM EFEITO DE MEMÓRIA DE
FORMA

Apresentador: Camila Arana
(1) UFSCar; 
Arana, C.(1); Silva, R.(1); Kuri, S.E.(1); Della Rovere, C.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
306-036 DISTORTION AND INTERGRANULAR CORRO-
SION (IGC) ANALySIS USING PAG II POLyMER AND
UPHILL QUENCHING FOR AA7075-T6 ALLOyS HEAT
TREATMENT
Apresentador: Lauralice De Campos Franceschini Canale
(1) IFSP, São Carlos; EESC-USP; (2) EESC- USP; (3) PSU; (4)
Não aplicável; (5) USP; 
Mattos, W.S.(1); Ferreira, T.(2); Totten, G.E.(3); Mackenzie,
D.S.(4); Canale, L.C.F.(5); 

07/11/2016 - 09:30h
306-037 AVALIAÇÃO DA OXIDAÇÃO DE UMA LIGA
INOXIDÁVEL FE-14MN-5SI-9CR-5NI COM EFEITO DE
MEMÓRIA DE FORMA
Apresentador: Marília Rosato
(1) UFSCar; 
Rosato, M.(1); Silva, R.(1); Kuri, S.E.(1); Della Rovere, C.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
306-038 ESTUDO DA INTERAÇÃO DO HIDROGÊNIO-
MICROESTRUTURA NO AÇO INOXIDÁVEL
FERRÍTICO-MARTENSÍTICO
Apresentador: Beatriz Akel Filgueiras
(1) UFRJ; (2) UFMG; (3) COPPE/URFJ; 
Filgueiras, B.A.(1); Garcia, D.C.S.(2); Santos, D.S.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
306-039 EFEITO DO SI NA RESISTÊNCIA À CORROSÃO
DE LIGAS DE TI-10MO USADAS EM APLICAÇÕES
ODONTOLÓGICAS
Apresentador: Gusttavo Reis Leite Matos
(1) UFS; 
Matos, G.R.L.(1); Nascimento, D.S.(1); Souza, S.A.S.A.(1);
Macedo, M.C.S.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
306-040 CONTROLE DA VIDA REMANESCENTE DE
MATERIAIS SUJEITOS À FLUÊNCIA EM EQUIPAMEN-
TOS INDUSTRIAIS
Apresentador: Sérgio Neves Monteiro
(1) IME; 
Monteiro, S.N.(1); Nascimento, L.F.C.(1); Lima Jr., E.P.(1); Lima,
E.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
306-043 ELETROFORMAÇÃO DE FILMES POROSOS
SOBRE TITÂNIO EM MEIO ÁCIDO EMPREGANDO
POLARIZAÇÃO AC.
Apresentador: Carlos Alberto Picone
(1) UNESP; (2) IQSC-USP; (3) EESC - USP; 
Picone, C.A.(1); Spinola Machado, S.A.(2); Casteletti, L.C.(3);
Tremiliosi Filho, G.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
306-045 EFEITOS DE COMBUSTÍVEIS DE DIFERENTES
FUNÇÕES ORGÂNICAS NA DEGRADAÇÃO DE AÇOS
Apresentador: Valdicleide Silva Mello
(1) UFRN; 
Mello, V.S.(1); Faria, E.A.(1); Dutra-pereira, F.K.(1); Guedes,
A.E.D.S.(1); Alves, S.M.(1); 

138 22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 138



08/11/2016 - 09:30h
306-050 COMPARAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE
CORROSÃO DAS LIGAS DE ALUMÍNIO CONVENCIO-
NAL AA2024 E DA LIGA AL-LI 2098
Apresentador: Mariana Xavier Milagre
(1) IPEN; 
Milagre, M.X.(1); Araujo, J.V.(1); Machado, C.S.C.(1); Queiroz,
F.M.(1); Costa, I.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
306-052 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA SOLDAGEM
“FRICTION SPOT WELDING” (FSPW) NAS PROPRIEDA-
DES DA LIGA AA6181 NA JUNTA SOLDADA AA6181/TI-
6AL-4V
Apresentador: Carlos Alberto Della Rovere
(1) UFSCar; (2) HZG; 
Vacchi, G.S.(1); Plaine, A.H.(1); Kuri, S.E.(1); Silva, R.(1); Della
Rovere, C.A.(1); Dos Santos, J.F.(2); Alcantra, N.G.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
306-054 ESTUDO COMPARATIVO DO COMPORTAMEN-
TO DO FILME PASSIVO DOS AÇOS INOXIDÁVEIS
SUPERDUPLEX ASTM A 890/A 890M GRAU 5A E 6A.
Apresentador: Hillane Mirelle Lopes Ferreira Lima
(1) UFC; (2) IPRJ; 
Lima, H.M.L.F.(1); Araújo, W.S.(1); Bastos, I.N.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
306-056 ESTUDO DA BIOCORROSÃO EM DIESEL COM
DIFERENTES TEORES DE ENXOFRE, BIODIESEL E
ÁGUA
Apresentador: Ivanilda Ramos Melo
(1) UFPE; 
Melo, I.R.(1); Frazão, D.M.(1); Lima Júnior, D.R.(1); Montoya,
M.(1); Urtiga Filho, S.L.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
306-058 CARACTERIZAÇÃO TRIBOLÓGICA DE BIO-
COMBUSTIVEIS USANDO SINAIS DE PRESSÃO SONO-
RA E TRANSFORMADA WAVELET
Apresentador: Alexandre Augusto Souza Medeiros
(1) UFRN; 
Medeiros, A.A.S.(1); Farias, A.C.M.(1); Alves, S.M.(1); Junior,
J.J.O.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
306-059 INVESTIGAÇÃO DE CORROSÃO LOCAL DAS
LIGAS DISSIMILARES 2024 E 7475 SOLDADAS POR FSW
Apresentador: Caio Palumbo Abreu
(1) IPEN; (2) UPMC; (3) USP; 
Abreu, C.P.(1); Vivier, V.(2); Costa, I.(1); De Melo, H.G.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
306-061 ESTUDO DAS TENSÕES RESIDUAIS INDUZIDAS
POR DESGASTE EM AÇO AISI 4340
Apresentador: ítalo Valle Tomaz
(1) IFF; (2) UFF; (3) CEFET-RJ; (4) IPRJ-UERJ; 
Tomaz, I.V.(1); Martins, M.C.(2); Costa, H.M.(3); Bastos, I.N.(4);
Cindra Fonseca, M.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
306-063 AVALIAÇÃO DA ESFEROIDIZAÇÃO SOBRE O
COMPORTAMENTO DE DESGASTE EROSIVO DE AÇOS
UTILIZADOS EM TROCADORES DE CALOR
Apresentador: Marcio Roberto Rocha
(1) UFSC; (2) Unesc; (3) UNESC; 
Rocha, M.R.(1); Arnt, A.B.C.(2); Virginia, H.A.(3); Teixeira,
A.(3); Ugioni, G.(3); Angioletto, E.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
306-064 AVALIAÇÃO DO EXTRATO DE MARMELO
(CyDONIA OBLONGA) COMO INIBIDOR DE
CORROSÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO
Apresentador: Alexandre Ferreira Galio
(1) UNIPAMPA; (2) Unipampa; 
Galio, A.F.(1); Luiz, C.C.(2); Viana, L.A.N.(2); Macedo, E.C.(2);
Pavan, F.A.(2); Henkes, A.K.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
306-069 ESTUDO DA AÇÃO INIBIDORA DE CORROSÃO
DE XAROPE DE CARBOCISTEINA POR POLARIZAÇÃO
POTENCIOSTÁTICA
Apresentador: Alexandre Ferreira Galio
(1) UNIPAMPA; (2) Unipampa; 
Macedo, E.C.(1); Henkes, A.K.(1); Luiz, C.C.(1); Viana,
L.A.N.(1); Galio, A.F.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
306-070 CORROSÃO MICROBIOLOGICAMENTE INDU-
ZIDA DA LIGA DE ALUMÍNIO 5052 POR BACTÉRIAS
REDUTORAS DE SULFATO EM ÁGUA DO MAR
Apresentador: Jéssica Simões Andrade
(1) UFPE; 
Andrade, J.S.(1); Oliveira, S.H.(1); Montoya, M.(1); Vieira,
M.R.S.(1); Urtiga Filho, S.L.(1); Santos, S.K.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
306-073 MONITORAMENTO DA CORROSÃO EM LIGAS
DE ALUMÍNIO DISSIMILARES UNIDAS POR PROCES-
SO DE SOLDAGEM POR FRICÇÃO E MISTURA (FSW)
UTILIZADAS NO SETOR AERONÁUTICO
Apresentador: Isolda Costa
(1) IPEN; (2) USP; 
Bugarin, A.F.S.(1); Costa, I.(1); Terada, M.(2); Queiroz, F.M.(1);
De Melo, H.G.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
306-074 EFEITO DA TAXA DE RESFRIAMENTO SOBRE
A RESISTÊNCIA À CORROSÃO DAS LIGAS DE
ALUMÍNIO AA1100, AA3003 E AA5083
Apresentador: Erika Hidemi Namba Alves
(1) UFRN; 
Alves, E.N.(1); Peres, M.M.(1); Barra, S.R.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
306-075 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA A CORROSÃO
INTERGRANULAR DA LIGA AA 2198-T8.
Apresentador: Caruline De Souza Carvalho Machado
(1) IPEN; 
Machado, C.S.C.(1); Araujo, J.V.S.(1); Costa, I.(1); Queiroz,
F.M.(1); Milagre, M.X.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
306-081 AVALIAÇÃO DA TENACIDADE A FRATURA
ATRAVÉS DE CTOD DO AÇO 2.25CR-1MO-0.25V HIDRO-
GENADO E A SUA RELAÇÃO COM AS MICROESTRU-
TURAS OBTIDAS APÓS TRATAMENTOS TÉRMICOS
Apresentador: Angela Lorena Cardenas
(1) UFRJ/COPPE; (2) CENPES; (3) COPPE/UFRJ; 
Cardenas, A.L.(1); Gonçalves, T.C.(1); Eckstein, C.B.(2); Santos,
D.S.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
306-082 ANÁLISE DA CORROSÃO DOS AÇOS AISI 303 E
316L IMERSOS EM ÁGUA DO MAR
Apresentador: Erike Wilker Arruda Figueredo
(1) UFERSA; 
Figueredo, E.W.A.(1); Melo, R.L.F.(1); Silva Júnior, M.Q.(1);
Rocha Junior., J.D.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
306-083 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA A CORROSÃO
INTERGRANULAR DA LIGA AA 2198-T851 SOLDADA
PELO PROCESSO FSW.
Apresentador: Caruline De Souza Carvalho Machado
(1) IPEN; (2) USP; 
Machado, C.S.C.(1); Costa, I.(1); Milagre, M.X.(1); Terada,
M.(2); Araujo, J.V.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
306-084 ANÁLISE COMPARATIVA DE CORROSÃO EM
CHAPAS FINAS DE AÇO COM DOIS DIFERENTES
REVESTIMENTOS METÁLICOS
Apresentador: Péricles Bosquetti
(1) FATEC; 
Barbosa, A.B.(1); Silva, D.R.(1); Bosquetti, P.(1); Gamboni,
O.(1); Farah, A.F.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
306-087 COMPORTAMENTO DE CORROSÃO
ELETROQUÍMICA DE AÇOS INOXIDÁVEIS FE-MN-SI-
CR-NI-(CO) COM EFEITO MEMÓRIA DE FORMA EM
AMBIENTE FORTEMENTE ALCALINO
Apresentador: Carlos Alberto Della Rovere
(1) UFSCar; (2) ITA; 
Rovere, C.A.D.(1); Silva, R.(1); Kugelmeier, C.L.(1); Vacchi, G.S.(1);
Baroni, L.F.S.(1); Otubo, J.(2); Kuri, S.E.(1); Biskamp, P.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
306-088 OXIDAÇÃO DE ESCULTURAS DE AÇO
PATINÁVEL PERTENCENTES AO ACERVO DA PINACO-
TECA DE SÃO PAULO
Apresentador: Tatiana Russo Dos Reis
(1) UPM; (2) APAC; 
Reis, T.R.(1); Faldini, S.B.(1); Mendonça, V.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
306-089 LIXIVIAÇÃO DE ALUMÍNIO DURANTE O PRO-
CESSO DE TRIBOCORROSÃO EM MEIOS ÁCIDO,
BÁSICO E NEUTRO: SIMULAÇÃO DE COZIMENTO
Apresentador: Daiana Guerra Sacilotto
(1) UFRGS; 
Bruno, G.U.(1); Meneguzzi, A.(1); Sacilotto, D.G.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
306-091 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DA FOLHA-DE-
FLANDRES DEFORMADA
Apresentador: Humberto Luiz Da Silva Lemos
(1) UFF; 
Lemos, H.L.S.(1); Mesquita, A.P.R.(1); Bertagnolli, D.C.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
306-094 DESEMPENHO DO AÇO API L80 FRENTE À
CORROSÃO POR CO2 EM MEIO SIMILAR AO PRÉ-SAL
Apresentador: Natália Feijó Lopes
(1) PUCRS; (2) IST; 
Lopes, N.F.(1); Costa, E.M.(1); Fernandes, J.S.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
306-097 AVALIAÇÃO MICROESTRUTURAL DOS DANOS
DE FLUÊNCIA EM UM RISER DE REFORMADOR
PRIMÁRIO
Apresentador: Lucas Silva Fontes
(1) UFS; 
Fontes, L.S.(1); Silva, A.S.(1); Griza, S.(1); Carvalho, T.(1); Rosa,
G.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
306-098 ANÁLISE DE CORROSÃO E CARACTERIZAÇÃO
DE TUBO API 5 CT G.40

Apresentador: Ihana Gabriela Conceição Jesus
(1) UFS; 
Jesus, I.G.C.(1); Sussuchi, E.M.(1); Griza, S.(1); Silva, A.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
306-101 DESEMPENHO DE INIBIDOR DE CORROSÃO NA
ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
Apresentador: Neide Aparecida Mariano
(1) UNIFAL-MG; (2) USF; (3) UFGS; 
Mariano, N.A.(1); Murolo, J.P.(2); Sousa, L.L.(1); Russi,
L.G.C.(1); Rezende, S.C.(1); Rueda, A.L.P.(1); Tommaselli,
M.G.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
306-103 ESTUDO DA CORROSÃO SOB TENSÃO NO AÇO
INOXIDÁVEL AISI 304 IMERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA
CONTENDO CLORETO DE MAGNÉSIO
Apresentador: Luana Carla Andrade
(1) UFERSA; 
Galdino, D.D.(1); Andrade, L.C.(1); Villarreal, E.R.(1); Reis,
F.U.(1); Silva, A.M.(1);

Materiais Metálicos - Engenharia de Superfícies

08/11/2016 - 16:30h
307-004 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA TAXA DE
EROSÃO NA ANÁLISE DE DIFUSÃO DO FERRO NO
FILME DE CR2O3 NO AÇO AISI 304
Apresentador: Roberto Paulo Barbosa Ramos
(1) IFPA; 
Ramos, R.B.(1); Malheiros, E.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
307-005 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORTE NA
SUPERFÍCIE USINADA UTILIZANDO FERRAMENTAS
DE METAL DURO PARA PROCESSOS DE TORNEAMEN-
TO DE UM AÇO ABNT 1020
Apresentador: Arian Guedes Guedes
(1) Una; 
Guedes, A.G.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
307-010 OBTENÇÃO DE REVESTIMENTO
HIDROFÓBICO SOBRE AÇO INOXIDÁVEL AISI 204 E
AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO
Apresentador: Daiana Guerra Sacilotto
(1) UFRGS; 
Sacilotto, D.G.(1); Ferreira, J.Z.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
307-011 TRANSIÇÃO OBSERVADA ENTRE OS MODOS
DE DESGASTE MICRO-ABRASIVO POR “RISCAMEN-
TO” E POR “ROLAMENTO” EM WC-CO P20 E AÇO-FER-
RAMENTA M2
Apresentador: Ronaldo Câmara Cozza
(1) CEETEPS - FATEC-Mauá; 
Cozza, R.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
307-012 EFEITO DO TRATAMENTO DE CONVERSÃO NA
ADESÃO E PROPRIEDADES PROTETIVAS DE AÇO ELE-
TROGALVANIZADO RECOBERTO COM FILME
POLIMÉRICO
Apresentador: Célia Regina Tomachuk
(1) UACH; (2) EPUSP; (3) CIDEPINT (CICPBA-CONICET); (4)
EEL-USP; 
Zumelzu, E.(1); De Melo, H.G.(2); Di Sarli, A.R.(3); Tomachuk,
C.R.(4); 
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08/11/2016 - 09:30h
307-013 REVESTIMENTOS DE LIGAS CU-SN PRODUZI-
DOS A PARTIR DE ELETRÓLITO AMBIENTALMENTE
NÃO AGRESSIVO CONTENDO TARTARATO DE SÓDIO
Apresentador: Priscila Santos Da Silva
(1) UERJ; 
Da Silva, P.S.(1); De Senna, L.F.(1); Do Lago, D.C.B.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
307-014 ELETRODEPOSIÇÃO DE REVESTIMENTOS DE
LIGAS METÁLICAS CONTENDO COBRE E COBALTO
EMPREGANDO UM ELETRÓLITO AMBIENTALMENTE
AMIGÁVEL
Apresentador: Thaís Machado De Souza
(1) UERJ; 
De Souza, T.M.(1); De Senna, L.F.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
307-016 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA
NAS PROPRIEDADES DO AÇO INOXIDÁVEL ABNT 304
EM TRATAMENTOS DE IMPLANTAÇÃO IÔNICA POR
IMERSÃO EM PLASMA (IIIP) NO INTERIOR DE CATO-
DO OCO
Apresentador: Carla Silva
(1) INPE; 
Silva, C.(1); Ueda, M.(1); Mello, C.B.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
307-017 PRODUÇÃO DE RECOBRIMENTO POR LASER
CLADDING A PARTIR DE LIGA QUASICRISTALINA AL-
CO-FE-CR
Apresentador: Laura Galvão B Oliveira
(1) ; (2) UFSCar; 
Oliveira, L.G.(1); Wolf, W.(2); Afonso, C.R.M.(2); Botta, W.J.(2);
Kiminami, C.S.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
307-021 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DO PROCES-
SO DE NITRETAÇÃO A PLASMA EM GAIOLA
CATÓDICA NA RESISTÊNCIA AO DESGASTE MICRO-
ABRASIVO DO TITÂNIO ASTM F 67 GRAU 2
Apresentador: Edimar Natali Monteiro
(1) UNESC; (2) IFES; 
Monteiro, E.N.(1); Franco Jr, A.R.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
307-022 INFLUÊNCIA DA PRESSÃO DE NITRETAÇÃO A
PLASMA NA RESISTÊNCIA AO DESGASTE MICRO-
ABRASIVO DO AÇO API 5L X70
Apresentador: Henver Effgen Ramos
(1) IFES; 
Ramos, H.E.(1); Franco Jr, A.R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
307-023 ESTUDO DA CASCA DO CACAU (THEOBRAMA
CACAO L.) COMO INIBIDOR DE CORROSÃO PARA O
AÇO CARBONO EM MEIO ÁCIDO
Apresentador: Lhaira Souza Barreto
(1) UESC; (2) USP; 
Barreto, L.S.(1); Santos, A.M.(1); De Almeida, T.F.(1); De Melo,
H.G.(2); Amado, F.D.R.(1); Capelossi, V.R.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
307-024 EFEITO DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DA
LIGA AA6063-T5 NA EFICIÊNCIA DA PROTEÇÃO À
CORROSÃO DE RECOBRIMENTOS HÍBRIDOS
ORGÂNICO-INORGÂNICOS
Apresentador: álvaro Guimarães Braz
(1) UNESP; 
Braz, A.G.(1); Harb, S.V.(1); Hammer, P.(1); Pulcinelli, S.H.(1);
Santilli, C.V.(1); Magnani, M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
307-026 CARACTERIZAÇÃO DE INSERTOS DE METAL
DURO REVESTIDOS PELO PROCESSO DE
NITRETAÇÃO A PLASMA EM GAIOLA CATÓDICA
ROTATÓRIA
Apresentador: Ramsés Otto Cunha Lima
(1) UFERSA; (2) UFRN; (3) IFRN; 
Cunha Lima, R.O.(1); Melo, A.C.A.(2); Araújo Filho, L.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
307-027 REVESTIMENTOS DUROS PRODUZIDOS COM
CAVACOS DE TITÂNIO: AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA
AO DESGASTE ABRASIVO.
Apresentador: Guilherme Marco Pessôa Egito
(1) UNESP; 
Egito, G.M.P.(1); Pontin, G.I.(1); Júnior, J.G.F.(1); Gallego, J.(1);
Ventrella, V.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
307-029 OBTENÇÃO DE FILME DE SILANO SOBRE AÇO
GALVANIZADO POR PROCESSO ELETROASSISTIDO
Apresentador: Henrique Ribeiro Piaggio Cardoso
(1) UFRGS; (2) UCS; 
Cardoso, H.R.P.(1); Zoppas, J.F.(1); Kunst, S.R.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
307-032 INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DE BTSE
EM FILMES HÍBRIDOS APLICADOS SOBRE O AÇO 1008
Apresentador: Débora Guerra Salvador
(1) UCS; 
Marcolin, P.(1); De Oliveira, R.C.(1); Salvador, D.G.(1); Caio,
L.(1); Kunst, S.R.(1); Neuwald, O.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
307-033 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE CURA DE
REVESTIMENTOS HÍBRIDOS SILANOS APLICADOS
SOBRE O AÇO ESTRUTURAL PARA PROTEÇÃO CON-
TRA A CORROSÃO
Apresentador: Jéssica Santos Rossi
(1) UCS; (2) UFRGS; 
Rossi, J.S.(1); Salvador, D.G.(1); Caio, L.(1); Beltrami, L.R.(2);
Kunst, S.R.(1); Marcolin, P.(1); Rossi, E.S.(1); Scopel, T.L.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
307-036 INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE RETIRADA
DO PROCESSO DE DIP-COATING USADO PARA APLI-
CAR O FILME A BASE DE PERCURSORES DE
ALCOÓXIDOS NO SUBSTRATO DE TITÂNIO
Apresentador: Patrícia Marcolin
(1) UCS; (2) UFRGS; 
Marcolin, P.(1); Salvador, D.G.(1); Boniatti, R.(2); Kunst,
S.R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
307-037 CROMIZAÇÃO POR PÓ APLICADA AO AÇO
FERRAMENTA AISI D2: MICROESTRUTURA E
CORROSÃO
Apresentador: Maria Tereza Esteves
(1) UNESP; (2) UFABC; 
Esteves, M.T.(1); Fernandes, F.A.P.(2); Gallego, J.(1); Picone,
C.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
307-039 AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DO PRE-
CURSOR GPTMS COMO PRÉ-TRATAMENTO DO AÇO
GALVANIZADO UTILIZADO NO SETOR AUTOMOTIVO.
Apresentador: Henrique Carvalho De Oliveira
(1) UCS; (2) UFRGS; 
Oliveira, H.C.(1); Neuwald, O.A.(1); Beltrami, L.R.(2); Gerhardt,
G.J.L.(1); Kunst, S.R.(1); 
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10/11/2016 - 09:30h
307-040 AVALIAÇÃO DE DIFERENTES TEMPOS DE ATA-
QUE ÁCIDO NA FORMAÇÃO DE SUPERFÍCIES SUPER-
HIDROFÓBICAS MICRO/NANO-ESTRUTURADAS EM
LIGA DE ALUMÍNIO 5052
Apresentador: Maria Isabel Collasius Malta
(1) UFPE; 
Malta, M.C.(1); Vasconcelos, L.R.R.B.(1); Urtiga Filho, S.L.(1);
Vieira, M.R.S.(1); Anjos, T.M.F.(1); Silva, L.M.C.(1); André
Cirino, J.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
307-041 INFLUÊNCIA DO PH DO SOL NAS PROPRIEDA-
DES FINAIS DA CAMADA DE CONVERSÃO QUÍMICA
FORMADA A PARTIR DO PRECURSOR SILANO GPTMS
APLICADO SOBRE O AÇO GALVANIZADO.
Apresentador: Henrique Carvalho De Oliveira
(1) UCS; (2) UFRGS; 
Oliveira, H.C.(1); Neuwald, O.A.(1); Beltrami, L.R.(2); Gerhardt,
G.J.L.(1); Kunst, S.R.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
307-042 ELETRODEPOSIÇÃO DE ZRO2 EM LIGAS
SUPERELÁSTICAS DE NITI
Apresentador: Leandro De Arruda Santos
(1) UFMG; 
Lopes, N.I.A.(1); Santos, L.A.(1); Buono, V.T.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
307-045 ESTUDO DO EFEITO DO TRATAMENTO DA
CEMENTAÇÃO GASOSA, CEMENTAÇÃO SÓLIDA,
NITRETAÇÃO E NITROCARBONETAÇÃO A PLASMA
NA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E CORROSÃO DO
AÇO P-20
Apresentador: Daniel Cruz
(1) UFSCAR; (2) FATEC; (3) IF goiano; (4) USP; 
Cruz, D.(1); Rossino, L.S.(2); Manfrinato, M.D.(2); Lopes,
H.S.M.(1); Moreto, J.A.(3); Bandeira, R.M.(4); 

09/11/2016 - 09:30h
307-047 SyNTHESIS OF VANADIUM INTERFACE FOR
HFCVD DIAMOND DEPOSITION ON STEEL SURFACE
Apresentador: Djoille Denner Damm
(1) UNIFESP; (2) INPE; (3) UESC; (4) ETEP; (5) UNIFESSPA; 
Damm, D.D.(1); Contin, A.(2); Campos, R.A.(3); Andrade,
A.E.N.(4); Almeida, K.F.(5); Barquete, D.M.(5); Corat, E.J.(2);
Trava-airoldi, V.J.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
307-049 WEAR PROPERTIES OF TI-6AL-4V ALLOy
AFTER PLASMA NITRIDING TREATMENT
Apresentador: Maria Margareth Silva
(1) ITA; (2) ENSMA; 
Silva, M.M.(1); Pichon, L.(2); Drouet, M.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
307-050 BEHAVIOR OF POLyPyRROLE FILM CHEMI-
CALLy POLyMERIZED WITH LAURIC ACID ON COP-
PER SURFACE
Apresentador: Bárbara Ramos Ferreira
(1) UNIVAP; (2) IFSP; 
Ferreira, B.R.(1); Liu, A.S.(2); Cho, L.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
307-054 PRODUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE LIGAS
METÁLICAS CU-SN POR ELETRODEPOSIÇÃO EM
MEIO DE CITRATO DE SÓDIO
Apresentador: Nathalia Xiaohui Zhou
(1) UERJ; 

Zhou, N.X.(1); Da Silva, P.S.(1); Braga, A.V.C.(1); Do Lago,
D.C.B.(1); De Senna, L.F.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
307-055 RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE PRÉ TRATA-
MENTOS A BASE DE FOSFATO DE FERRO COMPARA-
DO COM SILANO APLICADOS SOBRE O AÇO CARBO-
NO 1008 PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DA TINTA
EPOXÍDICA
Apresentador: Matheus Vidor
(1) UCS; (2) UFRGS; 
Zundler, L.(1); Vidor, M.(1); Zini, L.P.(1); Caio, L.(1); Longhi,
M.(1); Beltrami, L.R.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
307-056 TRIBOLOGICAL STUDy OF A-C:H COATINGS
DEPOSITED ON TI6AL4V ALLOy By MODIFIED PUL-
SED DC-PECVD USING AN ADDITIONAL CATHODE
FOR SPACE APPLICATIONS.
Apresentador: Dubrazkha Carolina Lugo
(1) INPE; (2) UNIFESP; 
Lugo, D.C.(1); Silva, P.C.(1); Ramirez, M.A.(2); Corat, E.J.(1);
Trava-airoldi, V.J.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
307-059 AVALIAÇÃO DO DESGASTE DE DENTES DE
RETROESCAVADEIRAS E DESAFIOS AOS ENGENHEI-
ROS DE MATERIAIS
Apresentador: Karoline Martins Oliveira De Souza
(1) UFRN; 
Souza, K.M.O.(1); Medeiros, J.T.N.(1); Soares Neto, S.B.(1);
Moreira Filho, A.A.C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
307-061 RESISTÊNCIA A CORROSÃO DA TINTA
POLIÉSTER APLICADA SOBRE TRÊS DIFERENTES
PRÉ-TRATAMENTOS DO AÇO 1008
Apresentador: Patrícia Marcolin
(1) UCS; (2) UFRGS; 
Marcolin, P.(1); Pederiva, L.(1); Salvador, D.G.(1); Beltrami,
L.R.(2); Kunst, S.R.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
307-062 CARACTERIZAÇÃO DE CAMADAS OBTIDAS
NO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 BORETADO EM MEIO
LÍQUIDO
Apresentador: Carlos Alberto Picone
(1) EESC - USP; (2) UNESP; (3) ; 
Mariani, F.E.(1); Rêgo, G.C.(1); Picone, C.A.(2); Tremiliosi
Filho, G.(3); Casteletti, L.C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
307-063 TIN THIN FILM DEPOSITION By PLASMA AND
THE MORPHOLOGy ANALySIS
Apresentador: Heurison De Sousa E Silva
(1) UFPI; (2) IFPI; 
Silva, H.S.(1); Neto, B.C.V.(1); De Sousa, R.R.M.(1); Souza,
J.V.(2); Freitas, R.S.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
307-064 ESTUDO DO FILME HÍBRIDO A BASE DOS
SILANOS APTES/GPTMS COMO PRÉ-TRATAMENTO
DO AÇO GALVANNEALED PARA PROTEÇÃO CONTRA
A CORROSÃO.
Apresentador: Javan Grisente Dos Reis Da Costa
(1) UESC; (2) USP; 
Souza, K.S.(1); Cotting, F.(2); Aoki, I.V.(2); Amado, F.D.R.(1);
Capelossi, V.R.(1); Da Costa, J.G.R.(1); 
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09/11/2016 - 16:30h
307-067 ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE
RESISTÊNCIA AO DESGASTE DE LIGAS PARA REVES-
TIMENTO DURO DEPOSITADAS NA FORMA DE PÓ E
DE ARAME FLEXÍVEL
Apresentador: Alessandro Fraga Farah
(1) FATEC-SE; (2) FATEC; 
Farah, A.F.(1); Bosquetti, P.(2); Gamboni, O.(2); Santos, S.P.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
307-069 AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
TRIBOLÓGICAS DE UM AÇO AISI 304 APÓS
CEMENTAÇÃO A PLASMA EM BAIXAS TEMPERATU-
RAS.
Apresentador: Mariana Valinhos Barcelos
(1) IFES; (2) UENF; 
Barcelos, M.A.(1); Barcelos, M.V.(2); Viieira, E.A.(1); Franco Jr,
A.R.(1); Rocha, R.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
307-070 PROJETO, CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE
UM ABRASÔMETRO RODA DE BORRACHA APLICADO
A ESTUDOS TRIBOLÓGICOS
Apresentador: Flávio Kieckow
(1) URI; 
Silva, A.R.S.(1); Mutter, A.(1); Kieckow, F.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
307-075 INFLUÊNCIA DO PROCESSO
GALVANOSTÁTICO NA ANODIZAÇÃO E COLORIMEN-
TO DE UMA LIGA DE ALUMÍNIO
Apresentador: Natal Nerímio Regone
(1) UNESP; 
Regone, N.N.(1); Ferreira, A.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
307-077 EMPREGO DE PROJETO FATORIAL PARA AVA-
LIAR A EFICIÊNCIA DA ETANOLAMINA COMO INIBI-
DOR DE CORROSÃO PARA O AÇO INOXIDÁVEL 316 L
EM MEIO SALINO.
Apresentador: Lívia Pinto Neri
(1) UESC; (2) USP; 
Neri, L.P.(1); De Melo, H.G.(2); Capelossi, V.R.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
307-078 CARACTERIZAÇÃO DE FILMES FINOS DE TIO2
APLICADOS COMO ANTINCRUSTANTE EM AMBIENTE
MARINHO
Apresentador: Viviane Lilian Soethe
(1) UFSC; (2) Unifei; 
Soethe, V.L.(1); Parucker, M.L.(2); Delatorre, R.G.(1); Zanella,
M.R.B.(1); Souza, K.F.(1); Rios, M.(1); Ramos, E.M.(1); Faita,
F.L.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
307-079 RECOBRIMENTO DE ALUMÍNIO COM SILANOS
FUNCIONALIZADOS
Apresentador: Catherine Gazolla Santana
(1) EEL-USP; (2) EEL; (3) EEL/USP; 
Triboni, E.T.(1); Tomachuk, C.R.(1); Santana, C.G.(2); De
Carvalho, L.S.(2); Guedes, M.F.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
307-082 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO
DO FILME DE SILANO VINILTRIMETOXISILANO
MODIFICADO COM ÍONS CE(III) E CE(IV) COMO PRÉ-
TRATAMENTO DE AÇO CARBONO.
Apresentador: Javan Grisente Dos Reis Da Costa
(1) UESC; (2) USP; 

Capelossi, V.R.(1); Da Costa, J.G.R.(1); Souza, K.S.(1); Cotting,
F.(2); Aoki, I.V.(2); Amado, F.D.R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
307-085 AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA NITRETAÇÃO
DO AÇO AISI 1045 POR PLASMA DE DIFERENTES
CONFIGURAÇÕES
Apresentador: Nathalia Viviane Sousa Freitas
(1) UFERSA; 
Freitas, N.V.S.(1); Morais, P.B.(1); Gomes, A.V.R.(1); Vitoriano,
J.O.(1); Silva Júnior, M.Q.(1); Alves Júnior, C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
307-086 INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DE
NITROCEMENTAÇÃO A PLASMA NA RESISTÊNCIA AO
DESGASTE DO AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO AISI
304
Apresentador: Adonias Ribeiro Franco Jr
(1) IFES; 
Dambroz, P.E.(1); Franco Jr, A.R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
307-090 ENSAIO TRIBOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO DO
DESGASTE EM SISTEMA DE EXTRAÇÃO PARA MOL-
DES DE INJEÇÃO DE TERMOPLASTICOS
Apresentador: Alexandre Luis Gasparin
(1) IFRS; (2) UCS; 
Reis, T.M.(1); Ecco, A.(1); Bueno, R.(1); Pellenz, G.(1);
Gasparin, A.L.(1); Dotta, A.L.B.(2); Farias, M.C.M.(2); Figueroa,
C.A.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
307-091 DEPOSIÇÃO DE FILMES DE TIO2 USANDO
PLASMA EM GAIOLA CATÓDICA
Apresentador: Nathalia Viviane Sousa Freitas
(1) UFERSA; 
Morais, P.B.(1); Freitas, N.V.S.(1); Vitoriano, J.O.(1); Alves Jr.,
C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
307-092 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA E QUÍMICA
DE UM SISTEMA COMPOSTO POR UM PRÉ-TRATA-
MENTO A BASE DE FILMES HÍBRIDOS E UM ACABA-
MENTO COM RESINA POLIURETÂNICA SOBRE A
LIGA DE ALUMÍNIO 7075 UTILIZADA NO SETOR
AERONÁUTICO
Apresentador: Thamires Giacomelli
(1) UCS; 
Gobbi, G.(1); Giacomelli, T.(1); Zini, L.P.(1); Kunst, S.R.(1);
Piazza, B.(1); Zattera, A.J.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
307-095 INFLUENCIA DOS DEFEITOS SUPERFICIAIS DE
FUNDIÇÃO EM FERRO FUNDIDO NODULAR NA
EXUDAÇÃO DE SAIS DO PROCESSO DE
GALVANIZAÇÃO
Apresentador: Alexandre Luis Gasparin
(1) IFRS; 
Menegon, D.R.(1); Lessa, C.L.(1); Barp, G.B.(1); Petri, D.(1);
Gasparin, A.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
307-099 CRESCIMENTO VOLTAMÉTRICO DE SNO
SOBRE ESTANHO EM SOLUÇÃO FOSFATO PH 8,7
Apresentador: Tiago Brandão Costa
(1) UFF; 
Costa, T.B.(1); Nogueira, T.M.C.(1); 
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07/11/2016 - 09:30h
307-100 CARACTERIZAÇÃO SUPERFICIAL DE LIGAS
DE NITI APÓS POLIMENTO ELETROLÍTICO
Apresentador: Laís Avila De Oliveira Silva
(1) UFMG; 
Lopes, N.I.A.(1); Silva, L.A.O.(1); Santos, L.A.(1); Buono,
V.T.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
307-101 VINyLTRIETHOXySILANE (VTES) ELECTRO-
ASSISTED DEPOSITION AS A PRETREATMENT FOR
PAINTING ALUMINUM
Apresentador: Daiana Guerra Sacilotto
(1) UFRGS; 
Moreira, V.B.(1); Sacilotto, D.G.(1); Meneguzzi, A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
307-102 AVALIAÇÃO DA MORFOLOGIA DE FILMES
FINOS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO INFLUENCIADA PELA
VARIAÇÃO DA TENSÃO E DA INTENSIDADE DA COR-
RENTE APLICADOS DURANTE O PROCESSO DE
OXIDAÇÃO POR PLASMA ELETROLÍTICO.
Apresentador: Matheus Medeiros Tavares
(1) UFERSA; (2) UFRN; (3) UERN; 
Tavares, M.M.(1); Silva, H.F.M.(2); Vitoriano, J.O.(1); Alves Jr.,
C.(1); Da Costa, J.A.P.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
307-103 NITRETAÇÃO IÔNICA EM GAIOLA CATÓDICA
DO AÇO ARBL API 5L GRB
Apresentador: Israel De Macedo Sousa
(1) UFERSA; 
Sousa, I.M.(1); De Araújo, F.O.(1); Barbosa, J.C.P.(1); Vitoriano,
J.O.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
307-104 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DO AÇO NITRE-
TADO POR PLASMA UTILIZADO EM BUCHAS PARA
SISTEMA DE ARTICULAÇÃO DE EIXO
Apresentador: Edvaldo Rodrigues Rocha Jr.
(1) UFERSA; 
Rocha Jr., E.R.(1); Alves Jr., C.(1); Vitoriano, J.O.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
307-105 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E
ESTUDO TRIBOLÓGICO DE REVESTIMENTOS QUAISI-
CRISTALINOS ASPERGIDOS EM SUBSTRATOS DE AÇO
DE BAIXO CARBONO PELO MÉTODO DE ASPERSÃO
TÉRMICA HVOF.
Apresentador: Andrya Lays Freire Lves
(1) UFPB; 
Lima, B.A.S.G.(1); Da Nobrega, L.G.(1); Da Costa, I.F.(1); Lves,
A.F.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
307-107 ESTUDO DA APLICAÇÃO DE SUPERFÍCIES
METAMATERIAIS EM DISPOSITIVOS DE
COMUNICAÇÕES MÓVEIS
Apresentador: Humberto Dionísio De Andrade
(1) UFERSA; (2) UFRN; 
De Andrade, H.D.(1); Da Silva, J.L.(2); Da Silva, I.B.T.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
307-109 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE REVES-
TIMENTOS DE LIGAS DE ALUMÍNIO AL-CO-FE-CR
QUASICRISTALINAS APROXIMANTES POR ASPERSÃO
TÉRMICA POR CHAMA CONVENCIONAL COM
APLICAÇÃO EM BARREIRAS TÉRMICAS
Apresentador: Bruno Bellini Medeiros
(1) UTFPR; (2) UFSCar; 

Medeiros, B.B.(1); Silva, T.M.(1); Botta, W.J.(2); Wolf, W.(2);
Baldin, V.(1); Santos, G.R.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
307-110 NITRETAÇÃO A PLASMA EM LIGA ALUMÍNIO
COMERCIALMENTE PURO
Apresentador: Tarciana Dieb Toscano
(1) UFERSA; (2) UFRN; 
Toscano, T.D.(1); Silva Júnior, M.Q.(1); Vitoriano, J.O.(1); Silva,
H.F.M.(2); Paiva, D.S.(1); Menezes, F.L.G.(1); Alves Jr., C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
307-112 REAPROVEITAMENTO DE EXTRATO VEGETAL
DE EFLUENTE DE INDÚSTRIA DO SETOR MADEIREI-
RO COMO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO PARA
AÇO GALVANIZADO
Apresentador: Daiana Guerra Sacilotto
(1) UFRGS; 
Feron, G.L.(1); Garcia, B.P.(1); Meneguzzi, A.M.(1); Sacilotto,
D.G.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
307-113 MATERIAIS PARTICULADOS PM2,5, PM10 E
NANOMÉTRICOS, ORIGINADOS NAS EMISSÕES DE
UM MOTOR DIESEL
Apresentador: Daniel Mousinho Lago
(1) UFRN; 
Lago, D.M.(1); Oliveira, F.C.M.(1); Carvalho Filho, E.T.(1);
Oliveira Filho, M.F.(1); Medeiros, J.T.N.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
307-115 INFLUÊNCIA DO PH E DO TEMPO DE IMERSÃO
NA SILANIZAÇÃO JUNTO DE TANINOS PARA
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DE AÇOS GALVANIZA-
DOS
Apresentador: Daiana Guerra Sacilotto
(1) UFRGS; 
Garcia, B.P.(1); Meneguzzi, A.M.(1); Sacilotto, D.G.(1);

Materiais Metálicos - Biomateriais

08/11/2016 - 16:30h
308-002 BIOCORROSION BEHAVIOR OF MZX30 IN SBF
(SIMULATED BODy FLUID) AFTER ANNEALING.
Apresentador: Anderson V. Queiroz
(1) UFF; (2) ; (3) UFPA; 
Fernandes, M.T.(1); Queiroz, A.(1); Da Silva, l.m.(1); Jácome,
P.D.(2); Ferreira, I.L.(3); De Castro, J.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
308-003 RECRISTALIZAÇÃO EM LIGAS DE TI-NB-SN
DEFORMADAS POR COMPRESSÃO
Apresentador: Patricia Gomes Andrade
(1) UFS; (2) IFS; 
Andrade, P.G.(1); Silva, A.E.(2); Batista, W.W.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
308-004 EFEITOS DA DEFORMAÇÃO NAS PROPRIEDA-
DES MECÂNICAS EM LIGAS DE TITÂNIO PARA
APLICAÇÕES BIOMEDICAS
Apresentador: Patricia Gomes Andrade
(1) UFS; (2) IFS; 
Andrade, P.G.(1); Silva, A.E.(2); Batista, W.W.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
308-005 ESTUDO DOS IMPLANTES METÁLICOS PARA
COLUNA VERTEBRAL
Apresentador: Paula Pacheco Monnerat
(1) IPRJ - UERJ; (2) IPRJ-UERJ; 
Monnerat, P.P.(1); Aliaga, L.R.(2); Lima, L.V.(2); 
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10/11/2016 - 09:30h
308-007 FIBROBLAST AND OSTEOBLAST CELL ADHE-
SIVE BEHAVIOR ON TITANIUM ALLOy COATED WITH
DIAMOND FILM.
Apresentador: William Melo Silva
(1) UNESP/IBTEC; (2) IB - UNESP - IBTEC; (3) UNESP; (4)
UESC; 
Silva, W.M.(1); Marques, C.S.(2); Tabata, A.S.(3); De Oliveira,
D.E.(1); Saeki, M.J.(3); Medeiros, L.I.(4); Ribeiro, C.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
308-008 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES BACTERICI-
DAS DO RECOBRIMENTO BIOMIMÉTICO DE HA
DOPADO COM AGNO3
Apresentador: Lucíola Lucena De Sousa
(1) UNIFAL; (2) USP; 
Sousa, L.L.(1); Prado, D.G.(1); Coelho, M.F.C.(1); Ricci, V.P.(1);
Ferreira, G.V.(1); Rigo, E.C.S.(2); Fernandes, M.C.(1); Mariano,
N.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
308-010 MODIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AÇO
CIRÚRGICO POR MEIO DA NITRETAÇÃO À PLASMA
UTILIZANDO A GAIOLA CATÓDICA DE TITÂNIO
Apresentador: Cleiton James Gomes
(1) IFPI; 
Gomes, C.J.(1); Macêdo, H.R.A.(1); Valadão, E.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
308-012 LIGA TI-13NB-13ZR COM GRANULAÇÃO
ULTRAFINA INDUZIDA POR DEFORMAÇÃO PLÁSTICA
SEVERA
Apresentador: Diego Alfonso
(1) UFSCar; 
Alfonso, D.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
308-013 O EFEITO DE DIFERENTES TIPOS DE
HOMOGENEIZAÇÃO SOBRE O COMPORTAMENTO EM
DEFORMAÇÃO A FRIO DAS LIGAS TI-35NB E TI-35NB-
0,15SI.
Apresentador: Késia Filadélfia Dionízio Silva
(1) UFS; 
Silva, K.F.D.(1); Cabral, H.J.R.(1); Santos, R.F.(1); Batista,
W.W.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
308-015 EFEITO DE BACTERICIDA EM RECOBRIMEN-
TO DE HIDROXIAPATITA E QUITOSANA EM
SUPERFÍCIE METÁLICA
Apresentador: Lucíola Lucena De Sousa
(1) UNIFAL; (2) USP; 
Sousa, L.L.(1); Ricci, V.P.(1); Ferreira, G.V.(1); Magalhães,
L.S.(1); Vercik, L.C.O.(2); Rigo, E.C.S.(2); Fernandes, M.C.(1);
Mariano, N.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
308-016 INFLUÊNCIA DO PH NA SOL-GEL PARA A
ELABORAÇÃO DE FILMES HÍBRIDOS APLICADOS
SOBRE O SUBSTRATO TI-6AL-4V
Apresentador: Patrícia Marcolin
(1) UCS; (2) UFRGS; 
Marcolin, P.(1); Salvador, D.G.(1); Beltrami, L.R.(2); Brandalise,
R.N.(1); Kunst, S.R.(1); Longhi, M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
308-017 FORMAÇÃO DE ANATASE USANDO
ANODIZAÇÃO COM CORRENTE PULSADA EM SUBS-
TRATOS DE TITÂNIO POLIDOS E ELETROPOLIDOS

Apresentador: Heloisa Andréa Acciari
(1) UNESP; 
Acciari, H.A.(1); Marba, V.C.(1); Regone, N.N.(1); Codaro,
E.N.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
308-018 INFLUÊNCIA DA ATMOSFERA UTILIZADA NO
TRATAMENTO DE HOMOGENEIZAÇÃO SOBRE O
COMPORTAMENTO EM DEFORMAÇÃO A FRIO DE
LIGAS DE TI-NB-SI
Apresentador: Reinan Tiago Fernandes Dos Santos
(1) UFS; 
Santos, R.F.(1); Cabral, H.J.R.(1); Silva, K.F.D.(1); Batista,
W.W.(1); Lima, T.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
308-019 SURFACE CHARACTERIZATION OF TINB THIN
FILMS DEPOSITED By MAGNETRON SPUTTERING IN
STAINLESS STEEL SUBSTRATES
Apresentador: Denise Aparecida Tallarico
(1) UFSCar; (2) CNPEM; 
Tallarico, D.A.(1); Gobbi, A.L.(2); Paulin Filho, P.I.(1); Nascente,
P.A.P.(1); Oliveira, N.T.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
308-020 ESTUDO DAS TRANSFORMAÇÕES DE FASES
DE LIGAS TI-10MO-XSI SUBMETIDAS A TRATAMEN-
TOS TÉRMICOS
Apresentador: Delvane Santos Do Nascimento
(1) UFS; 
Nascimento, D.S.(1); Souza, S.A.S.A.(1); Macedo, M.C.S.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
308-026 ESTUDO DO MÓDULO DE ELASTICIDADE DE
LIGAS DE TITÂNIO PARA APLICAÇÕES BIOMÉDICAS
Apresentador: Marcos Ribeiro Da Silva
(1) IFSP; (2) UNESP - Univ. Estadual Paulista; (3) UNESP - Univ
Estadual Paulista; (4) UNESP; 
Da Silva, M.R.(1); Kuroda, P.A.B.(2); Araújo, R.O.(3); Grandini,
C.R.(4); 

09/11/2016 - 09:30h
308-031 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE AG NA
FORMAÇÃO DE NANOTUBOS DE TIO2 EM LIGAS DE
TI-35NB-AG
Apresentador: Marcia Oliveira Taipina
(1) ; (2) Unicamp; 
Taipina, M.O.(1); Caram, R.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
308-033 MICROSTRUCTURE, PROPERTIES AND COR-
ROSION RESISTANCE OF HOT SWAGED AND HEAT
TREATED TI-12MO-8NB ALLOy FOR ORTHOPEDIC
APPLICATIONS
Apresentador: Aline Raquel Vieira Nunes
(1) UFRJ; (2) UERJ; (3) CENTRO DE PESQUISA DA VALE;
(4) COPPE/UFRJ; (5) EEL/USP; 
Nunes, A.R.V.(1); Gabriel, S.B.(2); Dos Santos, I.D.(3); Araújo,
L.S.(4); Nunes, C.A.(5); De Almeida, L.H.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
308-035 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE PEÇAS
POROSAS DE TITÂNIO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA
POROSIDADE
Apresentador: Erlla Silva De Oliveira
(1) UFRN; (2) UFSM; 
De Oliveira, E.S.(1); Barros Pontes, J.(1); Paskocimas, C.(1);
Nascimento, R.M.(1); Daudt, N.F.(2); Cysne Barbosa, A.P.(1); 
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08/11/2016 - 16:30h
308-037 LIGA DE MAGNÉSIO: AVALIAÇÃO DA BIODE-
GRABILIDADE E DO COMPORTAMENTO MECÂNICO
Apresentador: Marcio Roberto Rocha
(1) UNESC; (2) Unesc; (3) UFSC; 
Nascimento, R.V.(1); Arnt, A.B.C.(2); Rocha, M.R.(3); Stares,
S.L.(1); Langbehn, J.T.(1); Xavier, F.A.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
308-038 RESISTÊNCIA À CORROSÃO DA LIGA TI6AL4V
OXIDADA CICLICAMENTE.
Apresentador: Carolina Aurélia Ribeiro Maestro
(1) UFSJ; 
Maestro, C.A.R.(1); Bueno, A.H.S.(1); Malafaia, A.M.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
308-039 EFFECT OF OXyGEN IN THE ANELASTIC PRO-
PERTIES OF BIOMEDICAL TI-15ZR-BASED ALLOyS
Apresentador: Diego Rafael Nespeque Correa
(1) UNESP; (2) UNESP - Univ. Estadual Paulista; 
Correa, D.R.N.(1); Rocha, L.(1); Grandini, C.R.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
308-040 PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DA
LIGA BIO-COMPATÍVEL TI60NB15ZR10SI15
Apresentador: Carlos Triveño Rios
(1) UFABC; 
Rios, C.T.(1); Mancini, W.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
308-041 SURFACE FUNCTIONALIZATION OF ALLOyS
OF THE TI15ZR(X)MO SySTEM FOR BIOMEDICAL
APPLICATIONS
Apresentador: Luis Augusto M. S. Rocha
(1) UNESP; 
Da Costa, N.A.(1); Rocha, L.(1); Canarim, R.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
308-042 ANÁLISE DE FALHA POR FRATURA EM GRAM-
PO DE ISOLAMENTO DE AÇO AISI 420
Apresentador: Marilia Garcia Diniz
(1) UERJ; 
Diniz, M.G.(1); Kesseler, P.(1); Oliveira, M.A.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
308-043 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS LIGAS DO SIS-
TEMA TI-MO-MN PARA UTILIZAÇÃO COMO BIOMA-
TERIAL
Apresentador: Mariana Luna Lourenço
(1) UNESP - Univ. Estadual Paulista; 
Lourenço, M.L.(1); Grandini, C.R.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
308-044 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ESTRU-
TURAL DE LIGAS DO SISTEMA TI-25TA-ZR
Apresentador: Pedro Akira Bazaglia Kuroda
(1) UNESP - Univ. Estadual Paulista; 
Kuroda, P.A.B.(1); Quadros, F.F.(1); Grandini, C.R.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
308-045 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA LIGA
TI-15NB PARA APLICAÇÕES BIOMÉDICAS
Apresentador: Pedro Akira Bazaglia Kuroda
(1) UNESP - Univ. Estadual Paulista; (2) FIO - Faculdades
Integradas de Ourinhos; 
Kuroda, P.A.B.(1); Da Silva, L.M.(2); Grandini, C.R.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
308-047 DESENVOLVIMENTO E CARCATERIZAÇÃO DA
LIGA TI-25TA-10ZR PARA APLICAÇÕES BIOMÉDICAS
Apresentador: Fernanda Freitas Quadros
(1) UNESP - Univ. Estadual Paulista; 
Quadros, F.F.(1); Kuroda, P.A.B.(1); Grandini, C.R.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
308-048 AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE FASE
MARTENSÍTICA E A REPOSTA ELÁSTICA DE LIGAS
DO SISTEMA TI-15MOXZR COM POTENCIAL PARA
APLICAÇÃO EM PRÓTESES ORTOPÉDICAS
Apresentador: Fábio Bossoi Vicente
(1) UNIP; (2) UNESP - Univ. Estadual Paulista; 
Vicente, F.B.(1); Grandini, C.R.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
308-049 EFFECT OF HEAT TREATMENT AND OXyGEN
DOPING ON STRUCTURE, MICROSTRUCTURE, HARD-
NESS AND ELASTIC MODULUS OF TI15NI ALLOy
Apresentador: Daniela Cascadan
(1) UNESP; (2) UNESP - Univ. Estadual Paulista; 
Cascadan, D.(1); Grandini, C.R.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
308-050 DIFUSÃO DE OXIGÊNIO EM LIGAS DE TI-
10MO-ZR MEDIDA POR ESPECTROSCOPIA
ANELÁSTICA
Apresentador: Raul Oliveira De Araújo
(1) UNESP - Univ Estadual Paulista; (2) UNESP - Univ. Estadual
Paulista; 
Araújo, R.O.(1); Grandini, C.R.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
308-051 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE PARA
OBTENÇÃO DE NANOTUBOS DE ÓXIDO DE TITÂNIO
POR ANODIZAÇÃO EM TITÂNIO COMERCIALMENTE
PURO APLICÁVEL À IMPLANTODONTIA
Apresentador: Débora Guerra Salvador
(1) UCS; (2) FEEVALE; 
Marcolin, P.(1); Graef, T.F.(2); Salvador, D.G.(1); Oliveira,
C.T.(2); Kunst, S.R.(1); Giacomelli, T.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
308-052 ANÁLISE MICROESTRUTURAL DA LIGA DE
TITÂNIO TMZF PARA APLICAÇÃO EM IMPLANTES
ORTOPÉDICOS
Apresentador: Leonardo Contri Campanelli
(1) UFSCar; 
Santos, M.F.L.(1); Campanelli, L.C.(1); Guerra, A.B.(1);
Bolfarini, C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
308-053 REVESTIMENTOS AMBIENTALMENTE CORRE-
TOS A BASE DE PRECURSORES ALCÓOXIDOS APLI-
CADOS SOBRE A LIGA DE TI-6AL-4V: INFLUÊNCIA DA
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE
Apresentador: Débora Guerra Salvador
(1) UCS; (2) UFRGS; 
Marcolin, P.(1); Salvador, D.G.(1); Beltrami, L.R.(2); Kunst,
S.R.(1); Brandalise, R.N.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
308-054 MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF TI-
15ZR-XMO ALLOyS FOR IMPLANT BIOMATERIALS:
EFFECT OF HEAT TREATMENTS
Apresentador: Caio Castanho Xavier
(1) UNESP; (2) UNESP - Univ. Estadual Paulista; 
Xavier, C.C.(1); Grandini, C.R.(2); Rocha, L.(1); 

146 22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 146



08/11/2016 - 16:30h
308-055 ESTUDO DO COMPORTAMENTO ELETRO -
QUÍMICO EM LIGAS BIOMÉDICAS DE TITÂNIO COM
SUPERFÍCIE RECOBERTA POR NANOTUBOS DE TIO2
Apresentador: Claudemiro Bolfarini
(1) USP; (2) UFSCar; (3) Ufscar; 
Oliveira, N.T.C.(1); Campanelli, L.C.(2); Fernandes, J.F.M.(3);
Bolfarini, C.(2); Motheo, A.J.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
308-056 EFEITO DA MODIFICAÇÃO POR NANOTUBOS
DE DIÓXIDO DE TITÂNIO COM DIFERENTES ESTRU-
TURAS NA RESPOSTA EM FADIGA DO TI GRAU 2
Apresentador: Leonardo Contri Campanelli
(1) UFSCar; (2) USP; 
Campanelli, L.C.(1); Oliveira, N.T.C.(2); Bolfarini, C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
308-063 OXIDAÇÃO IÔNICA EM GAIOLA CATÓDICA
DO TITÂNIO CP GRAU II
Apresentador: Jussier De Oliveira Vitoriano
(1) UFERSA; 
Vitoriano, J.O.(1); Braz, D.C.(1); Barbosa, G.F.(1); De Araújo,
F.O.(1); Alves Jr., C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
308-069 ARRANJOS DE NANOTUBOS DE ÓXIDO DE
TITÂNIO PREPARADOS POR OXIDAÇÃO ANÓDICA
DAS LIGAS TI-35NB-2ZR E TI-35NB-4ZR
Apresentador: Alberto Zanesco Fatichi
(1) FEM; (2) FCA; 
Fatichi, A.Z.(1); Cremasco, A.(2); Caram Jr, R.(1);

Materiais Metálicos - Cimentos

09/11/2016 - 09:30h
309-002 NOVAS TENDÊNCIAS NA FORMULAÇÃO DE
ARGAMASSAS INDUSTRIALIZADAS PARA CONS -
TRUÇÃO CIVIL COM OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO
ACÚSTICO E TÉRMICO
Apresentador: Eduardo Quinteiro
(1) UNIFESP; 
Quinteiro, E.(1);

Materiais Metálicos - Materiais Elétricos, Eletrônicos e
Fotônicos

10/11/2016 - 09:30h
310-004 DILATAÇÃO TÉRMICA DOS FIOS DOS CABOS
DA REDE ELÉTRICA AÉREA DE VITÓRIA DA CON-
QUISTA, BAHIA
Apresentador: Ana Carla Borges Dos Santos
(1) IFBA; (2) UFABC; (3) USP; 
Dos Santos, A.B.(1); Pereira, S.G.(1); Oliveira, O.M.(1); Silva
Valenzuela, M.G.(2); Valenzuela-diaz, F.R.(3); Oliveira, S.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
310-007 SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA
PARA PRODUÇÃO DE TINTAS CONDUTORAS: UMA
REVISÃO
Apresentador: Iara Janaína Fernandes
(1) Unisinos; 
Fernandes, I.J.(1); Aroche, A.F.(1); Moraes, C.A.M.(1); Peter,
C.R.(1); Hasenkamp, W.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
310-008 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS
DO PROCESSO DE SOLDAGEM POR INTERDIFUSÃO
EM PROPRIEDADES DE UM DISPOSITIVO SEMICON-
DUTOR ENCAPSULADO COM A TECNOLOGIA BGA
Apresentador: Carlos Alberto Mendes Moraes
(1) Unisinos; 
Moraes, C.A.M.(1); Rosa, D.G.(1);

Materiais Metálicos - Materiais Magnéticos

10/11/2016 - 09:30h
312-006 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE LIGAS
MAGNÉTICAS USANDO O MÉTODO DAS ESFERAS
HÍBRIDAS A PARTIR DA CARBOXIMETILCELULOSE
Apresentador: Felipe Fernandes Barbosa
(1) UFRN; 
Barbosa, F.F.(1); Braga, T.P.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
312-009 INFLUÊNCIA DOS ELEMENTOS DE LIGA ZR,
NB E MO NA MICROESTRUTURA E NAS PROPRIEDA-
DES MAGNÉTICAS DE ÍMÃS À BASE DE PRFECOB
Apresentador: Melissa Rohrig Martins Da Silva
(1) IPEN; (2) IFRO; (3) UFSC; 
Silva, M.R.M.(1); Fim, R.G.T.(1); Silva, S.C.(1); Casini,
J.C.S.(2); Wendhausen, P.A.P.(3); Takiishi, H.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
312-010 EFEITO DO TEMPO DE MOAGEM NA MICRO-
ESTRUTURA E NAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE
ÍMÃS DE (ND,PR)13,49FE77,72B6CO1,1AL1,2NB0,28CU0,2
Apresentador: Rafael Gitti Tortoretto Fim
(1) IPEN; (2) UFSC; (3) IFRO; 
Fim, R.G.T.(1); Silva, M.R.M.(1); Silva, S.C.(1); Lopes, L.U.(2);
Wendhausen, P.A.P.(2); Casini, J.C.S.(3); Takiishi, H.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
312-011 MICROSTRUCTURAL CHARACTERIZATION
OF A DIDyMIUM-CERIUM-IRON-BORON MAGNET
Apresentador: Daniel Rodrigues
(1) BRATS; 
Rodrigues, D.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
312-012 OXIDATION STUDy OF NDFEB POWDERS
Apresentador: Suzilene Real Janasi
(1) IMAG; (2) BRATS; (3) IPT; (4) UFF; 
Janasi, S.R.(1); Rodrigues, D.(2); Bayerlein, D.L.(3); Cruz,
I.A.(3); Campos, M.F.(4); 

08/11/2016 - 16:30h
312-013 RIETVELD ANALySIS OF NDFEB AS-CAST
SAMPLES
Apresentador: Suzilene Real Janasi
(1) IMAG; (2) BRATS; (3) IPT; (4) UFF; 
Janasi, S.R.(1); Rodrigues, D.(2); Bayerlein, D.L.(3); Cruz,
I.A.(3); Campos, M.F.(4); 

09/11/2016 - 09:30h
312-014 SyNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF
COAXIAL NANOTUBES OF NI/CU/NI PRODUCED By
ELECTRODEPOSITION
Apresentador: Jurandi Neves Araújo Júnior
(1) UFPE; 
Júnior, J.N.A.(1); Paulo, V.I.M.(1); Revoredo, F.A.(1); Júnior,
M.E.(1); Hernández, E.P.(1); 
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10/11/2016 - 14:00h
312-017 COMPARAÇÃO ENTRE ENERGIA DE ANISO-
TROPIA E O PARÂMETRO A NA AVALIAÇÃO DE PRO-
PRIEDADES MAGNÉTICAS DO AÇO ELÉTRICO
Apresentador: Rdorigo Felix Cardoso
(1) UERJ; (2) IME; 
Cardoso, R.F.(1); Brandao, L.P.(2); Da Rosa, R.L.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
312-020 STUDy OF MAGNETIC PROPERTIES OF SPIN
GLASS ALLOyS
Apresentador: Amilton Ferreira Silva Júnior
(1) Campus Angra dos Reis - CEFET/RJ; (2) UFF; 
Silva Júnior, A.F.(1); Martins, A.S.(2); Campos, M.F.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
312-021 STRUCTURE OF DOMAIN WALL IN HARD PER-
MANENT MAGNETS
Apresentador: Amilton Ferreira Silva Júnior
(1) Campus Angra dos Reis - CEFET/RJ; (2) UFF; 
Silva Júnior, A.F.(1); Martins, A.S.(2); Campos, M.F.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
312-022 RARE EARTH OXIDE SEPARATION AND THE
RELEVANCE OF IMPURITIES FOR PRACTICAL APPLI-
CATIONS AS FOR EXAMPLE MAGNETS
Apresentador: Marcos Flavio Campos
(1) UFF; (2) BRATS; 
Campos, M.F.(1); Rodrigues, D.(2); Castro, J.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
312-023 THIN FILMS OF SM-CO-CU
Apresentador: Marcos Flavio Campos
(1) S A; (2) UFF; 
Romero, S.A.(1); Campos, M.F.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
312-024 OBTENTION OF NEODyMIUM AND NEODy-
MIUM-IRON By ELECTROWINNING
Apresentador: Marcos Flavio De Campos
(1) UFF; 
De Campos, M.F.(1); Castro, J.A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
312-025 HISTORy OF THE DEVELOPMENT OF COERCI-
VE MODELS FOR PERMANENT MAGNETS
Apresentador: Marcos Flavio De Campos
(1) UFF; 
De Campos, M.F.(1);

Materiais Metálicos - Materiais Nanoestruturados

10/11/2016 - 09:30h
313-003 PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E
ELETRÔNICAS DE NANOFIOS DE SI [111], [110] E [001]
Apresentador: Fernanda De Lourdes Almeida Cruz
(1) UFSJ; 
Cruz, F.A.(1); Carvalho, A.M.(1); Leite Alves, H.W.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
313-010 SÍNTESE DE LIGAS NANOCRISTALINAS À BASE
DE ZIRCÔNIO COM ELEVADA CAPACIDADE DE
FORMAÇÃO DE ESTADO VÍTREO.
Apresentador: Amanda Ventura Castilho
(1) COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro; (2)
COPPE/UFRJ; 
Castilho, A.V.(1); Santos, D.S.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
313-011 EVALUATING THE EFFECTS OF SIZE DISTRIBU-
TIONS AND TEMPERATURE ON THE MAGNETIC PRO-
PERTIES OF MAGNETIC NANOPARTICLES
Apresentador: Mara Carolina Paresque
(1) UFF; (2) CEFET; 
Paresque, M.C.(1); Oliveira, E.M.(2); Castro, J.A.(1); Campos,
M.F.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
313-012 SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE FERRO
METÁLICO E SUA UTILIZAÇÃO NA
DESALOGENAÇÃO DE 4-CLOROFENOL.
Apresentador: Jeferson Aparecido Moreto
(1) UFTM; (2) IFGoiano; 
Moreto, J.A.(1); Martins, T.F.(2); Marques, R.P.(2); Nunes, E.S.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
313-013 SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS PREFEREN-
CIALMENTE ORIENTADAS DE PT(100) DIRETAMENTE
SUPORTADAS EM CARBONO PARA CÉLULAS A
COMBUSTÍVEL DE ETANOL DIRETO
Apresentador: Rodolfo Molina Antoniassi
(1) IPEN; 
Antoniassi, r.m.(1); Spinacé, E.V.(1); Neto, A.O.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
313-014 EFEITO DA SECAGEM POR SPRAy DRyING
ASSISTIDA POR HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES
(HDLS) ASSOCIADOS A POLÍMERO SOBRE
RECRISTALIZAÇÃO DE ÓXIDO DE ANTIMÔNIO (III)
Apresentador: Janaína Barros De Menezes
(1) UFAL; 
Menezes, J.B.(1); Dornelas, C.B.(1); Meneghetti, M.R.(1); Grillo,
L.A.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
313-015 SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE
FERRO: MATERIAL UTILIZADO PARA A TÉCNICA DE
HIPERTERMIA MAGNÉTICA FLUIDA, TERAPIA CON-
TRA O CÂNCER
Apresentador: Wivyan Castro Lage
(1) UNIFEI; 
Lage, W.C.(1); Guimarães, F.C.O.(1); Soares, D.F.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
313-016 MONITORAMENTO TECNOLÓGICO DO PROCES-
SO DE DEPOSIÇÃO A LASER DE LIGAS METÁLICAS A
PARTIR DE INDICADORES DE PATENTES
Apresentador: Bráulio Salumão De Oliveira
(1) UFSCar; 
Milanez, D.H.(1); Oliveira, B.S.(1); Leiva, D.R.(1); Faria,
L.I.L.(1); Botta, W.J.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
313-017 PROCESSAMENTO DE COMPÓSITOS NANOES-
TRUTURADOS DE MG-LANI5 POR LAMINAÇÃO A
FRIO
Apresentador: Ricardo Floriano
(1) UNICAMP; (2) UEL; 
Floriano, R.(1); Erbetta, G.M.(1); Urbano, A.(2); Teixeira, A.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
313-023 AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE LIGAS
DE TITÂNIO ARMAZENADORAS DE HIDROGÊNIO
POR MOAGEM DE ALTA ENERGIA OU LAMINAÇÃO A
FRIO
Apresentador: Daniel Rodrigo Leiva
(1) UFSCar; 
Marcos, L.P.(1); Leiva, D.R.(1); Silva, R.A.(1); Botta, W.J.(1); 
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10/11/2016 - 14:00h
313-024 ESTUDO DA BANDA DE RESSONÂNCIA DE
PLASMON DE SUPERFÍCIE DE NANOPARTÍCULAS
ESFÉRICAS DE PRATA
Apresentador: Anderson Gama Fernandes De Freitas
(1) UNIFEI; 
De Freitas, A.G.F.(1); González, M.L.(1); Queiroz, A.A.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
313-026 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DOS PARÂMETROS
DE PROCESSO SOBRE O COMPRIMENTO NA SÍNTESE
DE NANOTUBOS DE TA2O5 VIA ANODIZAÇÃO.
Apresentador: Thiago André Salgueiro Soares
(1) UFPE; (2) CETENE; 
Soares, T.A.S.(1); Alburquerque, D.F.(1); Holanda, L.C.(1);
Almeida, L.C.(1); Machado, G.(2); Sarinho, R.F.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
313-027 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOTU-
BOS SOB A LIGA TI-30TA VIA ANODIZAÇÃO.
Apresentador: Thiago André Salgueiro Soares
(1) UFPE; (2) CETENE; 
Soares, T.A.S.(1); Machado, G.(2); Bezerra, Y.C.(1); Barros,
D.B.(1); De Oliveira, W.F.(1); Arruda, I.R.S.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
313-030 INVESTIGAÇÃO DE FASES NANOCRISTALINAS
EM LIGAS FE-CR-NB-B
Apresentador: Diego Davi Davi Coimbrão
(1) UFSCar; (2) Hydro-Quebec; 
Coimbrão, D.D.(1); Guo, Y.(1); Koga, G.(1); Jorge Junior,
A.M.(1); Kiminami, C.S.(1); Bolfarini, C.(1); Botta, W.J.(1);
Schulz, R.(2); Savoie, S.(2);

Materiais Metálicos - Materiais para Geração de Energia

08/11/2016 - 16:30h
314-002 A MODEL TO PREDICT THE WELDING POOL
CHARACTERISTICS OF SUPER DUPLEX STAINLESS
STEEL SHEETS
Apresentador: José Adilson De Castro
(1) UFF; (2) Petrobras; 
De Castro, J.A.(1); Almeida, D.S.(1); Xavier, C.R.(2); Marcelo,
C.J.(1); Queiroz, A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
314-005 PROPRIEDADES VIBRACIONAIS E
DIELÉTRICAS DAS LIGAS DE PBSNTE
Apresentador: Antonio Ribeiro De Rezende Neto
(1) UFSJ; 
Neto, A.R.R.(1); Leite Alves, H.W.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
314-008 STUDy OF THE PRIMARy DENDRITE SPA-
CINGS IN AISI 304L STEEL WELDS
Apresentador: Anderson V. Queiroz
(1) UFF; (2) UniFOA; (3) CEFET; 
Queiroz, A.(1); Castro, J.A.(1); Almeida, D.S.S.(1); Demarque,
R.(1); Xavier, C.R.(2); Oliveira, E.M.(3); Machado, M.H.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
314-009 ELETRODEPÓSITOS BASEADOS EM PT E/OU
PD SOBRE CAMADAS DIFUSORAS MODIFICADAS OU
NÃO COM PT PARA APLICAÇÃO EM CÉLULAS A
COMBUSTÍVEL.
Apresentador: Rodrigo Silva Franco
(1) UFBA; 
Franco, R.S.(1); Fernandes, V.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
314-012 ATIVIDADE CATALÍTICA DE ELETROCATALI-
SADORES PTRH/C E PTRHPD/C NA OXIDAÇÃO DE ETI-
LENO GLICOL
Apresentador: Vera Lucia Da Silva Marinho
(1) UFAM; 
Marinho, V.L.S.(1); Pocrifka, L.A.(1); Passos, R.R.(1);

Materiais Metálicos - Ecomateriais - Materiais
ambientalmente corretos

08/11/2016 - 16:30h
315-001 ESTUDO DA POTENCIALIDADE DA PRODUÇÃO
DE TIJOLOS DE SOLO CIMENTO COMO ALTERNATIVA
DE BAIXO CUSTO PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL.
Apresentador: Elcio Correia De Souza Tavares
(1) Estácio Alexandrino; (2) UFRN; 
Tavares, E.C.S.(1); Silva, D.D.C.(2); Silva, U.C.(1); Araújo,
G.C.(1);

Materiais Metálicos - Reciclagem de Materiais

07/11/2016 - 09:30h
316-001 RECICLAGEM DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS DE
SILÍCIO CRISTALINO - NOVAS TENDÊNCIAS
Apresentador: Pablo Dias
(1) UFRGS; 
Dias, P.(1); Veit, H.(1); Benevit, M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
316-002 USO DE SUCATA PARA FUNDIÇÃO SOB
PRESSÃO DE PEÇAS PARA CALÇADOS E ACESSÓRIOS
Apresentador: Joni Moises Ermel
(1) UFRGS; (2) FEEVALE; (3) Feevale; (4) EFRGS; 
Ermel, J.M.(1); Rocha, A.S.(2); Oliveira, C.T.(3); Fuhr, L.T.(4);
Fernandes, M.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
316-003 RECICLAGEM DE PLATINA PROVENIENTE DE
CATALISADORES AUTOMOTIVOS
Apresentador: Patricia Melo Halmenschlager Petter
(1) UFRGS; 
Petter, P.M.H.(1); Veit, H.M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
316-004 CARACTERIZAÇÃO DE ÍMÃS DE NEODÍMIO-
FERRO-BORO DE DISCOS RÍGIDOS (HDS)
Apresentador: Patricia Melo Halmenschlager Petter
(1) UFRGS; 
Petter, P.M.H.(1); München, D.D.(1); Veit, H.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
316-011 RECUPERAÇÃO DO OURO DE PCIS ATRAVÉS
DO PROCESSO HIDROMETALÚRGICO
Apresentador: Janaina Bastos Depianti
(1) UFES; 
Cruz, P.F.(1); Dos Santos, M.K.C.(1); Depianti, J.B.(1); Da Costa,
K.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
316-012 RECUPERAÇÃO DE PRATA DOS RESÍDUOS
GERADOS NA PRODUÇÃO DE JOIAS EM AULAS DE
OURIVESARIA
Apresentador: Iago Rocha Amorim
(1) UFES; 
Depianti, J.B.(1); Amorim, I.R.(1); Da Costa, K.C.(1); Pessin,
L.(1); Das Neves, J.S.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
316-013 RECICLAGEM DE MATERIAIS METÁLICOS DE
PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO DE COMPUTADO-
RES DESKTOPS OBSOLETOS POR LIXIVIAÇÃO
Apresentador: Raffael Andrade Costa De Melo
(1) UFRN; 
Melo, R.A.C.(1); Bezerra Da Silva, M.S.(1); Souza, C.P.(1);
Moriyama, A.L.L.(1); Lima, T.G.D.(1); Nascimento, G.L.C.(1);
Brasil, J.A.(1); Medeiros, N.M.(1); Lucena, L.F.L.(1); De Góis,
E.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
316-014 RECICLAGEM DE METAIS PESADOS DE
EFLUENTES LÍQUIDOS ATRAVÉS DO PROCESSO DE
ELETROCOAGULAÇÃO
Apresentador: Maria Do Socorro Bezerra Da Silva
(1) UFRN; 
Bezerra Da Silva, M.S.(1); Melo, R.A.C.(1); Souza, C.P.(1);
Moriyama, A.L.L.(1); Brasil, J.A.(1); Nascimento, G.C.(1); Lima,
T.G.D.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
316-015 PRODUÇÃO DE PÓ DE LIGA DE ALUMÍNIO
FORMADORA DE FASE QUASICRISTALINA A PARTIR
DE MATÉRIA PRIMA RECICLADA
Apresentador: Vanda Maria Gomes Bastos
(1) UFSCar; 
Michelotti, L.(1); Kiminami, C.S.(1); Bastos, V.G.(1); Gargarella,
P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
316-016 INVESTIGAÇÃO DA ROTA
BIOHIDROMETALÚRGICA COM ACIDITHIOBACIL-
LUS FERROOXIDANS/THIOOXIDANS PARA
RECUPERAÇÃO DO COBALTO DE BATERIAS DE ÍONS
LÍTIO DESCARTADAS
Apresentador: Rosane De Souza Oliveira
(1) UFU; 
Santana, L.K.(1); Oliveira, R.S.(1); Ferreira, N.(1); Ribeiro,
M.T.(1); Ferreira, A.S.(1); Canobre, S.C.(1); Amaral, F.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
316-018 DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DE CORREN-
TE LIMITE ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE CURVAS
CORRENTE-VOLTAGEM PARA O TRATAMENTO DO
EFLUENTE PROVENIENTE DA GALVANOPLASTIA
CONTENDO COBRE
Apresentador: Jorge Alberto Soares Tenório
(1) EPUSP; 
Barros, K.S.(1); Scarazzato, T.(1); Espinosa, D.C.R.(1); Tenório,
J.A.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
316-022 RECUPERAÇÃO DE PRATA EM RESÍDUOS DO
LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA DO DEPAR-
TAMENTO DE QUÍMICA CCE/UFES
Apresentador: Leide Pessin
(1) UFES; 
Depianti, J.B.(1); Pessin, L.(1); Da Costa, K.C.(1); Das Neves,
J.S.(1); Amorim, I.R.(1); Lelis, M.F.F.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
316-024 MOAGEM DE CAVACOS DE AÇO INOXIDÁVEL
DUPLEX COM ADIÇÃO DE CARBETOS
Apresentador: Claudiney Sales Pereira Mendonça
(1) UNIFEI; (2) Unifei; 
Mendonça, C.S.P.(1); Silva, G.(1); Melo, M.M.(1); Ribeiro,
V.A.S.(1); Oliveira, l.a.(2); Da Silva, M.R.(1); Junqueira,
M.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
316-025 DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA
PARA RECICLAGEM DE METAIS EM PLACAS DE
CELULARES DO TIPO SMARTPHONE POR ROTA
HIDROMETALURGICA
Apresentador: Fernanda Maria De Paula Miranda
(1) CEFET-MG; 
Miranda, F.P.(1); Ribeiro, S.F.(1); Calado, C.R.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
316-026 CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DE MIS-
TURAS DE LIGAS METÁLICAS PARA DIRECIONAMEN-
TO DE AJUSTES COMPOSICIONAIS
Apresentador: Luciano Das Neves Pereira Pinto
(1) UFPB; (2) Unicamp; 
Pinto, L.N.P.(1); De Assis, I.F.(2); Barros, T.P.S.(1); Lima,
S.J.G.(1); Cavalcante, D.G.L.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
316-028 ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DO AÇO
INOXIDÁVEL NA INDÚSTRIA DE RECICLAGEM.
Apresentador: Heldeney Rodrigues De Sousa
(1) UFPI; 
Nascimento, V.A.(1); Sousa, P.A.(1); Santos, M.R.M.C.(1);
Sousa, P.B.(1); Sousa, H.R.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
316-029 PRODUÇÃO DE UM AÇO INOXIDAVEL DUPLEX
POR METALURGIA DO PÓ.
Apresentador: Claudiney Sales Pereira Mendonça
(1) UNIFEI; (2) Unifei; 
Mendonça, C.S.P.(1); Silva, G.(1); Melo, M.M.(1); Dias,
A.N.O.(2); Silveira, L.R.(1); Dos Santos, M.C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
316-030 PREPARATION OF ZIRCALOy 4 ELECTRODES
FOR VAR FURNACE MELTING FROM SECONDARy
SCRAPS
Apresentador: Cristiano Stefano Mucsi
(1) IPEN; 
Mucsi, C.S.(1); Dos Reis, L.M.(1); Rossi, J.L.(1); Jesus,
E.R.B.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
316-034 PROCESSAMENTO E CARACTERÍSTICAS
MICROESTRUTURAIS DA LIGA DE ALUMÍNIO 319
CONFORMADA POR SPRAy COM DIFERENTES TEO-
RES DE FERRO
Apresentador: Lucas Barcelos Otani
(1) PPG-CEM / UFSCar; (2) UFSCar; 
Otani, L.B.(1); Zepon, G.(2); Botta, W.J.(2); Kiminami, C.S.(2);
Bolfarini, C.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
316-035 MELTING OF ZIRCALOy 4 SCRAPS IN A LABO-
RATORy VAR FURNACE
Apresentador: Cristiano Stefano Mucsi
(1) IPEN; 
Mucsi, C.S.(1); Dos Reis, L.M.(1); Rossi, J.L.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
316-039 INVESTIGAÇÃO SOBRE TEMPERATURA DE
SINTERIZAÇÃO DE PÓ DA LIGA DE ALUMINIO 7075 T6
OBTIDO POR MOAGEM DE CAVACOS, COM ADIÇÃO
DE CARBONETO DE VANÁDIO.
Apresentador: Leonardo Albergaria Oliveira
(1) Unifei; (2) UNIFEI; 
Oliveira, l.a.(1); Silva, G.(2); Corrêa, E.O.(2); Mendonça,
C.S.P.(2); Melo, M.L.N.M.(2); Pontes, A.M.P.(2);
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Materiais Metálicos - Equipamentos e Tecnologias

08/11/2016 - 09:30h
317-001 DESENVOLVIMENTO UMA MÁQUINA DE
ENSAIO DE FADIGA POR FLEXÃO ALTERNADA DE
BAIXO CUSTO
Apresentador: João Paulo Calixto Da Silva
(1) FAACZ; (2) IFES; 
Da Silva, J.C.(1); Vescovi, E.N.(1); Loureiro, L.R.(1); Lankheet,
M.G.(1); Oliveira, L.P.(1); Vieira, V.P.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
317-008 ANÁLISE COMPARATIVA DA CONSTRUÇÃO
COM CONTÂINERES E COM ALVENARIA E ESTRUTU-
RA CONVENCIONAIS
Apresentador: Diego Martins Costa Pinheiro
(1) UFPA; 
Almeida, D.S.(1); Pinheiro, D.M.C.(1); Oliveira, A.M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
317-010 STUDy OF THE THERMAL DIFFUSIVITy
VARIATION IN THIN DUPLEX STEEL PLATES WELDED
By GTAW PROCESS
Apresentador: Cristiano Stefano Mucsi
(1) IPEN; (2) UFES; 
Betini, E.G.(1); Rossi, J.L.(1); Mucsi, C.S.(1); Gomes, M.P.(1);
Orlando, M.T.(2); Luz, T.S.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
317-012 ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA RIGIDEZ E AMOR-
TECIMENTO DOS AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO
DE UMA FURADEIRA DE BANCADA FB 30 DA CLARK
NA RESPOSTA DO CONJUNTO
Apresentador: Anderson Douglas De Freitas Santos
(1) UFERSA; 
Gomes, A.V.R.(1); Silva Júnior, M.Q.(1); Santos, A.D.F.(1);
Pereira, J.M.F.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
317-014 ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA
PRODUÇÃO DE ESPUMA DE ALUMÍNIO VIA LÍQUIDO
Apresentador: Maurício Oliveira Filho
(1) Unesp; (2) UFF; 
Filho, M.O.(1); Junior, A.C.S.(1); Nakazato, A.Z.(2); Assis,
W.L.S.(2); Ferrandini, P.L.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
317-015 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE DOIS EQUIPA-
MENTOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO DO TIPO DIFEREN-
CIAL DE PRESSÃO
Apresentador: Isaac Oliveira Fernandes
(1) UFERSA; 
Fernandes, I.O.(1); Da Silva, C.K.(1); Silva, E.A.A.(1); Medeiros,
D.S.(1); Costa, G.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
317-017 CONSTRUÇÃO DE UM APARATO PARA ENSAIO
JOMINy
Apresentador: Bruno Paula Rosa
(1) UCDB; (2) Unesp; 
Barbosa, f.m.(1); Rosa, B.P.(1); Laporte, D.J.(1); Amaral, B.C.(1);
Colman, B.F.(2); Filho, J.S.(1); Amaral, R.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
317-018 ANÁLISE DA PERFORMANCE VARIANDO A
EXPANSÃO ATRAVÉS DE UMA VÁLVULA
MICROMÉTRICA NO REFRIGERADOR DOMÉSTICO
Apresentador: Luiz Henrique Lima
(1) UFRN; 
Lima, L.H.(1); Aquino, M.S.(1); Silva, F.P.(1); Fontes, F.A.O.(1);

Barbosa, C.R.F.(1); Silva, j.n.(1); Santos, T.F.(1); Santos,
C.M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
317-021 INFLUÊNCIA DE TRATAMENTOS TÉRMICOS E
DO TREINAMENTO PARA MEMÓRIA DE FORMA NAS
TEMPERATURAS DE TRANSIÇÃO E COMPORTAMEN-
TO MECÂNICO DE UMA LIGA NITI.
Apresentador: Thiago Souza Viana
(1) UFRN; 
Viana, T.S.(1); Camargo, K.D.(1); Buschinelli, A.J.A.(1); Castro,
N.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
317-022 O TRABALHO ACESSIBILIDADE DO
PARAPLÉGICO NA CONFECÇÃO DO VESTUÁRIO
CRIOU UM DISPOSITIVO PARA A CADEIRA QUE PER-
MITE MANUSEAR A MÁQUINA DE COSTURA, POSSIBI-
LITANDO-O TRABALHAR.
Apresentador: Jorge Ferreira Rabelo
(1) IFRN; (2) UFRN; 
Rabelo, J.F.(1); Medeiros, J.T.(2); Aquino, M.S.(2); Melo.,
M.V.(2); Filho, N.L.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
317-023 ANÁLISE DA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO
COM FEA E APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA CONSTEEL
NA SIDERURGIA NACIONAL.
Apresentador: Arthur Garcia Lara Garcia Lara
(1) UFOP; (2) REDEMAT; (3) REDEMAT/UFOP; 
Lara, A.G.(1); Salles, S.(2); Nascimento, L.M.(3); Brescia,
J.L.(2); Assis, P.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
317-027 PROJECT AND CONSTRUCTION OF AN AUTO-
MATED CONTROL FOR A LABORATORy VAR FURNA-
CE
Apresentador: Cristiano Stefano Mucsi
(1) IPEN; 
Mucsi, C.S.(1); Nogueira, E.J.(1); Rossi, J.L.(1); Alencar,
M.C.(1); Jesus, E.R.B.(1); De Andrade Amorin, T.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
317-028 MICROFURAÇÃO COM LASER PULSADO
ND:yAG EM CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L
Apresentador: Dair Ferreira Salgado Junior
(1) IFMT; (2) UNESP; 
Salgado Junior, D.F.(1); Ventrella, V.A.(2); Gallego, J.(2);

Materiais Metálicos - Ensino de Graduação e de Pós-
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais

08/11/2016 - 16:30h
318-002 UTILIZAÇÃO DE STRAIN GAGES NO DESEN-
VOLVIMENTO DE CÉLULA DE CARGA BINOCULAR
PARA MEDIÇÃO DE CARGAS SOB FLEXÃO.
Apresentador: Silvio Tado Zanetic
(1) EPUSP; 
Zanetic, S.T.(1); Schon, C.G.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
318-004 CALOR TOTAL EXTRAÍDO DE LIGA BINÁRIA
APÓS PROCESSO EXPERIMENTAL DE
SOLIDIFICAÇÃO
Apresentador: Raquel Lima Santos
(1) IFPA; 
Santos, R.L.(1); Igreja, S.A.A.(1); Palheta, M.R.M.(1); Carlos,
M.B.(1); Gonçalves, F.A.(1); Gomes, L.G.(1); Ferreira,
A.G.P.(1); 
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09/11/2016 - 16:30h
318-005 DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DA
COMPOSIÇÃO DE LIGAS BINÁRIAS À BASE DE
ALUMÍNIO
Apresentador: Nadia Regina Jaste Cardoso
(1) IFPA; 
Cardoso, N.R.J.(1); Santos, L.O.(1); Teixeira, J.V.U.(1); Praxedes,
F.M.(1); Da Rocha, O.F.L.(1); Gomes, L.G.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
318-006 ANÁLISE METALOGRÁFICA DO AÇO INOX SAE
304 SUBMETIDO À DIFERENTES ESFORÇOS
MECÂNICOS
Apresentador: Diego Regis Marinho
(1) SENAI BA; (2) SENAI Cimatec; (3) SENAI CIMATEC; (4)
Braskem; 
Marinho, D.R.(1); Júnior, F.P.A.(2); Melo, P.S.(2); Horiuchi,
L.(3); Santos, A.D.L.(1); Badáro, H.L.(1); Bruno, L.(4); Oliveira,
M.H.M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
318-007 DESENVOLVIMENTO DE UM PROCEDIMENTO
EXPERIMENTAL PARA O ENTENDIMENTO E MONTA-
GEM DE DIAGRAMAS DE FASE DE LIGAS METÁLICAS
Apresentador: Luciana Sgarbi Rossino
(1) FATEC; 
Rossino, L.S.(1); Souza, T.(1); Nunes, V.(1); Manfrinato, M.D.(1);
Antônio, C.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
318-008 AVALIAÇÃO MICROESTRUTURAL DE FERRA-
MENTAS REVESTIDAS POR PVD E CVD UTILIZADAS
EM TORNEAMENTO
Apresentador: Marcel Yuzo Kondo
(1) UNESP; (2) INPE; 
Costa, A.F.(1); Machado, J.P.B.(2); Candido, J.V.(1); Kondo,
M.Y.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
318-009 ESFORÇOS EXERCIDOS DURANTE A USINA-
GEM DO SAE 8620 SEM REFRIGERAÇÃO EM ALTAS
VELOCIDADES DE CORTE
Apresentador: Marcel Yuzo Kondo
(1) UNESP; 
Costa, A.F.(1); Kondo, M.Y.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
318-010 PROCESSO DE BIOCORROSÃO NA SUPERFÍCIE
DO AÇO CARBONO ASTM A283, EXPOSTO EM ÓLEO
DIESEL S10 E ÁGUA DOCE
Apresentador: Diana Magalhães Frazão
(1) UFPE; 
Frazão, D.M.(1); Melo, I.R.(1); Montoya, M.(1); Urtiga Filho,
S.L.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
318-011 EFEITO DO TRATAMENTO TÉRMICO NA
DUREZA E RESISTÊNCIA MECÂNICA DE UM AÇO
CONTENDO BORO E TITÂNIO
Apresentador: Wagner Monteiro Souza
(1) IFES; (2) AMT; 
Souza, W.M.(1); Filho, A.I.(1); Lima, L.X.C.(2); Martins, J.R.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
318-012 FRAGILIZAÇÃO E QUEDA DA RESISTÊNCIA À
CORROSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLEX FUNDIDO
Apresentador: João Vitor Silva Matias
(1) IFF; (2) UFF; 
Matias, J.V.S.(1); Tavares, S.S.M.(2); Pardal, J.M.(2); Ribeiro,
R.S.A.(2);

Materiais Metálicos - Outros

07/11/2016 - 09:30h
319-005 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA REDUÇÃO DE
RIGIDEZ SOBRE AS FREQUÊNCIAS NATURAIS DE
PLACAS DE ALUMÍNIO
Apresentador: Pietro Olegário Silva
(1) FEPI; 
Silva, P.O.(1); Diacenco, A.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
319-007 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NO TRATA-
MENTO DE ALÍVIOS DE TENSÕES EM UMA JUNTA
SOLDADA BASEADO NO DESLOCAMENTO DE PONTOS
COORDENADOS
Apresentador: Paternak Souza Barros
(1) UFPE; (2) ufpe; 
Gonçalves, I.L.(1); Ferreira, R.A.S.(1); Barros, P.S.(1); Melo,
L.G.T.C.(2); Pina, E.A.C.(2); Sugahara, H.(2); Yadava, Y.P.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
319-013 INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE SOLDAGEM
NO CÁLCULO DE TENSÕES RESIDUAIS ATRAVÉS DO
MÉTODO DE DESLOCAMENTO DE PONTOS COORDE-
NADOS (DPC) EM CHAPAS NAVAIS SOLDADAS
Apresentador: Paternak Souza Barros
(1) UFPE; 
Melo, L.G.T.C.(1); Ferreira, R.A.S.(1); Mendes, C.E.(1); Barros,
P.S.(1); Rolim, T.L.(1); De Araujo, O.O.(1); Yadava, Y.P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
319-014 INFLUÊNCIA DO ÂNGULO DE BISEL NO
CÁLCULO DE TENSÕES RESIDUAIS ATRAVÉS DO
MÉTODO DE DESLOCAMENTO DE PONTOS COORDE-
NADOS (DPC) EM CHAPAS NAVAIS SOLDADAS
Apresentador: Paternak Souza Barros
(1) UFPE; 
Melo, L.G.T.C.(1); Ferreira, R.A.S.(1); Mendes, C.E.(1); Barros,
P.S.(1); Rolim, T.L.(1); De Araujo, O.O.(1); Yadava, Y.P.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
319-015 INFLUÊNCIA DA TENSÃO DE SOLDAGEM NO
CÁLCULO DE TENSÕES RESIDUAIS ATRAVÉS DO
MÉTODO DE DESLOCAMENTO DE PONTOS COORDE-
NADOS (DPC) EM CHAPAS NAVAIS SOLDADAS
Apresentador: Paternak Souza Barros
(1) UFPE; 
Melo, L.G.T.C.(1); Ferreira, R.A.S.(1); Mendes, C.E.(1); Barros,
P.S.(1); Rolim, T.L.(1); De Araujo, O.O.(1); Yadava, Y.P.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
319-016 ESTUDO DO COMPORTAMENTO DA TENSÃO
DE RECUO ANALISADA NAS TENSÕES RESIDUAIS DE
CHAPAS NAVAIS SOLDADAS EM DIREÇÕES DE
LAMINAÇÃO DISTINTAS E APORTES TÉRMICOS DIFE-
RENTES
Apresentador: Paternak Souza Barros
(1) UFPE; (2) UPE; 
Melo, L.G.T.C.(1); Mendes, C.E.(1); Ferreira, R.A.S.(1); Barros,
P.S.(1); Rolim, T.L.(1); Cardoso, F.B.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
319-018 FADIGA EM COMPONENTE DA ESTRUTURA
DO TREM DE POUSO DE UMA AERONAVE MONOMO-
TOR
Apresentador: Nicélio José Lourenço
(1) IAE; 
Lourenço, N.J.(1); 
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09/11/2016 - 09:30h
319-020 NITRETAÇÃO A PLASMA DE IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS COM VISTAS A OTIMIZAÇÃO DA
RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO
Apresentador: Amanda Dayane Martins
(1) UFERSA; 
Martins, A.D.(1); Vitoriano, J.O.(1); Sousa, I.M.(1); De Araújo,
F.O.(1); Barbosa, J.C.P.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
319-021 ANÁLISE DE TENSÃO RESIDUAL A PARTIR DA
TRANSFORMAÇÃO MARTENSÍTICA EM UM AÇO
INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO 304L
Apresentador: Juciane Maria Alves
(1) IME; 
Alves, J.M.(1); Brandao, L.P.(1); Paula, A.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
319-023 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA A CORROSÃO
DE DIFERENTES REGIÕES DE UMA JUNTA SOLDADA
DE INCONEL 625 OBTIDA POR SOLDAGEM POR
FRICÇÃO E MISTURA MECÂNICA
Apresentador: Guilherme B V Lemos
(1) UFRGS; 
Lemos, G.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
319-026 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TEOR DE CO2 EM
MISTURAS AR+CO2 E DO METAL DE ADIÇÃO NA SOL-
DAGEM HÍBRIDA LASER-GMAW EM AÇO ESTRUTU-
RAL
Apresentador: Tiago Felipe De Abreu Santos
(1) UFPE; (2) AIMEN; 
Figueirôa, D.W.(1); Vaamonde, E.(2); Santos, T.F.A.(1); Urtiga
Filho, S.L.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
319-028 COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO DE
REVESTIMENTO A BASE DE NIÓBIO PARA PROTEÇÃO
CONTRA CORROSÃO DE AÇO-CARBONO
Apresentador: Everson Prado Banczek
(1) UNICENTRO; 
Detlinger, P.(1); Utri, B.(1); Maia, G.A.R.(1); Banczek, E.P.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
319-029 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIES SUPER-HIDROFÓBICAS EM LIGA DE
ALUMÍNIO AA5052 VIA CONVERSÃO QUÍMICA POR
SAIS PRECURSORES, PARA AUMENTO DA
RESISTÊNCIA À CORROSÃO
Apresentador: Luma Regina Rodrigues Barbosa De Vasconcelos
(1) UFPE; 
Vasconcelos, L.R.R.B.(1); Cirino, J.A.(1); Vieira, M.R.S.(1);
Urtiga Filho, S.L.(1); Anjos, T.M.F.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
319-030 PREVISÃO DO TAMANHO DA ZONA TERMICA-
MENTE AFETADA DE JUNTAS SOLDADAS COM
VARIAÇÃO DE PARÂMETROS DE SOLDAGEM
Apresentador: Paternak Souza Barros
(1) UFPE; (2) UPE; 
Melo, L.G.T.C.(1); Cardoso, F.B.(2); Mendes, C.E.(1); Ferreira,
R.A.S.(1); Barros, P.S.(1); Rolim, T.L.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
319-035 HABILIDADE DE FORMAÇÃO DE FASE VÍTREA
DAS LIGAS FE48-XMO14CR15y2C15B6SIX (X= 0 OU 8)
Apresentador: Giovanne Lopes Liberato
(1) UFSCar; 
Liberato, G.L.(1); Gargarella, P.(1); Kiminami, C.S.(1); Dulnee, S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
319-037 MODELING THE EFFECTS OF THE SILICA NANO-
PARTICLES ON THE TRANSPORT OF HAZARDOUS
NANOPARTICLES INTO LEACHATE THROUGH LAND-
FILLS SOILS COLUMNS (REGULAR)
Apresentador: Elizabeth Mendes Oliveira
(1) CEFET; (2) UFF; (3) UFF/UGB; 
Oliveira, E.M.(1); Castro, J.A.(2); Lopes, L.C.R.(2); Paresque,
M.C.(2); Valadão, I.C.R.P.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
319-038 SIMULAÇÃO DE DINÂMICA MOLECULAR DE
LIGA A BASE DE CU COM EFEITO DE MEMÓRIA DE
FORMA
Apresentador: Luís Otávio Zaparoli Falsetti
(1) UFSCar; (2) USP-EESC; (3) UERJ; 
Falsetti, L.O.Z.(1); Gargarella, P.(1); Falcão, M.(2); Aliaga,
L.C.R.(3); 

08/11/2016 - 09:30h
319-042 ANÁLISE DE FALHA DE UMA BIELA DE
VEÍCULO AUTOMOTIVO
Apresentador: Otávio Contart Gamboni
(1) FATEC; 
Gamboni, O.C.(1); Bosquetti, P.(1); Maluf, O.(1); Farah, A.F.(1);
Angeloni, M.(1); Messias, R.(1); Naves, I.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
319-043 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE
SOLDAGEM NA TENSÃO RESIDUAL DE JUNTAS SOL-
DADAS PELO PROCESSO GMAW
Apresentador: Paternak Souza Barros
(1) UFPE; 
Mendes, C.E.(1); Melo, L.G.T.C.(1); Ferreira, R.A.S.(1); Barros,
P.S.(1); Rolim, T.L.(1); Yadava, Y.P.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
319-044 IMPACT OF ZNO CONCENTRATION ON THE
STABILITy AGGLOMERATES MADE OF TIO2 NANO-
PARTICLES ENGINEERING: EFFECTS OF THE ORGA-
NIC CARBON, PH, IONIC STRENGTH AND ZETA
POTENTIAL.
Apresentador: Elizabeth Mendes Oliveira
(1) CEFET; (2) UFF; (3) UFF/CEFET; 
Oliveira, E.M.(1); Castro, J.A.(2); Almeida, D.S.S.(3); Da Silva,
l.m.(2); Valadão, I.C.R.P.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
319-047 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O MÉTODO
DE DESLOCAMENTO DE PONTOS COORDENADOS E
RAIOS-X PARA MEDIÇÃO DE TENSÕES RESIDUAIS EM
JUNTAS SOLDADAS
Apresentador: Euclides Apolinário Cabral De Pina
(1) UFPE; 
Pina, E.A.C.(1); Gonçalves, I.L.(1); Melo, L.G.T.C.(1); Barros,
P.S.(1); Yadava, Y.P.(1); Rolim, T.L.(1); Ferreira, R.A.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
319-051 EFEITO DO TEMPO DE SOLUBILIZAÇÃO NA
MICROESTRUTURA E NA RESISTÊNCIA À CORROSÃO
DE UM AÇO INOXIDÁVEL DUPLEX
Apresentador: Maria Eurenice Rocha Cronemberger
(1) UFSCar; (2) UNIFAL-MG; 
Cronemberger, M.E.R.(1); Rezende, S.C.(2); Della Rovere,
C.A.(1); Kuri, S.E.(1); Sousa, L.L.(2); Fernandes, M.C.S.(2);
Mariano, N.A.(2); Silva, R.(1); 
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07/11/2016 - 09:30h
319-053 “ESTUDO DO EFEITO DO PRÉ AQUECIMENTO
DA SOLDAGEM DO AÇO 1010/1020, A PENETRAÇÃO
ATRAVÉS DO PROCESSO ELETRODO REVESTIDO.”
Apresentador: Henrique Sousa Diniz
(1) FATEC; (2) Fatec; (3) USP; (4) EPUSP; 
Barbosa, G.P.(1); Diniz, H.S.(2); Costa, E.L.(2); Morais, D.(2);
Silva, D.S.(3); Tenório, J.A.S.(4); 

07/11/2016 - 16:30h
319-054 INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DO TEN-
SOATIVO E DO ÓLEO EPOXIDADO SOBRE A LUBRICI-
DADE DE UM FLUIDO DE CORTE EMULSIONÁVEL
Apresentador: Erineia Da Silva Santos Silva Santos
(1) UFRN; 
Santos, E.S.(1); Camargo, A.P.(1); Faria, E.A.(1); Oliveira Júnior,
F.F.(1); Barros Neto, E.L.(1); Alves, S.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
319-055 RESISTÊNCIA À CORROSÃO DE PRÉ TRATA-
MENTOS A BASE DE FOSFATO DE FERRO COMPARA-
DO COM SILANO APLICADOS SOBRE O AÇO CARBO-
NO 1008 PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DA TINTA
EPOXÍDICA
Apresentador: Thamires Giacomelli
(1) UCS; (2) UFRGS; 
Zundler, L.(1); Zini, L.P.(1); Caio, L.(1); Longhi, M.(1); Beltrami,
L.R.(2); Giacomelli, T.(1); Kunst, S.R.(1); Marcolin, P.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
319-056 FABRICAÇÃO DE MORDENTES EM AÇO 1045
PARA ACOPLAMENTO EM MÁQUINA DE ENSAIO DE
FADIGA EM VERGALHÕES
Apresentador: Gilson Lopes De Sousa Júnior
(1) IFPI; 
Ferreira, C.C.M.(1); De Deus, I.M.B.(1); Sousa Júnior, G.L.(1);
Santos, H.C.(1); Craveiro, R.L.R.(1); Soares, R.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
319-058 ANÁLISE DOS PARÂMETROS DE NITRETAÇÃO
A PLASMA DO AÇO M2 APLICADO COMO FERRAMEN-
TA DE CORTE: UMA PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA
Apresentador: Luciane Norberto Menezes De Araújo
(1) UFPI; 
Araújo, L.N.M.(1); Araújo, A.G.F.(1); Ferreira, M.G.(1); Sousa,
R.R.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
319-059 APLICAÇÃO DO REAGENTE QUÍMICO FRy NA
REVELAÇÃO DE NÚMEROS DE IDENTIFICAÇÃO VEI-
CULAR (NIV) DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REALI-
ZADO PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DE
TIMON/MA.
Apresentador: Sergio Alves Silva
(1) IFPI; (2) ICRIM-MA; (3) UEMA/IFPI; (4) UEMA - IFPI; 
Pereira, W.N.(1); Araujo, W.M.P.(1); Cunha, J.C.A.(2); Silva,
s.a.(1); Cavalcante, A.A.F.(1); Porto, J.A.S.(3); Salgado, M.F.(4); 

07/11/2016 - 16:30h
319-060 ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE JUNTAS SOLDA-
DAS DISSIMILARES NA PROPAGAÇÃO DE TRINCAS
Apresentador: Daniel Nicolau Lima Alves
(1) UFPB; 
Alves, D.N.L.(1); Rodrigues, M.C.(1); Almeida, J.G.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
319-061 INFLUÊNCIA DA PRESSÃO NA MACROESTRU-
TURA E MICROESTRUTURA DA LIGA ZN-AL SOLIDI-
FICADA PELO PROCESSO SQUEEZE CASTING
Apresentador: Fernando Tadeu De Araujo Filho

(1) UFPB; 
De Lima, D.F.(1); Filho, R.M.(1); Bernardo, R.M.(1); Siqueira,
C.A.(1); Araujo Filho, F.T.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
319-062 ESTUDO DO DA ADIÇÃO DO BORO EM UMA
LIGA ICOSAEDRAL QUASICRISTALINA A BASA DE
ALUMÍNIO: CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTU-
RAL.
Apresentador: Ingrid Mayara Figuereido Da Costa
(1) UFPB; 
Lima, B.A.S.G.(1); Da Costa, I.F.(1); Lves, A.F.(1); Da Nobrega,
L.G.(1); Barros, T.P.S.(1);

Materiais Poliméricos - Ciência dos Materiais básica,
incluindo modelagem

08/11/2016 - 16:30h
401-003 ESTUDO DA SOLUBILIDADE DO POLIESTIRE-
NO (PS) E DA POLICAPROLACTONA (PCL) EM DIFE-
RENTES SOLVENTES ORGÂNICOS
Apresentador: Andre Anderson Costa Pereira
(1) UFRN; 
Pereira, A.A.C.(1); Oliveira, J.(1); Sousa, E.M.B.D.(1); Santos,
E.(1); Medeiros, A.M.(1); Jesus, A.A.(1); Passos, I.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
401-004 ESTUDO DOS EFEITOS DOS PARÂMETROS DA
NANOPRECIPITAÇÃO SOBRE O DIÂMETRO DE
PARTÍCULA DE POLICAPROLACTONA (PCL) USANDO
O PLANEJAMENTO PLACKETT-BURMAN
Apresentador: Isadora Santos Passos
(1) UFRN; 
Passos, I.S.(1); Santos, E.(1); Pereira, A.A.C.(1); Jesus, A.A.(1);
Sousa, E.M.B.D.(1); Oliveira, J.(1);

Materiais Poliméricos - Síntese

09/11/2016 - 16:30h
402-001 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE TÉRMICA DO
POLI(ÓXIDO DE 2,6-DIMETIL-1,4-FENILENO) BROMO-
METILADO PARA PRODUÇÃO DE MEMBRANAS ÍON-
SELETIVAS
Apresentador: Felipe Tiago Nascimento
(1) Feevale; 
Nascimento, F.T.(1); Silveira, G.M.(1); Corte, J.F.(1); Martins,
N.C.(1); Flach, M.(1); Jahno, V.D.(1); Celso, F.(1); Rodrigues,
M.A.S.(1); Martins, R.M.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
402-002 SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO
DE EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA DO POLÍMERO DE
IMPRESSÃO MOLECULAR DO FUNGICIDA METRIBU-
ZIN.
Apresentador: Orley Oliveira Reis Junior
(1) UNIFESSPA; 
Junior, O.O.R.(1); Toro, M.U.(1); Reis, A.A.P.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
402-003 MEMBRANAS ANIÔNICAS HETEROGÊNEAS
DESENVOLVIDAS A PARTIR DE RESINA DE TROCA
IÔNICA E MATRIZ DE POLISULFONA PARA
APLICAÇÃO EM ELETRODIÁLISE
Apresentador: Vanessa De Amorim Amorim
(1) UFRGS; 
Amorim, V.A.(1); Müller, F.(1); Hocevar, M.A.(1); Hansen, B.(1);
Meneguzzi, L.O.(1); Ferreira, C.A.(1); 
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09/11/2016 - 09:30h
402-004 FUNCIONALIZAÇÃO DE POLISULFONA PARA
DESENVOLVIMENTO DE MEMBRANA ÂNION SELETI-
VA: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO
Apresentador: Vanessa De Amorim Amorim
(1) UFRGS; 
Amorim, V.A.(1); Müller, F.(1); Hocevar, M.A.(1); Hansen, B.(1);
Ferreira, C.A.(1); Meneguzzi, L.O.(1); Bomfim, G.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
402-006 GOMA CARAIA QUIMICAMENTE MODIFICA-
DA COM ANIDRIDO MALEICO: SÍNTESE E
CARACTERIZAÇÃO
Apresentador: Solranny Carla Cavalcante Costa E Silva
(1) UFPI; 
Silva, S.C.C.C.(1); Braz, E.M.A.(1); Brito, C.A.R.S.(1); Silva,
D.A.(1); Silva Filho, E.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
402-007 AEROGÉIS ANFIFÍLICOS À BASE DE ÓLEO
VEGETAL COM POTENCIAL APLICAÇÃO NA
REMOÇÃO DE PETRÓLEO E DERIVADOS EM AMBIEN-
TES AQUÁTICOS
Apresentador: Williane Silva Freitas
(1) UFC; (2) IFRN; 
Freitas, W.S.(1); Bezerra, M.N.(2); Feitosa, J.P.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
402-009 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE POLIANI-
DRIDO OBTIDO A PARTIR DO ÓLEO DE PEQUI
(CARyOCAR BRASILIENSE)
Apresentador: Elizete Batista De Sousa
(1) UFPI; 
Nascimento, R.T.(1); Sousa, E.B.(1); Reis, F.S.(1); Mendes,
M.T.A.(1); Santos, A.M.(1); Mattos, J.M.E.(1); Santos,
M.R.M.C.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
402-010 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE POLIURE-
TANA OBTIDA A PARTIR DO ÓLEO DE PEQUI (CARyO-
CAR BRASILIENSE)
Apresentador: Elizete Batista De Sousa
(1) UFPI; 
Sousa, E.B.(1); Nascimento, R.T.(1); Reis, F.S.(1); Mendes,
M.T.A.(1); Santos, A.M.(1); Mattos, J.M.E.(1); Santos,
M.R.M.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
402-011 MEMBRANA ÍON SELETIVA: ESTUDO DA
INSERÇÃO DE POLITIOFENO EM MATRIZ DE
POLI(ÁLCOOL VINÍLICO)
Apresentador: Vanessa De Amorim Amorim
(1) UFRGS; 
Hocevar, M.A.(1); Müller, F.(1); Hansen, B.(1); Amorim, V.A.(1);
Meneguzzi, L.O.(1); Ferreira, C.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
402-012 MEMBRANAS PARA ELETRODIÁLISE DESEN-
VOLVIDAS A PARTIR DE BLENDAS DE PS E SEBS COM
PANI EM SOLUÇÃO
Apresentador: Vanessa De Amorim Amorim
(1) UFRGS; 
Hocevar, M.A.(1); Hansen, B.(1); Müller, F.(1); Amorim, V.A.(1);
Ferreira, C.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
402-013 AVALIAÇÃO DA SÍNTESE DO POLIESTIRENO
SULFONADO COM DIFERENTES GRAUS DE
SULFONAÇÃO A PARTIR DA RECICLAGEM DO
POLIESTIRENO

Apresentador: Bruna Torres Negreiros Cordeiro Andrade
(1) CEFET-MG; 
Andrade, B.T.N.C.(1); Calado, C.R.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
402-014 POLIESTIRENOS FOTOATIVOS BASEADOS EM
MONÔMEROS DO TIPO ESIPT. SÍNTESE,
CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA E FOTOFÍSICA.
Apresentador: Rodrigo Cercená
(1) UNESC; (2) UFRGS; 
Cercená, R.(1); Dal-bó, A.G.(1); Frizon, T.E.(1); Rodembusch,
F.S.(2); Perez, J.M.(2); Wakabayashi, P.S.S.(1); Berbigier, J.F.(2);
Pethold, C.L.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
402-015 ABLAÇÃO A LASER EM AMBIENTE LÍQUIDO:
ROTA DE SÍNTESE LIMPA PARA OBTENÇÃO DE REDES
METAL ORGÂNICAS LUMINESCENTES
Apresentador: Ohanna Maria Menezes Madeiro Da Costa
(1) UFPE; 
Da Costa, O.M.M.M.(1); De Azevedo, W.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
402-017 INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO DO AGENTE
DE RETICULAÇÃO DIVINILBENZENO SOBRE AS PRO-
PRIEDADES DO COPOLÍMERO ACRÍLICO METACRILA-
TO DE METILA/ACRILATO DE BUTILA
Apresentador: Paula Tibola Bertuoli
(1) UFRGS; (2) UCS; 
Bertuoli, P.T.(1); Tonolli, J.(1); Zattera, A.J.(2); Ferreira, C.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
402-018 SÍNTESE DE COMPÓSITO TIPO NÚCLEO-
CASCA UTILIZANDO POLI-(ACRILATO DE BUTILA-
CO-ESTIRENO) COMO NÚCLEO E POLIANILINA
COMO CASCA
Apresentador: Paula Tibola Bertuoli
(1) UFRGS; 
Tonolli, J.(1); Bertuoli, P.T.(1); Ferreira, C.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
402-020 INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS OPERACIO-
NAIS NA FORMAÇÃO DE ESFERAS DE CELULOSE
BACTERIANA
Apresentador: Derce O. S. Recouvreux
(1) UFSC; 
Recouvreux, D.(1); Souza, L.(1); Brandes, R.(1); Carminatti,
C.(1); Antônio, R.V.(1); Al-qureshi, H.(1); Oliveira, E.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
402-022 PRODUÇÃO DE POLI(3-HIDROXIBUTIRATO)
POR CUPRIAVIDUS NECATOR EM PROCESSO
DESCONTÍNUO ALIMENTADO COM PULSO DE GLICE-
ROL
Apresentador: Ana Paula Testa Pezzin
(1) UNIVILLE; (2) UDESC; (3) Univille; 
Pezzin, A.P.T.(1); Sombrio, B.R.(1); Schneider, A.L.S.(1); Apati,
G.P.(1); Garcia, M.C.F.(2); Schroeder, T.(3); 

10/11/2016 - 09:30h
402-026 INCORPORAÇÃO CONTROLADA DE GRUPOS
HIDROFÓBICOS EM POLÍMEROS À BASE DE PNIP-
MAM VIA MODIFICAÇÃO PÓS-SINTÉTICA
Apresentador: Alexandre Guilherme Silva Tavares
(1) UFRJ; 
Tavares, A.G.S.(1); Da Silveira, K.C.(1); Lucas, E.F.(1); 

22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 155

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 155



10/11/2016 - 14:00h
402-027 ESTUDO DA INFLUENCIA DE SAIS DE FERRO E
ALUMÍNIO NA CONDUTIVIDADE DE POLI (ANILINA-
FORMALDEÍDO)
Apresentador: Elton Douglas Heriger Pereira
(1) UNIFESSPA; 
Pereira, E.H.(1); Silva, T.L.(1); Toro, M.U.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
402-029 CERA DE CARNAÚBA COMO PLASTIFICANTE
PARA AMIDO DE MANDIOCA
Apresentador: Márcio Cleto Soares De Moura
(1) UFPI; 
Urquisa, C.C.C.(1); De Moura, M.C.S.(1); Moita Neto, J.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
402-032 SÍNTESE SOL-GEL DE ÓXIDOS DE TITÂNIO DE
FASE MISTA ANATASE-RUTILO E PROPRIEDADES
FOTOCATALÍTICAS
Apresentador: Joaldo Silva Lopes
(1) IFMA; (2) UFPI; (3) UESPI; 
Lopes, J.S.(1); Rodrigues Filho, M.G.(2); Silva Filho, E.C.(3);
Osajima, J.A.(3); Silva, L.R.C.(3); Oliveira, V.V.(3); França,
A.A.C.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
402-033 PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEMBRANAS
TUBULARES HÍBRIDAS POLÍMERO/ARGILA E
POLÍMERO/ZEÓLITA NO TRATAMENTO DE EFLUEN-
TES OLEOSOS
Apresentador: Laura Hecker Carvalho
(1) UFCG; (2) ; 
Mota, J.D.(1); Cunha, R.S.S.(1); Silva, F.M.N.(1); Rodrigues,
M.F.(2); Leite, R.C.N.(1); De Carvalho, l.H.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
402-034 ESTUDO CINÉTICO UTILIZANDO ESPECTROS-
COPIAS PARA DETERMINAÇÃO DO GRAU DE
DESACETILAÇÃO DO BIOPOLÍMERO QUITOSANA
DERIVADO DE CASCAS DE CAMARÃO
Apresentador: Mayara Feliciano Gomes
(1) UFRN; 
Gomes, m.f.(1); Souza, C.P.(1); Neto, E.L.B.(1); Moriyama,
A.L.L.(1); Gomes, Y.F.(1); Lima, F.M.(1);

Materiais Poliméricos - Processamento

07/11/2016 - 09:30h
403-002 MORFOLOGIA E PROPRIEDADES MECÂNICAS
DE BLENDAS POLIESTIRENO/POLI(E-CAPROLACTO-
NA)
Apresentador: Rodholfo Da Silva Barbosa Ferreira
(1) UFCG; (2) UFPEL; 
Ferreira, R.S.B.(1); Siqueira, D.D.(1); Morais, D.D.S.(1); Araújo,
E.M.(1); França, D.C.(1); Oliveira, A.D.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
403-004 AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO PEAD PRO-
CESSADO PELO MÉTODO DE IMPRESSÃO 3D POR
MODELAGEM POR FUSÃO E DEPOSIÇÃO – FDM
Apresentador: José Roberto D'almeida
(1) PUC-Rio; 
D'almeida, J.R.(1); Novoa, D.M.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
403-007 ESPUMA RÍGIDA MICROPOROSA DE CÉLULA
ABERTA OBTIDA POR EMULSÃO EM EPÓXI
Apresentador: Márcia Silva De Araújo

(1) UTFPR; 
Araújo, M.S.(1); Paluch, M.P.(1); Cerri, J.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
403-008 INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE INJEÇÃO
NAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE PEÇAS MOLDADAS
EM POLIPROPILENO
Apresentador: Cristiano Linck
(1) UFRGS; (2) IFSUL; 
Linck, C.(1); Zucolotto, I.(1); Da Silva, C.B.(1); Oliveira,
J.A.P.(2); Santana, R.M.C.(1); Pereira, E.R.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
403-009 CORRELAÇÃO DAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS COM O GRAU DE CRISTALINIDADE DO
POLIPROPILENO MOLDADO EM DIFERENTES VELO-
CIDADES DE INJEÇÃO
Apresentador: Cristiano Linck
(1) UFRGS; (2) IFSUL; 
Linck, C.(1); Zucolotto, I.(1); Da Silva, C.B.(1); Oliveira,
J.A.P.(2); Santana, R.M.C.(1); Pereira, E.R.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
403-010 PRODUÇÃO DE PARTÍCULAS
SUBMICROMÉTRICAS DE PMMA POR ATOMIZAÇÃO DE
SOLUÇÃO POLIMÉRICA EM MEIO LÍQUIDO CIRCULAN-
TE (NANOPRECIPITAÇÃO MODIFICADA)
Apresentador: Andre Anderson Costa Pereira
(1) UFRN; (2) UEM; 
Pereira, A.A.C.(1); Sousa, E.(1); Oliveira, J.(1); Jesus, A.(1);
Pacheco, T.C.(2); Santos, E.R.M.(1); Lopes, V.F.D.(1); Fragal,
V.H.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
403-012 INFLUÊNCIA DO TIPO DE CERA EM BLENDAS
POLIOLEFÍNICAS PARA FABRICAÇÃO DE SACOLAS
PLÁSTICAS
Apresentador: Silvio Hendez Euzebio Jr.
(1) UFRGS; 
Euzebio Jr., S.H.(1); Santana, R.M.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
403-014 IINFLUÊNCIA DO COPOLIMERO SEBS-G-MA
NAS BLENDAS DE POLIESTIRENO/POLI(?-CAPROLAC-
TONA): PROPRIEDADES MECÂNICAS E
TERMONECÂNICAS
Apresentador: Eduardo Silva Barbosa Ferreira
(1) UFCG; 
Bezerra, E.B.(1); Araújo, E.M.(1); Morais, D.D.S.(1); França,
D.C.(1); Bezerra, E.B.(1); Ferreira, E.S.B.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
403-018 AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE PROCESSA-
MENTO DE PLA NA PRODUÇÃO DE PEÇAS EM
IMPRESSORA 3D
Apresentador: Igor Pereira
(1) IFSC; (2) ; (3) UP; 
Sabino Netto, A.C.(1); Pereira, I.(2); Silveira, G.B.(2); Lencina,
D.C.(1); Bonin, C.(1); Santana, L.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
403-019 SIMULAÇÃO POR CFD DE UM FLUIDO
VISCOELÁSTICO UTILIZANDO OS MODELOS DE GIE-
SEKUS E PTT
Apresentador: Peterson Pulgrossi
(1) UNICAMP; 
Pulgrossi, P.(1); D’ávila, M.A.(1); 
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09/11/2016 - 16:30h
403-023 DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO EM GRAN-
DE ESCALA E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS
CATIÔNICAS HETEROGÊNEAS
Apresentador: Naiara Camila Martins
(1) Feevale; 
Martins, N.C.(1); Flach, M.V.(1); Rodrigues, L.B.(1); Nascimento,
F.T.(1); Silveira, G.M.(1); Corte, J.F.(1); Rodrigues, M.A.S.(1);
Celso, F.(1); Jahno, V.D.(1); Martins, R.M.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
403-025 NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINCO
COMO ADITIVO PARA TINTAS ACRÍLICAS ANTIMI-
CROBIANAS
Apresentador: Jair Fiori Júnior
(1) FAI; 
Júnior, J.F.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
403-026 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE CATALISA-
DOR HETEROGÊNEO, USANDO QUITOSANA COMO
SUPORTE PARA A REAÇÃO DE
TRANSESTERIFICAÇÃO DE TRIGLICERIDEOS
Apresentador: Mayara Feliciano Gomes
(1) UFRN; 
Gomes, m.f.(1); Souza, C.P.(1); Neto, E.L.B.(1); Jesus, A.A.(1);
Melo, R.A.C.(1); Oliveira, T.F.(1); Moriyama, A.L.L.(1); Sousa,
E.M.B.D.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
403-028 COMPARAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS
DO MATERIAL NyLON 6.6 E NyLON 6.6 COM ADIÇÃO
DE 5% DE GRAFITE APÓS EXPOSIÇÃO AOS
INTEMPÉRIES
Apresentador: Igor Zucolotto
(1) UFRGS; 
Zucolotto, I.(1); Linck, C.(1); Da Silva, C.B.(1); Santana,
R.M.C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
403-033 DESENVOLVIMENTO DE MISTURA POLI(ETILE-
NO-CO-ACETATO DE VINILA)/POLI(ESTIRENO-B-(ETI-
LENO-CO-BUTADIENO)-B-ESTIRENO, PARA APLICAÇÂO
NA INDÚSTRIA CALÇADISTA
Apresentador: Ademir José Zattera
(1) UCS; 
Zattera, A.J.(1); Grisa, A.M.C.(1); Colombo, M.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
403-034 BLENDAS ECOFLEX-AMIDO TERMO PLÁSTICO:
EFEITO DA ADIÇÃO DE UM EXTENSOR DE CADEIA
Apresentador: Laura Hecker Carvalho
(1) UFCG; 
Coelho Ferreira, E.H.(1); Carvalho, L.H.(1); Canedo, E.L.(1);
Marinho, V.A.D.(1); Lima, I.N.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
403-035 EFEITO DE POLIACRILATO DE AMÔNIO NA
VELOCIDADE DE CURA DE ESPUMA EPOXÍDICA
RÍGIDA
Apresentador: Márcia Silva De Araújo
(1) UTFPR; 
Araújo, M.S.(1); Nogueira, A.B.(1); Cerri, J.A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
403-037 ESTUDO DA HIDROTALCITA ZN/AL COMO ATI-
VADOR DE VULCANIZAÇÃO EM FORMULAÇÕES DE
BORRACHA NITRÍLICA
Apresentador: Lucas Castro Roza De Faria

(1) UFRuralRJ; (2) INT; 
Do Carmo, D.M.(1); Bigansolli, A.R.(1); De Oliveira, P.J.(1); De
Oliveira, M.G.(2); Oliveira, M.(2); Braga, F.C.F.(2); De Faria,
L.C.R.(1); De Souza, M.A.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
403-038 ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO E
REOLÓGICO DE MISTURAS DE POLI(METACRILATO
DE METILA) (PMMA)/AZOCORANTES COM DIFEREN-
TES RADICAIS
Apresentador: José Kaio Max Alves Rego
(1) UFRN; (2) UFCG; 
Rego, J.K.A.(1); Nascimento, J.H.O.(1); Agrawal, P.(2); Mélo,
T.J.A.(2); Ito, E.N.(1); Costa, M.C.B.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
403-039 INFLUÊNCIA DE CORANTES AMÍNICOS
FOTOCRÔMICOS NAS PROPRIEDADES REOLÓGICAS
E MECÂNICAS DO POLI(METACRILATO DE METILA)
Apresentador: José Kaio Max Alves Rego
(1) UFRN; (2) UFCG; 
Rego, J.K.A.(1); Nascimento, J.H.O.(1); Agrawal, P.(2); Mélo,
T.J.A.(2); Costa, M.C.B.(1); Ito, E.N.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
403-041 MODELO MECÂNICO PARA A PREVISÃO DE
DEFEITOS INDUZIDOS PELO APRISIONAMENTO DO
AR NA PRENSAGEM ISOSTÁTICA DO PTFE.
Apresentador: Otávio Contart Gamboni
(1) FATEC; (2) UFSCar; (3) CTMSP; (4) ENS de Cachan; (5)
USP; 
Gamboni, O.C.(1); Canto, R.B.(2); Sciuti, V.F.(2); Riul, C.(3);
Bose Filho, W.W.(4); Schmitt, N.(5); 

08/11/2016 - 09:30h
403-042 CORRELAÇÃO DO EMPENAMENTO DE PEÇAS
INJETADAS COM A DIFERENÇA DE TEMPERATURA
ENTRE AS PLACAS DO MOLDE
Apresentador: Endrigo Fick Henn
(1) UFRGS; 
Henn, E.F.(1); Simões, D.N.(1); Santana, R.M.C.(1); Linck,
C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
403-043 INFLUÊNCIA DO TEMPO DE INJEÇÃO NAS
PROPRIEDADES MECÂNICAS, MORFOLÓGICAS E
TÉRMICAS DO POLI(3-HIDROXIBUTIRATO)
Apresentador: Marcia Adriana Tomaz Duarte
(1) UNISOCIESC; 
Duarte, M.A.T.(1); Miranda, K.W.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
403-044 CORRELAÇÃO PROCESSAMENTO, MORFOLO-
GIA E RESISTÊNCIA AO IMPACTO DE BLENDAS
PBT/ABS NÃO COMPATIBILIZADAS
Apresentador: José Donato Ambrósio
(1) UFSCar; 
Ambrósio, J.D.(1); Hage Jr., E.(1); Prezenszky, A.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
403-045 INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE MOLDES
HÍBRIDOS FABRICADOS PELA TÉCNICA DE FDM
PARA INJEÇÃO DE PEÇAS PLÁSTICAS
Apresentador: Felipe Marin
(1) UFSC; 
Santiago, R.A.(1); Marin, F.(1); Simão, I.T.(1); Sacchelli,
C.M.(1); Drechsler, M.F.(1);

22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 157

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 157



Materiais Poliméricos - Caracterização de Materiais

10/11/2016 - 09:30h
404-002 OBTAINING AND CHARACTERIZATION OF A
COMPOSITE POLyMER WITH MDF WASTE
Apresentador: Jailton Weber Gomes
(1) IFBA; (2) UFRN; 
Gomes, j.w.(1); Da Silva, C.R.(1); De Souza, L.M.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
404-004 AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS
TÉRMICAS DE FILMES POLIMÉRICOS COM
NANOPARTÍCULAS DE SIO2
Apresentador: Bianca De Andrade Feitosa
(1) UFAM; 
Giacon, V.M.(1); Feitosa, B.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
404-005 POLIURETANAS OBTIDAS A PARTIR DA UREIA
CATALISADA POR TRIFLUORETO DE BORO (BF3) -
ESTABILIDADE TÉRMICA
Apresentador: Raquel Stavale Schimicoscki
(1) UnB; 
Schimicoscki, R.S.(1); Rodrigues, J.D.O.(1); Andrade, C.K.Z.(1);
Sales, M.J.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
404-006 ESTABILIDADE TÉRMICA DE POLIURETANAS
A PARTIR DA UREIA, UTILIZANDO DIFERENTES
CATALISADORES
Apresentador: Raquel Stavale Schimicoscki
(1) UnB; 
Schimicoscki, R.S.(1); Rodrigues, J.D.O.(1); Andrade, C.K.Z.(1);
Sales, M.J.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
404-008 OBTENÇÃO DE CARDANOL ATRAVÉS DA
PURIFICAÇÃO DO LÍQUIDO DA CASTANHA DE CAJU
(LCC) POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA EM COLUNA
CLÁSSICA.
Apresentador: Josicleia Oliveira Costa
(1) IFPI; (2) UESPI; 
Costa, J.O.(1); Bastos, J.S.B.(1); Júnior, E.A.O.(1); Macêdo,
M.O.C.(1); Macêdo, H.R.A.(1); Brandim, A.(1); Sá, J.S.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
404-009 ESTUDO DO TEMPO DE BRANQUEAMENTO DA
CELULOSE ORIUNDA DA FIBRA DE DENDÊ
Apresentador: Paulo Henrique Fernandes Pereira
(1) FEG; (2) Embrapa; (3) UFC; 
Pereira, P.H.F.(1); Rosa, M.F.(2); Souza, N.F.(3); Cioffi,
M.O.H.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
404-010 AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE IÔNICO NOS
DIFERENTES LADOS DAS MEMBRANAS ANIÔNICAS
HETEROGÊNEAS APLICADAS EM ELETRODIÁLISE
Apresentador: Graciela Machado Da Silveira
(1) Feevale; 
Silveira, G.M.(1); Lauffer, N.(1); Nascimento, F.T.(1); Corte,
J.F.(1); Martins, N.C.(1); Flach, M.(1); Martins, R.M.(1);
Rodrigues, M.A.S.(1); Celso, F.(1); Jahno, V.D.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
404-011 AVALIAÇÃO DO TRASPORTE IÔNICO DE MEM-
BRANAS ÍON SELETIVAS HETEROGÊNEAS APLICA-
DAS EM ELETRODIÁLISE
Apresentador: Graciela Machado Da Silveira
(1) Feevale; 

Silveira, G.M.(1); Lauffer, N.(1); Nascimento, F.T.(1); Corte,
J.F.(1); Martins, N.C.(1); Flach, M.(1); Martins, R.M.(1);
Rodrigues, M.A.S.(1); Celso, F.(1); Jahno, V.D.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
404-014 ESTUDO COMPARATIVO POR CALORIMETRIA
EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) DE MEMBRA-
NAS DE QUITOSANA E MEMBRANAS DE QUITOSANA
COM CARDANOL
Apresentador: Josyane Santos Braga Bastos
(1) IFPI; 
Bastos, J.S.B.(1); Júnior, E.A.O.(1); Costa, J.O.(1); Macêdo,
H.R.A.(1); Macêdo, M.O.C.(1); Brandim, A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
404-016 ARGAMASSA POLIMÉRICA VERSUS ARGA-
MASSA CONVENCIONAL PARA APLICAÇÃO DE
ASSENTAMENTOS DE BLOCOS NA CONSTRUÇÃO
CIVIL: ESTUDO TEÓRICO E EXPERIMENTAL
Apresentador: Gustavo José Lauer Coppio
(1) ITA; (2) UNIVAP; 
Coppio, G.J.L.(1); Souza, G.D.L.(2); Gonçalves, E.P.(2); Lima,
M.G.(1); Cividanes, L.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
404-018 CORRELAÇÃO DO GRAU DE ANIONICIDADE E
VISCOSIDADE EM POLIETRÓLITOS A BASE DE ACRI-
LAMIDA
Apresentador: Luana Machado Da Luz
(1) UFRGS; (2) Unilasalle; 
Luz, L.M.(1); Santana, R.M.C.(1); Rodrigues, C.O.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
404-020 INCORPORAÇÃO DE ÓLEO ESSENCIAL DE
ORÉGANO EM FILMES DE PBAT PRODUZIDOS POR
CASTING
Apresentador: Juliana Albuquerque Silva
(1) UFBA; 
Cardoso, L.G.(1); Silva, J.A.(1); Santos, J.C.P.(1); Santana,
J.S.(1); Cruz, P.R.C.(1); Druzian, J.I.(1); Guimarães, A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
404-022 CONDUTIVIDADE IÔNICA E INCHAMENTO DE
MEMBRANAS SPEEK MODIFICADAS COM POSS SUL-
FONADO
Apresentador: Fabrício Celso
(1) Feevale; (2) ULaval; 
Celso, F.(1); Adam, L.G.(1); De Aguiar, R.B.(1); Mikhailenko, S.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
404-024 CARACTERIZAÇÃO DO COLÁGENO OBTIDO A
PARTIR DA DESCROMAGEM DO RESÍDUO DE COURO
Apresentador: Nelissa Garcia Balarim
(1) UNESP; 
Balarim, n.g.(1); Job, A.E.(1); Cabrera, F.C.(1); Reis, E.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
404-025 ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DE
MICROCÁPSULAS POLIMÉRICAS PARA SISTEMAS DE
LIBERAÇÃO CONTROLADA DE DROGAS
Apresentador: Caroline Santos Alves De Lima
(1) USP; (2) UFRN; 
Lima, C.S.A.(1); Costa, S.M.(1); Nascimento, J.H.O.(2); Costa,
S.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
404-026 EFEITO DE ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO
BASE POLIÉSTER NA CRISTALIZAÇÃO DE
POLIÉSTERES BIODEGRADÁVEIS
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Apresentador: Paula Cristina Dartora
(1) UFRGS; 
Dartora, P.C.(1); Loureiro, M.R.(1); Forte, M.M.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
404-027 INFLUÊNCIA DA CERA DE CARNAÚBA NAS
PROPRIEDADES REOLÓGICAS DO PP PARA
APLICAÇÃO EM MADEIRA PLÁSTICA KENI PACHECO
1, RUTH M.C. SANTANA2, VINÍCIUS MARTINS3 DEPAR-
TAMENTO DE MATERIAIS, UNIVERSIDADE FEDERAL
DE RIO GRANDE DO SUL - UFRGS, CAMPUS DO VALE,
PORTO
Apresentador: Keni Pacheco
(1) UFRGS; (2) IFSUL-RS; 
Pacheco, K.(1); Santana, R.M.C.(1); Martins, V.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
404-029 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DE
COMPÓSITOS DE POLIPROPILENO COM WOLLASTO-
NITA EM COMPARAÇÃO AO TALCO
Apresentador: Edilene De Cássia Dutra Nunes
(1) SENAI; 
Nunes, E.C.D.(1); Santos, L.J.(1); Saito, N.H.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
404-030 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) E
ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM TRANS -
FOR MADA DE FOURIER(FTIR) PARA CARAC -
TERIZAÇÃO DE MEMBRANAS TROCADORAS DE ÍONS
ENVELHECIDAS EM BANHO ELETROLÍTICO DE COBRE
Apresentador: Tatiana Scarazzato
(1) EPUSP; 
Jesus, J.M.S.(1); Scarazzato, T.(1); Tenório, J.A.S.(1); Espinosa,
D.C.R.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
404-032 PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF
NI-CHITOSAN COMPLEX AND ITS CATALyTIC ACTI-
VITy IN BIODIESEL PRODUCTION
Apresentador: Caroline Gaglieri
(1) UNESP; (2) UNIFAL-MG; 
Gaglieri, C.(1); Bertholdo, R.(2); Pamplona Da Silva, D.J.(2);
Mendes, R.A.(2); Caires, F.J.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
404-035 CARACTERIZAÇÃO DE AEROGÉIS DE CELU-
LOSE DE ORIGEM PINUS ELLIOTTI COM E SEM
ADIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO
Apresentador: Ademir José Zattera
(1) UCS; 
Lazzari, L.K.(1); Zanini, M.(1); Baldasso, C.(1); Zattera, A.J.(1);
Zampieri, V.B.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
404-036 AVALIAÇÃO DO TEMPO NO PROCESSO DE
FIBRILAÇÃO MECÂNICA NA OBTENÇÃO DE NANOFI-
BRAS DE CELULOSE PINUS ELLIOTTI
Apresentador: Lidia Kunz Lazzari
(1) UCS; 
Lazzari, L.K.(1); Zanini, M.(1); Baldasso, C.(1); Zattera, A.J.(1);
Zampieri, V.B.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
404-039 CARACTERIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS
ORGÂNICOS: EOCP, EIS, FTIR, ÂNGULO DE CONTATO
E SEM/EDS.
Apresentador: Jessica Verger Nardeli
(1) UNESP; 
Nardeli, J.V.(1); Benedetti, A.V.(1); Fugivara, C.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
404-040 VISCOSIDADE EM POLIELETRÓLITO
CATIÔNICO
Apresentador: Luana Machado Da Luz
(1) UFRGS; (2) Unilasalle; 
Luz, L.M.(1); Santana, R.M.C.(1); Rodrigues, C.O.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
404-041 COMPORTAMENTO MECÂNICO E TÉRMICO
DO ÁCIDO POLIÁCTICO COM DIFERENTES
PIGMENTAÇÕES PARA A IMPRESSÃO 3D DE COMPO-
NENTES PARA APLICAÇÃO EM PRÓTESES E ÓRTESES
Apresentador: Henrique Gonçalves Pereira
(1) UNIFRA; 
Pereira, H.G.(1); Pupim, V.(1); Rodrigues, L.F.(1); Volkmer,
T.M.(1); Luz, F.F.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
404-042 COMPOSTOS DE SBR REFORÇADOS COM
FIBRA ARAMIDA CURTA
Apresentador: Stéphanie Cardoso De Sá
(1) UFRGS; (2) ISI Engenharia de Polímeros; 
De Sá, S.C.(1); Oliveira, V.(2); Forte, M.M.C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
404-044 AÇÃO DE NANOCARGAS DE ZNS NA MATRIZ
DE PVC EXPOSTA À RADIAÇÃO GAMA
Apresentador: Lindomar Avelino Silva
(1) UFPE; 
Silva, R.C.(1); Silva, L.A.(1); Aquino, K.A.S.(1); Santos,
R.F.S.(1); Araújo, P.L.B.(1); Araújo, E.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
404-048 ESTUDO DA CINÉTICA DE CRISTALIZAÇÃO
NÃO-ISOTÉRMICA DE NANOCOMPÓSITOS DE PLA
COM NANOWHISKERS DE CELULOSE UTILIZANDO O
MODELO DE PSEUDO-AVRAMI
Apresentador: Gelsoneide Silva Gois
(1) UFPE; (2) UFCG; (3) UFPB; 
Gois, G.S.(1); França, C.H.A.(1); Canedo, E.L.(2); Hernández,
E.P.(1); Santo, A.S.F.(3); Almeida, Y.M.B.(1); Andrade, M.F.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
404-049 MONITORAMENTO DA CURA E FOTOCURA DE
RESINAS POLIMÉRICAS ATRAVÉS DA ESPECTROSCO-
PIA FOTOACÚSTICA
Apresentador: Fernando José Habib Moraes
(1) UERJ; 
Moraes, F.H.(1); Cella, N.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
404-050 FILMES DE AMIDO CEROSO
TERMOPLÁSTICO: EFEITO DE GLICEROL E ÁGUA
COMO PLASTIFICANTE
Apresentador: Anderson Felix Manoel
(1) UFABC; (2) UFSCar; (3) Embrapa Instrumentação; 
Manoel, A.F.(1); Claro, P.C.(2); Marconcini, J.(3); Mantovani,
G.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
404-051 DESEMPENHO TÉRMICO DO DIÓXIDO DE
TITÂNIO EM DIFERENTE TAMANHO DE PARTÍCULA
EM TINTAS À BASE DE ÁGUA
Apresentador: Carlos Arthur Ferreira
(1) UFRGS; 
Dressler, A.(1); Preuss, N.(1); Coser, E.(1); Ferreira, C.A.(1); 
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07/11/2016 - 16:30h
404-052 CARACTERIZAÇÃO E ESTUDO DAS PROPRIEDA-
DES ELETROMECÂNICAS DE COMPÓSITOS DE
POLÍMERO IONOMÉRICO E METAL APLICADOS NO
DESENVOLVIMENTO DE PELES ARTIFICIAIS
Apresentador: Andre Lucas Novaes
(1) UNIFAL; (2) UFSCar; 
Novaes, A.L.(1); Santos, G.E.(1); Scuracchio, C.H.(2); Hirano,
L.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
404-054 CARACTERIZAÇÃO DE UMA MEMBRANA DE
POLIÓXIDO DE FENILENO (PPO) SULFONADO VISAN-
DO SUA APLICAÇÃO EM ELETRODIÁLISE.
Apresentador: Joana Farias Corte
(1) Feevale; 
Corte, J.F.(1); Nascimento, F.T.(1); Silveira, G.M.(1); Martins,
N.C.(1); Rodrigues, M.A.S.(1); Martins, R.M.(1); Jahno, V.D.(1);
Celso, F.(1); Flach, M.V.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
404-057 FRACIONAMENTO DOS CONSTITUINTES DA
FIBRA DE CAROÁ E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA A
PARTIR DE DIFERENTES TRATAMENTOS QUÍMICOS
Apresentador: Ana Paula Bispo Gonçalves
(1) UFBA; 
Gonçalves, A.B.(1); Sales, J.C.(1); Guimarães, D.H.(1); Souza,
M.C.(1); Mattedi, S.(1); José, N.M.(1); Miranda, C.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
404-058 AVALIAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS DURAN-
TE A DESTRUIÇÃO DE PCB’S UTILIZANDO A MISTURA
PEG/BASE
Apresentador: Cassio Paluch Menini
(1) Institutos Lactec; (2) COPEL Dis; (3) COPEL GeT; 
Menini, C.P.(1); Santos, K.(1); Vichinheski, M.J.(1); Santos,
R.(2); Marin, M.A.(3); Munaro, M.(1); Gulmine, J.V.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
404-060 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BIO-
CHAR PROVENIENTE DA CASCA DE SOJA POR PRO-
CESSO DE PIRÓLISE RÁPIDA.
Apresentador: Tiago José P Oliveira
(1) IFGoiano; (2) UFU; 
Oliveira, T.J.(1); Moreto, J.A.(1); Ataíde, C.H.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
404-063 CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS DE
POLISSULFONA/CELULOSE BACTERIANA PARA
SEPARAÇÃO DE GASES
Apresentador: Ana Maria Coulon Grisa
(1) UCS; 
Grisa, A.M.C.(1); Zeni, M.(1); Rizzo, M.V.(1); Bergamin, S.(1);
Zini, A.(1); Duarte, J.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
404-064 EFICIÊNCIA DE SOLVENTES ORGÂNICOS NA
DISSOLUÇÃO DO PRODUTO NATURAL NORBIXINA
Apresentador: Eziel Cardoso Da Silva
(1) IFPI; 
Matos, A.Z.G.(1); Silva, E.C.(1); Alves, A.L.(1); Coutinho,
M.A.S.(1); Viana, V.G.F.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
404-065 SUPORTE DE QUITOSANA E GLICEROL FOSFA-
TO PARA IMOBILIZAÇÃO DE LIPASE POR ADSORÇÃO
FÍSICA E LIGAÇÃO COVALENTE
Apresentador: Rafael Matsumoto Pereira
(1) UNICAMP; (2) UNIFAL-MG; (3) UNIFAL; 

Pereira, R.M.(1); Campos, M.G.N.(2); Andrade, G.S.S.(2);
Brianezi, S.F.S.(3); Castro, K.C.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
404-066 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, QUÍMICA E
MORFOLÓGICA DE TECIDOS DE POLIAMIDA PREVIA-
MENTE TRATADOS COM DESCARGA POR PLASMA
DBD
Apresentador: Poincyana Sonaly Bessa De Holanda
(1) UFRN; (2) UFSC; (3) UM; 
Bessa De Holanda, P.S.(1); Oliveira, F.R.(1); Steffens, F.(2);
Souto, A.G.V.(3); 

08/11/2016 - 09:30h
404-068 PREPARAÇÃO E AVALIAÇÃO DE HIDROGEL DE
ALGINATO-PVP VISANDO À IMOBILIZAÇÃO
ENZIMÁTICA
Apresentador: Laleska Barros Castro Santos
(1) UFAL; 
Santos, L.B.C.(1); Galdino, F.C.A.(1); Dornelas, C.B.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
404-069 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO
BIOCOMPÓSITO AMIDO TERMOPLÁSTICO/FIBRAS
DE AÇAÍ
Apresentador: Derce O. S. Recouvreux
(1) UFSC; (2) UEPG; 
Recouvreux, D.(1); Duarte, L.G.(1); Brandes, R.(1); Souza, L.(1);
Carminatti, C.(1); Mikowski, A.(1); Michél, M.D.(2); Oliveira,
E.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
404-071 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DOS RESÍDUOS
DA FRUTA-PÃO (ARTOCARPUS ALTILIS)
Apresentador: Joedson Correia Sales
(1) UFBA; 
Sales, J.C.(1); Gonçalves, A.B.(1); Guimarães, D.H.(1); José,
N.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
404-073 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA
CELULOSE OBTIDA A PARTIR DO RESÍDUO DA BATA-
TA
Apresentador: Debora Ferreira Laurito-friend
(1) UNIFEI; 
Laurito-friend, D.F.(1); González, M.L.(1); Queiroz, A.A.A.(1);
Rocha, C.R.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
404-074 DEVELOPMENT OF DBSA AND HCL DOPED
PANI/NAFION MEMBRANES By IN SITU POLyMERIZA-
TION
Apresentador: Lenin Wagner Acerbi
(1) UFSCar; (2) UNIFAL-MG; (3) USP; 
Acerbi, L.W.(1); Hirano, L.A.(2); Picciani, P.H.S.(3); Scuracchio,
C.H.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
404-075 EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA E
MINERALÓGICA DO CORANTE EXTRAÍDO DAS
SEMENTES DE URUCUM
Apresentador: Antonio Zilverlan Germano Matos
(1) IFPI; 
Matos, A.Z.G.(1); Coutinho, M.A.S.(1); Silva, E.C.(1); Alves,
A.L.(1); Viana, V.G.F.(1); 
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10/11/2016 - 14:00h
404-078 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE
POLÍMEROS PARA APLICAÇÃO EM ESMALTE DE
UNHA
Apresentador: Aislana Cole De Paula
(1) UFES; 
De Paula, A.C.(1); Silva Filho, E.S.F.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
404-081 OBTENÇÃO DE COMPOSTOS DE POLIPROPI-
LENO COM PECTINA CÍTRICA
Apresentador: Kairin Ribeiro Ribeiro
(1) UEPG; (2) UTFPR; 
Ribeiro, K.R.(1); Prestes, R.A.(2); Pinheiro, L.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
404-082 ESTUDO MICRORREOLÓGICO DA BLENDA
POLI(METACRILATO DE METILA) ELASTOMÉRICO /
POLI(TEREFTALATO DE ETILENO)
(PMMAELAST/PET)
Apresentador: Juciklécia Da Silva Reinaldo
(1) UFRN; (2) UFS; 
Reinaldo, J.S.(1); Damasceno, I.Z.(1); Ueki, M.M.(2); Ito,
E.N.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
404-083 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBRIA-
NA DE FIBRAS DE PET COM NANO PARTÍCULA DE
PRATA
Apresentador: Jeferson Prado Swerts
(1) M&G; (2) Unifal - MG; 
Abe Funcia, M.(1); Guerra, M.A.(2); Nogueira Campos, M.G.(1);
Prado Swerts, J.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
404-084 CARACTERIZAÇÃO DE FILAMENTOS DE PET
COM NANOPARTÍCULAS DE PRATA
Apresentador: Jeferson Prado Swerts
(1) M&G; (2) Unifal - MG; 
Abe Funcia, M.(1); Guerra, M.A.(2); Nogueira Campos, M.G.(1);
Prado Swerts, J.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
404-085 ELETROSSÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO
HIDROGÉIS SEMI-IPN DE QUITOSANA E POLI(N-ISO-
PROPILACRILAMIDA)
Apresentador: Alexandre Flauzino Junior
(1) UNIFEI; 
Flauzino Junior, A.(1); Queiroz, A.A.A.(1); González, M.L.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
404-088 DESPOLIMERIZAÇÃO SUPERFICIAL DO POLI
(TEREFTALATO DE ETILENO) ACOMPANHADA POR
ESPECTROSCOPIA E IMAGENS HIPERESPECTRAIS
Apresentador: Alianda Dantas De Oliveira
(1) UFPE; 
Oliveira, A.D.(1); Pimentel, M.F.(1); Vinhas, G.M.(1); Almeida,
Y.M.B.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
404-089 CASCAS DE BANANAS COMO MATÉRIA-PRIMA
PARA OBTENÇÃO DE NANOWHISKERS DE CELULOSE
VIA HIDRÓLISE ÁCIDA
Apresentador: Mariana Costa Souza
(1) UFBA; (2) UEFS; 
Souza, M.C.(1); Dos Santos, L.S.(1); Gonçalves, A.B.(1); Cruz,
R.S.(2); José, N.M.(1); Sales, J.C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
404-091 CARACTERIZAÇÃO DO POLIETILENO DE
ULTRA-ALTA MASSA MOLAR PROCESSADO POR
MOAGENS DE ALTA ENERGIA
Apresentador: Osvaldo M. Cintho
(1) UEPG; (2) Universidade Estadual de Ponta Grossa; 
Cintho, O.(1); Sowek, A.B.(2); Coelho, A.V.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
404-093 EFEITO DA INCORPORAÇÃO DE DIFERENTES
FONTES DE AMIDO EM FILME BIODEGRADÁVEL DE
POLI(BUTILENO ADIPATO CO-TEREFTALATO) – PBAT
NAS PROPRIEDADES RESULTANTES
Apresentador: Jamille Santos Santana
(1) UFBA; 
Santana, J.S.(1); Cardoso, L.G.(1); Cruz, P.R.C.(1); Da Silva,
J.A.(1); Guimarães, A.(1); Druzian, J.I.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
404-094 ACETILAÇÃO DE FÉCULA DE ARARUTA PARA
APLICAÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO E
CARACTERIZAÇÃO DE SUAS PROPRIEDADES FÍSICO-
QUÍMICAS.
Apresentador: Wilton De Jesus Santos
(1) UFBA; 
Santos, W.J.(1); José, N.M.(1); Luporini, S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
404-096 ANÁLISE DA VIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO
DE CONEXÕES INJETADAS EM PVC POR PET NO
RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Apresentador: Marcia Adriana Tomaz Duarte
(1) UNISOCIESC; 
Duarte, M.A.T.(1); Wilbert, P.P.(1); Molinari, E.J.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
404-097 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES
DE AMIDO DE ARARUTA (MARANTA ARUNDINACEAE)
E GLICEROL INCORPORADOS DE NANOARGILA
HALOISITA
Apresentador: Reynania Rocha De Andrade Muniz
(1) UFBA; 
Muniz, R.R.A.(1); Cerqueira, Y.B.(1); Luporini, S.(1); José,
N.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
404-098 PROPRIEDADES MECÂNICAS DE COMPÓSITOS
POLIMÉRICOS COM REFORÇO EM FIBRAS VEGETAIS
DA AMAZÔNIA: RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E FLEXÃO
Apresentador: José Maria Braga Pinto
(1) IFPA; (2) UFPA; 
Pinto, J.B.(1); Fujiyama, R.T.(2); Queiroz, S.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
404-099 ANÁLISES DAS ESTRUTURAIS DA MALHA
PRODUZIDA COM FIO DE ALGODÃO COLORIDO RUBI
Apresentador: Fernanda Lara De Souza Coelho
(1) UFRN; (2) UFERSA; 
De Melo, M.V.(1); Aquino, M.S.(1); De Lima Filho, N.O.(1); De
Andrade, H.D.(2); Coelho, F.L.S.(1); De Araujo, D.D.(1); Araujo,
D.R.(1); Fonseca, L.V.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
404-101 ANÁLISE DE PROPRIEDADES TÉRMICAS DE
COMPÓSITOS DE MATRIZ DE POLIPROPILENO CON-
TENDO TECIDO DE FIBRAS DE JUTA
Apresentador: Jane Maria Faulstich Paiva
(1) UFSCar; (2) UFSCAR; 
Margoto, O.H.(1); Paiva, J.M.F.(2); 
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10/11/2016 - 14:00h
404-103 INFLUÊNCIA DO POLI(ETILENO GLICOL) NAS
PROPRIEDADES DAS BLENDAS DE QUITOSANA/POLI
(ÀLCOOL VINÍLICO)
Apresentador: Aracelle De Albuquerque Santos Guimarães
(1) UFPB; 
Guimarães, A.A.S.(1); Leite, I.f.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
404-105 PURIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO
POLI(3-HIDROXIBUTIRATO-CO-HIDROXIVALERATO)-
PHBV, UTILIZADO COMO AGENTE ENCAPSULATE.
Apresentador: Flávia Manuella Ribeiro De Mendonça
(1) UNIT; (2) URI; (3) UEM; 
De Mendonça, F.M.R.(1); Junges, A.(2); Kunita, M.H.(3); Dariva,
C.(1); Franceschi, E.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
404-106 PROPRIEDADES ÓPTICAS, ESTRUTURAIS E DE
BARREIRA DE BLENDAS BIOPOLIMÉRICAS DE
AMIDO E CERAS NATURAIS
Apresentador: Vanessa Da Siva Bezerra Marques
(1) UFERSA; 
Marques, V.S.B.(1); Costa, T.L.E.(1); Melo Neto, R.R.(1); Santos,
F.K.G.(1); Lima, F.F.(1); Leite, R.H.L.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
404-108 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO PARA
MISTURAS À BASE DE POLIESTIRENO (PS) / POLIESTI-
RENO DE ALTO IMPACTO (HIPS) PARA APLICAÇÃO
NA ÁREA DE EXTRUSÃO-SOPRO
Apresentador: Karine Melro De Almeida
(1) UFRJ; (2) IMA/UFRJ; (3) UERJ; 
De Almeida, K.M.(1); Da Silva, A.N.(2); Furtado, A.M.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
404-109 EMPREGO DE TÉCNICAS DE ANÁLISE
TÉRMICA E FTIR NA AVALIAÇÃO DE RESINAS EPÓXI
CURADAS ATRAVÉS DE IRRADIAÇÃO DE MICRO-
ONDAS
Apresentador: Fabio José Esper
(1) Escola Politécnica da USP; (2) USP; 
Kersting, D.(1); Wiebeck, H.(2); Esper, F.J.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
404-110 ESTABILIDADE TÉRMICA DE MEMBRANAS DE
QUITOSANA COM PAPAINA
Apresentador: Marina De Oliveira Cardoso Macêdo
(1) IFPI; 
Macêdo, M.O.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
404-112 CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS TÊXTEIS
COM DIFERENTES COMPOSIÇÕES E ESTRUTURAS
PARA APLICAÇÃO EM DISPOSITIVOS DE MICROON-
DAS
Apresentador: Francisco Magno Monteiro Sobrinho
(1) UFERSA; (2) UFRN; 
Holanda, S.M.(1); Queiroz Júnior, I.S.(1); De Andrade, H.D.(1);
Aquino, M.S.(2); De Melo, M.V.(2); Guerra, J.R.F.(1); Castro,
K.V.O.(1); Monteiro Sobrinho, F.M.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
404-113 ESTUDO DA TENSÃO INTERFACIAL EM BLEN-
DAS DE POLÍMEROS BIODEGRADÁVEIS PLA/PBAT
POR MEIO DE MÉTODO REOLÓGICO
Apresentador: Lucas Almeida Santos
(1) UFS; 
Santos, L.A.(1); Ueki, M.M.(1); Arruda, L.C.(1);

Materiais Poliméricos - Propriedades Mecânicas

09/11/2016 - 09:30h
405-001 ATUAÇÃO DO AGENTE COMPATIBILIZANTE
EM SINERGIA AO RETARDANTE DE CHAMA EM COM-
POSTOS DE POLIPROPILENO
Apresentador: Rafael Galdino Bringel
(1) SENAI; (2) FEI; 
Bringel, R.G.(1); Babetto, A.C.(1); Bonse, B.C.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
405-003 CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES
MECÁNICAS DE LOS CUERPOS DE PRUEBA ABS CON-
FECCIONADOS CON DIFERENTES PARÁMETROS DE
EXTRUSIÓN VÍA IMPRESIÓN 3D
Apresentador: Davi Pereira Garcia
(1) IFES; 
Maziero, R.(1); Galina, D.M.(1); Garcia, D.P.(1); Souza, G.G.(1);
Silva, L.R.R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
405-004 “AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DO
POLÍMERO NyLATRON GSM APLICADO EM ROLOS
DE SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LINHAS DE MON-
TAGEM”
Apresentador: Arian Guedes Guedes
(1) Una; (2) UFMG; 
Guedes, A.G.(1); Silva, P.S.D.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
405-005 IMPACTO DA RELAÇÃO MÁSSICA ENTRE A
RESINA E RESÍDUOS DE MÁRMORE CALCÍTICO NA
FORMULAÇÃO DO MÁRMORE ARTIFICIAL.
Apresentador: Fernanda Souza Silva
(1) UENF;IFES; (2) UENF; (3) IFES; 
Silva, F.S.(1); Rodríguez, R.(2); Ribeiro, C.(3); 

08/11/2016 - 16:30h
405-006 INVESTIGAÇÃO DA POTENCIALIDADE DAS
FIBRAS DE ARAMIDA UTILIZADAS EM CABOS UMBI-
LICAIS EM TERMOS DE PROPRIEDADE MECÂNICA
AO LONGO DO TEMPO NA PRESENÇA DE ÁGUA DO
MAR À TEMPERATURA DE 80°C.
Apresentador: Michelli Siqueira Monteiro De Barros
(1) Prysmian; 
Barros, M.S.M.(1); Almeida, M.B.(1); Vilela, T.S.V.(1); Torres,
R.N.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
405-014 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS
DE NANOCOMPÓSITOS PRODUZIDOS COM AMIDO DE
MILHO, NANOARGILA E GLICEROL
Apresentador: Yara Batista Cerqueira
(1) UFBA; 
Cerqueira, Y.B.(1); Luporini, S.(1); Muniz, R.R.A.(1); José,
N.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
405-016 PROPRIEDADES MECÂNICAS E
TERMOMECÂNICAS DE BLENDAS POLIES -
TIRENO/POLI((?-CAPROLAC TONA)/COPOLÍMEROS
Apresentador: E dcleide Maria Araújo 
(1) UFCG; (2) UFPEL; 
Morais, D.D.S.(1); França, D.C.(1); Bezerra, E.B.(1); Oliveira,
A.D.(2); Araújo, E.M.(1); Mélo, T.J.A.(1); 

162 22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 162



08/11/2016 - 09:30h
405-017 INFLUÊNCIA DO PROTOCOLO DE MISTURA
NAS PROPRIEDADES MORFOLÓGICAS, MECÂNICAS E
TÉRMICAS DA BLENDA R-PET/PP-EP/MMT
Apresentador: Adriana Martinelli Catelli Souza
(1) FEI; 
Souza, A.M.C.(1); Quiles, A.L.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
405-023 RELAÇÃO ENTRE DENSIDADE DE LIGAÇÕES
CRUZADAS E PROPRIEDADES MECÂNICAS DE FIL-
MES DE BORRACHA NATURAL PRÉ-VULCANIZADOS
Apresentador: Thalita Hellen De Castro Lima
(1) UFMT; 
Lima, T.H.C.(1); Deniz, W.D.S.(1); Fuzari Junior, G.C.(1);
Arlindo, E.P.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
405-024 EFEITO DO ÓXIDO DE ZINCO NAS PROPRIE-
DADES MECÂNICAS E ANTIBACTERIANAS DE
ELASTÔMEROS TERMOPLÁSTICOS A BASE DE SEBS
Apresentador: Douglas Naue Simões
(1) UFRGS; (2) Softer; 
Simões, D.N.(1); Ribeiro, V.F.(1); Santana, R.M.C.(1);
Tomacheski, D.(1); Pittol, M.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
405-025 PROPRIEDADES MECÂNICAS E
TERMOMECÂNICAS DE BLENDAS DE POLIETILENO
VERDE/POLI(E-CAPROLACTONA)
Apresentador: Eduardo Silva Barbosa Ferreira
(1) UFCG; (2) UFPB; 
Ferreira, E.S.B.(1); Bezerra, E.B.(1); França, D.C.(1); Morais,
D.D.S.(1); Araújo, E.M.(1); Wellen, R.M.R.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
405-027 RESISTÊNCIA AO IMPACTO DE COMPÓSITOS
DE TECIDO DE FIBRAS DE JUTA COM MATRIZ DE
COPOLÍMERO ABS RECICLADO PROVENIENTE DE
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DESCARTA-
DOS
Apresentador: Meire Noriko Hosokawa
(1) UFSCar; 
Hosokawa, M.N.(1); Moris, V.A.S.(1); Paiva, J.M.F.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
405-030 PROCESSAMENTO E AVALIAÇÃO DAS PRO-
PRIEDADES MECÂNICAS DE BLENDAS DE PVC/ABS
Apresentador: Noeli Sellin
(1) SENAI; (2) Senai; (3) UNIVILLE; 
Sellin, N.(1); Borges, F.(2); Maciel, J.(2); Silva, L.F.(3); Kurek,
A.P.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
405-031 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS
DE FILMES DE PHB/PEG ADITIVADAS COM ÓLEO
ESSENCIAL DE ALECRIM
Apresentador: Sonia Maria Da Silva Garcia
(1) UFPE; 
Alves, A.C.S.B.(1); Caetano, V.F.(1); Vinhas, G.M.(1); Garcia,
S.M.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
405-032 APLICAÇÃO DE PLANEJAMENTO EXPERI-
MENTAL FATORIAL NA AVALIAÇÃO DO EFEITO DAS
VARIÁVEIS: TEMPERATURA DE MÁQUINA E VELOCI-
DADE DE ROSCA DE EXTRUSÃO NAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS E DE ESTABILIDADE DIMENSIONAL DE
TUBOS DE PVC RÍGIDO RECUPERADOS

Apresentador: Jair Fiori Júnior
(1) FAI; (2) PIERINI; (3) UnoChapecó; (4) UFSC; 
Júnior, J.F.(1); Piletti, R.(1); Ilha, J.(1); Pierini, M.(2); Fiori,
M.A.(3); Riella, H.G.(4); 

10/11/2016 - 09:30h
405-033 CORRELAÇÃO ESTRUTURA E PROPRIEDADES
DE BLENDAS PEBDL/PEUBD E PEBDL/EVA COM
ÊNFASE NA PROPRIEDADE DE SOLDA
Apresentador: Luíza Burns Barreto
(1) UFRGS; (2) PUCRS; (3) Unisinos; 
Barreto, L.B.(1); Santana, R.M.C.(1); Stocker, M.K.(2); Simanke,
A.G.(1); Stumpf, N.M.(3); 

10/11/2016 - 14:00h
405-036 ANALISE DA INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS
DO PROCESSO DE INJEÇÃO DE BLENDAS
POLIMÉRICAS PROVENIENTES DE IMPRESSORAS
Apresentador: José Victor Rebechi Valle Gonçalves
(1) Feevale; (2) ICET; 
Rebechi Valle Gonçalves, J.V.(1); Schneider, E.L.(2); Adam,
A.P.(2); Rosa, L.C.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
405-041 ESTUDO DE PROPRIEDADES MECÂNICAS DA
MADEIRA BALSA REVESTIDAS COM PELÍCULA DE
QUITOSANA.
Apresentador: Elizângela Macêdo Brito
(1) IFPI; (2) IFPI/CEUPI; 
Bezerra, P.H.R.(1); Brito, E.M.(2); Macêdo, M.O.C.(1); Brandim,
A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
405-042 APLICAÇÃO AMBIENTAL E ESTRUTURAL DE
NOVOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL A PARTIR
DO REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE
PRODUÇÃO INDUSTRIAL
Apresentador: Marcelo Paulo Stracke
(1) URI Santo Ângelo; 
Sokolovicz, B.C.(1); Stracke, M.P.(1); Kieckow, F.(1); Grass,
G.G.(1); Assi, M.S.(1); Kleinpaul, C.(1); Zilli, A.(1); Patoriza,
M.B.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
405-043 ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECÂNICO E
MORFOLÓGICO DE FIOS E ESTRUTURAS TÊXTEIS DE
META-ARAMIDA
Apresentador: Poincyana Sonaly Bessa De Holanda
(1) UFRN; 
Bessa De Holanda, P.S.(1); Oliveira, F.R.(1); Nascimento,
J.H.O.(1); Ladchumanaandasivam, R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
405-044 CARACTERIZAÇÃO POR DRX E INFLUÊNCIA
DA TEMPERATURA NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS
DO POLIPROPILENO RECICLADO
Apresentador: Cícero Targino Ferreira Neto
(1) UFC; 
Bezerra, J.O.(1); Neto, C.F.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
405-046 ESTUDO COMPARATIVO DA ABSORÇÃO DE
UMIDADE ENTRE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS
HÍBRIDOS REFORÇADOS COM TECIDOS DE ALTO
DESEMPENHO.
Apresentador: Helen Fernandes De Sousa
(1) IFBA; 
Sousa, H.F.(1); Miranda, T.P.(1); Leão, M.A.(1); Miranda Jr.,
E.O.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
405-047 AVALIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO MULTIAXIAL
DE UMA PAREDE DE DUTO DE POLÍMERO PEAD, COM
E SEM CORDÃO DE SOLDA
Apresentador: Danyel Ribeiro Araujo
(1) UFRN; 
Araujo, D.R.(1); Soares Neto, S.B.(1); Bezerra, D.H.F.(1); Lima
Filho, N.O.(1); De Melo, M.V.(1); Medeiros, J.T.N.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
405-049 EFEITO DA RADIAÇÃO IONIZANTE NAS PRO-
PRIEDADES MECÂNICAS DA POLIAMIDA 610 COM
REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO
Apresentador: Leonardo Gondim De Andrade E Silva
(1) IPEN; 
Ferro, W.P.(1); Silva, L.G.A.(1); Amorim, C.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
405-050 AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA E
MICROMECANISMOS DE FRATURA EM POLIPROPI-
LENO SINTÁTICO
Apresentador: Agnes ágata Fróes Martins
(1) UFRGS; (2) LAMEF - UFRGS; 
Martins, A.F.(1); Dos Santos, B.P.(2); Strohaecker, T.R.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
405-051 MECHANICAL BEHAVIOR ASSESSMENT OF
EPOXy ADHESIVE BONDING METAL.
Apresentador: Silvana De Abreu Martins
(1) UEZO; 
Martins, S.A.(1); Neto, C.(1); Bourguignon, A.S.(1);

Materiais Poliméricos - Degradação de Materiais

10/11/2016 - 14:00h
406-001 AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO HIDROLITICA
DE BIONANOCOMPÓSITOS DE PHB/PEG/ARGILA
ORGANOFÍLICA POR ESPECTROSCOPIA NO INFRAVER-
MELHO POR TRANSFORMADA DE FOURIER
Apresentador: Raquel Nascimento Silva
(1) UFPI; 
Silva, R.N.(1); Conceição, I.D.(1); Barbosa, R.(1); Alves, T.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
406-003 ABSORÇÃO DE ÁGUA: PROPRIEDADES
TÉRMICAS E MECÂNICAS DO POLIESTIRENO E BLEN-
DA POLIESTIRENO/POLI (E-CAPROLACTONA)
Apresentador: Danilo Diniz Siqueira
(1) UFCG; 
Siqueira, D.D.(1); Bezerra, E.B.(1); França, D.C.(1); Morais,
D.D.S.(1); Araújo, E.M.(1); Ferreira, R.S.B.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
406-004 TESTE DE ATIVIDADE E EFICÁCIA DE AGEN-
TES BIOCIDAS EM TINTA ACRÍLICA
Apresentador: Tulio Valerio Agustinho Da Silva
(1) UFPE; 
Silva, T.V.A.(1); Oliveira, S.H.(1); Lima, D.V.V.(1); Vieira,
M.R.S.(1); Brandão, I.S.L.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
406-005 INFLUÊNCIA DE ESTEARATOS METÁLICOS NO
PROCESSAMENTO DO PEAD
Apresentador: Alex Sandro Babetto
(1) FEI; (2) UFSCar; 
Euzébio, F.A.S.(1); Babetto, A.S.(1); Bettini, S.H.P.(2); Bonse,
B.C.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
406-007 EFEITOS DA DEGRADAÇÃO TERMO OXIDATI-
VA DO POLIPROPILENO IRRADIADO COM GAMA E DO
POLIPROPILENO COM PRÓ DEGRADANTE
Apresentador: Washington Luiz Oliani
(1) IPEN; 
Grecco Romano, R.S.(1); Oliani, W.L.(1); Parra, D.F.(1); Lugão,
A.B.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
406-009 ANÁLISE DA DEGRADAÇÃO DOS
NANOCOMPÓSITOS DE POLIPROPILENO MODIFICA-
DO SOB CONDIÇÕES DE ENVELHECIMENTO ACELE-
RADO EM ESTUFA E NATURAL
Apresentador: Luiz Gustavo Hiroki Komatsu
(1) IPEN; 
Komatsu, L.G.H.(1); Oliani, W.L.(1); Lugão, A.B.(1); Parra,
D.F.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
406-010 FOTODEGRADAÇÃO DO POLIETILENO DE
ULTRA ALTO PESO MOLECULAR ADITIVADO COM
EXTRATO DE URUCUM E UM ANTI UV
Apresentador: Alexandre Rangel Sousa
(1) Cefet MG; (2) UFPE; 
Sousa, A.R.(1); Dornas, G.P.(1); Jesus, A.C.(1); Santos, R.F.S.(2);
Melgaço, I.F.T.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
406-015 INFLUÊNCIA DA ORIENTAÇÃO MOLECULAR
NO STRESS CRACKING DE FILMES DE POLIESTIRENO
Apresentador: Luciane Costa Trindade
(1) UFCG; 
Trindade, L.C.(1); Rabello, M.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
406-017 BIODEGRADAÇÃO EM SOLO DE TUBETES DE
PHB/MADEIRA (80/20) E PHB/SISAL (80/20)
Apresentador: Suzan Aline Casarin
(1) Asser; (2) UFSCar; (3) UTFPR; (4) USP; 
Casarin, S.A.(1); Rodrigues, C.P.(1); Agnelli, J.A.M.(2); Rosario,
F.(3); Souza Junior, O.F.(4); 

10/11/2016 - 14:00h
406-018 ESTUDO DA MORFOLOGIA E
BIODEGRADAÇÃO NAS BLENDAS DE PHB/PCL
Apresentador: Itamara Farias Leite
(1) UFPB; 
Leite, I.f.(1); Ataide, R.(1); Ramalho, W.C.R.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
406-019 CINÉTICA DE DEGRADAÇÃO TÉRMICA E
DETERMINAÇÃO DE VIDA ÚTIL DO PVDF ENVELHE-
CIDO EM ETANOL COMBUSTÍVEL
Apresentador: Agmar José De Jesus Silva
(1) COPPE/UFRJ; 
Silva, A.J.J.(1); Costa, M.F.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
406-020 DEGRADAÇÃO DE ELASTÔMEROS
TERMOPLÁSTICOS COM ÓXIDO DE ZINCO COMO
ADITIVO ANTIMICROBIANO ENVELHECIDOS EM
ESTUFA
Apresentador: Douglas Naue Simões
(1) UFRGS; (2) Softer; 
Simões, D.N.(1); Santana, R.M.C.(1); Ribeiro, V.F.(1);
Tomacheski, D.(1); Pittol, M.(2); 
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08/11/2016 - 09:30h
406-021 AVALIAÇÃO DO EFEITO DE UM AMBIENTE
AGRESSIVO NO FENÔMENO DE INTUMESCÊNCIA EM
TINTAS INTUMESCENTES FORMULADAS COM COM-
POSTOS VEGETAIS
Apresentador: Stéphanie Cardoso De Sá
(1) UFRGS; 
De Sá, S.C.(1); De Souza, M.M.(1); Peres, R.S.(1); Zmozinski,
A.V.(1); Silveira, M.R.S.(1); Ferreira, C.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
406-023 ESTUDO DA ESTABILIDADE TÉRMICA DE
HÍBRIDOS SILOXANO-PMMA CONTENDO NANOPAR-
TICULAS DE ÓXIDO DE ZINCO
Apresentador: Rodolfo Fini
(1) UNESP; 
Fini, R.(1); Da Silva, M.N.(1); Suzana, A.F.(1); Santilli, C.V.(1);
Pulcinelli, S.H.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
406-024 DEGRADAÇÃO DE FILMES DE POLIÓXIDO DE
ETILENO UTILIZANDO VIOLETA CRISTAL
Apresentador: Thalena Lima Silva
(1) UFPI; 
Silva, T.L.(1); Araújo, F.P.(1); Sousa, J.S.N.(1); Silva Filho,
E.C.(1); Osajima, J.A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
406-025 DEGRADAÇÃO DE FILMES DE POLIESTIRENO
COLORIDOS
Apresentador: Thalena Lima Silva
(1) UFPI; 
Araújo, F.P.(1); Osajima, J.A.(1); Silva Filho, E.C.(1); De Souza,
J.S.(1); Silva, T.L.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
406-026 EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE CORANTE NA
DEGRADAÇÃO FOTO-OXIDATIVA DE POLÍMERO
Apresentador: Thalena Lima Silva
(1) UFPI; 
Albuquerque, R.N.(1); Silva, T.L.(1); Araújo, F.P.(1); Silva Filho,
E.C.(1); Sousa, J.S.N.(1); Osajima, J.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
406-027 A INFLUÊNCIA DO TEOR DE UMIDADE NA
FATOR DE AMORTECIMENTO DE COMPÓSITOS
ESTRUTURAIS DE MATRIZ POLIMÉRICA REFORÇA-
DOS COM TECIDOS DE FIBRAS DE SISAL
Apresentador: Luma Oliveira Borges De Jesus
(1) ; (2) UFBA; 
Silva, M.F.E.(1); Carvalho, R.F.(2); Marques, A.N.(2); De Jesus,
L.O.B.(2); Da Silva, B.R.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
406-028 COMPORTAMENTO ANTICHAMA DA ÉPOXI
NOVOLACA MODIFICADA COM TRIFENILFOSFATO
Apresentador: Carlos Arthur Ferreira
(1) UFRGS; 
Dressler, A.(1); Silveira, M.R.S.(1); Ferreira, C.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
406-030 ESTUDO DA DEGRADAÇÃO EM SOLO DO
NANOCOMPÓSITO POLI ÁCIDO-LÁTICO COM
NANOWHISKERS DE CELULOSE
Apresentador: Gelsoneide Silva Gois
(1) UFPE; (2) UFPB; 
Gois, G.S.(1); Silva, S.K.S.(1); Santo, A.S.F.(2); Hernández,
E.P.(1); Almeida, Y.M.B.(1); Medeiros, E.S.(2); Andrade,
M.F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
406-031 ESTUDO DO FENÔMENO STRESS CRACKING
NO PP RECICLADO NA PRESENÇA DE ÁCIDO UTILI-
ZADO EM CARCAÇAS DE BATERIAS AUTOMOTIVAS.
Apresentador: Romulo Freitas Farias
(1) ITEMM; (2) SENAI CIMATTEC; (3) ; (4) UFPE; 
Farias, R.F.(1); Azevedo, J.B.(2); Melo, P.S.(3); Dos Santos,
A.G.(4); 

09/11/2016 - 09:30h
406-032 ESTUDO DO EFEITO DA RADIAÇÃO UV EM
COMPOSTOS DE POLIETILENO COM ADITIVOS OXI-
BIODEGRADANTES.
Apresentador: Matheus Mariano Reis
(1) UFS; 
Borba, C.H.S.(1); Santos, Z.I.G.(1); Reis, M.M.(1); Santos,
R.F.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
406-035 ANTIMICROBIANO BASEADO EM SIO2-NPSAG
PARA EVITAR FORMAÇÃO DE BIOFILMES EM BOR-
RACHAS DE SILICONE
Apresentador: Lívia Cecilia Dos Passos Araújo
(1) UNIFEI; 
Araújo, L.C.P.(1); González, M.L.(1); Wanderley Neto, E.T.(1);
Marques, P.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
406-036 DEGRADAÇÃO DE BORRACHA DE SILICONE:
ASPECTOS RELEVANTES PARA O SETOR DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Apresentador: Ana Paula Munaro
(1) UTFPR; (2) Institutos Lactec; (3) Copel-Dis; (4) UFPR; 
Munaro, A.P.(1); Silva, F.I.C.(2); Richart, F.S.(2); Kloss, J.(1);
Molinari, J.(3); Akcelrud, L.(4); Salum, A.S.(2); Munaro, M.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
406-037 AVALIAÇÃO DO ESPAÇO DE COR CIELAB
DURANTE A DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTOS
ORGÂNICOS POR RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA.
Apresentador: Daiana Guerra Sacilotto
(1) UFRGS; 
Bruno, G.U.(1); Meneguzzi, A.(1); Sacilotto, D.G.(1); Matos,
M.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
406-040 EFEITO DA BIOMASSA EM TINTAS INTUMES-
CENTES FORMULADAS COM GRAFITE EXPANSÍVEL
Apresentador: Milena Mazzotti De Souza
(1) UFRGS; 
De Souza, M.M.(1); De Sá, S.C.(1); Tristão, P.S.(1); Peres,
R.S.(1); Silveira, M.R.S.(1); Ferreira, C.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
406-041 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE TINTAS INTU-
MESCENTES EMPREGANDO DIFERENTES RESÍDUOS
DE BIOMASSAS NA FORMULAÇÃO
Apresentador: Milena Mazzotti De Souza
(1) UFRGS; 
De Souza, M.M.(1); De Sá, S.C.(1); Zmozinski, A.V.(1); Peres,
R.S.(1); Silveira, M.R.S.(1); Ferreira, C.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
406-042 EFEITOS RADIOLÍTICOS NO POLI (ETILENO-
CO-ACETATO DE VINILA) (EVA) EM ALTAS DOSES DE
IRRADIAÇÃO GAMA
Apresentador: Pablo Rodrigues De Medeiros
(1) UFPE; 
Medeiros, P.R.(1); Medeiros, M.T.S.(1); Araújo, E.S.(1); Araújo,
P.L.B.(1); 
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08/11/2016 - 16:30h
406-043 NANOREVESTIMENTO DE FIBRA DE PET COM
TIO2 DOPADO COM METAL DE TRANSIÇÃO PARA
APLICAÇÃO AUTOLIMPAMTE
Apresentador: Brenno Henrique Silva Felipe
(1) UFRN; 
Felipe, B.H.S.(1); Ladchumananandasivam, R.(1); Nascimento,
J.H.O.(1); Oliveira, F.R.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
406-044 ESTUDO DA DEGRADAÇÃO TÉRMICA DA BOR-
RACHA DE PNEUS AUTOMOTIVOS.
Apresentador: Andrey Da Silva Barbosa
(1) UFRN; (2) Universidade Federal do Rio Grande do Norte; (3)
UFERSA; (4) EAJ; 
Oliveira, A.A.S.(1); Santiago, R.C.(2); Medeiros, R.L.B.A.(3);
Braga, R.M.(4); Barbosa, A.S.(1); Melo, M.A.F.(1); Melo,
D.M.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
406-046 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DAS
FIBRAS DE ALGODÃO COLORIDO NATURALMENTE E
ECOLOGICAMENTE CORRETO
Apresentador: Nailton Torres Câmara
(1) IFRN; (2) UFRN; (3) UFERSA; 
Câmara, N.T.(1); De Melo, M.V.(2); Araujo, D.R.(2); Alves Jr.,
C.(3); De Lima Filho, N.O.(2); Aquino, M.S.(2); De Andrade,
H.D.(3); De Araujo, D.D.(2); Fonseca, L.V.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
406-050 APLICAÇÃO DE MATERIAL BIODEGRADÁVEL
PARA CONFECÇÃO DE SISTEMA DE CALHAS E CAN-
TONEIRAS PROTETORAS PARA TRANSPORTES DE
MÓVEIS PLANEJADOS
Apresentador: Francisca Cibele Silva
(1) UFCG; (2) UFPB; 
Silva, F.C.(1); Silva Pinto, M.V.(1); Cavalcanti Sampaio, G.M.(1);
Sousa Silva, M.W.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
406-051 DESINFESTAÇÃO DA ALGA GRACILARIA CAU-
DATA POR PLASMA
Apresentador: Camila Jesiele Oliveira Morais
(1) UFERSA; 
Oliveira Morais, C.J.(1); Pereira, G.S.(1); Rego Torquato
Reginaldo, L.T.(1); Pinheiro Jereissati, C.B.(1); Barbosa,
J.C.P.(1); De Araújo, F.O.(1); Vaez, J.R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
406-052 ESTUDO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE ADITIVADO
COM DIFERENTES SISTEMAS ESTABILIZANTES DE
LUZ, CONVENCIONAIS E NANOPARTÍCULAS, QUAN-
DO SUBMETIDOS À RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA
Apresentador: Patricia Negrini Siqueira Poveda
(1) IPEN; 
Poveda, P.N.S.(1); Silva, L.A.(1);

Materiais Poliméricos - Engenharia de Superfícies

08/11/2016 - 09:30h
407-002 SENSORES MAGNETOELÁSTICOS PARA
DETERMINAÇÃO DE PH
Apresentador: Mateus Beltrami
(1) UCS; 
Missell, F.P.(1); Beltrami, M.(1); Menti, C.(1); Roesch-ely,
M.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
407-003 MODIFICAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE
SÍLICA PARA APLICAÇÃO EM NANOCOMPÓSITOS
EPOXÍDICOS
Apresentador: Patrícia Alves Saliba
(1) UFMG; 
Saliba, P.A.(1); Mansur, H.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
407-004 ESTUDO DA SUPERFÍCIE DE PEÇAS EM ABS
CROMADAS E DECAPADAS EM ÁCIDOS CLORÍDRICO
E NÍTRICO
Apresentador: Noeli Sellin
(1) UNIVILLE; 
Sellin, N.(1); Kurek, A.P.(1); Moll, R.G.(1); Herbst, G.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
407-005 REVESTIMENTO DE ÓXIDO DE COBRE EM
CHAPAS DE ALUMÍNIO PARA ABSORÇÃO DE ENER-
GIA SOLAR
Apresentador: Sérgio Neves Monteiro
(1) IME; 
Monteiro, S.N.(1); Braga, F.O.(1); Bolzan, L.T.(1); Figueiredo,
A.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
407-006 DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE
UM REVESTIMENTO BIOMIMÉTICO SUPER-
HIDROFÓBICO BASEADO NO EFEITO SALVINIA
Apresentador: Arianne Oliveira Araujo
(1) UFRGS; 
Araujo, A.O.(1); Vieira, R.P.(1); Takimi, A.S.(1); Bergmann,
C.P.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
407-007 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE
SÍLICA SOBRE O COMPORTAMENTO MECÂNICO DO
POLIETILENO UHMW
Apresentador: Flávio Kieckow
(1) URI; 
Kieckow, F.(1); Jacques, G.J.(1); Batista, P.B.(1); Stracke,
M.P.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
407-008 SÍNTESE HIDROTÉRMICA DE TIO2-TEOS APLI-
CADO EM MATERIAIS POLIMÉRICOS PARA
OBTENÇÃO DE SUPERFÍCIES SUPERHIDROFÓBICAS
Apresentador: Jackson Ilha
(1) UFSC; (2) UnoChapecó; (3) FAI; 
Ilha, J.(1); Riella, H.G.(1); Fiori, M.A.(2); Júnior, J.F.(3); Piletti,
R.(3); Soares, C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
407-009 EFEITOS DA APLICAÇÃO DO PLASMA (DBD)
EM SUPERFÍCIE DE SEMENTES DE LEUCENA
Apresentador: Mikelly De Lima Farias
(1) UFERSA; 
Farias, M.L.(1); Alves Jr., C.(1); Vitoriano, J.O.(1); Silva,
A.M.(1); Silva, D.L.(1); De Oliveira, J.D.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
407-012 OS EFEITOS DO TRATAMENTO POR PLASMA
DBD EM SEMENTES DE UMBU (SPONDIAS TUBEROSA
ARR. CAM.)
Apresentador: Daniel De Oliveira Souza
(1) UFERSA; 
Souza, D.O.(1); Alves Jr., C.(1); Vitoriano, J.O.(1); Silva,
A.M.(1); Farias, M.L.(1); Silva, D.L.(1); Amorim, L.L.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
407-013 MODIFICAÇÃO POR PLASMA DE REVESTI-
MENTO DE CERA DE CARNAÚBA VISANDO O USO NA
PÓS-COLHEITA DE FRUTAS
Apresentador: Isabely Keyva Fernandes Costa
(1) UFERSA; 
Silva, M.R.M.(1); Costa, I.K.F.(1); Sales Junior, R.(1); Alves Jr.,
C.(1); Lima, L.J.A.(1); Vitoriano, J.O.(1); Barauna, J.B.F.O.(1);
Menezes, F.L.G.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
407-014 USO DE ÁGUA TRATADA POR PLASMA PARA
QUEBRA DE DORMÊNCIA DE SEMENTES
Apresentador: Francisco Leonardo Gomes De Menezes
(1) UFERSA; (2) UFRN; (3) ; 
Alves Jr., C.(1); Silva, H.F.M.(2); Toscano, T.D.(1); Paiva, D.S.(1);
Barauna, J.B.F.O.(1); Vitoriano, J.O.(1); Gomes De Menezes, F.L.(3);

Materiais Poliméricos - Biomateriais

07/11/2016 - 09:30h
408-001 ANALISE DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE
BIOCOMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRAS DE PIA-
ÇAVA (LEOPOLDINIA PIASSABA)
Apresentador: Gabrielle Machado Dos Santos
(1) UFAM; 
Giacon, V.M.(1); Dos Santos, G.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
408-002 INFLUÊNCIA DO TEOR DE GLICEROL E DO
TIPO DE AMIDO NO COMPORTAMENTO REOLÓGICO
DAS PASTAS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE ESPU-
MAS DE TERMOPLÁSTICO DE AMIDO (TPS)
Apresentador: Bruno Felipe Bergel
(1) UFRGS; 
Bergel, B.F.(1); Santana, R.M.C.(1); Luz, L.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
408-003 ESTUDO COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES
FÍSICAS E MECÂNICAS DE EMBALAGENS EXPANDI-
DAS BIODEGRADÁVEIS DE AMIDO DE: BATATA, MAN-
DIOCA E MILHO
Apresentador: Bruno Felipe Bergel
(1) UFRGS; 
Bergel, B.F.(1); Santana, R.M.C.(1); Luz, L.M.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
408-004 EFEITO DA ADIÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE
QUITOSANA NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E DE
PERMEAÇÃO AO VAPOR DE ÁGUA DE FILMES A BASE
DE POLPA DE MAMÃO
Apresentador: Odilio B. Garrido Assis
(1) Embrapa; 
Assis, O.G.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
408-005 ANÁLISE ESTRUTURAL DE FILMES A BASE DE
QUITOSANA INCORPORADOS COM EXTRATO
ETANÓLICO DE PEQUI
Apresentador: Odilio B. Garrido Assis
(1) Embrapa; 
Assis, O.G.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
408-007 TRATAMENTO DE ÁGUA POR FLOTAÇÃO COM
AR DISSOLVIDO: EFEITOS DO USO DE POLÍMEROS NA
REMOÇÃO DE POLUENTES
Apresentador: Victor Hugo Dos Santos Ramos
(1) UFS; 

Ramos, V.H.S.(1); Reis, E.N.(1); Jesus, E.(1); Cruz, B.V.(1);
Carneiro, M.R.P.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
408-008 PRODUCTION OF PLLA/PCL FIBERS By ROTA-
Ry JET SPINNING
Apresentador: Talita Almeida Vida
(1) UNICAMP; (2) PUC/SP; (3) UFABC; (4) INCT-
Biofabris/UNICAMP; 
Vida, T.A.(1); Cardoso, G.B.C.(1); Motta, A.C.(2); Santos Jr,
A.R.(3); Zavaglia, C.A.C.(4); 

10/11/2016 - 14:00h
408-010 CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS DE QUI-
TOSANA COM CARDANOL.
Apresentador: Josyane Santos Braga Bastos
(1) IFPI; 
Bastos, J.S.B.(1); Júnior, E.A.O.(1); Costa, J.O.(1); Brandim,
A.(1); Macêdo, H.R.A.(1); Macêdo, M.O.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
408-011 PRODUÇÃO DE BIOCHAR A PARTIR DE
PIRÓLISE DE BIOMASSAS E SUA APLICAÇÃO COMO
ADSORVENTE.
Apresentador: Edson Luiz Foletto
(1) UFSM; 
Ferreira, A.B.(1); Foletto, E.L.(1); Jahn, S.L.(1); Collazzo, G.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
408-012 ESTUDO FÍSICO-QUÍMICO DA INTERAÇÃO DE
VESÍCULAS COMPÓSITAS DE FOSFATIDILCOLINA E
ANFIFÍLICOS GLICOCONJUGADOS COM A LECTINA
BVL
Apresentador: Alexandre Gonçalves Dal-bó
(1) UNESC; (2) UFRGS; (3) UFABC; (4) FURG; (5) UFPel; 
Dal-bó, A.G.(1); Micheletto, Y.M.S.(2); Da Silveira, N.P.(2);
Giacomelli, F.C.(3); Dos Santos, M.C.(4); De Lima, V.R.(4);
Pinto, L.S.(5); Frizon, T.E.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
408-013 ESTUDO DA APLICAÇÃO DE CAMPO
ELÉTRICO EM VESÍCULAS GIGANTES COMPOSTAS
DE 1,2-DILAUROIL-SN-GLICERO-3-FOAFATIDILCOLI-
NA POR MEIO DE MICROSCOPIA ÓPTICA DE
FLUORESCÊNCIA
Apresentador: Alexandre Gonçalves Dal-bó
(1) UNESC; (2) UFRGS; (3) UFABC; (4) UPR22-CNRS; 
Dal-bó, A.G.(1); Da Silveira, N.P.(2); Giacomelli, F.C.(3); Frizon,
T.E.A.(1); Marques, C.M.(4); Schroder, A.P.(4); Micheletto,
Y.M.S.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
408-016 PRODUÇÃO DE GOMA XANTANA POR XANT-
HOMONAS CAMPESTRIS PV. CAMPESTRIS IBSBF 1866
E 1867 ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE REJEITOS
AGROINDUSTRIAIS E CARACTERIZAÇÃO
Apresentador: Juliana Albuquerque Silva
(1) UFBA; (2) IF Baiano; 
Silva, J.A.(1); Cardoso, L.G.(1); Santana, J.S.(1); Cruz, P.R.C.(1);
Assis, D.J.(1); Gomes, G.V.P.(2); Guimarães, A.(1); Druzian, J.I.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
408-017 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE DERIVADO
DE QUITOSANA QUIMICAMENTE MODIFICADA COM
ANIDRIDO FTÁLICO
Apresentador: Elton Marks De Araujo Braz
(1) UFPI; 
Braz, E.M.A.(1); Silva, S.C.C.C.(1); Carvalho, F.A.(1); Silva,
D.A.(1); Santos Junior, L.S.(1); Da Silva Filho, E.C.(1); Brito,
C.a.r.s.(1); Barreto, H.M.(1); Brito, L.M.(1); 
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07/11/2016 - 16:30h
408-019 EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DO
COPOLÍMERO TRIBLOCO SEBSGMA NAS PROPRIE-
DADES MECÂNICAS E REOLÓGICAS DE BLENDAS
PLA/SEBSGMA
Apresentador: Jéssica Costa Lima
(1) UFCG; 
Lima, J.C.(1); Araújo, J.P.(1); Agrawal, P.(1); Melo, T.J.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
408-022 INCORPORAÇÃO DE ETILENODIAMINA NA
CELULOSE MODIFICADA COM ETILENOSULFETO
PARA REMOÇÃO DO CORANTE REMAZOL AMARELO
GR
Apresentador: Mateus Soares Da Silva
(1) UFPI; 
Silva, M.S.(1); Ferreira, F.J.L.(1); Lima, L.C.B.(1); Osajima,
J.A.(1); Silva Filho, E.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
408-023 PRODUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E
AVALIAÇÃO DE CITOTOXICIDADE DE ARCABOUÇOS
3D À BASE DE POLI(HIDROXIBUTIRATO), QUITOSANA
E FIBROÍNA DA SEDA PARA ENGENHARIA TECIDUAL
Apresentador: Maria Erisfagna Ribeiro De Macedo
(1) UFS; 
De Macedo, M.R.(1); Almeida, L.E.(1); Lopes, J.R.(1); De Sa,
T.L.(1); Resende, C.X.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
408-027 EXTRAÇÃO DE GALACTOMANANA DAS
SEMENTES DE DELONIX REGIA (FLAMBOyANT) E
ADENANTHERA PAVONINA (CAROLINA):
CARACTERIZAÇÃO E USO EM SÍNTESE DE MICROES-
FERAS PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE
FÁRMACO ANTIMALÁRICO
Apresentador: Irisvan Silva Ribeiro
(1) IFCE; 
Ribeiro, I.S.(1); Ferreira, C.R.(1); Magalhães Júnior, G.A.(1);
Oliveira, M.S.(1); Souza, M.S.(1); Matos, L.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
408-028 BIOCOMPÓSITO DE POLIETILENO DE ULTRA-
ALTO PESO MOLECULAR E HIDROXIAPATITA COM
PROPRIEDADE ANTIBACTERIANA PELA
INCORPORAÇÃO DE ADITIVOS A BASE DE ZINCO
Apresentador: Milton Soares
(1) Unochapecó; (2) UFSC; 
Fiori, M.A.(1); Soares, M.(1); Galli, R.(1); Macuvele, D.L.P.(2);
Silva, L.L.(1); Mello, J.M.M.(1); Riella, H.G.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
408-029 SÍNTESE DE NANOESPONJA POLIURETÂNICA
DE AMIDO CATIÔNICO VISANDO A ADSORÇÃO DE
CR(VI) DE SOLUÇÕES AQUOSAS
Apresentador: Edilson De Jesus
(1) UFS; (2) Faculdade Pio Décimo; (3) UFPB; 
Jesus, E.(1); Ramos, V.H.S.(1); De Souza, E.B.(2); Gomes,
M.C.R.(2); Kubota, T.(2); Araújo, M.M.V.G.(2); Peixoto, P.N.(3);
Pinheiro, J.D.(3); De Senna, R.F.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
408-030 SÍNTESE DE MICROESFERA DE ALGINATO E
QUITOSANA COMO POTENCIAL DISPOSITIVO PARA
LIBERAÇÃO DE FÁRMACO CLOROQUINA
Apresentador: Carlos Rhamon N Ferreira
(1) IFCE; 
Ferreira, C.R.(1); Ribeiro, I.S.(1); Magalhães Júnior, G.A.(1);
Oliveira, M.S.(1); Matos, L.A.(1); Souza, M.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
408-031 MICROESFERA DE ALGINATO OXIDADA E
QUITOSANA PARA LIBERAÇÃO CONTROLADA DE
FÁRMACO ANTIMALÁRICO – ESTUDOS PRELIMINA-
RES
Apresentador: Carlos Rhamon N Ferreira
(1) IFCE; 
Ferreira, C.R.(1); Ribeiro, I.S.(1); Magalhães Júnior, G.A.(1);
Oliveira, M.S.(1); Matos, L.A.(1); Souza, M.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
408-032 ATIVIDADE ANTIBACTERIANA CONTRA STAP-
HyLOCOCCUS AUREUS DE GOMA DE CHICHÁ QUIMI-
CAMENTE MODIFICADA COM ANIDRIDO MALEICO
Apresentador: Solranny Carla Cavalcante Costa E Silva
(1) UFPI; 
Silva, S.C.C.C.(1); Braz, E.M.A.(1); Brito, C.A.R.S.(1); Freitas,
A.R.(1); Barreto, H.M.(1); Silva, D.A.(1); Silva Filho, E.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
408-033 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANO MAG-
NETITA E FORMULAÇÃO DE SUPORTES COM PRO-
PRIEDADES MAGNÉTICAS
Apresentador: Leticia Soares Monteiro
(1) UENF; 
Monteiro, L.S.(1); Marum, D.S.(1); Rodríguez, R.J.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
408-034 PREPARAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E ESTUDOS
DE LIBERAÇÃO DE HIDROGÉIS DE POLI(2-HIDROXIE-
TILMETACRILATO) CONTENDO CURCUMINÓIDES
Apresentador: Rosana Ribeiro Rodrigues Del Ducca
(1) UNIFEI; 
Del Ducca, R.R.R.(1); González, M.L.(1); Queiroz, A.A.A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
408-035 NOVOS BIOPOLÍMEROS DERIVADOS DA
LASIODIPLODANA: CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E
MORFOLÓGICA PRELIMINAR
Apresentador: Natan Da Silva Miranda Sechi
(1) UTFPR; 
Sechi, N.S.M.(1); Santos, V.A.Q.(1); Theis, T.V.(1); Calegari,
G.C.(1); Luna, W.N.S.(1); Fonseca, M.S.(1); Marques, P.T.(1); Da
Cunha, M.A.A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
408-037 CARACTERIZAÇÃO POR ESPECTROSCOPIA
DE IMPEDÂNCIA ELETROQUÍMICA DE HIDROGÉIS
ELETROATIVOS DE PHEMA-POLIANILINA
Apresentador: Maria Fernanda Medeiros
(1) UNIFEI; (2) Universidad de La Habana; 
Medeiros, M.F.(1); Leyva, M.E.(1); De Queiroz, A.A.A.(1);
Maron, L.B.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
408-039 COMPARAÇÃO DA SOLUBILIZAÇÃO DO
EXTRATO DE COMBRETUM DUARTEANUM CAMBESS
EM METANOL E ÁCIDO ACÉTICO PARA PREPARAÇÃO
DE MEMBRANAS CURATIVAS
Apresentador: Thiara Lorenna Bezerra Da Silva
(1) IFPI; (2) UFPI; 
Sousa, F.M.S.(1); Chaves, M.H.(2); Pereira, J.O.(1); Dos Anjos,
F.F.(1); Macêdo, M.O.C.(1); Silva, T.B.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
408-041 ANÁLISE ESPECTROSCOPICA DA MEMBRANA
DE QUITOSANA E EXTRATO DE CHENOPODIUM
AMBROSIOIDES PARA USO COMO BIOMATERIAL
Apresentador: Francisca De Fátima Dos Anjos
(1) IFPI; (2) UFPI; 
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Dos Anjos, F.F.(1); Oliveira Júnior, E.A.(1); Sousa, F.M.S.(1);
Dos Santos Silva, E.A.(1); Leal, F.R.(2); Macêdo, M.O.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
408-042 EFEITO DE TRATAMENTO TÉRMICO NAS PRO-
PRIEDADES TÉRMICAS E TERMOMECÂNICAS DE
BIOBLENDAS DE PLA/SEBS
Apresentador: Jéssica Costa Lima
(1) UFCG; 
Lima, J.C.(1); Araújo, J.P.(1); Agrawal, P.(1); Mélo, T.J.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
408-043 MICROESFERAS DE ALGINATO E QUITOSANA:
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO PARA ADSORÇÃO DO
CORANTE ÍNDIGO CARMINE EM MEIO AQUOSO
Apresentador: Isabelle Oliveira Lima
(1) IFCE; 
Sousa, S.A.(1); Lima, I.O.(1); Ribeiro, I.S.(1); Ferreira, C.R.(1);
Oliveira, M.S.(1); Magalhães Júnior, G.A.(1); Portela, R.R.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
408-044 SINTESE E CARACTERIZAÇÃO DE MICROES-
FERAS DE ALGINATO E QUITOSANA PARA
ADSORÇÃO DE CORANTES EM SOLUÇÃO AQUOSA
Apresentador: Isabelle Oliveira Lima
(1) IFCE; 
Lima, I.O.(1); Sousa, S.A.(1); Ribeiro, I.S.(1); Ferreira, C.R.(1);
Oliveira, M.S.(1); Magalhães Júnior, G.A.(1); Portela, R.R.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
408-045 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-
QUÍMICA, ESTRUTURAL E MORFOLÓGICA DE AMIDO
FOSFORILADO
Apresentador: Natan Da Silva Miranda Sechi
(1) UTFPR; 
Sechi, N.S.M.(1); Marques, P.T.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
408-046 INTUMESCIMENTO DE FILMES DE GALACTO-
MANANA DA DIMORPHANDRA GARDNERIANA E QUI-
TOSANA
Apresentador: Leonara Luizza Da Costa Leite
(1) IFRN/Macau; 
Moura Neto, E.(1); Leite, L.L.C.(1); Pereira, T.C.L.(1); Costa,
M.S.S.P.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
408-048 NANOBIOCOMPÓSITO DE QUITOSANA E
NANOWHISKERS DE CELULOSE SOB FORMA DE
HIDROGEL PARA CURATIVO
Apresentador: Sonia Maria Da Silva Garcia
(1) UFPE; (2) ; 
Garcia, S.M.S.(1); Góis, G.S.(2); Vinhas, G.M.(1); Junior,
S.A.(1); Andrade, M.F.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
408-058 EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
NANOPARTÍCULAS DE FIBROÍNA VIA DISSOLUÇÃO
POR SISTEMA TERNÁRIO E SUA POTENCIAL
APLICAÇÃO BIOMÉDICA
Apresentador: Pedro Brito Borba
(1) UFRN; (2) FIOCRUZ; 
Borba, P.B.(1); Barros, L.P.R.C.(1); Nascimento, J.H.O.(1);
Formiga, F.R.(2); Pontes, R.P.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
408-061 ESTUDO DA PREPARAÇÃO DE
MICROPARTÍCULAS DE PLA (POLI(ÁCIDOLÁTICO))
CONTENDO ESPÉCIE EMPREGADA COMO FOTOPRO-
TETOR

Apresentador: Karyna Leal Antonio
(1) UFPR; (2) ; 
Lunelli, C.E.(1); Zawadzki, S.F.(2); Antonio, K.L.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
408-067 ESTUDO DA REMOÇÃO DO CORANTE VERME-
LHO CONGO DE SOLUÇÕES AQUOSAS UTILIZANDO
CARVÃO ATIVADO PRODUZIDO A PARTIR DO BAGA-
ÇO DO COCO
Apresentador: Gabriella De Castro Lima
(1) IFCE - Campus Quixadá; (2) IFCE; 
Lima, G.C.(1); Oliveira, M.K.S.(2); Portela, R.R.(2); Oliveira,
M.S.(2); Magalhães Júnior, G.A.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
408-068 EVALUATION OF MEMBRANE USED IN TREAT-
MENT OF BURNS
Apresentador: Maria Fernanda Costa Pedro
(1) UFMT; (2) CUA-UFMT; 
Sousa, M.A.O.(1); Da Rocha, H.D.(1); Sousa, M.S.(1); Pedro,
M.F.C.(1); Kalck, A.S.(1); Silva, J.R.(2); De Souza, N.C.(2); Dos
Santos, K.F.(1); Faria, M.A.C.(1); Possamai, L.M.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
408-070 AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA REMOÇÃO DO
CORANTE ÍNDIGO CARMINE UTILIZANDO COMO
ADSORVENTES O CARVÃO ATIVO COMERCIAL E
CARVÃO PRODUZIDO A PARTIR DO PÓ DA CASCA DE
COCO
Apresentador: Maria Karolina Da Silva Oliveira
(1) IFCE; (2) IFCE - Campus Quixadá; 
Oliveira, M.K.S.(1); Lima, G.C.(2); Portela, R.R.(1); Oliveira,
M.S.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
408-071 ANÁLISES TÉRMICAS DAS MICROPARTÍCULAS
DE RIBOFLAVINA ENCAPSULADAS COM GALACTOMA-
NANA POR SPRAy-DRyING
Apresentador: Silvana Silveira De Farias
(1) UECE; (2) UFBA; (3) UFC; 
Farias, S.S.(1); Siqueira, S.M.C.(1); Souza, C.A.G.(2); Brito,
D.H.A.(3); Amorim, A.F.V.(1); Ricardo, N.M.P.S.(3); Cristino,
J.H.S.(1); Menezes, J.E.S.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
408-074 PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES
DE BLENDAS DE PHB COM ALGINATO ESTERIFICADO
E PEG: POTENCIAL MATERIAL PARA USO COMO
CURATIVO DE PELE?
Apresentador: Thiago Lima De Sa
(1) ; (2) UFS; 
De Sa, T.L.(1); Lopes, J.R.(2); Almeida, L.E.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
408-075 SÍNTESE DE NANOESPONJA POLIURETÂNICA
A PARTIR QUITOSANA VISANDO A ADSORÇÃO DE
CR(VI) DE SOLUÇÕES AQUOSAS
Apresentador: Edilson De Jesus
(1) UFS; (2) Faculdade Pio Décimo; 
Jesus, E.(1); De Jesus, T.S.(2); Machado, S.A.S.(2); Ramos,
V.H.S.(1); Souza, T.F.(1); Reis, E.N.(1); Araújo, M.M.V.G.(2);
Kubota, T.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
408-076 BIOSSENSOR ENZIMÁTICO BASEADO EM ELE-
TRODO PT-PHEMA PARA DETERMINAÇÃO DE ACE-
TILCOLINA
Apresentador: Maria Cecília Oliveira
(1) UNIFEI; 
Oliveira, M.C.(1); González, M.L.(1); De Queiroz, A.A.A.(1); 
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09/11/2016 - 16:30h
408-079 MODIFICAÇÃO QUITOSANA COM POLI(SUCCI-
NATO DE BUTILENO) VIA POLIMERIZAÇÃO INTERFA-
CIAL
Apresentador: Maria Veronica Freitas Nascimento
(1) UFRJ; (2) UNB; 
Nascimento, M.F.(1); Souza Jr., F.G.(1); Silva, F.M.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
408-080 USO DO POLI SUCCINATO DE BUTILENO (PBS)
NA PRODUÇÃO DE ARCABOUÇOS
Apresentador: Diana Daniel Pérez
(1) IMA/UFRJ; (2) UFRJ; (3) COPPE/UFRJ; 
Pérez, D.D.(1); Santos, E.R.F.(2); Antunes Bedor, P.B.(1); Ferreira,
S.R.(3); De Souza Jr, F.G.(1); Vitorino, F.C.(3); Cruz, T.A.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
408-081 HIDROGÉIS INJETÁVEIS BASEADOS EM
POLI(N-ISOPROPILACRILAMIDA) CONTENDO SULFA-
TO DE CONDROITINA E NANOPARTÍCULAS DE PRATA
Apresentador: Charlene Aparecida Ribeiro
(1) UNIFEI; 
Ribeiro, C.A.(1); González, M.L.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
408-082 MEMBRANAS DE QUITOSANA E MPEG-PCL
PARA RECOBRIMENTO DE FERIDAS E LIBERAÇÃO
CONTROLADA DE GENTAMICINA
Apresentador: Rafael Matsumoto Pereira
(1) UNIFAL-MG; (2) Pitágoras; (3) UNICAMP; (4) UNESP; (5)
UNIFAL; 
Brianezi, S.F.S.(1); Pereira, R.M.(2); Castro, K.C.(1); Piazza, R.D.(3);
Melo, M.F.(4); Marques, R.F.C.(3); Campos, M.G.N.(5); 

10/11/2016 - 14:00h
408-083 DESENVOLVIMENTO DE TECIDOS INTELIGEN-
TES A PARTIR DE POLÍMEROS CONDUTORES PARA O
USO EM SENSORES QUÍMICOS DE GASES TÓXICOS.
Apresentador: Thuanny Moraes De Almeida
(1) IMA/UFRJ; (2) INMETRO; 
De Almeida, T.M.(1); Maranhão, F.S.(1); De Araújo, J.R.(2); De
Oliveira Jr, F.G.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
408-085 HIDROGÉIS DE PVA/NACMC CARREGADOS
COM MEL PARA TRATAMENTO DE FERIDAS
Apresentador: Ingrid Cristina Soares Pereira
(1) UFRRJ; (2) UFRJ; 
Santos, G.S.(1); Rojas Dos Santos, N.R.(1); Júnior, A.A.(1); Da
Silva Assis, S.L.(1); Oliveira, R.N.(1); Moreira, A.D.(2); Pereira,
I.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
408-086 HIDROGÉIS DE PVA CARREGADOS COM ÓLEO
DE COPAÍBA PARA TRATAMENTO DE FERIDAS
Apresentador: Ingrid Cristina Soares Pereira
(1) UFRRJ; (2) UFRJ; 
Pereira, I.S.(1); Oliveira, R.N.(1); Rojas Dos Santos, N.R.(1);
Santos, G.S.(1); Júnior, A.A.(1); Assis, S.L.S.(1); Moreira,
A.D.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
408-087 OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE
DESMINERALIZAÇÃO PARA A OBTENÇÃO DE QUITO-
SANA A GRAU MÉDICO
Apresentador: Raid Icaro Farias
(1) UFCG; 
Farias, R.I.(1); Lima, V.A.O.(1); Fook, B.R.P.(1); Lima, E.P.N.(1);
Antonino, R.S.C.(1); Lima, R.J.S.(1); Fook, M.V.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
408-090 INCORPORAÇÃO DE HINOQUININA EM
MICROPARTÍCULAS DE POLI(ÁCIDO LÁTICO-CO-
ÁCIDO GLICÓLICO) PARA AVALIAÇÃO DA CITOXICI-
DADE SOBRE DUAS LINHAGENS DE CÂNCER
Apresentador: Regiane Godoy De Lima
(1) UNESP/FEIS; 
De Lima, R.G.(1); Moura, M.R.(1); De Laurentiz, R.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
408-093 HIDROGEL DE QUITOSANA E SUAS PRINCI-
PAIS APLICAÇÕES BIOMÉDICAS: UM ESTUDO PROS-
PECTIVO DO USO DESSE MATERIAL NA
CICATRIZAÇÃO DE FERIMENTOS E SUA ATIVIDADE
ANTIMICROBIANA
Apresentador: Idglan De Sá Lima
(1) UFPI; 
Ferreira, M.G.(1); Lima, I.(1); Araújo, L.N.M.(1); Osajima,
J.A.(1); Silva Filho, E.C.(1); Ribeiro, A.B.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
408-095 DESENVOLVIMENTO DE BIOADSORVENTE A
PARTIR DE BAGAÇO DE SEMENTES DE SERIGUELA
(SPONDIAS PURPUREA) PARA REMOÇÃO DE CROMO
HEXAVALENTE
Apresentador: Francisco Leonardo Gomes De Menezes
(1) UFERSA; (2) ; 
Gomes De Menezes, F.L.(1); Leite, R.H.L.(1); Santos, F.K.G.(1);
Aroucha, E.M.M.(1); Barbosa, A.R.S.S.(2); Bezerra De Oliveira,
J.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
408-096 ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE GÉIS À
BASE DE BIOPOLÍMEROS ASSOCIADOS À EXTRATOS
DE ÓLEOS ESSENCIAIS
Apresentador: Maria Onaira Gonçalves Ferreira
(1) UFPI; 
Silva Filho, E.C.(1); Ferreira, M.G.(1); Lima, I.(1); Ribeiro,
A.B.(1); Barreto, H.M.(1); Osajima, J.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
408-098 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DA PCL-TMC
POLIURETANA PARA UTILIZAÇÃO COMO BIOMATE-
RIAL
Apresentador: Rodrigo César Gomes
(1) ; (2) PUC-SP; (3) PUC/SP; (4) UNICAMP; 
Gomes, R.C.(1); Duek, E.R.(2); Motta, A.C.(3); Komatsu, D.(2);
Mistura, D.V.(4); 

09/11/2016 - 09:30h
408-099 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE SECAGEM
NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE FILMES À BASE
DE FÉCULA DE MANDIOCA.
Apresentador: Lara Saldanha Lima
(1) UFRN; 
Lima, L.S.(1); Matsui, K.N.(1); Oliveira, F.R.(1); Costa, T.M.(1);
Araujo, D.R.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
408-101 ANÁLISE DIMENSIONAL E SUPERFICIAL EM
MANCAIS POLIMÉRICOS DE BOMBAS DE SANGUE
Apresentador: Michele Aparecida Saito
(1) IFSP-SP; (2) IFSP; (3) ; 
Saito, M.A.(1); Araki, S.Y.(2); Sousa, J.R.C.(3); Junior,
A.L.M.(1); Bock, E.P.(1); Florentino, P.(1); Stoeterau, R.L.(3); 
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10/11/2016 - 14:00h
408-102 ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DO HIDROGEL
DA GOMA CHICHÁ (STERCULIA STRIATA) ASSOCIA-
DA A VISMIA CAULIFLORA.
Apresentador: Idglan De Sá Lima
(1) UFPI; 
Lima, I.(1); Ferreira, M.G.(1); Barreto, H.M.(1); Ribeiro, A.B.(1);
Silva Filho, E.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
408-103 SÍNTESE DE HIDROGÉIS DE POLI(ÁLCOOL
VINÍLICO)- SULFATO DE CONDROITINA E HIDROXIA-
PATITA PARA UTILIZAÇÃO COMO SCAFFOLDS NA
ENGENHARIA DE TECIDOS: ESTUDO IN VIVO DA BIO-
COMPATIBILIDADE EM TECIDOS SUBCUTÂNEOS
Apresentador: Thelma Sley Pacheco Cellet
(1) UEM-CRG; (2) UEM; 
Cellet, T.S.P.(1); Martins, J.T.(2); Pereira, G.M.(2); Hernandes,
L.(2); Rubira, A.F.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
408-104 CARACTERIZAÇÃO QUIMICA E TOPOGRAFI-
CA DE MEMBRANA DE QUITOSA E PAPAÍNA
Apresentador: Marina De Oliveira Cardoso Macêdo
(1) IFPI; (2) UNINOVAFAPI; 
Silva, d.m.(1); Silva, R.C.(1); Macêdo, M.O.C.(1); Junior,
V.G.F.V.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
408-105 BIOFILMES À BASE DE NANOPARTÍCULAS DE
SERICINA MODIFICADOS COM POLIETILENOGLICOL
Apresentador: Isabella Carolina De Menezes Lima
(1) UFRN; 
Lima, I.M.(1); Nascimento, J.H.O.(1); Jesus, M.F.(1); Silva,
K.K.O.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
408-108 A INFLUÊNCIA DO TEMPO DE TRATAMENTO
POR PLASMA EM MEMBRANAS DE QUITOSANA
Apresentador: Marina De Oliveira Cardoso Macêdo
(1) IFPI; (2) UFRN; 
Macêdo, M.O.C.(1); Macêdo, H.R.A.(1); Junior, C.A.(2);
Brandim, A.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
408-109 QUITOSANA QUIMICAMENTE MODIFICADA
COM ANIDRIDOS E SUA APLICAÇÃO COMO AGENTE
ANTIMICROBIANO: UMA PROSPECÇÃO
Apresentador: Elton Marks De Araujo Braz
(1) UFPI; 
Braz, E.M.A.(1); Silva, S.C.C.C.(1); Silva, D.A.(1); Santos
Junior, L.S.(1); Silva Filho, E.C.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
408-110 ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE QUITOSA-
NA MODIFICADA COM ANIDRIDO MALEICO CONTRA
A CEPA DE ESCHERICHIA COLI
Apresentador: Elton Marks De Araujo Braz
(1) UFPI; 
Silva Filho, E.C.(1); Braz, E.M.A.(1); Santos Junior, L.S.(1);
Carvalho, F.A.(1); Silva, S.C.C.C.(1); Silva, D.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
408-111 ESTABILIDADE TÉRMICA DE MEMBRANAS DE
QUITOSANA COM PAPAINA
Apresentador: Marina De Oliveira Cardoso Macêdo
(1) IFPI; (2) UNINOVAFAPI; 
Silva, D.T.(1); Sousa, F.M.S.(1); Silva, R.C.(1); Macêdo,
M.O.C.(1); Junior, V.G.F.V.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
408-112 QUITOSANA COMO MATERIAL ADSORVENTE
DE ÍONS METÁLICOS E CORANTES: UMA REVISÃO
Apresentador: Rita Kássia Silva
(1) UFRN; 
Silva, R.K.(1); Ladchumananandasivam, R.(1); Silva,
K.K.O.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
408-114 ESTUDO DE MISCIBILIDADE DE UMA BLENDA
DE BIOPOLIAMIDAS (PA610/PA1010) VISANDO APLICA-
COES AUTOMOTIVAS
Apresentador: Rodrigo D. O. Polkowski
(1) FORD; (2) UFS; 
Ueki, M.M.(1); Polkowski, R.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
408-115 NANOWHISKERS DE CELULOSE COMO
REFORÇO EM MATRIZ DE POLIÉSTER
Apresentador: Danilo Hansen Guimarães
(1) UFBA; (2) ; 
Guimarães, D.H.(1); Santos, A.M.V.(1); Gonçalves, A.B.(1);
Junior, R.E.(2); José, N.M.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
408-116 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DOS REJEITOS
DO CUPIM
Apresentador: Jamile Alves Santos Sousa
(1) UFBA; (2) SENAI CIMATEC; (3) SENAI Cimatec; 
Guimarães, D.H.(1); Sousa, J.A.S.(2); Tan, J.K.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
408-118 AVALIAÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA DE UM
NANOCARREADOR BASEADO EM
MACROMOLÉCULAS DENDRÍTICAS
Apresentador: Tatiane Bezerra Oliveira
(1) ; (2) UFPE; (3) UFPE - Federal University of Pernambuco; 
Barbosa, M.M.(1); Alves, I.B.V.(2); De Azevedo, L.A.(3); Dias,
D.C.A.(2); Oliveira, M.N.(2); Júnior, S.A.(2); Oliveira, T.B.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
408-119 DESENVOLVIMENTO DE BLENDAS
POLIMÉRICAS PLA/PBT
Apresentador: Luiz Antonio Pessan
(1) UFSCar; 
Costa, L.C.(1); Pessan, L.A.(1);

Materiais Poliméricos - Cimentos

10/11/2016 - 09:30h
409-001 APLICAÇÃO DE RESÍDUOS DE PNEU EM PAVI-
MENTO DE CONCRETO DE UM BICICLETÁRIO.
Apresentador: Luana Cristyne Da Cruz Demosthenes
(1) UEA; 
Demosthenes, L.C.C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
409-004 DESENVOLVIMENTO DE GEOPOLÍMERO A
PARTIR DE CINZA DE OLARIA E METACAULIM ATI-
VADO COM ADIÇÃO DE CINZA DE OSSOS BOVINOS
Apresentador: Gabriela Lima De Miranda
(1) UNIFESSPA; (2) Unifesspa; 
Melo, L.M.(1); Silva, K.(1); Jabour, L.Z.(1); Medeiros, A.C.(1);
Rabelo, A.A.(2); Neto, E.F.(2); Miranda, G.L.(2); Portela, J.O.(2);
Leal, A.S.(2);
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Materiais Poliméricos - Materiais Elétricos, Eletrônicos e
Fotônicos

07/11/2016 - 09:30h
410-003 EFEITO DO SOLVENTE NA MORFOLOGIA DA
BLENDA SEMICONDUTORA DE POLI(3-HEXILTIOFE-
NO):TIPS-PENTACENO
Apresentador: Maíza Silva Ozório
(1) ; (2) UEL; (3) FCT/UNESP; 
Ozório, M.S.(1); Cordeiro, N.J.A.(2); Duarte, J.L.(2); Alves,
N.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
410-004 TURFA COMO UMA ALTERNATIVA DE BAIXO
CUSTO PARA PRODUÇÃO DE PONTOS QUÂNTICOS DE
CARBONO
Apresentador: Rafael Souza Costa
(1) UnB; (2) IFB; 
Costa, R.S.(1); Pereira, N.S.(2); Silva, P.P.B.(1); Ceschin,
A.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
410-005 INJEÇÃO DE CARGAS NO POLÍMERO P3HT EM
CONDIÇÕES AMBIENTES COMO UM MODELO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS À BASE DE
MATERIAIS VERDES.
Apresentador: Vilany Santana Pereira
(1) UnB; 
Pereira, V.S.(1); Blawid, S.(1); De Melo, F.L.(1); Moraes,
C.M.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
410-007 DEVELOPMENT OF POLy(3,4-ETHyLENEDIO-
XyTHIOPHENE)-POLy(STyRENESULFONATE) SPIN-
COATED FILMS WITH AN ENHANCED CONDUCTIVITy
By CO-SOLVENT TREATMENTS.
Apresentador: Macario Granja Gonçalves
(1) UFPE; (2) UFC; 
Barros, Y.A.(1); De Melo, C.P.(1); Alcaraz-espinoza, J.J.(1);
Medina-llamas, J.C.(1); Chávez-guajardo, A.E.(1); De Lima,
S.V.(2); Gonçalves, M.G.(1); Da Silva Amorim, A.R.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
410-008 COMPOSIÇÃO POLIMÉRICA “VERDE” PARA
APLICAÇÃO EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA
Apresentador: Tessa Martins De Carvalho Carneiro
(1) UNIFEI; (2) IPEN; 
Carneiro, T.M.C.(1); De Queiroz, A.A.A.(1); Wanderley Neto,
E.T.(1); Salles, C.(1); Higa, O.Z.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
410-010 CIRCUITO INVERSOR COMPLEMENTAR
HÍBRIDO PREPARADO COM TRANSISTORES À BASE
DE ÓXIDO DE ZINCO E BLENDA DE POLI(3- HEXIL-
TIOFENO):TIPS-PENTACENO
Apresentador: Neri Alves
(1) FCT/UNESP; 
Ozório, M.S.(1); Gomes, T.C.(1); Alves, N.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
410-013 ESTUDO DA ADIÇÃO DE UMA CAMADA DE
PMMA SOBRE AL2O3 E DA FORMAÇÃO DE ELETRO-
DOS PARA TRANSISTOR ORGÂNICO VERTICAL
(VOFET)
Apresentador: Maíza Silva Ozório
(1) FCT/UNESP; 
Nogueira, G.L.(1); Morais, R.M.(1); Ozório, M.S.(1); Alves,
N.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
410-014 CARACTERIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS TOTAL-
MENTE IMPRESSOS A BASE DE PANI/PEDOT SOBRE
PAPEL COMUM VISANDO A APLICAÇÃO COMO SEN-
SORES DE UMIDADE
Apresentador: Neri Alves
(1) FCT/UNESP; 
Morais, R.M.(1); Klem, M.S.(1); Santos, A.(1); Nogueira,
G.L.(1); Alves, N.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
410-015 AVALIAÇÃO DA PERMISSIVIDADE E DA PER-
MEABILIDADE DE MATERIAIS HOMOGÊNEOS EM
ALTAS FREQUÊNCIAS A PARTIR DE PARÂMETROS DE
ESPALHAMENTO
Apresentador: Pedro José Castro
(1) INPE; (2) ITA; 
Castro, P.J.(1); Barroso, J.J.(2); Amaral Jr, M.A.(1); Baldan,
M.R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
410-017 SyNHESIS AND CHARACTERIZATION OF
POLyFLUORENE FLUORINATED FOR APPLICATION
IN OLEDS
Apresentador: Herick Garcia Takimoto
(1) USP; (2) IPT; 
Takimoto, H.G.(1); Yoshida, S.(1); Santos, E.R.(1); Wang, S.(1);
Nascimento, A.D.M.(1); Zambom, L.S.(1); Onmori, R.K.(1);
Oliveira, A.M.(2);

Materiais Poliméricos - Materiais Isolantes

08/11/2016 - 16:30h
411-002 THE EVALUATION OF QUALITy OF TRANS-
FORMER OIL By FTIR/ATR SPECTROSCOPy AND
THERMOGRAVIMETRIC ANALySIS
Apresentador: Tessa Martins De Carvalho Carneiro
(1) UNIFEI; 
Nogueira, T.A.(1); Carneiro, T.M.C.(1); Queiroz, A.A.A.(1);
Salles, C.(1); Nogueira, I.(1); Santos, M.M.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
411-005 ESTUDO CINÉTICO DA REAÇÃO DE CURA DE
FORMULAÇÕES POLIMÉRICAS USADAS EM SENSO-
RES INDUSTRIAIS
Apresentador: José Wilson Palma
(1) UNIFEI; 
Palma, J.W.(1); González, M.L.(1); De Queiroz, A.A.A.(1);

Materiais Poliméricos - Materiais Magnéticos

09/11/2016 - 16:30h
412-001 POLARONIC FERROMAGNETISM IN POLy(3-
HEXyLTHIOPHENE) AT ROOM TEMPERATURE
Apresentador: Fernando Rogério Paula
(1) UNESP; (2) UFSCar; 
Paula, F.R.(1); Oliveira, A.(2); Pereira, E.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
412-002 A NEW PROCEDURE TO DETERMINE THE PER-
MITTIVITy OF RADAR ABSORBING MATERIALS
Apresentador: Tamara Indrusiak Silva
(1) CTEx; (2) PUC-RJ; (3) UFJF; (4) UFRJ; 
Silva, T.I.(1); Souza, J.A.M.(2); Denadai, A.M.L.(3); Soares,
B.G.(4); Mosso, M.M.(2); Pereira, I.M.(1); 
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09/11/2016 - 16:30h
412-003 HIBRIDOS UREASIL-POLIETER CARREGADOS
COM NANOPARTICULAS MAGNETICAS PARA
LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FARMACO E HIPER-
TERMIA MAGNETICA
Apresentador: Rodolfo Fini
(1) UNESP; (2) IQ/UNESP; 
Fini, R.(1); Santilli, C.V.(1); Pulcinelli, S.H.(1); Caetano, B.L.(2); 

10/11/2016 - 14:00h
412-004 FORMULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE UM
COMPÓSITO EPOXÍDICO COM MEMÓRIA DE FORMA
Apresentador: Kátia Isabel Milagres Furlani
(1) UENF; 
Furlani, K.I.M.(1); Rodríguez, R.J.S.(1);

Materiais Poliméricos - Materiais Nanoestruturados

07/11/2016 - 09:30h
413-002 EFEITO DO AQUECIMENTO NO ISOLAMENTO
DE NANOCRISTAIS DE CELULOSE A PARTIR DO
BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Apresentador: Frirllei Cardozo Dos Santos
(1) UENF; 
Santos, F.C.(1); Souza, D.(1); Fernandes, M.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
413-003 FRICTION AND WEAR OF NANOCOMPOSITES
POLySTyRENE / KAOLINITE
Apresentador: Ana Emília Diniz Silva Guedes
(1) EST-UEA; (2) UEA; (3) UFRN; (4) Unicamp; (5) UFAM; 
Moreira, G.S.(1); Neto, J.C.M.(2); Guedes, A.E.D.S.(3);
Nascimento, N.R.(4); Neto, J.E.(2); Santos, A.A.(5); Lopes,
A.P.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
413-008 PROCESSAMENTO DA LIGA DE ALUMÍNIO
AA1100 NANOESTRUTURADA POR MOAGEM DE ALTA
ENERGIA EM BANHO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO E
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO
Apresentador: Oscar Olimpio De Araujo
(1) UFPE; 
De Araujo, O.O.(1); De Lira, H.M.(1); Araujo, E.R.(1); Urtiga
Filho, S.L.(1); Gonzalez, C.H.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
413-009 ESTUDO DA BIODEGRADAÇÃO E
CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA DE NANOCOMPÓSITOS
DE PHBV/NANOPARTÍCULAS DE PRATA
Apresentador: Fábio Roberto Passador
(1) UNIFESP; 
Costa, F.S.(1); Lemes, A.P.(1); Passador, F.R.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
413-010 PROPRIEDADES FOTOFÍSICAS E
MORFOLÓGICAS DE GD-MOFS DOPADAS COM EU3+:
AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TEMPO DE SÍNTESE.
Apresentador: Jarley Fagner Silva Nascimento
(1) UFRN; (2) UFPE; 
Nascimento, J.F.S.(1); Barros, B.S.(2); Oliveira, J.B.L.(1);
Kulesza, J.(2); Leite, A.K.P.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
413-011 STRUCTURAL AND ELECTRONIC PROPERTIES
OF BCN NANOTUBES WITH HELICAL SyMMETRy
Apresentador: Ana Claudia Monteiro Carvalho
(1) UFSJ; 
Carvalho, A.M.(1); Rodrigues, I.P.(1); Cruz, F.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
413-012 TUNING ELECTRONIC PROPERTIES
THROUGH CARBON STRIPES ORIENTATION IN
BORON NITRIDE NANOSTRUCTURES
Apresentador: Ana Claudia Monteiro Carvalho
(1) UFSJ; (2) UNIFEI; 
Carvalho, A.M.(1); De Souza, T.A.(2); Melo, M.M.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
413-014 MODIFICAÇÃO DA MORFOLOGIA DE MEM-
BRANAS DE NANOCOMPÓSITOS POLIAMIDA 6/ARGI-
LA POR MEIO DO BANHO DE COAGULAÇÃO
Apresentador: Rodholfo Da Silva Barbosa Ferreira
(1) UFCG; (2) ECT/UFRN; 
Ferreira, R.S.B.(1); Pereira, C.H.(1); Leite, A.M.D.(2); Lira,
H.L.(1); Araújo, E.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
413-015 NANOCOMPÓSITOS ESPUMADOS A BASE DE
LCB-PP COM MWCNT
Apresentador: Olavo Serafin Bianchin
(1) UFSCar; 
Bianchin, O.S.(1); Bretas, R.E.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
413-017 PROPRIEDADES PIEZOELÉTRICAS DE
NANOCOMPÓSITOS DE TPU COM NANOFIBRAS ELE-
TROFIADAS DE BATIO3
Apresentador: Guilherme França Melo
(1) UFSCar; 
Carvalho, L.F.(1); Bretas, R.E.S.(1); Melo, G.F.(1); Eiras, J.A.(1);
Gonçalves, A.M.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
413-018 CONTROLE DA MORFOLOGIA DE MEMBRA-
NAS DE FIBRA OCA DE POLIÉTERSULFONA E
POLIÉTERSULFONA COM ARGILA
Apresentador: Amanda Melissa Damião Leite
(1) UFCG; (2) ECT/UFRN; 
Leite, A.M.D.(1); Medeiros, V.N.(2); Carvalho, T.C.(2); Ferreira,
R.S.B.(2); Araújo, E.M.(2); Lira, H.L.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
413-019 EFEITOS DO TRATAMENTO A PLASMA COM
OXIGÊNIO E HEXAFLUORETO DE ENXOFRE NA
MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL DA CELULOSE
Apresentador: Janine Sanches Gonzaga Camargo
(1) UFSCar Sorocaba; (2) UNESP Sorocaba; 
Camargo, J.S.G.(1); Delgado-silva, A.O.(1); Rangel, E.C.(2);
Cruz, N.C.(2); Menezes, A.J.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
413-021 MEMBRANAS DE PA6/ARGILA SÓDICA PARA
APLICAÇÃO NO SETOR PETROLÍFERO
Apresentador: Keila Machado De Medeiros
(1) UFCG; (2) ECT/UFRN; (3) UEPB; 
Matos, M.C.M.(1); Araújo, E.M.(1); Leite, A.M.D.(2); Medeiros,
K.M.(1); Lima, C.A.P.(3); 

07/11/2016 - 09:30h
413-022 INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO NAS PROPRIE-
DADES MECÂNICAS DA BLENDA PP/SEBS COM
ADIÇÃO DE NANOSÍLICA
Apresentador: Patricia Schmid Calvão
(1) FEI; 
Calvão, P.S.(1); Menegassi, J.S.(1); Martos, R.L.S.(1); 
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09/11/2016 - 09:30h
413-023 CO-POLÍMEROS DE DMAEMA E IMIDAS
AROMÁTICAS: TERMO- E OPTO-RESPONSIVOS
Apresentador: Maiara Xavier Matos
(1) EEL; 
Matos, M.X.(1); Tabuti, T.G.(1); Florenzano, F.H.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
413-024 OBTENÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E
APLICAÇÃO DE MEMBRANAS DE AC INCORPORADAS
COM AGNPS NO TRATAMENTO DE ÁGUA CONTAMI-
NADA COM MICROCySTIS AERUGINOSA
Apresentador: Bruna Da Silva Pereira
(1) UEM; 
Pereira, B.S.(1); Moreti, L.O.R.(1); Bergamasco, R.(1); Piccioli,
A.F.B.(1); Garcia, E.E.(1); Santin, J.G.B.(1); Pineda, E.A.G.(1);
De Oliveira, D.M.F.(1); Hechenleitner, A.A.W.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
413-025 UTILIZAÇÃO DE CELULOSE E NANOARGILA
COMO AGENTES DE REFORÇO EM POLIPROPILENO
Apresentador: Danilo Marin Fermino
(1) USP; (2) IPEN; 
Fermino, D.M.(1); Oliani, W.L.(2); Parra, D.F.(2); Valenzuela-
diaz, F.R.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
413-026 AUMENTO DO FLUXO DE ÁGUA EM MEMBRA-
NAS DE AC CONTENDO AGNPS
Apresentador: Bruna Da Silva Pereira
(1) UEM; 
Pereira, B.S.(1); Moreti, L.O.R.(1); Silva, M.F.(1); Bergamasco,
R.(1); Piccioli, A.F.B.(1); Garcia, E.E.(1); Da Costa, W.V.(1);
Pineda, E.A.G.(1); Hechenleitner, A.A.W.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
413-027 INFLUÊNCIA DA ARGILA MONTMORILONITA
NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E MORFOLÓGICAS
DE NANOCOMPÓSITOS OBTIDOS A PARTIR DE BLEN-
DAS DE POLIETILENO/POLI (TEREFTALATO DE ETI-
LENO)
Apresentador: Raul Franklin Andrade Santos
(1) UFS; 
Santos, R.F.A.(1); Reis, M.M.(1); Ueki, M.M.(1); Santos,
Z.I.G.(1); Brito, G.F.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
413-028 MODIFICAÇÃO HIDROFÓBICA E AVALIAÇÃO
DAS PROPRIEDADES MORFO LÓ GI CAS DE NANOCRIS-
TAIS DE CELULOSE DE EUCALIPTO (EUCALyPTUS
GRANDIS)
Apresentador: Jamille Santos Santana
(1) UFBA; 
Ribeiro, P.L.(1); Druzian, J.I.(1); Moura, L.E.(1); Santana,
J.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
413-029 ANALyIS OF STyRENE POLyMERIZATION
WITHOUT INICIATOR IN CyLINDRICAL FLASK.
Apresentador: Antony Ernesto Santos Silva
(1) IFAL; 
Santos Silva, A.E.(1); Rodrigues, W.C.(1); Lima, P.R.(1); Sousa,
J.S.(1); Freitas, A.D.(1); Freitas, J.D.(1); Barros Filho, D.A.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
413-031 ESTUDO DE MEMBRANAS HÍBRIDAS PREPA-
RADAS COM A ADIÇÃO DE CLORETO DE CÁLCIO
Apresentador: Keila Machado Medeiros
(1) UFCG; (2) UEPB; 
Medeiros, K.M.(1); Lima, D.F.(2); Lima, C.A.P.(2); Araújo,
E.M.(1); Lira, H.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
413-034 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ELÉTRICAS,
TÉRMICAS E TERMOMECÂNICAS DE NANO -
COMPÓSITOS EPÓXI/NTC/MMT PROCESSADOS VIA
CALANDRAGEM E SONICAÇÃO DE ALTA ENERGIA
Apresentador: Eduardo Henrique Backes
(1) UFSCar; (2) UNIFESP; 
Backes, E.H.(1); Pessan, L.A.(1); Passador, F.R.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
413-035 FRACTAL AGGREGATES IN CHLOROPHyLL
FILMS
Apresentador: Alessandro Silva Kalck
(1) UFMT; (2) CUA-UFMT; 
Pedro, G.C.(1); Gorza, F.D.S.(1); Kalck, A.S.(1); Pedro,
M.F.C.(1); De Souza, N.C.(2); Silva, J.R.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
413-039 SÍNTESE DE ÓXIDO CUPROSO DEPOSITADO
EM TECIDO DE ALGODÃO
Apresentador: Wilian Vidotto Costa
(1) UEM; 
Costa, W.V.(1); Casagrande, D.S.(1); Hechenleitner, A.A.W.(1);
De Oliveira, D.M.F.(1); Pineda, E.A.G.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
413-040 SÍNTESE DE NANOESTRUTURAS DE POLIANI-
LINA POR POLIMERIZAÇÃO INTERFACIAL.
Apresentador: Tiago Victor Freitas
(1) UFMT; 
Freitas, T.V.(1); Arlindo, E.P.S.(1); Fuzari Junior, G.C.(1); 

10/11/2016 - 16:30h
413-041 UTILIZAÇÃO DE LACTOSE OU POLIVINILPIR-
ROLIDONA NA OBTENÇÃO DE ÓXIDO CUPROSO SIN-
TETIZADO SOBRE TECIDO DE ALGODÃO
Apresentador: Wilian Vidotto Costa
(1) UEM; 
Costa, W.V.(1); Pereira, B.S.(1); Hechenleitner, A.A.W.(1); De
Oliveira, D.M.F.(1); Pineda, E.A.G.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
413-043 NANOCRISTAL DE CELULOSE OBTIDO DE
RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DE PAPEL: COMPARAÇÃO
ENTRE ISOLAMENTO ÁCIDO E MECÂNICO
Apresentador: Alana Gabrieli De Souza
(1) UFABC; 
De Souza, A.G.(1); Kano, F.S.(1); Rosa, D.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
413-044 MODELAGEM MATEMÁTICA DE PERFIS DE
LIBERAÇÃO DO HERBICIDA TEBUTHIURON ENCAP-
SULADO EM MICROPARTÍCULAS DE ALGINATO.
Apresentador: Jéferson Aparecido Moreto
(1) IFGoiano; (2) UFSCar; (3) UFTM; 
Faria, D.M.(1); Dourado Junior, S.M.(1); Nunes, E.S.(1);
Marques, R.P.(1); Rossino, L.S.(2); Moreto, J.A.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
413-045 SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE FERRO
METÁLICO E SUA UTILIZAÇÃO NA
DESALOGENAÇÃO DE 4-CLOROFENOL
Apresentador: Jeferson Aparecido Moreto
(1) IFGoiano; 
Martins, T.F.(1); Moreto, J.A.(1); Marques, R.P.(1); Nunes,
E.S.(1); 
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09/11/2016 - 16:30h
413-046 POLySTyRENE-POLyANILINE MATS AS HIGH
PERFORMANCE ADSORBENTS OF CONGO RED:
ADSORPTION, DESORPTION AND KINETIC STUDIES
Apresentador: Filipe Dione Souza Gorza
(1) UFPE; 
Gorza, F.D.S.(1); Pedro, G.C.(1); Da Silva, R.J.(1); Medina-lla-
mas, J.C.(1); Alcaraz-espinoza, J.J.(1); Chávez-guajardo, A.E.(1);
De Melo, C.P.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
413-047 LIBERAÇÃO CONTROLADA DE RUTINA A PAR-
TIR DE MATRIZES DE SÍLICA MESOPOROSA SBA-16
Apresentador: Juliana Camila Fischer Karnopp
(1) UFMS; 
Karnopp, J.C.F.(1); Martines, M.A.U.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
413-049 MATRIZES DE SÍLICA MESOPOROSA PARA
INCORPORAÇÃO E LIBERAÇÃO CONTROLADA DE
PRODUTO NATURAL
Apresentador: Silvana Pereira Pereira
(1) UFMS; 
Pereira, S.P.(1); Utrera Martines, M.A.(1); Tófoli, D.(1); Garcez,
F.R.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
413-050 ESTUDO DE DIFERENTES MODELOS
MATEMÁTICOS NA LIBERAÇÃO CONTROLADA DO
HERBICIDA SULFENTRAZONA ENCAPSULADO EM
MICROPARTÍCULAS DE ALGINATO
Apresentador: Sidney Macias Dourado Junior
(1) IFGoiano; (2) FATEC; 
Dourado Junior, S.M.(1); Faria, D.M.(1); Nunes, E.S.(1);
Marques, R.P.(1); Oliveira, T.J.(1); Moreto, J.A.(1); Rossino,
L.S.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
413-051 A NEW DEVICE FOR DETECTING LEISHMANIA-
SIS BASED ON NANOSTRUCTURED POLyANILINE DEPO-
SITED ON POLyESTER SUBSTRATES
Apresentador: Graciela Da Costa Pedro
(1) UFPE; 
Pedro, G.C.(1); Gorza, F.D.S.(1); Da Silva, R.J.(1); Chávez-gua-
jardo, A.E.(1); Medina-llamas, J.C.(1); Alcaraz-espinoza, J.J.(1);
De Melo, C.P.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
413-052 ELABORAÇÃO DE BIOPOLÍMEROS
MAGNÉTICOS POR LAyER By LAyER PARA
LIBERAÇÃO ASSISTIDA DE CURCUMINA
Apresentador: Katiuscia Vieira Jardim
(1) FCE/UnB; (2) UFSC; 
Parize, A.L.(1); Jardim, K.V.(2); Sousa, M.H.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
413-053 NANOFIBRAS DE POLI(ÁLCOOL VINÍLICO)
(PVOH) E ÓLEO DE COPAÍBA OBTIDAS PROCESSO DE
ELETROFIAÇÃO
Apresentador: Aline Bruna Da Silva
(1) CEFET MG; 
Da Silva, A.B.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
413-054 ADIÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE
ZINCO EM POLÍMERO BIODEGRADÁVEL E AVALIAÇÃO
DE SUA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA
Apresentador: Janayne Sander Godoy
(1) UNOCHAPECÓ; (2) Unochapecó; (3) UNOCHAPECO; (4)
UNISUL; 

Capelezzo, A.P.(1); Mohr, L.C.(1); Godoy, J.S.(1); Silva, L.L.(2);
Fiori, M.A.(3); Mello, J.M.M.(2); Martins, M.P.M.(4); Bellei,
A.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
413-056 LANTHANIDE INORGANIC-ORGANIC HyBRID
MATERIALS BASED ON CALIX[4]ARENE-CARBOXyLA-
TE; SyNTHESIS, CHARACTERIZATION AND SOLID-
STATE LUMINESCENT PROPERTIES
Apresentador: Rodrigo Silva Viana
(1) UFPE; (2) UFRN; 
Kulesza, J.E.(1); Viana, R.S.(1); Leite, A.K.P.(2); Macêdo Soares,
A.A.(1); Barros, B.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
413-057 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANO-
COMPOSITOS EVA/ARGILA
Apresentador: Amanda Melissa Damião Leite
(1) ECT/UFRN; (2) UFCG; (3) UFRN; 
Leite, A.M.D.(1); Victor, R.S.(2); Diniz, L.M.(2); Araújo,
E.M.(2); Viana, K.S.(3); 

10/11/2016 - 14:00h
413-059 EFEITOS MODULADOR DO ÁCIDO ACÉTICO
SOBRE AS PROPRIEDADES MORFOLÓGICAS E LUMI-
NESCENTES DE LA/TB-MOFS.
Apresentador: Ana Karina Pereira Leite
(1) UFRN; (2) UFPE; 
Leite, A.K.P.(1); Barros, B.S.(2); Kulesza, J.E.(2); Nascimento,
J.F.S.(1); Monteiro, A.F.F.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
413-060 SÍNTESE DE PONTOS QUÂNTICOS DE CDS
ESTABILIZADOS POR CARBOXIMETILCELULOSE:
EFEITO DA RAZÃO MOLAR
Apresentador: Herman Sander Mansur
(1) UFMG; 
De Carvalho, F.G.(1); Mansur, A.A.P.(1); Mansur, H.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
413-062 ESTUDO DO EFEITO DISPERSIVO DE LÍQUIDO
IÔNICO EM NANOCOMPÓSITO DE NANOTUBO DE
CARBONO EM RESINA EPÓXI
Apresentador: Danielle Ferreira Dos Santos
(1) IMA/UFRJ; 
Dos Santos, D.F.(1); Soares, B.G.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
413-064 CARACTERIZAÇÃO DO NANOCOMPÓSITO DE
BORRACHA NATURAL E NANOCELULOSE
Apresentador: Letícia Mota De Oliveira
(1) USP; 
Oliveira, L.M.(1); Correia, C.A.(1); Valera, T.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
413-066 SÍNTESE DE NANOFIBRAS POLIMÉRICAS DE
PVDF/DMF PELO MÉTODE DE FIAÇÃO POR SOPRO EM
SOLUÇÃO COM INCORPORÇÕES DE
NANOPARTÍCULAS DE NÍQUEL
Apresentador: Yasmin Juliane Dias
(1) UNESP; 
Dias, Y.J.(1); De Paula, F.R.(1); Gimenes, T.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
413-068 ESTUDO COMPARATIVO DO EFEITO DA SECA-
GEM DE PARTÍCULAS POLIMÉRICAS POR SPRAy
DRyER E LIOFILIZAÇÃO
Apresentador: Flora Ferreira Duarte De Oliveira
(1) IMA - UFRJ; 
De Oliveira, F.F.D.(1); Menezes, L.R.(1); Tavares, M.I.B.(1); 
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10/11/2016 - 09:30h
413-069 DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA
DE TRATAMENTO A PLASMA PARA A MODIFICAÇÃO
DE NANOCELULOSE
Apresentador: Bárbara Estefânia De Almeida Silva
(1) UFSCar Sorocaba; (2) UNESP; 
Silva, B.E.A.(1); Menezes, A.J.(1); Rangel, E.C.(2); Cruz,
N.C.(2); Delgado-silva, A.O.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
413-073 NANOBIOREVESTIMENTO COMO AGENTE
MODIFICADOR DE SUPERFÍCIES DE FIBRAS TÊXTEIS
PARA ADSORÇÃO DE MATERIAIS DE MUDANÇA DE
FASE (PCM´S)
Apresentador: Igor Luís Ferreira Santos
(1) UFRN; 
Santos, I.L.F.(1); Alves, M.D.B.(1); Nascimento, J.H.O.(1);
Galvão, F.M.(1); Ladchumanaandasivam, R.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
413-075 NOVO PROTOCOLO DE OBTENÇÃO DE ÓXIDO
DE GRAFENO E ÓXIDO DE GRAFENO REDUZIDO APÓS
EXTENSA REVISÃO DA LITERATURA
Apresentador: Natália Garrote De Barros
(1) USP; 
Barros, N.G.(1); Valera, T.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
413-076 MODIFICAÇÃO SUPERFICIAL DE FIBRA DE
PLA COM NANOBIOREVESTIMENTO FUNCIONAL DE
SERICINA PARA POTENCIAL APLICAÇÃO EM
IMOBILIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE
OURO/PRATA
Apresentador: Márcio Fernandes Jesus
(1) UFRN; 
Jesus, M.F.(1); Oliveira, I.(1); Silva, K.K.O.S.(1); Oliveira,
F.R.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
413-077 TINGIMENTO DE POLIAMIDA COM ACABA-
MENTO DE NANOPARTÍCULAS DE SERICINA
Apresentador: Isabella Carolina De Menezes Lima
(1) UFRN; 
Lima, I.M.(1); Nascimento, J.H.O.(1); Jesus, M.F.(1); Silva,
K.K.O.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
413-080 DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE MATE-
RIAIS NANOESTRUTURADOS ALSBA-15 PARA A
DEGRADAÇÃO TERMOCATALÍTICA DE POLIETILENO
DE BAIXA DENSIDADE.
Apresentador: Antonio Souza De Araujo
(1) CTGAS-ER; (2) UnP; (3) UFRN; 
Araujo, A.S.(1); Fernandes, G.J.T.(2); Carlos, P.(2); Coriolano,
A.(3); Fernandes Jr, V.(1);

Materiais Poliméricos - Materiais para Geração de Energia

07/11/2016 - 16:30h
414-003 HETEROJUNCTION ORGANIC PHOTOVOLTAIC
CELL OF P3HT AND N2200: OPTICAL, MORPHOLOGI-
CAL AND ELECTRICAL CHARACTERIZATION
Apresentador: Patrick Pascoal Brito Silva
(1) UnB; (2) IFB; 
Silva, P.P.B.(1); Pereira, N.S.(2); Ceschin, A.M.(1); Costa,
R.S.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
414-005 APLICAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS DE
FE/SNO2 EM CÉLULAS SOLARES ORGÂNICAS COM
MELHORIA DE ESTABILIDADE
Apresentador: Mauricio Sousa Pereira
(1) UFC; 
Pereira, M.S.(1); Frota De Vasconcelos, I.(1); Barros, E.B.(1);
Queiros De Almeida, R.(1); Sousa Lima, F.(1); Ribeiro, T.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
414-007 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E
MAPEAMENTO DE FOTOCORRENTES LOCAIS EM FIL-
MES P3HT:PCBM PARA APLICAÇÃO EM CÉLULAS
SOLARES ORGÂNICAS.
Apresentador: Mauricio Sousa Pereira
(1) UFC; 
Pereira, M.S.(1); Frota De Vasconcelos, I.(1); Queiros De
Almeida, R.(1); Barros, E.B.(1); Sousa Lima, F.(1); Ribeiro,
T.S.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
414-008 DESENVOLVIMENTO DE MEMBRANAS
POLIMÉRICAS HÍBRIDAS DE POLI(ÉTER IMIDA) COM
SÍLICA ORGANOFUNCIONALIZADA COMO ALTERNA-
TIVA EM SISTEMAS DE CÉLULA A COMBUSTÍVEL.
Apresentador: Daniele Do Espírito Santo Loredo Da Silva
(1) UFU; (2) UFRJ; (3) UNIRIO; 
Da Silva, D.E.S.L.(1); Habert, A.(2); Sena, M.R.(3); 

09/11/2016 - 16:30h
414-009 COMBUSTÃO DE MATERIAL
LIGNOCELULÓSICO EM QUEIMADA FLORESTAL:
MÉTODO INDIRETO PARA DETERMINAÇÃO DAS
EMISSÕES DE CO E CO2
Apresentador: Simone Simões Amaral
(1) UNESP; (2) INPE; 
Amaral, S.S.(1); Carvalho Jr., J.A.(1); Costa, M.A.M.(1); Soares
Neto, T.G.(2); Santos, J.C.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
414-010 CATALISADORES DE CARBONO MESOPOROSO
A PARTIR DE RESINA MELAMÍNICA PARA
ELETRORREDUÇÃO DE OXIGÊNIO
Apresentador: Guilherme Miranda Pereira
(1) UEM; (2) UEM-CRG; 
Pereira, G.M.(1); Cellet, T.S.P.(2); Silva, R.(1); Rubira, A.F.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
414-011 CRySTALLINITy OF ANNEALED NAFION
MEMBRANES STUDIED By SAXS AND AFM: EFFECT
ON PEFC PERFORMANCE
Apresentador: Bruno Ribeiro Matos
(1) IPEN; (2) INRS; (3) UFABC; 
Matos, B.R.(1); Dresch, M.(1); Santiago, E.I.(1); Tavares, A.C.(2);
Moraes, L.P.R.(1); Carastan, D.J.(3); Schoenmaker, J.(3); Velasco-
davalos, I.A.(2); Ruediger, A.(2); Fonseca, F.C.(1);

Materiais Poliméricos - Ecomateriais - Materiais
ambientalmente corretos

07/11/2016 - 09:30h
415-001 AVALIAÇÃO DA BIODEGRADAÇÃO DO POLIHI-
DROXIBUTIRATO (PHB) E BLENDAS DE PHB/PP-G-AM
Apresentador: Arquimedes Nunes Lopes Filho
(1) UFPI; 
Mesquita, P.(1); Barbosa, R.(1); Soares, T.(1); Lopes Filho,
A.N.(1); 

176 22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 176



07/11/2016 - 16:30h
415-002 COMPARAÇÃO DE CINZAS DE BAGAÇO DE
CANA DE AÇÚCAR AO NEGRO DE FUMO EM POLIA-
MIDA 66.
Apresentador: Baltus Cornelius Bonse
(1) SENAI; (2) FEI; 
Bonse, B.C.(1); Oliveira, M.P.(2); Babetto, A.C.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
415-003 ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TEOR DE ACETA-
TO DE VINILA NA RESISTÊNCIA MECÂNICA DE BLEN-
DAS DE PLA/EVA - POLI(ÁCIDO LÁTICO) E POLI[(ETI-
LENO)-CO-(ACETATO DE VINILA)].
Apresentador: Eduardo Aparecido Moraes
(1) USP; 
Moraes, E.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
415-004 INCORPORAÇÃO DE ÓLEO DE LARANJA EM
FILMES BIODEGRADÁVEIS DE PBAT PARA
UTILIZAÇÃO COMO EMBALAGEM ATIVA
Apresentador: Michelle Félix De Andrade
(1) UFPE; (2) UFCG; 
Andrade, M.F.(1); Silva, I.D.L.(1); Caetano, V.F.(1); Almeida,
Y.M.B.(1); Melo, T.J.A.(2); Vinhas, G.M.(1); Garcia, S.M.S.(1);
Góis, G.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
415-005 DESENVOLVIMENTO DE BRITAS
POLIMÉRICAS PARA A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE
CONCRETOS A PARTIR DE PRODUTOS RECICLADOS E
RESÍDUOS DE MINÉRIO.
Apresentador: Ana Cristina Zuccheratte
(1) CDTN; 
Zuccheratte, A.C.(1); Freire, C.(1); Lameiras, F.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
415-006 REMOÇÃO DE UMA DROGA ANTINEOPLÁSICA
EM MEIO AQUOSO POR MATERIAIS ADSORVENTES
DERIVADOS DO COCO BABAÇU (ORBIGNyA SP.)
Apresentador: Livio Cesar Cunha Nunes
(1) UFPI; 
Silva, J.S.(1); Santos, M.L.(1); Lima, H.R.S.(1); Silva Filho,
E.C.(1); Nunes, L.C.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
415-007 USO DE HIDROGÉIS SUPERABSORVENTES
PARA DIMINUIR A SUPERDOSAGEM DE HERBICIDA
NA AGRICULTURA
Apresentador: Marlizia Adja Lopes De Oliveira
(1) UFC; (2) IFRN; 
De Oliveira, M.L.(1); Bezerra, M.N.(2); Feitosa, J.P.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
415-010 HIDROGÉIS NANOCOMPÓSITOS
BIODEGRADÁVEIS DE QUITOSANA ENXERTADA COM
POLI(ÁCIDO ACRÍLICO) E NANOWHISKERS DE CELU-
LOSE: CICLOS DE ADSORÇÃO-DESSORÇÃO DE AZUL
DE METILENO
Apresentador: Bruno Carlos Melo
(1) UVA; 
Melo, B.C.(1); Da Silva, D.S.(1); Almeida Rodrigues, F.H.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
415-012 EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE CRAVO DA
INDIA NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS E TÉRMICAS
DE FILMES DE PHB/PEG
Apresentador: Michelle Félix De Andrade
(1) UFPE; (2) UFRPE/UAST; 

Silva, I.D.L.(1); Caetano, V.F.(1); Hallwass, F.(1); Brito,
A.M.S.S.(2); Vinhas, G.M.(1); Andrade, M.F.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
415-014 AVALIAÇÃO DO TIPO DE COMPATIBILIZANTE
NAS PROPRIEDADES DE BLENDAS DE POLIETILE-
NO/AMIDO.
Apresentador: Matheus Mariano Reis
(1) UFS; 
Reis, M.M.(1); Brito, G.F.(1); Santos, Z.I.G.(1); Santos,
R.F.A.(1); Ueki, M.M.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
415-015 INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS DO PROCES-
SAMENTO SOBRE A TRANSESTERIFICAÇÃO DAS
BLENDAS PBAT/PBS
Apresentador: Thiago Henrique Silveira Maia
(1) UFSCAR; (2) UFSCar; 
Lopes, H.S.M.(1); Maia, T.H.S.(1); Renda, C.G.(1); Lucas,
A.A.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
415-018 EFEITO DA ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE TRIE-
TILCITRATO NA MORFOLOGIA E ESTABILIDADE
TÉRMICA DE NANOCOMPÓSITOS DE PHBV
Apresentador: Poliana Morastoni
(1) UFSC; (2) UFRGS; (3) UCS; 
Morastoni, P.(1); Pasqual, A.(1); Daitx, T.S.(2); Mauler, R.S.(2);
Barra, G.M.O.(1); Crespo, J.S.(3); Carli, L.N.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
415-019 PROPRIEDADES REOLÓGICAS DO PEAD
VERDE SUBMETIDO A MÚLTIPLOS REPROCESSA-
MENTOS
Apresentador: Lisete Cristine Scienza
(1) UFRGS; (2) IFSul-Sapucaia do Sul; 
Araújo, A.V.C.(1); Martins, V.(2); Scienza, L.C.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
415-020 BIONANOCOMPÓSITOS DE PHB/CARBONATO
DE CÁLCIO: AVALIAÇÃO DA BIODEGRADAÇÃO
Apresentador: Marcel Leiner De Sá
(1) UFPI; (2) UFCG; 
De Sá, M.L.(1); Alves, T.S.(1); Barbosa, R.(1); Silva, J.E.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
415-021 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES ÓPTICAS E DE
BARREIRA AO VAPOR DE ÁGUA EM FILMES
BIOPOLIMÉRICOS OBTIDOS A PARTIR DE AMIDO DE
MANDIOCA E CERA DE ABELHA
Apresentador: Francisco Klebson Gomes Santos
(1) UFERSA; 
Santos, F.K.G.(1); Melo Neto, R.R.(1); De Oliveira Silva,
K.N.(1); Aroucha, E.M.M.(1); Leite, R.H.L.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
415-022 DESENVOLVIMENTO DE FILMES
BIOPOLIMÉRICOS À BASE DE QUITOSANA E CERA DE
CARNAÚBA E OS EFEITOS EM SUAS PROPRIEDADES
ÓPTICAS E DE BARREIRA
Apresentador: Francisco Klebson Gomes Santos
(1) UFERSA; 
Santos, F.K.G.(1); De Oliveira Silva, K.N.(1); Melo Neto,
R.R.(1); Xavier, T.D.N.(1); Leite, R.H.L.(1); Aroucha,
E.M.M.(1); 

22º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais 177

LIVRO-AF CTP online:LIVRO-AF Final  29/10/16  16:28  Page 177



08/11/2016 - 09:30h
415-025 BIODEGRADAÇÃO DE NANOCOMPÓSITOS DE
ECOBRAS COM VERMICULITA MODIFICADA COM
SAIS DE ALQUILFOSFÔNIO
Apresentador: Marcelo Ferreira Leão Oliveira
(1) INT; (2) UERJ; 
Oliveira, M.F.L.(1); Braga, F.F.(1); Leite, M.C.A.M.(2); De
Oliveira, M.G.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
415-026 REAPROVEITAMENTO DAS CASCAS DO
CUPUAÇU E CASTANHA-DO-PARÁ PARA O PREPARO
DE COMPÓSITOS COM ECOFLEX
Apresentador: Renato De Barros Oliveira
(1) INT; 
Oliveira, R.B.(1); Barros, M.M.(1); Costa, D.M.R.(1); Braga,
F.F.(1); Oliveira, M.F.L.(1); Oliveira, M.G.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
415-027 REMOÇÃO DE HIDROCARBONETOS EM ÁGUA
DO MAR UTILIZANDO CALOTROPIS PROCERA COMO
BIOADSORVENTE – OTIMIZAÇÃO E MODELAGEM
CINÉTICA/TERMODINÂMICA
Apresentador: Crislayne Felipe Campos
(1) UFRN; 
Campos, C.F.(1); Nascimento, J.H.O.(1); Silva, K.K.O.S.(1);
Coelho, M.P.G.(1); Ladchumanaandasivam, R.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
415-028 OBTENÇÃO DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS
COM CASCA DE CACAU E AVALIAÇÃO DA
CORRELAÇÃO ENTRE A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA
CARGA VEGETAL E A PROPRIEDADES MECÂNICAS
DOS COMPÓSITOS.
Apresentador: Marcio Kobayashi
(1) ; (2) UFSCar; (3) Afinko; 
Kobayashi, M.(1); Perlatti, B.(1); Finocchio, H.(1); Gonçalves,
L.M.G.(2); Finocchio, F.(1); Hsia, L.A.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
415-029 ESTUDO FÍSICO-QUÍMICO DE FILMES
BIOPOLIMÉRICOS DE FÉCULA DE MANDIOCA E
ARGILA E SUA APLICAÇÃO COMO REVESTIMENTO
NA CONSERVAÇÃO DE CAJÁ
Apresentador: Talisson Davi Noberto Xavier
(1) UFERSA; 
Oliveira, V.R.L.(1); Xavier, T.D.N.(1); De Freitas, T.G.G.(1); De
Morais, D.L.(1); Aroucha, E.M.M.(1); Santos, F.K.G.(1); Leite,
R.H.L.(1); Araújo, N.O.(1); De Almeida, J.G.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
415-030 ESTUDO DO TRATAMENTO DE PLASMA FRIO
NA REDUÇÃO DA PERMEABILIDADE AO VAPOR DE
ÁGUA EM FILMES BIOPOLIMÉRICOS DE FÉCULA DE
MANDIOCA
Apresentador: Talisson Davi Noberto Xavier
(1) UFERSA; 
Xavier, T.D.N.(1); Oliveira, V.R.L.(1); Santos, F.K.G.(1); Leite,
R.H.L.(1); Aroucha, E.M.M.(1); Vitoriano, J.O.(1); Alves Júnior,
C.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
415-031 EFEITO DA TEMPERATURA DE SECAGEM NAS
PROPRIEDADES MECÂNICAS E DE BARREIRAS AO
VAPOR DE ÁGUA EM FILMES BIOPOLIMÉRICOS OBTI-
DOS DE FÉCULA DE MANDIOCA
Apresentador: Victor Rafael Leal Oliveira
(1) UFERSA; 
Oliveira, V.R.L.(1); Monteiro, M.K.S.(1); Santos, F.K.G.(1);
Leite, R.H.L.(1); Aroucha, E.M.M.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
415-032 ESTUDO DE GEOPOLÍMEROS COM METACAU-
LINS DE REATIVIDADES DIFERENTES PARA IMOBILI-
ZAR CORANTES TÊXTEIS
Apresentador: Fabio Astrogildo Santos
(1) UFPE; 
Santos, F.A.(1); Costa, L.F.(1); Salvador, S.M.B.(1); Wanderley,
G.V.(1); Marinho, E.P.(1); Nóbrega, A.C.(1); Apolonio, P.H.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
415-033 BIODEGRADAÇÃO AQUÁTICA DE
BIONANOCOMPÓSITOS POLIMÉRICOS
Apresentador: Renata Barbosa
(1) UFPI; 
Barbosa, R.(1); Da Silva, I.V.(1); De Souza Mesquita, A.B.(1);
Paranagua, J.L.F.(1); Alves, T.S.(1);

Materiais Poliméricos - Reciclagem de Materiais

07/11/2016 - 16:30h
416-001 RECICLAGEM DO REFUGO DA PRODUÇÃO DE
PEÇAS AUTOMOTIVAS SOBRE-INJETADAS: BLENDA
PA6FV/PC
Apresentador: Louise Mariano Ruiz Silva
(1) SENAI; 
Silva, L.R.(1); Ferreira, A.B.(1); Souza, E.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
416-003 ESTUDO DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE PÓ
DE PEDRA POR PET EM CONCRETO PARA A
FABRICAÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS.
Apresentador: Jaqueline De Assis Oliveira
(1) UEMG; (2) UNIFEI; 
Oliveira, J.A.(1); De Araújo Gouveia, L.L.(1); Teixeira, R.L.P.(2);
Fernandes, A.M.(2); Alves, A.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
416-005 EFEITO DE CICLOS DE REPROCESSAMENTO
NA DEGRADAÇÃO DE BLENDAS DE PP/PBAT-TPS.
Apresentador: Thainá Araújo Oliveira
(1) UFPI; (2) IFPI; 
Oliveira, T.A.(1); Oliveira, R.R.(2); Barbosa, R.(1); Alves,
T.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
416-006 INFLUÊNCIA DO CATALISADOR NANOESTRU-
TURADO NA REAÇÃO DE DESPOLIMERIZAÇÃO DO
PET POR GLICÓLISE
Apresentador: Gabrielle Ritter Lima
(1) UFRGS; (2) PUCRS; 
Lima, G.R.(1); Monteiro, W.F.(2); Santana, R.M.C.(1); Ligabue,
R.A.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
416-007 INFLUÊNCIA DA GRANULOMETRIA DE PET
PÓS-CONSUMO NA REAÇÃO DE DESPOLIMERIZAÇÃO
POR GLICÓLISE
Apresentador: Gabrielle Ritter Lima
(1) UFRGS; (2) PUCRS; 
Lima, G.R.(1); Monteiro, W.F.(2); Santana, R.M.C.(1); Ligabue,
R.A.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
416-008 ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS ENTRE
PAREDES DE BLOCOS CERÂMICOS E PAREDES DE
CONCRETO LEVE
Apresentador: Daniel Silva Campos
(1) IFMT; 
Campos, D.S.(1); 
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10/11/2016 - 09:30h
416-009 ANÁLISE DAS PROPRIEDADES MECÂNICA,
TÉRMICA E TERMOMECÂNICA DE BLENDAS DE
POLIESTIRENO/RESÍDUOS DE SBR COM OS COMPATI-
BILIZANTES SBS E SEBS-MA
Apresentador: Danilo Diniz Siqueira
(1) UFCG; 
Siqueira, D.D.(1); Araújo, E.M.(1); Luna, C.B.B.(1); Da Silva,
D.F.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
416-012 DESVULCANIZAÇÃO DE COMPOSTOS DE BOR-
RACHA NATURAL COM DIFERENTES DENSIDADES DE
LIGAÇÕES CRUZADAS POR EXTRUSORA DE ROSCA
DUPLA COM ADIÇÃO DE EVA.
Apresentador: Rafael Barbosa
(1) UFSCar; 
Barbosa, R.(1); Ambrósio, J.D.(1); Nunes, A.T.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
416-014 RECICLAGEM DE PNEUS USADOS NO BRASIL:
REVISÃO DAS TECNOLOGIAS USADAS
Apresentador: Carlos Alberto Ferreira Lagarinhos
(1) EPUSP; 
Lagarinhos, C.A.F.(1); Tenório, J.A.S.(1); Espinosa, D.C.R.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
416-016 COMPORTAMENTO À CORROSÃO DO AÇO
CARBONO 1006 REVESTIDO COM TINTA EM PÓ BASE
POLIÉSTER CONTENDO PET PÓS-CONSUMO
Apresentador: Ademir José Zattera
(1) UCS; 
Neuwald, O.A.(1); Pagnusati, J.C.(1); Piazza, D.(1); Zattera,
A.J.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
416-019 AVALIAÇÃO DE BLENDAS RECICLADAS DE
PP/PHB
Apresentador: Rosimery Rodrigues De Oliveira
(1) IFPI; (2) UFPI; 
Oliveira, R.R.(1); Oliveira, T.A.(2); Barbosa, R.(2); Alves,
T.S.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
416-022 RECICLAGEM E CARACTERIZAÇÃO
MECÂNICA DE BLENDAS PRODUZIDAS COM
POLÍMEROS PRESENTES EM IMPRESSORAS
Apresentador: Eduardo Luís Schneider
(1) ; (2) ICET; 
Adam, A.P.(1); Gonçalves, J.V.R.V.(1); Rosa, L.C.(1); Schneider,
E.L.(1); Robinson, L.C.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
416-023 THE EFFECTS OF COUPLING AGENTS ON
MECHANICAL PROPERTIES OF PET/EPDM BLENDS
Apresentador: Cassio Alessandro Bolba
(1) UFRGS; 
Bolba, C.A.(1); Santana, R.M.C.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
416-024 EFFECTS OF EPDM TOUGHENING AGENT ON
CRySTALLINITy % OF PET-EPDM BLENDS
Apresentador: Cassio Alessandro Bolba
(1) UFRGS; 
Bolba, C.A.(1); Santana, R.M.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
416-026 LOGÍSTICA REVERSA DOS PNEUS USADOS NO
BRASIL: SISTEMAS IMPLEMENTADOS PELOS FABRI-

CANTES E IMPORTADORES PARA A COLETA E
DESTINAÇÃO DOS PNEUS INSERVÍVEIS
Apresentador: Carlos Alberto Ferreira Lagarinhos
(1) EPUSP; 
Lagarinhos, C.A.F.(1); Espinosa, D.C.R.(1); Tenório, J.A.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
416-029 PROPRIEDADES MECÂNICAS DO POLIESTIRE-
NO DE ALTO IMPACTO RECICLADO PROVENIENTE
DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
Apresentador: Thiago Bueno Consul
(1) UFSCar; 
Consul, T.B.(1); Paiva, J.M.F.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
416-034 ESTUDO DA RECICLABILIDADE DO
POLI(TETRAFLUOROETILENO-CO-PERFLUOROPRO-
PIL VINIL ÉTER) (PFA)
Apresentador: Ana Maria Coulon Grisa
(1) UCS; 
Vicenzi, A.(1); Piazza, D.(1); Grisa, A.M.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
416-036 A EVOLUÇÃO DO COPROCESSAMENTO DE
PNEUS INSERVÍVEIS NO BRASIL
Apresentador: Carlos Alberto Ferreira Lagarinhos
(1) EPUSP; 
Lagarinhos, C.A.F.(1); Espinosa, D.C.R.(1); Tenório, J.A.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
416-038 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA DO USO
DE POLI-TEREFTALATO DE ETILENO (PET) MISTURA-
DO AO SOLO EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
Apresentador: Eric Gabriel Oliveira Rodrigues
(1) UNP; 
Rodrigues, E.G.O.(1); Pereira, A.L.L.(1); Queiroz, D.L.L.(1);
Vasconcelos, R.I.G.(1); Bezerra Neto, C.A.(1);

Materiais Poliméricos - Equipamentos e Tecnologias

10/11/2016 - 09:30h
417-002 AVALIAÇÃO METRÓLOGICA E SUPERFICIAL
DE PEÇAS POLIMÉRICAS FABRICADAS EM IMPRES-
SORA 3D.
Apresentador: Macclarck Pessoa Nery
(1) UFS; 
Nery, M.P.(1); Nogueira, L.M.(1); Dana, S.S.(1); Costa, A.M.(1);
Santos Junior, J.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
417-004 DyNAMICAL COMPRESSIVE TESTS IN UHMW-
PE SAMPLES OF DIFFERENT THICKNESS/DIAMETER
RATIO.
Apresentador: Rafael Rodrigues Dias
(1) CTEx; (2) CEFET-MG; 
Dias, R.R.(1); Cardoso, A.L.V.(1); Pereira, I.M.(1); Patrício,
P.S.O.(2); Souza, S.D.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
417-006 POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLE-
CULAR REFORÇADO POR PARTÍCULAS CERÂMICAS
PARA PROTEÇÃO BALÍSTICA
Apresentador: édio Pereira Lima Jr.
(1) IME; 
Lima Jr., E.P.(1); Weber, R.P.(1); Gomes, A.V.(1); Monteiro,
S.N.(1); 
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08/11/2016 - 16:30h
417-008 COMPARAÇÃO DE MODELOS EM PLA FABRI-
CADOS EM IMPRESSORAS 3D COM DIFERENTES
CADEIAS CINEMÁTICAS
Apresentador: Diovani Castoldi Lencina
(1) IFSC; 
Sabino Netto, A.C.(1); Bonin, C.(1); Lencina, D.C.(1); Schmitt,
B.M.(1); Lohmann, D.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
417-009 PLATAFORMA PORTÁTIL E DE BAIXO CUSTO
PARA A AQUISIÇÃO DA CURVA CARACTERÍSTICA DE
CÉLULAS SOLARES FOTOVOLTAICAS
Apresentador: Júlio César Madureira Silva
(1) CEFET-MG; (2) CEFET MG; 
Madureira Silva, J.C.(1); Bezerra, A.S.(1); Calado, C.R.(1); F.
Maia, A.L.(1); Amorim, A.R.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
417-010 GENERATION OF LATEX FILMS ON GLASSy
SUBSTRATATES By EVAPORATION INDUCED SELF-
ASSEMBLy TECHNIQUE PROCESS
Apresentador: Wagner Cirilo Rodrigues
(1) IFAL; 
Barros Filho, D.A.(1); Rodrigues, W.C.(1); Santos Silva, A.E.(1);
Lima, P.R.(1); Sousa, J.S.(1); Freitas, A.D.(1); Freitas, J.D.(1);

Materiais Poliméricos - Ensino de Graduação e de Pós-
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais

09/11/2016 - 09:30h
418-001 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO COMO
FERRAMENTA PARA CONSOLIDAÇÃO DE CONHECI-
MENTOS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A ESTRUTURA E
AS PROPRIEDADES DOS POLÍMEROS, UTILIZANDO O
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E DOIS
COPOLÍMEROS DE ETILENO E ACETATO DE VINILA
(EVA).
Apresentador: Alexandre Rangel Sousa
(1) Cefet MG; 
Sousa, A.R.(1); Fonseca, R.C.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
418-003 INFLUÊNCIA DO TIPO DE PLASTIFICANTE E
DAS CONDIÇÕES DE PROCESSAMENTO NA ESTABILI-
DADE TÉRMICA E PROCESSABILIDADE DO
POLI(CLORETO DE VINILA)
Apresentador: Monica Mattana
(1) UFRGS; 
Mattana, M.(1); Santana, R.M.C.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
418-004 EFEITO DE DIFERENTES CONDIÇÕES DE PRO-
CESSAMENTO NAS PROPRIEDADES FINAIS DE SELA-
GEM DE FILME DE POLIETILENO LINEAR DE BAIXA
DENSIDADE (PELBD)
Apresentador: Carine Kettl Zago Schlickmann
(1) UFRGS; 
Schlickmann, C.K.Z.(1);

Materiais Poliméricos - Outros

08/11/2016 - 09:30h
419-001 ESTUDO DA REDUÇÃO DE ARRASTO INDUZI-
DO POR POLÍMEROS EM ESCOAMENTOS INTERNOS
TURBULENTOS EM DUTOS
Apresentador: Aneke Allen Medeiros Morais

(1) IFCE; (2) UFRN; 
Queiroz, L.P.O.(1); Bessa, K.L.(2); Mendes, J.U.L.(2); Morais,
A.A.M.(2); Lima, R.C.(2); Barreto, F.M.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
419-002 CINÉTICA DA MUDANÇA DE COR DA RESINA
DE PVC DURANTE A SECAGEM
Apresentador: Rita Carvalho Marinho
(1) Braskem; (2) UFBA; 
Marinho, R.C.(1); Luporini, S.(2); Horiuchi, L.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
419-003 ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS E
MECÂNICAS DA BLENDA DE POLIPROPILENO COM
ACETATO DE CELULOSE PROVENIENTE DO RESÍDUO
BITUCA DE CIGARRO
Apresentador: Louise Mariano Ruiz Silva
(1) SENAI; 
Freitas, R.S.(1); Nunes, E.C.D.(1); Silva, L.R.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
419-006 ESTUDO REOLÓGICO EM SOLUÇÕES
POLIMÉRICAS DE CARBOXIMETILCELULOSE DE
SÓDIO
Apresentador: Neusa Maria Pavão Battaglini
(1) Unesp; (2) UNESP; 
Battaglini, n.m.p.(1); Pintao, C.A.F.(2); 

10/11/2016 - 09:30h
419-009 ESTUDO E AVALIAÇÃO DE UM MATERIAL
TERMOCRÔMICO COMO SENSOR PARA MONITORA-
MENTO DE TEMPERATURA EM CONECTORES
ELÉTRICOS
Apresentador: Tiago Elias Frizon
(1) UNESC; (2) UFSC; (3) CELESC; 
Frizon, T.E.(1); Dal-bó, A.G.(1); Rocha, M.R.(2); Cesconeto,
R.(1); Silveira, A.R.(1); Menosso, G.(3); Romancini, J.A.(3); 

10/11/2016 - 14:00h
419-010 MODIFICAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE SEMENTES
DE SABIÁ (MIMOSA CAESALPINIAFOLIA BENTH.)
TRATADAS COM PLASMA DBD
Apresentador: Allison Ruan Morais Silva
(1) UFERSA; 
Silva, A.M.(1); Júnior, C.A.(1); Vitoriano, J.O.(1); Farias,
M.L.(1); Silva, D.L.(1); Oliveira, R.R.T.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
419-011 EFEITO DO TEMPO DE APLICAÇÃO DE PLAS-
MA (DBD) NAS PROPRIEDADES FÍSICO, QUÍMICO E
GERMINATIVAS DE SEMENTES DE HyBANTHUS
Apresentador: Mikelly De Lima Farias
(1) UFERSA; 
Silva, D.L.(1); Vitoriano, J.O.(1); Silva, A.M.(1); Farias, M.L.(1);
Torres, S.B.(1); Diógenes, F.P.(1); Júnior, C.A.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
419-012 DERIVADO CELULÓSICO TIPO DENDRÍMERO
PARA REMOÇÃO DE CORANTE ANIÔNICO
Apresentador: Francisco José Lustosa Ferreira
(1) UFPI; 
Ferreira, F.J.L.(1); Lima, L.C.B.(1); Osajima, J.A.(1); Silva Filho,
E.C.(1); Silva, F.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
419-013 QUITOSANA PARA TRATAMENTO DE TURBI-
DEZ EM EFLUENTES DE BARRAGEM DE REJEITO DE
BAUXITA
Apresentador: Rodrigo Gonçalves Bigogno
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(1) UENF; 
Bigogno, R.G.(1); Rodríguez, R.J.S.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
419-015 PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO POR
ELIPSOMETRIA DE MEMBRANAS CATIÔNICAS PARA
UTILIZAÇÃO EM CÉLULAS A COMBUSTÍVEL
Apresentador: Bárbara Luiza Silva Cadinelli
(1) UFF; 
Cadinelli, B.L.S.(1); Nascimento, F.C.(1); Albertasse, T.(1);
Moulin, L.(1); Da Silva, L.(1); De Castro, J.A.(1); Brum, F.B.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
419-017 SÍNTESE E AVALIAÇÃO IN VITRO DA GENOTO-
XICIDADE DE UM COMPOSTO FOTOATIVO (D-?-A-?-D)
DERIVADO DO BENZOTIADIAZOL COM POTENCIAL
APLICAÇÃO COMO TINTA FOTOVOLTAICA
Apresentador: Tiago Elias Frizon
(1) UNESC; (2) UFRGS; 
Frizon, T.E.(1); Dal-bó, A.G.(1); Damiani, A.(1); Rohr, P.(1);
Longaretti, L.(1); Duarte, R.(2); Westrup, J.(1); Rodembusch,
F.(2); Souza, E.(1); Andrade, V.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
419-019 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE POLIETILE-
NOIMINAS NO TRATAMENTO DE ÁGUA OLEOSA:
INFLUÊNCIA DA MASSA MOLAR
Apresentador: Allan Da Silva Santos
(1) UFRJ; 
Santos, A.S.(1); Oliveira, L.S.(1); Marques, A.(1); Magalhães,
J.R.(1); Mansur, C.R.E.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
419-020 AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ADIÇÃO DE ÓXIDO
DE NIÓBIO NAS PROPRIEDADES DO POLIPROPILENO
Apresentador: Carlos Jorge Berçot
(1) UERJ; 
Berçot, C.J.(1); Rocha, M.C.G.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
419-022 DEPOSIÇÃO DE FILMES AUTOMONTADOS DE
MATERIAL ORGÂNICO E INORGÂNICO EM SUPORTE
DE POLIAMIDA 6
Apresentador: Rene Anisio Da Paz
(1) UFCG; (2) ECT/UFRN; (3) CCT/UFCG; 
Maia, L.F.(1); Leite, A.M.D.(2); Araújo, E.M.(1); Lira, H.L.(1);
Paz, R.A.(3); 

10/11/2016 - 09:30h
419-023 USE OF CARBOXyLATED POLySTyRENE
ELECTROSPUN MEMBRANES FOR PROTEIN SEPARA-
TION
Apresentador: Macario Granja Gonçalves
(1) UFPE; (2) UFC; 
Monte, R.S.(1); Chávez-guajardo, A.E.(1); Medina-llamas,
J.C.(1); Alcaraz-espinoza, J.J.(1); De Lima, S.V.(2); De Melo,
C.P.(1); Gonçalves, M.G.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
419-024 HORSERADISH PEROXIDASE IMMOBILIZED
ON POLyANILINE ONTO MODIFIED MONOCRySTAL-
LINE SILICON FOR GLyPHOSATE HERBICIDE DETEC-
TION
Apresentador: Suellen Cadorin Fernandes
(1) UNOCHAPECO; (2) Unochapecó; (3) IFC; 
Fiori, M.A.(1); Silva, L.L.(2); Fernandes, S.C.(3); Mello,
J.M.M.(2); Roman, R.L.(2); Nagi, L.(2); Magro, J.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
419-026 INFLUÊNCIA DOS NANOWHISKERS DE CELULO-
SE EXTRAIDOS DAS FIBRAS DE ARARUTA SOBRE AS
PROPRIEDADES DOS FILMES DE GELATINA
Apresentador: Emanoel Igor S Oliveira
(1) UFBA; 
Sa, R.M.(1); Gonçalves, A.B.(1); Magalhaes, M.T.(1); Oliveira,
E.I.(1); Rigoli, I.(1); José, N.M.(1); Silva, F.B.M.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
419-027 FILMES DE GELATINA TIPO A E ÓXIDO DE
POLIETILENO (PEO) COM CARGAS DE NANOWHIS-
KERS DE CELULOSE
Apresentador: Emanoel Igor S Oliveira
(1) UFBA; (2) Ufba; 
Sa, R.M.(1); Gonçalves, A.B.(1); Cruz, L.C.(1); Oliveira, E.I.(1);
Rigoli, I.(1); José, N.M.(1); Melo, F.(2); 

08/11/2016 - 09:30h
419-029 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE
FORMULAÇÕES DE ADITIVOS SEM SILÍCIO NA
COMPOSIÇÃO NA INIBIÇÃO DA FORMAÇÃO DE ESPU-
MA EM PETRÓLEO
Apresentador: Mariana Teixeira Mendes
(1) UFRJ; 
Mendes, M.T.(1); Dos Santos, R.F.(1); Oliveira, P.F.(1); Mansur,
C.R.E.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
419-030 IMOBILIZAÇÃO DE LIPASE EM FILMES DE
QUITOSANA PARA REAÇÕES DE ESTERIFICAÇÃO DE
ÁCIDOS GRAXOS
Apresentador: Alexandre Luis Parize
(1) UFSC; 
Parize, A.L.(1); Carvalho, I.R.B.(1); Weber, D.(1); Clasen,
S.H.(1); Nascimento, M.G.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
419-031 OBTENÇÃO DE ÉSTERES DE AROMA UTILI-
ZANDO LIPASE SUPORTADA EM MICROESFERAS DE
QUITOSANA RETICULADAS
Apresentador: Alexandre Luis Parize
(1) UFSC; 
Parize, A.L.(1); Weber, D.(1); Carvalho, I.R.B.(1); Clasen,
S.H.(1); Nascimento, M.G.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
419-032 ANÁLISE DA ADSORÇÃO DE ÍONS POR RESINA
POLIMÉRICA UTILIZANDO PLANEJAMENTO EXPERI-
MENTAL
Apresentador: Camilla Nascimento Bernardo
(1) UFRJ; 
Bernardo, C.N.(1); Lucas, E.F.(1); Frota, C.(1); Aguiar, P.F.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
419-035 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA TEMPERATURA
E DE ADITIVOS POLIMÉRICOS NAS PROPRIEDADES
DE FLUIDOS DE PERFURAÇÃO ARGILOSOS
Apresentador: Renalle Cristina Alves De Medeiros Nascimento
(1) UFCG; (2) ; 
Nascimento, R.C.A.M.(1); Amorim, L.V.(2); Martins, J.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
419-037 DESENVOLVIMENTO DE MICROEMULSÕES
PARA APLICAÇÃO NA REDUÇÃO DA VISCOSIDADE DE
PETRÓLEO EMULSIONADO
Apresentador: Izabel Cristina Vitorio Martins Dos Santos
(1) UFRJ; 
Santos, I.V.M.(1); Martelloti, R.R.(1); Magalhães, J.R.(1);
Oliveira, P.F.(1); Mansur, C.R.E.(1);
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Ensino de Materiais - Ciência dos Materiais básica, incluindo
modelagem

10/11/2016 - 14:00h
501-001 MODELAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DE
PARAMETROS DE FASE ATRAVES DA TÉCNICA DE
DIFRAÇÃO DE RAIO X.
Apresentador: Jefferson Lima Andrade
(1) UFC; 
Andrade, J.L.(1); Alves, F.L.(1); Gomes, J.R.(1); Lobo, C.J.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
501-002 PLANEJAMENTO DE COMPOSTOS LUMINES-
CENTES FOTOESTÁVEIS COM ÍONS LANTANÍDEOS
Apresentador: Thiago Estefane Da Silva
(1) UFPE; 
Silva, T.E.(1); Longo, R.L.(1); Silva, J.A.B.(1);

Ensino de Materiais - Síntese

09/11/2016 - 16:30h
502-004 SÍNTESE DE SÍLICA AEROGEL ASSISTIDA POR
IRRADIAÇÃO MICRO-ONDAS COM SECAGEM EMPRE-
GANDO CO2 SUPERCRÍTICO
Apresentador: Ronney José Oliveira
(1) UNIT; 
Oliveira, R.J.(1); Franceschi, E.(1); Egues, S.M.S.(1); Dariva,
C.(1); Borges, G.R.(1); De Conto, J.F.(1); Oliveira, M.R.(1);

Ensino de Materiais - Processamento

09/11/2016 - 16:30h
503-003 INTERFERÊNCIA DO B-CAROTENO NO
EQUILÍBRIO DE FASES DO SISTEMA PROPANO COM
DIFERENTES SOLVENTES ORGÂNICOS.
Apresentador: Kelvis Vieira Campos
(1) UNIT; (2) UFPR; 
Campos, K.V.(1); Torres, L.F.(1); Dariva, C.(1); Santana, C.C.(1);
Franceschi, E.(1); Borges, G.R.(1); Corazza, M.L.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
503-004 CONFECÇÃO DE AMOSTRAS CERÂMICAS
LABORATORIAIS POR EXTRUSÃO, OBJETIVANDO
ANALISAR AS PROPRIEDADES FÍSICOS-MECÂNICAS
DE TIJOLOS VAZADOS E BARRINHAS MACIÇAS
Apresentador: José Elson Soares Filho
(1) UFAM; (2) EAJ/UFRN; (3) UFRN; 
Andrade, J.C.S.(1); Brito, D.P.O.(2); Nóbrega Júnior, R.B.(2);
Brito, T.O.(2); Sousa, A.M.D.(3); Soares Filho, J.E.(3); Sales
Junior, J.C.C.(1); Paskocimas, C.A.(3); 

10/11/2016 - 09:30h
503-005 ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE “CHAMOTE”
DE TELHAS E BLOCOS CERÂMICOS, ORIUNDOS DA
REGIÃO DE ASSÚ/RN E SÃO JOSE DO MIPIBU/RN, RES-
PECTIVAMENTE, NO PROCESSAMENTO DE MASSAS
ARGILOSAS PARA A FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
CERÂMICOS
Apresentador: Alex Micael Dantas Sousa
(1) UFAM; (2) EAJ/UFRN; (3) UFRN; 
Andrade, J.C.S.(1); Brito, D.P.O.(2); Sousa, A.M.D.(3); Sales
Junior, J.C.C.(1); Nascimento, R.M.(3); Paskocimas, C.A.(3);
Silva, J.B.(3);

Ensino de Materiais - Caracterização de Materiais

10/11/2016 - 09:30h
504-002 REOLOGIA NA AVALIAÇÃO DE REAÇÕES DE
PRODUÇÃO DE BIODIESEL
Apresentador: Plinio Assis Tavares Neto
(1) UERJ; 
Tavares Neto, P.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
504-012 VARIAÇÕES QUÍMICAS E FÍSICAS NOS FIOS DE
ALGODÃO - UMA ANÁLISE DAS VARIAÇÕES DE TEM-
PERATURA E UMIDADE E SUAS INFLUÊNCIAS NAS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS.
Apresentador: Clara Silvestre De Souza
(1) UFRN; 
De Souza, C.S.(1); Mendes, J.U.L.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
504-018 ESTIMATIVA DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO DE
UM SISTEMA UTILIZADO PARA CARACTERIZAÇÃO
ELETRÔNICA DE MATERIAIS SEMICONDUTORES
Apresentador: Anelise Fernandes Borcelli
(1) PUCRS; 
Borcelli, A.F.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
504-019 INFLUÊNCIA DA TAXA DE SOLIDIFICAÇÃO NA
FORMAÇÃO DOS PRECIPITADOS INTERMETÁLICOS NA
LIGA DE ALUMÍNIO AA 319.0
Apresentador: Pedro Bell Santos
(1) PUCRS; (2) UFRGS; 
Farina, M.T.(1); Santos, P.B.(1); Ferreira, C.F.(2); Dedavid,
B.A.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
504-022 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE
BAUXITA.
Apresentador: Mauro Zampieri Louzada
(1) UFRRJ; (2) UFRuralRJ; (3) USP; 
Louzada, M.Z.(1); Bigansolli, A.R.(2); Lima-kühn, B.B.(3); 

07/11/2016 - 16:30h
504-023 INFLUÊNCIA DAS TENSÕES NO TAMANHO DE
PARTÍCULA DE COBRE METÁLICO POR SÍNTESE DE
DEPOSIÇÃO SPUTTERING
Apresentador: Marinalva Ferreira Trajano
(1) UFRN; 
Trajano, M.F.(1); Araújo, B.L.(1); Lopes, F.C.S.(1); Medeiros,
S.K.P.(1); Silva, E.F.(1); Bohn, F.(1); Alves, S.M.(1); Araujo,
D.R.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
504-024 APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DISEÑO E
INGENIERÍA INVERSA, PARA EL DESARROLLO DE UN
PROyECTO DE INGENIERÍA -MAQUINA PARA ENSAyOS
DE TORSIÓN EN METALES
Apresentador: Nubia Edith Cárdenas
(1) ECI; (2) UNIFEI; 
Cárdenas, N.E.(1); Medina, E.G.(2); Quintero, Y.F.(2); Soto,
M.M.(1);

Ensino de Materiais - Propriedades Mecânicas

09/11/2016 - 16:30h
505-005 ANÁLISE DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
DO CIMENTO PORTLAND CLASSE G ADITIVADO COM
BENTONITA
Apresentador: Bruno ítalo Franco De Oliveira
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(1) UFERSA; (2) ufersa; 
Oliveira, B.F.(1); Dantas, A.S.(1); Costa, T.S.(2); Lemos,
C.M.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
505-008 CRITÉRIOS E ENVELOPES DE FALHA
MECÂNICA PARA MATERIAIS COMPÓSITOS LAMINA-
DOS POR MEIO DE SOFTWARE ACESSÍVEL NA INTER-
NET.
Apresentador: Julian Fernando Gamboa
(1) UFRGS; 
Gamboa, j.f.(1); Amico, S.C.(1); Menezes, E.A.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
505-010 ANÁLISE COMPARATIVA DA INFLUÊNCIA DE
ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA NA RESISTÊNCIA À
COMPRESSÃO EM CONCRETOS E SUA MICROESTRU-
TURA
Apresentador: Hygor Andrew Da Silva
(1) IFAL; 
Da Silva, H.A.(1); Felix, E.J.P.(1); Machado, A.C.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
505-011 COMPARAÇÃO DE RESISTÊNCIA DO CONCRE-
TO CONVENCIONAL COM CONCRETO COM A
INCORPORAÇÃO DO VIDRO TRITURADO
Apresentador: Eder Couto Marinho
(1) IFAL; 
Marinho, E.C.(1); Emanuelle, A.S.(1); Martins, M.S.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
505-013 REVESTIMENTO DO CONDENSADOR DE UM
REFRIGERADOR DOMÉSTICO COM MATERIAL PORO-
SO
Apresentador: Marcos Silva Aquino
(1) UFRN; 
Aquino, M.S.(1); Silva, F.P.(1); De Melo, M.V.(1); Fontes,
F.A.O.(1); Barbosa, C.R.F.(1); Lima, L.H.(1); De Araujo, D.D.(1);

Ensino de Materiais - Degradação de Materiais

09/11/2016 - 16:30h
506-002 TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NO TECIDO
DE ALGODÃO UTILIZADO COMO EMBALAGEM NO
PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS: UM
ESTUDO DE CASO
Apresentador: Berenice Anina Dedavid
(1) PUCRS; (2) Unisinos; 
Oliveira, D.F.(1); Dedavid, B.A.(1); Stadtlober, C.S.(2); 

08/11/2016 - 16:30h
506-003 INTERAÇÃO DO HIDROGÊNIO COM A MICRO-
ESTRUTURA EM LIGAS A BASE DE ZR-NB PARA
APLICAÇÃO NUCLEAR
Apresentador: Rafaella Martins Ribeiro
(1) COPPE/UFRJ; 
Pintor, T.B.(1); Da Silva, R.V.(1); Ribeiro, R.M.(1); Santos,
D.S.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
506-005 ENSAIOS DE CORROSÃO DE AÇOS DE BAIXO
CARBONO EM IMERSÃO SALINA – PROTÓTIPO
DIDÁTICO
Apresentador: Erlon Rabelo Cordeiro
(1) UNIVASF; (2) UFBA; 
Cordeiro, E.R.(1); Olivier, N.C.(1); Nascimento, M.L.F.(2);
Oliveira, H.P.(1);

Ensino de Materiais - Engenharia de Superfícies

08/11/2016 - 09:30h
507-003 INFLUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE TRÊS DIFE-
RENTES PRÉ TRATAMENTOS NA RESISTÊNCIA À
CORROSÃO DO AÇO
Apresentador: Jéssica Santos Rossi
(1) UCS; (2) UFRGS; 
Rossi, J.S.(1); Longhi, M.(1); Salvador, D.G.(1); Marcolin, P.(1);
Zini, L.P.(1); Pederiva, L.(1); Kunst, S.R.(1); Beltrami, L.R.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
507-005 ANÁLISE DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE POR
ENSAIO DE RISCAMENTO EM MATERIAIS REVESTI-
DOS POR ASPERSÃO TÉRMICA
Apresentador: Watena Ferreira N´tchalá
(1) UFPR; 
N´tchalá, W.F.(1); Sucharski, G.B.(1); Cortés Paredes, R.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
507-007 INFLUENCE OF PROCESS TEMPERATURE ON
PHASE FORMATION IN PLASMA NITRIDED AISI 420
STEEL
Apresentador: Cristiano José Scheuer
(1) UFSM; (2) UFPR; 
Scheuer, C.J.(1); Zanetti, F.I.(2); Rosa, A.F.(1); Brunatto, S.F.(2);
Cardoso, R.P.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
507-008 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO TRIBOLÓGICO
DE FORMULAÇÕES DE PTFE EM ENSAIO TIPO ESFE-
RA-DISCO
Apresentador: Adriano Rodrigues Da Silva
(1) Copel Ger e Tra; (2) UTFPr; (3) Institutos Lactec; (4) Copel; 
Da Silva, A.R.(1); Silva, C.H.(2); Paludo, R.(3); Procopiak,
L.A.J.(4); Penteado, R.(3); Munaro, M.(3);

Ensino de Materiais - Biomateriais

08/11/2016 - 16:30h
508-001 ELECTROCHEMICAL CHARACTERIZATION
OF TI-MO-NB ALLOyS HOT SWAGED AND AGED FOR
BIOMEDICAL APPLICATIONS
Apresentador: Sinara Borborema Gabriel
(1) UERJ; (2) ULB; (3) UNIFOA; (4) CENTRO DE PESQUISA
DA VALE; (5) UNESP; (6) EEL/USP; (7) UFRJ; 
Gabriel, S.B.(1); Dille, J.(2); Lamarca, R.P.s.(3); Dos Santos,
I.D.(4); Baldan, R.(5); Nunes, C.A.(6); De Almeida, L.(7); 

07/11/2016 - 09:30h
508-002 ESTUDO DA ORGANOFUNCIONALIZAÇÃO DE
NANO-HIDROXIAPATITA NA ADESÃO EM MATRIZ DE
PLA
Apresentador: Patricia Schmid Calvão
(1) FEI; 
Calvão, P.S.(1); Andrade, L.M.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
508-003 INFLUÊNCIA DA PROPORÇÃO PÓ-LÍQUIDO
NAS PROPRIEDADES DA RESINA ACRÍLICA
ODONTOLÓGICA AUTOPOLIMERIZÁVEL
Apresentador: Clara Jéssica De Medeiros Silva
(1) UFRN; 
Silva, C.J.M.(1); Braga, I.F.F.(1); Wanderley, C.D.V.(1); 
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08/11/2016 - 09:30h
508-004 DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE CATALI-
SADORES HETEROGÊNEOS OBTIDOS A PARTIR DAS
CASCAS DO OVO, SUPORTADO PELA BENTONITA, PARA
SÍNTESE DE BIODIESEL DE SOJA
Apresentador: Diego Oliveira Cordeiro
(1) UFRN; 
Cordeiro, D.O.(1);

Ensino de Materiais - Materiais Nanoestruturados

10/11/2016 - 14:00h
513-002 APLICAÇÕES DA NANOTECNOLOGIA NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Apresentador: Lorrany Pereira Marques
(1) UFPA; 
Milhomem, P.M.(1); Aleixo, V.F.(1); Marques, L.P.(1); Souza,
M.G.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
513-004 ANÁLISE DOS NANOMATERIAIS EM COMPO-
NENTES CIMENTÍCIOS.
Apresentador: Igor Gabriel Ramos
(1) UNP; (2) UnP; 
Ramos, I.G.(1); Grigas Junior, B.(1); Silva, E.M.(2);

Ensino de Materiais - Materiais para Geração de Energia

07/11/2016 - 16:30h
514-002 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES LUBRIFI-
CANTES DE COMBUSTÍVEIS BASE DIESEL MICRO-
EMULSIONADOS COM GLICERINA.
Apresentador: Erineia Da Silva Santos Silva Santos
(1) UFRN; 
Uchôa, I.M.A.(1); Neto, E.L.B.(1); Neto, A.A.D.(1); Santos,
E.S.(1); Lima, L.F.(1);

Ensino de Materiais - Ecomateriais - Materiais
ambientalmente corretos

07/11/2016 - 16:30h
515-001 DINÂMICA DE TEMPERATURA NA
CARACTERIZAÇÃO DE COBERTURAS VERDES DE
BASE POLIMÉRICA
Apresentador: Plinio Assis Tavares Neto
(1) UERJ; 
Tavares Neto, P.A.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
515-005 CARACTERIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
CONSTRUÇÕES DE BAIXA COBRANÇA ESTRUTURAL
Apresentador: Boris Grigas Junior
(1) UNP; (2) UnP; 
Grigas Junior, B.(1); Ramos, I.G.(1); Silva, E.M.(2); 

09/11/2016 - 09:30h
515-006 ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS
METÁLICOS A BASE DE CHUMBO POR TUBOS
SINTÉTICOS AMBIENTALMENTE CORRETOS NO
SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM VITÓRIA DA CON-
QUISTA - BA
Apresentador: Samella Gomes Pereira
(1) IFBA; (2) UFABC; (3) USP; 
Pereira, S.G.(1); Dos Santos, A.B.(1); Oliveira, O.M.(1);
Valenzuela-diaz, F.R.(2); Silva Valenzuela, M.G.(3); Oliveira,
S.C.(1);

Ensino de Materiais - Reciclagem de Materiais

09/11/2016 - 09:30h
516-002 ESTUDO DO REAPROVEITAMENTO DE FLUIDO
DE CORTE UTILIZADO NOS PROCESSOS DE USINA-
GEM
Apresentador: Samuel De Lima Menezes
(1) UFERSA; 
Menezes, S.L.(1); Cunha Lima, R.O.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
516-003 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS PRODUZIDOS À
PARTIR DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) E ACE-
TONA PA.
Apresentador: Nathalia Côgo Rubim
(1) UnilesteMG; (2) CPM; (3) CMP; 
Fonseca, C.B.(1); Rubim, N.C.(1); Sampaio, V.M.(2); Paiva,
I.F.(2); Benini E Silva, I.A.(2); Lima, N.O.(3); Dornelas, I.S.(2);
Raminho, A.F.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
516-004 AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNCIAS
DO GESSO RECICLADO PROVENIENTE DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Apresentador: Heloísa Cristina Fernandes Cordon
(1) IMT; 
Cordon, H.C.F.(1); Cagnoni, F.C.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
516-005 CONCRETO PERMEÁVEL A PARTIR DE
RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
Apresentador: Nathalia Côgo Rubim
(1) UnilesteMG; 
Rubim, N.C.(1); Fonseca, C.B.(1); Silveira, W.S.(1); Almeida,
S.F.(1); Silva, C.D.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
516-006 ESTUDO DE ALTERNATIVAS PARA REAPRO-
VEITAMENTO DE ESCÓRIAS DE FLUXO DE SOLDA-
GEM COMO AGREGADO MIÚDO
Apresentador: Nathalia Côgo Rubim
(1) UnilesteMG; 
Rubim, N.C.(1); Fonseca, C.B.(1); Silveira, W.S.(1); Silva,
C.D.(1); Almeida, S.F.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
516-007 O USO DE TIOSSULFATO PARA RECUPERAÇÃO
DE PRATA NA RECICLAGEM DE MÓDULOS FOTOVOL-
TAICOS
Apresentador: Pablo Dias
(1) UFRGS; 
Dias, P.(1); Bettanin, A.(1); Veit, H.M.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
516-013 CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA PRO-
DUZIDA A PARTIR DO REPROCESSAMENTO DE
RESÍDUOS DE GESSO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA
REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL
Apresentador: Danyelle Fidelis De Souza Melo De Carvalho
(1) UnP; 
Silva, E.M.(1); Do Nascimento, A.F.(1); De Carvalho,
D.F.S.M.(1); Silva, K.P.O.(1); Do Nascimento, P.S.(1); Souza,
S.S.(1); Da Silveira, W.B.S.T.(1);
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Ensino de Materiais - Equipamentos e Tecnologias

08/11/2016 - 16:30h
517-004 ACESSIBILIDADE E INSERÇÃO DO
PARAPLÉGICO NA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO
Apresentador: Jorge Luiz Ferreira Rabelo
(1) ; (2) UFRN; (3) UNP; 
Rabelo, J.F.(1); Medeiros, J.T.N.(2); Lima Filho, N.O.(2); Faria,
G.P.(3); Aquino, M.S.(2); 

09/11/2016 - 16:30h
517-007 ESTUDO E MEDIÇÕES DO CONSUMO
ENERGÉTICO EM JATOS DE PLASMA (DBD), UTILIZA-
DOS PARA MODIFICAÇÃO DE SUPERFÍCIES.
Apresentador: Mauricio Dos Santos Lima
(1) UFERSA; 
Lima, M.S.(1); Vitoriano, J.O.(1); Alves Jr., C.(1);

Ensino de Materiais - Ensino de Graduação e de Pós-
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais

07/11/2016 - 09:30h
518-003 CONTRIBUIÇÃO DA MONITORIA PARA O
DESEMPENHO DO DISCENTE DE ENGENHARIA – UM
ESTUDO DE CASO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHA-
RIA DE MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
PARAÍBA
Apresentador: Camila Tavares Brasileiro
(1) UFPB; 
Brasileiro, C.T.(1); Rego, S.A.(1); Passos, T.A.(1); Almeida Filho,
H.D.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
518-007 REPRODUÇÃO DO EXPERIMENTO DA GOTA
SALINA COM CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS:
UMA VISÃO INTERDISCIPLINAR
Apresentador: Camilla Vasconcelos Costa Moreira
(1) UFPE; (2) CETENE, UFPE; 
Moreira, C.V.C.(1); Sarinho, R.F.A.(1); Anjos, T.M.F.(1); Silva,
T.V.C.(1); Silva, L.M.C.(1); Vieira, M.R.S.(1); Galvão, R.A.(2);
Beltrao, J.V.L.(1); Silva, L.H.G.(1); Pereira, J.V.S.(1); Silva,
R.R.M.(1); Cirino, J.A.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
518-008 O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS DO
IFES: RESULTADOS E PERSPECTIVAS.
Apresentador: André Itman Filho
(1) IFES; 
Filho, A.I.(1); Mercon, A.J.(1); Lima, M.P.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
518-010 PROJETO DE UMA CÉLULA DE CARGA UTILI-
ZANDO EXTENSOMETRIA COM STRAIN GAGES,
CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO, COM VERIFICAÇÃO
EXPERIMENTAL DAS DIMENSÕES B X E.
Apresentador: Silvio Tado Zanetic
(1) EPUSP; 
Zanetic, S.T.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
518-016 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA: UMA
ANÁLISE DAS DIFICULDADES APRESENTADAS PELOS
INGRESSANTES NOS CURSOS DE ENGENHARIA OFE-
RECIDOS NA CIDADE DE OURO BRANCO - MG
Apresentador: Aline Amália Miranda Gonçalves
(1) IFMG; 
Gonçalves, A.M.(1); Ferreira, C.R.(1); Guimarães, P.H.B.P.(1);
Moreira, T.L.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
518-019 O USO DE ATIVIDADES DIVERSIFICADAS NAS
DISCIPLINAS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS DA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS E DA
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE
MATERIAIS DA UFABC
Apresentador: Renata Ayres Rocha
(1) UFABC; 
Rocha, R.A.(1); Trombini, V.(1); Raimundo, D.S.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
518-020 O USO DE IMAGENS MEV NAS AULAS DE DIS-
CIPLINAS BÁSICAS DO CURSO DE ENGENHARIA DE
MATERIAIS COMO FERRAMENTA DIDÁTICA E MEIO
DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: UMA DISCUSSÃO INI-
CIAL
Apresentador: Daniel Scodeler Raimundo
(1) UFABC; 
Raimundo, D.S.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
518-022 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS
USUÁRIOS DE UM RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO: O
CASO DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO
Apresentador: João Paulo Montalván Shica
(1) UFPI; 
Shica, J.M.(1); Da Paz, J.S.(1); Santana, M.V.(1); De Araújo,
W.B.(1); Albuquerque Neto, H.C.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
518-023 TRAÇADO DO DIAGRAMA DE INTERAÇÃO N,
M DE PILARES EM CONCRETO ARMADO SOB FLEXÃO
NORMAL COMPOSTA
Apresentador: Caroline Martins Calisto
(1) UFSJ; 
Ribeiro, A.C.O.(1); Leitão, E.M.M.(1); Calisto, C.M.(1); Lopes,
C.C.C.(1); Neves, T.C.(1);

Ensino de Materiais - Outros

10/11/2016 - 14:00h
519-001 OS EFEITOS DOS PARÂMETROS NO ARCO DE
SOLDAGEM SOBRE MICROESTRUTURA DO AÇO AISI
304L APÓS O PROCESSO DE SOLDAGEM GMAW POR
TRANSFERÊNCIA METÁLICA POR SPRAy PULSADO.
Apresentador: Anderson V. Queiroz
(1) UFF; (2) Petrobras; (3) CEFET; 
Queiroz, A.(1); Demarque, R.(1); De Castro, J.A.(1); Almeida,
D.S.(1); Da Silva, l.m.(1); Fernandes, M.T.(1); Oliveira, E.M.(2);
Xavier, C.R.(3); Santos, E.P.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
519-004 ANÁLISE DOS INDICADORES DE AVALIAÇÃO
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE
MATERIAIS NO BRASIL
Apresentador: Bráulio Salumão De Oliveira
(1) UFSCar; 
Oliveira, B.S.(1); Silva, R.R.(1); Milanez, D.H.(1); Leiva,
D.R.(1); 

08/11/2016 - 09:30h
519-005 FARINHAS DE MORINGA (MORINGA OLEIFE-
RA LAM.) E ORA-PRO-NÓBIS (PERESKIA ACULEATA
MILL.): BIOMATERIAIS FUNCIONAIS
Apresentador: Paulo Sérgio Marinelli
(1) UNESP; (2) FATEC; (3) UNIMAR; (4) UNOESTE; 
Marinelli, P.S.(1); Otoboni, A.M.M.B.(2); Barbalho, S.M.(3);
Nicolau, C.C.T.(2); Rodrigues, S.(2); Mendes, C.G.(3); Menezes,
M.L.(1); Marinelli, L.M.(4); 
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08/11/2016 - 16:30h
519-006 IMPERMEABILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO
CIVIL: SISTEMAS E MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS
Apresentador: Manoel Alvim Neto
(1) Unit; 
Neto, M.A.(1); Junior, A.(1); Calheiros, A.(1); Cabrales, D.(1); 

07/11/2016 - 16:30h
519-007 ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS
DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) NA
FABRICAÇÃO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO.
Apresentador: Alexandre Barros Araújo
(1) UNILETE - MG; (2) UNILESTE - MG; (3) UNILESTE-MG; 
Araújo, A.B.(1); Bastos, A.C.(2); Araújo, E.C.(3); Dias, F.M.(3); 

09/11/2016 - 09:30h
519-010 ESTUDOS DE PIGMENTOS PARA ESMALTAÇÃO
EM JOIA
Apresentador: Marcia Cristina Correia
(1) UFES; 
Correia, M.C.(1); Pessin, L.(1); Depianti, J.B.(1); Da Costa,
K.C.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
519-011 MODELAMENTO MATEMÁTICO DE PROPRIE-
DADES MECÂNICAS, QUÍMICAS E FÍSICAS PARA
PREDIÇÃO DE APLICAÇÃO DE RESÍDUO NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Apresentador: Fabricio Moura Dias
(1) UNILESTE - MG; (2) UNILESTE; 
Bastos, A.C.(1); Araújo, A.B.(1); Dias, F.M.(2); Freitas, F.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
519-012 APLICAÇÃO DOS AÇOS INOXIDAVEIS DUPLEX
NA CONSTRUÇÃO CIVIL:ESTUDO EM VIGAS MISTAS
DE CONCRETO - MURFOR
Apresentador: Fabricio Moura Dias
(1) UNILESTE; 
Lanes, P.G.(1); Dias, F.M.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
519-013 ARTIGO DE REVISÃO BIBLIOGRÁ -
FICA:ADSORVENTES NATURAIS PARA REMOÇÃO DE
CORANTES TÊXTEIS
Apresentador: Maria Clara Lima Pimentel
(1) UFPI; 
Neto, B.C.V.(1); Braz, E.M.A.(1); Pimentel, M.L.(1); Silva,
I.B.C.L.(1); Rosa, M.S.L.(1); 

07/11/2016 - 09:30h
519-015 PROFILE THE CERAMIC SECTOR OF MICRO-
REGION OF IRECÊ, BAHIA
Apresentador: João Marcelo N. Marques
(1) IFBA, PPGEM(UFRN); (2) IFBA; 
Monteiro, F.M.(1); Marques, J.M.(2); 

07/11/2016 - 16:30h
519-016 ESTUDO DA REVERSIBILIDADE DAS PROPRIE-
DADES DA ÁGUA APÓS INTERAÇÃO COM PLASMA
ATMOSFÉRICO
Apresentador: Vanessa Caroline Freire Dantas
(1) Ufersa; (2) UFERSA; 
Dantas, V.F.(1); Vitoriano, J.O.(2); Alves Jr., C.(2); Barbosa,
J.C.P.(2); Barauna, J.B.F.O.(2); 

07/11/2016 - 09:30h
519-018 MONITORIA ACADÊMICA COMO FERRAMEN-
TA EFICAZ PARA O CURSO DE ENGENHARIA DE
MATERIAIS – UM ESTUDO DE CASO
Apresentador: Humberto Dias Almeida Filho
(1) UFPB; 
Almeida Filho, H.D.(1); Rego, S.A.(1); Passos, T.A.(1);
Brasileiro, C.T.(1); 

08/11/2016 - 16:30h
519-019 USO DE DESTILADORES SOLARES PASSIVOS
PARA OBTENÇÃO DE PRECIPITADOS DE INTERESSE E
DE DESTILADO, VISANDO A MINIMIZAÇÃO DE PRO-
BLEMAS DA ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAIS
Apresentador: Lázaro Jose Alves Lima
(1) UFERSA; (2) UNP; 
Lima, L.J.A.(1); Marinho, P.H.D.(2); Alves Jr., C.(1); Andrade,
A.R.O.(2); Silva, M.R.M.(1); Costa, I.K.F.(1); Vitoriano, J.O.(1); 

09/11/2016 - 09:30h
519-021 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE
NANOPARTÍCULAS DE PRATA UTILIZANDO JATO E
DESCARGA DE PLASMA
Apresentador: Ingrid Azevedo Gonçalves
(1) UFERSA; 
Gonçalves, I.A.(1); Vitoriano, J.O.(1); Alves Jr., C.(1); Rocha,
A.C.(1); Barauna, J.B.F.O.(1); 

09/11/2016 - 16:30h
519-022 ELETRÓLISE AQUOSA DE SALMOURA: DES-
CARGA ELÉTRICA X MÉTODO CONVENCIONAL
Apresentador: Ana Claudia Da Costa Rocha
(1) UFERSA; 
Rocha, A.C.(1); Alves Jr., C.(1); Vitoriano, J.O.(1); Pereira,
L.S.(1); Barauna, J.B.F.O.(1); 

10/11/2016 - 09:30h
519-026 ESTUDO DA INTERAÇÃO DA DESCARGA DE
PLASMA ANÓDICO NA ELETRÓLISE AQUOSA DO
CLORETO DE MAGNÉSIO EM UM SISTEMA DE
CÉLULA H
Apresentador: Camila Senna Pereira
(1) UFERSA; 
Pereira, C.S.(1); Vitoriano, J.O.(1); Alves Jr., C.(1); Santos,
Z.M.(1); Barauna, J.B.F.O.(1); 

10/11/2016 - 14:00h
519-027 OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FASES
CRISTALINAS A PARTIR DE ESPUMAS PROVENIENTES
DE SALMOURAS CONCENTRADAS.
Apresentador: Camila Senna Pereira
(1) UFERSA; 
Pereira, C.S.(1); Vitoriano, J.O.(1); Alves Jr., C.(1); Barauna,
J.B.F.O.(1); Menezes, F.L.G.(1);
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Nunes, L.C.C.

415-006 pôster pág. 177

Nunes, M.F.O.

209-014 pôster pág. 100

Nunes, R.A.X.

305-110 pôster pág. 134

Nunes, V.

318-007 pôster pág. 152

Nunes, V.B.

204-068 pôster pág. 89

O

Ogata, C.T.

304-181 pôster pág. 124

Ogata, P.H.

304-157 pôster pág. 123
304-186 pôster pág. 124
304-223 pôster pág. 126
304-273 pôster pág. 128

Olaya-luengas, L.

304-063 oral pág. 27
317-005 oral pág. 22

Oliani, W.L.

406-007 oral pág. 25
406-007 pôster pág. 164
406-009 pôster pág. 164
413-005 oral pág. 30
413-025 pôster pág. 174

Oliveira Filho, E.G.

204-080 pôster pág. 90
205-099 pôster pág. 95
205-110 pôster pág. 96

Oliveira Filho, M.F.

304-185 pôster pág. 124
304-208 pôster pág. 125
307-113 pôster pág. 144

Oliveira Júnior, E.A.

108-012 pôster pág. 63
208-014 pôster pág. 98
408-041 pôster pág. 168

Oliveira Júnior, F.F.

319-054 pôster pág. 154

Oliveira Morais, C.J.

406-051 pôster pág. 166

Oliveira, A.

114-020 pôster pág. 75
412-001 pôster pág. 172

Oliveira, A.A.S.

102-138 pôster pág. 46
114-03 pôster pág. 75
406-044 pôster pág. 166

Oliveira, A.B.

304-144 pôster pág. 123

Oliveira, A.C.

108-010 oral pág. 31
216-036 pôster pág. 108
305-023 pôster pág. 131

Oliveira, A.C.A.S.

203-004 pôster pág. 86
203-011 pôster pág. 86
305-135 pôster pág. 135

Oliveira, A.C.C.

303-015 pôster pág. 113

Oliveira, A.D.

403-002 pôster pág. 156
404-088 pôster pág. 161
405-016 pôster pág. 162

Oliveira, A.F.

301-018 pôster pág. 112

Oliveira, A.G.

103-021 pôster pág. 47

Oliveira, A.L.A.

213-020 pôster pág. 102

Oliveira, A.M.

104-060 pôster pág. 51
104-061 pôster pág. 51
115-012 pôster pág. 76
209-005 pôster pág. 99
317-008 pôster pág. 151
410-017 pôster pág. 172

Oliveira, A.S.

102-118 pôster pág. 44
105-046 pôster pág. 60

Oliveira, B.F.

505-005 pôster pág. 182

Oliveira, B.S.

304-211 pôster pág. 125
313-016 pôster pág. 148
519-004 pôster pág. 185

Oliveira, C.A.N.

303-014 pôster pág. 113
304-058 pôster pág. 120
304-101 pôster pág. 121
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Oliveira, C.A.S.

304-023 pôster pág. 118

Oliveira, C.G.

204-007 pôster pág. 87
204-008 pôster pág. 87
204-009 pôster pág. 87
204-021 pôster pág. 88

Oliveira, C.M.

114-009 pôster pág. 74

Oliveira, C.P.

213-027 pôster pág. 102

Oliveira, C.T.

308-051 pôster pág. 146
316-002 pôster pág. 149

Oliveira, D.C.

104-033 pôster pág. 50

Oliveira, D.F.

506-002 pôster pág. 183

Oliveira, D.M.

214-014 pôster pág. 104

Oliveira, D.M.F.

213-031 pôster pág. 102

Oliveira, D.N.S.

104-077 pôster pág. 52
109-058 pôster pág. 67

Oliveira, E.

213-022 pôster pág. 102
302-002 pôster pág. 112

Oliveira, E.F.

301-006 pôster pág. 111

Oliveira, E.I.

204-055 pôster pág. 88
419-026 pôster pág. 181
419-027 pôster pág. 181

Oliveira, E.M.

112-026 pôster pág. 70
303-002 pôster pág. 113
313-011 pôster pág. 148
314-008 pôster pág. 149
319-037 pôster pág. 153
319-044 pôster pág. 153
402-020 pôster pág. 155
404-069 pôster pág. 160
519-001 pôster pág. 185

Oliveira, E.S.

104-215 pôster pág. 57
113-031 pôster pág. 72

Oliveira, E.S.D.

204-052 pôster pág. 88
304-122 pôster pág. 122

Oliveira, F.C.M.

307-113 pôster pág. 144

Oliveira, F.G.S.

104-093 pôster pág. 53

Oliveira, F.K.

102-081 pôster pág. 43

Oliveira, F.M.

219-040 pôster pág. 111

Oliveira, F.R.

213-061 pôster pág. 104
215-071 pôster pág. 106
404-066 pôster pág. 160
405-043 pôster pág. 163
406-043 pôster pág. 166
408-099 pôster pág. 170
413-076 pôster pág. 176

Oliveira, F.S.

405-026 oral pág. 24

Oliveira, G.A.S.

305-112 pôster pág. 134
305-118 pôster pág. 134

Oliveira, G.B.

107-006 pôster pág. 62
107-008 pôster pág. 62
107-029 pôster pág. 63
207-003 pôster pág. 97

Oliveira, G.C.

304-282 oral pág. 37

Oliveira, G.L.

213-040 pôster pág. 103

Oliveira, G.S.

202-007 pôster pág. 84
202-008 pôster pág. 84
203-008 pôster pág. 86
203-013 pôster pág. 86
203-015 pôster pág. 86
203-022 pôster pág. 86
204-050 oral pág. 23

Oliveira, G.V.

111-006 pôster pág. 69
112-024 pôster pág. 70

Oliveira, H.A.

101-007 pôster pág. 40
104-157 pôster pág. 55
205-096 pôster pág. 95

Oliveira, H.C.

304-207 pôster pág. 125
304-251 pôster pág. 127
307-039 pôster pág. 141
307-041 pôster pág. 142

Oliveira, H.C.P.

205-116 pôster pág. 96
303-099 pôster pág. 116
304-323 pôster pág. 129
305-160 pôster pág. 136

Oliveira, H.P.

206-014 pôster pág. 97
506-005 pôster pág. 183

Oliveira, I.

413-076 pôster pág. 176

Oliveira, I.A.G.

215-049 pôster pág. 106

Oliveira, I.N.

113-036 pôster pág. 72

Oliveira, J.

401-003 pôster pág. 154
401-004 pôster pág. 154
403-010 pôster pág. 156

Oliveira, J.A.
102-008 pôster pág. 40
219-004 pôster pág. 110
416-003 pôster pág. 178

Oliveira, J.A.P.
403-008 pôster pág. 156
403-009 pôster pág. 156

Oliveira, J.B.L.
112-024 pôster pág. 70
413-010 pôster pág. 173

Oliveira, J.C.
204-126 pôster pág. 91
205-092 pôster pág. 95

Oliveira, J.D.
219-030 pôster pág. 111
306-002 pôster pág. 137

Oliveira, J.F.S.
205-011 pôster pág. 92
205-012 pôster pág. 92
205-017 pôster pág. 92

Oliveira, K.A.
109-017 pôster pág. 65

Oliveira, L.A.
103-021 pôster pág. 47
203-015 pôster pág. 86
203-027 pôster pág. 86
204-119 pôster pág. 91
204-145 pôster pág. 92
316-024 pôster pág. 150
316-039 pôster pág. 150

Oliveira, L.A.S.C.
306-021 pôster pág. 137

Oliveira, L.B.
118-006 pôster pág. 82
304-047 pôster pág. 119

Oliveira, L.F.
305-145 pôster pág. 135

Oliveira, L.G.
307-016 pôster pág. 141

Oliveira, L.G.B.
304-285 pôster pág. 128

Oliveira, L.H.
202-028 pôster pág. 85

Oliveira, L.M.
204-116 pôster pág. 91
413-064 pôster pág. 175

Oliveira, L.P.
317-001 pôster pág. 151

Oliveira, L.S.
104-088 pôster pág. 52
104-105 pôster pág. 53
109-028 pôster pág. 66
110-006 pôster pág. 68
110-007 pôster pág. 68
110-008 pôster pág. 68
110-009 pôster pág. 68
110-022 pôster pág. 68
208-041 pôster pág. 99
419-019 pôster pág. 181

Oliveira, L.S.C.
104-138 pôster pág. 54
108-016 pôster pág. 63
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Oliveira, M.

104-072 pôster pág. 52
204-120 pôster pág. 91
403-037 pôster pág. 157

Oliveira, M.A.M.

308-042 pôster pág. 146

Oliveira, M.C.

408-076 pôster pág. 169

Oliveira, M.F.L.

415-025 pôster pág. 178
415-026 pôster pág. 178

Oliveira, M.G.

104-101 pôster pág. 53
304-238 pôster pág. 126
415-026 pôster pág. 178

Oliveira, M.H.M.

218-001 pôster pág. 109
318-006 pôster pág. 152

Oliveira, M.J.C.

304-059 pôster pág. 120
304-224 pôster pág. 126

Oliveira, M.K.S.

408-067 pôster pág. 169
408-070 pôster pág. 169

Oliveira, M.M.

104-231 pôster pág. 58
305-100 pôster pág. 134

Oliveira, M.N.

408-118 pôster pág. 171

Oliveira, M.P.

103-013 oral pág. 26
105-074 pôster pág. 61
117-005 pôster pág. 81
202-001 pôster pág. 84
204-038 oral pág. 23
205-015 pôster pág. 92
215-067 pôster pág. 106
302-002 pôster pág. 112
302-003 oral pág. 22
303-032 pôster pág. 114
415-002 pôster pág. 177

Oliveira, M.R.

502-004 pôster pág. 182

Oliveira, M.S.

104-140 pôster pág. 54
408-027 pôster pág. 168
408-030 pôster pág. 168
408-031 pôster pág. 168
408-043 pôster pág. 169
408-044 pôster pág. 169
408-067 pôster pág. 169
408-070 pôster pág. 169

Oliveira, N.L.

214-012 pôster pág. 104

Oliveira, N.T.C.

308-019 pôster pág. 145
308-055 pôster pág. 147
308-056 pôster pág. 147

Oliveira, O.M.

103-032 pôster pág. 48
116-085 pôster pág. 80
116-111 pôster pág. 81

304-248 pôster pág. 127
310-004 pôster pág. 147
515-006 pôster pág. 184

Oliveira, P.F.

303-092 pôster pág. 116
419-029 pôster pág. 181
419-037 pôster pág. 181

Oliveira, P.H.A.

305-166 pôster pág. 136

Oliveira, P.J.

305-163 pôster pág. 136

Oliveira, P.J.

305-166 pôster pág. 136

Oliveira, P.L.

104-138 pôster pág. 54
108-016 pôster pág. 63

Oliveira, P.M.

204-033 pôster pág. 88

Oliveira, R.

208-019 pôster pág. 98

Oliveira, R.B.

104-047 pôster pág. 51
415-024 oral pág. 36
415-026 pôster pág. 178

Oliveira, R.C.

119-022 pôster pág. 83
202-018 pôster pág. 85
204-078 pôster pág. 89

Oliveira, R.J.

502-004 pôster pág. 182

Oliveira, R.M.

103-056 pôster pág. 49

Oliveira, R.M.P.B.

101-007 pôster pág. 40
102-142 pôster pág. 46
104-194 pôster pág. 56
104-223 pôster pág. 57
111-007 pôster pág. 69
205-088 pôster pág. 95

Oliveira, R.N.

215-064 pôster pág. 106
215-068 pôster pág. 106
408-085 pôster pág. 170
408-086 pôster pág. 170

Oliveira, R.P.

105-074 pôster pág. 61

Oliveira, R.R.

102-028 pôster pág. 41
104-080 pôster pág. 52
105-072 pôster pág. 61
203-021 pôster pág. 86
304-166 pôster pág. 124
416-005 pôster pág. 178
416-019 pôster pág. 179

Oliveira, R.R.T.

419-010 pôster pág. 180

Oliveira, R.S.

204-094 pôster pág. 90
204-102 pôster pág. 90
316-016 pôster pág. 150

Oliveira, S.

102-051 pôster pág. 42

Oliveira, S.C.

310-004 pôster pág. 147
515-006 pôster pág. 184

Oliveira, S.H.

306-022 pôster pág. 137
306-070 pôster pág. 139
406-004 pôster pág. 164

Oliveira, S.R.C.

209-008 pôster pág. 99

Oliveira, S.S.

107-004 pôster pág. 62
301-018 pôster pág. 112
301-023 pôster pág. 112
304-289 pôster pág. 128
305-013 pôster pág. 131
305-014 pôster pág. 131

Oliveira, S.S.L.

104-063 pôster pág. 51

Oliveira, T.A.

215-002 pôster pág. 104
416-005 pôster pág. 178
416-019 pôster pág. 179

Oliveira, T.B.

408-118 pôster pág. 171

Oliveira, T.F.

103-063 pôster pág. 49
104-206 pôster pág. 56
106-018 pôster pág. 61
403-026 pôster pág. 157

Oliveira, T.J.

404-060 pôster pág. 160
413-050 pôster pág. 175

Oliveira, T.S.

303-081 pôster pág. 116

Oliveira, V.

404-042 pôster pág. 159

Oliveira, V.C.C.

205-094 pôster pág. 95

Oliveira, V.R.L.

215-072 pôster pág. 107
415-029 pôster pág. 178
415-030 pôster pág. 178
415-031 pôster pág. 178

Oliveira, V.V.

402-032 pôster pág. 156

Oliveira, W.G.

116-062 pôster pág. 79
116-066 pôster pág. 79

Oliveira, W.V.

106-012 pôster pág. 61

Oliveira, Y.L.

103-044 pôster pág. 48
216-022 pôster pág. 107

Oliverira, A.L.M.

102-129 pôster pág. 45

Olivier, M.

306-017 oral pág. 33
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Olivier, N.C.

305-095 pôster pág. 133
506-005 pôster pág. 183

Omena, R.J.M.

213-037 pôster pág. 102

Onmori, R.K.

410-017 pôster pág. 172

Opelt, C.V.

204-113 pôster pág. 91

Opini, V.C.

303-104 pôster pág. 117

Orlandi, M.O.

205-125 pôster pág. 96

Orlando, A.F.

301-012 pôster pág. 111

Orlando, M.B.S.

205-108 pôster pág. 95

Orlando, M.T.

317-010 pôster pág. 151

Ornaghi Junior, H.L.

205-103 pôster pág. 95

Ortega, F.S.

103-085 pôster pág. 49
103-086 pôster pág. 49

Ortiz-mosquera, J.F.

110-027 oral pág. 39
110-028 oral pág. 39

Osajima, J.A.

103-050 pôster pág. 48
104-096 pôster pág. 53
106-012 pôster pág. 61
106-016 pôster pág. 61
106-017 pôster pág. 61
109-031 pôster pág. 66
115-015 pôster pág. 76
115-024 pôster pág. 76
115-028 pôster pág. 77
119-023 pôster pág. 83
215-038 pôster pág. 106
402-032 pôster pág. 156
406-024 pôster pág. 165
406-025 pôster pág. 165
406-026 pôster pág. 165
408-022 pôster pág. 168
408-093 pôster pág. 170
408-096 pôster pág. 170
419-012 pôster pág. 180

Osiro, D.

108-008 pôster pág. 63

Otani, L.B.

316-034 pôster pág. 150

Otoboni, A.M.M.B.

519-005 pôster pág. 185

Otubo, J.

304-090 pôster pág. 121
305-062 pôster pág. 133
306-087 pôster pág. 140

Otubo, L.

102-085 pôster pág. 43

Ouba, A.K.O.

110-024 pôster pág. 68

Ozório, M.S.

410-003 pôster pág. 172
410-010 pôster pág. 172
410-013 pôster pág. 172

P

Pacheco, C.B.

104-127 pôster pág. 54

Pacheco, I.S.

204-094 pôster pág. 90
204-102 pôster pág. 90

Pacheco, K.

404-027 pôster pág. 159

Pacheco, L.J.

205-051 pôster pág. 94

Pacheco, T.C.

403-010 pôster pág. 156

Padrón-hernández, E.

104-195 pôster pág. 56

Pádua, M.S.

116-008 pôster pág. 77

Padula, F.R.G.

104-032 pôster pág. 50

Paes Junior, H.R.

110-014 pôster pág. 68
116-033 pôster pág. 78
214-004 pôster pág. 104

Pagnusati, J.C.

416-016 pôster pág. 179
416-018 oral pág. 35

Pagnussat, D.T.

209-014 pôster pág. 100

Paiva, A.E.M.

104-114 pôster pág. 53
104-117 pôster pág. 53

Paiva, A.K.O.

102-063 pôster pág. 42
104-110 pôster pág. 53

Paiva, A.L.

116-045 pôster pág. 78

Paiva, D.F.L.

204-121 pôster pág. 91

Paiva, D.S.

207-012 pôster pág. 97
307-110 pôster pág. 144
407-014 pôster pág. 167

Paiva, I.F.

516-003 pôster pág. 184

Paiva, J.M.F.

204-078 pôster pág. 89
216-065 pôster pág. 109
404-101 pôster pág. 161
405-027 pôster pág. 163
416-029 pôster pág. 179

Paiva, L.B.C.

106-003 pôster pág. 61

Paiva, R.T.

102-028 pôster pág. 41

Palacio, G.

406-011 oral pág. 25

Palermo, E.S.

304-279 pôster pág. 128

Palhares, R.A.

101-003 pôster pág. 40
104-171 pôster pág. 55
116-039 pôster pág. 78
209-006 pôster pág. 99

Palhares, R.C.B.

305-163 pôster pág. 136

Palheta, M.R.M.

216-021 pôster pág. 107
318-004 pôster pág. 151

Pallone, E.M.J.A.

102-021 pôster pág. 41
103-031 pôster pág. 48
103-067 pôster pág. 49
108-005 pôster pág. 63
108-008 pôster pág. 63
108-041 pôster pág. 64
108-042 oral pág. 30
113-072 pôster pág. 73

Palma, J.W.

411-005 pôster pág. 172

Palmieri, J.O.

304-220 pôster pág. 125

Paluch, M.P.

403-007 pôster pág. 156

Paludo, R.

507-008 pôster pág. 183

Pama Lopes, T.

303-055 pôster pág. 115

Pamplona Da Silva, D.J.

404-032 pôster pág. 159

Panta, P.C.

113-070 pôster pág. 73

Panzera, T.H.

105-003 pôster pág. 59

Pappen, F.G.

108-001 pôster pág. 63

Pará, E.F.

116-090 pôster pág. 80

Paranagua, J.L.F.

415-033 pôster pág. 178

Paranhos, R.J.S.

119-009 pôster pág. 82

Pardal, J.M.

104-209 oral pág. 26
303-079 pôster pág. 116
304-265 pôster pág. 127
304-266 pôster pág. 127
306-001 pôster pág. 137
306-006 oral pág. 34
318-012 pôster pág. 152

Pardal, J.P.

304-266 pôster pág. 127
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Pardini, L.C.

204-018 pôster pág. 87

Paredes Zaldivar, M.

204-074 pôster pág. 89

Paresque, M.C.

112-026 pôster pág. 70
313-011 pôster pág. 148
319-037 pôster pág. 153

Paris, E.C.

203-024 pôster pág. 86

Parize, A.L.

413-052 pôster pág. 175
419-030 pôster pág. 181
419-031 pôster pág. 181

Parodia, A.

104-213 pôster pág. 57

Parra, D.F.

406-007 oral pág. 25
406-007 pôster pág. 164
406-009 pôster pág. 164
413-005 oral pág. 30
413-025 pôster pág. 174

Parucker, M.L.

204-132 pôster pág. 91
307-078 pôster pág. 143

Parucker, M.P.

204-075 pôster pág. 89

Paschoal, M.F.A.

205-121 pôster pág. 96

Paschoalini, A.T.

205-121 pôster pág. 96

Paskocimas, C.

308-035 pôster pág. 145

Paskocimas, C.A.

102-009 pôster pág. 40
102-061 pôster pág. 42
102-076 pôster pág. 43
102-081 pôster pág. 43
102-148 pôster pág. 46
104-229 pôster pág. 57
105-001 pôster pág. 59
105-053 pôster pág. 60
108-021 pôster pág. 64
112-019 pôster pág. 70
113-008 pôster pág. 71
113-009 pôster pág. 71
113-073 pôster pág. 74
115-001 pôster pág. 76
503-004 pôster pág. 182
503-005 pôster pág. 182

Pasqual, A.

415-018 pôster pág. 177

Passador, F.R.

103-015 pôster pág. 47
413-009 pôster pág. 173
413-034 pôster pág. 174

Passos, A.R.

305-086 pôster pág. 133

Passos, I.S.

401-003 pôster pág. 154
401-004 pôster pág. 154

Passos, R.H.D.

113-039 pôster pág. 72

Passos, R.R.

314-012 pôster pág. 149

Passos, T.A.

205-074 pôster pág. 94
304-325 pôster pág. 130
518-003 pôster pág. 185
519-018 pôster pág. 186

Passos, W.A.C.

112-010 pôster pág. 69

Patoriza, M.B.

405-042 pôster pág. 163
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Faça a sua escolha entre a nossa diversa variedade de instru-
mentos de análise térmica. A NETZSCH tem investido de
forma consistente a sua longa experiência em novos desen-
volvimentos inovadores e tecnologias avançadas conce-
bidas para tarefas de pesquisa e desenvolvimento, garantia
de qualidade e otimização de processos.

Nossos produtos e serviços incorporam liderança tecnológ-
ica, experiência e qualidade de confiança para o benefício
do usuário.

Conheça mais sobre os produtos NETZSCH em nosso web
site www.netzsch.com
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