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Propriedades reoldgicas e estruturais de hidrogéis de CNF-TEMPO de bagaco de cana-de-
aclcar obtidos por homogeneizacéo de alta presséo
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Existe crescente interesse no desenvolvimento de novas aplicacBes para materiais celulésicos e
0s subprodutos oriundos de diversos cultivos regionais sdo uma solugéo promissora como fonte
de celulose, uma vez que beneficia a economia circular ao mesmo tempo que permite suprimento
constante de matéria-prima. Um dos varios modos de se obter nanofibras de celulose é através
da homogeneizacéo de alta pressao, em que o tratamento mecéanico intenso separa as fibrilas
individuais de celulose, resultando em hidrogéis estaveis. Estes hidrogéis podem,
subsequentemente, ser usados em varias aplicacdes, desde espessantes alimenticios e
cosméticos até substratos imprimiveis por manufatura aditiva para pesquisas e aplicacdes
biomédicas. Por esta razao, o estudo do comportamento reolégico de dispersbes de celulose é
relevante. Neste trabalho, dispersfes de celulose oxidada pelo processo TEMPO foram
caracterizadas apos ciclos de homogeneizacdo em alta pressdo. Como esperado, o maior
namero de ciclos resultou em nanofibras de celulose com menor didmetro e comprimento
(caracterizado por microscopia de for¢ca atbmica), enquanto a densidade de energia superficial
(medida por titulagdo condutométrica) e cristalinidade (medida por técnicas de difracdo de raios-
X e espectroscopia do infravermelho) permaneceram inalteradas. Ensaios reolégicos mostraram
gue os hidrogéis possuem comportamento pseudoplastico e tixotrépico. Contudo, o
comportamento reolégico tipico de géis evolui para comportamento viscoso com o aumento do
namero de ciclos e, consequentemente, a histerese de tixotropia diminuiu ou desapareceu
completamente. Os resultados indicam uma forte relacao entre as propriedades reoldgicas e o
comprimento das nanofibras de celulose e um nimero étimo de ciclos de homogeneizacao em
alta pressao, a partir do qual as nanofibras se tornam excessivamente danificadas.



